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Выяснено, что расположении кривых иден-
тичны (TG), дифференциальная гравиметрия 
(DTG), дифференциальный термический анализ 
(DTа)), отличаются лишь количественные эф-

фекты (рис. 1).
По полученным кривым установлено, что 

твердые фазы подвергаются следующим преоб-
разования (табл. 1). 
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Электромагнитное излучение, возникающее 
при работе СВЧ-радиоэлектронных устройств, 
создает значительные помехи, снижает точность 
измерений и электромагнитную совместимость 
аппаратуры. Высокочастотное излучение не-
гативно влияет не только на работу различных 
устройств, но и непосредственно на человека. 
Поэтому, актуальным являются исследования, 
направленные на разработку радиопоглощаю-
щих материалов эффективных в широком диапа-
зоне частот. Перспективными в этом направле-
нии являются легковесные материалы с высокой 
пористостью, такие как пеностекло. Материал 
обладает способностью снижать уровень отра-
женного и прошедшего электромагнитного из-
лучения [1] в сочетании с комплексом высоких 
теплотехнических характеристик, негорюче-
стью, влагостойкостью и долговечностью [2, 3]. 
В тоже время пеностекло уступает по эффектив-
ности радиопоглощения некоторым видам по-
глотителей, поэтому ведутся работы по модифи-
кации пеностекла путем введения в его состав 
различных добавок. 

Цель работы – провести измерения элек-
тромагнитного отклика от плоских образцов 
модифицированного пеностекла и установить 

влияние многослойных углеродных нанотрубок 
(МУнТ) на его радиопоглощающие характери-
стики в диапазоне частот 120–260 ГГц. 

В качестве объекта исследования выбрано 
промышленное пеностекло двух производите-
лей, полученное с использованием различных 
газообразователей (глицерин и сажа): пеностек-
ло фирмы «Glapor» (Германия) – с глицерином 
(образец 1), пеностекло Зао «СТЭС-Владимир» 
(россия) – с сажей (образец 2). МУнТ синтези-
рованы в институте катализа им. Г.К. Борескова 
Со ран (г. новосибирск), с удельной поверх-
ностью 300 м2/г и диаметром 10 нм. измерения 
коэффициентов отражения, прохождения и по-
глощения производили на спектрометре тера-
герцового диапазона СТд-21 «Центра радиоиз-
мерений ТГУ» [4]. 

Модификацию пеностекла осуществля-
ли путем нанесения на его поверхность ком-
позиции, содержащей МУнТ в количестве 0,5 
мас. %. Композиция готовилась с использовани-
ем ультразвуковой обработки раствора, состав 
которого, и режим обработки определен экспе-
риментальным путем. Гелеобразная композиция 
наносилась на образцы пеностекла тонким сло-
ем, с последующей сушкой при комнатной тем-

таблица 1. Схемы возможных реакций, при термическом воздействии на образцы
∆t, °С Возможные химические процессы

I 100 - 280
[Sr-КГа • H2O] • н2O(тв) = Sr-КГа • H2O(тв) + н2O(г) + Q

[СаHPO4 • 2H2O] • н2O(тв) = СаHPO4 • 2H2O(тв) + н2O(г) + Q

II 280 - 550
Sr-КГа • H2O(тв) = Sr-КГа(тв) + н2O(г) + Q

СаHPO4 • 2H2O(тв) = СаHPO4(тв) + 2н2O(г) + Q

III 550 - 900
Са9-zSrz(PO4)6-x-y(HPO4)y(СO3)x(OH)2-y(тв) = 3β-Са3-zSrz(PO4)2(тв) + xСO2(г) + 2н2O(г) – Q

2СаHPO4(тв) = Са2P2O7(тв) + н2O(г) – Q
I	–	удаление	адсорбированной	воды	из	состава	твердой	фазы;	II	–	Удаление	адсорбированной	и	кристаллизационной	воды	
из	осадка	при	наличии	СаHPO4 •	2H2O(ТВ),	формирование	СаHPO4(тв);	III	–	удаление	CO3

2–	из	структуры	Sr-КГА,	термораз-
ложение	Sr-КГА	с	образованием	фазы	β-Са3-zSrz(PO4)2(ТВ).	Плавление	СаHPO4(тв)	с	образованием	Са2P2O7(ТВ)	(при	наличии	
СаHPO4 •	2H2O(тв)	в	смеси).
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пературе. 
По результатам исследования электромаг-

нитных характеристик образцов в зависимости 
от частоты установлено следующее. Максималь-
ное значение коэффициента поглощения имеет 
образец с покрытием №2 (0,98 от. ед.), причем 
коэффициент не изменяется во всем исследуе-
мом диапазоне частот, в отличие от других об-
разцов. для образца №1 с покрытием значение 
коэффициента ниже на частоте 120 ГГц (0,89 от. 
ед.) и такое же значение, как для образца 2 на ча-
стоте 260 ГГц. Сравнение коэффициентов погло-
щения образцов пеностекла с покрытием и без 
него показывает, что коэффициенты поглощения 
не модифицированных образцов в 5 и 9 раз ниже 
для образцов 2 и 1 соответственно (на частоте 

120 ГГц). Таким образом, наиболее эффектив-
ным является модифицированное пеностекло, 
полученное с газообразователем в виде сажи. 
для этого образца измерена микротвердость по 
Виккерсу, которая составила HV ≈ 68, и опреде-
лен угол диэлектрических потерь, величина ко-
торого изменяется в интервале 0,037–0,21 в за-
висимости от частоты (0,5–100 КГц).

Проведенное исследование показало, что 
поверхностная модификация пеностекла МУнТ 
повышает его радиопоглощающую способ-
ность в диапазоне крайне высоких частот. Мо-
дифицированное пеностекло рекомендуется для 
устройства безэховых камер и для облицовки 
помещений с целью снижения вредного влияния 
микроволнового излучения. 
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Процессы дегидрирования предельных 
углеводородов широко используются при полу-
чении сырья для таких промышленно важных 
полимеров как полиэтилен, полипропилен, син-
тетические каучуки и др. однако реакции деги-
дрирования характеризуются наличием жёстких 
термодинамических ограничений за счёт их вы-
раженной эндотермичности, что затрудняет их 
промышленное использование.

В качестве альтернативного метода синтеза 
мономеров в настоящее время рассматривается 
окислительное дегидрирование – парциальное 
окисление парафинов подаваемым в реактор 
кислородом. окислительное дегидрирование 
является экзотермическим процессом, и позво-

ляет получать требуемые выходы продуктов в 
гораздо более благоприятных условиях, что зна-
чительно снижает стоимость технологического 
цикла. основным недостатком данного подхода 
является прямой контакт окислителя и целевого 
продукта реакции, в результате чего возможно 
дальнейшее окисление, что приводит к увеличе-
нию выхода побочных продуктов.

Упомянутые проблемы делают актуальным 
поиск новых вариантов реализации процессов 
дегидрирования углеводородов. одним из при-
меров такой реализации является «сопряженное» 
дегидрирование в мембранно-каталитическом 
реакторе, когда алкан и окислитель физически 
разделены в реакторе, а выделяющийся в ходе 


