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Как часто мы задумываемся о том, что нас 
окружает? Мебель, шкафы, кухонная утварь – 
всё это окружает нас на постоянной основе каж-

дый день. Большинство предметов быта сделано 
из ДСП и ДВП. После окончания эксплуатации 
объекты из данных материалов попадают на об-

валенные площадки, где происходит процесс 
разложения, так как на сегодняшний день остро 
встаёт проблема их переработки. Повторное 
использование несет экономическую и прак-

тическую нецелесообразность, а добавление 
различных модификаторов слишком дорогосто-

ящее решение проблемы. Чем опасно разложе-

ние ДСП? В первую очередь хочется отметить, 
что главным компонентом в производстве ДСП 
и ДВП является формальдегидные смолы, в ко-

торых основой служит формальдегид. Из лите-

ратурных источников мы знаем, что это газ 2 
класса опасности, вызывает поражение лёгких и 
кожных покровов. 

Данный проект также взял в основную ещё 
одну экономическую проблему – отходы фабрик 
молочных и пивоваренных производств. В них 
содержится большое количество микроорганиз-

мов, которые питаются углеродными цепочками. 
В связи с этим целью проекта стала разработка 
технологии по утилизации отходов ДСП и ДВП 
путем микробиологического разложения. 

В практической части были поставлены сле-

дующие эксперименты: в ёмкости опускались 
плиты ДСП и вещества с различными микроор-

ганизмами – молоко, кефир, пиво, хлебопекар-

ные дрожжи. Весь эксперимент консервирова-

ния составил 4 недели, всё это время ёмкости 
были герметичны. По итогам работы было выяв-

лено, что лучше всего со своей задачей справи-

лись микроорганизмы, содержащиеся в кефире 
и нахождение в данном растворе формальдеги-

да составила 0%. Хуже всего со своей задачей 
справились микроорганизмы, содержащиеся в 
растворе с хлебными дрожжами. 

Для определения области поглощения фор-

мальдегида был использован метод спектрофо-

томерии. Готовому продукту легко найти прак-

тическое применение. Продукт разложения ДСП 
можно использовать в виде материала, улучша-

ющего структуру почвы и как удобрение. 
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