
2. Путь развития разряда имеет различный вид
в зависимости от материала композиции. Для
большинства композиций развитие разряда со�
провождается пробоем исследуемого материала
и выходом его на поверхность с образованием
треков. Для композиций ПММА – изофлекс,
ПММА – слюдопласт развитие разряда сопро�

вождается заглублением канала разряда в толщу
исследуемых материалов и образованием тре�
ков в их толще.

3. Вариации значений диэлектрической проница�
емости исследуемых материалов не оказывают
существенного влияния на среднее время разви�
тия разряда и величину разрядного напряжения.
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Закрытие шахты – очень сложный процесс, при
котором возникает ряд геоэкологических проблем.
Одна из таких проблем, которая возникает также
и при реконструкции шахт – ликвидация верти�
кальных вскрывающих горных выработок [1].

При закрытии и реконструкции угольных шахт
согласно требованиям нормативных документов
[2, 3] необходимо производить закладку ликвидиру�
емых вертикальных вскрывающих горных вырабо�
ток водоупорным безусадочным материалом для
предотвращения фильтрации воды между водонос�
ными горизонтами, выхода рудничного газа из вы�
работанного пространства на поверхность горного
предприятия и просадки земной поверхности на
участке, прилегающем к вертикальной выработке.

В ходе реструктуризации угольной промышлен�
ности РФ в Кузбассе было закрыто 43 шахты
и ликвидировано 157 вертикальных стволов, при
этом требования действующих нормативных доку�
ментов не соблюдались – стволы были либо просто
перекрыты изолирующей перемычкой в устьевой
части, либо засыпаны горелой породой или гли�
ной. Основной причиной несоблюдения требова�
ний нормативных документов при закладке ство�
лов послужило отсутствие недорогого и эффектив�
ного способа закладки вертикальных выработок
безусадочным и водоупорным материалом.

В последние годы в Российской Федерации
проводится большая работа по разработке эффек�
тивных технических и технологических решений
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по ликвидации и реконструкции угольных шахт.
Однако на сегодняшний день ни один из извест�
ных способов закладки выработанного простран�
ства применительно к условиям вертикальных
вскрывающих горных выработок научно не обос�
нован, отсутствуют методики определения рацио�
нальных параметров закладки, способы закладки
характеризуются высокой трудоемкостью и стои�
мостью за счет использования дорогостоящих за�
кладочных материалов и технологических прие�
мов.

Применяемый по настоящее время в качестве
основного способ ликвидации вертикальных выра�
боток путем их засыпки перегоревшей породой,
как показывает практический опыт, не позволяет
создавать в выработке безусадочный и водоупор�
ный закладочный массив и, как следствие, приво�
дит к возникновению гидрогеологических и эколо�
гических проблем [4].

В местах ликвидации шахт только в Кузнецком
и Донецком бассейнах количество зон по выделе�
нию вредных газов превысило 1270; количество
провалоопасных зон – 4800; гидрохимические ана�
лизы сточных вод выявили настоятельную необхо�
димость проведения работ по строительству и ре�
конструкции очистных сооружений практически
во всех зонах ликвидации шахт.

Наиболее эффективным способом ликвидации
вертикальной горной выработки является ее за�
кладка безусадочной и водоупорной твердеющей
бетонной смесью.

Основные требования, предъявляемые к таким
бетонным смесям: коэффициент фильтрации ме�
нее 0,001 м/сут и компрессия закладочного масси�
ва в наиболее нагруженной нижней части ствола
0,00 % [2, 3, 5]. Таким требованиям по компресси�
онным и фильтрационным свойствам соответству�
ют марочные бетоны на основе цемента, песка
и щебня. Однако они имеют высокую стоимость,
поэтому для закладки применять их экономически
нецелесообразно.

На практике для закладки горных выработок
целесообразно использовать значительно более де�
шевые бетонные смеси на основе отходов топлив�
но�энергетической промышленности и альтерна�
тивного, например, известкового вяжущего.

Золошлаковые смеси (ЗШС) ТЭЦ являются
трудно утилизируемым отходом. Гидроотвалы
ЗШС ТЭЦ занимают значительные площади
по всей территории РФ, только на территории Ке�
меровской области они превышают 1200 га, а за�
полненный объем превосходит 100 млн м3. Так как
ЗШС ТЭЦ практически не утилизируются, все эти
гидроотвалы необходимо рекультивировать. Ре�
культивация больших территорий требует больших
трудовых и материальных затрат, поэтому целесо�
образно использование ЗШС ТЭЦ в любых отра�
слях промышленности, в том числе для закладки
горных выработок. Утилизация ЗШС будет благо�
творно отражаться на экологии многих террито�
рий.

Выполненный в КузГТУ анализ способов за�
кладки выработанного пространства [6] показал,
что все они разработаны для закладки горизонталь�
ных и наклонных горных выработок, характеризу�
ются высокой трудоемкостью и стоимостью за счет
использования дорогостоящих закладочных мате�
риалов и технологических приемов и для закладки
вертикальных выработок не пригодны.

Поэтому для закладки вертикальных выработок
актуальным является разработка дешевого закла�
дочного водоупорного и безусадочного бетона
на основе отходов топливно�энергетической про�
мышленности и нецементного вяжущего.

Известно, что при автоклавной обработке бе�
тонных золошлако�известковых смесей значитель�
но улучшаются физико�механические свойства бе�
тона. Себестоимость автоклавных материалов ока�
зывается на 15…35 % ниже цементного бетона
обычного способа твердения с аналогичными фи�
зико�механическими свойствами [7].

Настоящее исследование выполнялось с целью
изучения компрессионных свойств автоклавного
материала на основе дешевого вяжущего из моло�
той ЗШС ТЭЦ Кузбасса и извести и установления
возможности его применения для закладки верти�
кальных горных выработок.

Химический состав ЗШС электростанций Куз�
басса представлен в табл. 1.

Таблица 1. Химический состав золошлаковых смесей элек#
тростанций Кузбасса

Из приведенной таблицы видно, что химиче�
ский состав ЗШС может существенно отличаться
в зависимости от места их получения. Соответ�
ственно, при составлении рецептуры смеси нельзя
оперировать абсолютными весовыми или объе�
мными компонентами смеси. Для этого целесооб�
разно использовать коэффициент основности Kосн,
который характеризует способность смеси связы�
ваться в моносиликат кальция и рассчитывается
по формуле
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SiO2 57,40 55,90 59,30 59,90 54,50 49,10 58,40 55,80

Al2O3 22,10 20,00 22,10 23,00 24,60 18,60 20,90 18,10

Fe2O3 5,40 5,60 7,80 4,90 4,60 12,80 8,00 15,00

CaO 4,30 4,50 2,70 4,40 4,00 5,70 3,30 3,00

FeO 3,40 3,10 1,70 0,70 0,20 1,50 0,89 1,40

MgO 2,60 2,90 2,00 1,90 2,90 2,80 0,40 1,30

K2O 2,60 2,80 0,30 2,30 0,00 0,20 0,00 0,00

SO3 1,03 0,89 0,44 0,62 2,06 1,05 1,56 1,05

Другие
компо#
ненты

1,17 4,31 3,66 2,28 7,14 8,25 6,55 4,35

Сумма 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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где Kосн – коэффициент основности; CaO+
+0,93MgO+0,6R2O – общее (валовое) содержание
«условной» CaO, %; 0,55Al2O3+0,35Fe2O3+0,7SO3 –
количество CaO, связываемой соответствующими
окислами и не участвующей в образовании силика�
тов, %; 0,93SiO2 – количество CaO для связывания
SiO2 в моносиликат кальция, % [7].

В настоящее время кальциевая известь является
основным сырьем для производства автоклавных
материалов. Негашеная известь более активна по
сравнению с гашеной. В процессе твердения про�
исходит реакция гашения с выделением тепла, что
снижает затраты на разогрев закладочного матери�
ала. В то же время при хранении и использовании
негашеной извести необходимо соблюдать целый
комплекс мероприятий по технике безопасности,
срок хранения негашеной извести не превышает
нескольких дней, для перемалывания негашеной
извести требуются дополнительные затраты.
В свою очередь, гашеная известь, обладая меньшей
активностью, поскольку химически связанная вода
значительно снижает механические свойства мате�
риала, требует большего расхода для получения ма�
териала с заданными свойствами. Известно, чем
больше в извести свободного CaO, тем энергичнее
идет процесс синтеза новообразований [7]. Пред�
варительные исследования показали, что исполь�
зование кальциевой извести второго и третьего
сортов не обеспечивает необходимых компресси�
онных свойств автоклавного материала, при этом
компрессионные свойства одинаковых образцов
изменялись в значительных пределах. Результаты
тестирования образцов по компрессии при давле�
нии 12,5 МПа представлены в табл. 2.

Для проведения основных испытаний ЗШС
из гидроотвала Кемеровской ТЭЦ и негашеную
кальциевую известь первого сорта измельчали
в шаровой мельнице так, чтобы крупность частиц
не превышала 0,16 мм. Химический состав ЗШС
принимали согласно табл. 2. Состав используемой
негашеной извести первого сорта: CaO – 94,00 %,
MgO – 1,99 %, SiO2 – 1,00 %, Al2O3 – 1,05 %, Fe2O3 –
1,07 %, SO3 – 0,5 %, другие компоненты – 0,39 %.

Известно, что на физико�механические свой�
ства автоклавных материалов оказывает влияние
продолжительность подъема давления водяного
пара, однако ее влияние на компрессионные свой�
ства автоклавных материалов изучено слабо.

Максимальную продолжительность подъема да�
вления водяного пара принимали 4,5 ч. Шаг изме�
нения продолжительности подъема давления соста�
влял 1,5 ч, кроме минимального значения. Мини�
мальное значение продолжительности подъема да�
вления составляло 0,75 ч. Это связано с тем, что
на разогрев большого массива требуются значитель�
ные временные ресурсы. Пропаривание закладоч�

ного материала будет производится через инъекто�
ры, расположенные внутри этого материала. Увели�
чение расстояния между инъекторами, и соответ�
ственно снижение их стоимости приведет к увели�
чению продолжительности подъема давления водя�
ного пара. Так как для закладки вертикальных гор�
ных выработок используют материалы с низким
комплексом эксплуатационных свойств, то любое
даже незначительное их понижение может сделать
эти материалы непригодными для закладки. Следо�
вательно, необходимо провести комплекс исследо�
ваний по изучению влияния продолжительности
подъема давления водяного пара на компрессион�
ные свойства закладочного материала. Минималь�
ная продолжительность подъема давления связана
с необходимостью разогрева массива паром.

Таблица 2. Результаты тестирования образцов различной ос#
новности по компрессии (%) при давлении
12,5 МПа

На физико�механические свойства автоклав�
ных материалов оказывают влияние и другие пара�
метры их автоклавной обработки: продолжитель�
ность предавтоклавной выдержки (принимали 4 ч),
продолжительность выдержки при максимальном
давлении (принимали 6 ч), продолжительность
спуска давления (принимали 5 ч), максимальное
давление водяного пара (0,9 МПа), а также пара�
метры смеси, которые при исследовании принима�
ли следующими: тип извести (негашеная кальцие�
вая известь первого сорта); степень дисперсности
составляющих вяжущего (фракция «–0,16»); водо�
вяжущее отношение – 0,5. Один из важных пара�
метров смеси – коэффициент основности Kосн –
первоначально принимали по результатам предва�
рительных исследований Kосн=0,7 и изменяли в
дальнейшем для выявления зависимостей.

Максимальное давление водяного пара –
0,9 МПа обусловлено тем, что при меньшем давле�
нии автоклавный синтез не происходит, а создание
в вертикальной горной выработке большего давле�
ния затруднительно.

Kосн
Сорт извести

III II I
0,7 5,34 10,15 0,00
0,7 16,92 8,69 0,00
0,7 10,18 20,33 0,00
0,8 10,5 17,43 0,00
0,8 12,36 12,91 0,00
0,8 16,41 7,16 0,00
0,9 12,4 7,46 0,00
0,9 15,22 5,24 0,00
0,9 11,77 14,23 0,00
1,0 7,53 10,3 0,00
1,0 6,52 7,46 0,00
1,0 0,14 4,15 0,00
1,1 3,12 5,12 0,00
1,1 4,78 2,11 0,00
1,1 7,14 2,45 0,00
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При проведении лабораторных испытаний об�
разцы изготавливали в лабораторном автоклаве
АЛ, предназначенном для проведения физико�хи�
мических обработок различных веществ и матери�
алов нейтральными, кислыми и щелочными ра�
створами при повышенной температуре и под да�
влением.

Автоклав АЛ представляет собой замкнутый
цилиндрический сосуд с крышкой, обеспечиваю�
щей герметичность аппарата в рабочем состоянии,
изготовленный из кислотоупорной стали. Под на�
ружным металлическим кожухом автоклава уложе�
на электрическая обмотка, изолированная асбе�
стом, концы ее выведены наружу к клеммам для
подключения к сети. Нагревательный элемент ав�
токлава через реостат подключается к сети 220 В.

Крышка автоклава съемная, крепится к фланцу
корпуса автоклава болтами. Между крышкой
и фланцем корпуса проложена паронитовая про�
кладка. В крышку вмонтированы карман для тер�
мометра, колонка, на которой установлен мано�
метр, и сдувочный вентиль.

Обработку вели по заданному температурному
графику. Подъем и снижение температуры регули�
ровали с помощью реостата. Давление контроли�
ровали с помощью манометра, установленного
на автоклаве.

Для определения относительной деформации
испытание автоклавного материала производили
методом компрессионного сжатия в соответствии с
ГОСТ 12248�96 [8]. Эту характеристику определяли
по результатам испытаний образцов в компресси�
онном приборе (одометре), исключающем возмож�

ность бокового расширения образца при его нагру�
жении вертикальной нагрузкой.

В состав установки для испытания автоклавно�
го материала в условиях компрессионного сжатия
входили: компрессионный прибор, состоящий
из рабочего кольца с внутренним диаметром
71 мм, перфорированного вкладыша под рабочее
кольцо; гидравлический пресс для вертикального
нагружения образца; индикатор часового типа с
ценой деления 0,01 мм для измерения вертикаль�
ных деформаций образца.

Предварительные испытания показали, что
средняя плотность золошлако�известковых авто�
клавных материалов не превышает 1250 кг/м3. При
глубине стволов до 1000 м максимальное давление
для определения компрессионных свойств авто�
клавных материалов 12,5 МПа, такой вариант воз�
можен при отсутствии сцепления закладочного
массива с крепью ствола.

В соответствии с ГОСТ 12248�96 [8] нагружение
производили ступенями. Величину ступени прини�
мали 0,1 МПа. Каждую ступень нагружения при�
кладывали до условной стабилизации деформации
образца, за критерий которой принимали скорость
деформации образца, не превышающую 0,01 мм за
последние 10 мин наблюдений. Деформацию об�
разца измеряли индикатором часового типа.

С целью определения минимального числа ис�
пытаний одинаковых образцов, а также для даль�
нейшего планирования экспериментальных иссле�
дований были выполнены испытания десяти одно�
типных образцов [9]. Испытания показали, что
необходимое количество одинаковых образцов для
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Таблица 3. Результаты испытания образцов с коэффициентом основности Kосн=0,6

Продолжитель#
ность подъема да#

вления, ч

Давле#
ние,
МПа

Компрессия, %
Номер образца Среднее

значение1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,50 0,75 0,25 0,70 0,40 1,10 0,58 0,55 0,90 0,75 0,80 0,68

10,00 3,40 3,35 3,35 3,25 4,60 3,30 3,75 4,00 3,85 4,10 3,70
12,50 7,10 6,45 7,05 6,55 6,95 6,90 6,60 6,65 6,75 6,80 6,78

1,5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,50 0,35 0,25 0,15 0,05 0,05 0,60 0,10 0,15 0,25 0,55 0,25
5,00 3,80 3,65 3,55 3,10 2,85 4,55 2,60 3,25 3,05 4,30 3,47
7,50 6,70 7,00 7,25 7,35 6,25 7,95 5,80 6,25 6,50 7,50 6,86

10,00 9,70 9,40 10,25 10,40 9,25 10,65 9,00 9,00 9,40 10,30 9,74
12,50 12,90 12,55 13,40 13,50 12,80 13,25 12,90 12,30 12,45 13,00 12,91

3,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,00 1,95 2,30 1,50 0,90 1,35 1,65 1,05 1,25 1,10 1,05 1,41
7,50 6,05 6,75 5,70 5,00 5,55 6,05 6,10 6,15 6,05 5,60 5,90

10,00 10,60 10,90 10,10 9,65 10,30 11,00 11,15 11,10 11,25 10,20 10,63
12,50 14,40 14,30 13,85 13,45 14,45 15,05 14,75 14,65 14,95 14,20 14,41

4,5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,50 0,00 0,05 0,00 0,00 0,10 0,00 0,15 0,05 0,00 0,00 0,04
5,00 6,65 7,00 5,70 6,05 5,85 6,00 7,30 5,95 6,00 6,00 6,25
7,50 11,85 12,40 11,15 11,40 11,15 12,55 12,55 11,00 11,00 11,15 11,62

10,00 15,55 16,70 14,80 15,20 14,75 16,88 16,50 14,50 14,70 15,20 15,48
12,50 18,80 19,65 18,30 18,85 18,40 19,65 19,55 18,05 18,00 18,75 18,80



точности полученного результата, равной 10 %, со�
ставляет n=6,78±2,87. В дальнейшем в каждой се�
рии экспериментов ограничивались десятью об�
разцами [9].

Если не обнаруживалась деформация сжатия
образцов, то состав смеси изменяли таким обра�
зом, чтобы значение коэффициента основности
снижалось с шагом 0,1. После получения безуса�
дочного материала или при определении мини�
мального значения коэффициента основности,
при котором образцы не сжимались, изменяли ис�
следуемый параметр автоклавной обработки.

Фрагмент результатов испытаний представлен
в табл. 3. Компрессия образцов, испытанных при
давлении 12,5 МПа, представлена в табл. 4.

Таблица 4. Компрессия образцов, испытанных при давлении
12,5 МПа

Результаты исследований показали, что ком�
прессия золошлако�известковых автоклавных ма�
териалов напрямую зависит от продолжительности
подъема давления водяного пара. Так, компрессия
при давлении 12,5 МПа смеси со значением коэф�
фициента основности Kосн=0,6 увеличивается с
6,78 % при продолжительности подъема давления
0,75 ч до 18,80 % за интервал времени подъема да�
вления 4,5 ч. Это связано с тем, что минералы, об�
разовавшиеся при невысоком давлении, имеют
низкий комплекс физико�механических свойств,
дальнейшая выдержка при более высоком давле�
нии водяного пара для их перекрестализовывания
недостаточна.

Компрессия при давлении 12,5 МПа смеси со
значением коэффициента основности Kосн=0,7 при
продолжительности подъема давления водяного
пара в интервале 0,75…4,5 ч составляет 0,00 %.

На практике целесообразно использовать смеси
со значением коэффициента основности Kосн=0,7,
а продолжительность подъема давления водяного
пара задавать принятым расстоянием между
инъекторами.

Результаты исследований позволят определить
рациональные параметры закладочной смеси для
получения безусадочного массива и разработать
на их основе технологии закладки вертикальных
горных выработок автоклавными вяжущими на ос�
нове отходов топливно�энергетических предприя�
тий и извести.

Продолжительность 
подъема давления, ч

Kосн Компрессия, %

0,75 0,7 0,00

0,75 0,6 6,78

1,50 0,7 0,00

1,50 0,6 12,91

3,00 0,7 0,00

3,00 0,6 14,41

4,50 0,7 0,00

4,50 0,6 18,80

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Исаенко А.В. Проблема ликвидации вертикальных вскрываю�

щих выработок // Проблемы геологии и освоения недр: Труды
VI Междунар. симпозиума студентов, аспирантов и молодых
ученых, посвященного 100�летию со дня рождения Засл. дея�
теля науки РСФСР Л.Л. Халфина и 30�летию проведения науч�
ных конференций им. акад. М.А. Усова. – Томск: Изд�во НЛТ,
2002. – С. 383–384.

2. РД 07�291�99. Инструкция о порядке ведения работ по ликви�
дации и консервации опасных производственных объектов,
связанных с пользованием недрами. – М.: ГУП «НТЦ "Про�
мышленная безопасность"», 2002. – 17 с.

3. Отраслевая инструкция о порядке ликвидации и консервации
предприятий по добыче угля (сланца) / И.Ф. Петров, В.С. Зи�
мич, А.М. Навитний и др. – М.: ИПКОН РАН, 1997. – 27 с.

4. Лудзиш В.С. Гидрогеологические проблемы ликвидации шахт
Кузбасса и пути их решения / ЭКО�бюллетень ИнЭкА № 6
(137), ноябрь 2009/январь 2010 г. – Новокузнецк: ООО «ИнЭ�
кА�консалтинг», 2010. – С. 44–47.

5. Бронников Д.М. и др. Закладочные работы в шахтах / под ред.
Д.М. Бронникова, М.Н. Цыгалова. – М.: Недра, 1989. – 400 с.

6. Исаенко А.В. Обоснование и разработка технологии закладки
вертикальных горных выработок горелыми породами, упроч�
ненными вяжущим: дис. … канд. техн. наук. – Кемерово,
2006. – 176 с.

7. Боженов П.И. Технология автоклавных материалов. – Л.:
Стройиздат, 1978. – 368 с.

8. ГОСТ 12248�96. Грунты. Методы лабораторного определения
характеристик прочности и деформируемости. – Взамен ГОСТ
12248�78, ГОСТ 17245�79, ГОСТ 23908�79, ГОСТ 24586�90,
ГОСТ 25585�83, ГОСТ 26518�85; введ. 1991�01�01. – М.: Строй�
издат, 1996. – 64 с.

9. Ашмарин И.П., Васильев И.Н., Амбросов В.А. Быстрые мето�
ды статистической обработки и планирование эксперимен�
тов. – Л.: ЛГУ, 1975. – 76 с.

Поступила 17.01.2011 г.

Известия Томского политехнического университета. 2011. Т. 319. № 2

148


