


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
В XXI ВЕКЕ 

 
Материалы 

XVIII Международной научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых имени профессора Л.П. Кулёва 

 
 
 
 

29 мая – 01 июня 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Томск 2017  



УДК 54+66(063) 

ББК 24+35л0 

Х46 

 

 

Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XVIII 

Международной научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых имени профессора Л.П. Кулёва (г. Томск, 29 мая – 01 июня 2017 г.) / 

Томский политехнический университет. – Томск : Изд-во Томского 

политехнического университета, 2017. – 556 с. 

 
ISBN 978-5-4387-0764-6 

 
В сборнике представлены материалы XVIII Международной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых «Химия и химическая техно-

логия в XXI веке» имени профессора Л.П. Кулёва. В докладах обсуждаются проблемы 

химии и химической технологии современных материалов. Большое внимание уделено 

фармацевтическим исследованиям, физико-химическим экспресс-методам анализа и их 

применению в исследовании живых организмов, объектов окружающей среды. Значи-

тельная часть докладов посвящена применению компьютерных программ студентами и 

молодыми учеными при аналитических исследованиях и моделировании. Описаны раз-

личные ресурсосберегающие и безотходные технологии.  

 

УДК 54+66(063) 

ББК 24+35л0 

 
 

 

 

Оргкомитет  

конференции: 

634050, Томск, пр. Ленина, 43а, ТПУ, ауд. 136 

каф. ХТТиХК 

Тел.: +7-913-809-91-17 

e-mail: orgcomHHT@tpu.ru 

www.hht.tpu.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-4387-0764-6 © ФГАОУ ВО НИ ТПУ, 2017 

  

Х46 

http://www.hht.tpu.ru/


	 Содержание

3

Содержание

Секция 1 Химия и ХимичеСкая теХнология неорганичеСкиХ 
вещеСтв и материалов ..................................................................................28

Термохимическая обработка керамического топлива в нитрующей атмосфере .................................................25
П.В. Аксютин

Использование кварцсодержащего сырья разных регионов для изготовления бесцветного стекла ................26
И.И. Альбаева, Р.Ф. Хажиахметова

Синтез и исследование свойств  гидрофильного электропроводящего аэрогеля из 
углеродных нанотрубок и восстановленного оксида графена .......................................................................27
Т. Бахия, Р.Х. Хамизов

Синтез люминесцентных материалов на основе алюмината кальция с использованием 
золь-гель технологии .........................................................................................................................................28
Т.В. Белянинова

Влияние гетерогенного допирования на электрофизические свойства тиосамарата бария ..............................29
Т.А. Блинова, М.А. Пентин, Е.В. Кошелева, Б.А. Ананченко

Разложение нитрата аммония в графитоподобных материалах при различных температурных режимах ......30
Н.В. Виноградов

Коррозия металлов при контактном вытеснении Sn (II) медью ............................................................................32
Т.Н. Воробьева, О.Н. Врублевская, М.Г. Галуза

Влияние модифицированных добавок эвтектических составов на спекание магнезиальных 
огнеупоров из техногенных отходов ................................................................................................................33
Е.А. Воскрецова

Изучение свойств терморасширенного графита, полученного из различных прекурсоров ...............................35
К.В. Головина, В.А. Доржиева

Оценка влияния скорости нарастания тока на конечный выход фазы ε-Fe2O3 в синтезируемом порошке .......36
М.И. Гуков, И.И. Шаненков, А.И. Циммерман

Исследование сорбционных свойств терморасширенных графитов ....................................................................37
В.А. Доржиева, К.В. Головина

Влияние состава отощающих добавок на свойства строительных материалов ...................................................38
Д.О. Дорохов

Синтез, строение, биологическая и магнитная активность координационных соединений 
Сo (II), Ni (II) и Cu (II) с полиазотистыми гетероциклическими лигандами ....................................................39
И.И. Дюкова

Синтез и исследование свойств боросиликатных стекол, используемых для изготовления 
полых микросфер ..............................................................................................................................................40
А.В. Елкина, А.М. Парамонова

Производство керамического кирпича из местного сырья с использованием шлака и опилок ........................42
А.А. Ершова

Взаимосвязь состава и свойств гипсоцементно-пуццолановых вяжущих ............................................................43
Е.В. Зинин

Разработка состава бетона для вертикального озеленения ..................................................................................44
М.С. Зырянов, А.С. Манушина, А.В. Урбанов, Г.Р. Гильфанова



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

4

Электрохимическое исследование наноразмерных систем типа: «ядро-никель/оболочка-золото» ................45
Н.Н. Иванов, А.А. Воропай

Использование шлаков вторичной переплавки алюминия в производстве 
сульфоалюминатного клинкера .......................................................................................................................46
М.А. Ивашина

Анализ количественных данных термогравиметрии стронций – содержащего 
карбонатгидроксилапатита ...............................................................................................................................48
Р.Р. Измайлов, Ю.В. Церих

Термические преобразования стронций – содержащего карбонатгидроксилапатита, 
полученного биомиметическим методом на основе данных ДТА ................................................................49
Р.Р. Измайлов, Ю.В. Церих

Поверхностная модификация пеностекла углеродными нанотрубками ..............................................................50
М.Р. Каймонов, К.В. Дорожкин

Разработка двухкомпонентных оксидных систем на основе MgO для связывания водорода в 
условиях дегидрирования углеводородов ......................................................................................................51
Т.М. Карнаухов

Фазовые превращения карбоната бария и кальция, гидроксида алюминия, полученных 
методом непрерывного осаждения .................................................................................................................52
А.В. Килин, А.О. Безматерных, Ю.Б. Швалев

Электрохимический синтез нанопорошка никеля с применением высоковольтного разряда ..........................54
С.В. Ким, К.С. Ибишев

Ресурсосберегающая технология получения силикатной краски .........................................................................55
А.А. Кобякова, Е.Ю. Лебедева

Изучение влияния оксида олова (IV) на водостойкость натрийсиликатных стекол .............................................56
И.С. Ковязина, С.Г. Власова, Г.В. Нечаев

Влияние ионов железа (II) в электролите меднения с добавкой золя SnO2 на 
микроструктуру и защитные свойства покрытий ............................................................................................57
А.О. Конаков

Расчет средств защиты установки осушки газа с использованием программного 
обеспечения Wolfram Mathematica ..................................................................................................................58
А.А. Корнев

Синтез микрокристаллического гидроксиапатита кальция в присутствии 
высокомолекулярных соединений ..................................................................................................................60
А.С. Крамаренко

Основные закономерности формирования продуктов в условиях синтеза сжиганием нанопорошка 
алюминия с добавками карбонатов лития и натрия, оксидов магния и кальция ........................................61
В.В. Кривошеина

Влияние условий электрохимического осаждения покрытий из сплава никель-олово на 
их состав, микроструктуру и свойства ..............................................................................................................62
А.А. Кудако

Исследование люминесцентных свойств алюмината бария, полученного золь-гель методом .........................63
Е.Е. Кузнецова

Использование современных программ для расчёта предохранительных клапанов.........................................65
А.С. Кукарин

Фотокаталитическая активность ортованадата висмута ........................................................................................66
Д.М. Куличик, М.В. Пилипенко

Исследование кинетических закономерностей взаимодействия металлического иридия с 
фтором в процессе синтеза гексафторида иридия .........................................................................................67
Д.И. Кушнарев, А.Н. Гилев, Д.В. Тимофеев



	 Содержание

5

Влияние микробиологической добавки на свойства цемента ..............................................................................68
Т.В. Логинова

Влияние растворенного кислорода на электрохимические свойства угольного электрода в 
растворах серной кислоты ................................................................................................................................69
А.И. Мальцева

Влияние волокон на свойства гипсоцементно-пуццоланового вяжущего  ...........................................................70
А.С. Манушина, Е.А. Дмитриева, С.Е. Курдюмова, А.О. Сапронов

Пространственное распределение атомов SiO2 до и после плазменного воздействия ......................................71
Е.А. Маслов, О.Г. Волокитин, В.В. Шеховцов

Исследование сложных ферритов состава BiBaFe4O10 с помощью методов ТГА и РФА .......................................73
М.М. Матаев, М.Р. Абдраймова

Определение фазового состава сложного манганита методами РФА и ТГА .........................................................74
М.М. Матаев, Ж.И. Турсинова, З.Б. Сарсенбаева

Расчёт средств защиты ректификационной колонны с использованием 
программы Wolfram Mathematica 10.4 ............................................................................................................75
П.В. Мокшин

Повышение надежности изделий радиотехнического назначения из кварцевой керамики .............................76
М.С. Моторнова, Н.А. Макаров, Д.В. Харитонов

Влияние биодобавок на свойства вяжущих материалов .......................................................................................77
А.К. Мымрина

Влияние давления газовой атмосферы камеры-реактора на продукт плазмодинамического 
синтеза Si–C ........................................................................................................................................................78
А.Р. Насырбаев, Д.С. Никитин

Влияние состава шликера на качество отлитой ленты при шликерном литье на основу ...................................79
Е.С. Нерушкина

Порошки Al2O3–ZrO2–Y2O3, полученные из цитратных суспензий на установке Nano Spray Dryer B-90 ..............81
И.С. Нечкасов, А.Э. Илела

Влияние щелочных растворов на свойства алюминатных и сульфоалюминатных цементов  ...........................82
Т.Е. Островская

Промотированные каталитические системы для паровой конверсии жидких углеводородов .........................83
А.А. Палашич, Д.А. Подшивалина, А.С. Григорьев, Е.А. Дорофеева

Высокопористые биоматериалы на основе волластонита полученные методами 
комбинированного золь-гель синтеза и искрового плазменного спекания .................................................85
Е.К. Папынов, О.О. Шичалин, В.А. Авраменко

Гидрофобные покрытия на основе наноструктурированного оксида алюминия ................................................86
А.С. Письменская, П.И. Письменский

Плазмодинамический синтез ультрадисперсных фаз системы Ti-B ......................................................................87
С.О. Погорелова, Д.С. Никитин

Разработка люминесцирующего композита типа «люминофор в стекле» для создания 
светодиодов белого свечения ..........................................................................................................................88
В.Н. Самойлов

Анализ современного состояния нормативно-методической документации по расчету и 
проектированию средств защиты оборудования от аварийного превышения давления ...........................90
А.В. Семке

Исследование краевого угла смачивания поверхности фильтрующего элемента ...............................................91
А.В. Семке

Получение заполнителя на основе техногенных отходов ......................................................................................92
А.П. Семке



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

6

Влияние состава многофазовых гипсовых вяжущих на их свойства .....................................................................93
Н.А. Сергеева

Композиты на основе гидроксиапатита и волластонита, полученные осаждением в водных растворах .........94
А.П. Солоненко

Влияние механической активации фосфогипса на свойства ангидритового вяжущего ......................................96
Д.С. Сотниченко

Получение методом 3д-печати имплантатов на основе кальциевофосфатных композитов с 
полимерной матрицей ......................................................................................................................................97
Н.Е. Торопков, Н.С. Антонкин

Разработка состава гипсоцементно-пуццоланового вяжущего для промышленного экструдера .....................98
А.О. Торшин, И.В. Корчунов, А.М. Ахметжанов

Разработка и исследование свойств пористых углеродных материалов для суперконденсаторов ...................99
М.С. Тощевикова, М.В. Попов, А.Г. Баннов, С.И. Юсин

Синтез стехиометрического гидроксиапатита кальция ........................................................................................100
М.И. Тычкина, Л.А. Леонова

Влияние вязкостных характеристик в боросиликатных и свинец-боросиликатных стеклах на 
спекание композиционных стеклокерамических материалов ....................................................................102
Д.О. Тютюнькова, Д.А. Пашков

Термостойкость материалов на основе оксидов меди и алюминия, полученных 
электрохимическим окислением металлов ..................................................................................................103
Н.В. Усольцева

Влияние предварительного синтеза на свойства материалов из карбида кремния полученных 
методом искрового плазменного спекания ..................................................................................................104
А.В. Феоктистов

О возможности плазмодинамического синтеза оксида алюминия ....................................................................106
А.И. Циммерман, Ю.Л. Шаненкова, М.И. Гуков

Влияние способа приготовления кордиеритовой керамики на механические характеристики ......................107
А. Черепанова, Е.В. Дьяконова

Проблемы высокотемпературного синтеза композита, содержащего нитрид галлия ......................................108
Д.Н. Черепанова

Моделирование процесса подготовки промысловой нефти ...............................................................................110
А.А. Чернышов

Адсорбция аминокислот на фосфатах кальция .....................................................................................................111
Е.С. Чиканова, К.К. Головченко

Синтез неметаллических неорганических железосодержащих покрытий на поверхности алюминия ...........113
A.K. Чубенко, Е.Ю. Белецкая, T.A. Баранова, Ю.Н. Долгова 

Исследование процессов окисления гидрофильной алюминиевой пудры марок RA20-RA60 воздухом ........114
М.А. Шалабаева

Влияние концентрации кислорода на фазовый состав продуктов плазмодинамического 
синтеза в системе Fe-O ....................................................................................................................................115
И.И. Шаненков, Е.С. Хаскова

Определение оптимальных параметров спекания для получения пластин из Mo-Cu ......................................116
Ю.Л. Шаненкова, Ю.Н. Половинкина

Определение качественных показателей золы тепловых электростанций ........................................................118
В.В. Ширей-Седлецкая, Р.В. Ширей-Седлецкий

Средства защиты выпарного аппарата .................................................................................................................. 119
Р.В. Школкин



	 Содержание

7

Использование аморфного кремнезема в качестве сырьевого материала для получения пеностекла ..........120
Л.Ю. Штирц, Д.А. Мещерских

Секция 2 Химия и ХимичеСкая теХнология органичеСкиХ 
вещеСтв и материалов ................................................................................122

Новая фосфорорганическая химия на основе элементного фосфора  ................................................................122
А.В. Артемьев, Н.К. Гусарова, Б.А. Трофимов

Современные достижения в области моделирования лиганд-рецепторных взаимодействий и 
конструирования лекарств  .............................................................................................................................124
А.И. Хлебников 

Синтез новых ацилированных производных гликолурила ..................................................................................124
Т.C. Абайдильдин, Б.М. Жаппасова, А.С. Олжабаева, С.Ю. Паньшина

Зависимость состава и поверхностно-активных свойств диэтаноламидов от продолжительности 
реакции амидирования жирных кислот диэтаноламином ..........................................................................125
М.О. Андропов, В.А. Яновский, С.В. Романенко, Р.А. Чуркин, Р.С. Фахрисламова

Получение производных гексаазаизовюрцитана .................................................................................................127
А.А. Арбагозова, В.В. Малыхин

Исследование антирадикальной активности высокомолекулярных соединений гуминовой 
природы спектрофотометрическим методом ...............................................................................................128
К.А. Братишко, К.А. Бочарова, И.П. Слезко, Е.В. Калашникова, С.С. Власов

Получение циклопентена/циклопентана из дициклопентадиена в 
реакционно-ректификационном аппарате ...................................................................................................129
Д.А. Бурмистров, С.А. Ирдинкин, А.В. Раков, М.П. Филина

Получение окислительных реагентов на основе 2-иодбензолсульфокислоты в 
присутствии трифторуксусной кислоты .........................................................................................................130
И.А. Бычкова, И.А. Миронова

Иодфенилбензимидазол как перспективный субстрат для получения псевдоциклических 
производных поливалентного йода ...............................................................................................................132
Ю.А. Власенко

Получение и исследование новых диазониевых солей индола как перспективных 
субстратов для органического синтеза ..........................................................................................................133
Д.Е. Воткина, А.Г. Фефелова

Реакции гетероциклических солей диазония в С–С сочетании ...........................................................................134
Р.С. Довбня, А.А. Чудинов

Разработка путей получения салирепозида ..........................................................................................................135
И.А. Дорошенко, М.О. Нагорная, Е.В. Степанова

Превращения цианосодержащих бициклических иминолактонов в основной среде  .....................................136
М.Ю. Иевлев, А.Г. Миловидова

Синтез мультитопных лиганд на основе имидазола ............................................................................................138
П.О. Кадиров

Синтез йодпроизводных тримезиновой кислоты как прекурсоров для создания 1D 
металлоорганических каркасов ......................................................................................................................139
Е.В. Казакова, А.А. Королюк, Д.С. Чумерин, К.А. Васильева

Исследование строения и реакционной способности N-алкенильных производных 
азотсодержащих гетероциклов ......................................................................................................................140
Е.С. Казанцева

Синтез мультитопных лигандов – производных 1,2,4-триазол-1-илметиламина ..............................................141
М.А. Ключенко



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

8

Синтез новых производных 11H-индено[1,2-b]-хиноксалина как перспективных 
ингибиторов JNK (C-Jun N-терминальной киназы) ........................................................................................142
А.Р. Коврижина

Влияние углеводородного состава на эксплуатационные характеристики 
электроизоляционных жидкостей ..................................................................................................................144
Е.Н. Корчевин

Синтез 4,6-диазолил- 2,1,3-бензоксадиазолов .....................................................................................................145
К.В. Костин, А.М. Мартиросян, А.А. Шувалова

Определение констант кислотности перезамещеных нитрозофенолов с 
пиридиновыми заместителями ......................................................................................................................146
А.А. Кукушкин, Е.В. Роот

Синтез новых биологически активных бициклических производных N-пиперидин-4-она ..............................147
А.Е. Малмакова, Г.А. Далжанова

Изучение реакции взаимодействия 4,6-дибром-2,1,3-бензоксадиазола с пиразолом .....................................148
А.М. Мартиросян, К.В. Костин, А.А. Шувалова

Метод модификации вердазильных радикалов через образование амидных связей .....................................149
Е.А. Мартынко, П.В. Петунин

Синтез лигандов – производных 1,2,3-триазола ...................................................................................................151
Р.Д. Марченко

Синтез окислительных реагентов на основе 2-иодбензолсульфокислоты .........................................................152
И.А. Миронова

Синтез норкетона диацетата бетулина с использованием соединений поливалентного йода ........................153
Е.Е. Нурпейис1, С.С. Калиева2

Синтез нового диазодифосфетидинового олигомера на основе взаимодействия 
2-амино-4-фенилтиазола с хлоридом фосфора (III) ......................................................................................154
С.Ю. Паньшина, Е.В. Томилова, Е.К. Тайшибекова

Синтез органических лигандов для модификации полимеров ...........................................................................156
В.В. Подрезов, Е.В. Подрезова

Синтез новых ω-замещенных алифатических карбоновых кислот на основе циклических кетонов ...............157
Е.В. Подрезова, В.В. Подрезов

Диазотирование-иодирование N-оксидированных аминогетероциклов ..........................................................159
Е.В. Романенко, А.А. Чудинов

Получение сложных эфиров салицина и алифатических кислот .........................................................................160
Д.А. Романова, Е.В. Степанова

Функционализация аминопиридинов через реакцию диазотирования и С–С сочетания по типу Хека ..........161
А.Н. Санжиев, А.Ж. Касанова

Синтез производных азотсодержащих гетероциклов как перспективных аналогов интерлейкина-4 .............162
Д.М. Сваровская, К.С. Станкевич

Исследование возможности замены бензальдегида на его ацеталь (2-фенил-1,3-диоксалан) в 
реакциях с азотсодержащими соединениями ..............................................................................................164
С.П. Сидельникова, В.В. Штрыкова, В.Ю. Куксёнок

Синтез диаминопроизводных бис(пиразол-1-ил)алканов ...................................................................................165
Н.А. Соболь

Оптимизация условий синтеза 11Н–индено[1,2-b]хиноксалин оксима..............................................................166
К.А. Соловьева, Е.А. Царёва, В.И. Соболев

Исследование химического состава осины дрожащей методом ГХ-МС и ГХ-ПИД ............................................168
А.А. Степанова, М.Л. Белянин



	 Содержание

9

Синтез новых диарилиодониевых солей – производных 4-иодбензолсульфокислоты ....................................169
Е.Г. Сухорукова, Н.А. Щербакова

Эффективный синтез арилбороновых кислот .......................................................................................................170
В.А. Федорова, А.Ж. Касанова

Трихозид, трихокарпин, дезокситрихокарпин ......................................................................................................171
Д.Д. Фёдорова

Оптимизация условий синтеза 11Н-индено[1,2-b]хиноксалин-11-она ...............................................................173
Е.А. Царёва, К.А. Соловьева, В.И. Соболев

Синтез гетероциклических солей диазония и исследование некоторых физико-химических свойств ...........174
А.А. Шамова, Р.С. Довбня, А.А. Чудинов

Получение аналогов природных фенолгликозидов с замещенным сахаром ....................................................175
А.Э. Шаршеева, М.О. Нагорная

Синтез противоракового препарата методом поверхностной модификации микронных 
частиц ноль-валентного железа арендиазоний тозилатами  ......................................................................176
А.С. Швыркова, В.В. Куртуков, С.С. Власов

Получение 3,4-дибромтиофенкарбоновой кислоты различными способами ...................................................177
А.В. Шевченко, Д.А. Кулагина

Иммобилизация иодбензолсульфокислот на полимерную матрицу ..................................................................179
Н.А. Щербакова, Е.Г. Сухорукова

Химическая технология в производстве биологически активных соединений из 
инулинсодержащего сырья и аминокислот ...................................................................................................180
Э.З. Яминева, А.А. Никитина

Синтез и изучение спектральных характеристик 3,4-конденсированных фурокумаринов ..............................181
А.И. Яхутина, И.О. Акчурин, А.Ю. Бочков, В.Ф. Травень

Секция 3 теоретичеСкие и прикладные аСпекты физичеСкой и 
аналитичеСкой Химии ...............................................................................183

Определение элементов методом инверсионной вольтамперометрии по пикам селективного 
электроокисления элементов из твердых растворов или интерметаллических соединений ..................183
Н.А. Колпакова

Определение химической формы четырехвалентного марганца, образующегося при реакции 
Гияра в растворах нитрата циркония .............................................................................................................184
М.В. Астафурова

Вольтамперометрическое определение глицина на модифицированнах 
углеродсодержащих электродах ....................................................................................................................185
А.Ж. Ауелбекова

Создание методик спектрального анализа с целью поиска полезных ископаемых по 
геохимическим индикаторам .........................................................................................................................186
Д.Е. Бабенков, Е.С. Рабцевич

Сорбент с функциональными группами ализаринового красного с для концентрирования германия ..........187
К.А. Батуева, С.Л. Дидух, С.И. Метелица

Коррозионное поведение магния в электролитах первичных источников тока ................................................188
Е.Г. Бахытжан, А.К. Абильдина, Х. Авчукир

Изучение фотофизических и фотохимических свойств производных комплексов дипиррометенов  .............190
Д.Е. Башкирцев, Ю.В. Аксенова

Возможности твердофазной экстракции при определении кофеина в биологических объектах ....................191
Н.А. Бездомникова



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

10

Возможность ИК-спектроскопического контроля горючих жидкостей для 
пожарно-технической экспертизы .................................................................................................................192
А.А. Богданов

Определение платины в алюмоплатинорениевых катализаторах с использованием силикагеля, 
химически модифицированного серосодержащими группами, и тиокетона Михлера ............................193
О.В. Буйко, Е.В. Елсуфьев, В.В. Парфёнова

Спектрофотометрическое определение церия и железа при их совместном присутствии ..............................194
А.С. Буравлёва

Исследование электрохимических свойств ряда катионных красителей на различных 
материалах электродов ...................................................................................................................................196
Д.А. Вишенкова

Разработка методики определения ионов аммония в сточных водах методом ионометрии ..........................197
А.В. Гераскевич

Разработка методики определения нистатина в вине методом капиллярного электрофореза .......................198
Я.С. Гофманова

Динамика сорбции ионов металлов сульфоэтилированным полиаллиламином со степенью 
модифицирования 0,5 из аммиачно-ацетатного буферного раствора .......................................................199
О.В. Григорьева, Ю.С. Петрова, Л.К. Неудачина, А.В. Пестов

Химически модифицировнаные электроды для определения холестерина .....................................................200
К.В. Дёрина

Сорбционное концентрирование платины (II, IV) и палладия (II) в присутствии 
серебра (I), меди (II) и железа (III) ..................................................................................................................202
Е.В. Дуба, Н.И. Шнайдер, А.С. Ефимова, Д.В. Медовиков

Определение золота методом инверсионной вольтамперометрии с использованием 
графитового электрода, модифицированного сурьмой ...............................................................................203
А.А. Дудкина

Полимерный гель как тест-система оценки коррозионной устойчивости титана ..............................................204
Ю.А. Зыкова

Влияние концентрации платины (IV) на селективность сорбции хлоридных комплексов 
палладия (II) сшитыми N-2-сульфоэтилхитозанами со степенью модифицирования 0,3 и 0,5 
из растворов сложного состава ......................................................................................................................205
Е.И. Капитанова, К.М. Караникола, Ю.С. Петрова, Л.К. Неудачина, А.В. Пестов

Сорбционно-фотометрическое определение Ag (I) с использованием силикагеля, 
модифицированного тиадиазолтиольными группами, и дитизона ............................................................206
А.И. Кашкевич, О.В. Буйко

Кинетика сорбции ионов металлов сульфоэтилированным полиаллиламином со 
степенью модифицирования 1,6 ....................................................................................................................208
А.В. Кобякова, Ю.С. Петрова, Л.К. Неудачина, А.В. Пестов

Возможности дренажно-промывной терапии с применением анолита и католита в медицине ....................209
А.В. Ковальский, М.Д. Тусупова

Исследование влияния перспективных психотропных антиоксидантов на основе солей 
лития на фагоцитарную активность нейтрофильных лейкоцитов крови человека in vitro .......................210
А.А. Ланг, Е.В. Плотников

Хроматографический и масс-спектрометрический анализы в исследовании фармакокинетики 
инновационного антитромботического средства .........................................................................................211
К.А. Леонов, Д.А. Вишенкова

Получение и исследование наночастиц меди, стабилизированных хитозаном ................................................212
А.А. Лилявина, А.С. Гашевская



	 Содержание

11

Совместное определение синтетических красителей Тартразина и Понсо 4R в пищевых продуктах ..............214
О.И. Липских

Применение ингибиторов коррозии СолИнг для защиты малоуглеродистой стали в растворах 
соляной кислоты и сероводород содержащих средах .................................................................................215
И.А. Меньшиков

Флуориметрическое определение синтетических пищевых красителей понсо 4R (Е124) и 
желтого солнечного заката (Е110) в смеси ....................................................................................................216
А.А. Николаева

Вольтамперометрическое поведение наночастиц на основа Fe2O3 и разработка методик их 
определения в модельных растворах желудочного сока .............................................................................218
М.С. Остапенко

Новый подход получения органо-модифицированных углеродсодержащих электродов 
методом инверсионной вольтамперометрии ...............................................................................................219
М.С. Остапенко, Е.В. Дорожко

Электроокисление бинарного осадка свинец-родий ...........................................................................................220
Ю.А. Оськина

Исследование электрохимического поведения глутатиона на модифицированных 
углеродсодержащих композитных электродах .............................................................................................221
Э.А. Пашковская

Исследование качества фосфатных минеральных удобрений ............................................................................222
Н.И. Переверзева

Вольтамперометрическое определение этилнитрита на стеклоуглеродном электроде  .................................223
М.Н. Пономорева, В.А. Попова

Иодометрическое твердофазно-спектрофотометрическое определение селена с 
использованием полиметакрилатной матрицы ...........................................................................................224
К.А. Сербина, Д.А. Федан

Перспективы использования вольтамперометрических методов анализа для 
определения ботулотоксинов .........................................................................................................................226
К.В. Скирдин

Выявление наиболее специфичных летучих метаболитов методом газовой хроматографии в 
пробах выдыхаемого воздуха больных раком легких и здоровых добровольцев ....................................227
В.И. Скоморощенко

Вольтамперометрическое определение стабилизатора бездымных порохов в продуктах выстрела .............228
И.А. Сорокин

Квантово-химический подход к описанию кислотно-основных свойств поверхности фторидов 
щелочноземельных металлов и магния ........................................................................................................229
М.В. Тихонова, О.Н. Зарубина

Влияние состава и концентрации сульфат-содержащих растворов на анодное и 
коррозионное поведение алюминия ............................................................................................................231
Л.Р. Хайруллина, А.В. Артемьев

Влияние анионов на анодное растворение алюминия ........................................................................................232
Л.Р. Хайруллина, Г.Р. Гайнанова

Локальная коррозия алюминия в условиях электрохимического окисления ....................................................233
Л.Р. Хайруллина, Ф.И. Кашапова

Пассивация и анодно-анионная активация алюминия в присутствии галогенид-ионов ..................................234
Л.Р. Хайруллина, И.О. Михалишин

Особенности анодной поляризации и коррозионного поведения алюминия в водных 
фосфат-содержащих средах ............................................................................................................................236
Л.Р. Хайруллина, И.В. Христофоров



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

12

Изучение стабилизирующего действия бычьего сывороточного альбумина на наночастицы серебра ..........237
Е.П. Христунова, L. Miklikova, Е.В. Дорожко

Вольтамперометрическое определение мельдония на углеродсодержащих электродах ...............................238
С.Б. Цыбикова, О.Л. Мезенцева

Ионизация и комплексообразование диглицина и триглицина с ионами тяжёлых металлов .........................240
Е.П. Щукина

подСекция Секции 3 теоретичеСкие и прикладные аСпекты 
фармации и биотеХнологии .......................................242

Определение зимазной активности хлебопекарных дрожжей хронокондуктометрическим методом ..........242
Х. Батжаргал, А.П. Чернова

Диагностка опухоли методом магнитно-резонансной томаграфии с использованием 
наночастиц Fe3O4, нацеленных рН-зависимым встраивающимся пептидом  ............................................243
О.Я. Брикунова

Химические параметры ротовой жидкости спортсменов ....................................................................................244
А.А. Бугаева, Е.С. Чиканова

Исследование сорбции радиоактивных ионов из водных сред с помощью композитных биосорбентов ......245
А.С. Буянкина

Сравнительное исследование сорбционных свойств глауконита и активированного угля в 
отношении микробиологических загрязнений .............................................................................................247
Г.Д. Вачадзе, И.В. Мартемьянова, Д.В. Мартемьянов, Е.В. Плотников

Микрокристаллизация биологических жидкостей как характеристика общего состояния 
организма (на примере ротовой жидкости человека) .................................................................................248
Ю.Г. Виноградова, Е.С. Чиканова

Разработка мультимодальной системы для терапии злокачественных новообразований ..............................249
С.С. Власов, В.В. Куртуков, А.С. Швыркова

Разработка методики выделения микробиоты для последующей трансплантации .........................................251
Н.И. Гудовщикова

Разработка и исследование биодеградируемых скаффолдов на основе полимолочной 
кислоты с модифицированной поверхностью ..............................................................................................252
Р.О. Гуляев, С.И. Горенинский, К.С. Станкевич, В.В. Лисина

Полимеризация олигомеров молочной кислоты в присутствии аминокислот в 
условиях микроволнового облучения ...........................................................................................................253
А.О. Гусар, В.А. Кириенко

Фармацевтическая разработка лекарственного препарата Аллохол, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой ...................................................................................................................254
А.А. Дранников

Сорбция солей тяжелых металлов и радионуклидов композитным нанобиосорбентом из 
промышленных вод .........................................................................................................................................256
Е.Е. Дремина

Исследование микробиологической коррозии стальных образцов в присутствии 
органических соединений ..............................................................................................................................257
В.А. Зеленцова

Микробиота желчных протоков при инвазии Opisthorchis felineus .....................................................................258
П.Г. Иванова, В.А. Петров, И.В. Салтыкова

Бактерицидные свойства композитного биосорбента .........................................................................................259
А.М. Карамендинова

Создание биоразлагаемых материалов с иммуномодулирующими свойствами ..............................................260
В.В. Лисина, К.С. Станкевич, С.И. Горенинский, Р.О. Гуляев



	 Содержание

13

Исследование влияния йода на оксигеназную активность бактерий 
Pseudomonas fluorescens и Acinetobacters guillouiae .....................................................................................261
А.Н. Никифорова, А.П. Чернова

Поиск оптимальной малополярной основы для производства инъекционных 
лекарственных пролонгированных форм ветеринарного назначения – суспензий ..................................262
С.В. Перунова, С.Б. Германов

Физические свойства полимерных биодеградируемых скаффолдов, получаемых методом 
электроспиннинга: влияние введения в прядильный раствор лекарственных препаратов .....................263
А.А. Ракина

Идентификация 2,6-диметоксигидроксибензола методом УФ-спектрофотомерии ..........................................264
А.П. Самочернова, А.П. Чернова, В.К. Шорманов, М.С. Ишутина

Исследование влияния тканеинженерных биодеградируемых скаффолдов на основе 
полимолочной кислоты на первичные макрофаги человека ......................................................................265
К.С. Станкевич, В.Л. Кудрявцева

Применение спектральных методов анализа в медицине с целью создания 
лекарственных препаратов .............................................................................................................................267
Е.С. Шелег, Т.И. Бердникова

Необходимость разработки фармакопейной статьи на гепарин натрия ............................................................268
Н.В. Шкуратова, Д.А. Вишенкова

Секция 4 теХнология и моделирование процеССов 
подготовки и переработки углеводородного Сырья ........270

Концепция увеличения глубины переработки среднедистиллятных фракций в 
аппаратах с циркуляционным контуром водорода на основе использования 
прогностических моделей процессов ............................................................................................................270
Е.В. Францина, Н.С. Белинская

Исследование группового состава торфа месторождения «Кутюшское» ...........................................................271
О.В. Анисимова

Повышение глубины переработки углеводородного сырья для получения дизельного топлива ...................273
Д.А. Афанасьева

Исследование изменения содержания ароматических углеводородов в дизельной фракции в 
процессе гидроочистки ...................................................................................................................................274
К.А. Баклашкина

Мониторинг установки гидродепарафинизации дизельных топлив с использованием 
математической модели .................................................................................................................................275
Е.К. Бедарева, Н.С. Белинская, Е.В. Францина

Термодинамический анализ реакций горения различных углеводородов, входящих в 
состав дизельного топлива .............................................................................................................................277
Н.Е. Белозерцева, М.В. Майлин

Катализаторы на основе Al2O3, приготовленные с добавлением отсева носителя ............................................278
Е.А. Белопухов, В.Ю. Трегубенко, Я.И. Казанцева

Исследование процесса каталитической депарафинизации для производства дизельных 
топлив различных классов ..............................................................................................................................279
А.А. Бердникова, Н.С. Белинская, Е.В. Францина

Эксергетический анализ схем многокомпонентной ректификации ....................................................................280
В.Д. Брыль, А.Н. Сабиев

Компьютерное моделирование процесса низкотемпературной сепарации природного газа.........................281
А.А. Бунаев, И.М. Долганов



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

14

Неклассические особенности электровзрывного железного катализатора синтеза Фишера-Тропша .............282
Н.П. Бурлуцкий

Моделирование процесса получения высокооктановых алкилатов  ..................................................................284
Е.С. Бурыхина

Анализ выхода сырого бензола из углей в зависимости от их класса .................................................................285
Е.В. Васильева

Разработка математической модели процесса алкилирования бензола этиленом ..........................................286
К.А. Васючка, И.О. Долганова, И.М. Долганов

Автоматизированная параметризация моделей физико-химических систем в среде 
многоуровневого компьютерного моделирования «МАРС» .......................................................................288
Т.В. Ганджа, С.А. Панов

Моделирование реакционно-ректификационной колонны синтеза этил-трет-бутилового эфира (ЭТБЭ) ......289
К.Э. Гарсия Серпас

Оптимизация процесса конверсии коксогенных структур на катализаторе риформинга 
путем регулирования мольного соотношения хлороводород/вода ...........................................................291
П.А. Глик, В.А. Чузлов

Этапы моделирования процесса гидрокрекинга тяжелого нефтяного сырья ....................................................292
П.А. Глик

Прогнозирование выхода продуктов с установки каталитического крекинга в зависимости от 
состава перерабатываемого сырья  ...............................................................................................................293
А.А. Горбунова, Л.Н. Лоскутова, Г.Ю. Назарова, Г.Р. Бурумбаева

Получение жидких углеводородов из попутных нефтяных газов C3–C4 на 
цеолитсодержащих катализаторах .................................................................................................................295
С.Н. Джалилова, Д.С. Мигачева

Анализ и оптимизация теплообменного оборудования ......................................................................................296
А.А. Доброва, А.К. Ильчибаева

Исследование процесса низкотемпературной сепарации газа на математической модели ...........................297
И.М. Долганов, Р.Ф. Хосоенова, Н.А. Чиркина

Моделирование процесса риформинга бензинов с непрерывной регенерацией катализатора .....................298
А.С. Дорошенко

Гидрогенизация антрацена в присутствии композитных катализаторов ............................................................299
А.М. Дюсекенов, Ж.С. Ахметкаримова, А.Т. Ордабаева, Ж.Х. Мулдахметов, М.С. Остапенко

Моделирование изоэнтропийной технологии в схеме промысловой подготовки газа ....................................300
В.О. Елшин

Моделирование кинетики синтеза Фишера-Тропша на ультрадисперсном катализаторе ...............................301
Е.В. Ефремова, М.М. Григорьева

Применение хроматографических методов к анализу дизельных топлив – поликомпонентных 
смесей органических соединений .................................................................................................................302
В.Г. Жатухаев

Анализ мониторинговых данных работы колонны стабилизации на установке 
каталитической депарафинизации ................................................................................................................304
И.В. Зырянова, Н.С. Белинская, Е.В. Францина

Математическое моделирование процесса изомеризации на ПНХЗ .................................................................305
Р.М. Ильчубаева, В.А. Чузлов, Г.Ж. Сейтенова

Разработка методов расчета эксплуатационных свойств моторных топлив ......................................................306
А.М. Карпова, Ч.А. Батоева

Повышение эффективности процесса компаундирования товарных бензинов ................................................307
О.А. Касьянова, И.М. Долганов



	 Содержание

15

Термохимическая переработка смеси гудрона и первичной каменноуголной смолы в 
атмосфере коксового газа ...............................................................................................................................308
С.В. Ким, Г.Г. Байкенова, М.И. Байкенов

Анализ показателей работы катализаторов на установке риформинга АО «Ачинского НПЗ ВНК» ..................309
М.Д. Кириллова

Расчет октановых чисел компонентов моторных топлив с учетом неаддитивности 
данной характеристики ...................................................................................................................................310
М.С. Костень, М.В. Киргина

Расчет оптимального расхода серы на сжигание с использованием математической модели 
процесса сульфирования линейных алкилбензолов для повышения 
ресурсоэффективности процесса ...................................................................................................................312
А.А. Крутей, И.О. Долганова, И.М. Долганов, Е.Н. Ивашкина

Моделирование реактора гидроочистки с псевдоожиженным слоем катализатора .......................................313
М.С. Курзаева, А. Татаурщиков

Исследование ультрадисперсных порошков железа в качестве катализаторов для 
синтеза Фишера-Тропша .................................................................................................................................314
Л.А. Лисовская

Оптимизация условий ведения процесса гидродепарафинизации с помощью 
нестационарной математической модели ....................................................................................................315
А.С. Луценко, Н.С. Белинская, Е.В. Францина

Расчет теплового эффекта горения дизельного топлива с учетом требуемых 
эксплуатационных характеристик ..................................................................................................................316
М.В. Майлин, Е.В. Францина, Н.С. Белинская

Результаты комплексной физико-химической обработки высокопарафинистой нефти ...................................318
Н.С. Мельник, Ю.В. Лоскутова, В.В. Лоскутов

Разработка методики определения октанового числа углеводородных смесей ...............................................319
А.С. Меховникова, О.А. Чередниченко

Исследoвaние низкотемпературных свoйств дизельнoгo тoпливa .....................................................................320
Г. Мягмaрсурэн

Исследование пригодности торфов месторождения «Кутюшское» для медицинских целей ..........................321
Н.Ю. Никитина

Разработка компьютерной моделирующей системы для цеолитной технологии 
получения этилбензола ...................................................................................................................................322
К.Х. Паппел, А.А. Гавриков, И.О. Долганова

Моделирование процесса низкотемпературной сепарации газа для повышения 
эффективности работы технологической установки .....................................................................................323
М.О. Писарев, И.М. Долганов, Е.Н. Сизова, И.О. Долганова

Исследование и моделирование колонны отдувки метанола в технологии 
промысловой подготовки газа........................................................................................................................324
Е.Р. Покоев

Влияние механических и физических воздействий на состав гудрона ...............................................................326
М.К. Рявкина, М.А. Дучко, Д.И. Чуйкина

Исследование влияния рецептур смешения на свойства получаемого бензина ...............................................327
Е.В. Свиридова, М.В. Киргина

Оптимизация процесса компаундирования товарных бензинов ........................................................................328
А.А. Солопова, И.М. Долганов

Оценка влияния состава сырья каталитического крекинга и активности катализатора на 
выход светлых фракций и кокса .....................................................................................................................329
В.И. Стебенева, Т.А. Шафран, Г.Ю. Назарова



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

16

Моделирование промышленного синтеза октаноповышающих добавок в среде Aspen HYSYS ......................331
К.Э. Сухачева

Получение метано-водородной смеси каталитическим разложением метана на 
биметаллических катализаторах ....................................................................................................................332
С.Е. Тонкодубов, М.В. Архипова, М.В. Попов

Влияние индия на адсорбционные и каталитические свойства 
Pt/Al2О3In–Cl катализаторов риформинга ......................................................................................................333
В.Ю. Трегубенко, К.В. Веретельников, Е.А. Белопухов

Разработка компьютерной моделирующей системы процесса сернокислотного 
алкилирования изобутана олефинами с учетом дезактивации катализатора ...........................................334
А.С. Ушаков, И.О. Долганова, И.М. Долганов

Оптимизация работы установки получения олефинов путем определения рекомендуемого 
режима подачи воды в промышленный реактор .........................................................................................336
К.О. Фефелова

Получение высокооктановых бензинов на цеолитных катализаторах ...............................................................337
И.С. Хомяков, Т.А. Герасина, Д.М. Чухлеб

Превращение легкого углеводородного сырья в процессе «цеоформинг» .......................................................338
И.С. Хомяков, Т.А. Герасина

Исследование и моделирование активности цеолитного катализатора ............................................................339
О.А. Чередниченко, А.С. Меховникова

Исследование влияния содержания ароматики в сырье сульфирования на эффективность 
процесса с использованием компьютерной моделирующей системы .......................................................340
А.В. Шандыбина, И.О. Долганова

Расчет стадии окислительной регенерации катализатора крекинга с применением 
математической модели процесса .................................................................................................................342
Т.А. Шафран, Г.Ю. Назарова, В.И. Стебенева

Учёт влияния деэмульгатора при моделировании процесса разрушения водонефтяных эмульсий ...............343
М.Е. Щетинина, К.В. Золотухина

Термодинамика процесса эпоксидирования биодизеля .....................................................................................344
С.А. Юдаев, И.О. Долганова

Секция 5 ХимичеСкая теХнология редкиХ элементов ...........................346

Исследование системы РЗЭ(OH)3−NH4Cl при нагревании .....................................................................................346
Д.В. Акимов, О.А. Сологубова

Получение нанопорошков оксида иттрия термическим разложением прекурсоров для 
лазерной керамики .........................................................................................................................................347
А.Б. Арзманова, Е.А. Данилова

Измерение микроконцентраций фторид-ионов потенциометрическим методом в 
технологических водах АЭС.............................................................................................................................348
Я.Е. Баженова

Флотационное дообогащение бериллийсодержащих концентратов .................................................................350
С.В. Букоткин

Получение европия и иттрия из отходов производств люминофоров с использованием 
методов жидкостной экстракции ...................................................................................................................351
С.А. Василенко, О.Ю. Сайкина

Неклассическое получение титана ......................................................................................................................... 352
А.Ю. Гартман

Исследование процесса экстракционного выделения тория и РЗЭ из монацита ..............................................353
Е.К. Грачев, В.М. Илекис, Ю.А. Яблокова, А.В. Муслимова, П.Б. Молоков



	 Содержание

17

Особенности взаимодействия между частицами в гидрозолях на основе 
кислородосодержащих соединений редкоземельных элементов ..............................................................354
И.В. Деркачева, К.А. Малышева, А.Г. Васин, В.С. Макулова, И.А. Белова, Е.Д. Кузнецова

Исследование взаимодействия бромидных комплексов меди с металлическим серебром ...........................356
М.Ф. Джаббарова

Градуировочные характеристики флуоресценции урана в водном растворе ....................................................357
С.П. Дубровка

Переработка бериллийсодержащих материалов растворами фторида и гидрофторида аммония ................358
С.К. Дурбаева, К.А. Моргунова

Автоклавное содовое выщелачивание вольфрама из минерального сырья .....................................................359
А.Н. Дьяченко, Р.И. Крайденко, Ю.В. Передерин, А.Ю. Велижанский

Изучение скорости растворения покрытий TiON в модельных биологических жидкостях...............................360
Е.В. Ефимова, Л.А. Леонова, Е.Л. Бойцова

Использование иодида алюминия для аффинажа редких элементов ...............................................................361
С.О. Закроев

Способ вскрытия редкометалльного бериллийсодержащего сырья ..................................................................363
Ю.А. Захарова, О.И. Мишукова, Л.Н. Малютин, И.В. Петлин

Синтез и некоторые коллоидно-химические свойства гидрозолей церия, 
синтезированных в кислой среде ...................................................................................................................364
Н.К. Иванова, Д.В. Харламова, А.О. Штында

Исследование применимости титриметрического анализа фтор-иона в растворах 
фторсодержащих солей ...................................................................................................................................365
В.С. Кононенко

Синтез Li4Ti5O12 методом солевого гидролиза .......................................................................................................366
П.В. Корнев, М.В. Мастрюков

Получение и исследование структуры гидрида и фторида диспрозия ...............................................................367
Я.В. Кучукова

Выбор полирующего травителя для металлического титана ...............................................................................368
Л.А. Леонова, У.В. Павлюк

Исследование взаимодействия гидроксида лантана с хлоридом аммония при нагревании ..........................370
С.В. Литовкин, К.В. Обмуч

Исследование реологических свойств гидрозолей на основе кислородсодержащих 
соединений редкоземельных элементов ......................................................................................................371
В.С. Макулова, К.А. Малышева, И.А. Белова, А.Г. Васин, И.В. Деркачева, Е.Д. Кузнецова

Выбор оптимальных параметров производства керамического МОКС-топлива ...............................................372
М.С. Малышев

Извлечение серебра из азотнокислых технологических продуктов радиохимического производства ...........373
В.А. Малышева

Способ получения гидроксида бериллия (Ве(ОН)2) из тетрафторобериллата аммония ...................................375
Л.Н. Малютин

Выщелачивание титаномагнетитовых руд фторидом аммония ..........................................................................376
Р.О. Медведев, В.В. Орлов

Применение твердофазного катализатора для выделения палладия из продуктов 
радиохимической переработки ОЯТ ..............................................................................................................377
И.А. Меркулов, А.Ю. Жабин, С.И. Смирнов, Е.В. Апалькова, Г.А. Апальков

Потенциометрический способ определения концентрации литий-ионов в водных растворах .......................378
С.М. Мочалова



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

18

Алгоритм дозирования теплоносителя для системы управления аппаратом 
десублимации производства UF6 ...................................................................................................................380
А.В. Николаев, Н.С. Криницын

Исследование вскрытия диураната натрия хлоридом аммония .........................................................................381
И.А. Пивоваров

Разделение тория и урана при их сорбции из водных растворов .......................................................................382
И.Р. Подойников, М.Э. Кондрашин

Исследование процесса получения гидридов лигатур на основе редкоземельных элементов .......................383
А.В. Полянская, Е.Ю. Карташов, В.А. Пронин

Исследование продуктов фотолиза водных растворов тиосульфата бария .......................................................384
Е.А. Попова

Расчет толщины проплавляемой мембраны для слива расплава Nd-Fe-B в кристаллизатор ...........................385
В.А. Пронин, А.В. Полянская, В.О. Андросов

Исследование вскрытия пиритных огарков соляной кислотой ...........................................................................387
А.А. Смороков

Исследование процесса взаимодействия KBrF4 с металлическим иридием ......................................................388
К.А. Соловьева, Е.А. Царёва, В.И. Соболев

Влияние концентрации изопропилового спирта на электропроводность растворов йодида серебра ...........389
В.Д. Супруненко

Зависимость сорбции вольфрамат-ионов от кислотности среды .......................................................................390
М.В. Супруненко

Методика вскрытия флюоритовых руд с помощью кислот ..................................................................................391
М.А. Убугунов

Термодинамическое моделирование процессов реконверсии обеднённого гексафторида урана .................392
Е.А. Царёва, К.А. Соловьева, В.И. Соболев

Определение формы фторидного комплексного иона вольфрама, 
сорбирующегося на анионите АВ-17-8 ..........................................................................................................393
С.Н. Чегринцев, В.С. Кононенко

Исследование способа выщелачивания продуктов фторирования вольфрамсодержащего 
сырья при изменении кислотности среды ....................................................................................................394
Т.В. Чернова

Аммонийное выщелачивание вольфрамсодержащего продукта, полученного с 
использованием фтораммонийной технологии ...........................................................................................395
Ю.П. Шестакова, А.Ю. Эдокова

Исследование процесса ионообменной сорбции вольфрамат-иона на смоле АВ 17-8 ....................................396
А.Ю. Эдокова, Ю.П. Шестакова

Редкоземельные элементы в черносланцевых рудах ..........................................................................................397
С.Б. Юлусов

Электролитическое осаждение никелевых сплавов с тугоплавкими редкими металлами ..............................399
Ж.Е. Яхияева, С.К. Килибаева, А.Н. Алтенова

Секция 6 оХрана окружающей Среды и рациональное 
иСпользование природныХ реСурСов .............................................401

Применение ряски (Lemna minor) для очистки сточных вод из метантенка ......................................................401
А.А. Аль Кассаб, Г.А. Шевченко

Способы модификации целлюлозосодержащих нефтесорбентов ......................................................................402
Т.А. Гесс, А.В. Егошина, Е.А. Жидкова, Д.Ю. Попова, О.П. Маркушенко



	 Содержание

19

Рациональная переработка золошлаковых отходов ............................................................................................403
Б.Д. Гимаев

Сорбционная очистка воды от красителей ............................................................................................................405
А.В. Егошина, Н.А. Саввина, Д.А. Ваняшин

Исследование свойств и содержания ценных компонентов в золах уноса тепловых 
электростанций Южно-Африканской Республики ........................................................................................406
В.А. Желнорович, М.С. Полонский

Влияние микроволнового поля на деминерализацию бурого угля в кислой среде ..........................................407
Г.Ж. Карипова, А.Ж. Ауелбекова, Ж.Б. Сатпаева, А.Е. Аринова, А.Б. Татеева

Утилизация полимерных отходов на основе полилактида ..................................................................................408
Н.Л. Килин, К. Кимбаев, М.С. Минусенко, А.Д. Крошечкин

Извлечение микробиологических загрязнений из водных растворов при использовании 
наноструктурного фильтровального материала ...........................................................................................409
И.В. Мартемьянова, Е.В. Плотников, Е.С. Сыромотина

Брикетирование угольно-шламовой смеси с древесной опилкой ......................................................................410
А.Б. Мукашев, М.С. Остапенко, Ж.Б. Сатпаева, А.Е. Аринова, Г.Ж. Карипова, А.Ж. Исаева

Гуминовый сорбент для очистки сточных вод от тяжелых металлов, полученный на 
основе комплексного использования сапропеля .........................................................................................411
Д.С. Платонова

Процесс жидкофазного обезвреживания пестицида гранозан ...........................................................................413
А.К. Посвященная

Степень загрязнения поверхностных вод Самарской области в районе выпуска сточных вод в 
зимний период ................................................................................................................................................414
Т.К. Рязанова, Т.В. Судакова, В.В. Сучков, А.К. Сергеев

Перспективы рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ) в 
рамках «Зеленой экономики» в шельфе Арктических морей .....................................................................415
К.В. Скирдин

Сорбционное концентрирование Cd (II) и Pb (II) в виде комплекса с унитиолом с 
последующим определением атомно-абсорбционным методом ..............................................................416
А.А. Степанов, С.Л. Дидух

Исследование каолина Полетаевского месторождения для получения шамота...............................................417
К.О. Степанова

Грануляция кремнесодержащих отходов производства с минеральным вяжущим веществом ......................419
Л.С. Сумарокова, Ф.Л. Капустин, В.М. Уфимцев

Окислительная деструкция нитро-производных фенола .....................................................................................420
Е.В. Сухорослова

Состояние почвенного горизонта на территории промышленной зоны 
нефтеперерабатывающего предприятия .......................................................................................................421
В.В. Сучков, Т.К. Рязанова, Т.В. Судакова, Д.С. Тупикова

Очистка воды от ионов тяжёлых металлов при помощи отходов станции 
обезжелезивания подземных вод ..................................................................................................................422
Е.С. Сыромотина, Е.В. Плотников, И.В. Мартемьянова

Миграция радионуклидов в природных водах бывшего Семипалатинского испытательного 
полигона в различных формах нахождения ..................................................................................................423
А.С. Торопов

Использование сорбентов на основе лигнина для извлечения ионов 
тяжелых металлов из сточных вод .................................................................................................................424
Е.А. Чернышева



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

20

Рациональное использование ресурсов на объектах управления подготовки нефти и газа ............................426
Е.А. Чистяков

Секция 7 Химия и ХимичеСкая теХнология 
на иноСтранном языке ...............................................................................428

Software for control and planning the production of diesel fuels .............................................................................428
A.A. Altynov, I.A. Bogdanov, M.V. Kirgina

Development of trade gasoline blends...................................................................................................................... 429
B.K. Amatova, M.V. Kirgina

Studying of raw materials composition and process temperature on the production of 
diesel fuel of different grades ............................................................................................................................430
A.A. Berdnikova

Mechanical and physical properties of norbornene-based cololymers ....................................................................431
O.O. Bragina

Exergy analysis of multicomponent distillation .........................................................................................................432
V. Bryl, A. Sabiyev

Improving the benzene alkylation catalyst performance with use of computer modeling system ...........................433
I.O. Dolganova, I.M. Dolganov, E.N. Ivashkina

Gas-phase catalytic oxidation of 4-methylpyridine ...................................................................................................434
A.M. Imangazy, S.O. Bilalova, G.S. Zhexen

Synthesis of multifunctional modified particles of zerovalent iron using diazonium salts ........................................436
V.V. Kurtukov, A.S. Shvyrkova, S.S. Vlasov

Synthesis of lactic esters ............................................................................................................................................ 437
Y.B. Lugovskaya, Y.E. Poharukova

Evaluation of catalyst deactivation degree at the industrial dewaxing units using the 
method of mathematical modelling ..................................................................................................................438
A.S. Lutsenko, N.S. Belinskaya, E.V. Frantsina

Synthesis of oxidizing reagents based on 2-iodobenzenesulfonic acid .....................................................................439
I.A. Mironova

Design of experiments as an instrument for development of ceramics with tailored properties .............................441
E.E. Nazarov, O.I. Rodimov, N.A. Makarov, M.A. Vartanyan

Development of mathematical model of catalytic cracking taking into account the 
irreversibility criterion of reactions ...................................................................................................................442
G.Y. Nazarova, T.A. Shafran, V.I. Stebeneva, Ch.S. Protsenko

Comparative evaluation of different radical initiators, used for production of graft copolymers, 
based on atactic polypropylene ........................................................................................................................443
M.S. Polonskiy, V.A. Zhelnorovich, R.A. Kotomkin

Synthesis and properties of polymers and copolymers based on N-carbamylmaleimide .........................................445
V.A. Pylev, V.E. Pavlov, I.A. Kartashov

Modification of natural petroleum adsorbent Sphagnum Dill ..................................................................................446
O.V. Rotar, V.G. Rotar, T.A. Gess, A.A. Iskrizhitsky, D.S. Vorobiev

Effect of solution ultraviolet radiation on the process of hydrogen electrooxidation of 
electrolytic residue with palladium ...................................................................................................................448
Z.К. Sabitova

Reactions of aromatic iodine compounds towards alkali and alkaline earth metal tetrafluorobromates ................449
M.A. Samakbaeva

Methane from industrial wastes as fuel for rockets of the future .............................................................................450
T.K. Samatov



	 Содержание

21

Synthesis of modified aromatic petroleum resins .....................................................................................................451
E.A. Savrasova, M.V. Starovoyt

New method of diaryliodonium salts synthesis by oxidizing reagent Oxone ............................................................452
A.E. Shmidt

Efficiency evaluation of catalytic refotming in the study of feedstock composition 
with the use of mathematical model ................................................................................................................453
M.V. Vinidiktova

Секция 8 ХимичеСкая теХнология полимерныХ материалов .........455

Влияние органобентонита на физико-механические свойства полидициклопентадиена................................455
Н.А. Байкова

Синтез и полимеризация 5-норборнен-2,3-дикарбоксимид-N-метилацетата ...................................................456
А.Р. Бейсенбаев, Н.А. Смирнова

Влияние добавок углеродных материалов на свойства эпоксидных композитов .............................................457
И.С. Бердюгина, А.Г. Баннов

Свойства полифениленсульфида модифицированного функционализированным эластомером ...................458
В.В. Битт, А.И. Ермилова, О.Б. Ушакова

Реокинетика сополимеризации диметиловых эфиров норборнен-дикарбоновой кислоты и 
норборнендикарбоксиимидов .......................................................................................................................459
О.О. Брагина

Интенсификация процесса выделения изобутилена полимеризационной чистоты 
дегидратацией трет-бутилового спирта.........................................................................................................461
Д.А. Бурмистров, Ф.А. Байгузин, М.П. Филина

Использование семикарбазида для получения сшивающих агентов на основе дициклопентадиена ............462
Л.Е. Великоречина

Металлокомпозиты сополимеров анилина с п-анизидином как электрокатализаторы в 
гидрировании органических соединений .....................................................................................................464
Я.А. Висурханова, Е.А. Соболева

Трибологические характеристики композиций полидициклопентадиена – СКЭПТ-30 .....................................465
Д.Ю. Герман

Синтез новых мономеров для ROM-полимеризации ...........................................................................................466
Р.Р. Даянова, Н.П. Никонова

Модификация полилактида бифункциональными соединениями.....................................................................467
Д.Н. Дегтярев

Исследование полиферрофенилсилоксана и продуктов термической обработки 
физико-химическими методами ....................................................................................................................469
А.Н. Драньков, Е.А. Токарь, И.В. Земченко

Получение этилового эфира из полилактида ........................................................................................................470
Е.А. Ермакова, Ю.Е. Похарукова

Прогнозирование работоспособности полимерных композиционных 
материалов на основе полиамида-6 ..............................................................................................................471
А.И. Ермилова, О.Б. Ушакова, Е.В. Калугина

Каталитический термолиз полимерных отходов на основе полилактида ..........................................................472
Я.Е. Ермолаев, И.А. Прокудин

Применение гелей на основе метакриловых сополимеров с частицами Al2O3 для 
очистки поверхности стекол ...........................................................................................................................474
С.В. Загарская



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

22

Синтез и полимеризация 5-норборнен-2,3-дикарбоксимида-N-изопропил ацетата ........................................475
Л.Е. Захлюпа, Н.А. Смирнова

Окисление алифатических нефтеполимерных смол пероксидом водорода .....................................................476
Р.О. Карташов

Получение норборненилимидов и их полимеризация ........................................................................................478
Т.А. Климова

Технология получения полипропилена ................................................................................................................. 479
А.Е. Колесников

Самоорганизация полимерных сеток в интергелевой системе полиакриловая 
кислота – поли-4-винилпиридин при сорбции ионов неодима ..................................................................480
Р.Г. Кондауров, Г.К. Ескалиева, С.А. Хакімжанов

Принтерная печать полимерных полупроводниковых материалов ...................................................................481
А.Е. Курцевич, А.В. Одод, Г.Ю. Назарова

Исследование процесса образования норборненовых производных триметоксисилана по 
реакции Дильса-Альдера ................................................................................................................................482
Н.О. Кухленкова

Синтез гликолида из водного раствора гликолевой кислоты ..............................................................................483
А.Е. Лукьянов

Окисление ароматических нефтеполимерных смол моноэтаноламином .........................................................484
И.А. Лыжина

Влияние частиц стронцийсодержащего гидроксиапатита на морфологию полимерных 3-Д 
скэффолдов, полученных методом электроформования .............................................................................486
Е.В. Мельник, М.А. Сурменева, С.Н. Городжа

Гидроизоляционные и антикоррозионные свойства битумно-смоляных покрытий на 
основе модифицированных нефтеполимерных смол ..................................................................................487
Нгуен Ван Тхань

Синтез и свойства полимеров и сополимеров на основе замещенных малеинимидов ...................................488
В.Е. Павлов, В.А. Пылев, И.А. Карташов

Модификация атактического полипропилена малеиновым ангидридом .........................................................489
А.С. Пименова, И.Н. Сбитнев, В.Е. Капрелев

Использование битумно-смоляных композиций на основе ароматических нефтеполимерных смол ............491
Ю.Р. Попова, Нгуен Ван Тхань

Битумно-смоляные композиции на основе окисленных нефтеполимерных смол ............................................492
Т.А. Прокопьева, Нгуен Ван Тхань

Физико-механические свойства сополимеров дициклопентадиена и диметиловых эфиров 
норборнен-дикарбоновой кислоты ...............................................................................................................493
Н.М. Прокудина, Д. Герман, Г.С. Боженкова

Характеристики горючести эпоксидных композитов, наполненных терморасширенным графитом ..............494
А.Е. Пронина, И.С. Бердюгина, А.Г. Баннов

Влияние хлорированного поливинилхлорида на термические свойства полидициклопентадиена ...............496
Та Куанг Кыонг

Нефтеполимерные смолы как стабилизатор водомасляной эмульсии ..............................................................497
М.Ю. Филиппова, В.А. Якимова, Д.В. Фисенко

Окисление нефтеполимерных смол и применение их в стабилизации эмульсий ............................................498
Д.В. Фисенко

Получение и свойства обработанных моноэтаноламином окисленных нефтеполимерных смол ...................499
Л.Р. Хаялиева



	 Содержание

23

Особенности формирование пор в пленках полиэтилентерефталат при 
облучении высокоэнергетическими протонами и α-частицами .................................................................500
C. Чинзориг, А.Г. Мацымоха, В.В. Сохорева

Секция 9 Химия и ХимичеСкая теХнология (для школьников) .......502

Рационализация вторичных отходов производства стекла путем их переработки ...........................................502
А.О. Видеркер

Получение биоинспирированных имплантатов методом 3д-печати ..................................................................503
А.С. Гага

Влияние муки на свойства хлеба ............................................................................................................................ 504
Р.И. Ганиев

Исследование процесса модификации частиц пигментного диоксида титана, 
полученного фторидным способом ...............................................................................................................505
Л.А. Головина

Исследование воды из источника Итигэлова «Улзыта аршан» ............................................................................507
А.А. Голубева

Проверка качества дизельного топлива ................................................................................................................ 508
Ф.Э. Дайнатович, И.Д. Лябогор, М.Б. Кадлубович

Сорбционные свойства известковых пород ..........................................................................................................509
П.Д. Екимов, Н.В. Тихонова, А.М. Нуриева

Карбонаты в жизни нашей планеты и в человеческом обществе .......................................................................510
А.В. Казанцев

Титриметрический и вольтамперометрический методы определения аскорбиновой кислоты ......................511
Н.А. Карташова, Р.Р. Гайфуллин

Переработка вторичного полимерного сырья на основе полилактида ..............................................................512
Е.В. Киселёв

Сравнение технологий синтеза лактида ................................................................................................................ 514
П.И. Кокорина, Е.И. Пащук, А.Е. Лукьянов

Изучение влияния условий на скорость замерзания воды ..................................................................................515
Д.В. Костюкова

Новый подход к синтезу индазола через арендиазоний трифторметансульфонаты ........................................516
А.А. Кузнецов

Получение токопроводящего клея ......................................................................................................................... 517
М.А. Кузьменко

Вторичное использование полипропилена...........................................................................................................518
А.В. Липеев, Н.С. Гончарова

Выделение эфирных масел из растительного сырья ............................................................................................520
Е.В. Лысакова

Изучение целесообразности использования бутилированной воды вместо водопроводной .........................521
И.Е. Масловская

Исследование качества воды озера Ботаническое, расположенного на 
территории дендрологического парка Сибирского ботанического сада ....................................................522
Ю.С. Матвеева

Благородные металлы: свойства и применение ..................................................................................................523
В.С. Медведева

Синтез производных бициклических бисмочевин, обладающих сорбционной активностью ..........................525
М. Мейрамова, А. Амиркулова



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

24

Синтез и применение новых производных гликолурила в качестве электрохимических сенсоров для опреде-
ления общего холестерина .............................................................................................................................526
Мураткызы Аруна, Тажикенова Зарина

Исследование качества вишневого сока ............................................................................................................... 528
С.Е. Патласова

Деградация полилактида в щелочных растворах .................................................................................................529
А.Н. Перминова, А.С. Побежимова, А.Е. Лукьянов

Изучение эффективности разных способов получения кислорода в школьной лаборатории .........................530
А.А. Петрунина

Качество бензина в Таштагольском районе ..........................................................................................................531
Д.С. Попеляев

Пеностекольный материал из золошлаковых отходов ........................................................................................532
А.С. Примаков

Определение дротаверина в таблетках различных производителей .................................................................534
Р.Р. Рахимов

Сравнение природных и синтетических красителей ............................................................................................535
В.И. Ромашова

Изучение защитных свойств зубных паст .............................................................................................................. 536
В.П. Селиванов

Железо – удивительный металл ............................................................................................................................. 537
С.А. Ситников

Неорганические соединения в роли пигментов ...................................................................................................539
С. Струганова

Исследование содержания нитратов в овощах.....................................................................................................540
М.В. Суслова

Влияние нефтяного загрязнения на состав и содержание н-алканов в воде и торфе .......................................541
К.А. Тетерина

Модификация методики поликонденсации молочной кислоты .........................................................................542
А.Г. Уварова, А.С. Килинчук, А.Л. Зиновьев

Исследование возможности применения сорбентов для очистки сточных вод от 
синтетических красителей ..............................................................................................................................544
А.И. Фомина, М.Ю. Гринкевич

Сравнение современных и тривиальных моющих средств для посуды .............................................................545
Н.А. Чернышева

Изучение состава снега методом биотестирования .............................................................................................546
А. Шепета

Определение количественного содержания глутамата натрия в продуктах питания .......................................547
С.Ю. Юсубова

авторСкий указатель ..............................................................................................................549



 Секция 1.  Химия и химическая технология неорганических веществ и материалов

25

термоХимичеСкая обработка керамичеСкого 
топлива в нитрующей атмоСфере

П.В. Аксютин
Научный руководитель – д.х.н., профессор И.И. Жерин

ФЯО ФГУП Горно-химический комбинат 
662972, Россия, г. Железногорск, ул. Ленина 53

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, atomlink@mcc.krasnoyarsk.su

на сегодняшний день в российской Феде-
рации стратегическим направлением в области 
обращения с оЯТ является развитие технологии 
переработки и замыкания ядерного топливного 
цикла. 

наиболее успешным и технологически при-
емлемым способом извлечения топлива из обо-
лочек и удаления из него летучих компонентов 
является операция термохимического окисле-
ния твердотопливной композиции, которая за-
ключается в переводе керамической структуры 
диоксида урана в аморфную закись-окись. Сум-
марная реакция этого процесса описывается 
уравнением:

3UO2 + O2 = U3O8

При этом данная реакция количественно 
протекает в атмосфере кислорода в диапазоне 
температур 500–600 °С [1].

Этот способ позволяет количественно уда-
лить из обрабатываемого материала и впослед-
ствии локализовать тритий и радиоактивные 
изотопы углерода и йода. однако данный спо-
соб не лишен недостатков. При высоких тем-
пературах происходит спекание твердофазной 
композиции, что приводит к запиранию топлива 
в оболочке, и окисление циркониевой оболоч-
ки, что в дальнейшем приводит к образованию 
межфазных взвесей. Формируются интерметал-
лидные включения с платиноидами различного 
состава, что приводит к обогащению осадков по 
рециклируемым компонентам при проведении 
операции растворения.

Все вышесказанное стимулирует к поиску 

подходов по оптимизации процесса термохими-
ческой обработки оЯТ в части снижения тем-
пературных режимов и поиска альтернативных 
окислительных сред [2, 3].

Целью данной работы являлась эксперимен-
тальная проверка возможности термохимиче-
ского окисления диоксида урана керамического 
качества, заключенного в циркониевую оболоч-
ку, с использованием дополнительного окисли-
тельного агента.

изучение процесса термохимической об-
работки оЯТ проводили с использованием, в 
качестве имитатора, фрагментов необлученных 
ТВЭЛ длиной 30–60 мм полученных рубкой на 
устройстве гильотинного типа. Величина замя-
тия торцов фрагментов не превышала 50 %.

для проведения экспериментов использова-
ли аппарат-реактор печного типа горизонталь-
ного исполнения. аппарат имел горизонталь-
ную ось вращения внутреннего контейнера, по 
торцам находились штуцеры для ввода и вывода 
газовой фазы, на внутренней части контейнера 
были установлены небольшие выступы, для уве-
личения механоактивации процесса. 

Температуру процесса выдерживали в ди-
апазоне 300–450 °С [3], поток газовой фазы в 
аппарате-реакторе соответствовал ламинарному 
режиму. реакционную газовую смесь получали 
путем смешения диоксида азота и потока кис-
лорода, насыщенного парами воды. Поток ди-
оксида азота получали путем испарения его из 
термостатируемой дозирующей емкости. В ходе 
исследований проводили подбор оптимального 
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соотношения реагентов в смеси для использова-
ния в последующих экспериментах. 

В результате термохимического окисления 
получили во всех случаях не пылящий порошок 
чёрного цвета, полностью отделенный от оболо-
чек. Фракционный состав полученного материа-
ла определяли при помощи сканирующего элек-
тронного микроскопа Vega 3LMU, при этом 99 
% масс. составляла фракция 2–6 мкм. По резуль-
татам гравиметрического анализа, полученный 

порошок соответствовал брутто формуле U3O8.
Признаков формирования окисленного слоя 

на поверхности циркониевых оболочек визуаль-
но отмечено не было.

из результатов исследовательской работы 
можно сделать вывод о возможности примене-
ния данного способа термохимического окисле-
ния для обработки фрагментов топлива реально-
го состава. 

Список литературы
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иСпользование кварцСодержащего Сырья разныХ 
регионов для изготовления беСцветного Стекла

И.И. Альбаева, Р.Ф. Хажиахметова
Научный руководитель – к.х.н., доцент С.Г. Власова

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
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 В производстве строительных материалов 
третью часть стоимости готовой продукции со-
ставляют затраты на добычу минерального сы-
рья и подготовку минерально-сырьевой базы. 
для развития производства строительных ма-
териалов, в том числе стекла, необходимо опе-
режающее развитие минерально-сырьевой базы 
отрасли. данной темой сегодня занимаются 
многие исследователи [1, 2]. Внедрение мест-
ного сырья в стекловарение позволяет снизить 
себестоимость выпускаемой продукции за счет 
снижения стоимости стекольной шихты, а также 
иногда за счет интенсификации стекловарения.

Целью работы является изучение возможно-
сти использования местного сырья в производ-
стве тарного и строительного (листового) стекол 
с высоким светопропусканием. 

для исследований был выбраны составы 
стекол марки БТ-1  и термополированного стек-
ла (табл. 1).

В данной работе используются местные сы-
рьевые материалы для стекловарения: кварце-
вый песок второго Каменск-Уральского место-

рождения и  кварцевый песок (п.г.т. Торковичи 
Ленинградской области), известняк Сосновско-
го месторождения, доломит (ГоК Крылосово, 
г. Первоуральск), полевошпатовый концентрат 
(ПШК) Вишневогорского ГоК. Также исполь-
зуется сода кальцинированная (г. Березники), 
сульфат натрия (оао «Волжский оргсинтез»). 

Было синтезировано около 20 образцов с 
комплексной добавкой обесцвечивателей. В 
качестве обесцвечивателей в экспериментах с 
разной шихтой мы используем оксиды церия и 
калия [3].

Важно отметить, что одним из важных по-
казателей качества стеклянных изделий являет-
ся коэффициент светопропускания. результаты 
измерений показали, что для образцов с содер-
жанием  CeO2 – 0,5 %  и K2O – 0,5 % (Каменск-У-
ральский песок) и  с CeO2 – 0,5 %, K2O – 1,0 % 
(песок Ленинградской области) обоих составов 
наблюдается самое высокое светопропускание: 
90 и 92 %, соответственно. необходимое коли-
чество обесцвечивателей для указанных шихт 
составило: CeO2 – не менее 0,5 %  и K2O – 1,0 %, 

таблица 1. Состав стекла, % масс
Состав SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O SO3

Тарное стекло (БТ-1) 71,0 2,5 10,0 2,0 14,0 0,5
Термополированное стекло 73,0 1,0 8,6 3,6 13,5 0,3
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чтобы заметно улучшить качество готового про-
дукта.

результаты экспериментов позволяют сде-
лать вывод о возможности использования мест-
ного сырья Уральского региона и кварцевого 
песка Ленинградской области с выбранным ком-
плексным обесцвечивателем, а именно: с калие-
вой селитрой и оксидом церия, для производства 
стеклянных изделий. 

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что данный метод обесцвечивания, 
дополняя имеющиеся сведения, дает высокие 
показатели по светопропусканию и может быть 
востребована именно сегодня, когда возросли 
требования к прозрачности стекла. Следует от-
метить, что добавка выбранных обесцвечивате-
лей улучшает выработочные свойства стекла.

Список литературы
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нанотрубок и воССтановленного окСида графена
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аэрогели – высокопористые материалы (се-
годня лучшие показатели пористости достигают 
99,9 %) с низким значением плотности и высоким 
показателем удельной площади поверхности, 
обладающие также хорошими сорбционными 
свойствами. аэрогели из графена и углеродных 
нанотрубок обладают еще и электропроводно-
стью, что приводит к тому, что данный материал 
может использоваться в упругих и гибких про-
водниках, проводящих полимерных композици-
онных материалах, для адсорбции органических 
веществ, в том числе, для решения экологиче-
ских проблем, в суперконденсаторах, аккуму-
ляторах, а также – в установках для опреснения 
воды (Capacitive Deionization (CDI)) [1]. 

В связи с этим целью нашей работы является 
получение электропроводящего гидрофильного 
и высокопористого материала, который сможет 
применяться в ячейках для опреснения воды. 

Задачи: 1) анализ литературных данных по 
методам синтеза, а также теории и практике про-
цессов с аэрогелями с фокусом на CDI;  2) осво-
ение методов синтеза оксида графена и аэрогеля, 
в том числе, изучение литературных данных по 
вопросу устойчивости суспензий многослойных 
углеродных нанотрубок в органических раство-
рителях и подбор наиболее подходящего по-
верхностно-активного вещества; 3) разработка 
более совершенного метода синтеза аэрогеля с 
заменой гидразин-гидрата на стадии восстанов-
ления оксида графена на более «зеленый» реа-
гент; 4) разработка методики гидрофилизация 
аэрогеля.

Первой частью нашей работы был синтез 
оксида графена модифицированным методом 
Хаммерса [2]. Cинтез проводили из мелкодис-
персного графита воздействием сильных окис-
лителей. Также для улучшения диспергирования 

рис. 1.		Спектральная	кривая	светопропу-
скания	образца	с	содержанием	обесцвечи-
вателей	CeO2	–	0,5	%,	K2O	–	1,0	%	(песок	
Ленинградской	области)	марки	БТ-1
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оксида графена на последней стадии синтеза 
была применена мощная ультразвуковая обра-
ботка.

Улучшения растворимости углеродных на-
нотрубок в воде удалось добиться с использо-
ванием ультразвуковой обработки, исключив 
применение поверхностно-активных веществ, 
которые неблагоприятно повлияли на образова-
ние «скелета» конечного материала.

В ходе работы нами был использован по 
аналогии с оксидом графена «зеленый» метод 
восстановления [3] композиционного материала 
– парами D-глюкозы. данный химический реак-
тив заменил такой токсичный реагент как гидра-

зин-гидрат.
Были получены граничные значения кон-

центраций и соотношений водных суспензий 
оксида графена и многослойных углеродных 
нанотрубок, при которых возможно получение 
высокопористого электропроводящего материа-
ла (при заданных условиях).

одной из главных проблем была гидрофи-
лизация материала – без потери электронной 
проводимости. При обработке 10 %-ым рас-
твором азотной кислоты нам удалось получить 
материал – гидрофильный электропроводящий 
аэрогель, который является перспективным для 
создания ячеек для деионизации.
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Синтез люминеСцентныХ материалов 
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Создание высокоэффективных полифунк-
циональных генераторов излучения-люми-
нофоров, проявляющих свечение в видимой 
области спектра, в настоящее время является 
актуальной задачей. Люминофоры, полученные 
на основе алюминатов кальция с активаторами 
люминесценции ионами редкоземельных эле-
ментов, сочетают благоприятные оптические, 
механические, экологические и физико-химиче-
ские характеристики. использование золь-гель 
технологии обусловлено высокой степенью го-
могенизации прекурсоров, отсутствием эколо-
гически опасных процессов, высокой степенью 
чистоты конечных и промежуточных продуктов 
на всех стадиях синтеза.

данная работа посвящена исследованию 
процессов эволюции фазообразования люми-
несцентной матрицы – моноалюмината каль-
ция, полученного золь-гель методом с исполь-
зованием различных оксокислот в качестве 
полимеризующих агентов и синтезу люминофо-

ра Ca0,99Eu0,01Al2O4. Благодаря способности ор-
ганических предельных многоосновных кислот 
образовывать прочные полимерные каркасы хе-
латообразного вида с щелочноземельными эле-
ментами в системе образуется золь с высокой ин-
тенсивностью контактов между частицами, что 
приводит к образованию монолитного однород-
ного геля. В качестве полимеризующих агентов 
были взяты винная, лимонная и яблочная кисло-
ты. для синтеза моноалюмината кальция в каче-
стве исходных веществ использовались моноги-
драты оксокислот, тетрагидрат нитрата кальция, 
нонагидрат нитрата алюминия в мольном соот-
ношении Ca2+ : Al3+ : H4Tart (H4Cit; H3Mal) равно 
1 : 2 : 3. для получения конечного продукта ис-
ходные реагенты растворяли в минимальном ко-
личестве воды, полученный раствор подвергали 
механическому перемешиванию в течение 1,5 
часа для полного протекания конденсационных 
и полимеризационных процессов. Золи остав-
ляли до перехода в гель и высушивали при тем-
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пературе 130 °С в сушильном шкафу в течение 
6 часов. Схема синтеза представлена в работе 
[1]. Высушенные прекурсоры подвергали тер-
мическому воздействию в интервале температур 
1000–1200 °С в течение 3 часов (скоростью на-
грева 5 °/мин). для выявления стадий формиро-
вания структуры моноалюмината кальция про-
водили рентгенофазовый анализ (дифрактометр 
Rigaku MiniFlex 600, CuKα-излучение, диапазон 
углов 2θ 3–100 °), термический анализ (прибор 
для термического анализа NETZSCH STA 449 C, 
атмосфера – воздух, скорость нагрева 5 °/мин), 
иК-спектроскопию на иК-Фурье (спектроме-
тре Agilent Technologies Cary 600). исследова-
ние морфологии поверхности образцов выпол-
няли на растровом электронном микроскопе 
HITACHI TM-3000 при ускоряющем напряже-
нии 15 кВ, в условиях режима снятия зарядки с 
образца (электронная пушка: 5 • 10–2 Па; камера 
для образца: 30–50 Па). 

По результатам термического, рентгенофа-
зового анализов и иК-спектроскопии выявлена 
многостадийность процесса структурообра-
зования алюминатов кальция. Выбор полиме-
ризующего агента влияет на температуру фор-

мирования конечной фазы, а также на степень 
однородности продуктов. Так, на основании 
термического анализа установлено, что энерге-
тически выгодно использовать яблочную кис-
лоту, поскольку температура формирования 
моноалюмината кальция 860 °С, а с использова-
нием винной кислоты 910 °С; лимонной кислоты 
900 °С. анализ рентгенограмм показал наличие 
посторонних фаз в примесном количестве у всех 
образов, которые исчезают при повышении тем-
пературы отжига до 1200 °С. Установлено, что 
наименьшее количество примесей содержит об-
разец, при синтезе которого полимеризующим 
агентом являлась винная кислота.

на основании проделанных исследований 
был выбран оптимальный полимеризующий 
агент, условия синтеза и синтезирован люми-
нофор. В качестве полимеризующего агента 
использовали лимонную кислоту, мольное соот-
ношение реагентов: Ca2+ : Eu3+ : Al3+ : H4Cit равно 
0,99 : 0,01 : 2 : 3. Полученный образец облада-
ет свечением при длине волны равным 419 нм 
(λвозб. = 370 нм), что соответствует европию в сте-
пени окисления +2 (спектрофлуориметр Agilent 
Cary Eclipce).
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Создание и освоение новых неорганических 
материалов весьма актуально, так как использо-
вание их функциональных свойств в различных 
областях науки и техники содействует развитию 
прогресса. Такие новые функциональные мате-
риалы, как сульфидпроводящая керамика, могут 
найти применение в составе электрохимических 
приборов для анализа и высокотемпературного 
электролиза серосодержащих газов. известные 
на настоящий момент кристаллические про-
водники с сульфидионной проводимостью по-
лучены в результате гомогенного допирования 

тиолантиноидатов щелочноземельных металлов 
MeLn2S4 полуторными сульфидами соответству-
ющих лантаноидов [1]. Широкому применению 
гомогенных сульфидионных проводников пре-
пятствует достаточно высокое сопротивление 
(106–109 ом • см). 

Цель настоящей работы – получение твер-
дых электролитов (ТЭ) с высокой проводимо-
стью за счет гетерогенного допирования ионной 
соли BaSm2S4 полупроводниковыми сульфидами 
циркония и кремния.

Сложные сульфидные материалы син-
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тезировали из оксидной шихты, полученной 
цитратно-нитратным методом [2], путем высо-
котемпературной реакции в потоке смеси се-
роуглерода с аргоном. Механоактивированные 
смеси BaSm2S4 и гетерогенных добавок ZrS2 
SiS2 спекали в инертной атмосфере при темпе-
ратурах 1137 К и 1327 К, соответственно. атте-
стацию полупродуктов и конечной гетерогенной 
смеси проводили методами рентгенофазового 
анализа (рФа) на дифрактометре XRD-7000S 
(Shimadzu), сканирующей электронной микро-
скопии на приборе JEOL JSM-6510 LV, элек-
тронного микроскопического анализа (ЭМа) на 
рентгеновском микроанализаторе INCA X-Max 
(Oxford Instruments), термогравиметрического 
(ТГа) и дифференциального термического ана-
лиза (дТа) на дериватографе DTG-60 в тиглях из 
оксида алюминия в атмосфере воздуха, рентге-
нофлуоресцентного анализа на энергодисперси-
онном спектрометре EDX-720 (Shimadzu). изме-
рение электропроводимости проводили в ячейке 
с блокирующими графитовыми электродами как 
на постоянной частоте 100 кГц (измеритель им-
митанса е7-20), так и методом импедансспек-
трометрии (Z-1000р, Elins). Методы рФа, ЭМа 
и рентгенофлуоресцентного анализа показали, 
что заданный элементный состав композици-
онных смесей BaSm2S4 – ZrS2 и BaSm2S4 – SiS2 в 
результате синтеза сохраняется, однако гетеро-
генные смеси, кроме исходных сульфидов, со-
держат следы новых химических соединений 
– BaZrS3 и Ba2Si. По данным ТГа гетерогенные 

смеси устойчивы до 833–848 К, после чего суль-
фидный материал частично окисляется. для 
композиционной смеси с сульфидом циркония 
на кривых дТа наблюдается экзотермический 
пик при температурах 918–954 К в зависимости 
от состава, что подтверждает данные рФа об об-
разовании в исходной смеси BaSm2S4 – ZrS2 но-
вого химического соединения BaZrS3. Темпера-
турная зависимость электропроводности носит 
линейный аррениусовский характер для образ-
цов обеих гетерогенных систем во всем темпе-
ратурном интервале устойчивости сульфидных 
фаз, а рассчитанные величины энергии актива-
ции характеризуют полученные композиты как 
смешанные ионно-электронные проводники. 
изотермические зависимости электропроводи-
мости композиционной смеси BaSm2S4 – ZrS2 
показали, что при введении до 0,1 мол. доли 
допанта электропроводность вначале снижает-
ся, а затем возрастает при добавлении от 0,1 до 
0,3 мол. доли ZrS2 на 2,5 порядка. Кроме того, 
интервал рабочих температур в обеих системах 
значительно ниже электролитического интерва-
ла ионной соли, что облегчает эксплуатацию ге-
терогенных смесей.

одной из возможных причин повышения 
электропроводности при введении допантов 
можно считать образование новых высокопро-
водящих сульфидов, локализующихся на грани-
цах фаз с неглубоким проникновением в припо-
верхностную область раздела фаз. однако этот 
вопрос остается открытым.

Список литературы
1.	 Kalinina	L.,	Ushakova	Ju.,	Fominykh	H.,	Med-

vedeva	 O.	 //	 Curr.	 Appl.	 Phys.,	 2007.–	 №8.–	
P.107.

2.	 Ананченко	Б.А.,	Михайличенко	Т.В.,	Калини-
на	Л.А.,	Ушакова	Ю.Н.,	Пентин	М.А.	//	Элек-
трохимия,	2015.–	Т.51.–	№5.–	С.545.

разложение нитрата аммония в 
графитоподобныХ материалаХ при 

различныХ температурныХ режимаХ
Н.В. Виноградов

Научный руководитель – д.т.н., профессор В.В. Коробочкин
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, izjumov.nikolayy@rambler.ru

некоторые образцы графита и графитовых 
материалов имеют достаточную пористость для 
проточных реакторов. Это касается спектрально 
чистых графитовых стержней, на основе кото-
рых можно изготовить модельные реакторы без 

побочного влияния примесей. Пористость та-
ких стержней составляет 8–30 %. но в процессе 
работы поры могут забиваться углеродистыми 
отложениями (закоксовываться), что приводит 
к ухудшению работы реактора. Проведены экс-
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перименты по выжиганию части графита путём 
пропитки его нитратом аммония, сушки и на-
гревом до разложения азотнокислого аммония.  
Углеродистые отложения более активны, чем 
графит и будут выгорать быстрее. Возможны ре-
акции

Nн4Nо3 = N2о + 2н о;
С + 2Nн4Nо3 = 2N2 + Со2 + 4н2о;

С + Nн Nо3 = N2 + Со + 2н2о.
необходимо определить режимы пропитки, 

сушки и оптимальной температуры разложения. 
Процесс возможно проводить путём неоднокра-
той пропитки. В ходе исследования оценивали 
насколько существенны потери  массы самого 
графитового реактора. При увеличении пори-
стости на каждом цикле пропитки и отжига на 
каком-то этапе может произойти нарушение це-
лостности образца.  Существенные потери мас-
сы (3–5 %) будут являться критерием прекраще-
ния дальнейшего процесса выжигания графита 
в порах.

Эксперимент по стойкости графита к отжи-
гу совместно с нитратом аммония проводился 
следующим образом. Графитовые стержни ди-
аметром 6,15 мм  и длиной около 30 мм про-
питывались насыщенным раствором нитрата 
аммония при 80 °С. Пропитка продолжалась с 
подъёмом температуры до 140 °С, при этом воз-
дух вытеснялся из пор, затем раствор  вместе со 
стержнями охлаждался до 85 °С и стержни пе-
реносили в насыщенный при 20 °С спиртовый 
раствор нитрата аммония. Стержни подсушива-
ли при комнатной температуре, их поверхности 
очищали от избытка кристаллов и сушили при 
120 °С с последующей дополнительной очист-
кой поверхностей от нитрата аммония. Полу-
ченные образцы с содержанием 8 % Nн4Nо3 
прогревались при различных температурах. из-
менение веса от времени прогрева фиксирова-

лось и представлялось в виде графиков (рис. 1). 
Так как температура плавления нитрата аммо-
ния составляет 169,6 °С [1], то минимальной 
температурой выбрана 175 °С. реакция при этом 
проходит за 40 часов, уход веса графита соста-
вил 0,20–0,21 %. При более высоких температу-
рах разложение идет более активно: при 210 °С – 
за 20 минут с потерей графита 0,19–0,20 %; при  
250 °С – за 25 минут с потерей веса 0,32–0,34 %; 
при 270 °С – процесс длится всего 7–10 минут с 
потерей графита 0,23–0,24 %.

Проведенные модельные эксперименты на 
сахарном углероде показали, что разложение 
полностью проходит за 5 минут и потери углеро-
да в 10–20 раз превышают потери графитового 
углерода. 

из результатов проведенных экспериментов 
следует, что для очистки пористых графитовых 
реакторов от углеродистых отложений можно 
применять метод пропитки растворами нитрата 
аммония с последующей сушкой и прогревом 
при умеренных температурах, не превышающих 
270 °С. Сам реактор при этом практически не 
претерпевает существенных потерь веса графи-
товой составляющей.
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рис. 1.		Зависимость	потери	веса	графи-
товых	образцов,	пропитанных	нитра-
том	аммония,	от	времени	прогрева	при	
различных	температурных	режимах
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Порошковые сплавы Сu−Sn применяются 
для получения токопроводящих паст и припо-
ев, износостойких смазок, антифрикционных 
материалов, в лакокрасочной промышлености 
благодаря их способности к пайке, декоративно-
му виду и высокой коррозионной устойчивости. 
Традиционные методы получения порошков 
(диспергирование металлургических заготовок, 
высокотемпературное восстановление металлов 
из соединений, испарение и конденсация метал-
лов) энерго- и материалозатратны. Более про-
стым и экономичным представляется не описан-
ное ранее получение порошков бронзы методом 
контактного вытеснения (КВ) Sn (II) медью из 
растворов в соответствии с уравнением реакции:

Sn2+ + 2Cu0 = Sn0 + 2Cu+. (1)
для протекания реакции (1) необходим 

сдвиг электродного потенциала Cu+ / Cu в об-
ласть более отрицательных значений, что обе-
спечивается связыванием ионов меди в прочное 
комплексное соединение с тиомочевиной [1–4]. 

Цель исследования заключалась в изучении 
природы химических реакций, протекающих 
при помещении медного порошка в тиомочевин-
ный раствор КВ олова (II).

КВ Sn (II) проводили из перемешиваемого 
раствора, содержащего порошок меди, SnCl2, 
SC(NH2)2, H2SO4 и HCl, при рн меньше 1 и тем-
пературе 60 °С, согласно рекомендациям [1–3]. 
Содержание ионов Sn (II) и Cu (I) в растворах и 
в порошках на разных стадиях КВ определяли 
методом рентгенофлуоресцентного анализа.

обнаружено, что концентрация ионов меди 
в растворе КВ намного выше, а в порошках 
ниже, чем это соответствует стехиометрии урав-
нения (1), что свидетельствует о коррозии по-
рошка меди. Сверхстехиометрическое растворе-
ние меди в аналогичном растворе КВ наблюдали 
в работах [2, 3], в которых олово осаждали на 
медную фольгу. окисление меди в растворе КВ 
в присутствии мочевины и хлорид-ионов в каче-
стве лигандов может протекать в соответствии 
со следующими реакциями [4]:

2Cu0 + 0,5O2 + 6HCl → 2H2CuCl3 + H2O (2)
2Cu + 2HCl + 2SC(NH2)2 → 
[Cu2(SC(NH2)2)2]Cl2 + H2 (3)

2Cu + 6HCl → 2H2CuCl3 + H2 (4)
окисление меди по реакциям (3 и 4) под-

тверждено экспериментально. для этого мед-
ную фольгу погружали в раствор КВ, не содер-
жащий ионов Sn (II). наблюдали выделение газа 
и уменьшение массы фольги. Полученный газ 
пропускали через 20 % раствор NaOH для погло-
щения H2S и CO2, которые могут образовывать-
ся вследствие гидролиза тиомочевины в кислой 
среде. В остатке газа методом качественного 
анализа обнаружен водород. 

При погружении порошка меди в раствор 
КВ полного состава пузырьков газа не наблю-
дается, что можно объяснить взаимодействием 
SnCl2 с атомарным водородом в момент его вы-
деления в соответствии с реакцией:

SnCl2 + 2H ↔ Sn + 2HCl. (6)
анализ раствора КВ на разных стадиях про-

цесса показал, что концентрация Sn (II) в нем 
уменьшается в течение 20 мин. КВ, после чего 
перестает изменяться. Вместе с тем доля олова в 
порошке увеличивается при обработке до 40–60 
мин. в растворе КВ, что обусловлено постепен-
ным растворением остаточной меди сквозь поры 
в слое олова, покрывающем частицы порошка, 
в соответствии с реакциями (2–4). По мере на-
копления Cu (I) в растворе увеличивается веро-
ятность осаждения меди совместно с оловом по 
реакции, обратной реакции (1). Совместное вос-
становление Sn (II) и Cu (I) подтверждено экспе-
риментально. именно оно обусловливает обра-
зование интерметаллидов η-Cu6Sn5 и δ-Cu41Sn11, 
обнаруживаемых методом рФа [5].

В сильнокислой среде олово окисляется ио-
нами водорода, что интенсифицируется благо-
даря связыванию ионов олова (II) в хлоридные 
комплексы. доказательством является уменьше-
ния массы оловянной пластины, погруженной в 
раствор КВ, однако скорость растворения олова 
в 20 раз меньше, чем у меди.
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Таким образом, показано, что формирова-
ние порошкообразного сплава Cu–Sn в растворе 
КВ протекает в условиях динамического равно-

весия процессов окисления и восстановления в 
системе Cu / Cu (I) – Sn / Sn (II).
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введение
Проведено исследование спекаемости ок-

сида магния, полученного из синтетических 
продуктов гидрохимической переработки техно-
генных отходов в чистом виде, и использование 
малых количеств эвтектических добавок.

теоретическая часть
В настоящее время основной технологией 

производства оксида и сульфата магния явля-
ется его изготовление из различных природных 
пород – магнезита, брусита, доломита и др. [1].

несмотря на одно из ведущих мест в мире 
по суммарным запасам магнийсодержащих ма-
териалов, россия, на сегодня, не может обеспе-
чить себя полностью чистыми (не менее 98 % 
MgO) магнийсодержащими материалами, и вы-
нуждена экспортировать ежегодно до 2,5 млн. т 
оксида магния [2].

Сырьём для исследования были выбраны 
чистые гидрокарбонат и гидрооксид магния, по-
лученные путём гидрохимической переработки 

серпентинитов Баженовского месторождения 
(отходы оао «Ураласбест», г. асбест Свердлов-
ской обл.). для сравнения использован брусит 
Кульдурского месторождения.

методика эксперимента
Предпринята попытка создать энергоэф-

фективные технологии спекания магнезиальных 
огнеупоров посредством введения в состав ма-
териалов добавок эвтектических составов, кото-
рые после жидкофазного уплотнения образуют 
в результате необратимой химической реакции 
между собой, с основной фазой и газовой сре-
дой новую высокоогнеупорную твердую фазу. 

В качестве таких добавок выступила систе-
ма MgO–Al2O3–SiO2 с ориентировочной темпе-
ратурой образования эвтектики 1350 °С. 

выводы
Показано, что введение эвтектических доба-

вок системы SiO2–Al2O3–MgO позволяет значи-
тельно увеличить плотность и прочность магне-

таблица 1. Составы эвтектических добавок
номер состава Компоненты добавок

Состав 5 Al(OH)3 – 16 %; MgCO3•5H2O – 22 %; SiO2 – 62 %

Состав 6 Al(OH)3 – 16 %; MgCO3•5H2O – 22 %; SiO2•nH2O – 62 %

Состав 7 Al(OH)3 – 16 %; Mg(OH)2 – 22 %; SiO2 – 62 %
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зиального брикета и снизить температуру его 
обжига.

Таким образом, оптимальным составом, 
среди исследованных, следует признать состав 
7, содержащий 2 мас. % эвтектической добавки 
в системе SiO2–Al2O3–MgO (масс. %: Al(OH)3 – 

16,0; Mg(OH)2 – 22,0; SiO2 – 62,0). она позво-
ляет снизить открытую пористость практически 
на 50 % и увеличить кажущуюся плотность в 
1,6 раз и снизить температуру обжига брикета с 
1800–2000 до 1600–1700 °С, что позволяет суще-
ственно снизить энергоёмкость производства. 
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таблица 3. Фазовый состав магнийсодержащих продуктов после обжига (1600 °С)

Магнийсодержащий продукт
Фаза, %

Периклаз Форстерит Монтичеллит Мервинит
Синтетический гидроксид маг-
ния с добавкой 6, 2 мас. % 97,9 2,07 – –

Синтетический гидрокарбонат 
магния с добавкой 6, 2 мас. % 97,0 – 2,6 0,25

Брусит с добавкой 6, 2 мас. % 92,0 – 7,3 0,47
Синтетический гидроксид маг-
ния с добавкой 5, 2 мас. % 90,6 8,7 0,64 –

Брусит с добавкой 5, 2 мас. % 90,8 4,6 4,62 –
Синтетический гидроксид маг-
ния с добавкой 7, 2 мас. % 92,8 5,7 1,5 –

Брусит с добавкой 7, 2 мас. % 89,7 4,82 5,49 –

таблица 2. Сравнительные значения пористости и плотности магнийсодержащих продуктов после обжига 
(1600 °С)

Магнийсодержащий продукт Потк. ср, % ρкаж. ср, г/см3

Синтетический гидроксид магния 45 2,01
Синтетический гидрокарбонат магния 20 2,84
Синтетический гидроксид магния с добавкой 6, 2 мас. % 34 2,46
Синтетический гидрокарбонат магния с добавкой 6, 2 мас. % 38 2,27
Брусит с добавкой 6, 2 мас. % 14 2,97
Синтетический гидроксид магния с добавкой 5, 2 мас. % 45 2,73
Брусит с добавкой 5, 2 мас. % 33 2,60
Синтетический гидроксид магния с добавкой 7, 2 мас. % 24 3,17
брусит с добавкой 7, 2 мас. % 13 3,05
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Терморасширенный графит (ТрГ) – это ма-
териал, получаемый термической обработкой 
интеркалированных соединений графита.

В настоящее время ТрГ является одним 
из достаточнораспространенных графитовых 
материалов, хорошо зарекомендовавшим себя 
во многих отраслях. он нашел широкое при-
менение в химической, нефтехимической, не-
фтеперерабатывающей промышленности, в 
автомобилестроении, а также как тепло-, шумо-
изоляционный материал.

Способность терморасширенного графита 
прессоваться без связующего определила его 
широкое применение в качестве уплотнитель-
ного материала, который обладает значительной 
стойкостью к воздействию широкого ряда хими-
ческих веществ.

В зависимости от вида прекурсора, суще-
ствуют два способа получения ТрГ: из оксида 
графита (оГ) или из интеркалированного графи-
та (иГ). наиболее частым способом получения 
ТрГ является кратковременная термическая об-
работка прекурсора при высоких температурах 
(700–1000 °C) в режиме термического удара. 
Применение термического удара позволяет до-
стичь высокой пористости и низкой насыпной 
плотности ТрГ, что является важным показате-
лем для изготовления уплотнительных материа-
лов. несмотря на то, что работы по получению 
ТрГ ведутся достаточно активно, роль прекурсо-
ра в формировании свойств конечного продукта 
до сих пор не ясна. Существует значительное ко-
личество типов как оГ, так и иГ, и оценка вкла-
да химического состава и физико-химических 
характеристик этих материалов в свойства ТрГ, 
представляет собой важную задачу. 

Цель данной работы заключалась в изуче-
нии свойств терморасширенного графита, полу-
чаемого из различных прекурсров (оксид графи-
та, интеркалированный графит)

В работе использовалось несколько исход-
ных материалов для получения ТрГ: два типа 
оксида графита (оГ-11 и оГ-12), полученных по 
модифицированному методу Хаммерса, и ком-

мерческий иГ (EG-350-50, компания Химиче-
ские системы). 

образцы ТрГ были получены методом про-
граммируемого нагрева: 0,5 г исходного мате-
риала помещали в муфельную печь и нагревали 
до температуры 500 °C с постоянной скоростью 
20 °C/мин. 

образцы исходных прекурсоров и ТрГ ис-
следовали с помощьюрастровой электронной 
микроскопии, энергодисперсионной рентгенов-
ской спектроскопии (ЭдС), рентгенофазово-
го анализа (рФа) и других. Также проводился 
анализ выхода ТрГ и его насыпной плотности. 
Значение насыпной плотности позволило опре-
делить степень расширения материала.

Стоит отметить, что до нагрева исходные 
материалы оГ-11 и оГ-12 имели практически 
одинаковые насыпные плотности, а именно 0,38 
и 0,39 г/см3, соответственно. После нагрева на-
сыпная плотность снизилась до 0,0296 и 0,0482 
г/см3, соответственно. Таким образом, степень 
расширения оГ-11 составила 12,74, а оГ-12 
8,14. В то же время, ТрГ, полученный из иГ об-
ладал значительно более высокой степенью рас-
ширения, равной 42 (насыпная плотность до на-
грева составила 0,68 г/см3, а после нагрева 0,016 
г/см3).

По данным ЭдС элементный состав образ-
цов оГ-11 и оГ-12 был практически одинако-
вым. Важное значение имеет показатель отно-
шения концентрации элементов C : O, который 
указывает на содержание функциональных 
групп. Массовое отношение С : о у этих образ-
цов ТрГ составило 4,8 : 1 и 5,5 : 1, соответствен-
но. В то же время, у образца ТрГ, полученного из 
иГ это соотношение равно 12 : 1, что примерно в 
2,5 раза превышает результаты образцов ТрГ из 
оксидов графита.

на основании данных рентгенофазового 
анализа была рассчитана степень графитации 
материала. Установлено, что образцы ТрГ име-
ют достаточно высокую степень графитации. 
наибольшее значение показал ТрГ, полученный 
из иГ (99 %), в то время как образцы, получен-
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ные из оГ-11 и оГ-12, показали практически 
одинаковую степень графитации, равную 81 %.

исследования проводились при поддерж-

ке гранта Президента российской Федерации 
для молодых ученых-кандидатов наук (МК-
5360.2016.8).
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М.И. Гуков, И.И. Шаненков, А.И. Циммерман

Научный руководитель – д.т.н., профессор А.А. Сивков
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, 1q1@t-sk.ru

введение
особенностью оксида железа (III) является 

полиморфизм, который проявляется в четырех 
модификациях α-Fe2O3 (ромбоэдральная кри-
сталлическая структура), β-Fe2O3 (тригональ-
ная кристаллическая структура), γ-Fe2O3 (ку-
бической кристаллическая структура), ε-Fe2O3 
(орторомбическая кристаллическая структура), 
свойства каждой из которых различны. акту-
альной задачей является синтез порошков с вы-
соким содержанием фазы ε-Fe2O3 в связи с тем, 
что частицы этой фазы оксида железа (III) пока 
не изучены в полной мере из-за сложности син-
теза. однако, уже известно, что они обладают 
самой высокой коэрцитивной силой среди всех 
известных оксидов металлов и, следовательно, 
могут быть использованы в качестве магнитно-
го материала для изготовления устройств записи 
и хранения информации. Также они обладают 
ферромагнитным резонансом в миллиметровом 
диапазоне, что показывает возможность их при-
менения в устройствах для подавления электро-
магнитных помех в террагерцовом диапазоне и 
стабилизации коэффициента электромагнитного 
пропускания [1]. 

В данной работе рассматривается влияние 
изменения скорости нарастания тока плазменной 
струи на выход эпсилон фазы оксида железа при 
плазмодинамическом методе синтеза в системе, 
основанной на коаксиальном магнитоплазмен-
ном ускорителе (КМПУ) [2], разработанном в 
ни ТПУ. данный метод обладает следующими 
преимуществами (высокая скорость протекания 
реакции, низкие энергозатраты, высокие дости-
гаемые энергетические параметры в процессе 
синтеза и высокая скорость охлаждения). ранее 
также было показано, что с помощью данного 
метода возможно синтезировать порошкообраз-

ный продукт с достаточно высоким содержани-
ем эпсилон фазы оксида железа [3].

экспериментальная часть
для оценки влияния зависимости скоро-

сти нарастания тока (СнТ) на содержание фазы 
ε-Fe2O3 в конечном продукте была проведена 
серия экспериментов по получению порошко-
образного оксида железа при различных энерге-
тических параметрах системы. В экспериментах 
были использованы следующие параметры за-
рядных напряжений и электроемкостей системы: 
1) Uзар = 2,5 кВ, Cзар = 14,4 мФ; 2) Uзар = 2,75 кВ, 
Cзар = 14,4 мФ; 3) Uзар = 3,0 кВ, Cзар = 14,4 мФ. Ско-
рость нарастания тока регулировалась путем из-
менения значения Uзар (при увеличении зарядно-
го напряжения системы происходит увеличение 
нарастания тока плазменной струи). Стоит от-
метить, что значение Cзар было выбрано одина-
ковым для всех экспериментов для того, чтобы 
время протекание процесса было одинаковым. 
В результате проведения данных эксперимен-
тов были получены порошкообразные образцы, 
которые без предварительной обработки иссле-
довались методом рентгеновской дифрактоме-
трии на рентгеновском дифрактометре Shimadzu 
XRD-7000S. оценка количественно-фазового 
состава проводилась с помощью полученных 
рентгеновских дифрактограмм в программной 
среде «PowderCell 2.4» с использованием базы 
данных PDF-2+. результаты оценки количе-
ственно-фазового состава: 1) ε-Fe2O3 – 16,3 %, 
Fe3O4 – 68,7 %, α-Fe2O3 – 15; 2) ε-Fe2O3 – 28 %, 
Fe3O4 – 53,3 %, α-Fe2O3 – 18,7; 3) ε-Fe2O3 – 53 %, 
Fe3O4 – 26,5 %, α-Fe2O3 – 20,5 %. Затем по осцил-
лограммам, полученным в ходе экспериментов, 
были определены значения СнТ для каждого 
эксперимента: 1) 1,94 а/с; 2) 2,02 а/с; 3) 2,2 а/с. 
Зависимость содержания фазы ε-Fe2O3 в полу-
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ченном порошке от скорости нарастания тока 
можно объяснить тем, что за счет увеличения 
СнТ происходит увеличение скорости энерго-
ввода в систему. Это влияет на увеличение ско-
рости плазменного потока, что приводит к воз-
растанию скорости распыления материала и к 
увеличению вероятности образования эпсилон 
фазы оксида железа (III).

заключение
Таким образом, согласно результатам се-

рии проведенных экспериментов, можно утвер-
ждать, что увеличение скорости нарастания тока 
плазменной струи (от 1,94 а/с до 2,2 а/с) при 
плазмодинамическом методе синтеза в системе, 
основанной на КМПУ, приводит к увеличению 
выхода фазы ε-Fe2O3 (от 16,3 % до 53 %) в синте-
зированном порошке.
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одной из приоритетных задач по защите 
окружающей среды является поиск высокоэф-
фективных углеродных сорбентов для очистки 
воды от различных загрязнителей, таких как 
масла, нефтепродукты, красители и т.д. К числу 
таких перспективных материалов, которые мо-
гут использоваться для очистки воды, относится 
терморасширенный графит (ТрГ). он обладает 
высокой удельной поверхностью, низкой насып-
ной плотностью, а так же стойкостью к темпера-
турным и химическим воздействиям, что полез-
но для создания новых сорбентов. 

одним из часто используемых способов по-
лучения ТрГ является термическое восстанов-
ление оксида графита (оГ), в результате чего 
растет его удельная поверхность, что может по-
ложительно отразиться на сорбционных свой-
ствах.

данная работа посвящена эксперименталь-
ному исследованию сорбционных свойств ок-
сидов графита и терморасширенных графитов, 
полученных на основе оГ. В качестве модель-
ного соединения, концентрация которого оцени-
валась после адсорбции вышеперечисленными 
материалами, был выбран метиленовый голубой 
(МГ).

для исследования были выбраны 3 образца 
оксида графита: оГ-7, оГ-11, оГ-12 и 3 образ-
ца терморасширенного графита: ТрГ-7, ТрГ-11, 
ТрГ-12. Все терморасширенные графиты были 
получены из соответствующих оксидов графи-
та по одинаковой методике. Концентрация МГ 
определялась фотокалориметрическим методом 
по интенсивности полосы поглощения 350 нм. 
изменение концентрации красителя определяли 
методом градуировочного графика. исходная 
концентрация раствора МГ в воде была равна 8 
мг/л.

для сорбционных экспериментов 0,01 г 
оГ или ТрГ помещали в раствор МГ объемом 
25 мл. Сорбцию проводили в течение 10 минут 
при комнатной температуре. После выдержки, 
раствор отфильтровывали и определяли оптиче-
скую плотность, сравнивая это значение с исход-
ной величиной.

После адсорбции, визуально раствор ме-
тиленового голубого в воде становился из на-
сыщенно-синего, светло-голубым. В таблице 1 
приведена сравнительная характеристика эф-
фективности сорбции оГ и ТрГ.

наибольшей поглощательной способностью 
обладает образец ТрГ-7, его сорбция составляет 
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82,5 %. наиболее низкая сорбция зафиксирова-
на для образца оГ-12 с сорбцией 66,25 %. од-
нако несмотря на это, однозначно сказать, что 
сорбционные свойства терморасширенного гра-
фита лучше, чем окисленного графита, нельзя, 
поскольку эффективность поглощения образца 
ТрГ-11 приготовленного из оГ-11 равна 80 %, а 
самого оГ-11 – 81,25 %. разработка новых тех-

нологий получения оксида графита и терморас-
ширенного графита даст возможность получить 
новые сорбенты для очистки воды.

исследования проводились при поддерж-
ке гранта Президента российской Федерации 
для молодых ученых-кандидатов наук (МК-
5360.2016.8).

влияние СоСтава отощающиХ добавок на 
СвойСтва СтроительныХ материалов

Д.О. Дорохов
Научный руководитель – к.т.н., доцент О.К. Семакина

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, doroh_07@mail.ru

В настоящее время в россии очень многие 
ТЭЦ и ГрЭС работают на угле, и скорее всего 
их количество в перспективе только будет увели-
чиваться. для современных ТЭЦ и ГрЭС самая 
главная проблема – это образующаяся зола, яв-
ляющаяся вторичным сырьем.

использование золы для строительных ма-
териалов, например для силикатного кирпича – 
это один из перспективных путей переработки 
данного вторичного ресурса, ведь только строи-
тельная индустрия способна освоить такое коли-
чество образуемой золы.

для улучшения природных свойств глиня-
ного сырья – уменьшения общей усадки, чув-
ствительности к сушке и обжигу, улучшения 
формовочных свойств – широко применяют до-
бавки [1].

добавление золы ТЭЦ в количестве 10–15 
% мас. уменьшает чувствительность кирпича к 
сушке и повышает его прочностные характери-
стики. Так же можно смешивать золу с шамо-
том, опилками, многозольным углем и др., что 
обеспечивает более равномерное распределение 
золы и мелкодисперсной горючей ее части в 
шихте [2]. добавление угля, антрацита, кокса и 

др. снижает потребность топлива на обжиг стро-
ительных изделий, улучшает спекаемость массы 
и повышает прочность. 

Целью работы является исследование вли-
яния состава отощающих добавок на свойства 
строительных материалов и изделий. В качестве 
объекта исследования был использован золо-
шлаковый материал Северской теплоцентрали.

на первом этапе исследования методом экс-
трузии были получены гранулы концентрата, со-
держащие золу и уголь в массовом соотношении 
З : У = 0–100 : 100–0. для придания пластичности 
формуемой массы и прочности получаемых гра-
нул использовали связующие жидкости (Сж) 
– 2 % поливиниловый спирт (ПВС) и 1 % по-
лиакриламид (Паа). Полученную пластичную 
массу продавливали через фильеру с диаметром 
отверстий 3 мм, разрезали на черенки длиной 
5–7 мм, сушили при комнатной температуре и 
определяли прочность на раздавливание на при-
боре МП–9С. По полученным результатам по-
строен график зависимости прочности гранул 
концентрата от содержания в них связующей 
жидкости (рис. 1).

анализируя полученные кривые, можно сде-

таблица 1. Сравнительная характеристика оГ и ТрГ
Концентрация до 

сорбции, мг/л
образцы Концентрация по-

сле сорбции, мг/л
Сорбция в %

8

оГ-7 1,5 81,25
ТрГ- 7 1,4 82,5
оГ-11 1,5 81,25
ТрГ-11 1,6 80
оГ-12 2,7 66,25
ТрГ-12 2,1 73,75



 Секция 1.  Химия и химическая технология неорганических веществ и материалов

39

лать вывод, что использование ПВС в качестве 
связующего нецелесообразно, т.к. прочность 
гранул концентрата изменяется незначительно. 
Применение Паа в качестве связующей жидко-

сти более предпочтительно, поскольку показало 
значительное увеличение прочностных характе-
ристик гранул при содержании Сж всего 0,53 %.

Второй этап исследования заключался в 
формовании изделий кубической формы с раз-
мером грани 10 мм. Полученные концентраты 
с различным содержанием золы смешивали с 
глиной с добавлением воды в качестве связую-
щей жидкости, затем формовали и сушили при 
комнатной температуре, после чего подвергали 
испытаниям на прочность. результаты исследо-
ваний приведены в таблице 1.

анализируя полученные результаты, можно 
сделать вывод, что повышение содержания золы 
в концентрате способствует упрочнению фор-
мованных изделий и утилизации отходов произ-
водства.
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особое внимание исследователей привле-
кают координационные соединения полиазоти-
стых гетероциклических лигандов с металлами 
первого переходного ряда, так как многие из них 
обладают повышенным откликом на изменение 
внешних условий. В комплексах Co (II), Ni (II) 
и Cu (II) наблюдаются обменные взаимодей-
ствия между парамагнитными центрами. Кроме 
того, многие гетероциклические полиазотистые 
соединения проявляют широкий спектр фар-
макологических свойств. они показывают про-

тивовирусную, противоопухолевую, противосу-
дорожную и иного рода активность [1–3]. В ряде 
же случаев комплексообразование биологиче-
ски важных органических соединений с ионами 
металлов позволяет значительно увеличить их 
эффективность в сравнении со свободным ли-
гандом. В частности, именно координационные 
соединения с ионами переходных металлов яв-
ляются перспективными для исследований их в 
качестве потенциальных лекарственных препа-
ратов.

таблица 1. Прочность гранул от содержания золы в концентрате
Содержание золы в гранулах, % 0 30 40 50 60 70 100
Прочность гранул, МПа 1,40 1,49 1,70 1,72 1,70 1,76 2,06

рис. 1.		Зависимость	прочно-
сти	гранул	от	содержания	СЖ
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Представлялось целесообразным расши-
рить уже существующий круг гетероцикличе-
ских полиазотистых лигандов, дополнив его не-
которыми производными 1,2,4-триазоло[1,5-a]
бензимидазола, а также 4-аминопиридазином и 
2-N-ацетиламинопиримидином с целью получе-
ния новых комплексов металлов первого пере-
ходного ряда и изучения их свойств.

1,2,4-триазоло[1,5-a]бензимидазолы и пи-
римидины являются перспективными классами 
лигандов для синтеза координационных соеди-
нений переходных металлов, обладающих био-
логической активностью [4–5]. В свою очередь, 
комплексы с пиридазинами вызывают интерес 
благодаря наличию в данных соединениях меж-
ду ионами металлов обменных взаимодействий 
ферро- или антиферромагнитного характера [6].

разработаны методики синтеза комплекс-
ных соединений Сo (II), Ni (II) и Cu (II) с 2-ме-
тил- и 2,4-диметил-1,2,4-триазоло[1,5-a]бензи-
мидазолами (L1, L2) состава [Co(L1)2Cl2] • 0,5H2O 
(I), [Ni(L1)2(H2O)4]Cl2 • 4H2O (II), Cu2(L

1)4(µ-
Br)2Br2 (III), Co(L2)2Cl2 (IV), Сu(L2)2Hal2 (Hal = Cl 
(V); Hal = Br (VI)), а также хлоридов и бро-
мидов Cu (II) с 2-N-ацетиламинопиримиди-
ном (L3) и 4-аминопиридазином (L4) состава 
Cu(L3)2Cl2 • nH2O (Hal = Cl, n = 1 (VII); Hal = Br, 
n = 0 (VIII)), Cu(L4)Hal2 (Hal = Cl (IX); Hal = Br 

(X)). Соединения идентифицированы и исследо-
ваны с помощью методов элементного анализа, 
электронной (спектры диффузного отражения 
(Сдо)) и иК-спектроскопии, рФа. для ком-
плексов I–V были получены монокристаллы, и 
их структуры определены методом рСа.

исследовано цитотоксическое действие ли-
гандов и комплексов на Hep-2 клеточную линию 
(клетки рака гортани) с помощью технологии 
High Content Analysis с применением метода 
двойного окрашивания флуоресцентными кра-
сителями Hoechst и Propidium Iodide, позволя-
ющего выявлять живые, апоптозные и мертвые 
клетки. результаты исследований показывают, 
что действие лигандов приводит к небольшой 
гибели раковых клеток (до 10 %), тогда как ком-
плексообразование меди (II) с ними способству-
ет усилению цитотоксичности. наблюдается 
появление значительной клеточной гибели (в 
частности, для III и VII уже при концентрациях 
> 5 µМ), что говорит о перспективности иссле-
дований полученных комплексных соединений 
Cu (II) в качестве потенциальных противоопухо-
левых препаратов. 

изучение µэфф(Т) показало, что в комплексах 
VI и IX проявляются антиферромагнитные об-
менные взаимодействия между ионами метал-
лов при низких температурах. 
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Применение полой стеклянной микросфе-
ры в различных областях промышленности все 
больше набирает интерес. В основном, стеклян-
ная микросфера находит свое применение как 
наполнитель строительных и полимерных ма-
териалов, и должна обладать определенными 

свойствами, обеспечивающими решение многих 
технические проблем, где требуется снижение 
веса при низкой теплопроводности, повышен-
ная химическая стойкость, высокая прочность 
и экономия объема. для придания микросфере 
таких свойств требуется разработка определен-
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ных составов стекла в зависимости от области 
применения. 

Целью научно-исследовательской работы 
является изучение боросиликатных стекол неко-
торых предложенных составов. для достижения 
цели были подобраны составы, содержащие SiO2 
(63–75 %), B2O3 (5–12 %), Na2O (7–12 %), Al2O3 
(0,5–3,0 %) и небольшое количество щелоч-
но-земельных оксидов. для составов, в первую 
очередь, были рассчитаны по методу а.а. ап-
пена физико-химические свойства: плотность, 
модуль упругости, прочность на сжатие и растя-
жение, а также поверхностное натяжение рас-
плава, температурная зависимость вязкости по 
М.В. охотину.

В результате произведенных теоретических 
расчетов свойств для различных составов, были 
выбраны несколько вариантов стекол с наиболее 
подходящими характеристиками (табл. 1). Глав-
ным показателем при выборе составов стекла 
явились значения прочности на сжатие, поверх-
ностное натяжение. 

При проведении исследований стояла также 
задача использовать в качестве основных ком-
понентов шихты для синтеза стекла сырье мест-
ного происхождения: кварцевый концентрат, 
полевошпатовая смесь, известняк. оксид бора 
вводили борной кислотой, а в качестве компо-
нента, насыщающего стекломассу растворенны-
ми газами, использовали сульфат натрия. Синтез 

стекол проводили в силитовой печи при темпе-
ратурах 1350–1450 °С. Содержание B2O3, Al2O3 и 
Na2O в стекле варьировали в ходе эксперимен-
тов. Стекломассу отливали в металлическую 
формы, затем образцы отжигали.

Синтезированные стекла исследовались на 
водостойкость и кристаллизационную способ-
ность (табл. 2). для них был сделан дифферен-
циально-термический анализ и дилатометрия.

итак, на основании теоретических расче-
тов и экспериментальных исследований, было 
определено, что стекло состава №1, содержащее 
меньшее количество диоксида кремния (SiO2), 
щелочных (Na2O) и кислотных (B2O3) окси-
дов, но большее количество оксида алюминия 
(Al2O3), обладает наиболее подходящими харак-
теристиками для создания стеклянной микрос-
феры. В результате работы состав был предло-
жен предприятию для производства стеклянной 
микросферы.

таблица 1. Свойства стекол разных составов по методу а.а. аппена

Состав Плотность, кг/м3 ТКЛр, α • 107, 
°C–1

Модуль 
упругости, 

E • 10–6, МПа

Поверхностное 
натяжение, σ • 103 

н/м при Т = 1300 °C

Прочность на 
сжатие, σсж, Па

№1 2553,0 76,4 7,5 319,2 1001,5
№2 2531,5 73,1 7,6 307,7 1022,4
№3 2581,5 76,9 8,2 286,2 986,4
№4 2468,3 93,4 7,5 306,4 1076,4

таблица 2. Физико-химические свойства стекол 
(экспериментальные данные)

образец 
состава

Класс водо-
стойкости

Кристаллизацион-
ная способность

№1 4/98 +
№2 3/98 –
№3 3/98 +
№4 5/98 –
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производСтво керамичеСкого 
кирпича из меСтного Сырья С 

иСпользованием шлака и опилок
А.А. Ершова

Научный руководитель – к.т.н. И.А. Павлова
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира 19, rector@urfu.ru

введение
изготовление строительной керамики – это 

многотоннажное производство, в котором ис-
пользуют исключительно природное сырье – 
глины, кварцевый песок и др., а так же шлаки, 
золы и другие отходы промышленности [1].

Штучный кирпич пока остается основным 
строительным материалом, составляя половину 
всех стеновых материалов. актуальной задачей 
получения керамического кирпича является уде-
шевление его производства за счет применения 
отходов производства.

материалы и методы
для проведения исследований была выбра-

на масса для производства кирпича в виде смеси 
глин Ледянского и ревдинского месторождений. 
для снижения себестоимости продукции пред-
ложено в состав масс вводить легкодоступные 
недорогостоящие материалы, применение кото-
рых не будет оказывать отрицательное воздей-
ствие на свойства готовых изделий.

В ходе исследований были изучены основ-
ные свойства исходной массы и образцов изде-
лий на ее основе.

В качестве отощающей добавки в состав ис-
ходной массы вводили гранулированный шлак. 
В качестве выгорающей – опилки.

результаты исследования
для изготовления образцов использовали 

составы масс, приведенные в табл. 1. образцы 
обжигали в интервале температур 900–1150 °С. 

После обжига определяли свойства.
С повышением температуры обжига в ин-

тервале 900–1150 °С у массы 1 наблюдается 
уменьшение водопоглощения с 18,7 до 11,7 %, 
повышение кажущейся плотности от 1,75 до 2,00 
г/см3, и полной усадки от 4,99 до 8,36 %, огневой 
от 0,37 до 3,45. открытая пористость убывает с 
32,7 до 23,3 %. Прочность изменяется от 15 до 
25 МПа с максимальным значением 28 МПа при 
температуре 1100 °С.

У образцов из массы с индексом 2, обожжён-
ных в интервале температур 900–1150 °С, наблю-
дается повышение кажущейся плотности от 1,89 
до 2,07 г/см3, снижается водопоглощение от 15,4 
до 10,7 % и пористость от 29,3 до 22,2 %. Также 
заметно возрастает полная и огневая усадка от 
5,68 до 9,45 и от 1,70 до 3,14, соответственно. 
Введение шлака приводит к получению образ-
цов с прочностью от 12 до 29 МПа.

образцы с индексом 3, обожжённые при 
температурах от 900 до 1150 °С, показывают по-
вышение кажущейся плотности от 1,58 до 1,79 
г/см3 и прочности от 4 до 20 МПа, снижение во-
допоглощения от 25,6 до 16,7 % и пористости от 
40,5 до 29,8 %. Увеличивается полная усадка от 
3,75 до 8,21 % и огневая усадка от 0,80 до 3,38 %. 

У образцов из массы с индексом 4, обожжён-
ных в интервале температур 900–1150 °С, наблю-
дается повышение прочности от 1 до 10 МПа 
и кажущейся плотности от 1,39 до 1,57 г/см3, 
снижается водопоглощение от 34,3 % до 25,1 % 
и пористость от 47,6 до 39,5 %. Увеличивается 
полная и огневая усадка от 2,35 до 8,59 и от 0,42 
до 4,29, соответственно.

выводы
1. При введение в смесь глин 10 % древес-

ных опилок прочность относительно глины без 
добавок уменьшается. но возможно их исполь-
зование для уменьшения потребления сырья – 
глины и уменьшения веса изделий.

2. При совместном использовании добавок 
глины и шлака (по 5 %) прочность так же умень-

таблица 1. Содержание масс

индекс 
массы

Содержание, мас. %
Глинистая 

смесь Шлака опилки

1 100 0 0
2 90 10 0
3 90 5 5
4 90 0 10
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шается, хотя, можно сказать, что применение 
опилок и шлака принесет экономическую выго-
ду.

3. Введение шлака приводит к повыше-

нию прочности образцов после их обжига при 
1150 °С. Следовательно, применение шлака це-
лесообразно с точки зрения экономики, а также 
для увеличения прочности изделий.

Список литературы
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Причиной ограниченного использования 
гипсового вяжущего и материалов на его основе 
является низкая водостойкость.

наиболее эффективным и экономически це-
лесообразным способом повышения водостой-
кости гипсового вяжущего является создание 
гипсоцементно-пуццоланового вяжущего. Гип-
соцементно-пуццолановое вяжущее (ГЦПВ) об-
ладает способностью к гидравлическому тверде-
нию, как портландцемент, и короткими сроками 
схватывания, как строительный гипс. 

Цель работы – изучение свойств гипсоце-
ментно-пуццоланового вяжущего с различными 
минеральными добавками.

для приготовления составов гипсоцемент-
но-пуццоланового вяжущего использовались 
портландцемент, строительный гипс, активные 
минеральные добавки метакаолин и микрокрем-
незем.

активность минеральных добавок была 
определена методом поглощения добавкой из-
вести из известкового раствора. наибольшую 
активность имеет метакаолин – 326 мг CaO/г, 
активность микрокремнезема составила 248 мг 
СaO/г добавки. 

Были определенны составы гипсоцемент-
но-пуццоланового вяжущего с изучаемыми 
минеральными добавками: гипсовое вяжущее 
– 55 %, портландцемент – 34 %, метакаолин – 
11 %; гипсовое вяжущее – 52 %, портландцемент 
– 32 %, микрокремнезем – 16 %.

Таким образом, чем выше активность ми-
неральной добавки, тем меньшее её количество 

требуется для приготовления гипсоцемент-
но-пуццоланового вяжущего. 

нормальная густота составов ГЦПВ с раз-
личными добавками лежит в пределах 41–42 %. 
Сроки схватывания составов у ГЦПВ с добавкой 
метакаолина чуть короче (начало – 6 мин., конец 
– 9 мин.), чем у ГЦПВ с добавкой микрокремне-
зема (начало – 7 мин., конец – 10 мин.).

Прочностные характеристики ГЦПВ с до-
бавкой метакаолина, при комбинированных ус-
ловиях хранения образцов, на 28 сутки тверде-
ния достигли 10,5 и 32,7 МПа на изгиб и сжатие 
соответственно. У состава ГЦПВ с добавкой 
микрокремнезема прочностные характеристи-
ки ниже и к 28 суткам твердения достигли 5,8 
и 20,5 МПа на изгиб и сжатие соответственно 
(рис. 1). 

различие в наборе прочности можно объ-
яснить исходя из состава продуктов гидратации 
обоих вяжущих. добавка микрокремнезема, 
состоящая в основном из аморфного SiO2, при 

рис. 1.		Прочность	гипсоцемент-
но-пуццолановых	вяжущих
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гидратации связывается с гидроксидом кальция 
Ca(OH)2 с образованием гидросиликатов каль-
ция (CSH). 

В случае с добавкой метакаолина, при ги-
дратации ГЦПВ, кроме гидросиликатов образу-
ются гидроалюминаты, гидрогранаты, гидроси-
ликоалюминаты и ряд твердых растворов между 
ними, что приводит к формированию более 
плотного и прочного камня. 

В ходе работы были получены и исследо-

ваны свойства гипсоцементно-пуццоланово-
го вяжущего на основе строительного гипса и 
портландцемента с активными минеральными 
добавками метакаолином и микрокремнеземом. 

Установлено, что добавка метакаолина эф-
фективнее влияет на свойства вяжущего, что 
объясняется её природой и большей активно-
стью по сравнению с добавкой микрокремнезе-
ма.

разработка СоСтава бетона для 
вертикального озеленения

М.С. Зырянов, А.С. Манушина, А.В. Урбанов, Г.Р. Гильфанова
Научный руководитель – д.т.н., профессор Е.Н. Потапова

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 
125047, Россия, г. Москва, ГСП, А-47, Миусская пл. 9

В современном мире материалы из бето-
нов и цементов находят широкое применение 
для строительства и отделки зданий различного 
назначения. К таким материалам предъявляют 
большие требования по прочностным характе-
ристикам, плотности, морозостойкости, а также 
характеристикам, которые связаны с декоратив-
ными возможностями материала [1–2]. 

одним из основных видов направлений в 
развитии дизайна современных материалов яв-
ляется имитация природных фактур и сочетание 
их с живым озеленением, например, вертикаль-
ное озеленение. 

Существует два метода вертикального озе-
ленения: классический и современный. Пер-
вый подразумевает выращивание вьющихся 
растений и лиан, что со временем приводит к 
разрушению структуры стен из-за корневой си-
стемы растений. Современный же метод более 
декоративный и позволяет использовать больше 
видов растений, однако, он более сложный по 
конструкции. решением это проблемы является 
выращивание растений на поверхности совре-
менных материалов [3].

В связи с этим, целью данной работы явля-
ется разработка состава бетона, на поверхности 
которого могут расти декоративные растения.

При разработке состава использовались 
следующие материалы: серый портландцемент 
«Тулацемент» ЦеМ I 42,5 H, пластифицирую-
щая добавка – гиперпластификатор (ГП) Melflux 
2641 F, редиспергируемый полимерный поро-
шок (рПП) – Vinnapas 8034 H, биоцид полигек-

саметилгуанидин фосфат двузамещённый (ПГ-
МФ-ф).

на первом этапе была проведена работа по 
исследованию совместного влияния функцио-
нальных добавок на свойства портландцемента. 

для придания материалу биоцидных 
свойств в состав вводилась биоцидная добавка 
ПГМГ-ф, то есть для предотвращения роста на 
поверхности материала плесени и грибков, а 
также для повышения стойкости к биокоррозии.

Введение ГП и рПП оказывают совместное 
влияние на такие свойства, как прочностные ха-
рактеристики: по сравнению с бездобавочным 
составом прочность образцов при изгибе (Rизг) 
увеличивается на 11,9 МПа, при сжатии (Rсж) 
– на 27,8 МПа; уменьшение нормальной гу-
стоты на 6,5 % по сравнению с бездобавочным 
составом; снижение общей пористости (Побщ) 
на 4,5 %, что обусловлено влиянием рПП, кото-
рый создает полимерную пленку, кольматирую-
щую поры; уменьшение водопоглощения (W) на 
11,5 % по сравнению с бездобавочным составом; 
морозостойкость (образцы проходят испытания 
на прочность после 20 циклов заморажива ния-
оттаивания) – прочность составов увеличивает-
ся на 1,3 % по сравнению с бездобавочным со-
ставом. 

Вторым этапом разработки состава является 
введение в него заполнителя – песка, это необ-
ходимо для снижения водопотребности, сроков 
схватывания, и увеличению прочностных харак-
теристик.

Увеличение количества песка по объемно-
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му соотношению к портландцементу (1 : 2) сни-
жает прочностные характеристики образцов, 
увеличивает пористость, водопоглощение, от-
рицательно влияет на морозостойкость, что обу-
словлено уменьшением количества, введенного 
в состав вяжущего вещества (табл. 1).

Таким образом, на основании проведенных 
исследований был разработан состав (портланд-
цемент и песок в соотношении 1 : 1; 0,3 % ГП, 
0,5 % рПП), который соответствует дальнейшей 
задаче – проектирования изделия из заданного 
состава для вертикального озеленения. 
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В настоящее время большой актуальностью 
характеризуются исследования в области физи-
ко-химии наноматериалов различной простран-
ственной организации. особое значение имеют 
работы, касающиеся выбора и оптимизации 
условий получения и анализа свойств нанораз-
мерных систем типа «ядро-оболочка», представ-
ляющих собой сфероподобные частицы с фер-
ромагнитным ядром, покрытым оболочкой из 
благородного металла.

объектом исследования являлись нанораз-
мерные частицы «ядро Ni – оболочка Au» диа-
метром от 7 до 10 нм. Частицы синтезировались 
путем химического восстановления сульфата 
никеля тетра-гидроборатом натрия при низких 
температурах в присутствии цитрата натрия в 
качестве стабилизатора, с последующим обра-
зованием золотой оболочки, путем электрохи-
мического замещения никеля на поверхности 
частиц на золото. В настоящей работе изуче-
ны процессы электрохимического окисления/
восстановления наноразмерных частиц, закре-

пленных на стеклоуглеродном электроде при 
помощи раствора сульфированного политетраф-
торэтилена, а также рассмотрены аналогичные 
процессы для модельных систем схожего со-
става, полученных путем электрохимического 
осаждения с использованием потенциостата/
гальваностата Parstat 4000. В качестве фоновых 
электролитов использовались 0,1 М KCl + HCl; 
0,1 M Na2SO4 + HCl. Все потенциалы приведе-
ны относительно хлоридсеребряного электрода 
сравнения. для изучения влияния, на электро-
химическое поведение наноразмерных частиц 
Ni/Au продуктов синтеза, таких как полиборные 
кислоты и цитраты натрия и калия, было решено 
изучить процессы анодного окис-ления электро-
литических пленок Ni и Au, электроосажденных 
в присутствии указанных веществ.

исследование электролитических пленок 
золота, полученных при потенциале –0,8 В, по-
казало, что в процессе анодного окисле-ния на 
вольтамперной кривой регистрируется макси-
мум окисления, в диапазоне потенциалов 0,9–

таблица 1. Свойства составов цемент-песок

Составы
Свойства бетона

Rизг, МПа Rсж, МПа Побщ, % W, % Снижение прочности после 20 ци-
клов заморажи вания-оттаивания, %

ПЦ-песок (1 : 1) 42,0 104,0 5,9 3,4 1,3
ПЦ-песок (1 : 2) 27,0 80,0 8,0 4,9 2,2
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1,0 В. добавление насыщенно-го раствора бор-
ной кислоты в электролизер изменяет картину 
электроокисления: на анодной вольтамперной 
кривой регистрируется пик в области потенци-
алов 0,9–1,1 В. Значения потенциалов незначи-
тельно превышают потенциалы окисления для 
золота, осаждаемого без добавок. аналогичное 
электрохимическое поведение наблюдается при 
добавлении 0,01 М раствора цитрата натрия. 
наблюдаемые эффекты, вероятно, связано с об-
разованием комплексных соединений золота с 
вводимыми в раствор реагентами. В процессе 
анодного окисления электролитических пленок 
никеля, электроосажденных при потенциале 
–1,2 В, на вольтамперной кривой регистриру-
ется пик в диапазоне потенциалов –0,1 – +0,1 В, 
что характерно, для электрохимического поведе-
ния никеля в хлоридных фоновых электролитах. 
Внесение в электролитическую ячейку раствора 
борной кислоты, приводит к уменьшению пло-
щади пика, при неизменном потенциале. 

Внесение 0,01 М раствора цитрата натрия, 
смещает потенциал максимума в положитель-

ную область вплоть до 0,1–0,2 В. Электрохими-
ческий отклик наноразмерных частиц Ni/Au за-
фиксирован на анодных вольтамперных кривых 
в виде пика в области потенциалов 0,8–1,0 В. 
Указанный сигнал, предположительно, соответ-
ствует процессу электрохимического окисления 
твердого раствора Ni–Au. При проведении по-
следующего катодного восстановления на воль-
тамперной кривой наблюдается два максимума: 
в области потенциалов: 0,8–0,9 В, и в области 
потенциалов: –0,1 – –0,3 В, что соответствует 
процессам восстановления золота и никеля в 
хлоридных фоновых электролитах в области вы-
соких концентраций. 

обращает на себя внимание факт отсутствия 
анодного пика никеля, что предположительно 
связано с особенностями электрохи-мического 
поведения ионов никеля в хлоридных фоновых 
электролитах. Таким образом, выполненные ис-
следования показали состоятельность вольтам-
перометрических методов в изучении электро-
химических свойств систем ядро-оболочка.
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Многообразие строительных объектов, 
особенности их сооружения, существенные от-
личия условий эксплуатации конструкций при 
разных видах агрессивных воздействий предо-
пределяют необходимость создания вяжущих 
материалов со специальными техническими 
свойствами. К таким материалам относится 
сульфоалюминатный цемент – один из специаль-
ных цементов, основным, определяющим свой-
ства которого, является минералом сульфоалю-

минат кальция 3CaO • 3Al2O3 • CaSO4 (С3A3CŜ) 
[1]. отличительными особенностями сульфоа-
люминатного цемента являются: более низкая 
температура обжига клинкера (1250–1350 °С) 
по сравнению с портландцементным (1450 °С); 
высокая гидратационная активность и быстрый 
набор прочности; расширение цементного кам-
ня в процессе твердения; низкое выделение Со2 
в атмосферу при обжиге клинкера [2, 3]. однако 
промышленное производство сульфоалюминат-
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ных цементов с содержанием С3A3CŜ не менее 
40 %, требует использования дефицитных сы-
рьевых материалов – технического глинозема, 
чистых бокситов, что существенно удорожает и, 
как следствие, ограничивает производство это-
го вида эффективного цемента [4, 5]. В связи с 
этим представляет научный и практический ин-
терес разработка технологии сульфоалюминат-
ных цементов с использованием техногенных 
материалов.

для исследования были использованы при-
родные сырьевые компоненты – известняк, 
боксит и гипсовый камень. В качестве глино-
земсодержащего компонента использовали тех-
ногенный материал – шлак вторичной переплав-
ки алюминия.

Были приготовлены две сырьевые смеси: 
№1 на основе природных сырьевых компонен-
тов и №2 при частичной замене боксита на шлак 
вторичной переплавки алюминия (табл. 1).

обжиг образцов проводили при температу-
ре 1350 °С с изотермической выдержкой 30 ми-
нут. Степень спекаемости сырьевой смеси оце-
нивали по степени связывания оксида кальция в 

клинкерные минералы (табл. 2).
анализ полученных данных позволяет сде-

лать вывод, что усвоение оксида кальция в клин-
кере, полученных из пробы №2, происходит ин-
тенсивнее, чем в клинкере пробы №1.

Минералогический состав клинкеров (по 
данным рФа) представлен основными минера-
лами: C3A3CŜ (d = 3,754; 2,993; 2,656 Å); β-C2S 
(d = 2,784; 2,747; 2,611 Å). В качестве примесно-
го минерала в клинкерах присутствуют только 
алюмоферриты кальция, свободного сульфата 
кальция в пробах не наблюдается.

интенсивность дифракционных линий ос-
новного минерала – сульфоалюмината кальция 
в клинкере, полученном на основе техногенного 
материала выше, чем в клинкере на основе при-
родного сырья. Это свидетельствует о более ре-
акционной способности смесей со шлаком вто-
ричной переплавки алюминия.

Выполненные исследования показывают 
принципиальную возможность получения каче-
ственного сульфоалюминатного клинкера с ис-
пользованием техногенного материала – шлака 
вторичной переплавки алюминия. 
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таблица 1. Химический анализ сырьевых смесей
№ образца ППП SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3

1 25,85 9,94 19,50 3,23 33,37 3,05 5,05
2 25,80 9,17 19,67 2,84 36,71 1,67 4,29

таблица 2. Содержание Саосв и SO3 в продуктах обжига
исследуемые клинкера Температура обжига, °С Содержание Саосв, % Содержание SO3, %

Проба №1
1350

0,292 2,20
Проба №2 0,049 2,28



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

48

анализ количеСтвенныХ данныХ 
термогравиметрии Стронций – Содержащего 

карбонатгидрокСилапатита
Р.Р. Измайлов1,2, Ю.В. Церих2

Институт проблем переработки углеводородов СО РАН 
644040, Россия, г. Омск, ул. Нефтезаводская 54

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 
644077, Россия, г. Омск, пр. Мира 55-а, r.r.izmailov@gmail.com

используя температурное воздействие на 
композиты, минеральной основой которых яв-
ляются синтетические фосфаты кальция (ФК), 
можно изменять их геометрические размеры, 
дисперсность, химический состав неорганиче-
ских конгломератов, величину внешней и вну-
тренней поверхности и пористость биоматери-
алов. данные превращения особенно интересны 
для модификации композиций, с термически не-
стабильные компоненты в составе, которые спо-
собны к термодеструкции и термопреобразова-
ниям [1–2]. К таким нестабильным компонентам 
относятся полимерные связующие( белки, поли-
сахариды, и т.д.) деструкцию таких твердых фаз 
при повышенных температурах используют для 
изменения морфоструктурных особенностей 
биоматериалов. 

С целью получения информации о количе-
ственных характеристиках термических преоб-
разований синтетических твердых фаз, полу-
ченных из модельного раствора синовиальной 
жидкости человека, при варьировании концен-
трации стронций – содержащего агента и време-
ни синтеза. образцы были проанализированы с 
помощью ТГ (термогравиметрии). Термический 
анализ проводили на синхронном термическом 
анализаторе STA-449C «NETZSCH».

Термохимические превращения анализиру-
емых образцов кальций фосфатных материалов 
исследовали между собой, используя специали-
зированное программное обеспечение.

 Термический анализ состоял из трех ста-
дий: начала терморазложения, стадия топохими-
ческих реакций распада образца, стадия превра-
щения композита. дТа проводили в диапазоне 

от 24 °С до 1250 °С. Скорость нагрева была рав-
ной 10 °С/мин. Массу образца варьировали от 40 
до 70 мг в зависимости от интенсивности сигна-
ла потери массы и теплового эффекта. абсолют-
ная ошибка метода менее 5 °С.

на основании термогравиметрических 
данных дТа, установлено, что синтезирован-
ные материалы последовательно подвергают-
ся следующим преобразования: t = 100–280 °С 
удаление адсорбированной воды; t = 280–550 °С 
удаление кристаллизационной воды, на что ука-
зывает максимальный эндотермический эффект, 
обусловленный разложением брушита до моне-
тита; t = 500–900 °С удаление CO3

2– из структуры 
карбонатгидроксилапатита (КГа) в результате 
чего образуется смешенная стронций-содержа-
щая фазы β-Са3–ZSrZ(PO4)2(ТВ).

на основании результатов, изложенных в 
табл. 1 отмечено, что имеется немонотонное 
изменение общей потери массы с увеличением 
времени синтеза, обусловленное изменением 
количество примесных твердых фаз и характер-
ных для них фазовых превращений. При анали-
зе количественных характеристик дТа для КГа, 
синтезированного при различной концентрации 
CO3

2– (24 ммоль/л) с данными Sr-КГа, отмече-
но, что присутствие ионов стронция в исходно 
модельном растворе биологической жидкости 
увеличивает содержание химически несвязан-
ной воды и CO3

2–, уменьшается количество ад-
сорбционной воды. Следовательно, наличие Sr2+ 
в исходном модельном растворе, способствуют 
получению более нестехиометрического КГа с 
разным количеством CO3

2–-ионов в структуре 
твердой фазы.

таблица 1. изменение массы (∆m) в различных температурных интервалах, % масс.
tсинтеза, недели ∆m (100–280 °C),% ∆m (280–550 °C),% ∆m (550–900 °С),% ∑∆m, %

1 16,48 3,65 22,30 42,43
2 10,25 2,85 14,82 27,92
3 7,21 5,21 12,78 25,20
4 9,91 7,30 22,77 39,98
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Материалы, используемые в медицине, 
должны приближаться по своему химическому 
составу и структуре к нативным тканям организ-
ма человека. Поэтому необходимым процессом 
является включение в состав и структуру синте-
тических фосфатов кальция веществ, входящих 
в состав биожидкостей. Применение методов 
получения фосфатов кальция (ФК) в основе ко-
торых лежит биомиметический синтез, заклю-
чающийся в осаждении фосфата из прототипов 

биожидкостей (SBF, simulаted body fluid, слюны 
(sаlivа) и жидкости зубного налета (plаque fluid)). 
известно, что одной из таких биожидкостей, яв-
ляющейся главной составляющей суставов яв-
ляется синовия человека (СЧ). однако процессы 
образования ФК в поликомпонентном растворе, 
моделирующем ионный состав биожидкости че-
ловека, существенно отличаются и оказывают 
большое влияние на продукты синтеза и их мор-
фоструктурные особенности.

С целью получения информации о термиче-
ских преобразованиях синтетических твердых 
фаз, полученных из модельного раствора сино-
виальной жидкости человека, при варьировании 
концентрации стронций – содержащего агента 
образцы были проанализированы с помощью 
дТа (дифференциально-термического анали-
за). Термический анализ проводили на син-
хронном термическом анализаторе STа-449С 
«NETZSСH».

Термохимические превращения анализиру-
емых образцов кальций фосфатных материалов 
исследовали между собой, используя специали-
зированное программное обеспечение.

 Термический анализ состоял из трех ста-
дий: начала терморазложения, стадия топохими-
ческих реакций распада образца, стадия превра-
щения композита. дТа проводили в диапазоне 
от 24 °С до 1250 °С. Скорость нагрева была рав-
ной 10 °С/мин. Массу образца варьировали от 40 
до 70 мг в зависимости от интенсивности сигна-
ла потери массы и теплового эффекта. абсолют-
ная ошибка метода менее 5 °С.

рис. 1.		Кривые	дифференциаль-
но-термического	анализ	Sr	–	содер-
жащего	КГА,	Tсинтеза	=	2	недели
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Выяснено, что расположении кривых иден-
тичны (TG), дифференциальная гравиметрия 
(DTG), дифференциальный термический анализ 
(DTа)), отличаются лишь количественные эф-

фекты (рис. 1).
По полученным кривым установлено, что 

твердые фазы подвергаются следующим преоб-
разования (табл. 1). 

поверХноСтная модификация пеноСтекла 
углеродными нанотрубками

М.Р. Каймонов, К.В. Дорожкин
Научный руководитель – д.т.н., профессор О.В. Казьмина

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, snoopmax01@yandex.ru

Электромагнитное излучение, возникающее 
при работе СВЧ-радиоэлектронных устройств, 
создает значительные помехи, снижает точность 
измерений и электромагнитную совместимость 
аппаратуры. Высокочастотное излучение не-
гативно влияет не только на работу различных 
устройств, но и непосредственно на человека. 
Поэтому, актуальным являются исследования, 
направленные на разработку радиопоглощаю-
щих материалов эффективных в широком диапа-
зоне частот. Перспективными в этом направле-
нии являются легковесные материалы с высокой 
пористостью, такие как пеностекло. Материал 
обладает способностью снижать уровень отра-
женного и прошедшего электромагнитного из-
лучения [1] в сочетании с комплексом высоких 
теплотехнических характеристик, негорюче-
стью, влагостойкостью и долговечностью [2, 3]. 
В тоже время пеностекло уступает по эффектив-
ности радиопоглощения некоторым видам по-
глотителей, поэтому ведутся работы по модифи-
кации пеностекла путем введения в его состав 
различных добавок. 

Цель работы – провести измерения элек-
тромагнитного отклика от плоских образцов 
модифицированного пеностекла и установить 

влияние многослойных углеродных нанотрубок 
(МУнТ) на его радиопоглощающие характери-
стики в диапазоне частот 120–260 ГГц. 

В качестве объекта исследования выбрано 
промышленное пеностекло двух производите-
лей, полученное с использованием различных 
газообразователей (глицерин и сажа): пеностек-
ло фирмы «Glapor» (Германия) – с глицерином 
(образец 1), пеностекло Зао «СТЭС-Владимир» 
(россия) – с сажей (образец 2). МУнТ синтези-
рованы в институте катализа им. Г.К. Борескова 
Со ран (г. новосибирск), с удельной поверх-
ностью 300 м2/г и диаметром 10 нм. измерения 
коэффициентов отражения, прохождения и по-
глощения производили на спектрометре тера-
герцового диапазона СТд-21 «Центра радиоиз-
мерений ТГУ» [4]. 

Модификацию пеностекла осуществля-
ли путем нанесения на его поверхность ком-
позиции, содержащей МУнТ в количестве 0,5 
мас. %. Композиция готовилась с использовани-
ем ультразвуковой обработки раствора, состав 
которого, и режим обработки определен экспе-
риментальным путем. Гелеобразная композиция 
наносилась на образцы пеностекла тонким сло-
ем, с последующей сушкой при комнатной тем-

таблица 1. Схемы возможных реакций, при термическом воздействии на образцы
∆t, °С Возможные химические процессы

I 100 - 280
[Sr-КГа • H2O] • н2O(тв) = Sr-КГа • H2O(тв) + н2O(г) + Q

[СаHPO4 • 2H2O] • н2O(тв) = СаHPO4 • 2H2O(тв) + н2O(г) + Q

II 280 - 550
Sr-КГа • H2O(тв) = Sr-КГа(тв) + н2O(г) + Q

СаHPO4 • 2H2O(тв) = СаHPO4(тв) + 2н2O(г) + Q

III 550 - 900
Са9-zSrz(PO4)6-x-y(HPO4)y(СO3)x(OH)2-y(тв) = 3β-Са3-zSrz(PO4)2(тв) + xСO2(г) + 2н2O(г) – Q

2СаHPO4(тв) = Са2P2O7(тв) + н2O(г) – Q
I	–	удаление	адсорбированной	воды	из	состава	твердой	фазы;	II	–	Удаление	адсорбированной	и	кристаллизационной	воды	
из	осадка	при	наличии	СаHPO4 •	2H2O(ТВ),	формирование	СаHPO4(тв);	III	–	удаление	CO3

2–	из	структуры	Sr-КГА,	термораз-
ложение	Sr-КГА	с	образованием	фазы	β-Са3-zSrz(PO4)2(ТВ).	Плавление	СаHPO4(тв)	с	образованием	Са2P2O7(ТВ)	(при	наличии	
СаHPO4 •	2H2O(тв)	в	смеси).
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пературе. 
По результатам исследования электромаг-

нитных характеристик образцов в зависимости 
от частоты установлено следующее. Максималь-
ное значение коэффициента поглощения имеет 
образец с покрытием №2 (0,98 от. ед.), причем 
коэффициент не изменяется во всем исследуе-
мом диапазоне частот, в отличие от других об-
разцов. для образца №1 с покрытием значение 
коэффициента ниже на частоте 120 ГГц (0,89 от. 
ед.) и такое же значение, как для образца 2 на ча-
стоте 260 ГГц. Сравнение коэффициентов погло-
щения образцов пеностекла с покрытием и без 
него показывает, что коэффициенты поглощения 
не модифицированных образцов в 5 и 9 раз ниже 
для образцов 2 и 1 соответственно (на частоте 

120 ГГц). Таким образом, наиболее эффектив-
ным является модифицированное пеностекло, 
полученное с газообразователем в виде сажи. 
для этого образца измерена микротвердость по 
Виккерсу, которая составила HV ≈ 68, и опреде-
лен угол диэлектрических потерь, величина ко-
торого изменяется в интервале 0,037–0,21 в за-
висимости от частоты (0,5–100 КГц).

Проведенное исследование показало, что 
поверхностная модификация пеностекла МУнТ 
повышает его радиопоглощающую способ-
ность в диапазоне крайне высоких частот. Мо-
дифицированное пеностекло рекомендуется для 
устройства безэховых камер и для облицовки 
помещений с целью снижения вредного влияния 
микроволнового излучения. 
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Процессы дегидрирования предельных 
углеводородов широко используются при полу-
чении сырья для таких промышленно важных 
полимеров как полиэтилен, полипропилен, син-
тетические каучуки и др. однако реакции деги-
дрирования характеризуются наличием жёстких 
термодинамических ограничений за счёт их вы-
раженной эндотермичности, что затрудняет их 
промышленное использование.

В качестве альтернативного метода синтеза 
мономеров в настоящее время рассматривается 
окислительное дегидрирование – парциальное 
окисление парафинов подаваемым в реактор 
кислородом. окислительное дегидрирование 
является экзотермическим процессом, и позво-

ляет получать требуемые выходы продуктов в 
гораздо более благоприятных условиях, что зна-
чительно снижает стоимость технологического 
цикла. основным недостатком данного подхода 
является прямой контакт окислителя и целевого 
продукта реакции, в результате чего возможно 
дальнейшее окисление, что приводит к увеличе-
нию выхода побочных продуктов.

Упомянутые проблемы делают актуальным 
поиск новых вариантов реализации процессов 
дегидрирования углеводородов. одним из при-
меров такой реализации является «сопряженное» 
дегидрирование в мембранно-каталитическом 
реакторе, когда алкан и окислитель физически 
разделены в реакторе, а выделяющийся в ходе 
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реакции водород перетекает через водород-про-
водящую мембрану и окисляется во внешней 
части реактора. другим вариантом может слу-
жить использование в основном реакционном 
объеме (совместно с катализатором) акцепторов 
водорода – оксидов переходных металлов. Такая 
система, реагируя с образующимся в результате 
дегидрирования водородом, смещает равнове-
сие данной реакции в сторону продуктов. 

описанная технология может быть исполь-
зована в промышленных схемах дегидрирова-
ния, включающих в себя параллельные реакто-
ры адиабатического типа с неподвижным слоем 
катализатора, в одном из которых происходит 
дегидрирование, а в другом – регенерация (от-
жиг кокса с отработанного катализатора). из-
вестно, что основной проблемой данной техно-
логии является перегрев катализатора на стадии 
регенерации и его спекание. В настоящее время 
её решают разбавлением катализатора инерт-
ным материалом. В рамках данной работы пред-
лагается замена разбавителя активной системой, 
представляющей собой акцептор водорода, свя-
занный в матрицу оксида магния. В то время как 
система-акцептор реагирует с выделяющимся 
водородом, оксид магния позволяет сохранять 
структуру этого активного компонента, обеспе-
чивая возможность многократного циклическо-
го использования акцептора водорода. Кроме 

того, оксид магния одновременно играет роль 
инертного материала, препятствуя спеканию 
катализатора. Восстановление исходной (окис-
ленной) формы системы-акцептора может про-
исходить на стадии отжига кокса без изменения 
технологической схемы.

одним из наиболее перспективных спосо-
бов синтеза металлоксидных систем является 
золь-гель метод, ключевыми стадиями которого 
являются образования дисперсной коллоидной 
системы – золя, с последующим получением из 
него трёхмерной сетки геля [1]. данный метод 
предоставляет большой спектр возможностей 
надёжного регулирования текстуры и способ-
ности к восстановлению получаемой оксидной 
системы.

В рамках данной работы был использован 
золь-гель подход к синтезу бинарных систем 
состава MOX–MgO (где M – Cu, Ni, Fe, Co, Mo, 
W). Синтезированные образцы были изучены 
комплексом физико-химических методов. Пока-
зано, что, начиная со второго цикла окислени-
я-восстановления, система-акцептор начинает 
работать в стабильном режиме, поглощая водо-
род в одном и том же температурном интервале. 
Показано, что варьирование качественного и ко-
личественного состава оксидной системы позво-
ляет добиться поглощения водорода в условиях 
дегидрирования углеводородов [2].
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Металлопористые катоды нашли широкое 
применение в электровакуумной технике благо-
даря своим высоким эксплуатационным харак-
теристикам. Эмиссионные свойства металлопо-
ристых катодов в первую очередь определяются 
активным веществом, которое используется в 
процессе изготовления катода. К активным ве-
ществам предъявляется ряд требований: способ-

ность выделять достаточное для работы катода 
количество активатора поверхности – бария, 
низкий уровень дегазации при работе катода, 
устойчивость на воздухе. Во многом эти свой-
ства зависят от исходного сырья, которое при-
меняется для синтеза активного вещества. В 
качестве активного вещества наибольшее при-
менение получили алюминаты бария-кальция. 
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Эти вещества в основном изготавливаются пу-
тем смешивания карбоната бария, карбоната 
кальция и оксида алюминия с последующим 
прокаливанием при температуре 1350–1400 °С. 

В данной работе изучена возможность по-
лучения индивидуальных веществ, которые в 
дальнейшем могут быть использованы для син-
теза активных веществ для металлопористых 
термоэлектронных катодов. растворы азотно-
кислого алюминия, азотнокислого бария и азот-
нокислого кальция осаждали на эксперимен-
тальной установке [1] в непрерывном режиме 
при температуре 50 °С, при постоянном значе-
нии pH, в качестве осадителя использовали кар-
бонат натрия. Полученные образцы высушивали 
до постоянной массы, после чего проводили тер-
мический анализ на приборе STA 449 F3 Jupiter.

на рисунке 1 приведена термограмма осад-
ка, полученного при осаждении азотнокислого 
алюминия. Согласно литературным данным [2], 
данная термограмма соответствует характеру 
термического разложения псевдобемита AlоOH. 
Потеря физически связанной воды происходит 
в интервале температур 20–150 °С, эти потери 
составляют порядка 7 % от массы навески. При 
температуре 150–450 °С происходит дегидрата-
ция, связанная с образованием γ-Al2O3, общая 
потеря массы составляет 18 %. дальнейшее по-
вышение температуры приводит к незначитель-
ной потере массы, происходит фазовый переход 
γ-Al2O3 в θ-Al2O3. начиная с температуры 450 °С, 
скорость потери массы значительно уменьшает-
ся. дальнейший нагрев до 1100 °С приводит к 
образованию α-Al2O3. В ходе нагрева образец те-
ряет до 25 % свой массы.

аналогичное исследование было прове-
дено для осадков, полученных при осаждении 
азотнокислого бария и кальция. Установлено, 
что термограммы соответствуют разложению 
карбоната бария до оксида бария и карбоната 
кальция до оксида кальция. В интервале тем-
ператур 800–1000 °С наблюдается диссоциация 
с образованием CaO, что соответствует литера-
турным данным [3]. на термограмме карбона-
та бария выявлены следующие полиморфные 
превращения: α	– β – переход – 800–820 °С, β – γ 
– 960–990 °С.

Установлено, что методом непрерывного 
осаждения получены карбонат бария, карбо-
нат кальция и гидроксид алюминия, которые 
могут быть использованы в качестве исходных 
веществ для синтеза активного вещества, при-
меняемого при изготовлении металлопористых 
термоэлектронных катодов.
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рис. 1.		Термограмма	осадка,	получен-
ного	при	осаждении	раствора	азот-
нокислого	алюминия	при	pH	7,5
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Специфические свойства ультрадисперсно-
го порошка никеля позволяют улучшить произ-
водительность некоторых технологических про-
цессов и получать композиционные материалы 
с уникальными характеристиками. его приме-
няют в производстве катализаторов, присадок 
к смазочным материалам, красок, систем маг-
нитной записи информации, сенсоров, а также в 
биологии [1–3]. 

для получения нанопорошка никеля боль-
шинство методов требуют высоких или низких 
температур, давления, инертной среды или ва-
куума, что связано с большими энергетическим 
затратами и сложным аппаратурным оформле-
нием [1, 2, 4, 5]. При этом порошок должен обла-
дать определенными характеристиками, такими 
как средний размер и форма частиц, величина 
удельной поверхности, гранулометрический со-
став, химическая чистота и др. [1, 2].

для интенсификации процесса электролити-
ческого синтеза нанопорошка никеля предложен 
новый метод, заключающийся в одновременном 
воздействии на электролит высоковольтного им-
пульсного разряда и электролиза на постоянном 
токе. Метод не требует дорогостоящего обору-
дования, использования вакуума или инертной 
среды, высоких или низких температур. 

Высоковольтный разряд в жидкости со-
провождается рядом специфических эффектов: 
образованием низкотемпературной плазмы, 
магнитным, световым и ультразвуковым излу-
чениями, ионизацией элементов жидкости [6, 
7]. Под их влиянием могут происходить разноо-
бразные физические и химические изменения в 
обрабатываемом материале. 

для синтеза нанопорошка никеля к элек-
тролитической ячейке были подключены низ-

ковольтный и высоковольтный источники пи-
тания. на крышке реактора закреплены два 
вольфрамовых анода для высоковольтного раз-
ряда, растворимый никелевый анод и катод из 
нержавеющей стали. Катод расположенный 
между вольфрамовыми анодами подключался 
к низковольтному и высоковольтному источни-
кам питания. одновременно с процессом элек-
тролиза на постоянном токе, между катодом и 
вольфрамовыми анодами возникали искровые 
разряды в виде коротких импульсов. Электролит 
представлял собой водный раствор сульфата ни-
келя (NiSO4), сульфата калия (K2SO4), сульфата 
аммония ((NH4)2SO4) и хлорида натрия NaCl. 

опыты проведены по методике математиче-
ского планирования эксперимента [8] с исполь-
зованием шестифакторного плана. 

Было установлено, что наибольший вы-
ход по току порошка никеля 82,77 % достига-
ется при значениях катодной плотности тока 
D = 11000 а/м2, концентрации сульфата калия 
c (K2SO4) = 50 г/л, продолжительности процес-
са τ = 70 мин., концентрации хлорида натрия c 
(NaCl) = 100 г/л, напряжении высоковольтного 
разряда U = 16 кВ и концентрации сульфата ам-
мония c ((NH4)2SO4) = 80 г/л.

анализы электронной микроскопии и рас-
пределения частиц по размеру показали, что 
полученные образцы порошка никеля содержат 
частицы размером от 33 нм до 1,1 мкм.

рентгенофазовый анализ показал, что со-
держание основного продукта порошка никеля 
составляет 99,7 %. С помощью энергодисперси-
онной спектроскопии установлено, что порошок 
содержит небольшое количество примесей угле-
рода и кислорода. 
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В настоящее время проблема переработки 
стеклобоя в россии является актуальной. ис-
пользование отходов стекла не только решает 
экологические задачи, но и экономически целе-
сообразно, так как производство стекла относит-
ся к высоко энерго- и материалоемким техноло-
гиям. В данной работе стеклобой используется 
для получения жидкостекольной композиции, 
которая аналогична по своим характеристикам 
силикатной краске. Силикатные покрытия, по-
лучаемые на основе жидкого стекла, обладают 
такими преимуществами перед другими видами 
красок как экологичность, безопасность и дол-
говечность [1]. Промышленное жидкое стекло-
получают автоклавным растворением силикат 
глыбы, которую синтезируют при температурах 
свыше 1000 °С. Либо по щелочной технологии, 
путем автоклавного растворения кремнеземи-
стого компонента в растворе едкой щелочи [2]. 

Цель работы – установить принципиальную 
возможность получения из стеклобоя жидкосте-
кольной композиции, используемой в качестве 
основы для силикатной краски.для достижения 
поставленной цели были поставлены следую-
щие задачи: разработка состава исходной смеси; 
определение режима синтеза жидкого стекла; 
определение силикатного модуля синтезирован-
ной композиции; приготовление на основе жид-
костекольной композиции силикатной краски. 

Силикатная краска состоит из жидкого стек-
ла и порошкообразного наполнителя, в состав 
которого входят цинковые белила, углекислый 
кальций, тальк и кремнеземистый компонент. 
Процесс приготовления жидкостекольной ком-
позиции и ее хранение не должны сопрово-
ждаться гелеобразованием, что сокращает жиз-

неспособность краски. Поэтому содержание 
кремнезема должно быть оптимальным как с 
точки зрения эксплуатационных характеристик 
краски, так и сохранения ее вязкости и текуче-
сти [3]. 

для получения жидкого стекла из стеклобоя 
опробованы два состава. Первый состав синте-
зировался из стеклобоя и твердого гидроксида 
натрия, путем активации смеси в вибромельни-
це в течение 15 минут, с последующим добав-
лением горячей воды, щелочи и дополнительной 
активации в жидкой среде в течение 1,5 часов 
(состав 1). Во втором составе использован фто-
рид аммония, который совместно со стеклобоем 
и некоторым количеством твердого гидроксида 
натрия активировали в планетарной мельнице 
30 минут, после чего к смеси приливалась вода 
и активация продолжалась 1,5 часа (состав 2). 
на выходе получена однородная суспензия свет-
ло-серого цвета. основной характеристикой 
жидкого стекла является силикатный модуль, 
представляющий собой соотношение оксидов 
SiO2 и Na2O. Водо- и атмосферостойкие сили-
катные покрытия получают на основе жидкого 
стекла с силикатным модулем не ниже 2,75. Экс-
периментальным путем установлено, что ком-
позиция первого состава имеет низкий модуль 
0,76, что является недостаточным для приготов-
ления краски. Кроме того, данная суспензия не 
устойчива, наблюдается расслоение. Во втором 
случае, значение силикатного модуля состави-
ло 1,95, суспензия отличалась устойчивостью 
и отсутствием расслоения. данная компози-
ция использована для приготовления силикат-
ной краски. Полученная композиция с частич-
ной заменой жидкого стекла и полной заменой 
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кремнеземистого компонента по основным 
характеристикам, таким как степень меления, 
укрывистость и вязкость, аналогична компози-
ции из промышленного стекла с дополнительно 
введенным кремнеземистым компонентом. 

В результате проведенной работы предло-
жен новый вариант использования вторичного 

стеклобоя, который является привлекательным 
с экологической и экономической точки зрения. 
Предварительные исследования показали прин-
ципиальную возможность утилизации отходов 
стекла в качестве основы для получения сили-
катной краски. 
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Технологии энергосбережения совершен-
ствуются учеными по всему миру. на данный 
мoмент перед ними стoит вoпрoс об улучшении 
твердoгo электрoлита в химическом источнике 
тока (ХиТ). рассматривая альтернативные мате-
риалы, все больший интерес ученые концентри-
руют на стеклообразных материалах, которые, 
по сравнению с керамикой, показывают следую-
щие технологические преимущества: более вы-
сокая прочность, беспoристoсть, легкость oбра-
бoтки [1].

Целью данной работы являлось изучение 
физикo-химических свойств системы стекoл 
SnO2 – Na2O – SiO2 составoв, приведенных в та-
блице 1.

Стекла синтезировали в алундовом тигле, 
затем производили oтливку загoтoвок в виде 
стержней в графитовую форму. исходя из тем-
пературы стеклования, кoтoрая предварительно 
рассчитывалась, и затем подтверждена методом 
дСК, выбиралась температура отжига для каж-
дого образца. измерение проведено с использо-
ванием STA 449 F1 Jupiter (NETZSCH) в плати-
новых тиглях в интервале температур 35–1000 °С 

со скорость нагрева 10 °С/мин. измерительная 
ячейка с образцом продувалась воздухом со ско-
ростью 20 мл/мин. Полученные данные были 
обработаны с помощью программного обеспе-
чения NETZSCH Proteus. Эти данные важны в 
первую очередь при варке стекла, так как необ-
ходимо избежать кристаллизации стекла, чтобы 
оно обладало необходимыми свойствами.

Значимыми свойствами для использования 
данных стекол в качестве твердого электролита 
являются электропроводность и водостойкость. 
нами было рассмотрено влияние оксида оло-
ва (IV) на водостойкость полученных стекол. 

таблица 1. Составы исследуемых стекол

№ состава
Состав, мол. %

Na2O SnO2 SiO2

1 37,9 1,0 61,1
2 37,9 3,0 59,1
3 37,9 5,0 57,1
4 37,9 6,0 56,1
5 37,9 7,0 55,1
6 37,9 8,0 54,1
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Водостойкость стекол была определена 
воздействием 100 мл дистиллированной воды 
(98 °С) в течение 1 ч. на каждый образец стекла 
выбранного состава. Чтобы выполнить данный 
анализ, были подготовлены стеклянные образ-
цы (8×5×5 мм). Затем они промывались в спирте 
и высушивались до постоянной массы (70 °С) 
(точность взвешивания 10–4 г). определить ско-
рость растворения (Dr) можно, зная убыль массы 
образца (∆m), площадь поверхности (S) и время 

воздействия воды (t = 60 мин) по формуле:
Dr = ∆m / (S • t).

По результатам эксперимента полученные 
данные о водостойкости изучаемых стекол ука-
зывают, что с увеличением содержания оксида 
олова (IV) растет гидролитическая устойчи-
вость натрийсиликатных стекол. Это позволяет 
рассматривать данные стекла для дальнейшего 
изучения с целью возможного использования в 
качестве твердого электролита. 
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Электрохимическое осаждение меди на из-
делия из стали и чугуна востребовано как для 
защиты от коррозии и придания декоративного 
внешнего вида путем последующих финишных 
обработок, так и для обеспечения герметично-

сти нарезных соединений топливопроводов и 
различных деталей. используемые в промыш-
ленности электролиты меднения не предназна-
чены для непосредственного покрытия изделий 
из стали и чугуна, поскольку при контакте с 

рис. 1.		СЭМ	снимки	покрытия	толщиной	6	
мкм,	полученного	при	плотности	тока	0,5	
А/дм2	из	электролита	меднения:	без	доба-
вок	SnO2	и	Fe

2+	(а),	в	присутствии	Fe2+	(б),	
с	добавкой	SnO2	и	в	присутствии	Fe

2+	(в)

ба

в
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электролитом протекают процессы контактного 
вытеснения меди, коррозии железа. В резуль-
тате покрытия получаются рыхлыми, с плохой 
адгезией. для обеспечения адгезии к основе и 
плотности медных покрытий наносят специаль-
ные подслои и вводят в электролиты органиче-
ские добавки, которые значительно удорожают 
процесс и ухудшают экологические показатели 
производства. Перспективным является введе-
ние в электролиты дешевых неорганических 
добавок и использование слабощелочных элек-
тролитов. недавно был предложен модифи-
цированный слабощелочной пирофосфатный 
электролит меднения с добавкой золя диоксида 
олова [1]. Было показано, что при определенном 
режиме электроосаждения образуются довольно 
плотные мелкозернистые покрытия, а коррозия 
стали в коллоидном электролите замедлена, что 
обеспечивает не только плотность покрытия, но 
и его адгезию к подложке. Тем не менее, пол-
ностью избежать попадания ионов железа в 
элек-тролит не удалось. 

В данной работе показано, что накопление 
в пирофосфатном электролите меднения ионов 
железа (например до концентрации 20 мМ, со-
ответствующей эксплуатации раствора в тече-
ние 1 месяца), приводит к получению пористых 
покрытий (рис. 1, а и б). Введение в электролит 
золя SnO2 позволяет получать очень плотные 
мелкозернистые покрытия даже в присутствии 
ионов железа (рис. 1, в).

на рисунке 2 представлены кривые ано-
дного окисления стального электрода с медным 
покрытием толщиной 6–7 мкм, в 0,5 М раство-
ре H2SO4. результаты коррозионных испытаний 
методом вольтамперометрии свидетельствуют, 
что защитная способность покрытий, осаждае-
мых из пирофосфатного электролита меднения 
в условиях накопления в нем ионов Fe2+, резко 
увеличивается при введении в раствор золя ди-
оксида олова.

Ток анодного растворения в случае покры-
тий, осажденных в присутствии обеих добавок 
(золь диоксида олова и ионы Fe2+) в 8 раз меньше 
тока в случае покрытий, осажденных без доба-
вок.
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В настоящее время в мире все больше вни-
мания уделяется вопросам обеспечения безопас-
ности на высоком уровне защиты окружающей 
среды, промышленной безопасности и охране 
труда на производстве. Высокие темпы роста со-

временного производства в россии влекут уве-
личения сложного современного оборудования, 
что неизбежно увеличивает количество несчаст-
ных случаев на производстве. 

Согласно статистике каждый пятый не-

рис. 2.		Анодные	кривые	растворения	сталь-
ных	электродов	с	медным	покрытием	в	
электролите	меднения:	без	добавок	SnO2 
и	Fe2+	(1),	с	добавкой	SnO2	(2),	с	добав-
кой	Fe2+	(3),	с	добавками	SnO2	и	Fe

2+	(4)



 Секция 1.  Химия и химическая технология неорганических веществ и материалов

59

счастный случай на производстве связан с по-
ражением электрическим током [1]. а одним 
из видов аварий на производственном объекте 
является взрыв технологического оборудования 
из-за нарушения технологического режима и 
правил эксплуатации.

Внедрение новейших технологий, исполь-
зование современного электрооборудования и 
обеспечение безопасности работников делают 
проблему защиты от поражения электрическим 
током и превышения предельно допустимого 
давления все более актуальной. В настоящее 
время не существует программы, обладающей 
комплексным расчетом всех способов защиты 
оборудования, здоровья и жизни работника.

Целью работы является создание програм-
мы, учитывающей все требования по проекти-
рованию и расчету средств защиты установки 
осушки попутного нефтяного газа.

Задачей является расчет и проектирование 
средств коллективной защиты от воздействия 
электрического тока в соответствии с норма-
тивной документацией электробезопасности рд 
34.21.122–87 [2] и средств защиты от превыше-
ния предельно допустимого давления в соответ-
ствии с требованиями ростехнадзора по мето-
дике, изложенной в ГоСТ р 12.2.085–2002 [3] 
с использованием программного обеспечения 
Wolfram Mathematica.

на базе программного обеспечения Wolfram 

Mathematica была создана программа по расчету 
средств коллективной защиты установки осуш-
ки газа от воздействия электрического тока и 
превышения предельно допустимого давления. 
Программа позволяет производить точный ком-
плексный расчет, что дает повышение качества 
проектирования средств защиты.

Так как безопасная эксплуатация обору-
дования напрямую зависит от качества проек-
тирования средств защиты, то представленная 
программа решает актуальную проблему обе-
спечения безопасности на производстве.

По результатам расчета в качестве средств 
коллективной защиты от воздействия электри-
ческого тока был выбран молниеотвод высотой 
25 м. В качестве заземляющего устройства – 
вертикальный стержневой электрод длиной 3 м, 
закопанный на глубину 6 м.

для предотвращения повышения предельно 
допустимого давления – полноподъемный флан-
цевый клапан типа СППК с рычагом для прину-
дительного подрыва и продувки СППК4р-16. Ус-
ловное давление 1,6 МПа. исполнение 17с13нж, 
характеристика среды н – неагрессивная, диа-
метром седла dc = 142 мм из приложения, пружи-
на №304 на давление настройки.

данные средства защиты удовлетворяют не-
обходимым требованиям государственных стан-
дартов.
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Быстрое развитие техногенной сферы при-
водит к ее неблагоприятному воздействию на 
организм человека. Экологически неблагопри-
ятная обстановка может приводить к таким за-
болеваниям как снижение плотности костей, 
остеопороз и пародонтоз и др. Все это связано 
с кальциевой недостаточностью в организме 
человека (в виде гидроксиапатита – Га). ис-
пользование искусственно синтезированного 
Га началось еще в 70 х годах прошлого столе-
тия. Без этого материала невозможно предста-
вить современную ортопедию и стоматологию. 
Синтетический Га кальция представляет собой 
высококристаллический материал, выдержива-
ющий значительные механические нагрузки за 
счет введения упрочняющих добавок [1]. В по-
следнее время стали появляться работы [2] по 
исследованию «пористого» Га, который приво-
дит к более эффективному образованию костной 
ткани. 

Целью данной работы было получение син-
тетического Га кальция с развитой внутренней 
структурой из водных растворов. Микрокри-
сталлические порошки Га можно получать ме-
тодом гомогенного осаждения или при прове-
дении синтеза в присутствие веществ, которые 
увеличивают вязкость среды и переводят про-
цесс в диффузионную область, снижая скорость 
осаждения. В качестве таких веществ использу-
ют глицерин, коллаген, желатин и др. [3]. 

на основе отработанного ранее гомогенно-
го синтеза с ЭдТа [3], был предложен способ 
получения Га в присутствии высокомолекуляр-
ных соединений, таких как пектин (ГоСТ 29186 

91), желатин (ГоСТ 11293 89), агар-агар (ГоСТ 
17206 96).

В качестве исходных реагентов использо-
вали нитрат кальция (ч.д.а) или хлорид кальция 
(ч.д.а) и гидрофосфат аммония (ч.д.а). 

К 100 мл раствора пектина с концентрацией 
1,5 % (масс.) по каплям добавляли 50 мл CaCl2 
0,1 М в течение 10 мин., затем добавляли 50 мл 
(NH4)2HPO4 0,1 М в течение 3 мин., приливали 
20 мл раствора аммиака. При этом pH раствора 
поддерживали в интервале 12–14. 

В результате синтеза был проведен расчет 
диаметра частиц седиментационным анализом 
[4]. Так же были определены размеры частиц с 
помощью анализатора размера частиц DelsaMax 
Pro (СШа). Полученные данные показали хоро-
шую сходимость. В синтезированном Га преоб-
ладают частицы с размером 8–10 мкм. 

далее осадки отфильтровывали на воронке 
Бюхнера и прокаливали при температуре 900 °С. 
После чего были определены истинная плот-
ность по ГоСТ 7025 91 [5]. Плотности порошков 
с пектином, желатином и агар-агаром составили 
2,01, 1,28 и 3,42 г/мл, соответственно. Причем, 
плотность естественного Га составляет 3,16 
г/см3 [6].

Таким образом, экспериментально была 
показана возможность синтеза микрокристал-
лического порошка с использованием гелеобра-
зующих реагентов, способствующих кристал-
лизации Га. Тем самым эта методика схожа с 
образованием костной ткани (синтез гидрокси-
апатита кальция в белковой матрице). 
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В настоящее время интенсивно исследуется 
процесс химического связывания азота воздуха 
при высоких температурах (2000–2400 °С) [1]. 
Полученные нитриды алюминия, титана, цирко-
ния и гафния, ниобия, тантала, лантана, неоди-
ма и других элементов [2] тугоплавкие нитриды 
перспективны для получения нитрид содержа-
щей керамики и нитриды лития, кальция, маг-
ния используются в качестве шихты при получе-
нии кубического нитрида бора [3].

Целью настоящей работы было получить 
нитриды лития, натрия, магния и кальция в ус-
ловиях горения смеси нанопорошка (нП) алю-
миния с соответствующими добавками. 

для приготовления смесей использовали 
нП алюминия, полученный с использованием 
установки «УдП-4Г» [4] в качестве газа-сре-
ды использовали аргон. Содержание металли-
ческого алюминия в нП составляло 91 мас. %, 
а площадь удельной поверхности была 16 м2/г. 
для приготовления смесей в случае щелочных 
металлов использовали соответствующие реак-
тивы – карбонаты. Смеси со щелочно-земельны-
ми элементами готовили с использованием ок-
сидов магния и кальция. для каждого элемента 
приготавливали смеси с нП алюминия следую-
щего массового состава: 0,5 : 3,5; 1 : 3; 2 : 2; 3 : 1. 

Предварительно смеси подвергали дифференци-
альному термическому анализу (дТа) (термоа-
нализатор STD Q600) научно-аналитического 
центра ТПУ. Точность определения температу-
ры 0,001 °С. Точность измерения теплового эф-
фекта была не хуже 4 • 10–6 дж. По результатам 
дТа определяли параметры активности смесей 
для получения данных о не пирофорности сме-
сей [5]. Сжигание смесей проводили на сталь-
ной подложке: навеске придавали коническую 
форму и горение инициировали нагретой элек-
трическим током спиралью. Продукты сгорания 
дезагрегировали растиранием в ступе, просеива-
ли через сито с размером ячеек 63 мкм и прово-
дили рентгенофазовый анализ (рФа). для этого 
использовали дифрактометр «дифрей-401» с 
железной рентгеновской трубкой. 

Согласно полученным результатам в про-
дуктах сгорания смесей нП алюминия с соот-
ветствующими добавками изучаемых элементов 
кристаллические фазы нитридов не обнаруже-
ны. В то же время продукты сгорания смесей нП 
алюминия с карбонатом лития (0,5 : 3,5) окраши-
вались в красно-оранжевый цвет, который на 
воздухе при хранении переходил в серый цвет. 
наиболее вероятно, что нитриды образовыва-
лись в процессе горения как промежуточные 
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продукты и распадались из-за высокой темпера-
туры при горении [6]. 

Кроме того в условиях горения смесей нП 
алюминия с оксидом магния в одну стадию 
образовывалась кристаллическая фаза алюмо-
магнезиальной шпинели (MgAl2O4), что пред-
ставляет интерес для получения керамических 
материалов. 

В работе обсуждаются возможные спосо-

бы стабилизации нитридов в продуктах горения 
смесей нП алюминия с соответствующими сое-
динениями. К настоящему времени опробованы 
следующие методы по стабилизации нитридов: 
облучение горящей навески 

УФ-излучением, постоянным магнитным 
полем, действием синхротронного излучения, 
что дало возможность увеличить выход нитрида 
алюминия до 83 %.
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Покрытия из сплава Ni−Sn применяются 
в электронной технике в качестве защитно-де-
коративных благодаря их высокой твердости, 
коррозионной устойчивости и износостойкости. 
В гальванотехнике для их получения наиболее 
часто используют кислый фторидно-хлорид-
ный электролит. В литературе описано множе-
ство составов такого электролита, в которых 
варьируются концентрации хлоридов Ni (II) и 
Sn (II), фторидов натрия или аммония, рн, а так-
же вводятся добавки (как правило, ПаВ) для 
улучшения свойств получаемых покрытий [1, 
2]. К сожалению, из литературных источников 
не удается оценить влияние различных факто-
ров (концентрация компонентов в растворе, рн, 
плотность тока, наличие добавок) на состав, ми-
кроструктуру и свойства покрытий.

Цель данного исследования – комплексное 
изучение этих факторов и поиск условий элек-
трохимического осаждения плотных покрытий 
из сплава Ni−Sn с содержанием никеля не менее 
30 ат. %, отличающихся отсутствием внутрен-
них напряжений и хорошей адгезией. интерес 
именно к таким покрытиям обусловлен нали-
чием в них фаз интерметаллидов, обеспечи-
вающих способность к пайке и коррозионную 
устойчивость.

Электрохимическое осаждение покрытий 
Ni−Sn проводили на медную фольгу из фторид-
но-хлоридного электролита, содержащего хло-
риды никеля (II) и олова (II), фторид натрия или 
аммония согласно рекомендациям [1], варьируя 
концентрацию компонентов, рн от 2,5 до 4,5, 
температуру в пределах 20–60 °С, плотность 
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тока от 0,5 до 1,5 а/дм2, содержание добавки 
ПаВ оС-20.

Содержание металлов в сплаве определяли 
методом энергодисперсионного рентгеновского 
анализа, морфологию поверхности покрытий 
– методом сканирующей электронной микро-
скопии, фазовый состав сплава – методом рент-
генофазового анализа (рФа). Коррозионную 
устойчивость сплава оценивали по уносу массы 
в коррозионной среде, а адгезию покрытий к 
подложке – методами отслаивания липкой лен-
той и нанесения сетки царапин.

Установлено, что осаждение равномерных 
полублестящих покрытий Ni−Sn происходит из 
электролита, содержащего фторид натрия, хло-
риды никеля (II) и олова (II) с концентрацией, 
вдвое меньшей, чем рекомендовано в [1], при 
рн 4,0 и плотностях тока 0,5–1,0 а/дм2. Увели-
чение концентраций компонентов до значений, 
рекомендованных в литературных источниках, 
не влияет на скорость роста покрытий, их со-
став и внешний вид. Замена NaF на NH4F при-
водит к осаждению напряженных покрытий с 
трещинами. При уменьшении рн до 2,5 покры-
тия практически перестают осаждаться, а при 
повышении рн до 4,5 электролит становится 
нестабильным по отношению к гидролизу хло-
рида олова (II) и ухудшается качество покрытий. 
При повышении плотности тока более 1,0 а/дм2 
появляются трещины и черные полосы на по-
верхности. изменение плотности тока от 0,5 до 
1,0 а/дм2 не влияет на содержание металлов в 
сплаве: оно составляет ~ 66 ат. % Sn и ~ 34 ат. % 
Ni. Скорость роста покрытий, определенная гра-

виметрически с учетом соотношения металлов 
в сплаве, составляет 10–20 мкм/ч в зависимости 
от плотности тока в указанных пределах.

При добавлении в электролит оС-20 осаж-
даются серебристо-белые рыхлые и пористые 
покрытия (размер пор 0,5–1 мкм), содержащие 
более 90 ат. % олова, что можно объяснить инги-
бирующим действием добавки на разряд ионов 
никеля.

Покрытия, полученные в оптимальных ус-
ловиях из электролита без добавки оС-20, рав-
номерны, имеют мелкозернистую и плотноупа-
кованную структуру (размер частиц 0,6–1,2 мкм 
при толщине покрытий 3 мкм), а данные рФа 
указывают на наличие в них фаз интерметалли-
дов Ni3Sn4 и NiSn. Последняя фаза отсутствует 
на диаграмме состояния системы Ni–Sn.

Коррозионные испытания в растворах сер-
ной кислоты, гидроксида натрия, хлорида на-
трия показали, что покрытия, полученные в 
оптимальных условиях, характеризуются повы-
шенной устойчивостью в этих средах в сравне-
нии с никелевыми покрытиями. данный факт 
обусловлен как фазовым составом покрытий 
(наличие фаз интерметаллидов), так и их плот-
ноупакованной структурой. Покрытия Ni–Sn 
характеризуются хорошей адгезией к подложке, 
а судя по отсутствию трещин или отслаивания 
при нанесении сетки царапин, являются нена-
пряженными. Покрытия хорошо паяются даже 
после хранения 3–4 месяца. При соблюдении 
постоянства рн электролит стабилен и длитель-
ное время пригоден для электрохимического 
осаждения покрытий.
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на сегодняшний день одними из основных 
объектов исследования в материаловедении яв-
ляются люминесцентные материалы различного 

назначения. Люминофоры на основе алюмината 
бария обладают высокой яркостью излучения и 
длительностью послесвечения, имеют широкий 
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спектр цветов свечения в зависимости от вводи-
мого иона-активатора и поэтому находят огром-
ное практическое применение.

Цель данной работы заключалась в полу-
чении люминесцентных материалов на основе 
моно алюмината бария с различным содержани-
ем иона европия (III), исследовании и сравнение 
люминесцентных свойств полученных образ-
цов.

для золь-гель синтеза люминофоров ис-
пользовали в качестве источников катионов 
карбонат бария и свежеосажденный гидрок-
сид алюминия, в роли хелатообразующего и 
полимеризующего агента – лимонную кисло-
ту, ион-активатор вводили в виде оксида евро-
пия (III), растворенного в концентрированной 
азотной кислоте. Мольное соотношение реа-
гентов Eu3+ : Ba2+ : Al3+ : H4Cit = n : (1–n) : 2 : 6, где 
n = 0,01; 0,025; 0,05; 0,075; 0,1.После получения 
золя, его высушивали, используя термическую 
обработку (температура 130 °С) и микроволно-
вое воздействие (частота излучения 2450±49 
МГц, мощность 360 Вт). С целью формирования 
кристаллической структуры, синтезированные 
прекурсоры отжигали в муфельной печи при 
температуре 1000 °С [1].

Люминесцентные характеристики полу-
ченных люминофоров оценивали по спектрам 
возбуждения и люминесценции, полученных на 
спектрофлуориметре Agilent CaryEclipse (им-
пульсная Xe–лампа).

При исследовании люминесцентных харак-
теристик установлено, что в коротковолновой 
области спектра возбуждения люминесцен-
ции образцов наблюдается интенсивная полоса 
(λmax = 250–260 нм), указывающая на передачу 
энергии возбуждения от иона O2– на ион Eu3+ 
(O2p → Eu5d). Также в спектрах возбуждения 
присутствует ряд узких, меньших по интенсив-
ности полос в области 350‒500 нм, относящих-
ся к внутриконфигурационным 4f – 4f – перехо-
дам европия 7F0 – 5D4, 

7F0 – 5G2, 
7F0 – 5L6, 

7F0 – 5D3, 
7F0 – 5D2, на длинах волн 362, 382, 396, 412 и 466 

нм соответственно.
Спектр люминесценции состоит из харак-

теристических узких линий эмиссии иона Eu3+, 
соответствующих переходам электронов внутри 
4f-оболочки. По литературным данным выявле-
но, что 5D0 – 7F1 – магнитный дипольный пере-
ход, а 5D0 – 7F2 – вынужденный электрический 
дипольный переход. интенсивность магнитного 
дипольного перехода в значительной степени за-
висит от окружения иона Eu3+, переход 5D0 – 7F1 
непосредственно отражает расщепление под 
влиянием кристаллического поля решетки уров-
ня 7F1 [2]. Переход 5D0 – 7F2 представляет собой 
«гиперчувствительной переход», это означает, 
что его интенсивность много больше изменяется 
под влиянием локальной симметрии иона Eu3+, 
чем интенсивности других переходов. исполь-
зование микроволнового излучения и увеличе-
ние содержания ионов европия приводит к росту 
симметрии окружения Eu3+ и более интенсивным 
переходом становится магнитный дипольный 
переход 5D0 – 7F1 при λmax = 595 нм. Следователь-
но, решетка становится более симметричной, 
при этом увеличение интенсивности происхо-
дит до содержания Eu3+ равного 0,75 моль. При 
дальнейшем повышении концентрации начи-
нают развиваться эффекты концентрационно-
го тушения, которые приводят к уменьшению 
квантового выхода люминесценции вследствие 
усиления безызлучательных процессов. В слу-
чае термической обработки геля максимальная 
люминесценция наблюдается при содержании 
Eu3+ 0,1 моль и λmax = 620 нм, что соответствует 
переходу 5D0 – 7F2. 

Люминофор, полученный при помощи ми-
кроволнового воздействия, имеет меньшую 
интенсивность излучения по сравнению с об-
разцом, полученным с использованием терми-
ческой сушки геля, кроме того происходит из-
менение соотношения интенсивности основных 
полос излучения, что свидетельствует о струк-
турных различиях в синтезированных кристал-
лофосфорах.
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В данной работе предоставлен расчёт пре-
дохранительного клапана по общеизвестной 
программе VALVESTAR и по программе, разра-
ботанной нами в Wolfram Mathematica. Произ-
ведено сравнение результатов расчёта с целью 
выявления недостатков и преимуществ.

Защита аппаратов от превышения давления 
является одной из важнейших задач на сегод-
няшний день при разработке оборудования. В 
современном химическом машиностроении осо-
бенно остро стоит проблема в правильном рас-
чёте и подборе защитных устройств, в частно-
сти предохранительных клапанов. обеспечение 
безопасности при ведении технологического 
процесса посредством установки предохрани-
тельных клапанов и выбор среды, в которой он 
будет рассчитываться, является актуальной зада-
чей.

Цель проекта – расчет и подбор предохра-
нительного клапана от превышения давления 
для ректификационной колонны непрерывного 
действия.

Задачей является разработка пошаговой 
методики расчета и подбора предохранитель-
ного клапана в общеизвестной программе 
VALVESTAR , а также по программе, разрабо-
танной нами в Wolfram Mathematica с дальней-
шим сравнением результатов расчёта.

С использованием программы VALVESTAR 
7.2.3, разработанной немецкой компанией 
LESER, был рассчитан и подобран полно-
подъемный предохранительный клапан типа 
4884.8842 с минимальным допустимым давле-
нием 0,04 МПа и максимальным допустимым 
давлением 1,6 МПа. Максимально допустимая 

температура 110 °C. Проходное сечением седла 
d0 = 23 мм и материал корпуса 316L по стандарту 
ASME. российский аналог стали – 03Х16н15М3.

расчет и подбор предохранительных 
устройств, так же возможен в соответствии с 
ГоСТ 12.2.085-2002.

разработана программа расчёта на базе 
Wolfram Mathematica. В расчёта подобрали сле-
дующий предохранительный клапан: пружин-
ный полноподъемный фланцевый клапан типа 
СППК4р-16 с диаметром 142 мм на условное 
давление 1,6 МПа. исполнение 17с17нж, харак-
теристика среды а – агрессивная, клапан рабо-
тает при максимальной температуре t = 450 °C.

Выполнена проверка выбранного клапана 
по формуле росгортехнадзора, которая удовлет-
воряет требованиям.

В результате расчёта получили разные типы 
клапанов, которые удовлетворяют условиям про-
цесса. Также стоит отметить, что подбор диаме-
тра проходного сечения зависит от пропускной 
способности клапана, и варьирую им, можно из-
менять этот диаметр, что позволяет выбирать раз-
ные типы клапанов. В программе VALVESTAR 
уже осуществляется пересчёт на весь диапазон 
пропускной способности, что позволяет нам 
выбирать нужный нам клапан в зависимости от 
условий процесса, в то время как в программе, 
разработанной в Wolfram Mathematica придётся 
в ручную производить перерасчёт. Также в про-
грамме Wolfram Mathematica разработали соб-
ственную методику расчёта, которая позволяет 
рассчитать любой клапан, подстраивая програм-
му расчёта под нужды пользователя с пошаго-
вым изложением расчёта.
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дефицит ванадиевой продукции в респу-
блике Беларусь как одного из основных элемен-
тов промышленного производства оценивается 
десятками тонн. Потенциальным источником 
вторичного ванадийсодержащего сырья явля-
ются отработанные ванадиевые катализаторы 
сернокислотного производства (оВК), твердые 
продукты сгорания углеводородного сырья на 
тепловых электростанциях и продукты глубо-
кой переработки нефти: кокс термоконтактного 
крекинга, гудрон. Суммарный объем ванадий-
содержащих отходов на предприятиях в настоя-
щее время составляет около десятки тысяч тонн. 
Концентрация ванадия в промышленных отхо-
дах в 10–100 раз превышает его содержание в 
традиционном рудном сырье. данное преиму-
щество вторичного ванадиевого сырья значи-
тельно облегчает его рекуперацию. 

на протяжении последних 10 лет на кафедре 
общей и неорганической химии БГТУ (Минск) 
ведется активная работа по разработке способов 
комплексной переработки ванадийсодержащих 
промышленных отходов с целью выделения из 
них ценных компонентов [1, 2], а также разра-
ботка способов получения новых материалов на 
основе продуктов переработки этих отходов для 
решения задач ресурсосбережения и импортоза-
мещения в лакокрасочной, стекольной, керами-
ческой, строительной, металлургической и дру-
гих областях промышленности [3–5]. 

Целью данной работы явилось изучение 
фотокаталитической активности ортованадата 
висмута, полученного из продуктов переработки 
отработанных ванадиевых катализаторов серно-
кислотного производства [3, 4].

Фотокаталитические свойства образцов 
были исследованы в реакции фотокаталити-
ческого окисления водного раствора красите-
ля кислотного телон синего [6]: молекулярная 
формула C26H16N3Na3O10S3; молекулярная масса 
695,59 г/моль. данный краситель используется 
для окраски шерсти, шелка, вискозы, кожи, бу-
маги.

для определения длины волны, при которой 

наблюдается максимальное поглощение света, 
снимали спектр на фотоэлектроколориметре 
КФК-3 в интервале длин волн 300–950 нм. рас-
твор кислотного телон синего имеет две поло-
сы поглощения с максимумами при около 300 и 
635 нм. дальнейшие исследования проводили 
при длине волны, для которой наблюдается мак-
симальное поглощение – 635 нм.

источником ультрафиолетового излучения 
служила ртутно-кварцевая лампа дрТ-400. ди-
апазон излучения 240–320 нм, мощность лучи-
стой энергии 36 Вт. дозу облучения (дж/см2) 
рассчитывали как произведение интенсивности 
излучения I (мВт/см2) и времени облучения t (с). 
исследования проводились в стеклянных ста-
канчиках площадью 10,2 см2. объем обрабаты-
ваемого раствора красителя 50 мл. В процессе 
обработки постоянное перемешивание осущест-
влялось на магнитной мешалке. Т.о. доза облу-
чения составляла 

д = I • t = 36 • 1000 • t/10,2 = 3529,4 • t дж/см2.
для исследований фотокаталитической ак-

тивности BiVO4 был проведен сравнительный 
анализ с несколькими другими веществами: 0) 
без катализатора; 1) композит ядро SiO2 – обо-
лочка TiO2 [4]; 2) Fe2O3; 3) BiVO4, полученный 
из оВК; 4) Fe0,75Bi0,25VO4; 5) Bi1,9La0,1Fe4O9; 6) 
Bi2Fe3,9Ti0,05Co0,05O9. обработку УФ осуществля-
ли в течение 45 мин., доза катализатора 1000 
мг/дм3, концентрация исходного раствора краси-
теля 10 мг/дм3.

данные сравнительного анализа показали, 
что наибольшей фотокаталитической активно-
стью обладает композит ядро SiO2 – оболочка 
TiO2 – эффективность очистки 23,3 %, а у иссле-
дуемого образца BiVO4 – 21 %, что значительно 
превышает показатели эффективности очистки 
всех остальных исследуемых каталитических 
материалов. исходя из полученных результатов 
можно сделать вывод, что BiVO4 обладает срав-
нительно высокими фотокаталитическими свой-
ствами относительно материалов, используемых 
в условиях эксперимента. 
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В работе приведены исследования кинетики 
процесса взаимодействия металлического ири-
дия с фтором в процессе синтеза гексафторида 
иридия, применяемого в качестве прекурсора 
для получения иридиевых покрытий методом 
CVD. основным способом получения гексаф-
торида иридия является прямое фторирование 
тонкодисперсного порошкообразного иридия 
в реакторе проточного типа. наряду с целевым 
процессом (образованием IrF6) на границе раз-
дела фаз «газ-твердое» (F//Ir) происходит обра-
зование непредельных фторидов иридия (IrF2–4), 
которые являются причиной возникающих в си-
стеме диффузионно-кинетических затруднений, 
что необходимо учитывать при анализе кинети-
ки процесса. 

исследования кинетики процесса фториро-
вания иридия осуществляли на опытном модуле, 
смонтированном на основе термоанализатора 
NETZSCH STA 409 PC, адаптированного для ра-
боты в атмосфере фторидов. Конструктивно тер-
моанализатор представляет собой вертикальный 
трубчатый никелевый реактор, на котором смон-
тирована высокотемпературная подъемная печь, 
а внутри расположены высокочувствительные 
весы, совмещенные с калориметрическим уз-
лом. на измерительном плече весов укреплен 
тигель, в который помещается навеска металли-
ческого иридия. Газообразный фтор перед пода-
чей в реактор очищали от примесей HF метода-

ми сорбции и криофильтрации. образующийся 
газообразный IrF6 эвакуировали из реактора и 
конденсировали в азотной ловушке.

Экспериментально определенный оптимум 
температур фторирования иридия находится в 
диапазоне 200–400 °С. для изучения кинети-
ки процесса в изотермических условиях были 
выбраны следующие реперные точки: 200 °С, 
250 °С, 300 °С, 350 °С, 400 °С. обработка экс-
периментальных данных по известным кине-
тическим уравнениям показала, что наиболее 
адекватной математической моделью для иссле-
дуемого процесса является уравнение Кранка–
Гинстлинга–Броунштейна (1 – 2/3а – (1–α)2/3 = kτ). 
В координатах данного уравнения коэффициент 
корреляции зависимостей k = f(α, τ) был мини-
мальным и не превышал величины допустимых 
отклонений, обусловленных погрешностью 
определения значений экспериментальных дан-
ных. Значения кажущихся констант скоростей 
реакции при различных температурах опреде-
ляли графическим методом по тангенсам углов 
наклона аппроксимирующих прямых. на основе 
полученных расчетов был получен график за-
висимости логарифма найденных констант от 
обратной температуры, построенный в коорди-
натах уравнения аррениуса (lnKT – 1/T). из тем-
пературной зависимости константы скорости 
определили предэкспоненциальный множитель 
lnK0 = –1,1487, K0 = 0,317. По тангенсу угла на-
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клона аппроксимирующей прямой определено 
значение кажущейся энергии активации реак-
ции, E = 29,6 ± 3,94 кдж/моль.

Зависимость степени превращения от вре-
мени для данного диапазона температур описы-
вается уравнением:

• τa – (1 – α)1 – = 0,317 • exp
2
3

2
3

29600 ± 394
RT  

(1)

Значение кажущейся энергии активации 
говорит о том, что процесс фторирования ме-
таллического иридия протекает в переходной 
области реагирования, т.е лимитируется как 
диффузионными процессами (подвод фтора и 
отвод газообразных продуктов – IrF5, IrF6), так 
и кинетическими, такими как окисление низших 
фторидов, образование которых препятству-
ет диффузионным процессам. исходя из этого, 

можно заключить, что для повышения интенсив-
ности процесса реакционную массу следует пе-
ремешивать, а также увеличивать температуру. 
однако при температуре выше 400 °С начинают 
преобладать процессы образования непредель-
ных фторидов (IrF5 и IrF4), которые, возгоняясь, 
выносятся из реакционной зоны и кристаллизу-
ются в холодной части реактора, что препятству-
ет их дальнейшему окислению до гексафторида. 
Таким образом, процесс переходит в кинетиче-
скую область реагирования, что отрицательно 
сказывается на практическом выходе целевого 
продукта. Поэтому для интенсификации процес-
са в производственных условиях рекомендуется 
использовать сырье как можно более тонкого 
измельчения, а сам процесс фторирования про-
водить при интенсивном перемешивании про-
дуктов. 

влияние микробиологичеСкой 
добавки на СвойСтва цемента

Т.В. Логинова
Научный руководитель – к.т.н., доцент С.П.Сивков

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 
125047, Россия, г. Москва, пл. Миусская 9, LoginovaTanya1994@mail.ru

Биоминерализация – процесс осаждения ми-
неральных фаз в результате активности микроор-
ганизмов. Применение культур бактерий с целью 
осаждения СаСо3 в поровом пространстве це-
ментного камня, сопровождается значительным 
приростом прочности, поэтому использование 
микробиологической обработки вяжущих мате-
риалов с целью повышения качества продукта 
является перспективным направлением работы; 
к тому же, данный метод является естественным 
процессом и, соответственно, экологически без-
опасным. Эффективным способом использова-
ния данного процесса является введение культур 
бактерий в состав твердеющего цемента. В ходе 
выполнения данной работы исследовалось влия-
ние микробиологической добавки на прочность 
цементного камня. Получение микробиологиче-
ской добавки осуществлялось следующим спо-
собом: в колбу, содержащую 10 мл воды, куль-
тивировались бактерии Bacillus	Sphaericus. При 
достижении бактериями максимальной концен-
трации в раствор добавляли микроцеллюлозу, в 
количестве 1 г. раствор выдерживали в течение 
24 часов, отфильтровывали и сушили 2 часа при 
30 °С. Полученную микробиологическую добав-

ку, состоящую из микроцеллюлозы с адсорбиро-
ванными на нем спорами бактерий, смешивали 
с цементом в количестве 0,2 масс. % и затворяли 
при В/Ц = 0,33. Также, для сравнения был иссле-
дован цемент с аналогичным количеством «чи-
стой» микроцеллюлозы. 

результаты определения прочностных ха-
рактеристик цемента представлены на рисун-
ках 1–2. Установлено, что введение в состав це-
мента чистой микроцеллюлозы практически не 
оказывает влияния на прочность при изгибе. В 
то время как прочность цементных образцов с 
использованием микробиологической добавки к 

рис. 1.		Прочность	цемент-
ных	образцов	при	изгибе
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28 суткам возрастает на 20 % (рис. 1).
Также, при использовании микробиологи-

ческой добавки в составе твердеющего цемента, 
увеличивается прочность образцов при сжатии. 
Установлено, что к 28 суткам прирост прочно-
сти образцов, содержащих бактерии Bacillus	
Sphaericus адсорбированных на микроцеллюло-
зе, составил 36 % по сравнению с цементом, со-
держащим «чистую» микроцеллюлозу.

Таким образом, использование культур 
Bacillus	Sphaericus, адсорбированных на микро-
целлюлозе, в составе цемента приводит к улуч-
шению его прочностных свойств. Применение 
микробиологической добавки позволит снизить 
вероятность разрушения изделия, в результате 

залечивания бактериями микротрещин на этапе 
их зарождения, а также повысить стойкость це-
ментного камня к агрессивным средам.

влияние раСтворенного киСлорода на 
электроХимичеСкие СвойСтва угольного 

электрода в раСтвораХ Серной киСлоты
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В современной радиоэлектронике все боль-
шую роль начинает играть электрохимический 
суперконденсатор, который обладает лучши-
ми рекуперативными свойствами, обеспечива-
ет высокую пиковую мощность, выдерживает 
большое количество циклов «заряд-разряд» [1]. 
основным направлением в исследованиях дан-
ной области является увеличение области иде-
альной поляризуемости углеродных электродов, 
которая на сегодняшний день для водных элек-
тролитов составляет 1,2 В, для электролитов на 
основе ионной жидкости – 2,7 В. Перспектив-
ными материалами для создания электродов су-
перконденсаторов является углерод различных 
модификаций, который обладает химической 
стойкостью, регулярной структурой и высоко-
развитой поверхностью, свойства которой легко 
воспроизводятся [2].

Целью работы является изучение электро-
химических свойств высокочистого угольного 
электрода. исследования проводились в раство-
рах серной кислоты в диапазоне концентраций 
от 0,1 н до 12 н. для установления влияния кис-
лорода на электрохимические свойства угольно-
го электрода измерения проводили в условиях 
естественной аэрации электролита и при деаэра-

ции аргоном. Контроль состояния поверхности 
угольного электрода осуществляли с помощью 
метода импедансной спектроскопии. для изу-
чения кинетики катодных и анодных процессов 
использовали метод циклической вольтамперо-
метрии (ЦВа). анализ импедансных данных 
проводили с помощью эквивалентной схемы, 
состоящей из сопротивления раствора (Rs), по-
следовательно соединенного с ним поляризаци-
онного сопротивления (Rp) и параллельного ему 
элемента постоянной фазы. рассчитанные зна-
чения Rp и емкости Cd представлены в табл. 1, 
где 1 – исходная поверхность угольного электро-
да, 2 – после стадии окисления.

Поляризационное сопротивление исходной 
поверхности в растворе с естественной аэраци-
ей составляет 342,09 ком • см2, после окисления 
поверхности это сопротивление снижается в 9 
раз и составляет 38,34 ком • см2. При этом ем-
кость увеличилась с 1,01 • 10–3 Ф/см2 до 3,40 • 10–3 
Ф/см2. для понимания механизма и кинетики 
процесса окисления измерения провели в деаэ-
рированном растворе. Сопротивление в этих ус-
ловиях увеличилось до 722,21 ком • см2, емкость 
уменьшилась и стала равной 0,10 • 10–3 Ф/см2. 
После окислительно-восстановительных про-

рис. 2.		Прочность	цемент-
ных	образцов	при	сжатии
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цессов (ЦВа) Rp стало 115,28 ком • см2, значение 
Cd возрастает на порядок и становится равным 
1,54 • 10–3 Ф/см2.

При прохождении первого цикла вольтам-
перной кривой с поверхностью существенных 
изменений не произошло. область идеальной 
поляризуемости угольного электрода составляет 
1,4 В. При прохождении следующих циклов (3 
цикла), в катодной области появляется пик про-
дуктов окисления, которые восстанавливаются 
на обратном ходе ЦВа. Это приводит к умень-
шению области идеальной поляризуемости до 

1 В. на восстановление продуктов в естествен-
но аэрированном растворе на данный пик при-
ходится 1,859 • 10–3 Кл/см2, в дэаэрированном 
растворе – 0,455 • 10–3 Кл/см2. 

Проведенные исследования показывают, что 
присутствие кислорода в электролите оказывает 
влияние на электрохимические свойства уголь-
ного электрода. Удаление кислорода из раствора 
позволяет снизить скорость протекания окис-
лительно-восстановительных процессов, тем 
самым позволяет сохранить во всем интервале 
потенциалов область идеальной поляризуемо-
сти равной 1,4 В.
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влияние волокон на СвойСтва гипСоцементно-
пуццоланового вяжущего 

А.С. Манушина, Е.А. Дмитриева, С.Е. Курдюмова, А.О. Сапронов
Научный руководитель – д.т.н., профессор Е.Н. Потапова

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 
125047, Россия, г. Москва, ГСП, А-47, пл. Миусская 9

Возведение современных зданий и сооруже-
ний требует применение материалов обладаю-
щих высокими эксплуатационными свойствами. 
одним из путей решения задач по совершен-
ствованию эксплуатационных характеристик 
материалов является их армирование различны-
ми видами фибр минерального или органиче-
ского происхождения.

для исследований было выбрано гипсо-
цементно-пуццолановое вяжущее (ГЦПВ) с 
активной минеральной добавкой метакаолин, 
модифицированное пластифицирующей и водо-
удерживающей добавками и редиспергируемым 
полимерным порошком (состав 1). оптимальное 
содержание функциональных добавок было вы-
брано по проведенным ранее исследованиям.

изучали влияние различных по природе во-
локон – полипропиленового (состав 2), базаль-
тового (состав 3), полиакрилового (состав 4) и 

высокомодульного стекловолокна (состав 5), ко-
торые вводили в ГЦПВ в количестве 0,4 %. 

Введение волокон приводит к изменению 
прочностных показателей (рис. 1). В присут-
ствии базальтового волокна прочность при сжа-
тии возрастает до 30,2 МПа, а при изгибе – до 
14,1 МПа. наименьшей прочностью характери-
зуется гипсоцементно- пуццолановый камень со 
стекловолокном (прочность 17,6 и 9,8 МПа, со-
ответственно).

Введение в гипсоцементно-пуццолановое 
вяжущее волокон приводит к повышению водо-
стойкости (Кв), морозостойкости и коррозион-
ной стойкости (Кс) композиции (табл. 1). 

Так коэффициент водостойкости повышает-
ся с 0,82 до 0,85 (с полипропиленовым волок-
ном) и до 0,86 (с базальтовым волокном). для 
этих же составов характерна меньшая открытая 
пористость (7,4–8,4 %) и ниже водопоглощение 

таблица 1. Электрохимические параметры угольного электрода в 1 н растворе серной кислоты при 25 °С
р-р с естеств. аэрацией деаэрир. р-р
1 2 1 2

Rp • 10–3, ом • см2 342,09 38,34 722,21 115,28

Cd • 103, Ф/см2 1,00 3,40 0,10 1,54
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(9,0–10,1 %). для полиакрилового и стеклово-
локна эти значения близки к составу без воло-
кон. Также, после 20 циклов попеременного 
замораживания и оттаивания, все составы явля-
ются морозостойкими, но наименьшее сниже-
ние прочности (4,2 %) характерно для состава 3 
с базальтовым волокном (см. табл. 1).

Коррозионная стойкость гипсоцемент-
но-пуццоланового камня с волокнами оценива-
лась двумя методами: при погружении в 3 %-ый 
раствор сульфата натрия и в камере солевого ту-
мана. Коэффициент коррозионной для составов 
с полипропиленовым и базальтовым волокнами 
коэффициент коррозионной стойкости повыша-
ется до 0,93–0,96. Также эти составы показали 
наилучшие результаты в камере солевого тума-
на: время до появления первых признаков кор-
розии составляет 150–155 ч.

изучение влияния волокон на свойства гип-
соцементно-пуццоланового вяжущего показало, 

что наилучшими характеристиками обладает 
состав с базальтовым волокном: прочность при 
изгибе 14,1 МПа, при сжатии – 30,2 МПа, коэф-
фициент водостойкости 0,86, пористость 7,4 %, 
коррозионная стойкость – 0,96, первые призна-
ки коррозии наступают после 155 час и морозо-
стойкостью – 4,2 %.

проСтранСтвенное раСпределение атомов 
SiO2 до и поСле плазменного воздейСтвия

Е.А. Маслов, О.Г. Волокитин, В.В. Шеховцов
Научный руководитель – д.т.н. Г.Г. Волокитин

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30

на сегодняшний день накоплен значитель-
ный опыт по получению высокотемпературных 
расплавов из базальта, золошлаковых отходов 
ТЭЦ и отходов, горючих сланцев по плазмен-
ной технологии [1–3]. дальнейшее проведение 
исследований в данной области предполагает 
использовать в качестве сырья для получения 
силикатных расплавов, отходы обогащения раз-
личных руд, таких как кварц-полевошпатсодер-
жащие хвосты обогащения молибденовых руд.

Кварц-полевошпатсодержащее сырье изу-
чалось до и после плавления в электроплазмен-
ной установке. В качестве теплового носителя в 

составе электроплазменной установки служит 
плазменный генератор типа ВПр-410. При про-
ведение экспериментальных работ определен 
оптимальный режим плазменного воздействия 
на кварц-полевошпатсодержащее сырье (мощ-
ность плазмотрона р = 35 кВт; сила тока I = 220 
A; удельный тепловой поток Q = 1,8 • 106 Вт/м2).

В результате структурного анализа продук-
тов плавления кварц-полевошпатсодержаще-
го сырья установлены оксиды [O22Al20], [O2Si], 
[O192Si96] и [O240Si120], которые вносят основной 
вклад в расчетную интенсивность.

В литературе отсутствуют данные об имита-

таблица 1. Свойства гипсоцементно-пуццоланового камня с волокнами

Составы Кв W, % Потк, %
Снижение прочности 

после 20 циклов замора-
живания-оттаивания, %

Кс

Время до появле-
ния первых при-
знаков коррозии

1 0,82 11,0 10,2 9,4 0,92 140
2 0,85 10,1 8,4 5,8 0,93 150
3 0,86 9,0 7,4 4,2 0,96 155
4 0,83 9,8 8,8 6,7 0,90 135
5 0,84 10,9 9,1 6,1 0,88 105

рис. 1.		Влияние	волокон	на	проч-
ностные	характеристики	ГЦПВ
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ционном моделировании аморфных структур в 
рамках молекулярной динамики (Мд) и их иден-
тификации после плазменного плавления. для 
модельных аморфных состояний произведен 
расчет плотности энергии элементарной ячейки 
в зависимости от весовой атомной плотности. 
атомная плотность варьировалась в интервале 
1,5–3,0 г/см2. для оксидной группы [O22Al20] ми-
нимальная плотность энергии оказалась равной 
87,019 ккал/мол, а для [O2Si] плотность энер-
гии равна 91,328 ккал/мол при весовой атом-
ной плотности 2,27 г/см2. найденная атомная 
плотность определяет размеры исходного куби-
ческого «ящика», где сосредоточены атомы ис-
следуемых оксидов. размеры ящиков оказались 
равными 0,87×0,87×0,87 нм и 1,02×1,02×1,02 нм 
для [O22Al20] и [O2Si] соответственно. на следу-
ющем этапе определялись оптимизированные 

размеры ящиков и местоположение атомов, 
при которых достигается силовое равновесие 
на атомах. на рисунке 1 приведены результаты 
пространственного перераспределения атомов 
элементарного оксида [O2Si] в результате моде-
лирования аморфной фазы и результаты полно-
профильного уточнения структурных параме-
тров.

В результате проведенной работы установ-
лено, что продукт плавления, полученный в ре-
зультате плазменного воздействия, состоит из 
смеси аморфных фаз: [O2Si], [O22Al20], [O192Si96], 
[O240Si120], значительную долю, в которой со-
ставляют фазы на основе SiO2. Модельное опи-
сание и полнопрофильное уточнение позволило 
определить пространственное распределение 
атомов внутри ячеек известных размеров для 
указанных аморфных фаз.
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рис. 1.		Пространственное	распределение	атомов	O2Si	в	кварц-полевошпатсодержащем	сы-
рье:	а	–	эталонная	фаза;	б	–	аморфная	фаза;	в	–	структура,	уточненная	методом	Ритвельда
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иССледование СложныХ ферритов СоСтава 
BiBafe4O10 С помощью методов тга и рфа

М.М. Матаев, М.Р. Абдраймова
Казахский государственный женский педагогический университет 

Казахстан, г. Алматы, abdraimova87@mail.ru

введение
исследование физико-химических 

свойств ферритов, образующихся в системах 
Bi2O3 – MeIIо – Fe2O3 (MeII – щелочно-земельные 
металлы) представляет определенный научный 
и практический интерес для направленного син-
теза соединений с заданными свойствами [1]. 

Цель настоящей работы – исследование 
сложных ферритов состава BiBaFe4O10 с помо-
щью методов ТГа и рФа.

экспериментальная часть
новый поликристаллический сложный 

феррит висмута синтезирован по керамической 
технологии. В качестве исходных компонентов 
использовали оксид висмута (III) марки («х.ч.»), 
карбонаты бария («х.ч.»), оксид железа (III) мар-
ки («х.ч.»), оксид иттербия («ос.ч.»). Твердофаз-
ный синтез проводили на основе термических 
данных исходных компонентов и учитывали 
условия Таммана для керамических реакций. 
Предварительно отожженные в муфельной печи 
при температуре 400 °С в течение одного часа 
стехиометрические рассчитанные смеси ис-
ходных компонентов тщательно перемешивали 
и перетирали в агатовый ступке, помещали в 
алундовые тигли и отжигали в силитовой печи. 
отжиг проводили в три этапа. Первый этап – 
600 °С в течение 24 часов, второй этап – 800 °С в 
течение 12 часов, третий этап – 900 °С в течение 
8 часов [2]. 

результат и обсуждение
образование новой фазы контролировали 

методом рентгенофазового анализа, который 
проводили на рентгеновском дифрактометре 

Miniflex 600 (Rigaku) [3]. Выявлено, что слож-
ный феррит кристаллизуются в кубическом 
структуре со следующими параметрами элемен-
тарных ячеек (табл. 1): 

Термические исследования сложного фер-
рита были проведены на дифференциальном 
сканирующем калориметре STA 449 F3 Jupiter® 
фирмы NETZSCH при скорости нагрева и ох-
лаждения 10 град/мин в атмосфере азота [4]. В 
экспериментах использовали широкой палитрой 
тигели. на рис. 1 представлены результаты ис-
следования термолиза комплексов Er в потоке 
воздуха. При термолизе в потоке воздуха выше 
285 °С наблюдается достаточно быстрая убыль 
массы, сопровождающаяся значительными эк-
зотермическими эффектами. окончание процес-
сов разложения по кривым ТГа и дСК отвечает 
температуре 400–450 °С. 

заключение
рентгенографическим методом определены 

тип сингонии и параметры элементарных ячеек. 
Выявлено, что сложный феррит кристаллизуют-
ся в кубическом структуре и проведен термиче-
ских исследований сложных феррита состава 
BiBaFe4O10.

таблица 1. Кристаллохимическая характеристика сложного феррита

Формула Вид 
сингонии а, Å b, Å с, Å Vпар., Å

3 Z
pрентг pпик

г/см3

BiBaFe4O10 Cubic 3,9216 
90°

3,9216 
90°

3,9216 
90° 60,309 1 7,683 7,56

рис. 1.
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актуальностью данной работы является 
разработкой твердооксидных манганитов. По-
иск стабилизированных фаз на основе δ-Bi2O3 и 
установление их основных характеристик явля-
ется весьма востребованным и перспективным 
направлением в области исследования висмут-
содержащих соединений.

Впервые синтезирован твердый раствор 
Bi0.5Dy0.5MnO3. определены параметры элемен-
тарной ячейки и рентгенографический и пикно-
метрический плотности.

для получения манганита с формулой 
Bi0.5Dy0.5MnO3 взвешивали стехиометрические 
количества Dy2O3 (ос.ч.), Bi2O3 (ос.ч.), Mn2O3 
(ос.ч.). Синтез сложных оксидов осуществлен 

твердофазным методом.
Смесь исходных оксидов тщательно перети-

рали в агатовой ступке, затем подвергали отжи-
гу в интервале температур 600–900 °С. Темпера-
туру повышали ступенчато через каждые 100 °C 
[1]. и выдерживали на каждой стадии от 6 до 12 
часов. После каждой стадии синтеза проводи-
ли промежуточные перетирания. Состав конеч-
ных продуктов контролировали методом рФа. 
для анализа был использован рентгеновский 
дифрактометр Miniflex 600 (Rigaku). на табли-
це 1 представлены результаты рФа для образца 
Bi0.5Dy0.5MnO3.

данные индицирования рентгенограммы 
манганита показывают, что данный манганит 

рис. 1.		Дериватограммы	образца	состава	Bi0.5Dy0.5MnO3
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имеет орторомбическую структуру. достовер-
ность результатов индицирования контроли-
ровалась удовлетворительным совпадением 
значений рентгеновской и пикнометрической 
плотностей [2] исследуемого соединения.

наличие/отсутствие фазовых переходов и 
стабильность образцов в зависимости от темпе-
ратуры были исследованы с помощью методом 
ТГ/дСК.

Потеря кислорода исследованными образ-
цами при температуре выше 650–700 °С зафик-

сирована методом ТГ STA 449 F3 Jupiter® (рису-
нок 1). Убыль массы составляет величину около 
0,03 %. результат ТГа манганита согласуется с 
результатами исследования замещенного медью 
манганита лантана [3].

При термолизе в потоке азота выше 400 °С 
наблюдается достаточно быстрая убыль массы, 
сопровождающаяся значительными экзотерми-
ческими эффектами. окончание процессов раз-
ложения по кривым ТГа и дСК отвечает темпе-
ратуре 600–650 °С.

Список литературы
1.	 Каймиева	О.С.	Дисс.	канд.	хим.	наук.–	Ека-

теринбург,	2016.–	4	с.
2.	 ГОСТ	 2211-65.	 Методы	 определения	 плот-

ности;

3.	 Petrov,	A.	N.	Crystal	and	defect	structure	of	the	
mixed	oxides	LaMn1–zCuzO3±y	(0	≤	z	≤	0,4)	/	A.N.	
Petrov,	A.Yu.	Zuev,	I.L.	Tikchonova	//	Solid	State	
Ionics,	2000.–	Vol.129.–	№1–4.–	P.179–188.

раСчёт СредСтв защиты ректификационной 
колонны С иСпользованием программы 

WOlfraM MatheMatICa 10.4
П.В. Мокшин

Научный руководитель – к.т.н., доцент М.А. Балмашнов
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30

С каждым годом проблема промышленной 
безопасности приобретает все более актуальный 
характер.

на объектах нефтепереработки одной из 
самых распространенных причин аварий явля-
ются: разгерметизация технологического обо-
рудования и дальнейший розлив сырья. для 
предотвращения разгерметизации каждый сосуд 
должен быть оснащен средствами защиты, в том 
числе и предохранительным клапаном [1].

на сегодняшний день существует не так 
много программ для расчета предохранитель-
ных клапанов. К тому же большинство из них 
зарубежные, которые являются дорогостоящи-
ми, а также не учитывают требования ГоСТ.

Wolfram Mathematica – это программное 
обеспечение, не только для математических вы-
числений, это гораздо больше: от моделирова-
ния и симуляции, визуализации, документации, 
до создания веб-сайтов [2].

В результате выполненной работы мы убе-
дились в возможности использования продукта 
Wolfram Mathematica 10.4 в качестве программы 
для расчета предохранительных клапанов.

Был выбран следующий вариант – предо-
хранительный пружинный полноподъемный 
фланцевый клапан типа СППК4-40 с условным 
давлением 4,0 МПа.

Все расчеты проведены в соответствии с 
ГоСТ12.2.085-2002 [3].

таблица 1. индицирование рентгенограмм синтезированной фазы Bi0.5Dy0.5MnO3

Формула Тип сингонии а, Å b, Å с, Å Vэ.я., Å
3 Z

pрентг pпик

г/см3

Bi0.5Dy0.5MnO3 орторомбическая 7,304 8,497 5,67 352,18 4 6,618 6,62
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Головной антенный радиопрозрачный обте-
катель является одним из ключевых элементов 
ракет с радиолокационной системой наведения. 
основным материалом для его изготовления 
уже более 40 лет служит керамика. долгое вре-
мя вопрос крепления керамического обтекате-
ля к металлическому корпусу ракеты оставался 
открытым. решением данной проблемы стало 
использование в качестве соединительного ком-
понента между керамической оболочкой и ме-
таллическим переходным шпангоутом эластич-
ного адгезива, а именно кремнийорганического 
герметика «Виксинт У-2-28нТ» [1, 2].

операция сборки керамической оболочки со 
шпангоутом является одной из наиболее ответ-
ственных, поскольку при помощи герметика не-
обходимо обеспечить как полную герметизацию 
внутреннего объема обтекателя, так и высокую 
прочность соединения, достаточную для того, 
чтобы выдержать силовые нагрузки. на данном 
этапе закладываются конечные физико-техниче-
ские характеристики обтекателя, отвечающие за 
надежность готового изделия.

Герметик «Виксинт У-2-28нТ» представ-
ляет собой смесь трех компонентов: пасты У-2, 
гидрофобизирующей жидкости ГКж 136-41 и 
катализатора №28. После соединения всех ком-
понентов и их перемешивания в течение 5–8 ми-
нут, герметик наносят на поверхности, подлежа-
щие склейке.

Процесс перемешивания компонентов явля-
ется ключевым при приготовлении герметика. 
Как правило, масса пасты герметика на одно из-
делие не превышает 400 г, при этом масса жид-

ких компонентов – катализатора и ГКж, не пре-
вышает 5 г. В связи с высокой вязкостью пасты 
и малым содержанием остальных компонентов, 
равномерно перемешать герметик представляет-
ся затруднительным, что может привести к сни-
жению надежности обтекателя за счет потери 
прочности клеевого соединения.

Таким образом, актуальной является про-
блема автоматизации процесса перемешивания 
герметика с достижением таких характеристик, 
как равномерность перемешивания, а также вы-
сокая прочность клеевого соединения при сдви-
ге.

Среди существующего стандартного обору-
дования не удалось найти устройства, способно-
го справиться с этой задачей. Поэтому для этих 
целей была разработана установка для смеши-
вания компонентов, перемешивание на кото-
рой осуществляется автоматически с заданной 
скоростью в течение определенного времени в 
условиях вакуума [3]. Последний фактор позво-
ляет избежать попадания воздуха в структуру 
герметика и предотвращает образование воз-
душных пузырей.

Прирост прочности в случае использования 
установки в условиях вакуума достиг 17 % по 
сравнению с ручным способом перемешивания 
без вакуума.

Также были подобраны оптимальные па-
раметры перемешивания герметика «Виксинт 
У-2-28нТ» с помощью установки. оптимальное 
время перемешивания герметика в условиях ва-
куума составляет 8 мин. оптимальная скорость 
перемешивания охватывает диапазон от 150 до 
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250 об/мин. При ее выборе следует руководство-
ваться изначальной жизнеспособностью герме-
тика.

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что автоматический способ переме-
шивания компонентов герметика «Виксинт У-2-
28нТ» на установке в условиях вакуума в сред-

нем на 20 % эффективнее ручного. Кроме того, 
были подобраны оптимальные кинематические 
параметры перемешивания герметика (скорость 
и время), использование которых позволило зна-
чительно повысить надежность готовых изде-
лий.
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Последнее время ученые уделяют много 
внимания исследованию явления биоминерали-
зации для улучшения свойств различных стро-
ительных материалов. Биоминерализация – это 
осаждение нерастворимых в воде минеральных 
веществ в результате жизнедеятельности микро-
организмов, например, бактерий.

Целью настоящей работы явилось исследо-
вание возможности улучшения прочностных и 
структурных характеристик цементного камня 
за счет микробиологического осаждения карбо-
ната кальция СаСо3 в объеме пор и на поверхно-
сти образцов.

В работе были использованы культуры се-

мейства уробактерий B.	Sphaericus и B.	Subtilis 
в питательных средах, содержащих мочевину и 
источник ионов Ca2+. В качестве источника ио-
нов Ca2+ были использованы CaCl2 и Ca(OH)2.

исследования проводились на модельных 
образцах – балочках размером 1×1×3 см на ос-
нове цемента, затворенного водой при В/Ц = 0,35 
и твердевших в воздушно-влажных условиях в 
течение 28 суток. После сушки в течение 2 ча-
сов при температуре 110 °С образцы были поде-
лены на группы. Контрольная группа хранилась 
до проведения испытаний в сухих условиях. 
остальные группы образцов погружали на 72 
часа в растворы питательных сред, содержащие 

рис. 1.		Влияние	микробиологиче-
ской	обработки	на	прочность	це-
ментного	камня	при	сжатии

рис. 2.		Влияние	микробиологиче-
ской	обработки	на	открытую	по-
ристость	цементного	камня



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

78

культуры бактерий и источники ионов кальция. 
обработанные таким образом образцы вновь 
сушились в течение 2 часов при температуре 
110 °С, а затем подвергались испытаниям вместе 
с контрольной группой.

Влияние микробиологической обработки на 
прочность при сжатии и открытую пористость 
образцов представлены на рисунках 1–2.

Прочность при сжатии контрольной группы 
образцов составила 44,9 МПа. Микробиологи-
ческая обработка цементного камня культурами 
бактерий привела к увеличению прочности при 
сжатии цементного камня на 5–38 %.

При этом открытая пористость цементного 
камня снизилась в результате формирования ми-
крокристаллов CaCO3 в порах цементного камня 
с 0,177 см3/г для контрольной группы до 0,133–
0,151 см3/г для групп, подвергнутых микробио-
логической обработке.

Таким образом, обработка затвердевших 
цементных образцов растворами, содержащими 
культуры уробактерий B.	Sphaericus и B.	Subtilis 
в питательных средах, содержащих мочевину 
и источник ионов Ca2+, приводит к заметному 
улучшению его структурных и прочностных ха-
рактеристик.

влияние давления газовой атмоСферы 
камеры-реактора на продукт 

плазмодинамичеСкого Синтеза Si–C
А.Р. Насырбаев, Д.С. Никитин
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Карбид кремния в настоящее время вызыва-
ет интерес в связи с трендом к созданию высоко-
температурных, высокомощных и высокочастот-
ных электронных приборов. Материал обладает 
высокой износостойкостью и сверхтвердостью, 
что объясняется схожестью кристаллической 
решетки с алмазной. Также карбид кремния об-
ладает инертными химическими свойствами, 
коррозийной стойкостью, высокой теплопрово-
дностью. Все перечисленные свойства, а также 
широкая запрещенная зона (2,4–3,2 эВ), делают 
SiC очень перспективным для высокомощных 
устройств электроники [1].

Большой интерес к наноразмерным части-
цами и порошкам объясняется тем, что свойства 
керамики на их основе значительно отличаются 
от свойств аналогичной крупнозернистой кера-
мики [2]. нанопорошки широко применяются 
для получения композиционных материалов. 
Технология получения таких материалов разно-
образна, существующие методы недостаточно 
эффективны ввиду трудоемкости и дороговизны 
процесса изготовления.

В данной работе использовался метод, 
разработанный в ТПУ – плазмодинамический 
синтез в коаксиально-магнитоплазменном уско-
рителе (далее КМПУ). Такой тип получения 
наноразмерного порошка Si–C заключается в 
прямом динамическом синтезе в гиперскорост-

ной струе углеродно-кремниевой плазмы. Струя 
плазмы генерируется КМПУ с графитовыми 
электродами. При этом в камере-реакторе воз-
никают достаточные условия для синтеза куби-
ческого SiC [3]. 

Были проведены 5 экспериментов при раз-
ном давлении камеры-реактора(p = 0,5, 1,0, 1,5, 
3,0, 5,0 атм.). Питание ускорителя осуществля-
лось от емкостного накопителя энергии (C = 6 
мФ, U = 3 кВ). В результате экспериментов были 
получены порошкообразные продукты массой 
до 0,5 г, которые изучались методами рентгенов-
ской дифрактометрии и электронной микроско-
пии (ТеМ) на микроскопе Philips CM12. изучал-
ся структурно-фазовый и гранулометрический 

рис. 1.		Рентгеновская	дифрактограмма	
порошка,	полученного	при	давлении	ат-
мосферы	камеры-реактора	p	=	0,5	атм.
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состав продуктов, определено, что продукт на-
нодисперсный. 

на рисунке 1 изображена рентгеновская 
дифрактограмма продукта, полученного при 
давлении p = 0,5 атм. В состав продукта входят 
кристаллическая фаза карбида кремния, а также 
как побочные продукты графит и кремний.

По проведенным экспериментам можно 
заключить, что осуществлен прямой плазмоди-
намический синтез наноразмерного SiC. Кар-

бид кремния представлял из себя многогранные 
частицы со средним размером порядка 80–130 
нм. При давлении камеры-реактора в пределах 
p = 1,0 атм. продукт содержит наибольшее со-
держание кубического карбида кремния (95 %). 
дальнейшее увеличение давления повышает 
концентрацию побочных фаз – графита и крем-
ния. Тем самым показано влияние давления ка-
меры-реактора на получение нанодисперсного 
карбида кремния. 
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влияние СоСтава шликера на качеСтво отлитой 
ленты при шликерном литье на оСнову
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634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, eliz.ner@mail.ru

Согласно исследованию [1] среднегодовые 
темпы роста мирового рынка функциональной 
керамики составляют 38 % в год, темпы роста 
российского рынка – 20 % в год. наиболее вос-
требованным сегментом рынка является элек-
троника и электротехника. Метод шликерного 
литья на основу является наиболее производи-
тельным при изготовлении объемных изделий 
из керамики для теплонагруженных элементов. 
исходные компоненты, использованные в рабо-
те: порошок нитрида алюминия, поливинилбу-
тираль, дибутилфталат, толуол, этанол, олеино-
вая кислота. Методика приготовления литьевого 
шликера описана в работах [2, 3] и состоит из: 
стадии смешения исходных керамических по-

рошков с компонентами органической связки 
и пластификатора. отливка приготовленного 
шликера производилась в литьевой машине 
СаМ-L252TB. В ходе работы исследовали влия-
ние состава шликера на свойства отлитой ленты: 
соотношение компонентов, применяя разные си-
стемы растворителей и связок. Состав отлитой 
пленки уточняли, проверяя содержание основ-
ных составляющих (количество твердого, орга-
ники и растворителя) по потери массы в двух 
температурных интервалах 110 °С и 500 °С. В та-
блице 1 представлены составы приготовленных 
шликеров. Качество отлитой керамической лен-
ты определяли на оптическом поляризационном 
микроскопе ПоЛаМ рП-1.

таблица 1. Составы приготовленного шликера

№ состава
Соотношение компонентов в шликере

Сумма, мас. %Количество 
твердого, мас. %

Количество рас-
творителя, мас. %

Количество ор-
ганики, мас. %

1. 63,42 7,53 28,45 100
2. 64,38 7,76 27,86 100
3. 61,71 4,55 33,74 100
4. 63,20 7,31 29,49 100
5. 65,27 8,04 26,69 100
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на рис. 1 представлены микрофотографии 
поверхности отлитой ленты.

Лента состава № 1 имела идеальную глад-
кую поверхность, без дефектов. данный состав 
шликера хорошо перемешался и освободился от 
газовых включений при деаэрации. Поверхность 
ленты состава № 2 была гладкой, без комков. на 
поверхности видны поры и раковины, стадия 
деаэрации для данного состава прошла не пол-
ностью, в связи с более высокой вязкостью по 
сравнению с составом № 1. Лента состава № 3 
имела поверхность без комков и пор. Присут-
ствие глубоких трещин объясняется нехваткой 
органической связки, поэтому происходит пре-

обладание сил адгезии отлитой пленки к транс-
портерной ленте перед силами когезии в керами-
ческой ленте. В составе № 4 была произведена 
заменена часть инертного растворителя толуола 
на бензин, это привело к увеличению вязкости, 
появлению большого количества дефектов. Лен-
та состава № 5 не имела на поверхности и в объ-
еме дефектов, но не была гибкой и ломалась, в 
следствии отсутствия пластификатора.

В работе проведен эксперимент, который 
подтверждает необходимость правильного и 
обоснованного подбора (оптимизации) компо-
нентов шликера при производстве изделий ме-
тодом шликерного литья.
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рис. 1.		Микрофотографии	отлитой	керамической	ленты	при	различном	увеличении.
а – состав №1, б – состав №2, в – состав №3, г – состав №4, д – состав №5
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порошки al2O3–ZrO2–Y2O3, полученные из цитратныХ 
СуСпензий на уСтановке NaNO SpraY DrYer B-90
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Керамика Al2O3–ZrO2–Y2O3 является пер-
спективным материалом из-за сочетания высо-
кой трещиностойкости и твердости [1]. Свойства 
и условия синтеза такой керамики определяются 
качеством порошков, использующихся в каче-
стве сырья.

В предыдущих исследованиях [2] мы раз-
работали методику получения композиционных 
порошков Al2O3–ZrO2 с лимонной кислотой ме-
тодом распылительной сушки. Методика, из-за 
дороговизны солей иттрия, отрабатывалась без 
них. В настоящей работе мы предлагаем оконча-
тельный вариант синтеза нанопорошков Al2O3–
ZrO2–Y2O3.

Цель работы – оценить влияние добавления 
Y3+ на фазовый состав и морфологию компози-
ционного порошка Al2O3–ZrO2–Y2O3, получае-
мого из цитратной суспензии на установке Nano 
Spray Dryer B-90. 

В работе использовали цитратные суспен-
зии на основе нитратов алюминия и иттрия и 
оксихлорида циркония: [Al3+] : [Zr2+] : [H3Cit] 
= 0,5 : 0,5 : 0,2 и [Al3+] : [Zr2+] : [H3Cit] : [Y3+] 
= 0,5 : 0,5 : 0,2 : 0,025. Полученный продукт вы-
паривали при температуре 200 °С в сушильном 
шкафу и выделяли из суспензии методом распы-
лительной сушки. Полученные порошки отжи-
гали при температуре 500 °С и 1000 °С в атмос-
ферной печи (LAC VP20/17). Фазовый состав 
порошков исследовали с использованием диф-
рактометра (Shimadzu Maxima-X XRD-7000). 
для оценки морфологии применяли метод ска-
нирующей электронной микроскопии (JSM 
7500F). измерение удельной поверхности про-

водилось по 4-х точечному методу БЭТ (БЭТ-а-
нализатор МеТа СорБи-М). основные резуль-
таты исследований представлены на рисунке 1 и 
в таблице 1.

из таблицы видно, что образцы стабилизи-
рованные иттрием имеют, большее содержание 
тетрагональной модификации после отжига при 
500 °С. оксид алюминия находится в аморфном 
состоянии, так как сигналов его фаз не обна-
ружено. После отжига образца Al2O3–ZrO2 при 
1000 °С тетрагональная фаза оксида циркония 
переходит в моноклинную и появляются сиг-
налы γ-фазы оксида алюминия. образец, содер-
жащий иттрий, после отжига 1000 °С сохраняет 
аморфную фазу алюминия, оксид циркония на-
ходится в тетрагональной модификации. Таким 
образом, помимо стабилизации тетрагональной 
модификации оксида циркония, оксид иттрия 
стабилизирует аморфную модификацию Al2O3, 
что согласуется с литературными данными [3]. 
Также видно, что порошок, полученный с до-
бавлением иттрия, имеет большую удельную 
поверхность.

результаты рФа и БЭТ подтверждаются 
данными СЭМ: порошки стабилизированные 
иттрием имеют более мелкие кристаллиты. на-
личие лимонной кислоты приводит к тому, что 
все порошки состоят из мелких кристаллитов, 
которые сцеплены друг с другом менее прочно, 
чем частицы, получаемые без стабилизатора, что 
более удобно для получения керамики техноло-
гиями компактирования. Полученные порошки, 
могут быть использованы при создании керами-
ческих изделий медицинского назначения.

таблица 1. Характеристики порошков, полученных из цитратных суспензий
образец Т, °С Фазовый состав, % Sуд, м

2/г

Al2O3–ZrO2

500 t-ZrO2 (55); c-ZrO2 (45) 7,08±0,12

1000 m-ZrO2 (56); t-ZrO2 (12); γ-Al2O3 (32) 2,83±0,16 

Al2O3–ZrO2–Y2O3

500 t-ZrO2 (99); c-ZrO2 (1) 11,91±0,07

1000 t-ZrO2 (100) 3,08±0,06
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В настоящее время для создания быстро-
твердеющих и безусадочных бетонов исполь-
зуют напрягающие цементы, расширяющимся 
компонентом которых является глиноземистый 
цемент [1–4]. однако, часто свойства этих вя-
жущих имеют колебания в широких пределах. 
Это связано со многими факторами: нестабиль-
ный состав глиноземистых шлаков, изменения в 
минералогическом составе портландцементного 
компонента и вещественного состава цемента. 
Также, известно, что при гидратации алюми-
натов кальция происходят перекристаллизаци-
онные процессы гидроалюминатов кальция, 

обусловливающие изменения прочностных ха-
рактеристик образующегося камня. Эти про-
цессы ускоряются с повышением температуры 
твердения, изменениями в составе жидкой фазы 
твердеющего камня и др. Так как при гидрата-
ции силикатов кальция в качестве одного из ос-
новных минералов портландцементного камня 
образуется гидроксид кальция, представляется 
целесообразным изучение процессов гидрата-
ции алюминатов и сульфоалюмината кальция в 
растворах с высоким рн.

В качестве исходных материалов исполь-
зовали глиноземистый цемент ГЦ-50 и сульфо-

таблица 1. Минералогический состав цементов

наименование цемента
Содержание минералов, %

Са С12а7 C2AS C4A3Ŝ C2S C4AF
Глиноземистый 75 7 18 − − −
Сульфоалюминатный − − − 60 35 5

таблица 2. Прочностные свойства цементов

Состав Вид нагрузки
Прочность камня, МПа, при твердении, сут

1 3 7 28

ГЦ + H2O
изгиб 1,07 6,62 13,39 15,76

сжатие 6,20 35,93 74,08 99,02

ГЦ + р-р Са(он)2

изгиб 2,83 7,57 11,54 12,06
сжатие 10,14 40,08 60,89 92,35

СаЦ + H2O
изгиб 4,76 7,96 10,18 11,32

сжатие 25,10 44,30 50,20 80,10

СаЦ + р-р Са(он)2

изгиб 5,03 8,14 11,08 11,67
сжатие 30,40 48,40 54,70 87,20
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алюминатный цемент производства ао «По-
дольск-Цемент» (табл. 1). В качестве жидкостей 
затворения цементов использовали воду и насы-
щенный раствор гидроксида кальция.

Установлено, что раствор гидроксида 
кальция увеличивает водопотребность глино-
земистого цемента. Это возможно связано с 
образованием дополнительного количества ги-
дроалюминатов кальция при взаимодействии 
Са(он)2 и гидроксида алюминия, система на-
чинает быстро структурироваться, поэтому для 
достижения требуемой консистенции теста не-
обходимо большее количество воды. 

В случае использования сульфоалюми-
натного цемента, при гидратации которого не 
образуется гидроксид алюминия, жидкости за-
творения требуется меньше, очевидно за счет 
меньшей абсорбционной способности гидратов 
в растворе, чем в воде.

При определении прочностных характери-

стик цементного камня установлено (табл. 2), 
что в растворе с высоким рн (раствор Са(он)2) 
глиноземистый цемент в начальные сроки твер-
дения (1–3 сут) имеет несколько большую проч-
ность, но в последующий период прочность це-
ментного камня, полученного при затворении 
цемента водой выше.

Прочность сульфоалюминатного цемента 
монотонно повышается, что при затворении во-
дой, что в растворе гидроксида кальция. Причем 
в растворе, из-за содержания меньшего количе-
ства воды, получается более плотная структура 
и прочность несколько выше.

Таким образом, установлено, что раствор 
гидроксида кальция оказывает ускоряющее дей-
ствие на процессы гидратации алюминатного 
цемента на ранних стадиях твердения. При ги-
дратации сульфоалюминатного цемента поло-
жительное действие раствора гидроксида каль-
ция прослеживается во все сроки твердения.
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для паровой конверСии жидкиХ углеводородов

А.А. Палашич, Д.А. Подшивалина, А.С. Григорьев, Е.А. Дорофеева
Научный руководитель – к.т.н., доцент А.Ю. Постнов 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
190013, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Московский 26, anya.palashich@mail.ru

Целью данной научной работы является 
изучение влияния модифицирующих добавок, 
внесенных в состав образцов катализаторов на 
проведение процесса парой конверсии жидких 
углеводородов, продуктами которого являются 
водород и синтез-газ. 

Водород был признан важным альтернатив-
ным, экологически чистым видом топлива. Так-
же водородсодержащее топливо обладает боль-
шей теплотворной способностью по сравнению 
с углеводородным [1, 2].

Стандартные процессы паровой конверсии 
метана являются дорогостоящими из-за того, 

что катализаторы и реакторы подвергаются воз-
действию высоких температур. например, про-
изводство синтез-газа, который используется в 
качестве сырья в процессе Фишера-Тропша, мо-
жет стоить около 70 % капитальных и эксплуата-
ционных затрат всего производства [3]. Поэтому 
ведутся научные разработки по получению во-
дорода и синтез-газа из жидких углеводородов, 
которые входят в состав бензина, керосина и ди-
зельного топлива.

Главной проблемой в процессе конверсии 
жидких алканов является дезактивация катали-
затора вследствие его зауглероживания, так как 
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высшие алканы легче разлагаются под действи-
ем высоких температур с образованием углеро-
да, который фиксируется на поверхности ката-
лизатора и блокирует активные центры.

ранее было выявлено, что введение в ката-
литические системы соединений с высокой ион-
ной проводимостью кислорода, например, окси-
да церия, снижает дезактивацию катализатора 
[4]. Также было установлено, что углеотложение 
на катализаторе подавляется, если активный 
компонент наносить на поверхность с высокой 
основностью по Льюису [5]. 

В связи с этим было принято решение вво-
дить в носитель оксид церия для установления 
зависимости свойств образцов катализаторов от 
количества данной добавки, так как в литерату-
ре это недостаточно освещено. а также было ре-
шено вносить фосфат-ионы различной природы, 
так как они обладают основными свойствами, 
что является новизной данной работы.

Были синтезированы 3 серии образцов ко-
бальтовых и никелевых катализаторов. В первой 
серии образцов вводилось алюмофосфатное свя-
зующее (аФС), во второй – ортофосфорная кис-
лота (H3PO4), в третьей – ортофосфат алюминия 
(AlPO4). Содержание оксида церия в образцах 
катализаторов варьировалось от 5 до 10 масс %.

В ходе выполнения данного исследования 
было определено, что пропитывание носителей 
соединениями-предшественниками активных 

компонентов приводит к увеличению значений 
прочности на сопротивление раздавливанию. 
наблюдается уменьшение значений суммарного 
объема пор синтезированных образцов катали-
заторов по сравнению с исходными носителями. 
Это может объясняться тем, что в образцах ката-
лизаторов снижается массовая доля оксида алю-
миния, который определяет характер пористой 
структуры. Соответственно, удельная поверх-
ность образцов катализаторов тоже ожидаемо 
уменьшается.

Также было установлено, что при введе-
нии аФС у образцов сохранилась достаточно 
большая удельная поверхность и, следователь-
но, развитая пористая структура. При введении 
H3PO4 образцы приобрели значительную меха-
ническую прочность, что является преимуще-
ством для процессов конверсии, проводимых 
под избыточным давлением. При введении в со-
став катализатора AlPO4 поверхность образцов 
приобрела выраженный основный характер, что 
подтверждает интегральная функция Гаммета.

дальнейший интерес в этом исследовании 
представляет не только определение зависимо-
сти степени закоксовывания образцов катализа-
торов в процессе проведения паровой конверсии 
жидких алканов от природы и концентрации мо-
дифицирующих добавок, но и влияние послед-
них на структурно-прочностные свойства отра-
ботанных образцов.
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комбинированного золь-гель Синтеза и 
иСкрового плазменного Спекания
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В работе представлен перспективный метод 
золь-гель синтеза высокопористых порошков 
керамического волластонита с контролируе-
мой макропористостью (средний размер пор 
~160 нм) и иммобилизованными наночасти-
цами золота (размер частиц составляет менее 
50 нм). Установлено влияние температурных 
условий удаления темплата на морфологиче-
ские свойства наноструктурированного волла-
стонита. Уникальность метода основана на ис-
пользовании коллоидного темплата (мицеллы 
полимерного латекса типа «ядро-оболочка»), 
как в качестве порообразующего агента, так и 
в роли нанореакторов для синтеза наночастиц в 
системе волластонит / Au–NPs (рис. 1). В допол-
нение к этому, новые пористые керамические 
композиты на основе наноструктурированного 
волластонита, в том числе с иммобилизованны-

ми наночастицами Au, были успешно синетзи-
рованы с применением технологии искрового 
плазменного спекания “Spark Plasma Sintering” 
(SPS). Выявлены особенности изменения струк-
турных параметров получаемых керамик в усло-
виях SPS в интервале температур 800–1000 °С, а 
также описаны оптимальные параметры синтеза 
керамического наноструктурированного волла-
стонита. Кроме того, предложен оригинальный 
(нестандартный) метод комбинированного зо-
ль-гель (темплатного) и SPS синтеза керамики 
на основе волластонита с бимодальным распре-
делением пор по размерам (100–500 нм и не ме-
нее 1 мм), высокой механической прочностью 
(предел прочности при сжатии ~120 МПа) и со-
держащих иммобилизованные Au–NPS (рис. 1). 
изучены особенности формирования бипори-
стой силикатной структуры с использовани-

рис. 1.		Общая	схема	синтеза	макропористого	волластонита,	в	том	числе	с	иммобилизо-
ванным	наночастицами	золота	(Au–NPs),	с	применением	золь-гель	и	SPS	технологий
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ем двух типов порообразующих добавок (тем-
платов) различной природы, формы и размера, 
вводимых на разных стадиях золь-гель и SPS 
синтезов: органо-неорганический (полимерный 
латекс типа «ядро-оболочка») и неорганиче-
ский (углеродистый наполнитель). Полученный 
материал характеризуется рядом уникальных 
особенностей: стабильный химический состав, 
совместимость с различными биологически ак-

тивными средами, развитая пористая структура 
подобная текстуре костной ткани. Полученные 
материалы соответствуют классу биоматериалов 
и могут быть широко востребованы современ-
ной медициной.

работа выполнена при финансовой под-
держке гранта Президента российской Федера-
ции для молодых ученых (МК-177.2017.3).

гидрофобные покрытия на оСнове 
наноСтруктурированного окСида алюминия

А.С. Письменская, П.И. Письменский
Научный руководитель – к.х.н., доцент А.А. Черник; д.х.н., профессор В.Д. Кошевар

Белорусский государственный технологический университет 
220050, Беларусь, г. Минск, ул. Свердлова 13а, as.pismenskaya@mail.ru

Электрохимическое формирование гидро-
фобного наноструктурированного оксида на 
поверхности алюминия позволит снизить отри-
цательное воздействие влаги и колебания тем-
ператур, а также уменьшить вероятность нали-
пания льда и снега на линии электропередач, 
повысить надежность работы подвижных частей 
механизмов, электропроводность и КПд переда-
чи в подвижных электрических контактах.

наноструктурированную поверхность алю-
миния получали в результате проведения низ-
котемпературного анодирования в щавелево-
кислом электролите. Электролиз проводили в 

интервале температур 4–30 °С, при этом напря-
жение варьировали в диапазоне 40–100 В. В од-
ном случае образовавшийся слой анодного окси-
да алюминия удаляли в растворе, состоящем из 
CrO3 и H3PO4, а в другом анодный слой не уда-
лялся. для оценки гидрофобных свойств пленок 
аl использовали данные о краевых углах сма-
чивания, которые для исходных алюминиевых 
образцов составляли 27° ±2. Кроме того, были 
проведены профилометрические исследования с 
помощью профилогрофа TESA RUGOSURF 20 в 
соответствии с ISO 4287.

В процессе формирования пористого ано-

таблица 1. Высотные параметры шероховатости подложек

Подложка Толщина анодируе-
мого покрытия, мкм Ra, мкм Rz, мкм Rmax, мкм

исходный образец 0,800 0,042 0,318 0,333
без удаления слоя анодного оксида 0,800 0,074 0,664 0,680
с полным удалением слоя анодного оксида 0,800 0,061 0,590 0,596

рис. 1.		Микрофотографии	капли	на	подложке
а) без удаления слоя анодного оксида; б) с полным удалением слоя анодного оксида
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дного оксида алюминия в щавелевокислом элек-
тролите основными параметрами, оказывающи-
ми влияние являлись: толщина исходного слоя 
алюминия, температура и напряжение анодиро-
вания. изменение толщины исходного слоя алю-
миния, температуры и напряжения существен-
но влияло на время анодирования. Погружение 
сформированного слоя оксида Al в электролит 
травления приводило к их взаимодействию с 
образованием хроматов и фосфатов алюминия. 
При наличии слоя анодного оксида краевой угол 
смачивания составил 106° (рис. 1а), а при пол-
ном удалении оксидной пленки – 99° (рис. 1б).

разница в краевых углах смачивания воз-
можно связана с различными параметрами ше-
роховатости поверхности подложек. Что бы 
установить влияние последних провели профи-
лометрические исследования.

результаты профилометрических исследо-

ваний представлены в таблице 1.
из результатов, представленных в таблице 1 

видно, что подложке при полном удалении слоя 
анодного оксида характерны меньшие значения 
высотных шероховатостей профиля по сравне-
нию с подложкой, у которой не удаляли слой 
анодного оксида.

на основании полученных результатов мож-
но сделать вывод, о том, что слой анодного ок-
сида, образованный на поверхности алюминия, 
способствует повышению его гидрофобных 
свойств. Краевой угол смачивания увеличился 
более чем в 3 раза на анодированном алюминии 
в сравнении с исходным алюминием. отметили 
так же, что изменением режимов анодирова-
ния алюминия можно управлять параметрами 
шероховатости поверхности, в результате чего, 
возможно достижение различных краевых углов 
смачивания.

плазмодинамичеСкий Синтез 
ультрадиСперСныХ фаз СиСтемы ti-B

С.О. Погорелова, Д.С. Никитин
Научный руководитель – д. т. н., профессор А.А. Сивков

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, pso09@rambler.ru

Моноборид (TiB) и диборид титана (TiB2) 
обладают уникальным сочетанием физических 
свойств (исключительно высокой твердостью, 
высокой температурой плавления, высокой тем-
пературопроводностью, высокой электропро-
водностью, хорошей износостойкостью, корро-
зионной устойчивостью), которые позволяют 
использовать их в качестве исходного сырья 
при производстве функциональной керамики, в 
качестве фильтров (пористых изделий), термо-
элементов [1]. Таким образом, становится ак-
туальной проблема синтеза диборида титана, в 
том числе новыми способами: механосинтез, зо-
ль-гель метод, помол в шаровой мельнице. одна-
ко способы для получения нанодисперсного по-
рошка системы Ti-B недостаточно эффективны 
ввиду высоких энергозатрат и времени синтеза, 
получения продукта, неудовлетворительного по 
фазовому составу и дисперсности [2].

одним из возможных путей получения бо-
ридов титана является прямой динамический 
синтез в гиперскоростной струе электрораз-
рядной плазмы. Генерация плазменного пото-
ка осуществляется посредством импульсного 

сильноточного коаксиального магнитоплазмен-
ного ускорителя (КМПУ) с титановым ускори-
тельным каналом. Возможность использования 
устройства КМПУ для получения нанопорошков 
и покрытий была неоднократно показана в лите-
ратуре, в том числе в системе с титаном [3]. 

С целью синтеза ультрадисперсных фаз си-
стемы Ti-B был проведен ряд экспериментов 
при различном способе инициирования дуго-
вого разряда: 1) с использованием титановых 
проводников; 2) с использованием углеволокон; 
3) с использованием графитового аэрозоля (гра-
фитизация). аргон использовался в качестве ат-
мосферы камеры-реактора. давление в камере 
составляло 2 атм., её чистота обеспечивалась 
двойной прокачкой. Ускоритель запитывался от 
емкостного накопителя энергии, зарядное на-
пряжение которого составляло Uзар = 3,75 кВ при 
емкости конденсаторных батарей C = 9,6 мФ, 
значение подведенной энергии Wподв = 67,5 кдж. 
Выделившаяся энергия в различных экспери-
ментах изменялась незначительно и составляла 
Wвыд = 33,9–38,3 кдж. В канал формирования 
плазменной структуры закладывался порошок 
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аморфного бора массой 1,1 г, который после воз-
никновения плазменной перемычки, вступал в 
реакцию с эродируемым с внутренней поверх-
ности ускорительного канала титаном. 

Продукт без предварительной обработки 
был исследован методом рентгеновской дифрак-
тометрии (XRD: Shimadzu 7000, Cu-α). Главным 
результатом проведения экспериментов явля-
лось получение порошкообразного продукта 
массой до 2,2 г. основные параметры экспери-
ментов и результаты исследования приведены 
в таблице 1. из таблицы видно, что в продукте 
синтеза преимущественное содержание имеют 
фазы моноборида и диборида титана. Также 

можно проследить значительное изменение фа-
зового состава в зависимости от способа иници-
ирования разряда. Чем лучше условия для про-
ведения экспериментов, тем в большем объеме в 
фазовом составе присутствует диборид титана, 
так в эксперименте с использованием графити-
зации выход TiB2 составил 93,2 %. 

Таким образом, реализован плазмодинами-
ческий синтез нанодисперсного порошка систе-
мы Ti-B, который по результатам анализа, содер-
жит в себе в разном соотношении фазы борида 
и диборида титана. наибольшее содержание ди-
борида титана зафиксировано при использова-
нии графитизации. 
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Введение. В настоящее время многие уче-
ные [1–4] занимаются разработкой более эф-
фективных источников света. наиболее пер-
спективным энергосберегающим направлением 
является разработка светодиодных источников 
излучения. В данной работе предлагается в ка-
честве стеклянной матрицы для люминофоров 
алюмоиттриевого граната и оксинитридного 
использовать легкоплавкое свинецсодержащее 
стекло. Выбор данной системы стекол основан 

на соответствии показателей преломления и 
ТКЛр с характеристиками люминофоров. 

Цель: подобрать для каждого люминофора 
определенное стекло, для улучшения характери-
стик источника излучения; разработать техноло-
гию получения композита.

для решения поставленных задач необхо-
димо было синтезировать стекла, подобрать 
режим спекания с люминофором, для чего вы-
брать оптимальный гранулометрический состав 

таблица 1. основные параметры экспериментов

№ Способ ини-
циирования mпор, г Uраб, кВ Pmax, кВт W, кдж

Фазовый состав, %
TiB2 TiB

1 Ti-проводник 2,20 1,40 201 38,3 26,8 66,2
2 углеволокно 1,90 1,34 174 36,8 62,1 21,2
3 графитизация 1,45 1,26 182 33,9 93,2 6,8
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и способ формования таблетки. Композит дол-
жен быть механически и термически прочным, 
устойчивым к внешним воздействиям, в том 
числе выдерживать сильный световой поток ла-
зерного излучения. 

Методика эксперимента. Выбраны составы 
с максимальным содержанием оксида свинца: 
системы PbO-B2O3 и PbO-B2O3-SiO2 с добавка-
ми Al2O3 и K2O. для приготовления шихты ис-
пользовали такие вещества как H3BO3, Pb3O4, 
SiO2, Al2O3, ZnO, K2CO3. Синтез проводился в 
муфельной печи в корундовых тиглях в течение 
3 часов. Составы синтезированных стекол пред-
ставлены в таблице 1.

Показатели преломления полученных сте-
кол находятся в диапазоне 1,66–2,1. После син-
теза стекол, их измельчали до размеров, сопо-
ставимых с размерами порошков люминофоров, 
прессовали в прессформах и спекали в муфель-
ных печах. Характеристики полученных образ-
цов композита измерялись, используя волокон-
но-оптический спектрометр USB4000 Ocean 
Optics Corp. 

результаты и обсуждение. При нагревании 
оксинитридного люминофора в муфельной печи 
свыше 500 °С он теряет свои свойства и изменя-
ет свой цвет. данный процесс односторонний, 
т.е. при остывании, люминофор не восстанавли-
вал свои свойства. При спекании стекол и смеси 

трех люминофоров, все компоненты композита, 
кроме стекла, теряют свои свойства. 

Прессование важный этап в процессе фор-
мирования композита. При малых значениях 
давления, в композите образовывались пустоты, 
заполненные воздухом. При слишком большом 
давлении, образцы разрушались и теряли свою 
форму. 

для каждого композита подбирались режи-
мы синтеза. Проверялись температурные режи-
мы и время выдержки. Спекание производилось 
при температурах 650–900 °С в течение 3 часов. 
Часть образцов кристаллизовали при температу-
ре 300 °С в течение 2–5 часов, для исследования 
спектральных и прочностных характеристик по-
лученного композита. однако, по сравнению со 
стеклом, они не показали лучших спектральных 
и цветовых характеристик. 

Вывод. Синтезирован люминесцирующий 
композит «люминофор в стекле» на основе стек-
ла, содержащего 80 мас. % PbO и люминофоров 
алюмоиттриевого граната, легированных Ce3+. 
Такой образец выдерживает напряжение, по-
даваемое на лазер возбуждения, 1,52 кВ, более 
прочен. Также из-за использования стеклянной 
матрицы, увеличивается срок службы такого 
светодиода. он имеет цветовую температуру 
5208 К.
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таблица 1. Температуры варки и отжига исследуемых образцов стекла
№ Хим состав, мас. % Тварки, °С Тотжига, °С

1 рbо-80, B2O3-20 850 360

2 рbо-70, B2O3-30 900 360

3 рbо-60, B2O3-40 900 400

4 рbо-51, B2O3-3, SiO2-38,5, K2CO3-7, ZnO-0,5 1100 460

5 рbо-80, B2O3-12, SiO2-4, Al2O3-4 1000 390



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

90

анализ Современного СоСтояния нормативно-
методичеСкой документации по раСчету и 

проектированию СредСтв защиты оборудования 
от аварийного превышения давления

А.В. Семке
Научный руководитель – к.т.н., доцент В.М. Беляев

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, Semke_A.V@mail.ru

В современном мире особое внимание уде-
ляется вопросам обеспечения на высоком уров-
не защиты окружающей среды, безопасности 
жизнедеятельности и охране труда. 

не редки случаи, когда давление превышает 
допустимое значение, что может привести как к 
разгерметизации оборудования, так и к его пол-
ному разрушению. 

одним из возможных путей снижения по-
добного риска на промышленных объектах явля-
ется применение предохранительных устройств. 
на основе которых разрабатываются планы ме-
роприятий по локализации и ликвидации аварий 
и их последствий.

Существует множество специфических тре-
бований безопасности труда, рассредоточенных 
по большому количеству документов различно-
го уровня. на основании данных требований и 
нормативных документов разработаны различ-
ные методики расчета, проектирования и подбо-
ра средств защиты технологического оборудова-
ния, в том числе и от аварийного превышения 
давления [1].

К сожалению не все методы расчета, при-
веденные в российской нормативной докумен-
тации, соответствуют нормам международных 
стандартов API. Все чаще российские нефтега-
зовые компании требуют от своих поставщиков, 
чтобы поставляемое оборудование соответство-
вало нормам стандартов API. Фирмы, не имею-
щие сертификата API, не допускаются к между-
народным или даже российским тендерам. Эти 
требования налагаются и на предохранительные 
устройства [2].

Целью работы является проведение анализа 
современного состояния нормативно-методиче-
ской документации по расчету и проектирова-
нию средств защиты от аварийного превышения 
давления.

В ходе работы проведен сравнительный ана-
лиз 83 основных источников нормативно-мето-
дической документации россии, СШа и стран 
еС по результатам которого выявлены основные 
недостатки и проблемы российской документа-

ции.
Текущее состояние российской норматив-

но-методической документации по «последнему 
барьеру» предотвращения техногенных аварий 
и катастроф вызывает большую озабоченность.

Множество важных вопросов в российских 
документах либо вообще не рассматривается, 
либо рассматривается неполно и/или на осно-
ве устаревших подходов, не учитывающих со-
временные методы расчета и компьютерного 
моделирования. Более того, даже, казалось бы, 
по самым простым вопросам российские норма-
тивные документы содержат досадные неточно-
сти или противоречат друг другу.

общим недостатком российских норматив-
ных документов является отсутствие в них ме-
тодических основ – как правило, не излагается 
общий подход к расчету и проектированию по 
рассматриваемому вопросу, а содержится про-
сто набор указаний и формул практически без 
пояснения, откуда они взялись и почему сле-
дует применять именно их. В результате про-
ектировщик, не понимая общих принципов и 
подходов, оказывается в растерянности в любой 
нестандартной ситуации, не описанной явно в 
нормативном документе. В этом состоит прин-
ципиальное отличие от западных стандартов, в 
которых большое внимание уделяется именно 
объяснению общих подходов и принципов, ко-
торым необходимо следовать.

Среди проблем, которые привлекают в по-
следнее время особое внимание можно выде-
лить следующие:

• проблема предсказания и предотвращения 
неустойчивой работы клапана, сопровожда-
емой ударами запорного элемента о седло 
(так называемый chatter) и приводящей к 
нарушению герметичности и разрушению 
клапана;

• разработка методов и моделей учета явле-
ний термодинамической неравновесности 
течения продукта при расчете клапана и 
примыкающих трубопроводов;
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Смачивание широко распространено в при-
роде, технике, быту и играет важную роль в про-
текании многих технологических процессов. 
Смачивание лежит в основе процесса вытесне-
ния нефти из пласта и при осушке природного 
газа для подачи в магистральный трубопровод. 

Важнейшая особенность смачивания состо-
ит в том, что оно определяется взаимодействием 
жидкости и твердого тела. Это взаимодействие 
количественно характеризуется величиной кра-
евого угла смачивания, образующего на твердой 
поверхности вдоль линейной границы раздела 
твердое тело – жидкость – газ (воздух, жидкость) 
так называемый периметр смачивания [1]. Кра-
евой угол смачивания принято отсчитывать в 
полярную фазу. Чем больше краевой угол, тем 
труднее смочить поверхность и тем меньше при-
ставание чужеродных веществ к поверхности.

При отделении влаги и механических 
примесей от сырьевого газа часто использу-
ют фильтр-сепараторы фирмы PECO (Perry 
Equipment Corporation), обеспечивающие удале-
ние из газа не менее 98 % всех капель жидкости и 
твердых частиц размерами более 1 мкм. Первый 
отсек сепаратора содержит заменяемые раз в 
полгода формованные элементы. Газ подается в 
первый отсек, где твердые частицы и капли жид-

кости размером 10 мкм и более не могут проник-
нуть в элемент и остаются снаружи, смачивая 
фильтрующую поверхность. Постепенно мел-
кие капли коалесцируют между собой, образуя 
конгломераты, и под действием гравитационной 
силы отделяются и выводятся из аппарата. Мел-
кие и твердые частицы размером менее 1 мкм 
улавливаются в толще фильтрующего элемента.

Формованные элементы фильтра-сепарато-
ра могут быть изготовлены из стали, стекла, тек-
стиля (смесь хлопковых и акриловых волокон с 
добавлением древесной стружки) и др. 

Целью работы является определение крае-
вого угла смачивания различных поверхностей и 
выбор материала фильтрующего элемента филь-
тра-сепаратора F-430 для эффективного отделе-
ния капель водонефтяной эмульсии и механиче-
ских примесей из сырьевого газа на Лугинецкой 
газокомпрессорной станции. Температура газа 
составляет (–5)÷18 °С, давление 0,5 МПа. 

В качестве смачивающих жидкостей ис-
пользовались среды разной полярности: дис-
тиллированная вода, вода с добавлением ПаВ 
(сульфанол), керосин, гептан и водонефтяная 
эмульсия (ВнЭ) c Лугинецкой газокомпрес-
сорной станции. В качестве твердой поверхно-
сти использовались пластины из фторопласта 

таблица 1. Краевые углы смачивания

Среда
Краевой угол смачивания различных поверхностей, град

ПТФЭ ПЭ ПП стекло орг. стекло сталь Cu Al
Вода 102 33 53 7 0,7 41 46 31
Вода + ПаВ 37 20 17 1 3 32 40 42
Керосин 15 0,7 3 2 2 1 1 1
Гептан 2 0,5 0,5 0,7 7 0,5 0,5 0,5
ВнЭ 6 13 12 20 41 23 9 15
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(ПТФЭ), полиэтилена (ПЭ), полипропилена 
(ПП), органического стекла, силикатного стекла, 
стали, меди и алюминия.

измерение краевого угла смачивания про-
водилось на лабораторной установке. Методика 
заключалась в том, что капля жидкости помеща-
лась на твердую поверхность и проецировалась 
на экран, где замерялся угол смачивания, пред-
ставленный в табл.

анализируя полученные результаты, мож-
но сделать вывод, что лучше всего смачивается 
водой поверхность из органического и простого 
стекла, плохое смачивание – у ПТФЭ. Так как 
водонефтяная эмульсия состоит из полярных и 

аполярных компонентов, то формованные эле-
менты необходимо изготовить из материала, хо-
рошо смачиваемого ВнЭ, химически устойчи-
вого, мало подверженного эрозионному износу 
и дешевого при изготовлении. Этим требовани-
ям лучше всего удовлетворяют фильтрующие 
элементы из стеклянных волокон, обладающих 
прочностью на разрыв, жесткостью и достаточ-
ной большой удельной поверхностью. 

Фильтрующие элементы, изготовленные из 
стали, привели к быстрой коррозии металла, ко-
торая проявилась еще с большей силой на грани-
це раздела фаз вода–нефть в ВнЭ. 
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на сегодняшний день ситуация по хранению 
и использованию техногенных отходов приво-
дит к опасному загрязнению окружающей сре-
ды, нерациональному использованию природ-
ных ресурсов и, как следствие, к значительному 
экономическому ущербу. Следовательно ЗШо 
является весьма перспективной сферой для ин-
новаций и инвестиций имеющие многоцелевую 
направленность и их использование позволит 
решить существенные проблемы связанные с 
эколого-социально-экономическим развитием 
любого региона нашей страны. Так же отри-
цательное воздействие на окружающую среду 
оказывают соединения серы, и занимает одно из 
первых мест среди загрязняющих веществ. 

Поэтому целью настоящей работы явилась 
разработка композиционных материалов для 
получения зольных гранул, которые можно ис-
пользовать в качестве заполнителя для бетонов. 

Зола уноса Краснокаменской ТЭЦ пред-
ставляет собой сыпучий мелкозернистый ма-
териал, полученный после сгорания кускового 
или пылевидного угля на электростанции. для 
стабильного использования золы в качестве уни-

версального вяжущего содержание недожога в 
ней согласно ГоСТу не должно превышать 3% .

одной из важных характеристик сыпуче-
го материала является его зерновой состав. В 
данной работе зерновой состав золы определён 
методом ситового анализа по ГоСТ 9758-77 [1]. 
результаты исследований представлены на ри-
сунке 1.

Как видно из рисунка 1, исследуемый мате-
риал является полидисперсным и представлен в 
основном частицами менее 0,125 мм. Фракции 
золы с размером частиц более 0,25 мм имеют бо-
лее тёмную окраску и высокие потери при про-

рис. 1.		Гистограмма	распреде-
ления	частиц	по	размерам
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каливании, связанные с присутствием в данных 
фракциях значительного количества несгорев-
ших частиц угля (более 45 %) [2]. несгоревшие 
частицы целесообразно извлекать из золы, так 
как они снижают качество строительных изде-
лий. Структура и свойства технической серы со-
ответствуют ГоСТ 127.1-93. 

В данной работе гранулы были получены 
методом окатыванием, по двух стадийной техно-
логией. В таблице 1 приведены основные физи-

ко-механические характеристики заполнителей. 
Характеристики определены согласно стандарт-
ным методикам. 

Полученные данные показывают, что гра-
нулы обладают высокой прочностью, но доста-
точно высокой насыпной плотнью,однако это 
является допустимым для дальнейшего исполь-
зования гранул в бетона общестроительных не-
высоких марок. 
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Гипсовые вяжущие и материалы на их ос-
нове широко используются в строительстве. од-
нако, они обладают невысокой водостойкость и 
прочностью, значительно уступая изделиям на 
основе цемента. Улучшить свойства и расши-
рить область применения гипсовых вяжущих и 
материалов на их основе помогут многофазовые 
гипсовые вяжущие. изменяя содержание компо-
нентов многофазовых гипсовых вяжущих мож-
но регулировать их свойства. 

Цель работы – изучить влияние состава мно-
гофазовых гипсовых вяжущих на их свойства.

Были приготовлены многофазовые гипсо-
вые вяжущие (МГВ) из строительного гипса и 
ангидритового вяжущего, полученного обжигом 

гипсового камня при 750 °С. 
нормальную консистенцию гипсового вя-

жущего определяли на вискозиметре Суттарда, а 
ангидритового вяжущего на приборе Вика. Гип-
совое вяжущее имело нормальную консистен-
цию 54 % и короткие сроки схватывания: начало 
– 5 минут, конец – 9 минут. нормальная густота 
ангидритового вяжущего составляла 42 %. 

для исследования свойств МГВ были при-
готовлены девять составов с различным содер-
жанием гипсового и ангидритового вяжущего в 
интервале от 10 % до 90 % каждого компонента. 

При увеличении содержания ангидрита в 
вяжущем нормальная густота снижалась. При 
этом сроки схватывания МГВ увеличивались: 

таблица 1. Физико-механические свойства гранул на основе технической серы и золы Краснокаменской ТЭЦ

размер 
фракци, мм

Предел проч-
ности, МПа

Предел проч-
ности после 

температурной 
выдержки, МПа

насыпная 
плотность, 

кг/м3

насыпная плот-
ность после 

температурной 
выдержки, кг/м3

Влажность 
гранул, %

+12 0,1 2,2 1000 725
10–12 +6 0,1 3,0 1050 941

–6 +4 0,001 1,5 1100 970
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начало – с 7 до 14 минут, конец с 14 
до 28 минут. 

известно, что ангидрит ги-
дратируется очень медленно и для 
ускорения его гидратации необходи-
мо применять добавки – активаторы 
твердения. анализ процесса гидра-
тации ангидрита в составе МГВ ука-
зывает на его активную гидратацию, 
что обусловлено присутствием по-
лугидрата в вяжущем, которое вы-
ступает в качестве активатора твер-
дения ангидрита.

Многофазовые гипсовые вяжу-
щие имеют высокие прочности на 
изгиб и на сжатие, а также высокую 
скорость набора прочности, что подтверждает 
активирующее действие полугидрата на гидра-
тацию ангидрита.

Сравнение прочностных характеристик 
гипсового вяжущего и многофазных вяжущих 
на его основе, показывает, что МГВ с содержа-
нием 50 % ангидрита и менее имеют прочность 
выше, чем гипсовое вяжущее (рис. 1).

МГВ с содержанием 50 % ангидрита на 3 сут-
ки твердения имеет прочность на сжатие 9 МПа, 
что составляет 40 % от 28-суточной прочности 
(22 МПа). Вяжущее с содержанием 10 % анги-
дрита на 3 стуки твердения обладает прочно-
стью на сжатие 16 МПа, а к 28 суткам прочность 
достигает 28 МПа. образцы гипсового вяжуще-
го в трехсуточном возрасте имеют прочность 

4 МПа, а в сухом состоянии – 10 МПа. МГВ, 
которые содержат ангидрита более 60%, тверде-
ют медленней и не дают высоких прочностных 
характеристик. Возможно, это связано с тем, что 
количества гипсового вяжущего не хватает для 
активации ангидрита и требуются дополнитель-
ные активаторы твердения. 

Многофазовые гипсовые вяжущие облада-
ют более низкой нормальной густотой, более 
длинными сроками схватывания, высокими 
прочностными характеристиками по сравнению 
с гипсовым вяжущим. наилучшие свойства по-
казывают многофазовые гипсовые вяжущие с 
содержанием ангидритового вяжущего от 10 % 
до 50 %. Такие вяжущие могут найти широкое 
применение для производства высокопрочных 
гипсовых бетонов и изделий на их основе.

композиты на оСнове гидрокСиапатита 
и воллаСтонита, полученные 

оСаждением в водныХ раСтвораХ
А.П. Солоненко

Омский государственный медицинский университет 
644099, Россия, г. Омск, ул. Ленина 12, annsolonenko@gmail.com 

одним из основных компонентов синтети-
ческих медицинских материалов, предназна-
ченных для восстановления костных дефектов, 
является гидроксиапатит (Га, Са10(ро4)6(он)2). 
Ввиду подобия минеральной составляющей 
твердых тканей человека он обладает биосовме-
стимостью и биоактивностью. однако, малая 
растворимость вещества (и низкая скорость ин-
теграции в живую систему) существенно огра-
ничивают области его возможного применения. 
В этой связи разрабатываются различные прие-

мы корректировки свойств Га. В их числе вве-
дение в структуру соли изоморфных примесей 
(например, Со3

2– или SiO3
2– [1, 2]), получение 

композитов с биополимерами (желатин, хитозан 
[3, 4]) или более растворимыми кальциевыми 
соединениями (CaCO3, CaHPO4 • 2н2о [5, 6]).

Цель исследования – установление возмож-
ности получения композитов Га и волластонита 
(ВТ, β-CaSiO3) с варьируемым содержанием ком-
понентов путем совместного осаждения солей в 
водном растворе.

рис. 1.		Прочность	гипсовых	вяжущих
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Синтез композиционных материалов прово-
дили по реакциям (1) и (2). Полученные твердые 
фазы отфильтровывали, высушивали, перема-
лывали в порошок и прокаливали при 1000 °С. 
образцы исследовали с применением методов 
рФа, иК-Фурье-спектроскопии и СЭМ.

10Са(он)2 + 6н3ро4 → 
→ Са10(ро4)6(он)2 + 18н2о  (1)

Са(он)2 + Na2SiO3 → СаSiO3 + 2Naон  (2)
Установлено, что полученные в результате 

осаждения и прокаливания образцы содержат 
Са10(ро4)6(он)2 и β-CaSiO3 (рис. 1а). По мере 
уменьшения содержания апатита в материалах 
интенсивность рефлексов при 32,2°, 34,0° и 35,4° 
по 2θ снижается, тогда как пик при 30° по 2θ, 
характерный для фазы ВТ, становится более вы-

раженным. В иК-спектрах порошков совмест-
но проявляются полосы поглощения фосфатов 
(565, 603, 630, 962, 1040, 1090 и 1650 см–1) и ги-
дроксильных групп (1625 и 1645 см–1) из струк-
туры Са10(ро4)6(он)2, а также силикат-ионов 
(565, 645, 680, 902, 935, 962, 1018, 1080 и 1200 
см–1), входящих в состав β-CaSiO3 (рис. 1б). ис-
следование методом СЭМ композитов показало, 
что порошки имеют неоднородный дисперсный 
состав и характеризуются наличием как мелких 
(субмикронных), так и крупных (> 10 мкм) агло-
мератов. 

Таким образом, установлена возможность 
получения композитов Га и ВТ с варьируемым 
содержанием компонентов путем совместного 
осаждения солей в водном растворе.
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рис. 1.		Дифрактограммы	(а)	и	ИК-спектры	(б)	композитов	ГА/ВТ
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Фосфогипс является многотоннажным от-
ходом. образуется он экстракционным спосо-
бом при производстве ортофосфорной кислоты 
в процессе сернокислотной переработки при-
родного фосфатного сырья (апатитов или фос-
форитов).

Фосфогипс содержит в своем составе более 
96 % дигидрата или полугидрата сульфата каль-
ция, что соответствует 1-му сорту качества и яв-
ляется перспективным сырьем для производства 
гипсовых вяжущих веществ, но использование 
его сдерживается наличием ряда примесей, ко-
торые в дальнейшем снижают качество вяжуще-
го. Поэтому, как правило, процессу получения 
гипсового вяжущего из фосфогипса предше-
ствует стадия его отмывки от примесей [1].

одним из способов повышения активности 
сырьевых материалов является их механоакти-
вация. При механической активации происходит 
измельчение материала, что можно рассматри-
вать не только как процесс увеличения поверх-
ности, но и как процесс увеличения свободной 
энергии [2]. 

Целью работы являлось изучение влияния 
механической активации фосфогипса на продук-
ты его обжига.

исходный материал – фосфогипс, взятый 
из отвалов. Механическая активация проводи-
лась в роторно-пульсационном аппарате (рПа). 
Готовилась суспензия фосфогипса с водой в со-
отношении Т : ж = 1 : 2, затем полученная смесь 
обрабатывалась в рПа в течение 3 и 5 минут.

После активации суспензия обработанного 
фосфогипса отфильтровывалась и далее следо-
вал процесс обжига при 960 °С. Затем произво-
дился помол ангидритового клинкера до значе-
ния удельной поверхности 3500 см2/г.

нормальная густота ангидритового вяжу-
щего без предварительной механоактивации 
фосфогипса составила 21 %, после обработки 
– 23 %. Сроки схватывания практически не ме-
нялись и составили: начало 45–50 мин., конец 

85–95 мин.
для определения прочности ангидритового 

вяжущего образцы формовались при водогип-
совом отношении равном нормальной густоте и 
твердели в воздушно-влажных условиях. 

По мере увеличения времени твердения, 
прочность ангидритового вяжущего увеличива-
лась, максимальное значение у контрольного об-
разца 15 МПа наблюдалось уже на 7 сутки твер-
дения, незначительно изменяясь к 28 суткам. 
ангидритовое вяжущее из механоактивирован-
ного фосфогипса набирало максимальную проч-
ность 28–36 МПа к 14 суткам твердения (рис. 1). 

Таким образом механическая обработка 
фосфогипса привела к значительному увеличе-
нию прочности ангидритового вяжущего. Это 
обусловлено тем, что измельчение материала 
является не только механическим, но и химиче-
ским процессом, при котором происходит изме-
нение свободной энергии молекул, что приводит 
к смещению химических и фазовых равнове-
сий [2].

В ходе работы было выявлено, что меха-
ническая активация фосфогипса положительно 
влияет на свойства ангидритового вяжущего, 
увеличивая его прочность в 2 раза.

рис. 1.		Зависимость	прочности	ангидри-
тового	вяжущего	от	времени	твердения.	
Время	механообработки	сырьевой	смеси:	
1	–	без	обработки;	2	–	3	мин;	3	–	5	мин.
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В настоящее время обширные дефекты ко-
стей (например, при онкологии) требуют ис-
пользования имплантатов со сложной геоме-
трией, которую можно получить при помощи 
совмещения комплекса рентгеновской томогра-
фии, моделирования и 3D-печати индивидуаль-
ных имплантатов для каждого пациента. В этом 
плане перспективными материалами считаются 
полимеры (и их композиты на основе биокера-
мики), особенно, полилактидов и других биоре-
зорбируемых полимеров [1]. Срастание костной 
ткани со структурой трехмерного имплантата 
значительно повышает механическую проч-
ность биокомпозита «имплантат-кость». 

Цель работы: разработать серию компози-
тов на основе синтезированных фосфаты каль-
ция – L,D-полилактид, пригодных для печати на 
принтере по технологии FDM, имеющих доста-
точную прочность для использования их в им-
плантатологии.

Ключевым компонентом композита явля-
ется синтетический гидроксиапатит (Га), полу-
ченный по ранее разработанной технологии и 
эффективный с точки зрения физиологии био-
керамический образец [2]. В эксперименте ис-
пользовался L,D-полилактид с молекулярной 
массой не менее 100 г/моль [3]. 

Выяснено, что L,D-полилактид при контакте 
c ГаП, имеет слабую адгезию. Учитывая, предъ-
являемое минимальное напряжение сжатия ма-
териала не должно быть менее 70 МПа предель-
ная концентрация в чистом композите ГаП-ПЛа 
составляет 10–12 %, удовлетворяющая механи-
ческой надежности имплантата (рис. 1.) При 
уменьшении среднего размера частиц в перспек-
тиве можно достичь большей концентрации в 

чистом композите. данное содержание в компо-
зите в полимере не носит регулирующего харак-
тера в резорбции и вносит малый вклад.

исследования показали, что увеличение 
содержания ГаП в чистом композите с ПЛа, 
приводит к уменьшению прочности экспонен-
циально, поэтому нами были подобраны пла-
стифицирующие и стабилизирующие добавки, 
для упрочнения конечных свойств композита, а 
также улучшения реологических свойств шли-
кера при печати на 3д-принтере. Сами добавки 
являются нетоксичными для организма, но и 
будучи введёнными в композит, снижают риск 
отторжения, и повышают (в теории) приживае-
мость имплантата. Так, например, глицерин слу-
жит питательной средой для образования новых 
клеток, а ацетат серебра несет обеззараживаю-
щую функцию, препятствуя полимеру вбиранию 
в себя клеток и образование злокачественных. 

рис. 1.		Зависимость	прочно-
сти	композита	ГАП-ПЛА
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В последние годы всё больше сфер произ-
водства автоматизируется, так как это гораз-
до выгоднее и безопаснее чем то, где главным 
орудием является сам человек. Строительство 
– одно из немногих производств, которые не 
прошли автоматизацию.

но и в этой сфере появляются идеи и разра-
батываются способы автоматизации производ-
ства. 3D-печать различных сооружений являет-
ся одной из таких перспектив. основой работы 
3D-принтера является технология послойного 
экструдирования. Принцип строительства очень 
простой: 3D-принтер «заполняют» бетонной 
смесью, и затем осуществляется процесс трех-
мерной печати, когда слой за слоем формируется 
заданная конструкция. нижние слои постепенно 
уплотняются, что дает им возможность выдер-
живать все более увеличивающийся вес кон-

струкции [1]. 
Следовательно, существуют особые требо-

вания, предъявляемые к составу рабочей смеси. 
она должна обладать тиксотропными и адгези-
онными свойствами, быть удобоукладываемой 
принтером и в то же время не растекаться под 
воздействием последующих слоёв.

изучив данные о составах рабочих смесей 
для 3D-печати, на первом этапе целью было по-
ставлено разработать состав на гипсоцемент-
но-пуццолановом вяжущем (ГЦПВ). Состав 
ГЦПВ был выбран по результатам ранее прове-
денных исследований [2].

для достижения требуемых свойств рабо-
чей смеси были исследованы добавки классов: 
гиперпластфикатор (ГП), эфир целлюлозы (ЭЦ), 
редиспергируемые полимерные порошки (рПП) 
и различные волокна (В).

таблица 1. Свойства гипсоцементно-пуццоланового камня

добавка к 
ГЦПВ

Свойства
Сроки схватывания, мин.

Пористость, % Водостой-
кость, Кр

Потеря прочности 
камня, % после 20 

циклов заморажива-
ния-оттаивания

начало конец

– 5 12 15,2 0,78 31,6
ГП 7 14 7,2 0,92 14,1
ЭЦ 14 25 17,3 0,71 59,4

рПП 7 13 10,1 0,88 8,9
В 7 12 11,3 0,90 15,9

Комп 11 22 8,2 0,92 11,1
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Были изучены такие свойства, как сроки 
схватывания, удобоукладываемость, прочность 
при изгибе и сжатии, водостойкость, пористость 
и морозостойкость ГЦПВ в присутствии иссле-
дуемых добавок и при их комплексном введении 
(таблица 1).

результаты показали, что гиперпластифи-
катор и рПП положительно влияют на свойства 
гипсоцементно-пуццоланового камня (проч-
ность увеличивается на 20 %, водостойкость 
повышается на 10 %, показатель пористости 
падает на 5–7 %). Эфир целлюлозы, несмотря 
на негативное влияние на свойства, необходим 
для достижения требуемой удобоукладываемо-
сти 3D-принтером, а именно для регулирования 

вязкости, пластичности и сроков схватывания. 
Волокна были введены в состав для улучшения 
прочностных показателей.

Таким образом, был создан состав приме-
нимый для использования демонстрационным 
3D-принтером, на основе гипсоцементно-пуц-
цоланового вяжущего модифицированного ком-
плексом функциональных добавок и волокнами, 
в результате прочность камня увеличилась на 
20 %, пористость снизилась в 2 раза, значитель-
но повысились водостойкость и морозостой-
кость (на 10 и 60 % соответственно).

дальнейшие исследования направлены на 
разработку рабочей смеси на основе цемента 
для строительного 3D-принтера.
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По определению Конвея [1] электрохими-
ческие конденсаторы, или суперконденсаторы 
(СК) – это электрохимические приборы, в кото-
рых происходят квазиоборотные электрохими-
ческие зарядно-разрядные процессы. они состо-
ят из электродов, изготовленных из материалов 
с развитой внутренней поверхностью, которые 
разделены сепаратором и помещены в герметич-
ный корпус. Внутренняя среда суперконденса-
тора заполняется электролитом.

В качестве электродного материала приме-
няют высокодисперсный углерод. данный ма-
териал имеет развитую удельную поверхность, 
которая достигает сотни и даже тысячи м2/г, и 
отличаются хорошей электропроводимостью. 
Высокодисперсный углерод зачастую представ-
лен в виде сажи, активированных углей и нано-
пористых углеродных материалов. 

В данной работе для создания углеродного 
электрода для суперконденсатора применяют 

нанокомпозиционные материалы, в состав кото-
рых входит терморасширенный графит и нано-
волокнистый углерод [2]. 

Терморасширенный графит (ТрГ) представ-
ляет собой углеродный материал, который ха-
рактеризуется низкой плотностью, наличием в 
основном макро- и мезопор. ТрГ отличается вы-
сокими значениями емкости в связи с высокой 
удельной поверхностью (300–350 м2/г), что пре-
допределяет использование данных материалов 
в качестве электродных [3]. 

нановолокнистый углерод (нВУ) представ-
ляет собой гранулы, которые образованы пере-
плетенными между собой углеродными нано-
волокнами со структурой вложенных конусов. 
Удельная поверхность составляет 100 м2/г. раз-
мер частиц углерода варьируется в диапазоне от 
10 мкм до 5 мм.. Благодаря широкому комплексу 
интересных свойств, таких как высокая проч-
ность, высокая электро- и теплопроводность, 
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данная разновидность углеродных наноматери-
алов обладает перспективами применения во 
многих областях, в частности, в качестве на-
полнителей для полимерных композиционных 
материалов электрохимических датчиков, элек-
тродных материалов для суперконденсаторов и 
др. [4].

В данной научно-исследовательской работе 
рассматривалось три вида композиционных ма-
териалов. (Ni/нВУ, Ni/ТрГ, нВУ/ТрГ). Экспери-
ментально установлено, что емкость суперкон-
денсаторов на базе терморасширенного графита 
может достигать 110 Ф/г. Стоит отметить, что 
емкость данных материалов может быть значи-
тельно повышена за счет нанесения наночастиц 
оксидов металлов. 

В рамках эксперимента на нВУ и ТрГ были 
нанесены частицы никеля, с целью повышения 
удельной ёмкости материала. нанесение частиц 
металлического никеля проводилось путём про-
питки углеродного материала водным раствором 
соли никеля в заданном соотношении. далее об-
разец высушивался и восстанавливался в среде 

водорода.
Композиты исследовались на удельную по-

верхность методом низкотемпературной адсо-
рбции азота на установке Quantachrome NOVA 
1000e. Проводились исследования на удельную 
ёмкость при помощи установки Elins P-30SM в 
трёхэлектродной ячейке.

Установлено, что удельная ёмкость компо-
зита Ni/ТрГ при скорости развёртки 2 мВ/с до-
стигает 116,3 Ф/г.

Удельная поверхность композитов Ni/ТрГ 
и Ni/нВУ составляет 42 м2/г и 160 м2/г соответ-
ственно.

С помощью растровой электронной микро-
скопии (рЭМ) установили, что нанесение метал-
лического никеля равномерное. размер частиц 
никеля варьировался от 20 до 40 нм. 

Спектр энергодисперсионной рентгенов-
ской спектроскопии (EDX-спектр) показал, что 
содержание металлического никеля в образце 
составило 20 масс. %.

работа выполнена при поддержке стипен-
дии Президента рФ, проект № СП-69.2016.1
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Стехиометрическийестественный гидрок-
сиапатит кальция (Га) Ca10(PO4)6(OH)2 является 
идеальным биосовместимым материалом для 
восстановления поврежденных костей и зубов. 
однако при синтезе Га сравнительно просто ре-
гулировать состав и морфологию кристаллитов, 
и, тем самым, биоактивность материала. 

Существуют различные методы и экспери-
ментальные данные по синтезу Га: из апатита, 
содержащегося в костях животных [1], из при-

родных минералов (апатитовых месторождений, 
кораллов) [2]. наиболее популярным является 
синтез Га в лабораторных условиях [3], как пра-
вило, из водных растворов. основной задачей 
химиков-технологов является получение Га с 
заданной мелкокристаллической структурой и 
стехиометрическим соотношением Ca/P = 1,67. 

Таким образом, целью данной работы яв-
лялся синтез порошка, приближенного к стехи-
ометрическому Га с соотношением Ca/P = 1,67, 
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при варьировании условий синтеза (состав реа-
гентов, их концентрации). одной из задач иссле-
дования было: выбрать осадитель для наиболее 
полного синтеза.

В данной работе был осуществлен метод 
гомогенного осаждения с использованием ком-
плексного соединения – соли этилендиаминте-
трауксусной кислоты (ЭдТа).

Методика синтеза, подробно описанная в 
работе [4], включает в себя следующие стадии: 
подготовку растворов, получение комплекса Са 
с ЭдТа, осаждение Га, старение осадка, отделе-
ние осадка от маточного раствора, промывание 
на фильтре, сушку и прокаливание порошка.

Были произведены синтезы, в которых в 
качестве источника Са2+ использовали 0,3 М 
раствор Ca(NO3)2, который смешивали в стехи-
ометрическом соотношении (1 : 1) с раствором 
Na2-ЭдТа (этилендиаминтетраацетат натрия) 
и к этой смеси по каплям приливали раствор 
источникафосфат-ионов, в зависимости от опы-
та: NH4H2PO4 (1 опыт), (NH4)2HPO4 (2 опыт), 
Na2HPO4 (3 опыт).

В ходе экспериментов исследовались хими-
ко-технологические свойства осадков: коэффи-
циент фильтрации естественно уплотнённого 
осадка, скорость отстаивания и объемы конеч-
ного отстоя осадка, массовый выход продукта; а 
так же соотношение Ca/P по данным элементно-
го анализа атомно-эмиссионного спектрометра 
iCAP 6300 Duo (Таблица). Коэффициент филь-
трации осадка определяли по формуле дарси, 
выведенной для изучения водопроницаемости 
грунтов [5]:

Q = KФ S t ,
H
l

где Q – объем фильтрата, см3; Кф – коэффици-
ент фильтрации, см/с; S – поверхность осадка 
на фильтре, см2; Н – разрежение под фильтром, 
см.вод.ст.; l – толщина слоя осадка, см; t – время 
фильтрации, с.

из экспериментов следует, что наиболее 
отвечающим технологическим требованиям и 
стехиометрии, получен Гасинтезом с использо-
ванием (NH4)2HPO4. 
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таблица 1. Химико-технологические свойства осадков Га (разрежение под фильтром – 10 см.вод.ст. объём 
фильтрата – 50 мл. Поверхность осадка на фильтре – 23 см2)

опыт
Выход Га по 

массеот стехио-
метрической, %

отношение объема 
маточного раствора 

к объему осадка

Время филь-
трации, с

Коэффициент филь-
трации Кф, см/с Ca/P

1 53 1,56 1920 6,4 • 10–6 1,53
2 94 0,71 1320 1,04 • 10–5 1,63
3 61 0,88 900 2,9 • 10–6 1,84
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СтеклокерамичеСкиХ материалов
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низкотемпературные материалы и техно-
логия LTCC (low temperature co-fired ceramic) 
появились как усовершенствование высокотем-
пературной корундовой керамики, они обладают 
малым значением диэлектрических потерь, тем-
пературным коэффициентом термического рас-
ширения близким к кремнию, а так же высокой 
герметичностью после обжига.[1] Температура 
спекания таких материалов находится в диапа-
зоне 800–900 °С, что дает возможность исполь-
зовать металлические проводники с низкими 
потерями. В зарубежных материалах (DuPont 
951) используются композиционные материалы, 
основанные на стеклообразующей системе PbO-
CaO-Al2O3-SiO2, которая имеет ряд недостатков.
[2] При температурной обработке оксид свинца 
обладает ярко выраженной летучестью, что мо-
жет сказываться на конечном продукте, так же, 
обладая достаточно высокой плотностью, он 
оказывает токсичное действие на организм че-
ловека.

Целью данной работы являлось исследова-
ние влияния вязкости бессвинцового стекла на 
спекание композиционных материалов с техни-
ческим глиноземом и сравнение с зарубежными 
аналогами.

для исследования были выбраны боросили-
катное стекло из системы СаO-B2O3-SiO2 (CBS) 
и свинец-боросиликатное стекло на основе си-
стемы СаO-Al2O3-PbO-SiO2 (CAPS), составы ко-
торых приведены в таблице 1.

Варку стекол содержащих оксид кальция 
затрудняет большое количество карбонатов 
(основной сырьевой материал CaCO3), разла-
гающихся в диапазоне 850–1000 °С, которые 

вспениваются при значительном количество 
расплава (более 10 %). для декарбонизации не-
обходим очень плавный нагрев от 800 до 1000 °С 
и изотермическая выдержка в 1 час. дальней-
ший нагрев до температуры варки можно вести 
достаточно быстро 120–150 °С/час. режим варки 
стекол изображен на рисунке 1. 

В ходе проведенных работ обнаружено, что 
температура стекловарения образца CAPS зна-
чительно выше температуры стекла CBS и пре-
вышает 1500 °С. Это является существенным 
недостатком использования свинец-боросили-
катного стекла, поскольку использование темпе-
ратур выше 1500 °С затрудняет процесс варки и 
требует больших затрат в изготовлении.

для составления композиции использованы 
техничекий глинозем (марки Nabalox с более 
98 % α-Al2O3) и синтезированное стекла были 
предварительно измельчены. Смешение компо-
нентов композиции проводилось в мини-мель-
нице вибрационного типа с мелющими телами 
и футеровкой из ZrO2. В результате был получен 
порошок композиционного материала со сред-

таблица 1. Массовое содержание компонентов в исследуемых стеклах
оксиды в составе стекол SiO2 PbO B2O3 Al2O3 CaO Li2O Na2O + K2O

Содержание в стек-
ла CBS, мас. % 58,00 – 17,00 2,00 19,00 0,20 3,80

Содержание в стек-
ла CAPS, мас. % 56,50 17,20 4,50 9,10 8,60 – 4,10

рис. 1.		Температурный	режим	варки	стекол
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ним размером фракции около 3 мкм. образцы в 
виде цилиндров готовились методом одноосно-
го прессования и обжигались при температурах 

800, 850, 900 °С со скоростью нагрева 6 °С/мин. 
и выдержкой 30 минут. 
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Пористая структура материала играет клю-
чевую роль во многих сорбционных и каталити-
ческих процессах. особый интерес представляет 
изучение пористой структуры наноматериалов, 
характеризующихся высокой агрегируемостью 
вследствие нестабильности частиц.

В настоящее время уделяется большое вни-
мание синтезу и исследованию свойств нанодис-
персных материалов на основе оксидов меди и 
алюминия с высокоразвитой пористой структу-
рой [1–2], проявляющей каталитическую актив-
ность в различных процессах превращения ор-
ганических и неорганических соединений [3–4].

оксид меди (I), формирующийся при со-
вместном электрохимическом окислении меди 
и алюминия в концентрированных растворах 

хлорида натрия (15 и 25 % мас.), при старении 
в растворе превращается в безводный Cu(OH)2 
и гидратированный Cu(OH)2 • H2O гидроксиды 
меди.

анализ характеристик пористой структуры 
продуктов электролиза в концентрированных 
растворах хлорида натрия показал, что незави-
симо от температуры удельная площади поверх-
ности (Sуд) и суммарный объем пор (VΣ) образ-
цов, полученных при одинаковых значениях 
плотности тока, уменьшаются с ростом содер-
жания соединений меди в составе системы.

В результате прокаливания при 250 °С неза-
висимо от условий проведения процесса элек-
тролиза удельная площадь поверхности снижа-
ется на 8−18 %, а объем пор увеличивается на 

рис. 1.		Зависимость	удельной	поверхности	(а)	и	суммарного	объема	пор	(б)	продук-
тов	электрохимического	окисления	меди	и	алюминия	в	растворах	хлорида	натрия	с	кон-

центрациями,	%	мас.:	15	(1,	2)	и	25	(3,	4).	Плотность	тока,	А/см2:	1	(1,	3),	2	(2,	4)
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7−30 % (рис. 1а). При этом уменьшение Sуд тем 
больше, чем выше плотность тока и концентра-
ция раствора электролита. Последующее про-
каливание при 500 °С вызывает снижение Sуд на 
2−3,5 % в растворе с концентрацией 15 % мас., 
но увеличение Sуд на 3−5 % в растворе с кон-
центрацией 25 % мас.; при всех условиях объем 
пор возрастает на 18−21 % (рис. 1б). наблюда-
ется корреляция между изменением объема пор 
образца и изменением его массы (Δm), опреде-
ленным из результатов дСК/дТГ/ТГ анализа. 
Уменьшение массы образцами в интервале от 30 
до 110 °C увеличивается с ростом концентрации 
раствора электролита и плотности тока. резуль-
татом термических превращений, сопровождаю-
щихся уменьшением массы образцов, продуктов 
электролиза при прокаливании является форми-
рование оксидов меди и алюминия.

образцы характеризуются мезопористой 

структурой. Пористая структура высушенных 
продуктов электролиза образована преимуще-
ственно порами с размерами от 4,3 до 30,5 нм (15 
% мас.), от 4,3 до 79,5 нм (25 % мас.). объем пор 
уменьшается с ростом их размера. Увеличение 
плотности тока до 2 а/см2 позволяет получить 
продукты с более узким распределение пор по 
размерам в интервалах 4,3–17,6 нм (15 % мас.) 
и 4,3–12,1 нм (25 % мас.) и большей долей пор 
с размерами вблизи нижнего предела диапазо-
на мезопор. Формирование при термообработке 
пор с размерами 3,7 нм обусловлено дегидрата-
цией бемита и гидроксидов меди. 

С увеличением температуры обработки 
уменьшается объем пор с размерами до 5,2 нм, 
в наибольшей степени уменьшается объем пор с 
размерами 3,7 нм, а объем пор с размерами бо-
лее 5,2 нм увеличивается.
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Карбид кремния обладает высокой тем-
пературой плавления, низким коэффициентом 
расширения и высокой теплопроводностью, что 
делает его перспективным для получения мате-
риалов с повышенными рабочими температура-
ми. Спекание материалов из карбида кремния 
до нулевой пористости традиционно требует 
высоких энергозатрат. одним из путей решения 
настоящей проблемы является использование 
добавок увеличивающих диффузионную актив-
ность при спекании [1].

Перспективно применение добавок, обра-
зующих твердые растворы на основе карбиде 
кремния и увеличивающие коэффициент диф-

фузии. Этим требованиям отвечают добавки 
акцепторного типа – бор, галлий, алюминий и 
др. Проблемой акцепторных добавок является 
сильный приповерхностный характер их раство-
рения [2], что вызывает необходимость исполь-
зования порошков субмикронного размера. 

для достижения меньшей рекристаллиза-
ции и получение материалов с высокими фи-
зико-механическими свойствами перспективен 
метод искрового плазменного спекания (иПС), 
уменьшающий время обжига до нескольких ми-
нут [3].

для спекания использовали механическую 
смесь, карбида кремния (d50 = 0,8 мкм) с аморф-
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ным бором (30–60 нм) с концентрациями 3 и 5 
мас % полученная смешением в мельнице пла-
нетарного типа в течение 2 часов. для экспери-
мента сравнения синтезировали прекурсор из 
полученных механических смесей при темпе-
ратуре 1500 °С в течение 1 часа в среде аргона. 
иПС проводили в среде аргона при температуре 
1850 °С со скоростью нагрева 600 °С/мин с вы-
держкой при максимальной температуре 6, 10 и 
15 минут. давление прессования для всех соста-
вов 20 кн

В настоящей работе исследовали влияние 
предварительного синтеза на свойства получае-
мых материалов методом искрового плазменно-
го спекания.

результаты по определению кажущейся 
плотности, открытой пористости и прочности 
при изгибе представлены в таблице 1.

для составов, содержащих 3 и 5 мас. % бора 
без предварительного синтеза во всём интервале 
исследуемых времён выдержки прочность ра-
стёт, что связано с уменьшением открытой по-
ристости. При этом для состава, содержащего 
5 мас. % бора наблюдается меньшая прочность, 

что связано с наличием меньшего количества 
пор (косвенно подтверждается значениями ка-
жущейся плотности), т.е. меньшим количеством 
концентраторов напряжения. Прочность матери-
алов, полученных после синтеза прекурсора во 
всём исследуемом интервале времён выдержки 
выше, что связано с меньшей пористостью. При 
этом кажущаяся плотность материалов, включа-
ющих предварительный синтез выше. Значения 
прочности материала состава SiC-3 % получен-
ного из прекурсора в исследуемом интервале 
примерно одинаковы. для материала состава 
SiC-5 % включающего предварительный синтез 
прочность в исследуемом интервале времён вы-
держки падает, что связано с рекристаллизацией 
при сохранение нулевой открытой пористости.

Полученные данные позволяют говорить о 
том, что предварительный синтез прекурсора 
твёрдого раствора бора в карбиде кремния по-
зволяет достичь нулевой открытой пористости 
в исследуемом интервале времён выдержки, что 
положительно сказывается на прочности полу-
чаемых изделий.
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таблица 1. Свойства полученных карбидокремниевых материалов
Состав / время выдержки Плотность, г/см3 Пористость, % Прочность, МПа

SiC-3 % B / 6 мин. 2,58±0,02 12,0±0,8 154±3
SiC-3 % B / 10 мин. 2,54±0,03 12,1±0,1 180±3
SiC-3 % B / 15 мин. 2,54±0,02 12,0±0,3 180±6
SiС-5 % B / 6 мин. 2,55±0,04 9,4±0,1 99±4
SiC-5 % B / 10 мин. 2,59±0,01 8,01±0,5 108±5
SiC-5 % B / 15 мин. 2,73±0,02 0,0 147±5

SiC-3 % B / 6 мин., синтез 2,76±0,02 10,61±0,2 194±4
SiC-3 % B / 10 мин., синтез 2,79±0,01 8,23±0,3 204±3
SiC-3 % B / 15 мин., синтез 2,95±0,03 2,45±0,1 188±6
SiC-5 % B / 6 мин., синтез 2,98±0,02 0,52±0,1 265±7
SiC-5 % B / 10 мин., синтез 3,09±0,01 0,0 243±4
SiC-5 % B / 15 мин., синтез 3,11±0,02 0,0 224±4
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В последние годы нанокристаллические ма-
териалы привлекают внимание научного мира 
благодаря проявлению таких свойств, как: по-
вышенная твердость, высокая удельная тепло-
емкость и т.д. [1]. обоснование данных свойств 
материала в нанокристаллическом состоянии 
обычно связывается с проявлением различных 
размерных эффектов на зернах наноразмерных 
частиц. нанокристаллические оксиды выглядят 
наиболее перспективными относительно других 
материалов, поскольку обладают повышенной 
химической и термостабильностью. наноок-
сиды не изменяют своей структуры и размеров 
зерна даже при температуре порядка 800 K [2].

оксид алюминия является одним из наибо-
лее часто используемых благодаря своим привле-
кательным механическим свойствам: твердость, 
прочность и вязкость [3]. на данный момент из-
вестны две наиболее широко распространенные 
и стабильные фазы Al2O3: корундовый α–Al2O3 
и шпинель дефектного типа ɣ–Al2O3 [4, 5]. При-
меняют оксид алюминия в ракетном топливе, 
взрывчатых веществах, пиротехнике, а также в 
качестве изоляторов и т.д. [6–8].

Получают оксид алюминия разнообразными 
методами, один из главных методов – промыш-
ленный метод Байера [9]. однако освоенный 
промышленностью метод Байера не удовлетво-
ряет требованиям по высокой химической чи-
стоте, а также длителен по времени получения 
материала.

известен метод плазмодинамического син-
теза на основе импульсного сильноточного ко-
аксиального магнитоплазменного ускорителя 
эрозионного типа. основными преимущества-
ми данного метода являются: быстродействие, 
простота получения и экологичность техноло-
гии [10]. Простота метода заключается в том, 
что, используя в качестве ствола трубу из алю-
миниевого сплава, в составе которого около 5 % 

магния, и при закачке в камеру-реактор газо-
образного прекурсора – кислорода, возможно 
получение уникальных фаз оксида алюминия. 
Синтез Al2O3 осуществлялся за счет эрозии Al 
ствола. При протекании дуги по ускорительному 
каналу происходит наработка основного матери-
ала (Al), после чего он выносится в камеру, где 
вступает в плазмохимическую реакцию с кисло-
родом, образуя требуемый продукт.

Синтезированный продукт анализировался 
следующими современными методами: методом 
рентгеновской дифрактометрии (Shimadzu XRD 
7000S) и методом просвечивающей электронной 
микроскопии (Philips CM 12).

расшифровка рентгеновской дифрактограм-
мы проведена с помощью программы Search-
Match и базы структурных данных PDF2. В ре-
зультате расшифровки были идентифицированы 
следующие фазы: Al2,667O4 (cubic, SP Fd–3m, no. 
227, a = 7,94800 Å, 80–1385) и MgAl2O4 (cubic, SP 
Fd–3m, no. 227, a = 7,96121 Å, 72–6955). 

результаты рентгеноструктурного анализа 
полученного материала подтверждаются дан-
ными просвечивающей электронной микроско-
пии. Были получены светлопольные рисунки 
при разных увеличениях, а также дифракцион-
ная картина синтезированного продукта. размер 
частиц данного продукта не превышает 250 нм. 
Электронная дифракция с выделенной обла-
сти (SAED) в большинстве своем имеет точеч-
но-кольцевой характер. расшифровка ее резуль-
татов позволяет подтвердить синтез указанных 
выше фаз. 

В работе была экспериментально показана 
возможность получения синтеза нанодисперс-
ного оксида алюминия в системе, основанной 
на использовании импульсного сильноточного 
коаксиального магнитоплазменного ускорителя 
эрозионного типа. 
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влияние СпоСоба приготовления кордиеритовой 
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Применение кордиеритовой керамики очень 
обширно. одним из интересных применений 
его являются керамические фильтры [1]. одни-
ми из главных характеристик для данных изде-
лий являются общая и проницаемая пористости. 
однако с увеличением пористости соединений 
механические свойства падают. В связи с этим 
возникла проблема упрочнения пористой кера-
мики. Поэтому целью данной работы является 
изучение влияние добавки нанопорошка алюми-
ния и способа получения пористой кордиерито-
вой керамики на ее прочностные характеристи-
ки.

В качестве основного сырья были взяты 
глина с содержанием оксида алюминия 40,4 % и 
оксида кремния 37,2 % и магнезиальный сили-
кат (оксида магния 39 %). Массовое соотноше-
ние было рассчитано с учетом получения 100 % 
фазы кордиерита. Были приготовлены 5 групп 
образцов. В первых двух группах проводили 
предварительный синтез кордиерита в шихтах с 
введением бокситов (I) или глинозема (II) (для 
баланса по алюминию) при температуре 1300 °С. 

Полученный кордиерит измельчали до 

фракций менее 500 мкм. Следующие две группы 
образцов готовили из минерального сырья без 
предварительного синтеза кордиерита (III, IV). 
Также в качестве образцов сравнения был взят 
тонкомолотый готовый кордиерит c фракцией 
менее 63 мкм (V). 

В качестве порообразователя и выгорающей 
связки были взяты карбамид и парафин. для 
упрочнения керамики был применен нанопоро-
шок алюминия (нПа). для того чтобы увидеть 
и проследить влияние нанопорошка алюминия 
на изменение свойств кордиеритовой керамики, 
его вводили в шихту в количестве 0,5, 1,0 и 1,5 
мас. %.

Формовались образцы полусухим прессова-
нием парафино-минерального гранулята в виде 
цилиндров. обжиг проводился при температуре 
1300 °С в течение двух часов при максимальной 
температуре. 

Проницаемая пористость измерялась соот-
ношением объема тела с объемом всасываемой 
жидкости. Полученные значения и зависимости 
прочности при сжатии и проницаемой пористо-
сти представлены на рис. 1.

таблица 1. Компонентный состав шихт пористой кордиеритовой керамики

№ Минеральная смесь Глина, % Магнезиальный 
силикат, % Глинозем, % Боксит, %

I Синтезированный кордиерит из 
шихты с добавкой бокситов 57,3 26,7 – 16

II Синтезированный кордиерит из 
шихты с добавкой глинозема 60 30 10

III Сырая смесь с бокситом 57,3 26,7 – 16
IV Сырая смесь с глиноземом 60 30 10
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По полученным данным можно заметить, 
что наибольшей прочностью на сжатие облада-
ют образцы второй группы – 880 МПа, а наи-
меньшей – четвертая группа. Также образцы, 
полученные из ранее синтезированного кордие-
рита, имеют прочность выше до 2 раз, чем об-
разцы, изготовленные из сырых смесей. 

Самой эффективной добавкой для повыше-
ния механических характеристик является вве-
дение 0,5 % нПа. однако можно заметить, что 
проницаемая пористость в данном случае значи-
тельно снижается (до 12 %). Лучшей проницае-
мой пористостью обладают образцы с добавкой 
1 и 1,5 % нПа. 
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Многие направления микроэлектроники ос-
нованы на уникальных свойствах нитрида гал-
лия, в частности, с помощью светодиодов на его 
основе можно получить преобразование элек-
трической энергии в световую с высоким КПд 
до 45 % [1]. В то же время, получение нитрида 
галлия является сложной технической пробле-
мой, поэтому необходим поиск наиболее про-
стых и эффективных способов получения по-
следнего. 

известен способ синтеза нитрида галлия 
сжиганием смеси порошкообразного оксида 
галлия с нанопорошком алюминия в атмосфере 
воздуха [2]. оксид галлия сначала механически 
смешивают с нанопорошком алюминия, после 
чего инициируют горение свободнонасыпанной 

смеси порошков. данная смесь сгорает в само-
поддерживающемся режиме в воздухе с обра-
зованием целевого продукта – нитрида галлия. 
Затем проводят его выделение путем химиче-
ской обработки в растворах серной или соляной 
кислот. 

Преимуществами данного способа явля-
ются: проведение синтеза при атмосферном 
давлении, использование азота воздуха и осу-
ществление синтеза за счет тепловой энергии 
химических реакций при горении смесей нано-
порошка алюминия с оксидом галлия.

недостатками способа являются: низкий 
выход нитрида галлия, использование пористых 
структур, которые служат балластом в производ-
стве изделий. 

рис. 1.		Предел	прочности	при	сжатии	и	проницаемая	пористость	для	всех	образцов
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Целью работы является поиск наиболее эф-
фективного метода синтеза нитрида галлия.

данный синтез GaN основан на явлении 
химического связывания азота воздуха с образо-
ванием стабильных кристаллических фаз нитри-
дов. Процесс горения идет в две стадии [3], на 
первой (низкотемпературной) происходит выго-
рание абсорбированного водорода, температура 
процесса составляет от 800 до 1200 °С. на вто-
рой стадии (высокотемпературной) идет образо-
вание нитридов при 2000–2400 °С. на текущий 
момент механизм данного явления полностью 
не изучен, но имеются предположения о том, что 
во время образования нитридов протекает фото-
химическая дезактивация кислорода, который 
переходит в синглетное состояние, являющееся 
неактивным, а реакционная активность азота 
при нагревании возрастает, и он взаимодейству-
ет с алюминием с образованием нитридов [3]:

O2(
3Σg

–) + nhv → O2(
1Δg

–) .  (1)
N ≡ N + M+M– → [N ≡ N ••• M+M–] → 2M+N– .  (2)

Помимо образования нитрида галлия таким 
способом имеются сведения о получении нитри-
дов ниобия [4], тантала [5], бора, кремния, алю-
миния [3], и других элементов.

для приготовления смеси металлического 
галлия с нанопорошком алюминия, полученным 
в условиях электрического взрыва алюминиево-
го проводника в аргоне, смесь подогревали до 
30–35 °С и перемешивали механически. В экс-
периментах использовали смесь со следующим 
массовым соотношением компонентов галлий 
- алюминий: 2 : 4, 3 : 3, 4 : 2, 5 : 1. Сжигание сво-
боднонасыпанной смеси порошков проводили 
в боксе на стальной подложке в условиях сво-
бодного доступа воздуха. Процесс горения для 
образцов с массовым соотношением Ga–Al 2 : 4, 
3 : 3 проходил в одну стадию, для образцов с 
массовым соотношением Ga–Al 4 : 2 – в две ста-
дии, горение образца с массовым соотношением 
Ga–Al 5 : 1 протекало слабо, преимущественно 
точечно. рФа продуктов сгорания изучаемых 
смесей показал, что в условиях горения в воз-
духе нитрид галлия не образуется, то есть экс-
перименты, представленные в [2] не удалось 
воспроизвести. Возможно, что нитрид галлия 
образуется в качестве промежуточного продукта 
при горении в воздухе, но при высокой темпера-
туре в волне горения он разлагается (нестабилен 

термически).
Согласно термограмме при нагревании до 

470 °С масса образца уменьшалась, при 500 °С 
наблюдалось увеличение веса с относительно 
высокой скоростью с последующим замедлени-
ем при 600 °С. После медленной стадии окис-
ления (600 °С – 735 °С) наблюдалась вторая ста-
дия окисления до 950 °С с меньшей скоростью. 
Таким образом, процесс окисления (горения) 
смеси 2 : 2 проходил в 2 стадии, как и для нано-
порошка алюминия без добавок. особенностью 
процесса является десорбция при начальном на-
гревании (3,3781 wt. %).

Таким образом, воспроизвести синтез ни-
трида галлия согласно патенту [2] не предста-
вилось возможным. Процесс окисления смеси 
нанопорошка алюминия в смесях с оксидом гал-
лия (III) проходил в 2 стадии аналогично окисле-
нию нанопорошка алюминия согласно рФа, но 
кристаллическая фаза нитрида галлия не стаби-
лизировалась.

Благодаря набору различных физических 
и химических свойств, таких как электрон-
но-дырочная проводимость, высокая тепло-
проводность, стойкость в агрессивных средах 
и многим другим нитрид галлия является пер-
спективным соединением для создания мате-
риалов в таких областях, как оптоэлектроника, 
военная и космическая промышленность, а так-
же в биомедицинских технологиях. на данный 
момент времени подавляющее большинство 
методов синтеза нитрида галлия основано на 
реакции взаимодействия аммиака с галлийсо-
держащим компонентом, но применение таких 
методов в широких масштабах может быть за-
труднено их большой энергоемкостью и дли-
тельностью процесса. Перспективным методом 
синтеза может являться высокотемпературное 
горение смеси порошкообразного оксида гал-
лия с нанопорошком алюминия в атмосфере 
воздуха. основными преимуществами данного 
метода являются низкие энергозатраты и корот-
кое время синтеза, в то же время имеется слож-
ности в получении чистого нитрида галлия без 
примесей, но исследования в получении чистого 
нитрида галлия проводятся непрерывно, так как 
галлий используется в синтезе нитрида галлия и 
в качестве носителя гамма – излучения в ядер-
ных реакторах. 
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моделирование процеССа подготовки 
промыСловой нефти

А.А. Чернышов
Научный руководитель – к.т.н., доцент О.К. Семакина

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
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из нефтяных скважин Катыльгинского ме-
сторождения извлекается сложная нефтяная 
смесь. В сыром виде транспортировка нефти по 
магистральным трубопроводам экономически 
не целесообразна, поэтому после скважин нефть 
по трубопроводу направляется на установку 
подготовки нефти (УПн).

При подготовке продуктовой нефти исполь-
зуются высокоэффективные отстойные аппара-
ты, которые совмещают в себе процессы сепара-
ции нефтяного газа и обезвоживания нефти.

актуальность данного исследования выра-
жается в качественной подготовке и глубоком 
обезвоживании товарной нефти с целью умень-
шения экономических затрат и облегчения по-
следующей обработки.

Целью работы является исследование вли-
яние технологических параметров на качество 
подготовки нефти и построение модели процес-
са разделения многокомпонентной смеси в трех-
фазном сепараторе (ТФС).

В данной работе используется математиче-
ская модель на основе уравнения Стокса [1].

ωOC = ,
g • dКАП • (ρВ – ρН)2

18 • μН

где g – ускорение свободного падения, м/с; dКАП

2  
– диаметр капли воды, м; ρВ, ρн – плотность воды 
и нефти, кг/м3; μн – вязкость нефти, Па • с.

Максимальный размер капель определялся 
по методике Тронова В.П. [2]:

рис. 1.		Зависимость	скорости	осаж-
дения	от	диаметра	капель	при	раз-

личной	температуре	среды

рис. 2.		Зависимость	остаточной	об-
водненности	от	расхода	водонефтя-

ной	эмульсии	и	температуры
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dmax = 43,3 ,
σ1,5 + 0,7 • μВ • u0,7 • σ0,8

0,1 0,5u2,4 • Re0,1 • μВηСМ • ρН • μН
где dmax – максимальный диаметр капли, м; σ – 
поверхностное натяжение нефти, н/м; μВ – вяз-
кость воды, Па • с; ν – кинематическая вязкость 
эмульсии, м2/с; u – линейная скорость потока, 
м/с.

основным показателем качества нефти яв-
ляется обводненность нефти на выходе из сепа-
ратора:

= (1 – В)4,7,
18 • ωОС • μН • (1 – В)2

2dmax • (ρН – ρВ) • g • (1 – В)2 – (1 – В/В0)
2

где ωоС  – скорость осаждения капель, м/с; В, В0 

– обводненность нефти на выходе и на входе, %.

результаты проведенных расчетов при тем-
пературе 15 °C и 25 °C представлены на рис. 1–2.

При увеличении расхода нефти на входе в 
ТФС возрастает обводненность до 9 % мас., но с 
повышением температуры в аппарате, обводнен-
ность эмульсии снижается. Повышение нагруз-
ки более чем регламентировано производите-
лем, может повлиять на сбой технологического 
процесса. Чтобы избежать данной проблемы, 
нужно определить количество параллельно ра-
ботающих аппаратов.

При использовании математической модели 
процесса первичной подготовки нефти повыша-
ется возможность увеличения эффективности 
работы действующей УПн.

Список литературы
1.	 Лутошкин	 Г.С.,	 Дунюшкин	 И.И.	 Сборник	

задач	 по	 сбору	 и	 подготовке	 нефти,	 газа	
и	 воды	 на	 промыслах.–	 М.:	 Альянс,	 2014.–	
132с.

2.	 Ким	 С.Ф.,	 Ушева	 Н.В.,	 Самборская	 М.А.	 и	

др.	 Моделирование	 процессов	 разрушения	
водонефтяных	эмульсий	для	крупнотоннаж-
ных	технологий	 подготовки	 нефти	 //	 Фун-
даментальные	исследования,	2013.–	№8–3.–	
С.626–629.
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введение. Характерным новообразованием, 
возникающим на зубах 80 % людей, являются 
зубные камни. К настоящему времени известно, 
что в их состав входят фосфаты кальция различ-
ной стехиометрии, чаще гидроксиапатит (Га) 
и брушит. невыясненными остаются вопросы 
взаимодействия органической и минеральной 
составляющей приводящее к образованию ден-
толитов.

цель работы – изучение адсорбции ами-
нокислот (аК) различных групп на брушите и 
гидроксиапатите.

экспериментальная часть. для прове-
дения эксперимента навеску твердой фазы 
(m = 0,5 г) помещали в колбу и заливали раство-
ром аК (V = 25 мл), СаК = 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 
30 мМ (диапазон концентраций, характерный 
для слюны человека [1]), рн = 6m5, Т = 298 К. 
Проводили 30 минутное встряхивание, после 
чего оставляли на 48 час. По истечении заданно-
го времени определяли остаточное содержание 

аК в фильтрате (спектрофотометрия, КФК-2), 
рн раствора после сорбции, массу осадков. для 
описания изотерм адсорбции проведена обра-
ботка экспериментальных данных с позиции те-
ории Ленгмюра и Фрейндлиха [2]. Твёрдую фазу 
анализировали физико-химическими методами: 
иК-Фурье спектроскопия (ФСМ-2202), рФа 
(D8 Advance, Bruker), определение удельной 
площади поверхности (БЭТ, Сорбтометр, ооо 
Катакон), оптическая микроскопия (XSP-104).

результаты и их обсуждение. данные, 
представленные в табл. 1 показывают, что вы-
бранные фосфаты кальция отличаются дисперс-
ностью, удельной поверхностью и зарядом ча-
стиц в водном растворе. 
таблица 1. Характеристика сорбентов

Показатель Брушит Га
Sуд, м

2/г 12 93

d, мкм ~ 50 ~ 13
Заряд частиц + ±
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В ходе исследования установлено, что с 
достаточной степенью достоверности (р = 0,95) 
изотермы адсорбции аК описываются моделью 
Ленгмюра. рассчитанные уравнения приведены 
в табл. 2. По величине предельной адсорбции 
аминокислоты можно расположить в ряд: для 
брушита – Gly > Glu > Asp > Ala > Ser; для Га – 
Gly > Ser > Glu > Ala > Asp. Получено, что глицин 
и серин лучше адсорбируются на поверхности 
Га, в то время как глутаминовая и аспарагино-
вая кислота на брушите, для аланина величина 
предельной адсорбции не зависит от типа сор-
бента. 

рассчитанные величины энергии Гиббса 
указывают на механизм физической адсорбции 
за счёт сил электростатического взаимодействия 
положительно и отрицательно заряженных цен-
тров, а также за счет образования водородных 
связей. дополнительная стабилизация образую-
щихся поверхностных соединений может быть 

обусловлена способностью аминокислот обра-
зовывать полидентатные хелатные комплексы с 
ионами кальция [3].

При изучении влияния рн на величину ад-
сорбции установлено, что для глицина, аланина, 
аспарагиновой и глутаминовой кислот макси-
мальная адсорбция на брушите происходит при 
рн = 7,50 ± 0,05.

Факт адсорбции подтверждаются данными 
иК-Фурье спектроскопии и анализа удельной 
площади поверхности (БЭТ): для брушита зна-
чение Sуд упало на 75 % и составило 3 м2/г (не 
зависимо от природы аминокислоты), для ги-
дроксиапатита – Gly 52 м2/г (↓ 44 %), Ser и Glu 60 
м2/г (↓ 35 %), Ala и Asp 72 м2/г (↓ 22 %). рФа по-
казывает, что образование новых фаз в данных 
условиях не происходит.

работа выполнена при финансовой под-
держке рФФи проект мол_а №16-33-00864.
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таблица 2. Параметры адсорбции аК на фосфатах кальция при рн = 6,5

аК
Брушит Га

Ур. Ленгмюра ΔG, дж/моль Ур. Ленгмюра ΔG, дж/моль

Gly Г = 0,597 •
49,95 • C

l + 49,95 • C –9689,8 Г = 0,668 •
41,23 • C

l + 41,23 • C –9214,5

Glu Г = 0,371 •
18,01 • C

l + 18,01 • C –7162,5 Г = 0,357 •
37,98 • C

l + 37,98 • C –9011,1

Asp Г = 0,291 •
8,06 • C

l + 8,06 • C –5170,8 Г = 0,188 •
8,79 • C

l + 8,79 • C –5383,9

Ser Г = 0,197 •
6,55 • C

l + 6,55 • C –4654,6 Г = 0,378 •
11,59 • C

l + 11,59 • C –6071,5

Ala Г = 0,226 •
17,25 • C

l + 17,25 • C –7055,7 Г = 0,221 •
21,05 • C

l + 21,05 • C –7544,2
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на сегодняшний день остаётся актуальным 
вопрос синтеза композиционных металлокера-
мических покрытий на поверхности алюминия. 
Такой тип покрытий может выступать в качестве 
защитного, функционального или декоративно-
го. При этом часто к покрытиям предъявляется 
требование устойчивости к внешним термиче-
ским воздействиям, которое выражается в отсут-
ствии отслаивания покрытия после термической 
нагрузки.

В этой связи относительно новый класс по-
крытий – неметаллические неорганические на-
ноструктурные (ннн) покрытия представляют 
значительный интерес [1]. данные покрытия 
могут быть сформированы в условиях локализа-
ции высокоэнергетических потоков на границе 
раздела фаз металл – раствор электролита, при 
этом процесс обычно сопровождается коллек-
тивными микроплазменными разрядами [2], ко-
торые возможно наблюдать визуально.

использование полученных данным мето-
дом материалов представляется чрезвычайно 
перспективным для общего машиностроения, 
электроники и различных изделий двойного на-
значения ввиду возможности синтеза покрытий 
с высокими коэффициентами поглощения для 
различных диапазонов электромагнитного излу-
чения. 

Кроме того, в аспекте создания термостой-
ких покрытий метод ступенчатого микроплаз-
менного текстурирования [3] является одним 
из самых оптимальных путей достижения по-
ложительного результата, поскольку позволяет 
выполнять процедуру текстурирования поверх-
ности и нанесения слоя покрытия на одном обо-
рудовании. Формирование покрытий с тексту-
рированной границей раздела является одним 
из наиболее перспективных способов создания 
материалов с высокой стойкостью к внешним 
термическим и механических воздействиям [3].

Возможность введения в состав формируе-
мых слоев широкого круга элементов позволя-

ет синтезировать покрытия на базе смешанных 
анодных оксидов с соответствующими функци-
ональными свойствами. Так в случае введения 
железа покрытия приобретают магнитоактив-
ные свойства, возможно формирование опти-
чески селективных коричневых, синих серых, 
розовых и черных покрытий с ценными декора-
тивными свойствами. нанесение покрытия на 
предварительно текстурированную поверхность 
также является способом увеличения их погло-
щающей способности.

рассмотрим формирование ннн-железосо-
держащего термостойкого покрытия на поверх-
ности сплава алюминия д16Т.

образцы в форме пластин были отполиро-
ваны до 10 класса шероховатости, очищены от 
органических загрязнений и тщательно промы-
ты дистиллированной водой, затем этанолом и 
снова дистиллированной водой.

Процесс микроплазменной обработки, 
включающей 2 этапа микроплазменного тексту-
рирования, был реализован в боратно-фосфат-
ном электролите, дополнительно содержавшем 
3 г/л K3(Fe(CN)6). образцы служили анодом, в 
качестве катода выступали пластины нержавею-
щей стали. В процессе обработки было налаже-
но непрерывное охлаждение электрохимической 
ячейки. После двухстадийного микроплазмен-
ного текстурирования была достигнута текстура 
поверхности, характеризующаяся параметром 
Ra = 0,77 мкм. Каждый этап микроплазменной 
обработки производился при поляризующем на-
пряжении 310 В, длительность воздействия со-
ставляла 20 минут.

После финального нанесения покрытия, 
содержащего до 10 ат. % железа, среднее для 10 
образцов значение коэффициента поглощения 
электромагнитного излучения в диапазоне длин 
волн 7–14 мкм составило 0,91 ± 0,05. Получен-
ные покрытия также характеризовались высокой 
твердостью, хорошей адгезией и способностью 
выдерживать термический удар без отслоения.
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алюминиевая пудра, выпускается в боль-
шом объеме и применяется в химической, лако-
красочной и строительной промышленностях. 
Строительная промышленность является основ-
ным потребителем алюминиевой пудры, которая 
используется в качестве газообразователя для 
получения ячеистых бетонов [1].

анализ литературных источников показал, 
что алюминиевая пудра не рассматривается с 
точки зрения исследований ее активности при 
взаимодействии с воздухом [2].

Целью данной работы являлось исследова-
ние активности гидрофильных алюминиевых 
пудр марок RA20, RA30, RA40, RA50 и RA60 
при взаимодействии с воздухом.

для определения активности алюминиевых 
пудр марок RA при неизотермическом окисле-
нии воздухом по реакции (1) использовалась 
методика определения параметров активности 
нанопорошков [3] при определении темпера-
туры начала окисления, степени превращения 
алюминия (степень окисленности) и теплового 
эффекта реакции окисления.

4Al + 3O2 = 2Al2O3  (1)
Параметры активности пудр определя-

лись с помощью теромоанализатора STA-409 
(NETZSCH, Германия), путем нагревания до 
температуры 1500 °С на воздухе, скорость ли-
нейного нагрева составляла 15 К/мин. резуль-

рис. 1.		ДТА	и	ТГ	кривые	алюминиевой	пудры	RA20
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таты исследовании приведены на рисунке 1 для 
алюминиевой пудры марки RA, кривые дСК и 
ТГ марок RA20–RA60 практический идентичны 
кривым марки RA20.

При обработке кривых дСК и ТГ определя-
лись увеличение массы исследуемых образцов и 
температуры начала окисления (Тох). на кривой 
дСК различимы экзоэффекты при Тох = 585, 770, 
1100 и 1200 °С, характеризующие четыре ста-
дии окисления алюминия воздухом, экзоэффект 
при 1500 °С обусловлен фазовым переходом 
γ-Al2O3 → α-Al2O3, на кривой дТа наблюдается 
эндоэффект при температуре 660 °С, обуслов-
ленный плавлением алюминия (рис. 1).

Содержание вещества покрытия частиц Al 
в пудрах рассчитывалось по ТГ зависимостям, 
полученным при линейном нагревании образ-
цов в воздухе. Потери массы вещества до 1,5 
мас. % наблюдается при температуре до 350 °С 

для всех исследуемых марок. Максимум потери 
массы (десорбция и медленное окисление) про-
шествуют началу интенсивного окисления алю-
миниевых пудр при нагревании. Затем происхо-
дит резкое увеличение скорости роста массы до 
20 % для RA20 и до 12 % для RA60 в интервале 
температур 400–600 °С и выделения теплоты, 
носящее взрывоподобный характер (рисунок 1). 
Как показывают литературные источники, ана-
логичные процессы окисления протекают в на-
нопорошках алюминия.

Таким образом, пудры RA по параметрам 
активности при неизотермическом окислении 
воздухом проявляют высокую активность. Вы-
сокая активность пудр марок RA видимо, обу-
словлена наличием активных атомов на гранях 
пластинчатых частиц алюминия гидрофильной 
пудры.
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введение
оксиды железа известны многие столетия. 

Тем не менее, на сегодняшний день их исполь-
зование все также актуально, в частности, бла-
годаря их уникальным электромагнитным свой-
ствам. наибольшее распространение получила 
фаза магнетита Fe3O4, которая используется в 
медицинских целях и в радиопоглощающих по-
крытиях, работающих в диапазоне менее 20 
ГГц. однако, в последнее время наблюдается 
повышенный научный интерес к другой моди-
фикации оксида железа – фазе ε-Fe2O3, которая 
согласно имеющимся данным может эффектив-
но поглощать электромагнитное излучение в 
диапазоне свыше 100 ГГц [1]. Главным препят-

ствием обширному исследованию свойств дан-
ной фазы является то, что она термодинамиче-
ски нестабильна и может существовать только 
в наноразмерном состоянии. Следовательно, ее 
можно синтезировать лишь несколькими мето-
дами, среди которых наиболее популярным яв-
ляется золь-гель метод [2]. 

ранее было показано¸ что методом прямого 
плазмодинамического синтеза можно получить 
ε-фазу оксида железа, причем с содержанием до 
50 % [3]. Этот метод отличается быстродействи-
ем, простотой и возможностью масштабирова-
ния количества получаемого продукта. В данной 
работе исследовалось влияние концентрации 
кислорода на фазовый состав получаемых по-
рошков.



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

116

экспериментальная часть
Принцип работы системы на основе коак-

сиального магнитоплазменного ускорителя был 
подробно рассмотрен ранее [3]. основная идея 
заключается во взаимодействии железосодержа-
щей плазмы со средой заполненной смесью, со-
держащей кислород и аргон в различном соотно-
шении. Кислород является вторым необходимым 
прекурсором плазмохимической реакции. аргон 
используется с целью предотвращения образо-
вания примесных фаз. В ходе проведения серии 
экспериментов основные параметры системы 
оставались неизменными (зарядное напряжение 
Uзар = 3,0 кВ, Сзар = 14,4 мФ), менялось только со-
отношения O2 : Ar (10 : 90; 50 : 50 и 100 : 0). дав-
ление смеси всегда было одинаковым и равным 
атмосферному. В результате проведения данных 
экспериментов были получены порошкообраз-
ные образцы, которые без предварительной об-
работки исследовались методом рентгеновской 
дифрактометрии на рентгеновском дифрактоме-
тре Shimadzu XRD-7000S. оценка количествен-
но-фазового состава проводилась с помощью 
полученных рентгеновских дифрактограмм в 
программной среде «PowderCell 2.4» с исполь-
зованием базы данных PDF 2+. 

Установлено, что концентрация кислорода 
сильно влияет на фазовый состав получаемых 
продуктов. Так, с увеличением концентрации 
кислорода содержание эпсилон фазы увеличива-
ется с 22,0 % масс. (O2 : Ar – 10 : 90) до 50 % масс 
(O2 : Ar – 100 : 0). По всей видимости, такая зави-

симость можно быть объяснена особенностями 
развития плазмы в пространстве, заполненном 
газовой средой. В эксперименте, где в газовой 
смеси преобладает аргон, скорость плазменно-
го потока снижается из-за большего сопротив-
ления среды, что приводит к уменьшению ско-
рости распыления и уменьшению вероятности 
образования эпсилон фазы. В случае 100 %-ной 
концентрации кислорода, скорость потока плаз-
мы выше. Это влияет на скорость распыления 
и формирование наночастиц размерами менее 
100 нм. Таким образом, преобладающей фазой 
в продукте становится ε-Fe2O3. Стоит также 
отметить, что средние размеры эпсилон фазы 
возрастают с увеличением концентрации кисло-
рода. Тем не менее, они не превышают уровень 
~ 50 нм для каждого из образцов.

заключение
В этой работе показан уникальный метод 

плазмодинамического синтеза оксидов желе-
за. особенностью данного метода является 
быстротечность протекающей реакции (менее 
1 мс) и достаточно высокий выход необходимой 
уникальной фазы ε-Fe2O3. В работе рассмотре-
но влияние концентрации кислорода в рабочей 
камере-реакторе на фазовый состав получаемых 
порошкообразных продуктов. Установлено, что 
повышение концентрации кислорода приводит к 
увеличению выхода эпсилон фазы оксида желе-
за вплоть до 50 % масс.
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одна из самых распространенных проблем 
для терморегулирования в электрических систе-
мах становится увеличивающая плотность энер-

гии в малых электронных приборах. Ведь недо-
статочное охлаждение негативно сказывается на 
надежности и эффективности полупроводнико-
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вых компонентов. различного рода пластины и 
подложки, выполненные из меди и молибдена, 
могут выполнять функции радиаторов и обе-
спечивать эффективное терморегулирование в 
электронных элементах. В данной работе рас-
сматривается подбор наиболее оптимальных 
параметров спекания меди и молибдена для 
дальнейшего их использования в электронных 
приборах. 

Методом искрового плазменного спекания 
были получены несколько образцов. Главный 
изменяющийся параметр – температура спека-
ния, диапазон – от 1000 °С до 1100 °С, с шагом 
20 °С. другие же параметры оставались неиз-
менными: давление P = 60 МПа, время выдержки 
t = 10 минут, рабочая среда – вакуум, пресс-фор-
ма выполнена из графита. Медь и молибден за-
сыпались в пресс-формы в соотношении 30 : 70 
соответственно. Стоит отметить, что использо-
вался нанопорошок меди, который, в свою оче-
редь, был получен при помощи коаксиального 
магнитоплазменного ускорителя [1].

далее был проведен рентгеноструктур-
ный анализ полученных образцов при помощи 
рентгеновского дифрактометра Shimadzu XRD 
7000S. По результатам исследования стоит от-
метить, что основными фазами в полученных 
продуктах являются молибден с кубической 
сингонией (карточка №42-1120) и медь (карточ-
ка №85-1326) с такой же сингонией. Медь и мо-
либден имеют пространственные группы Fm-3m 
(№225) и Im3m (№229) соответственно. 

При помощи сканирующего электронно-
го микроскопа Hitachi TM-3000 была иссле-
дована микроструктура имеющихся образцов. 

наиболее оптимальная температура спекания 
– 1060 °С. для образца, спеченного при данной 
температуре, характерно минимальное количе-
ство межзеренных пространств – отсюда высо-
кая плотность материала. Также микрочастицы 
имеют минимальный размер, что обеспечивает 
более плотное прилегание частичек друг к дру-
гу. Плотность образцов, спеченных при темпера-
турах свыше 1060 °С, уменьшаются ввиду того, 
что медь начинает вытекать из-за слишком вы-
сокой температуры, что сопровождается образо-
ванием пор. По литературным данным, темпера-
тура плавления меди составляет 1085 °С. 

Затем была определена величина твердости 
по Виккерсу для полученных образцов. По по-
лученным результатам стоит отметить, что при 
увеличении температуры спекания твердость 
образцов увеличивается. Это объясняется тем, 
что повышенная температура спекания способ-
ствует более быстрому уплотнению материала. 
Высокая плотность образцов является причиной 
высокой твердости [2].

В ходе проведенных работ методом плаз-
менного искрового спекания были получены 
объемные образцы, выполненные из меди и 
молибдена, что подтверждено результатами 
рентгеноструктурного анализа. Также была ис-
следована их микроструктура при помощи ска-
нирующей электронной микроскопии, по кото-
рой можно сказать, что наиболее оптимальная 
температура спекания – 1060 °С. Максимальная 
величина твердости по Виккерсу равна 385 HV, 
что значительно больше твердости чистого мо-
либдена, равной 147 HV.
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Зола-унос и золошлаковые смеси отвалов 
тепловых электроцентралей могут применять-
ся при изготовлении различных строительных 
материалов: цементов, силикатного и глиняного 
кирпича, бетонных камней, пористых заполни-
телей для бетонов, асфальтобетона и другие. В 
россии действуют стандарты, определяющие 
требования к золе-унос, шлаку и золошлаковой 
смеси теплоэнергетики для использования в раз-
личных секторах экономики [1]. Пригодность 
золы и шлака в качестве основного сырья при 
производстве строительных материалов и в бе-
тонах различного назначения в качестве напол-
нителя или взамен части вяжущего материала 
определяется, прежде всего, отсутствием или 
ограниченным содержанием в них вредных ком-
понентов, ухудшающих физико-механические 
характеристики строительных материалов и бе-
тонов, снижающих технологические процессы 
производства и ограничивающих область при-
менения [2]. 

использование их в промышленности– один 
из стратегических путей решения экологической 
проблемы в зоне работы тепловых электроцен-
тралей. для определения направления исполь-
зования золошлаковых материалов необходимо 
исследовать следующие качественные показа-
тели: гранулометрический состав, удельная по-
верхность, насыпная плотность, содержание 
оксидов кальция, магния, алюминия, кремния и 
железа [3].

оптимальное содержание золы в тяжелых, 
легких, ячеистых бетонах и строительных рас-
творах устанавливают в результате подбора со-
ставов на конкретных материалах при условии 
обеспечения требуемых показателей качества 
бетона и раствора в изделиях, конструкциях и 
коррозионной стойкости арматуры [4].

При проведении экспериментов в каче-
стве объекта исследований был использован 
золошлаковый материал Северской теплоэлек-
троцентрали. определен гранулометрический 

состав золошлакового материала. результаты, 
которого представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, фракция 
(–0,25 + 0,1) мм преобладает, ее содержание со-
ставило 35,47 %. на основании [3] определено 
содержание свободного оксида кальция в иссле-
дуемом материале. результаты представлены в 
таблице 1.

В ходе экспериментов было выявлено, что 
наибольшее содержание свободного оксида 
кальция 4,18 % содержится во фракции (–2 + 1) 
мм. наименьшее содержание свободного оксида 
кальция 2,52 % – (–0,315 + 0,25) мм. 

далее было определено содержание оксида 
железа (III) комплексонометрическим методом 
[5]. Содержание оксида железа в исследуемом 
материале составило 0,89 %. Таким образом, 
можно констатировать, что золошлаковые мате-
риалы являются весьма перспективной сферой 
для инноваций и инвестиций, имеющих много-
целевую направленность, и их переработка по-
зволяет оказать существенное влияние на эколо-
го-социально-экономическое развитие.

таблица 1. Содержание свободного оксида кальция 
в различных фракциях

размер фрак-
ции, мм

Содержание 
фракции в 
объекте, %

Содержание 
свободного 

оксида каль-
ция, %

+ 2 1,17 2,804
–2 + 1 15 4,18

–1 + 0,5 11,5 3,785
–0,5 + 0,315 7,6 3,08
–0,315 + 0,25 5,07 2,52
–0,25 + 0,1 35,47 3,01
–0,1 + 0,08 5,27 3,64

–0,08 + 0,063 6,15 3,625
–0,063 + 0,04 7,35 3,92

–0,04 + 0 5,39 3,045
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СредСтва защиты выпарного аппарата
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В настоящее время очень стремительно раз-
вивается химическая промышленность. Высо-
кие требования предъявляются к технологиче-
скому оборудованию, в области промышленной 
безопасности. При внедрении новых техноло-
гий, зачастую применение находят процессы, 
протекающие под высоким давлением, которое 
является неотъемлемым фактором многих хи-
мических реакций. Поэтому технологическое 
оборудование химических производств проек-
тируют на высокие рабочие параметры техноло-
гической среды: давление, температуру и агрес-
сивные среды. 

При проектировании нередко стоит задача 
защитить аппарат от разрушения, путем созда-
ния условий для своевременного стравливания 
избыточного давления. для этой цели использу-
ют предохранительные клапаны различных ви-
дов [2].

Современные требования промышленной 
безопасности рассредоточены по большому ко-
личеству различных документов. Это значитель-

но усложняет принятие решения при проекти-
ровании аппаратов, что, отрицательно влияет на 
уровень безопасности разрабатываемого обору-
дования.

Внедрение новых технологий, требуют точ-
ных методов расчета с использованием совре-
менных программ. В данной работе проведен 
расчет предохранительного устройства в про-
грамме «Wolfram Mathematica 10.4» в соответ-
ствии с нормативными документами. на сегод-
няшний день «Wolfram Mathematica 10.4» – это 
непрерывно развивающаяся система, являюща-
яся одной из самых мощных вычислительных 
систем в мире [3].

Был выбран предохранительный пружин-
ный полноподъемный фланцевый клапан типа 
СППК4-16 [1].

В результате данной работы выяснили, что 
расчет в программе «Wolfram Mathematica 10.4» 
защиты выпарного аппарата с подбором предо-
хранительного устройства очень удобен и пер-
спективен.
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иСпользование аморфного кремнезема 
в качеСтве Сырьевого материала 

для получения пеноСтекла
Л.Ю. Штирц, Д.А. Мещерских
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Вопрос о поиске альтернативных сырьевых 
материалов для стекольного производства на 
сегодняшний день остается открытым. исполь-
зование аморфного кремнезема, полученного в 
результате выщелачивания серпентинита, для 
производства пеностекла откроет новые воз-
можности для уменьшения запасов отходов и 
для развития отрасли в целом.

Внедрение побочных отходов в производ-
ство позволит снизить себестоимость материа-
ла, а это в свою очередь благоприятно скажется 
на широком применении материала в различных 
областях промышленности.

Целью работы является изучение возможно-
сти использования отходов после выщелачива-
ния серпентинита для производства пеностекла.

Химический состав отхода изучали методом 
эмиссионного спектрального анализа с индук-
тивно-связанной плазмой. Усредненные резуль-
таты анализа представлены в таблице 1.

Фазовый состав определяли методом рФа 
на дифрактометре с вращающимся анодом 
Miniflrex 600 (CuKα-излучение, λ = 1,541862 Å, 

интервал съёмки – 3,00–90,00°, шаг сканиро-
вания – 0,02°) «Rigaku – Carl Zeiss» (Япония) 
с программами управления и сбора данных 
MiniFlex guidance и пакетом обработки данных 
PDXL Basic. идентификацию дифракционных 
максимумов проводили с использованием банка 
данных JSPDS. Полуколичественную оценку со-
держания фаз проводили с использованием ко-
рундового числа RIR (Reference Intensity Ratio) 
по методу Чанга (Chung).

Фазовый состав исследуемого микрокрем-
незема представлен на рис. 1.

Фазовый состав, мас. %: стеклофаза 92–98, 
энстатит Mg2Si2O6 2–5, антигорит Mg6(Si4O10)
(OH)8 1–3, кварц 1–3.

Согласно Б.К. демидовича [2] оптимальные 
составы стекол расположены в областях, % по 
массе: 60–72,5 SiO2, 2,5–15 Al2O3, 0–2,5 Fe2O3, 
4,5–6 CaO, 1,5–3,5 MgO, 12,5–15 Na2O. исходя 
из этих данных, для дальнейшего изучения были 
выбраны 2 состава. Количественные значения 
представлены в таблице 2.

результаты анализов позволяют сделать 

рис. 1.		Рентгенограмма	аморфного	кремнезема
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вывод о возможности использования отходов 
производства выщелачивания серпентинита для 
производства пеностекла.

Таким образом, следующим этапом работы 
будет выбор газообразователя и оптимальной 

технологии синтеза пеностекла.
работа выполняется при содействии Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере.
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таблица 1. Химический состав аморфного кремнезема, мас. %
SiO2 Al2O3 CaO MgO Cr2O3 Fe2O3

67,891 0,975 1,435 12,271 0,703 15,399

таблица 2. Заданный состав стекла, масс. %
Состав SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O Fe2O3

№1 62 2,5 4,5 1,5 12,5 2,5
№2 60 5 5,5 3,5 15 11



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

122
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оСнове элементного фоСфора 
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1Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН 
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Синтез фосфорорганических соединений 
непосредственно из элементного фосфора рас-
сматривается сейчас как один из наиболее эф-
фективных и экологически приемлемых мето-
дов формирования P–C связи. Последние годы 
в этом направлении активно развиваются ори-
гинальные прямые реакции элементного (как 
белого, так и красного) фосфора или генерируе-
мого из него фосфина (PH3) с различными элек-
трофилами (арил- и гетарилалкены, ацетилены, 
органилгалогениды) в суперосновных средах 
типа «гидроксид щелочного металла – полярный 
негидроксильный растворитель (дМСо, ГМФ-
Та)» или в условиях межфазного катализа [1, 2]. 
использование данной методологии позволило 

разработать удобные подходы к синтезу ранее 
неизвестных или труднодоступных фосфинов, 
фосфиноксидов, фосфинсульфидов, фосфинеле-
нидов и фосфиновых кислот. 

В докладе представлены последние дости-
жения в фосфорорганической химии на основе 
элементного фосфора, а также примеры даль-
нейшего синтетического использования получа-
емых соединений. обсуждаются: 

• прямое фосфорилирование системой 
Pn/KOH/дМСо(H2O) ряда доступных элек-
трофилов: ацетилен, 2-бромпиридин, ви-
нилтриметилсилан, замещенные к арома-
тическом кольце стиролы, α-метилстирол 
[3], димер α-метилстирола, 1,4-дифенилбу-

Химия и химическая 
технология органических 
веществ и материалов

Секция 2

Схема 1.
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тадиен-1,3, 4-трет-бутоксистирол, аллилме-
токсибензолы природного происхождения 
(Схема 1). 

• присоединение вторичных фосфинсульфи-
дов [4] и -селенидов [5] к алкенам [4, 5] и ал-
кинам 6 в отсутствии каких-либо катализа-
торов, инициаторов и растворителей (схема 
2). Эти реакции протекают с высокой сте-
пенью региоселективности в сравнительно 
мягких условиях (80 °С, 3–44 ч), приводя 
к моноаддуктам анти-Марковниковского 

типа с выходом 60–99 %. Присоединение 
к алкинам реализуется регио- и стереосе-
лективно с образованием Z-алкенов. При-
соединение вторичных фосфиноксидов 
к винилсульфидам в аэробных условиях 
неожиданно дает 1-гидрокси-2-(органо-
сульфанил)этилфосфиноксиды (выход 70–
93 %) [7]. 

• координационное разнообразие трис (2-пи-
ридил) фосфина и его халькогенидов в ком-
плексах Cu (I) [8].
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рассматриваются современные подходы 
к моделированию взаимодействия между мо-
лекулами биологически активных веществ и 
биомишенями (рецепторами), а также методы 
построения соотношений «структура – биологи-
ческая активность». анализируются источники 
информации о пространственном строении ре-
цепторов и ферментов, возможности молекуляр-

ного докинга и виртуального скрининга. особое 
внимание уделено методам фармакофорного мо-
делирования, применяемым в ситуациях, когда 
структура биомишени неизвестна.

Приводится ряд примеров успешного при-
менения вычислительных подходов для созда-
ния новых лекарственных препаратов с различ-
ными видами биологической активности.

Синтез новыХ ацилированныХ 
производныХ гликолурила

Т.C. Абайдильдин1, Б.М. Жаппасова1, А.С. Олжабаева1, С.Ю. Паньшина2

Научный руководитель – д.х.н., профессор Л.К. Салькеева1; к.х.н., доцент Е.А. Мамаева2

1Карагандинский государственный университет 
100028, Казахстан, г. Караганда, ул. Университетская 28, electrochemistry99@mail.ru

2Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, elena2009mamaeva@yandex.ru

В настоящее время исследование свойств, а 
также синтез производных гликолурила (I), яв-
ляющегося представителем класса бицикличе-
ских бисмочевин, остаются одним из интенсив-
но развивающихся областей современной химии 
гетероциклических соединений. Бициклические 
мочевины активно используются в различных 
отраслях промышленности: так смолы, име-
ющие в своем составе гликолурил, использу-
ются для изготовления красок и покрытий; в 
целлюлозно-бумажной промышленности, бла-
годаря применению гликолурила, удается избе-
жать образованию слизи; известно использова-
ние гликолурила, как промежуточного продукта 
в синтезе антиоксидантов, моющих, дезинфици-

рующих и отбеливающих средств [1–3].
известно, что N-замещенные гликолурилы 

обладают широким спектром биологической 
активности. ранее в литературе сообщалось, 
нейролептической, антидепрессивной и психо-
стимулирующей активности гликолурила и его 
производных [3]. Это свойство является осново-
полагающим фактором, вызывающим огромный 
интерес в исследовании синтезов новой группы 
соединений, способных к проявлению разноо-
бразных видов активности.

С целью расширения возможностей реак-
ций N-ацилирования гликолурила (I), нами впер-
вые исследовано взаимодействие последнего с 
1-бромацетилбромидом. 
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Учитывая бицикличность гликолурила 
(I), нами было показано, что в ходе реакции 
(I) с 1-бромацетилбромидом в среде ацетони-
трила в присутствии органических оснований 
в инертной атмосфере образуется ранее не-
известное бисацетилбромпроизводное гли-
колурила-2,6-ди(1-бромацетил)-2,4,6,8-те-
траазобицикло-[3.3.0]октан-3,7-дион (II) с 
удовлетворительным выходом.

Структура соединения (II) доказана спек-
тральными данными: в спектре ЯМр 1H имеется 
мультиплетный сигнал 4,42–4,65 м.д., отвечаю-
щий наличию 4-х протонов двух CH2Br групп, 
синглетный сигнал в области 5,61 м.д. отвечает 
сигналам протонов CHCH групп, синглет в об-
ласти 9,27 м.д., соответствует протонам двух 
NH групп. В спектре ЯМр 13C имеются сигналы 
следующих групп: 166,24 (COCH2), 153,87 (CO), 
63,18 (CH), 30,22 (CH2Br).

Синтезированный N-бисацетилгалогенид 
гликолурила (II) является привлекательным 
субстратом, который обладает активным элек-
трофильным центром, удобным для реакций 
нуклеофильного замещения с различными ре-

агентами. В этой связи нам представилось ин-
тересной реакция нуклеофильного замещения с 
использованием в качестве активного нуклеофи-
ла – полного эфира фосфористой кислоты, обла-
дающего с одной стороны, высокой нуклеофиль-
ностью, а с другой, обладающий возможностью 
для создания конструкции новых биологически 
активных соединений.

Методика получения 2,6-ди(1-брома-
цетил)-2,4,6,8-тетраазобицикло[3.3.0]ок-
тан-3,7-диона (III).

К 5 г (0,035 моль) гликолурила и 28,3 г (0,28 
моль) триэтиламина в ацетонитриле прибав-
ляют при температуре 0 °С 56,84 г (0,28 моль) 
бромацетилбромида. Смесь нагревают при тем-
пературе 70–80 °С в течение 12 часов, выливают 
в подкисленную воду (pH = 3), осадок отфиль-
тровывают, промывают водой и диэтиловым 
эфиром. Выход (III) 10,5 г (78 %), т пл. 260 °С. 
Спектр ЯМр 1H (400 MHz, DMSO), δ, м.д.: 4,42–
4,65 м (4H, 2CH2Br), 5,61 c (2H, CHCH), 9,27 c 
(2H, NH). Спектр ЯМр 13C (100 MHz, DMSO), δ, 
м.д.: 166,24 (COCH2), 153,87 (CO), 63,18 (CH), 
30,22 (CH2Br).
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Этаноламиды жирных кислот представляют 
собой один из наиболее важных классов азот-
содержащих неионогенных поверхностно-ак-

тивных веществ. данные продукты широко 
применяются в качестве компонентов моющих 
средств, стабилизаторов пен в косметических 
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препаратах, смачивателей и антистатиков в тек-
стильной промышленности, диспергаторов, ин-
гибиторов коррозии и т.д. [1]. Этаноламиды так-
же служат сырьем для получения других классов 
ПаВ, например, оксиэтилированных этанола-
мидов [1, 2] и их сульфоэфиров [3]. В последнее 
время повышенный интерес вызывают этанола-
миды жирных кислот, содержащих 16–22 атомов 
углерода. Такие продукты маслорастворимы, 
имеют низкие значения ГЛБ (2–3 ед.) и, в связи с 
этим, рассматриваются в качестве эффективных 
эмульгаторов инвертных (обратных) эмульсий, 
широко применяемых в нефтегазодобыче, на-
пример, в гидрофобно-эмульсионных буровых 
растворах [4, 5, 6], нефтевытесняющих составах 
[7], жидкостях глушения скважин [8], жидкостях 
для гидроразрыва пласта [9] и т.д.

на примере дистиллированного таллового 
масла исследовано влияние продолжительности 
прямого амидирования жирных кислот диэтано-
ламином на состав продуктов, их поверхност-
но-активные свойства и способность стабилизи-
ровать инвертные эмульсии.

Показано, что содержание диэтанолами-
дов в реакционной системе имеет максимум и 

в дальнейшем убывает за счет образования про-
дуктов вторичных реакций. на основании полу-
ченных данных предложен скорректированный 
механизм амидирования, включающий в себя 
вторичные превращения диэтаноламина и про-
дуктов его конденсации с жирными кислотами в 

1,4-бис(2-гидроксиэтил)пиперазин, мор-
фолин и их производные. Показано, что мак-
симальные поверхностно-активные свойства и 
способность стабилизировать инвертные эмуль-
сии наблюдаются у продуктов амидирования с 
максимальным содержанием диэтаноламидов, 
увеличение продолжительности синтеза приво-
дит к ухудшению указанных свойств. В случае 
прямого амидирования жирных кислот диэтано-
ламином при 170 °С оптимальной является про-
должительность синтеза 1,5–3 ч.

Сделаны выводы о том, что кислотное чис-
ло продукта и количество выделившейся в ходе 
синтеза воды не могут служить надежным кри-
терием завершенности процесса.

Полученные результаты представляют прак-
тический интерес для химии и технологии эта-
ноламидов жирных кислот, применяемых в ка-
честве эмульгаторов инвертных эмульсий.
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Тетраацетилгексаазаизовюрцитан (Та) яв-
ляется промежуточным соединением в синтезе 
высокоэнергетических веществ (ГаВ) [1, 2], а 
также новых биологически активных веществ 
различного действия [3].

В настоящий момент основной метод полу-
чения Та – перефункционирование бензильных 
групп гексабензилгексаазаизовюрцитана (ГБ) 
[4, 5]. Перефункционирование проводят двух-
стадийным каталитическим гидрогенолизом. 
При этом большой расход палладиевого катали-
затора значительно увеличивает стоимость ко-
нечного продукта. 

В иПХЭТ Со ран была разработана тех-
нология двухстадийного каталитического ги-
дрогенолиза ГБ с многократным повторным 
использованием катализатора, что значительно 
сокращает его расход [6, 7].

Проведение перефункционирования в одну 

стадию позволит еще больше удешевить про-
цесс.

нами исследована возможность получения 
полициклического каркаса с различными наф-
тильными заместителями у атомов азота.

Такой подход может позволить получать те-
траацетилгексаазаизовюрцитан используя одну 
стадию гидрогенолиза. 

В качестве исходных компонентов были ис-
пользованы различные нафтиламины, которые 
были получены из соответствующих нитрилов 
каталитическим гидрированием.

R–C ≡ N R–NH2

H2, Kat
рецикл Kat

В ходе работы были определены оптималь-
ные условия проведения процессов, исследова-
на возможность многократного повторения ис-
пользования катализатора.
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если рассматривать живой организм с по-
зиций классической термодинамики, то человек 
представляет собой термодинамически откры-
тую систему, обладающую свойством незамед-
лительно реагировать на изменения биосферы, 
а также характеризующуюся высоким постоян-
ством состава внутренней среды. Поэтому, для 
бесперебойного обеспечения жизнедеятельно-
сти, живому организму необходим стабильный 
окислительно-восстановительный гомеостаз, 
губительное влияние на который оказывает 
окислительный стресс. окислительный стресс, 
обусловленный избыточным содержанием ак-
тивных форм кислорода, инициирует цепные 
радикальные процессы окисления белков, липи-
дов и других компонентов клетки. нарушения 
редокс-систем тканей и органов является эти-
ологическим фактором патогенеза множества 
заболеваний (сахарный диабет, гепатиты, онко-
логические, сердечно-сосудистые заболевания 
и многие другие). Биологически активные сое-
динения, способные прерывать цепные свобод-
но-радикальные быстро развивающие процес-
сы, образуя при этом малоактивные радикалы 
и нейтральные молекулы, легко метаболизи-
руемые организмом, приобретают все большее 
значение для современной медицины и косме-
тологии. особый интерес среди которых имеют 
препаратов на основе природных соединений. 
Перспективным природным источником явля-
ются гуминовые кислоты (ГК) торфа, представ-

ляющие собой комплекс аморфных конденси-
рованных гетерофункциональных карбоновых 
кислот с относительно высокой молекулярной 
массой. Феноло- и оксокарбоновая природа ГК 
предполагает наличие у данной группы природ-
ных соединений антирадикальной и антиокси-
дантной активности. из существующих сегодня 
методов исследования антирадикальной актив-
ности (ара), наиболее удобным для разных био-
логических материалов (аминокислот, витами-
нов, растительных эктрактов и др.) [1] является 
спектрофотометрический метод с использова-
нием стабильного радикала 1,1-дифенил-2-пи-
крилгидразин (дФПГ).

Таким образом, целью работы является из-
учение антирадикальной активности ГК низин-
ного и верхового видов торфа Томской области 
во взаимосвязи со способом их получения, спек-
трофотометрическим методом с использовани-
ем стабильного радикала дифенилпикрингидра-
зина. 

для исследования отобраны два вида торфа: 
верховой сосново-пушицевый и низинный дре-
весно-травяной. извлекали ГК 0,1 моль/л рас-
твором NaOH и Na4P2O7 (далее щелочные ГК и 
пирофосфатные ГК).

антирадикальную активность ГК ис-
следовали на спектрофотометре Unico 2800 
(λ = 520 нм) по реакции взаимодействия с дФПГ. 
Уровень снижения оптической плотности от-
носительно исходной точки показывает ради-
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калсвязывающую активность (%) – это процент 
интенсивности взаимодействия дФПГ с веще-
ством, что является характеристикой ара [1]. В 
качестве препарата сравнения использовали ди-
гидрокверцетин.

Полученные результаты представлены как 
кинетические кривые, которые показывают за-
висимость радикалсвязывающей активности 
веществ от времени. исследуемые ГК обладают 
выраженной ара поскольку интенсивность их 
радикалсвязываютщей активности приближает-
ся к препарату сравнения (дигидродрокверцети-
ну). К тому же время, за которое дФПГ прореа-

гирует с веществом на 50 %, для всех образцов 
ГК составило 2 минуты, также, как и для диги-
дродрокверцетина. При этом можно отметить, 
что все образцы ГК верхового торфа обладают 
большей ара в сравнении с ГК низинного тор-
фа. При сравнении ГК, полученных разными 
способами, показано, что пирофосфатные ГК 
являются несколько более активными, чем ще-
лочные ГК. Гуминовые кислоты как низинного, 
так и верхового видов торфа обладают высокой 
ара, не уступающей препарату сравнения (ди-
гидродрокверцетину), пирофосфатные ГК более 
активны, чем щелочные ГК.
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Циклопентан (ЦПан), используемый в ка-
честве порофора при производстве пенополиу-
ретанов (ППУ), традиционно вырабатывается 
ректификацией нефтяной фракции С5. Такой 
способ мало пригоден в условиях россии, в свя-
зи с чем до настоящего времени ЦПан являет-
ся 100 % импортируемым продуктом. Вместе с 
тем россия, обладая значительными мощностя-
ми пиролиза легких углеводородов, может пол-
ностью заместить импорт данного компонента, 
производя его из побочного продукта пиролиза 
– дициклопентадиена (дЦПд). В настоящей ра-
боте рассмотрен перспективный с точки зрения 
сниженных капитальных и эксплуатационных 
затрат совмещенный реакционно -ректифика-
ционный процесс (ррП) получения ЦПан из 
дЦПд. основной проблемой известного спосо-
ба [1] является низкая производительность и по-
вышенный выход побочных продуктов. Кроме 
того, получаемый таким способом ЦПан содер-
жит неприемлемое для производства ППУ коли-
чество остаточного циклопентадиена (ЦПд). В 

рамках проведенных по гранту иВФ рТ иссле-
дований разработан новый способ осуществле-
ния ррП, позволяющий получать ЦПан товар-
ного качества. 

нир выполнены на проточной пилотной 
установке производительностью по продукту 
~ 0,5 кг/ч. Установка представляет собой ко-
лонну с реакционной зоной, расположенной 
в центральной части. нижняя часть колонны 
предназначена для очистки мономера ЦПд и 
может эксплуатироваться при повышенном 
давлении, а верхняя, где производится очистка 
готового продукта, работает при атмосферном 
давлении. разложение дЦПд осуществляется 
в газовой фазе в отдельном аппарате, установ-
ленном непосредственно перед входом в ко-
лонну, и реализуется с учетом условий [2, 3]. В 
реакционной зоне центральной части колонны, 
оборудованной теплообменными устройствами, 
выполняющими функции испарителя верхней 
ректификационной части колонны, обеспечи-
вается прямоточное нисходящее течение газа 
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(водорода) и жидкости (циркулирующей реак-
ционной массы), что позволяет стабилизиро-
вать технологические параметры гидрирования. 
Таким образом, реализованный процесс позво-
ляет проводить гидрирование ЦПд по мере его 
выделения, исключая возможность протекания 
процессов олигомеризации и минимизируя по-
тери сырья. Часть циркулирующей реакционной 
массы гидрирования подается в качестве оро-
шения в нижнюю секцию разделения, а другая 
часть отводится в верхнюю ректификационную 
зону для очистки готового продукта до качества, 
соответствующего товарному.

В ходе экспериментов выявлялась зависи-
мость конверсии и селективности от темпера-
туры, давления и объемной скорости мономери-
зации и гидрирования, а также влияние расхода 
флегмы в верхней зоне на качество получаемого 
продукта.

Проведенные исследования позволили 
установить оптимальные технологические па-
раметры проведения процесса: температура мо-

номеризации 300 °С, давление мономеризации 
1 кгс/см2, объемная скорость подачи сырья до 
1,8 ч–1. При указанных параметрах конверсия 
дЦПд составляет 90–97 % при близкой к 100 % 
селективности превращения дЦПд в мономер. 
Поступающий в зону гидрирования ЦПд под-
вергается превращению с конверсией до 93 %, 
при этом образование тяжелых компонентов не 
наблюдается. Установлено также, что основной 
проблемой получения чистого ЦПан является 
значительная концентрация в реакционной мас-
се промежуточного продукта – циклопентена 
(ЦПен).

Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод о возможности промышленной ре-
ализации разработанного процесса, с расход-
ной нормой по сырью, не превышающей 1,075 
кг/кг продукта. изменяя параметры гидрирова-
ния, можно получать ЦПен мономеризацион-
ной чистоты для синтеза циклоолефиновых ка-
учуков.
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Соединения поливалентного иода занимают 
особое место, благодаря многообразию процес-
сов, в которых они участвуют – галогенирова-
ние, окислительные превращения алканов, ал-
кенов, алкинов, аренов; кислород-, азот-, серу-, 
селенсодержащих и других ациклических и ге-
тероциклических органических соединений. 

В практику органического синтеза внесе-
ны такие реагенты, как диацетоксииодобен-
зол (диБ) или фенилиодозодиацетат (Фиа) 
– PhI(OAc)2, фенилиодозотрифторацетат (ФиТ-
Фа) – PhI(OCOCF3)2, дихлориодобензол (дХиБ) 

– PhICl2, фенилиодозодифторид (дФиБ) – PhIF2 
и т.п. [1]. однако, данные соединения обладают 
некоторыми недостатками. Так, фенилиодозо-
дикарбоксилаты приводят к образованию иод-
бензола, что требует дополнительной очистки 
продуктов реакции. а арилиодозодихлориды, 
несмотря на то, что являются достаточно устой-
чивыми соединениями, при нагревании или воз-
действии УФ света разлагаются с образованием 
довольно сложной смеси продуктов [1]. Также 
широко применяемая в органическом синтезе 
2-иодоксибензойная кислота (IBX) в качестве 
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высокоэффективного и мягкого окислителя, име-
ет такие недостатки, как например, взрывоопас-
ность и низкую растворимость в органических 
растворителях кроме дМСо [2]. Поэтому доми-
нирующими тенденциями развития в химии со-
единений поливалентного иода на сегодняшний 
день являются поиск новых окислительных реа-
гентов на его основе и поиск новых препаратив-
ных возможностей ранее известных реагентов.

В 2010 году была опубликована статья, в ко-
торой сообщалось о простом методе получения 
получении трифторацетатов поливалентного 
иода (III) [3]. Методика, описанная в работе [3], 
является доступной, удобной и эффективной для 
получения бис(трифторацетокси)иодперфторал-
канов, а также для синтеза важных бис(триф-
торацетокси)иодаренов, которые широко ис-
пользоваться для функционализации алкинов, 

кетонов и cоединений серы, а также фенольного 
окисления, окисления соединений азота и дру-
гих субстратов [4].

для расширения препаративных возможно-
стей данной окислительной системы мы впер-
вые использовали ее в синтезе гетероцикличе-
ских соединений поливалентного иода на основе 
серы – бензиодотиолов и бензиодтиазолов – пу-
тем окисления 2-иодбензосульфоната натрия и 
амида 2-иодбензосульфокислоты соответствен-
но. 

Так, предварительно были получены соот-
ветствующие субстраты и проведено их окис-
ление согласно методике [3]. Структура всех 
полученных веществ доказана современными 
физико-химическими методами. В дальнейшем 
планируется изучить окислительную способ-
ность полученных соединений. 
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Схема 1.		Синтез	бис(трифторацетокси)иодаренов	[2]

Схема 2.		Синтез	бензиодтиолов

Схема 3.		Синтез	бензиодтиазолов
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СубСтрат для получения пСевдоцикличеСкиХ 

производныХ поливалентного йода
Ю.А. Власенко

Научный руководитель – к.х.н., доцент П.С. Постников
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, vyua_16@mail.ru

За последнее время соединения поливалент-
ного иода (СПи) нашли широкое применение в 
органическом синтезе. СПи являются реагента-
ми с высокой реакционной способностью и се-
лективность, а также их достоинство – они не 
являются токсичными и не наносят урон окру-
жающей среде [1].

Большой интерес среди СПи 
представляют производные, имею-
щие в своей структуре связанные 
атомы иода и азота, которые, к на-
стоящему моменту, являются мало 
изученными субстратами [2]. В свя-
зи с чем, синтез, а также исследова-
ние структурных характеристик и 
реакционной способности является 
актуальной задачей.

2-иодфенилбензимидазол явля-
ется перспективным субстратом для 
получения СПи, содержащих связь 

N-I, так как может быть легко получен из ком-
мерчески доступных реагентов (схема 1) и спо-
собен к образованию гетероциклических иодсо-
держащих соединений.

нами был получен ряд производных по-
ливалентного иода (III) на основе 2-иодфе-
нилбензимидазола путем прямого окисления 

рис. 1.		Рентгенограмма	аморфного	кремнезема

Схема 1.		Получение	2-иодфенилбензимидазола

Схема 2.		Получение	производных	поливалентного	иода	(III)

Схема 3.		Получение	иодозо	производных	поливалентного	иода	(III)
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в присутствии соответствующих кислот (схе-
ма 2). Также показано образование иодозопро-
изводных 2-иодфенилбензимидазола (схема 3). 
анализ структуры (рис. 1), показывает, что по-
лученные псевдоциклические соединения име-
ют относительно тесный контакт между ато-

мом азота и иода. При сравнении с известными 
псевдоциклическими производными на основе 
IBA [3] основные параметры связывания между 
иодом и анионом оказались близкими, что по-
зволяет ожидать высокую реакционную способ-
ность полученных соединений.
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Соли диазония являются одними из рас-
пространенных строительных блоков в органи-
ческом синтезе [1]. однако в литературе при-
ведено мало примеров получения диазониевых 
солей производных индола с противоионами 
BF4

–, Cl–, NO2
– [2–4]. диазониевые соли индола 

с сульфонатными противоионами неизвестны, в 
то время как ранее было показано, что эти соли 
относительно устойчивы, хорошо растворимы и 
безопасны [5].

Целью нашего исследования является полу-
чение ранее неизвестных 3-диазониевых солей 
индола с тозилатным и трифлатным противоио-
нами. используемый в качестве исходного суб-

страта 3-амино-2-фенилиндол 1 был получен 
известными методами [6]. 

далее проводили реакцию диазотирования 
полученного амина с использованием тоуол-
сульфокислоты и трифторметансульфокислоты. 
оптимальные условия каждого синтеза указаны 
на схеме 1. 

на первом этапе мы препаративно не выде-
ляли соли 2 и 3, а доказывали их структуру пу-
тем получения известных производных индола – 
3-иод-2-фенилиндола 4 и 3-азидо-2-фенилиндол 
5 по схеме 2. 

Структуры соединений 4 и 5 были доказаны 
с помощью масс-спектрометрии. 

Схема 1.		Получение	3-диазоний-2-фе-
нилиндола	тозилата	и	трифлата

Схема 2.		Получение	3-иод-2-фени-
линдола	и	3-азидо-2-фенилиндола
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В дальнейшем планируется оптимизиро-
вать синтез солей диазония и разработать ме-
тод получения 3-пиррол-2-фенилиндола и его 
производных с различными заместителями и 
защитными группами, поскольку проведение 

данной реакции с 2,3-диазониевыми солями ин-
долов представляет особый интерес в синтезе 
производных ценных индол-пирролов (2,2'-ин-
дол-пиррол, 3,2'-индол-пиррол, 2,3'-индол-пир-
рол, 3,3'-индол-пиррол) [7].
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Соли диазония гетероциклического строе-
ния являются важными строительными блоками 
в тонком органическом синтезе. По сравнению с 
ароматическими солями диазония имеют боль-
шую синтетическую востребованность. Благо-
даря высокой реакционной способности, они 
используются в различных типах органических 
реакций: иодирования, азидирования, С–С со-
четания катализируемых Pd [1, 2] и др. находят 
применение в фармацевтической промышленно-
сти и медицине [3].

Поэтому целью нашей работы является раз-
работка метода получение гетероциклических 
солей диазония и исследования возможности 
вовлечения их в реакции Матсуды-Хека.

Соли диазония аминопиридинов (в частно-
сти 2- и 4-) крайне неустойчивы и быстро рас-
падаются [4, 5]. известно, что предваритель-
ное N-оксидирование значительно повышает 
устойчивость солей диазония за счет снижения 
электроноакцепторного влияния азота цикла. на 
сегодняшний момент существует единственный 

пример получения соли диазония из 2-аминопи-
ридина 1-оксида [6]. 

Мы впервые разработали методику, позво-
ляющую получить стабильные соли диазония 
из предварительно N-оксидированных аминопи-
риднов (1a-d). Мы нашли что, диазотирование с 
использованием системы n-BuNO2/TfOH в ук-
сусной кислоте при 5 °С с образованием приво-
дит к образованию стабильных солей диазония 
(2a-d) (Схема 1). 

далее мы предприняли попытку взаимодей-
ствия полученных солей в реакции С–С сочета-
ния по типу Матсуды-Хека. По методике, опи-
санной в работе [7] на примере субстрата (2d) 

Схема 1. 
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мы показали, что при взаимодействии палладия 
ацетата, стирола в этаноле при 50 °C в течение 
20 минут образовались следующие продукты 
реакции: бензальдегид (3а) (55 %) – продукт 
окисления стирола, 6-метил-2-этоксипиридин 

(3b) (33 %) – продукт взаимодействия соли ди-
азония и этанола и продукт С–С сочетания – 
2-метил-6-стирилпиридин 1-оксид (3c) (12 %) 
(Схема 2). 
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Салирепозид – это природный гликозид, 
который содержится в коре и листьях тополя и 
осины, а также в некоторых кустарниковых рас-
тениях, например Лодхра [1]. еще с древних вре-
мен, в Северной и Восточной индии известно 
использование экстрактов коры и корней осины, 
которые использовали в качестве противоядия 
от укусов змей. Так же он входил в соста в мазей 
от кровотечения и различных опухолей [2].

Поэтому данные соединения вызывают 
широкий интерес многих исследователей. не-
давние исследования на цитотоксичность и ки-
нетические исследования фенольных гликози-
дов, салирепозида, выделенного из Symplocos	

racemosa, показал очень хорошую ингибитор-
ную способность на ферменты фосфодиэстера-
зы I из змеиного яда и фосфодиэстеразы-1 ну-
клеотид-пирофосфатазы человека [2]. 

Схема 2.

Салирепозид
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Вследствие высокой биологической актив-
ности фенольных гликозидов можно предполо-
жить, что данные соединения можно использо-
вать в качестве перспективных лекарственных 
средств. Так же направленный химический син-
тез позволит получать данные вещества в требу-
емом количестве, так как в природных источни-
ках содержания данных веществ очень ничтожно 
– содержание колеблется от 1 % до 5 %, а также 
выделение из природных источников связано со 

сложностью химического состава, в связи с со-
держанием в природных источниках широкого 
спектра соединений. Также это положительно 
скажется на экологии. 

Синтез салерипозида подразумевает боль-
шое количество стадий, но гликозид получае-
мый на седьмой стадии может быть не только 
превращён в салерипозид, а так же может иметь 
другие пути преобразования: 
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Цианосодержащие соединения являются 
хорошо зарекомендовавшими себя перспектив-
ными субстратами для создания сложных ге-
тероциклических систем [1–2]. Компактность 
строения, мощный электроноакцепторный эф-
фект и высокая поляризуемость цианогруппы 

придают молекулам, содержащим данный фраг-
мент, высокую реакционную способность, а в 
ряде случаев и практически значимые свойства 
[3, 4].

Внутримолекулярные реакции цианогруп-
пы с различными гетерофункциональными за-

Схема 1.		Начальные	стадии	синтеза	салирепозида
реагенты и условия: a) бензоилхлорид; b) натрия оксид; c) трифторуксусная кислота; d) 80 °C; e) бромид 
бензилметилкетона; f) эквимолярный MeONa/MeOH; g) ацетобромглюкоза; h) Zn/AcOH
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местителями часто используются для усложне-
ния молекулярной структуры вещества [5]. В 
частности, внутримолекулярная атака гидрок-
сильной группы по электронодефицитному ато-
му углерода цианогруппы может приводить к 
образованию необычных циклических иминоэ-
фиров – иминолактонов. Более того, если циа-
ногруппа и гидроксильный фрагмент находятся 
в циклическом субстрате, их взаимодействие 
открывает возможность получения структур мо-
стикового строения, например, производных би-
цикло[3.2.1]октана [6, 7].

нами были проведены исследования ре-
акционной способности производных бицик-
ло[3.2.1]октанового ряда – 7-имино-6-оксабици-
кло[3.2.1]окт-3-ент-1,8,8-трикарбонитрилов 1 в 
основной среде. В результате осуществленного 
взаимодействия с невысокими выходами нам 
удалось выделить производные пиррольного 
ряда 2.

Структура синтезированных 5-ами-
но-3-(4-оксобут-3-енил)-2-оксо-2,3-диги-
дро-1H-пиррол-3,4-дикарбонитрилов 2 под-
тверждается современными спектральными 
методами. 1н ЯМр-спектры соединений 2 в 
DMSO-d6 характеризуются слабопольными сиг-

налами протонов альдегидной группы в обла-
сти 9,41–9,42 м.д., пиррольного NH-фрагмента 
в районе 11 м.д., а также сигналами остальных 
протонсодержащих фрагментов молекулы в 
соответствующих областях спектра. иК-спек-
тры соединений 2, зарегистрированные в вазе-
линовом масле, содержат уширенные сигналы 
NH-фрагментов (3200–3300 см–1), интенсивные 
полосы поглощения сопряженной (2189–2191 
см–1) и неосопряженной (2243–2249 см-1) циа-
ногрупп, а также альдегидной (1614–1687 см-1) 
и лактамной (1748–1750 см–1) С = O связей. Мо-
лекулярный ион [M+] соединений 2 в масс-спек-
трах электронной ионизациии характеризуется 
низкой интенсивностью (1,3–1,7 %).

Таким образом, нами были исследованы 
превращения цианосодержащих бициклических 
иминолактонов в основной среде. Установлено, 
что в присутствии водного раствора гидрокси-
да натрия соединения 1 подвергаются череде 
каскадных процессов, приводящих к образова-
нию полифункциональных производных пирро-
ла 2.

работа выполнена в рамках стипендии Пре-
зидента рФ для молодых ученых и аспирантов 
СП-127.2016.4
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Координационные полимеры так же извест-
ные как MOFs [1], представляют собой быстро 
развивающуюся область в неорганической и 
координационной химии. органические струк-
туры, имеющие несколько хилатирующих гете-
роциклических фрагментов, могут выступать в 
качестве строительных блоков для координаци-
онных полимеров. жесткая структура, а так же 
постоянный объем ячейки полимера обуславли-
вает метал-органические (MOFs) рядом специ-
фических свойств. Таких как избирательное и 
селективное свойство для сорбирования и ак-
кумулирования различных газов [2], таких как 
водород, метан и углекислый газ. Так же дан-
ные лиганды обладают, сенсорными свойствами 
[3], а так же фотофизическими свойствами [4] и 
каталитической активностью [5]. Гетероцикли-
ческие лиганды производные бис-имидазолил 
алканов сравнительно мало изучены, хотя они 
представляют большой интерес в качестве хи-
латных лигандов [6].

В литературе имеется мало сведений о про-
изводных имидазола с тремя и более гетероци-
клами в одной молекуле. В связи с этим целью 
нашей работы является поиск новых подходов к 
синтезу производных имидазола. В этой работе 
мы сообщаем о синтезе новых битопных лиган-
дов на основе 1н-гидроксимитиленимидазола. 

В качестве линкера мы использовали произво-
дные анилина. Так же мы исследовали реакцию 
алкилирования взаимодействия имидазола и те-
трабромэтана. С целью получения новых лиган-
дов для координационной химии.

Синтез лигандов на основе имидазола с ис-
пользованием линкера на основе производных 
анилина (3–5). для начала мы синтезировали 
1-гидроксиметилимидазол (2), путем сплав-
ления имидазола (1) с параформом, в качестве 
катализатора был использован триэтиламин. да-
лее полученное соединение (2) конденсировали 
с различными аминами, такими как анилин (3), 
парафенилендиамин (4), парагидроксианилин 
(5). Полученные структуры подтверждались ме-
тодом ЯМр спектрометрии.

реакцию алкилирования имидазола (1) те-
трабромэтаном (ТБе) (9) проводили в супер 
основной среде состоящей из гидрооксида ка-
лия и диметилсульфоксида. После экстракции 
получили сложную смесь продуктов ди- (10) 
или три- (11) производных имидазолил этена. 
Структуры была подтверждена методом ГХ/МС 
и ЯМр спектрометрии.

Таким образом в этой работе синтезирова-
ли битопные лиганды N,N-бис((1н-имидазол-
1-ил)метил)инилин (6), N,N,N,N-тетракис((1н- 
имидазол-1-ил)метил)бензен-1,4-диамин (7), 
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4-(бис((1н-имидазол-1-ил)метил)амино)фенол 
(8), 1,1-(1-бромэтен-1,2-диил) бис(1н-имида-
зол) (10), 1,1,1-(этен-1,1,2-триил)трис(1н-ими-
дазол) (11).

исследование выполнено при поддержке 
российского научного фонда, проект №15-13-
10023.
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Синтез йодпроизводныХ тримезиновой 
киСлоты как прекурСоров для Создания 

1D металлоорганичеСкиХ каркаСов
Е.В. Казакова, А.А. Королюк, Д.С. Чумерин, К.А. Васильева
Научный руководитель – к.х.н., старший преподаватель А.А. Троян

Национальный исследовательский Томский политехнический 
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В 90-х годах прошлого столетия был полу-
чен новый класс координационных полимеров, 
который основан на металлоорганических кар-
касных структурах (Metal Organic Frameworks 
– MOFs). Эти структуры являются собой соеди-
нениями, которые состоят из ионов металлов, 
координированных мостиковыми органически-
ми лигандами через атомы азота или карбокси-
латные фрагменты [1]. Синтез металлооргани-
ческих каркасов притягивает внимание многих 
исследователей, из-за возможности получить 
различные уникальные соединения, представля-
ющие собой интерес для таких областей, кото-
рые связаны с применением пористых материа-
лов, а именно, для хранения, а так же разделения 
газовых смесей и катализа [2].

Поскольку структура MOFs зависит от вы-
бора металлов и органических лигандов, то 
применение различных органических лигандов 
может быть использовано для управления ар-
хитектурой каркасной структуры, а дальнейшее 
модифицирование структуры металлоорганиче-
ских каркасов, включая их внутрикристалличе-
ское пространство – для создания новых свойств 
или оптимизации уже имеющихся характери-
стик (каталитических, адсорбционных и т.д.). 

особый интерес в этом направлении имеет 
использование в качестве органических пре-

курсоров для создания 1D-металлорганических 
каркасов йодопроизводных 1,3,5-бензотрикар-
боновой (тремезиновой) кислоты. Соединения 
поливалентного йода в настоящее время зани-
мают ключевое место среди реагентов органи-
ческого синтеза. Йодарены привлекли суще-
ственный текущий интерес в качестве мягких 
и высокоселективных реагентов для окисления 
спиртов до карбонильных соединений, а также 
для целого ряда других полезных окислитель-
ных превращений [3].

Целью данной работы являлось получение 
2-иод-1,3,5-бензотрикарбоновой кислоты, ко-
торая в дальнейшем будет использоваться для 
создания металорганических каркасов. Синтез 
2-иод-1,3,5-бензотрикарбоновой кислоты осу-
ществляли в два этапа:

1) Получение тимезиновой кислоты прово-
дилось путем окисления мезитилена перманга-
натом калия в присутствии серной кислоты при 
температуре 60 °C. В результате были получены 
кристаллы белого цвета с Тпл = 380 °C (соответ-
ствует литературным данным для тримезиновой 
кислоты [4]). Выход продукта составил 18 %.

2) Йодирование тримезиновой кислоты 
осуществляли взаимодействием с металли-
ческим йодом в присутствии нитрата натрия, 
уксусной и серной кислот. В результате был 
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выделен осадок белого цвета, установление 
структуры которого осуществляли с использова-
нием 1н ЯМр-спектроскопии.

наличие функциональных групп в структу-

ре йодтримезиновой кислоты позволит в даль-
нейшем получать соединения поливалентного 
йода и использовать их в качестве прекурсоров 
для создания MOFs.
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В настоящее время имеются многочислен-
ные экспериментальные данные о кинетике кис-
лотного гидролиза енаминов. однако, недоста-
точно изученным остается влияние различных 
факторов (влияние стерических сопряжений, 
энергии ограниченных орбиталей, заряда на 
β-углероде, устойчивости образующегося кор-
бений-иммониевого иона) на реакционную спо-
собность енаминов.

В енаминах имеет место n,p-сопряжение 
между электронной парой атома азота и оле-
финовой связью. В результате возникает повы-
шенная электродная плотность на β-углероде, 
который таким образом, является электронным 
центром при атаке электрофилов. Взаимодей-
ствие енаминов с электрофилами обычно изуча-
ют на модельной реакции кислотного гидроли-
за, в которой в качестве электрофила выступает 
протон (схема 1).

В нашей работе исследованы N-алкениль-
ные производные азотсодержащих гетероци-
клов: карбазола, феноксазина и фенотиазина 
(схема 2) [1, 2]. В каждом ряду было изучено 
N-винилпроизводное, а также соединения, в ко-
торых один из радикалов R1, R2 или R3 представ-
лял собой метильную либо фенильную группы.

нами были проведены квантово-химиче-

ские расчеты высокого уровня методом теории 
функционала плотности с применением пакета 
программ GAUSSIAN [3, 4]. для расчетов был 
использован базис B3LYB/6-31 + G(d,p).

Выполнена оптимизация геометрии N-ал-
кильных производных карбазола, фенотиазина 
и феноксазина в вакууме. Кроме того, сделаны 
расчеты для соответствующих корбений-иммо-
ниевых ионов, образующихся в лимитирующей 
стадии β-протонирования олефиновой связи в 
модельной реакции кислотного гидролиза. Про-
анализированы геометрические параметры мо-
лекул (угол между олефиновым фрагментом и 
гетероциклом), оценены величины энтропии и 
энергии Гиббса, энергии ограниченных орбита-
лей (ВЗМо и нСМо).

Схема 1. 



 Секция 2.  Химия и химическая технология органических веществ и материалов

141

Выводы:
1. Выполнены квантово-химические расче-

ты высокого уровня методом DFT для ряда N-ал-
кенильных производных карбазола, фенотиазо-
на и феноксазина в вакууме.

2. Получены характеристики электронного 
и пространственного строения молекул, которые 
могут быть использованы для построения коли-

чественных моделей «структура – реакционная 
способность».

3. Установлено, что в молекулах цис-изо-
меров и α-замещенных производных имеют ме-
сто значительные стерические взаимодействия 
между гетероциклом и олефиновым фрагмен-
том, приводящие к нарушению n,p-сопряжения.
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Соединения, содержащие два и более три-
азольных кольца, соединенные алифатическим 
линкером, могут выступать в качестве хелатиру-
ющего лиганда в координационных соединени-
ях различной структуры. Так как данные струк-
туры могут образовывать хелатные комплексы с 
ионами большинства переходных металлов [1], 
их можно использовать в качестве сенсоров [2] 
и строительных блоков для металлорганических 

каркасов [3], известные в литературе как МоFs 
[4]. Введение в алифатический линкер дополни-
тельных донорных атомов, таких как азот, спо-
собствует увеличению хелатирующей способно-
сти лиганда.

Целью данной работы является получе-
ние новых хелатирующих лигандов на основе 
1,2,4-триазола. В качестве линкера нами были 
применены производные диметиланилина (6–9).

Схема 2. 

рис. 1.		Битопные	лиганды	производные	бис((1Н-триазол-1-ил)метил)анилина
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В качестве исходного блока применен 
1н-гидроксиметилен-1,2,4-триазол (5). Который 
получен реакцией сплавления 1,2,4-триазола и 
параформальдегида, с добавлением в качестве 
катализатора триэтиламина. далее с получен-
ным соединением (5) проводили реакцию кон-
денсации с некоторыми производными анилина, 
такими как анилин (6), пара-аминофенол (7), па-
ра-фенилендиамин (8) и пара-аминобензойная 
кислота, в которой предварительно защитили 
карбоксильную группу (9) (рис. 2). В этих реак-
циях в качестве осушающего агента применили 
безводный сульфат магния. В качестве раство-
рителя для субстратов (6–8) применили безво-
дный ацетонитрил, а для субстрата (9) толуол. 
данную реакцию проводят при нагревании, так 
как наличие акцепторной карбоксильной груп-
пы замедляет реакцию конденсации.

В случае соединения (10), метильную защи-

ту карбоксильной группы снимали методом ще-
лочного гидролиза (рис. 3). Затем, к полученной 
натриевой соли соединения (4), добавили не-
большое количество воды и катионообменную 
смолу, до нейтральной реакции, после чего от-
фильтровывали смолу и испаряли воду.

Таким образом, в этой работе были получи-
ли новые битопные лиганды (1–4) (рис. 1). дан-
ные структуры были доказаны методами ЯМр 
1H, 13C и иК-спектроскопии.
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Было показано [1], что оксим 11H-инде-
но[1,2-b]хиноксалин-11-она (IQ-1,схема 1) и его 
натриевая соль (IQ-1S, схема 1) являются эф-
фективными и специфическими ингибиторами 
семейства ферментов C-Jun N-терминальных 
киназ (JNK) и могут рассматриваться как базо-
вые соединения для разработки противовоспа-

рис. 2.		Общая	схема	синтеза	лигандов	производных	бис((1Н-триазол-1-ил)метил)анилина

рис. 3.		Схема	снятия	метильной	защиты

Схема 1. 
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лительных препаратов.
Целью нашего исследования является раз-

работка подходов к синтезу новых производных 
11H-индено[1,2-b]-хиноксалина c выраженной 
биологической активностью.

аналоги IQ-1 были получены путем моди-
фикации оксимного фрагмента, поскольку ок-
симная группа легко вступает в реакции алкили-
рования и ацилирования. 

Первым этапом нашего исследования было 
получение 11H-индено [1,2-b] хиноксалин-11-о-
на (3) [2], вторым – получение 11H-индено [1,2-
b] хиноксалин-11-он оксима (4) [3].

Производные оксима 11H-индено [1,2-b] 
хиноксалин-11-она были синтезированы путем 
кипячения смеси оксима 11H-индено [1,2-b] хи-
ноксалин-11-она и галогенпроизводного (5) с ис-
пользованием этанола в качестве растворителя. 
реакции проходили при температуре 80–85 °С 
в течение 16 ч. в основной среде (схема 3). ал-
килирующие агенты и выходы продуктов пред-
ставлены в таблице 1.

нами выполнен синтез ранее неизвестных 
производных оксима 11H-индено[1,2-b]хинокса-
лин-11-она путем о-алкилирования 3-хлор-про-

панолом (5а), этиловым эфиром хлоруксусной 
кислоты (5b) , этиленхлогидрином (5c) и йод-
метаном (5d). Полученные неизвестные ранее 
продукты индентифицированы методом ЯМр 1H 
как соответствующие замещенные оксимы. По-
лученные соединения перспективны в качестве 
специфических ингибиторов JNK. дальнейшее 
исследование будет направлено на расширение 
круга о-замещенных производных оксима. 
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Схема 2. 

Схема 3. 

таблица 1.

алкилирующий агент (5) Выход про-
дукта (6)

a 81,87 %

b 95 %

c 99 %

d 46 %
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Е.Н. Корчевин
Научный руководитель – д.т.н., профессор В.П. Томин

АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» 
665800, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 

массив, квартал 54, строение 10, azkios@anhk.rosneft.ru

В век интенсивного развития электричества 
и повсеместного применения электрических се-
тей электроизоляционные масла играют крайне 
важную роль при эксплуатации высоковольтно-
го оборудования. изоляционное масло выступа-
ет не только как изолирующая, но и как тепло-
отводящая среда, что особенно актуально для 
промышленных высоковольтных установок с 
напряжением до 1150 кВ. 

для потребителей представляет интерес не 
только электроизоляционные свойства масел, но 
также и их способность сохранять свои свойства 
в течение длительного времени (стабильность 
против окисления) и обеспечение безопасной 
эксплуатации высоковольтного оборудования 
(газостойкость в электрическом поле) [1].

Высокая стабильность против окисления 
электроизоляционных жидкостей обеспечива-
ется низким содержанием ароматических угле-
водородов в их составе. Глубоко гидрированные 
масла с содержанием ароматических углеводо-
родов на уровне 2–3 % массовых, произведен-
ные на территории рФ, сохраняют свои элек-
троизоляционные свойства и через десятки лет 
эксплуатации в высоковольтном оборудовании. 

Помимо этого, ароматические углеводороды 
в изоляционном масле также оказывают нега-
тивное влияние на показатель «газостойкость в 
электрическом поле». данный показатель введен 
в номенклатуру показателей качества электрои-
золяционных жидкостей, поскольку в процессе 
работы высоковольтного оборудования в резуль-
тате электрического, теплового и механическо-
го воздействия возможно возникновение ряда 
дефектов. развитие таких дефектов в оборудо-
вании провоцирует разрыв связей в молекулах 
изоляционного масла с образованием свобод-
ных радикалов. В процессе рекомбинация этих 
радикалов происходит образование различных 

газов (водорода, метана, этана, ацетилена, оки-
си и двуокиси углерода и т.д.), растворенных в 
изоляционном масле и накапливающихся в над-
масляном пространстве. ионизация этих газов 
электрическим полем приводит к образованию 
низкотемпературной плазмы на границе разде-
ла «масло-газ» и дальнейшему деструктивному 
воздействию на жидкую и твердую изоляцию 
высоковольтного оборудования, что угрожает 
его безопасной эксплуатации.

низкое содержание ароматических углево-
дородов в электроизоляционном масле приво-
дит к интенсивному выделению газов маслом, а 
высокое содержание ароматических углеводоро-
дов в масле – к их поглощению при воздействии 
электрического поля [2]. 

Таким образом, показатели «стабильность 
против окисления» и «газостойкость в электри-
ческом поле» являются взаимоисключающими 
для электроизоляционных жидкостей. Глубо-
коочищенные изоляционные масла, имеющие 
длительный срок сохранения эксплуатационных 
свойств интенсивно выделяют газ при наложе-
нии электрического поля высокой интенсивно-
сти [3].

для потребителей изоляционных жидкостей 
важно получить сбалансированный продукт, с 
хорошими электроизоляционными свойствами 
и длительным сроком безопасной эксплуатации. 

Получение такого продукта возможно путем 
снижения глубины гидрирования в процессе про-
изводства с целью сохранения диароматических 
углеводородов в составе электроизоляционных 
жидкостей. Содержание этих углеводородов по-
зволяет снизить газовыделение изоляционной 
жидкости при воздействии электрического поля 
более чем в два раза, при этом стабильность мас-
ла против окисления снижается незначительно.
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Производные 2,1,3-бензоксадиазолов (бен-
зофуразанов), содержащие в карбоцикле остатки 
различных гетероароматических циклов, прояв-
ляют такие виды биологической активности как 
антивирусная, цитотоксическая и могут быть 
рассмотрены как потенциальные лекарственные 
препараты [1, 2]. В литературных источниках 
практически нет данных о 2,1,3-бензоксадиазо-
лах, содержащих в молекулах остатки азолов. В 
то же время бензофуразаны, содержащие в мо-
лекулах остатки азолов, могут быть исследова-
ны как мультитопные лиганды для построения 
металлорганических каркасов. 

нами был разработан удобный способ полу-
чения 6-азолил-4-бром-2,1,3-бензоксадиазолов 
(2a, b) на основе 2,6-дибром-4-фторнитрозобен-
зола.

В молекулах веществ 2 а,b присутствует 
атом галогена, который также может быть заме-
щен на еще одну молекулу азола. 4,6-дипиразо-
лил(имидазолил)-2,1,3-бензоксадиазолы (3, 4) 
были получены нами по следующей схеме:

из литературных данных [3] известно, что 
4,6-дизамещенные 2,1,3-бензоксадиазолы могут 
быть также получены из 4,6-дигалогенбензо-
фуразанов. В связи с этим, нами было исследо-
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вано взаимодействие 4,6-дибром-2,1,3-бензок-
садиазола (5) с избытком триазола. одним из 
основных продуктов, образующихся в результате 
данной реакции, является 4,6-ди(1H-1,2,4-триа-
зол-1-ил)-2,1,3-бензоксадиазол (6). 

Полученные соединения 3, 4, 6, имеющие 
в молекулах пятичленные азотсодержащие ге-
тероциклы, могут рассматриваться как лиганды 
для построения различных молекулярных и ме-
таллорганических комплексов.
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недавно нами были синтезированы полно-
стью замещенные нитрозофенолы с пиридино-
выми заместителями в ароматическом ядре в 
виде калиевых солей [1]. Выделение их в сво-
бодном виде затруднено из-за повышенной рас-
творимости как в кислой, так и щелочной сре-
дах из-за наличия пиридинового заместителя и 

гидроксильной группы. для упрощения выде-
ления таких нитрозофенолов в свободном виде, 
нобходимо знать их кислотность. Поэтому це-
лью данной работы стало определение констант 
кислотности перзамещенных нитрозофенолов. 

определение рКа проводили спектрофо-
тометрическим методом [2] при температуре 

25 ± 0,1 °С, в цитратных буферных 
растворах [3] на аналитической 
длине волны 400 нм. данный метод 
оказался удобным для определения 
рКа, нитрозофенолов, т.к. спектры 
этих соединений и их анионов су-
щественно отличаются и не накла-
дываются друг на друга. 

В ходе эксперимента получали 
значения ионизационного отноше-
ния I, которые зависели от величин 
рн буферных растворов. на рис. 1 
для двух пиридилзамещенных ни-
трозофенолов приведены зависи-
мости логарифмов I от рн. Видно, 
что эти зависимости практически 
линейны, с тангенсом угла наклона, 
близким к единице. 

В результате получили значения 
pKa для 6 нитрозофенолов, содержа-
щих пиридиновые заместители:

Приведены R, R1, pKa: Me, γ-пи-
ридил, 4,10 ± 0,03; Et, γ-пиридил, 

рис. 1.		Зависимость	lg	I	от	pH	буферного	раство-
ра	для	2,6-ди(метоксикарбонил)-3-метил-5-пири-
дин-4-ил-4-нитрозофенола(1)	и	ди(этоксикарбо-
нил)-3-метил-5-пиридин-4-ил-4-нитрозофенола	(2)
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4,24 ± 0,03; Me, β-пиридил, 4,42 ± 0,05; Et, β-пи-
ридил, 4,62 ± 0,04; Me, α-пиридил, 4,35 ± 0,04; Et, 
α-пиридил, 4,45 ± 0,04. 

для известных нитрозофенолов с R1 = CH3 
значения pKa составляли 5,33–5,64 [4].

выводы
1. Впервые получены значения констант 

кислотности шести перзамещенных пара-нитро-
зофенолов, содержащих пиридиновые замести-
тели в бензольном кольце.

2. Установлено, что введение пиридиновых 
заместителей в молекулу нитрозофенола вызы-
вает увеличение кислотности более, чем на по-
рядок. 

3. наблюдаемое увеличение кислотности 
может быть объяснено копланарным располо-
жением бензольного и пиридинового циклов, 
при котором акцепторное действие атома азота 
передается по сопряженной системе π-связей. 
Это подтверждается и батохромным сдвигом 
максимума поглощения нитрозофенолят-ионов 
с пиридиновыми заместителями. 
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Модификация 3,7-диазабицикло[3.3.1]нона-
нового скелета, представляющего собой фраг-
мент природного антиаритмического средства 
спартеина, предсказана рядом преимуществ этой 
системы – простотой формирования 3,7-диаза-
бицикло[3.3.1]нонановой структуры, доступно-
стью и разнообразием исходного сырья. Кроме 
того, биспидины представлены высокоактивны-
ми нейро- и психотропными средствами, пре-
паратами для лечения желудочно-кишечных и 
сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, 
высокоэффективными антиаритмиками [1, 2]. 

основываясь на этих позициях, были син-
тезированы новые бициклические синтоны 

потенциально фармакологически активных со-
единений. Так, из N-алкоксиалкил-4-оксопипе-
ридинов (І), параформа и 1-(2-пиперазиноэтил)
амина или циклопропилметиламина были полу-
чены 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-оны, для 
характеристики которых применялись элемент-
ный анализ, тонкослойная хроматографии, иК 
спектроскопия и ЯМр спектроскопия. наиболее 
информативными оказались углеродные спек-
тры соединений (І), где узловым атомам угле-
рода С1,5 биспидинового кольца принадлежат 
дублетные сигналы при 46,8 и 46,9, а карбониль-
ная группа резонирует в виде синглета в области 
215 м.д. 
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Помимо вышеуказанных предпосылок пред-
ставленное исследование базируется на том, что 
некоторые производные гидроксииминов бис-
пидинового ряда проявили себя как ненаркоти-
ческие анальгетики. Поэтому синтезу оксимов и 
о-бензоилпроизводных отводится особо важная 
роль в разработке фармакологически активных 
соединений биспидинонового ряда. Так, взаи-
модействием 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-о-
нов (І) с солянокислым гидроксиламином полу-
чены бициклические оксимы (ІІ), иК спектры 
которых характеризуются полосами колебаний 
C=N-связи (1672 и 1670 см–1) и он-группы (3265 
и 3133 см–1). образование целевых продуктов 
подтверждается спектрами ЯМр 13С оксимов 
(ІІ), которые указывают на отсутствие сигналов 
карбонильной группы и появление сигналов 
C=N-связи в области 164,3 и 161,2 м.д.

Синтез о-бензоилоксимов (ІІІ) основан 
на взаимодействии оксимов 3,7-диазабицик-
ло[3.3.1]нонан-9-онов (ІІ) с хлористым бензои-
лом в абсолютном бензоле с последующей обра-
боткой образующихся гидрохлоридов поташом. 
для атомов углерода фенильного радикала ха-
рактерно резонирование в области 128,4–133,4 
м.д., а самые слабопольные сигналы при 161,2 
и 164,4 и 171,4 171,6 м.д. принадлежат углерод-

ным атомам –C=N и –С=о групп.
для исследования биологических свойств 

новых о-бензоилпроизводных 3,7-диазабици-
кло[3.3.1]нонан-9-онов синтезированы их ком-
плексы с β-циклодекстрином (ІІІ).

Первичный фармакологический скрининг 
синтезированных веществ показал, что ком-
плекс включения о-бензоилоксима 3-циклопро-
панметил-7-(3-бутоксипропил)-3,7-диазабицик-
ло[3.3.1]нона-на с β-циклодекстрином проявил 
выраженный местноанестезирующий эффект 
при инфильтрационной анестезии, превосходя 
по действию все препараты сравнения.

Важнейшая особенность производных 
3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана, содержащих пи-
перазинилэтильный радикал при одном из ато-
мов азота, заключается в том, что они обладают 
высокой биологической активностью широкого 
спектра действия, в том числе и иммуномоду-
лирующей. В результате фармакологического 
исследования новых производных 3,7-диазаби-
цикло[3.3.1]нонана установлено, что комплекс 
β-циклодекстрина с о-бензоилоксимом, содер-
жащим этоксипропильный и пиперазиноэтиль-
ный заместители при атомах азота обладает 
лейкопоэзстимулирующим и иммуностимули-
рующим действием.

Список литературы
1.	 Pat.	2000076998	B1	WO.	New	bispidine	com-

pounds	 useful	 in	 the	 treatment	 of	 cardiac	 ar-
rhythmias	//	Bjoersne	M.,	Frantsi	M.,	Hoffmann	
K.-J.,	Ohlsson	B.;	опубл.	8.03.2001.

2.	 Прeдпaт.	 10442	 РК.	 Мaлeaт	 3,7-ди(2-э-
тoкcиэтил)-3,7-диaзaбициклo[3.3.1]нoнaнa,	

oблaдaющий	 мecтнoaнecтeзирующeй	 и	
прoтивoaритмичecкoй	 aктивнocтью,	 и	
пoлупрoдукт	eгo	пoлучeния	 //	Прaлиeв	К.Д.,	
Иcкaкoвa	 Т.К.,	 Иcмaгулoвa	 Н.A.,	 Ю	 В.К.,	
Шин	 C.Н.,	 Бaктыбaeвa	 Л.A.,	 Бeрлин	 К.Д.;	
oпубл.	16.07.01,	Бюл.–	№7.–	5c.

изучение реакции взаимодейСтвия 4,6-дибром-
2,1,3-бензокСадиазола С пиразолом

А.М. Мартиросян, К.В. Костин, А.А. Шувалова
Научный руководитель – к.х.н. А.С. Кузнецова 

Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева 
660060, Россия, г. Красноярск, ул. А. Лебедевой 89

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, akuznetsova@tpu.ru

Производные 2,1,3-бензоксадиазолов (бен-
зофуразанов) относятся к гетероциклическим 
соединениям неприродного происхождения. 
Бензофуразаны и их производные обладают ря-
дом полезных свойств, обуславливающих воз-
можность их использования в медицине, сель-

ском хозяйстве и некоторых областях техники. 
некоторые 2,1,3-бензоксадиазолы проявляют 
различные виды биологической активности, 
например, иммуносупрессивную, антилейкеми-
ческую, противоревматическую [1, 2]. В связи 
с этим, разработка новых способов получения 
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производных 2,1,3-бензоксадиазолов является 
одним из актуальных направлений органиче-
ской химии. 

известно [3, 4], что взаимодействие 4,6-ди-
галоген-2,1,3-бензосадиазолов с N-,S-,O-нукле-
офилами протекает с замещение атома брома, 
находящегося в положении 4.

В рамках данной работы нами было иссле-
довано взаимодействие 4,6-дибром-2,1,3-бен-
зоксадиазола (1) с избытком пиразола. Уста-
новлено, что реакция протекает с образованием 
ожидаемого 4-пиразолил-6-бром-2,1,3-бензок-
садиазола (4) [5], а также ряда других продук-

тов. одним из выделенных продуктов является 
4,6-дипиразолил-2,1,3-бензоксадиазол (5), ко-
торый образуется в результате взаимодействия 
4-пиразолил-6-бром-2,1,3-бензоксадиазола (4) с 
пиразолат-анионом. еще одному выделенному 
соединению на основании данных масс-спек-
трометрии и ЯМр-спектроскопии была припи-
сана структура продукта «кине»-замещения – 
5-пиразолил-6-бром-2,1,3-бензоксадиазола (6).

Соединения 4–6, содержащие фармакофор-
ные фрагменты, перспективны на предмет ис-
пытания их биологической активности.
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Физические и химические свойства орга-
нических радикалов позволяют использовать 
их для создания магнитных материалов [1]. Та-
кие материалы находят применение как в спин-

тронике [2], так и в создании ячеек магнитной 
памяти [3]. для использования органических 
радикалов в дизайне магнитных материалов не-
обходимо, чтобы они обладали стабильностью 
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при нормальных условиях и могли быть выделе-
ны в индивидуальном виде [4]. 

Вердазильные (тетрагидро-s-тетраз-
ин-1-(2H)-ильные) радикалы 1,2 представляют 
собой класс стабильных органических радика-
лов, которые обладают важными преимущества-
ми: они устойчивы к воздействию воздуха и вла-
ги, не диспропорционируют, не димеризуются в 
растворах, могут быть выделены в твердом виде 
[5], что делает их подходящими субстратами для 
создания магнитных материалов.

разработанный нами синтез вердазильного 
радикала 7 состоит из трех стадий: конденсация 
гидразина 3 с бензальдегидом, взаимодействие 
гидразона 4 с арендиазоний тозилатом 5 с обра-
зованием формазана 6 и алкилирование форма-
зана 6 с последующей окислительной циклиза-
цией в радикал 7.

В данной работе мы предлагаем использо-
вать полученный нами радикал, содержащий 
карбоксильную группу, для модификации по-
верхностей и для создания бирадикальных си-

стем. Выбор именно амидной связи обуслов-
лен не только её прочностью, но и тем, что 
она обеспечивает эффективное спин-спиновое 
обменное взаимодействие в полирадикальных 
системах, что было показано ранее на примере 
тритил-нитроксильных бирадикалов [6].

нами были проведены эксперименты по 
активации –COOH группы радикала 7 систе-
мой дициклогексикарбодиимид/N-гидрокси-
сукцинимид (DCC/NHS). Способность акти-
вированного радикала образовывать амидную 
связь была доказана путем проведения реакций 
NHS-эфира 8 с аминами – п-нитроанилином и 
п-анизидином.

работа выполнена в рамках Госзадания нау-
ка № 4.5924.2017.
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Синтез лигандов – производныХ 1,2,3-триазола
Р.Д. Марченко
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30

Производные азолов обладают значитель-
ным потенциалом для фармацевтической про-
мышленности, неорганической, органической 
и аналитической химии, биохимии. данные 
соединения могут использоваться в качестве 
активной субстанции для эффективных лекар-
ственных препаратов, флуоресцентных меток, 
сенсоров для ионов и нейтральных соединений, 
ингибиторов некоторых ферментов, строитель-
ных блоков для получения металлорганических 
каркасных структур.

ранее научными коллективами [1–5] было 
получено несколько бис(1,2,3-триазолил)алка-
нов. авторами использовались такие опасные 
реагенты, как гидрид натрия в кипящем N,N-ди-
метилформамиде, диизопропил азодикарбокси-
лат, тетрагидрофуран. Выходы реакций варьиру-
ются от 8 до 76 % в зависимости от получаемого 
соединения.

для синтеза бис(1,2,3-триазолил)алканов 
нами был выбран положительно зарекомендо-
вавший себя ранее [6] способ алкилирования 
азолов в суперосновной среде. он является го-
раздо более безопасным и экологичным.

0,84 г (15 ммоль) растертого в порошок ги-
дроксида калия было растворено в 3 мл дМСо 
(раствор 1). В раствор 1 было добавлено 0,580 
мл (10 ммоль) Та. 0,32 мл (5 ммоль) дихлорме-
тана было растворено в 2 мл диметилсульфок-

сида (раствор 2). раствор 1 был выдержан при 
80 °С на масляной бане в течение 30 мин. при 
перемешивании. раствор 1 был охлажден в бане 
с холодной водопроводной водой. К раствору 1 
при охлаждении по каплям был прилит раствор 
2, далее реакционная смесь была выдержана при 
40 °С в течение 19 часов. 1,2,3-триазол был так-
же алкилирован в суперосновной среде с 1,2-ди-
бромэтаном при температуре 80 °С в течение 23 
часов.

реакционная масса была разбавлена дистил-
лированной водой, продукт был экстрагирован 
хлороформом. Экстрагент был отогнан, продукт 
– высушен. Выходы составили 19 % и 35 % для 
бис(1,2,3-триазолил)метана и 1,2-бис(1,2,3-три-
азолил)этана соответственно.

анализ продуктов реакции проводили ме-
тодами газовой хроматографии с масс-спектро-
метрическим детектированием и ядерного маг-
нитного резонанса 1н. Было установлено, что в 
случае бис(1,2,3-триазолил)метана продуктами 
реакции являются 1,2- и 2,2-изомеры, 1,1-изо-
мер присутствует в следовых количествах. При 
синтезе 1,2-бис(1,2,3-триазолил)этана был полу-
чен только чистый 2,2-изомер.

работа выполнена при финансовой под-
держке российского научного фонда, проект но-
мер 15-13-10023.
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За последние 20 лет химия окислительных 
реагентов на основе поливалентного иода при-
влекла огромное внимание исследователей [1]. 
Соединения иода проявляют реакционную спо-
собность, подобную переходным металлам, од-
нако, имеют такие важные преимущества как 
экологичность и ресурсоэффективность. Такие 
реагенты на основе поливалентного иода при-
меняются в реакциях галогенирования, важных 
окислительных превращениях, перегруппиров-
ках, аминировании, в реакциях образования С–С 
связей, а также в реакциях, катализируемых пе-
реходными металлами [1–3]. К примеру, гетеро-
циклический реагент – 2-иодоксибензойная кис-
лота (IBX) – приобрел широкое применение в 
органическом синтезе как высокоэффективный 
и мягкий селективный окислитель первичных и 
вторичных спиртов, а также используется в дру-
гих окислительных превращениях [2]. 

еще одним ярким представителем цикличе-
ских иодиларенов является реактив десс-Мар-
тина (DMP), который приобрел статус селек-
тивного окислителя спиртов до карбонильных 
соединений, в особенности тех молекул, кото-
рые содержат другие чувствительные функцио-
нальные группы [4].

работа с использованием DMP тре-
бует особых условий, что связано с его 
нестойкостью и чувствительностью к 
влаге. низкая растворимость его предше-
ственника, 2-иодоксибензойной кислоты, 
в органических растворителях и потен-
циальная взрывоопасность ограничивают 
практическое применение этих реагентов 
[1, 2].

В 2006 году была опубликована статья 

[5], в которой сообщалось о новом окислитель-
ном реагенте иода (V) – IBS, который хорошо 
растворим в воде. Получали данный реагент 
прямым окислением 2-иодбензолсульфокисло-
ты, однако, продукт был значительно загрязнен 
неорганическими примесями: из-за высокой 
растворимости IBS в воде их практически невоз-
можно отделить. Полученный реагент оказался 
термически нестабильным и высоко реакцион-
носпособным по отношению к органическим 
растворителям [5].

Также важными циклическими λ3-иоданами 
являются пятичленные гетероциклы с атомом 
иода (III) в кольце. К примеру, бензиодоксолы 
и бензиодазолы нашли широкое синтетиче-
ское применение как реагенты окислительной 
функционализации, которые позволяют вводить 
группы -F, -Br, -N3, -CF3, -OOR и -CN в органи-
ческие субстраты [6].

нами предложена усовершенствованная 
методика получения 2-иодоксибензосульфо-
кислоты (IBS) без использования органических 
растворителей, поскольку последнее могло при-
вести к побочным реакциям. Это позволило нам 
выделить IBS минимально загрязненным неор-
ганическими примесями и впервые провести 
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рентгеноструктурный анализ.
Также нами предложена новая методика 

получения бензиодтиолов и бензиодтиазолов 
в трифторуксусной кислоте с использованием 

Oxone в качестве окислителя.
оба реагента были получены впервые и в 

дальнейшем будут исследованы их препаратив-
ные возможности. 
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Пентациклические тритерпеноиды (ПТ) 
обладают ценными биологически активными 
свойствами [1]. доступные методы выделения 
из бересты самого распространенного предста-
вителя тритерпеноидов лупанового ряда – бе-
тулина, наличие в его структуре нескольких 
реакционноспособных центров определяют пер-
спективность использования природных соеди-
нений этого класса в качестве исходных веществ 
для различных химических модификаций.

В настоящее время проводятся интенсивные 
исследования в области трансформации бетули-
на и его производных с целью получения новых 
биологически активных соединений [2, 3]. Зна-
чительная часть работ относится к направлению 
окисления указанных веществ [1]. ранее для их 
окисления были использованы такие реагенты, 

как: пероксид водорода [4], дихромат калия [5] и 
др. известен пример использования соединений 
поливалентного йода для окисления бетулина, 
однако, в присутствии добавок катализаторов 
на основе азанорадамантанов [6]. Учитывая, что 
литературные данные о превращениях ПТ под 
действием иодозильных соединений ограниче-
ны одним сообщением [6], в связи с этим, в це-
лях расширения знаний о химии поливалентного 
иода в отношении ПТ и для развития наших ра-
нее полученных результатов [7], мы продолжи-
ли наши исследования взаимодействия произво-
дных бетулина с арилиодозокарбоксилатами.

В качестве объекта для окислительной 
трансформации был выбран диацетат бетулина 
– 3β,28-диацетокси-луп-20(29)-ен [8], имеющий 
в своей структуре активный центр окисления – 
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изопропенильный фрагмент. В качестве окисли-
теля использовался фенилиодозоацетат (Фиа), 
полученный по методике [9].

В ходе нашей работы было обнаружено, что 
диацетат бетулина (1) под действием Фиа (со-
отношение 1 : 1) в присутствии добавок Al2O3 
при кипячении в хлороформе в течение 2 часов 
дает норкетон диацетата бетулина (2) с неопти-
мизированным 28 % выходом.

Структура синтезированного вещества (2) 
доказана с привлечением данных физико-хими-

ческих методов анализа: ЯМр 1н, иК-спектро-
скопии, хромато-масс-спектрометрии, а также с 
использованием тонкослойной хроматографии.

В заключение отметим, что химическая 
трансформация диацетата бетулина (1) дей-
ствием Фиа в присутствии окиси алюминия 
приводит к отличным от работы [8] результа-
там, а именно: вместо ожидаемого 20,29-эпок-
си-3β,28-диацетокси-луп-20(29)-ена происходит 
образование норкетона (2) как продукта более 
глубокого окисления исходного соединения.
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В последние годы получение и изучение 
структурных особенностей фосфорорганиче-
ских гетероциклических соединений со связью 
P–N, в которых валентность фосфора меняется 
от трех до пяти, привлекают значительное вни-
мание исследователей [1].

Гетероциклы, содержащие P–C, P–N, P–O, 

и P–S связи имеют высокую биологическую ак-
тивность и коммерческую важность. Соедине-
ния, содержащие фосфор, азот и серу, связанные 
между собой ковалентной связью используются 
в качестве лигандов[2].

К таким гетероциклам относятся фосфори-
лированные 2-аминотиазолы. Как показывает 
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анализ литературных данных, очень мало сведе-
ний о взаимодействии соединений трех и пяти 
валентного фосфора с 2-аминотиазолами. не-
сомненно, отличительной характеристикой сое-
динений фосфора является их уникальная реак-
ционная способность, приводящая к не вполне 
очевидным результатам.

Так, ранее в работах [3, 4] изучались цикли-
ческие лиганды со связью P–N как многофунк-
циональные системы, которые получали взаи-
модействием анилинов с трихлоридом фосфора 
по методу Чапмана и Кирсанова, где продуктами 
являлись фосфазаны – олигомеры линейного и 
циклического строения, архитектура которых 
зависит от соотношения исходных веществ. на 
основе указанных литературных данных нами 
была первые предпринята попытка препара-
тивного синтеза ранее неизвестного олигомер-
ного соединения (II) на основе взаимодействия 
2-амино-4-фенилтиазола (I) с трихлоридом фос-
фора. 

В нашей работе было изучено взаимодей-
ствие 2-амино-4-фенилтиазола (I) с трихлори-
дом фосфора, молярное соотношение которых 
соответственно равно 6 : 1. на основе данного 
соотношения получен олигомер, содержащий 
P–N связи (схема 1), структура которого уста-
новлена спектральными данными.

наличие свободной аминогруппы в мо-
лекуле 2-амино-4-фенилтиазола (I) делает его 
достаточно активным субстратом в реакциях. 
Процесс взаимодействия соединения (I) c PCl3 
представляет реакцию конденсации, протекаю-
щую, предположительно, по механизму бимо-
лекулярного нуклеофильного замещения. обра-
зовавшийся фосфорилированный олигомер (II) 
– твердое вещество, очищенное перекристалли-
зацией из изопропилового спирта в виде белых 

кристаллов, растворимо в полярных и частично 
в неполярных органических растворителях. В 
воде продукт разлагается на исходный компо-
нент (I) и фосфорную кислоту. 

Таким образом, нами была изучена реак-
ция взаимодействия 2 амино-4-фенилтиазола с 
трихлоридом фосфора, молярное соотношение 
которых соответственно равно 6 : 1. на основе 
данного соотношения получен олигомер (II), со-
держащий P–N связи.

экспериментальная часть. Спектры ЯМр 
записывали на спектрометре «Bruker AVANCE 
III HD» c рабочей частотой 400 МГц в растворах 
DMSO-d6. для 1H ЯМр внутренний стандарт – 
ТМС, для 31P ЯМр внутренний стандарт – фос-
форная кислота H3PO4 80 %. 

иК спектры записывали на приборе иК Фу-
рье-спектрометре ФТ-801 (FT-801).

Температура плавления веществ определена 
на приборе MP50 Melting Point System. 

Контроль реакции и индивидуальность со-
единений контролировали методом тонкослой-
ной хроматографии на стандартных пластинках 
«Silufol UV-254», пластинки детектировали па-
рами йода и УФ лампой.

Синтез получение диазодифосфетидино-
го олигомера C54h39N12p3S6 (II). В круглодон-
ную трехгорлую колбу, снабженную обратным 
холодильником, мешалкой, капельной воронкой, 
в атмосфере азота поместили 12,2 г (0,069 моль) 
соединения (I) в сухом бензоле. Смесь нагрева-
ли до 50 °С, после добавили 1 мл (0,012 моль) 
трихлорида фосфора, растворенного в сухом 
бензоле в соотношении 1 : 2. реакционную смесь 
нагревали при 50 °С в течение 5 часов. образо-
вавшееся кристаллическое соединение отфиль-
тровывали, промывали бензолом и перекристал-
лизовывали из изопропилового спирта. Выход 

Схема 1.		Получение	диазодифосфетидиного	олигомера	(II)
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(II) 7,61 г (58 %), т. пл. 189–193 °С. иК спектр, ν, 
см–1: 1442, 1560 (С=С), 1680 (C=N), 3375 (N–H), 
2622 (р–NH), 1225 (р–N). Спектр ЯМр 1н, δ, 
м.д. (DMSO-d6): м 7,29–7,32, м 7,52–7,50, д 7,82 

(24H, C6H5), с 7,41 (3H, NH), с 7,31 (6H, CH). 
Спектр ЯМр 31р δ, м.д. (DMSO-d6): с 4,46, 2,80, 
1,27 (3р, р–N). 
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анализ тенденций развития фундамен-
тальных работ и технологий получения новых 
полимерных и композиционных материалов 
показывает, что традиционные методы синтеза 
полимеров – полимеризация и поликонденсация 
– во многом исчерпали себя и вероятность по-
явления полимеров с характеристиками, суще-
ственно превосходящими достигнутый извест-
ный уровень, значительно уменьшилась. Третье 
общее направление получения полимеров – их 
модификация – ускоренно развивается в послед-
ние годы. Среди разнообразных способов моди-
фикации полимеров особенно перспективной в 
практическом и интересной в фундаментальных 
аспектах является ковалентная иммобилизация. 
Ковалентная иммобилизация биологически ак-
тивных соединений на функционализированной 
поверхности биополимеров приобрела быстрый 
рост в последнее десятилетие в таких областях 
как биомедицина, текстиль, микроэлектроника, 
биопереработка и упаковка пищевых продуктов.

Первый шаг – это моделирование или выбор 
полимера с тем объемом свойств, которые необ-
ходимы для конечного использования. Матери-

альные свойства могут включать эластичность, 
происхождение (натуральное или синтетиче-
ское), проводимость, прочность, оптическая 
плотность и разлогаемость [1].

из-за инертности большинства полимеров, 
они должны пройти предварительную функци-
онализацию перед соединением с биологически 
активным соединением. Второй шаг необходим 
для оптимизации методов функционализации, 
для того чтобы ввести активные функциональ-
ные группы желаемого типа и в определенном 
количестве. Финальный этап заключается в 
ковалентном присоединении биологически ак-
тивного соединения к функционализированной 
полимерной поверхности, через посредника 
как это необходимо. Биологически активные 
соединения могут быть как натуральными, так 
и синтетическими, и выступать в качестве со-
единений, которые будут катализировать, или 
вызывать определенный ответ в биологической 
системе.

В качестве биополимера в данном исследо-
вании был выбран хитозан. Хитозан является 
мощным сорбентом природного происхожде-
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ния, сорбирующая основа которого - хитин ра-
кообразных. 

Хитозан – аминосахар, производное линей-
ного полисахарида, макромолекулы состоят из 
случайно связанных β-(1-4) D-глюкозаминовых 
звеньев и N-ацетил-D-глюкозамин.

Предполагается, что, модифицируя хитозан 
различными лигандами, можно получить новый 
лекарственный препарат, который будет являет-
ся одновременно и терапевтическим агентом, и 
средством ранней диагностике заболевания. Та-
кой подход называется тераностика и использу-
ется в мире в настоящее время [2].

для функционализации поверхности хи-
тозана был выбран известный хелатирующий 
агент – иминодиуксусная кислота, которая об-
разует прочные, стабильные и устойчивые ком-
плексы с металлами Cu, Mn, Fe, Ni, Со [3, 4].

на первом этапе перед стояла задача по-
лучения метил 6-иодгексаноата. для этого 
нами был изучен метод окислительного расще-

пления алифатических циклических кетонов. 
Полученный эфир применяли для получения 
диэтил-2,2,-(6-метокси-6-охогексилазанэдил)
диацетат. Экспериментальным путем было вы-
яснено, что для повышения выхода целевого 
продукта синтез необходимо проводить при на-
гревании до 85 °С в течение 72 часов в ацетони-
триле. Ввиду того, что эфир получали с приме-
сями исходных субстратов, необходимо было 
проводить дополнительную очистку. для этой 
цели мы выбрали колоночную хроматографию 
на силикагеле. В качестве элюирующей систе-
мы была выбрана смесь гексан – этилацетат, по-
степенно повышая градиент последнего. Выход 
продукта составил 79 %.

Таким образом, была разработана простая 
методика получения диэтил-2,2,-(6-метокси-6-о-
хогексилазанэдил)диацетата, который в даль-
нейшем будет использован как функциализиру-
ющий агент для модификации хитозана.
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В последнее время значительное развитие 
получила клиническая диагностика заболеваний 
человека с помощью введения в его организм ра-
диоизотопов в индикаторных количествах. Эта 
область медицины называется ядерной медици-
ной. Визуализация с помощью радиоизотопов 
включает в себя ряд методов получения изобра-
жения, отражающих распределение в организме 
меченных радионуклидами веществ. Эти веще-
ства называются радиофармпрепаратами (рФП) 
и предназначены для наблюдения и оценки фи-
зиологических функций отдельных внутренних 
органов.

В настоящее время ведутся интенсивные 
исследования по созданию новых рФП на осно-
ве комплексов 99mТс, 188Re с различными лиган-
дами. Применение технеция обусловлено его 

рис. 1.		РФП	для	визуализации	миакарда
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уникальными свойствами и благоприятными 
ядерно-физическими характеристиками его ос-
новного изотопа 99mТс: относительно коpоткий 
пеpиод полуpаспада – 6,02 ч. и низкая энергия 
гамма-излучения [1].

известно, что 99mТс-меченные алифатиче-
ских карбоновые кислоты широко применяются 
для диагностики сердечнососудистых заболе-
ваний в частности для визуализации миакарда 
[2, 3].

данная работа является продолжением рабо-
ты по разработке и оптимизации синтеза хелати-
рующего агента из циклических алифатических 
кетонов под действием пероксида водорода в 

присутствии иода и катализатора хлорида меди. 
из ранее синтезированных иодсодержащих эфи-
ров [4] получены алифатические разветвленные 
карбоновые кислоты с высокими выходами, не 
требующие дополнительной очистки. (рису-
нок 2) 

Синтезированные вещества переданы в ни 
ТПУ лабораторию №31 ядерного реактора для 
связывания с технецием-99м (рисунок 3).

Полученные меченные соединения получа-
ют с высокими выходами и радиохимической 
чистотой, которые будут протестированы in	vitro 
и in	vivo.
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рис. 2.		Схема	синтеза	алифатических	карбоновых	кислот

рис. 3.		Схема	радиохимического	синтеза
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диазотирование-иодирование 
N-окСидированныХ аминогетероциклов

Е.В. Романенко, А.А. Чудинов
Научный руководитель – д.х.н. Е.А. Краснокутская 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
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иод содержащие гетероциклы представля-
ют значительный интерес для органического 
синтеза. они могут быть использованы в син-
тезе мономеров для современнных полимерных 
материалов, лигандов для металлокомплексного 
катализа [1, 2] биологически активных веществ 
[3], а так же как полупродукты в реакциях С–С 
сочетания [2, 4]. 

Методы синтеза иодгетероциклов весьма 
ограничены. В настоящее время существует не-
сколько принципиальных подходов для введения 
иода в молекулу гетероцикла – электрофильное 
иодирование, ипсо-замещение хлора или брома 
на иод или иододебромирование через предва-
рительное металлирование [5].

одним из методов получения иодгетероци-
клов является реакция диазотирования-иоди-
рования – синтетический прием, включающий 
последовательное диазотирование аминогетеро-
цикла и замена диазо-группы на галоген. однако 
синтез электрондефицитных иодгетероциклов 
значительно затруднен. Так, например, синтез 
иодгетероцикла из 3-аминопиридина посред-
ством реакции диазотирования-иодирования 
проходит сравнительно легко. Тогда как, 2- и 

4-аминопиридины, мало реакционноспособны 
в указанных превращениях в следствие дезак-
тивирующего влияния протонированной формы 
пиридинового кольца [6]. 

В процессе исследования реакций диазоти-
рования-иодирования, были рассмотрены и по-
добраны раличные условия, в которых реакция 
протекает наиболее успешно. Так была предло-
жена следующая схема синтеза (схема 1).

В последствии было предложено проводить 
реакцию диазотирования-иодирования с предва-
рительным N-оксидирование аминопиридинов. 
Этот способ основан на способности N-оксидов 
влиять на распределение электронной плотно-
сти в цикле и увеличивать реакционную способ-
ность гетероциклов в реакциях замещения. 

реакция диазотирования-иодирования N-ок-
сидированных аминопиридинов протекает в тех 
же условиях (схема 2). 

Таким образом, была разработана новая 
методика диазотирования-иодирования с пред-
варительным N-оксидированием в присутсвии 
бутил нитрита и трифторметансульфокислоты в 
системе уксусная кислота/тетрагидрафуран.
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осина обыкновенная обладает большим 
спектром полезных веществ, на ее основе изго-
тавливаются масса средств, которые обладают 
противовоспалительными, жаропонижающими 
и мочегонными качествами. Такие полезные 
свойства осине придает набор различных фе-
нолгликозидов, основных биологически актив-
ных ее компонентов [1]. 

наиболее распространенным среди фенол-
гликозидов является салицин. Благодаря своим 

антиоксидантным и противовоспалительным 
свойствам, салицин находит широкое примене-
ние в медицине: используется как индивидуаль-
ный фармпрепарат, так и в виде экстрактов [2].

Как известно, введение галогенов в фарм-
препараты может значительно увеличивать и из-
менять биологическую активность [3]. но и вве-
дение других функциональных групп играет не 
менее важную роль в изменении биологической 
активности соединений, так, например, сали-
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цин послужил прототипом для создания первого 
синтетического противовоспалительного пре-
парата – ацетилсалициловой кислоты, который 
обладает жаропонижающими и болеутоляющи-
ми свойствами. Поэтому целью нашей работы 
является получение бромпроизводного салици-
на с последующим замещением брома на другие 
функциональные группы, например, алифати-
ческие кислоты. Это становится возможным с 
применением селективной системы для снятия 
ацетильных групп [4]. результатом нашей рабо-
ты было замещение брома на ацетокси группу, 
гридроксильную (с созданием 2-ацетилсалици-
на 8) и бутирокси группу. 

Получение таких ацил-производных 6 и 7 
мы осуществляли, начиная из ацетобромглю-

козы 1, после чего провели гликозилирование 
о-крезола с использованием катализатора фа-
зового переноса тетрабутил аммоний бисуль-
фата в двухфазной системе. Затем полученный 
гликозид 2 бромировали радикально на свету, 
с получением монобромпроизводного 3. далее 
проводили удаление ацетильных групп, получив 
бром-салицин 4. Затем проводили реакции заме-
щения брома на другие функциональные груп-
пы. В первом случае провели реакцию с глико-
зидом 4 в дМФа с ацетатом натрия, тем самым 
заместили бром на ацетильную группу с полу-
чением вещества 6. Во втором случае, при таких 
же условиях, провели замещение брома на оста-
ток масляной кислоты с получением вещества 7.
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одной из старейших реакций кросс-соче-
тания, катализируемых комплексами палладия, 
является взаимодействие алкенов с органиче-
скими галогенидами, разработанная и изученная 
американским ученым р. Хеком [1, 2]. 

Среди традиционно легко замещающихся 
групп диазо-группа признана лидером, что об-
уславливает повсеместное использование солей 
диазония в качестве электрофилов, в том числе и 
реакциях С–С сочетания по типу Хека. 

В литературе почти нет данных о вступле-
нии гетероциклических солей диазония, в част-
ности π-дефицитных солей диазония аминопи-
ридинов, в палладий катализируемые реакции 
С–С сочетания. Это обусловлено тем, что ами-
нопиридины и аминохинолины почти не диа-
зотируются или диазотируются с образованием 
крайне неустойчивых солей диазония.

известно, что сульфонатные противоионы 
лучше стабилизируют диазоний катион: арен-
диазоний тозилаты [3], арендиазоний трифлаты 
[4], арендиазоний камфораты [5]. но в случае 
диазонтирования аминопиридинов единствен-
ными продуктами являются соответствующие 
эфиры сульфокислот (пиридилтозилаты [6], пи-
ридилтрифлаты [7]).

Мы впервые показали, что взаимодействие 
пиридин-3-диазоний камфорсульфоната со 
стиролом в этаноле протекает с образованием 
3-этоксипиридина и пиридин-3-илкамфоросуль-
фоната (схема 1).

Замена этанола на дМСо позволила по-
лучить целевой продукт в следовых количе-
ствах и основным продуктом реакции был пи-
ридин-3-илкамфоросульфонат. известно, что 
сульфонатные группы (тозилаты. трифлаты) яв-
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ляются хорошо уходящими группами наряду с 
галогенами [8].

Мы впервые предлагаем удобный односта-
дийный метод синтеза 3-стирилпиридина через 
последовательное диазотирование-С–С соче-
тание 3-аминопиридна под действием системы 
t-BuONO/ HOSO2Camph/K2CO3/Pd(OAc)2 в 

дМСо через промежуточное образование пири-
дилкамфорасульфоната (схема 2). 

Таким образом, нами разработана методи-
ка функционализации 3-аминопиридина в си-
стеме t-BuONO/ HOSO2Camph/K2CO3/дМСо/ 
Pd(OAc)2/стирол. реакция протекает в мягких 
условиях с хорошим выходом. 
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интерлейкин-4 (IL4) является многофункци-
ональным цитокином, секретируемым Th2-клет-
ками, тучными клетками, эозинофилами и др. 
[1]. на молекулярном уровне IL4 способствует 
развитию таких болезней, как артрит, атопиче-
ский дерматит и др. [1]. С другой стороны, IL4 
обладает сильным противовоспалительным 

эффектом [2]. Таким образом, возможно управ-
лять реакциями иммунной системы человека за 
счет как ингибирования, так и направленного 
стимулирования секреции IL4. Поэтому дизайн 
и синтез подобных аналогов является актуаль-
ной задачей. нами был проведен рациональный 
de	 novo дизайн малых синтетических аналогов 

Схема 2.

Схема 1.
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IL4, и выявлены соединения-кандидаты, име-
ющие энергию связывания с ключевым сайтом 
рецептора, близкую к теоретическому миниму-
му. Было обнаружено, что одним из скаффолдов, 
перспективных для фунционализации, является 
пиразол. 

Целью данной работы было получение не-
симметрично замещенных производных азот-
содержащих гетероциклов в качестве предше-
ственников синтетических аналогов IL4.

3,5-диметилпиразол (2) был получен реак-
цией гидразинсульфата (1) с ацетилацетоном в 
присутствии водной щелочи [3]. 

1-(2-гидроксиэтил)-3,5-диметилпиразол 
(3) получали реакцией 3,5-диметилпиразола с 
2-хлорэтанолом в суперосновной среде Кон/
дМСо [4]. В этой процедуре не используются 
токсичные растворители, дорогие реагенты или 
катализаторы. Выход готового продукта соста-
вил 80 %. 

для тозилирования 1-(2-гидроксиэ-
тил)-3,5-диметилпиразола была использована 
система ацетон : вода в присутствии щёлочи. 

данный метод позволяет в мягких условиях по-
лучить 1-(2-тозилоксиэтил)-3,5-диметилпиразол 
(4) с хорошим выходом 85 % [5]. данное сое-
динение является предшественником несимме-
трично замещённого соединения с пиразольным 
скаффолдом. 

Получение 4-нитропиразола проводилось 
классическим способом с использованием ни-
трующей смеси (H2SO4/HNO3). нитропроиз-
водное пиразола может быть использовано в 
качестве второго компонента для синтеза несим-
метрично замещённого соединения с пиразоль-
ным скаффолдом. 

1-(4-нитропиразол-1-ил)-2-(3,5-диметилпи-
разол-1-ил)этан (схема 5.3) был получен реакци-
ей конденсации 1-(2-тозилоксиэтил)-3,5-диме-
тилпиразола и 4-нитропиразола в суперосновной 
среде дМСо-Кон [4]. Выход готового продукта 
70 % .

Таким образом, нами был получено несим-
метричное соединение, которое может быть пер-
спективным аналогом интерлейкина-4. 
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иССледование возможноСти замены 
бензальдегида на его ацеталь 

(2-фенил-1,3-диокСалан) в реакцияХ С 
азотСодержащими Соединениями
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известно что, реакции нуклеофильного при-
соединения азотсодержащих соединений к аро-
матическим альдегидам используются в синтезе 
биологически активных веществ [1, 2]. однако 
при хранении альдегидов образуются различные 
примеси, связанные, чаще всего, с процессами 
их окисления. напротив, большинство ацеталей 
альдегидов являются вполне устойчивыми сое-
динениями [3], поэтому их применение вместо 

малостабильных альдегидов в реакции с азот-
содержащими соединениями позволит получать 
более качественные целевые продукты. 

Мы апробировали возможность использо-
вания 2-фенил-1,3-диоксалана 1 в реакциях об-
разования соответствующих азометинов 3a-d в 
условиях, способствующих протеканию его кис-
лотного гидролиза in	situ (таблица 1, метод 1). 

очевидно, что результат реакции получения 

Схема 1.		Получение	азометинов	из	2-фенил-1,3-диоксалана

Схема 2.		Получение	азометинов	в	условиях	"solvent-free"

таблица 1. Получение азометиннов

3 Продукт Катализатор Время ре-
акции, ч.

Выход, %
Метод 1 Метод 2

a
p-TsOH 1 85 65

CCl3COOH 1 84 60

b
p-TsOH 1 86 59

CCl3COOH 1 74 56

c

p-TsOH 0,3 78 51
CCl3COOH 0,5 60 51

H2SO4 0,3 75 76

d

p-TsOH 1 45 41
CCl3COOH – – –

H2SO4 1 52 49
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азометинов 3a-d будет зависеть от качества ги-
дролиза 2-фенил-1,3-диоксалана 1. Поэтому в 
синтезе продуктов 3a-d использовались относи-
тельно сильные органические кислоты (трихло-
руксусная, п-толуолсульфокислота) и H2SO4. 
наибольшие выходы продуктов 3a-d были полу-
чены в случае п-толуолсульфокислоты.

Мы апробировали возможность проведения 
реакции с 2-фенил-1,3-диоксаланом 1 в услови-
ях "solvent-free", что также привело к образова-
нию азометинов 3a-d (таблица 1, метод 2).

Таким образом, мы показали, что 2-фе-

нил-1,3-диоксалан можно использовать в реак-
циях нуклеофильного присоединения вместо 
бензальдегида. Предлагаемые нами методы 1, 2 
имеют ряд достоинств: 

1. использование 2-фенил-1,3-диоксалана 
без предварительного гидролиза до бензальде-
гида;

2. осуществление процесса при комнатной 
температуре и в течение непродолжительного 
времени;

3. Проведение синтеза в условиях "solvent-
free" (метод 2).
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Химия гетероциклических соединений сей-
час становится всё более популярной. Эти сое-
динения широко распространены в природе и 
являются важной составляющей природных со-
единений. они входят в состав алкалоидов, хло-
рофилла, нуклеиновых кислот. 

аминопиразолы – это гетероциклическое 
соединение, которое широко применяется на 
практике, так как их производные являются ос-
новой распространенных лекарственных средств 
(анальгин, антипирин), используемых как аналь-
гетики и жаропонижающие средства [1].

Пиразол и его производные очень интерес-
ные гетероциклические соединения с широкой 
биологической активностью. В частности, про-
изводные3-аминопиразола были представлены 

как стабилизаторы структуры белка β-лист [2].
В данной работе осуществляется синтез 

диаминоопроизводных бис(пиразолил-1-ил)ал-
канов из соответству-ющих нитропроизводных 
бис(пиразолил-1-ил)алканов. диамины могут 
служить мономерами в реакциях поликонденса-
ции. Также они могут проявлять биологическую 
активность. 

В ходе работы проведён синтез диамино-
нитропроизводных по следующей методике. 
использовали восстановление с помощью пал-
ладия на активированном угле в атмосфере во-
дорода. Так как необходимое количество водо-
рода отсутствовало, возникла необходимость 
генерировать его химическим путем, а именно 
с помощью взаимодействия цинка с серной кис-

рис. 1.		Схема	синтеза	аминопроизводныхбисалканов
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лотой. Была попытка синтезировать водород в 
аппарате Киппа, но реакция не прошла. Возмож-
ная причина данного явления в том, что просто 
не хватило давления для подачи водорода в нуж-
ном количестве. Перед запуском водорода через 
реакционную колбу пропустили инертный газ 
(азот или аргон), чтобы исключить возможность 
образования гремучей смеси (смеси водорода и 
кислорода). общая схема синтеза представлена 
ниже:

использовавшиеся субстраты, полученные 
продукты и выходы реакций приведены в табли-
це 1. 

на данном этапе выделен 1,8-Бис(3,5-диме-

тил-4-аминопиразол-1-ил)октан. Правда, выход 
данного продукта оказался невелик, что свя-
занно с адсорбцией продукта на угле. Возникла 
необходимость дальнейшей обработки угля с це-
лью повышения выхода реакции. 

Таким образом, в ходе данной работы был 
получен и выделен 1,8-Бис(3,5-диметил-4-ами-
нопиразол-1-ил)октан. Контроль за ходом реак-
ции осуществляли с помощью системы ГХ-МС 
и ТСХ. Структура его была подтверждена мето-
дом спектроскопии ЯМр.

работа выполняется при финансовой под-
держке российского научного фонда, проект но-
мер 15-13-10023.
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ишемическая болезнь сердца в настоящее 
время является одним из распространенных за-
болеваний, поэтому разработка противотромб-
ных препаратов является актуальной. основной 
причиной ишемии является недостаток кисло-
рода, который возникает вследствие поражения 
коронарных артерий. Было изучено, что 11н–
индено[1,2-b]хиноксалин оксим и его натри-
евая соль, способны уменьшить последствия 
инсульта и снизить риск развития заболевания. 
действие 11н–индено[1,2-b]хиноксалин оксима 
заключается в том, что он насыщает кровь ок-

сидом азота, который участвует в регулировании 
расширения кровеносных сосудов. Так же было 
обнаружено, что данные соединения являются 
эффективными и специфическими ингибитора-
ми и могут рассматриваться как базовые соеди-
нения для разработки противовоспалительных 
препаратов [1].

Целью данной работы является оптимизация 
условий синтеза 11H–индено[1,2-b]хиноксалина 
и дальнейшая разработка новых производных 
данного оксима с улучшенной биодоступностью 
и противовоспалительным действием.

таблица 1. Выходы продуктов нитрования
Субстрат Продукт Выход tпл, °C

14,1 % 244
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В круглодонную колбу емкостью 100 мл 
помещалась смесь из 1,16 г (5 ммоль) 11H–ин-
дено[1,2-b]хиноксалинона и 2,05 г (25 ммоль) 
гидроксиламина сернокислого, далее добавлял-
ся этиловый спирт объемом 40 мл. Смесь на-
гревалась до 140 °С при перемешивании на маг-
нитной мешалке (450 об/с) в течение 24 часов. 
Конечный продукт представлял собой белые 
кристаллы [2].

Схема реакции взаимодействия 11H–ин-
дено[1,2-b]хиноксалинона с гидроксиламином 
сернокислым показана на рисунке 1.

далее полученная смесь охлаждалась и под-
вергалась обработке дистиллированной водой 
для удаления непрореагировавшего гидрокси-
ламина сернокислого. для более полного удале-
ния последнего смесь необходимо выдержать в 
воде в течение часа. далее полученный осадок 

отфильтровывался на фильтре Шотта. Химиче-
ский выход реакции составил 96 %.

для полного удаления примесей получен-
ный оксим очищался перекристаллизацией в 
этиловом спирте. очищенный оксим отфильтро-
вывался на бумажном фильтре «Синяя лента» и 
сушился на воздухе. очищенный продукт был 
однозначно диагностирован методом ГХ-МС 
(газовая хроматография масс-спектрометрия). 

Масс-спектр очищенного 11H-индено[1,2-b]
хиноксалина представлен на рисунке 2.

Таким образом, проведение синтеза при 
140 °С в течение 24 часов обеспечивает выход 
конечного продукта 96 %. Так же на основе полу-
ченного масс-спектра было замечено, что очист-
ка с помощью перекристаллизации соединения 
значительно уменьшает количество примесей в 
полученном 11H–индено[1,2-b]хиноксалине.
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рис. 1.		Схема	взаимодействия	11H-индено[1,2-b]хиноксалинона	с	гидроксиламином	сернокислым

рис. 2.		Масс-спектр	11H-индено[1,2-b]хиноксалина	после	перекристаллизации
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осина (Populus	 tremula) издавна считает-
ся целебным растением, обладающим широ-
ким спектром фармакологической активности. 
В народной медицине осина используется как 
противовоспалительное, жаропонижающее и 
болеутоляющее средство, а также отмечена про-
тивоописторхозная активность [1, 2]. 

известно, что основными соединениями 
коры осины являются фенолгликозиды (рис. 1), 
такие как салицин и его производные, тремула-
цин, популин, тремулоидин и др [1, 3]. 

Компоненты спиртового экстракта коры 
осины были проанализированы методом га-
зовой хроматографии с масс-спектрометрией 
(ГХ-МС) в виде триметилсилильных произво-
дных и в виде ацетилированных производных. 
идентификацию веществ осуществляли путем 
сравнения масс-спектров веществ с известными 
веществами, а также по временам удерживания 
со стандартными соединениями, полученными 
синтетически по известным методикам [4–6].

Соединения, обнаруженные в составе коры 
осины: бензиловый спирт, 1,2-циклогександиол, 
пирокатехин, гидрохинон, салициловый спирт, 
ванилиновый спирт, азелаиновая кислота, бен-
зойная кислота, 3,4-дигидроксибензойная кисло-
та, салициловая кислота, феруловая кислота, ко-
ричная кислота, 4-гидроксибензойная кислота, 

4-гидроксикоричная кислота, кофейная кислота, 
бензиловый эфир 2,4-дигидроксибензойной кис-
лоты, салирепозид (1), салицин (2), популин (3), 
тремулоидин (4), салирепин (5), тремулацин (6), 
трихокарпин (7).

однако, в литературе недостаточно освеще-
на тема количественного определения веществ, 
содержащихся в коре осины. Таким образом, 
был подобран метод, позволяющий определить 
количественное содержание компонентов в экс-
тракте.

Методом внутреннего стандарта на газо-
вом хроматографе с пламенно-ионизационным 
детектором (ГХ-Пид) были определены кон-
центрации некоторых фенолгликозидов, содер-
жащихся в экстракте. В качестве внутреннего 
стандарта был использован галактозид о-крезо-
ла, отсутствующий в коре осины. Также, было 
рассчитано процентное содержание интересую-
щих нас гликозидов.

 В результате экстрагирования коры оси-
ны спиртом было извлечено 19 % экстративных 
веществ. Содержание в экстракте исследуе-
мых фенолгликозидов оказалось следующим: 
трихокарпина – 1,8 ± 0,14 %, салирепозида – 
0,89 ± 0,009 %, салицина – 1 ± 0,02 %, салирепина 
– 1,15 ± 0,04 %.

рис. 1.		Фенолгликозиды	Populus	tremula
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Соединения поливалентного иода (СПи) 
нашли широкое применение в качестве неток-
сичных и селективных реагентов в органиче-
ском синтезе [1]. СПи являются альтернативой 
токсичным окислителям на основе тяжелых ме-
таллов и дорогостоящим органо-металлическим 
катализаторам. Так же, соединения иода (III) с 
двумя углеродными лигандами обладают свой-
ствами, сходными со свойствами комплексов 
Hg, Pb и Pd, и могут использоваться в реакциях, 
аналогичных реакциям катализируемым метал-
лами [2]. Поскольку использование переходных 
металлов в органическом синтезе имеет ряд не-
достатков, таких как стоимость, токсичность и 
ограниченность в фармацевтических продуктах, 
интерес к реакциям с иодом (III) в последнее 
время значительно вырос [2]. 

диарилиодониевые соли являются наиболее 
известными соединениями этого класса. из-за 
высокой элеткронодефицитности и способности 
к элиминированию диарилиодониевые соли вы-
ступают в качестве универсальных арилирую-
щих агентов с различными нуклеофилами. 

диарилиодониевые соли – это устойчивые к 
воздуху и влаге вещества, известные с 1894 года 
[3]. Структура данных соединений состоит из 
двух арильных компонентов, положительно за-
ряженного атома иода и аниона X (рисунок 1).

диарилиодониевые соли с галогенидными 

анионами мало растворимы во многих органи-
ческих растворителях, тогда как соли трифлата 
и тетрафторбораты обладают лучшей раствори-
мостью. 

Способы синтеза диарилиодониевых солей 
обычно включают две или три стадии с началь-
ным окислением арилиодида до иода (III), далее 
– лиганд с ареном или металлорганическим реа-
гентом. Во многих случаях необходим последу-
ющий анионообменный этап. 

Целью данной работы было получить новый 
класс диарилиодониевых солей – сульфосодер-
жащих диарилиодониевых солей с использова-
нием окислительной системы на основе Oxone® 
и серной кислоты, ниже представлена общая 
схема синтеза (рисунок 2).

на первой стадии производилось введе-
ние сульфо-группы в субстрат – иодбензол по-
средством сульфирования концентрированной 
серной кислотой при 60 °С. Полученная 4-иод-
бензолсульфокислота (иБСК) подвергалась 
окислению реагентом Oxone® в среде серной 

рис. 1.		Общая	структурная	фор-
мула	диарилиодониевых	солей
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кислоты до иодозильного продукта (продукта 
иода (III)). далее добавляли арильный реагент 
для проведения реакции сочетания. Продуктами 
реакции являлись диарилиодониевые соли, со-
держащие в своем составе сульфогруппу.

Синтезированы следующие продукты:
R1 = H; R2 = Cl 
(выход 97 %)

R1 = H; R2 = CH3 
(выход 55 %)

R1 = H; R2 = Br 
(выход 84 %)

R1 = R2 = CH3 
(выход 60 %)

R1 = H; R2 = H 
(выход 58 %)

Структура полученных продуктов под-
тверждена спектроскопией ЯМр 1н. 

данный синтез проводили в одном объеме 
без выделения промежуточных продуктов, а ко-
нечный целевой продукт выделяли добавлением 
воды в реакционную массу. Полученные суль-
фопроизводные диарилиодониевых солей вы-
годно отличаются от уже известных солей тем, 
что имеют уникальную полимераналогичную 
структуру и будут обладать новыми физико-хи-
мическими свойствами. однако, необходимо 
проведение дополнительного исследования дан-
ных соединений с целью установления их струк-
туры и химических свойств. 
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В последнее время растет интерес к соеди-
нениям бороновой кислоты [1]. За последние два 
десятилетия они нашли широкое применение в 
синтетической химии [2], химической биологии 
[3], в медицине [4]. Всё это стимулирует разра-
ботку новых, мягких и эффективных методов 
получения арилбороновых кислот. Большинство 
методик получения [5] осложняет коммерческую 
доступность арилбороновых кислот. недавно на 
кафедре биотехнологии и органической химии 
Томского политехнического университета был 
синтезирован ряд устойчивых, взрывобезопас-
ных арендиазоний тритформетансульфонатов. 
Применяя их хорошую растворимость в неор-
ганических растворителях, впервые было пока-
зано, что арилбороновые кислоты могут быть 
синтезированы при комнатной температуре в 
мягких, зеленых растворителях таких как вода и 
этанол (схема 1). 

Как правило, реакция протекает быстро с 
бурным выделением газа, обеспечивая выходы 
целевых продуктов (табл. 1, табл. 2) от умерен-
ных до высоких. реакции показали, что элек-
троноакцепторные заместители, находящиеся в 
пара положении, благоприятно влияют на вы-
ход продукта. Электронодонорные заместители 
не зависимо от положения в бензольном кольце 
неблагоприятно влияют на реакцию борелиро-
вания. 

рис. 2.		Общая	схема	синтеза

Схема 1.		Реакция	борелиро-
вания	арендиазоний
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Таким образом был впервые разработан ме-
тод получения арилбороновых кислот из арен-
диазоний трифторметансульфонатов и тетра-

гидроксидиборона протекающий в «зеленых 
условиях» 
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В группу гликозидов простых фенолов от-
носят такие гликозиды, которые при гидролизе 
гликозидной связи расщепляются на агликоны, 
содержащие одну или несколько фенольных 
групп при одном бензольном кольце [1]. Фенолг-
ликозиды входят в состав многих лекарственных 
растений. Природные фенольные гликозиды об-
ладают высокой биологической активностью 
[2]. 

одним из представителей фенолгликозидов 
является Трихозид (рис.1), который содержит-
ся в коре калифорнийского волосистоплодного 
тополя P.	 Trichocarpa [3]. Лекарственные пре-
параты, изготовленные на основе коры тополя 
– давно известные народные средства для лече-

ния массы заболеваний. Сам трихозид, который 
содержится в коре тополя, обладает противовос-
палительным, антисептическим, обезболиваю-
щим, смягчающим, жаропонижающим и успо-
каивающим нервную систему действием [3].

несмотря на большой диапазон целебных 
свойств и ценность трихозида для медицинской 
химии, в литературе нет каких-либо упомина-

таблица 1. результаты реакции борелирования в воде

Продукт Соотношение 
S : B2(OH)4

Время T, °С Выход %

4–NO2 1 : 2,5 3 ч. 30 мин. 25 80
3–NO2 1 : 1 3 ч. 20 мин. 60 49

4–COOH 1 : 0,7 11 мин. 60  50
4–Br 1 : 2,5 1 день 20 ч. 25 89

4–оСH3 1 : 2 3 часа 60 80

таблица 2. результаты реакций борелирования в этаноле при комнатной температуре
Продукт S : B2(OH)4 Время реакции Выход %

4–Br 1 : 1 2 ч. 37мин. 90
2–COOH 1 : 0,8 2 ч. 30 мин. 76

4–Br–2–COOH 1 : 0,8 1 ч. 30 мин. 96
3–NO2 1 : 1 3 ч. 39 мин. 40
4–NO2 1 : 1 2 часа 63

рис. 1.
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ний о попытках синтеза. наибольшую слож-
ность при разработке синтетических подходов к 
синтезу трихозида составляет получение аглико-
на, а входящая в его состав – 5-гидрокси-2-ме-
токсибензойная кислота является коммерчески 
недоступным соединением.

Поэтому целью нашей работы были разра-
ботка методики синтеза природного гликозида – 
трихозида и его производных.

Синтез трихозида проходил по следующей 
схеме: из гентизиновой кислоты (2) получали 
бензилгентизат (7), затем ацелировали, ацели-
рование прошло почти со 100 % селективностью 
по одному гидроксилу. Полученное соединение 
8 метилировали, в результате чего в первые было 
получено соединение (9) – ацетат агликона три-
хозида. Снимали защитную ацетильную груп-
пу в предложенной нами системе, состоящей 
из HCl, EtOH, CHCl3, которая позволяет сохра-
нить сложноэфирную бензильную группу. Затем 
проводили гликозилирование с использованием 

хинолина, оксида серебра и аБГ, с получением 
трихозида (1). 

Контроль за ходом реакции и чистотой по-
лученных продуктов вели методом ТСХ. детек-
тирование пятен проводили в фильтрованном 
УФ-свете. Чистоту вещества доказывали ВЭжХ 
– анализ проводили на жидкостном хроматогра-
фе. 

доказательство структуры полученных сое-
динений проводилось методами ЯМр 1н, 13С. 

Таким образом, нами предложена простая 
удобная схема синтеза трихозида с общим вы-
ходом 13 %. Впервые был получен агликон три-
хозида, а затем сам трихозид. Также предложен-
ный нами метод оказался весьма универсальным 
для получения природных фенолгликозидов и с 
его помощью удалось получить еще два фенолг-
ликозида – трихокарпин и дезокситрихокарпин. 

работа выполнена при финансовой под-
держке Государственного задания «наука», про-
ект № 2387.
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рис. 2.
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В наше время в разных частях света у раз-
ных народов такая болезнь как рак является 
очень распространённой, поэтому крайне необ-
ходимо создать новых противораковые средства. 

Производные хиноксалина, в частности 
11н-индено[1,2-b]хиноксалин-11-он, обладают 
множеством уникальных свойств. например, 
они известны своим антигипертензивным, про-
тивотуберкулезным, противовоспалительным, 
противосудорожным и противораковым воздей-
ствием. Как действуют хиноксалины? Препарат 
способен вызвать глубокие структурные изме-
нения в цитоплазме микроорганизмов и нару-
шить синтез бактериальной днК, далее следует 
гибель микроорганизмов. немаловажным фак-
том является то, что активность лекарств этой 
группы усиливается в анаэробной среде. При 
таком условии замечено усиленное образование 
активных форм кислорода. 11н-индено[1,2-b]
хиноксалин-11-он является основой препарата, 
который защитит головной мозг пациентов от 
последствий инсульта. В основе его синтеза ле-
жит реакция взаимодействия нингидрина и ор-
то-фенилендиамина.

нингидрином является органическое соеди-
нение, относящиеся к классам кетонов, спиртов 
и конденсированных карбоциклов. Химическая 
формула C9H6O4.

нингидрин представляет собой кристаллы 
или порошок от белого до светло-жёлтого цве-
та. он слабо растворим в воде. имеет молярную 
массу равную 108,14 г/моль. Энергия ионизации 
равна 690 кдж/моль. Температура плавления 
равна 103 °C, температура кипения составляет 
257 °C. растворимость в воде от 1 до 5 мг/мл при 
20 °С. Молярная масса вещества равна 178,14 
г/моль. Плотность соединения 0,862 г/см3. Хи-
мические свойства: нингидрин взаимодействует 
со спиртами и полиолами, кетонами, ацеталями, 

кеталями (представляет собой функциональную 
группуR2C(OR')2), гемиацеталями и хемикеталя-
ми (вещество на основе альдегидов и кетонов).

орто-фенилендиамин является органи-
ческим соединением с формулой C6H8N2 или 
C6H4(NH2)2. По своим химическим свойствам 
похож на ароматический амин. В реакциях ведет 
себя как основание, то есть образует устойчивые 
соли. При гидрировании ароматического кольца 
образуется дизамещённый циклогексан. Взаи-
модействие с муравьиной кислотой приводит к 
циклизации с образованием бензимидазола. При 
взаимодействии с нитрилами или альдегидами 
в присутствии (CH3COO)2Cu образует алкилза-
мещённые бензимидазолы. При реакции с HNO2 
в H2SO4 разбавленной происходит образование 
1,2,3-бензотриазола.

При окислении о-фенилендиамина водным 
FeCl3 образуется 2,3-диаминофеназин, а в ре-
зультате реакции окисления на воздухе в при-
сутствии CuCl образуется 1,4-дициано-1,3-бута-
диен.

Целью данной работы является оптими-
зация условий проведения синтеза 11н-инде-
но[1,2-b]хиноксалин-11-она, описанных в статье 
[1]. Смесь нингидрина (0,98 г, 5 ммоль) и ор-
то-фенилендиамина (0,57 г, 5,25 ммоль) в этано-
ле (50 мл) нагревалась до 140 °С в присутствии 
обратного холодильника в течение 24 часов 
при перемешивании (400 об/с). Схема данного 
взаимодействия показана на рис. 1. далее по-
лученная смесь охлаждалась, затем отфильтро-
вывалась. Полученный продукт был однозначно 
диагностирован методом ГХ-МС, ВЭжХ. дан-
ный способ позволяет увеличить выход соеди-
нения с 93 % [1] до 97 %.

Таким образом, увеличение температуры до 
140 °С и времени реагирования до 24 часов по-
вышают химический выход до 97 %.

рис. 1.		Схема	взаимодействия	нингидрина	и	орто-фенилендиамина

3H2O
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для органического синтеза π-дефицитные 
гетероциклические соли диазония имеют боль-
шое значение, так как они входят в состав био-
логических активных веществ и лекарственных 
препаратов. но π-дефицитные аминогетероци-
клы либо не диазотируются, либо образуют неу-
стойчивые соли диазония [1–3].

Таким образом, поиск путей стабилизации 
π-дефицитных солей диазония и разработка ме-
тодов их синтеза является актуальной задачей на 
сегодняшний день.

Предварительное оксидирование аминопи-
риднов повышает устойчивость солей диазония 
за счет снижения электроноакцепторного влия-
ния азота цикла. наиболее эффективным окис-
лительным реагентом для получения N-оксидов 
аминопиридинов является м-хлорнадбензойная 
кислота в ацетоне [4].

Мы впервые разработали методику, позво-
ляющие получить стабильные соли диазония, 
используя систему n-BuNO2/TfOH в уксусной 
кислоте при 5 °С (схема 1).

Мы разработали метод получения иодидов 
(3а-с) из оксидированных аминопиридинов (1a-
c) в системе n-BuNO2/TfOH в уксусной кислоте 
и обработка KIaq (схема 2).

используя более «зеленый» метод диазо-
тирования – п-толуолсульфокислоту и нитрит 
натрия в воде получали соли диазония и далее 
обрабатывали водным раствором KI (схема 3). 

исследовали реакционную способность 
полученных солей диазония в реакции азиди-
рования. для этого мы использовали систему 
NaNO2/TsOH в воде и обработка азидом натрия 
(схема 3). 

Схема 1.

Схема 2.

Схема 3.
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В случае 2-аминопиридина 1-оксида ос-
новным продуктом по данным ГХ-МС является 
1-оксид-2-азидпиридина. для 3-аминопиридина 
1-оксида образуется 3,3'-(диазен-1,2-диил) бис 

(пиридин 1-оксид) (60 %) и 1-оксид-3-азидпири-
дина (40 %). Та же самая картина наблюдается 
для 4-аминопиридина 1-оксида в соотношении 
(70 % : 30 %). 
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Природные фенолгликозиды, как известно, 
обладают биологической активностью [1–2]. 
их углеводная часть обычно содержит глюкозу. 
Выделить такие вещества из растений крайне 
сложно, так как они содержатся в небольших ко-

личествах и требуют особые технологии перера-
ботки. Химический синтез облегчит получение 
фенолгликозидов, а также позволит синтезиро-
вать их в нужном количестве. 

В данной работе была разработана – схема 

Схема 1.
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синтеза фенолгликозидов, аналогичных природ-
ным, которые в качестве углеводного фрагмента 
содержат не глюкозу, а маннозу. Такая замена 
углеводной части может повлиять на свойства 
и биологическую активность вещества. Более 
того, она позволит повлиять на – биодоступ-
ность активного компонента.

Соединение (4) начинаются получали из 
пентаацетата маннозы (5AcMan), после чего 
провели гликозилирование о-крезола с исполь-
зованием TMSOTf. Затем полученный маннозид 
(1) бромировали радикально на свету, с получе-
нием монобромпроизводного (2). далее соеди-
нение (2) подвергли конденсации с бензойной 
кислотой, получив при этом соединение (3). для 

снятия защитных групп применили селектив-
ную систему, разработанную в работе [3].

Применимость селективной системы для 
снятия ацетильных групп – была также проде-
монстрирована на гликозиде (5), который был 
получен по схеме 2. При этом, с помощью ко-
лоночной хроматографии, было выделено два 
продукта: гликозид без ацетильных групп (6) и 
гликозид с одной ацетильной группой во втором 
положении (7). 

Таким образом, полученные впервые соеди-
нения (4, 6, 7) являются аналогами природных, в 
которых глюкоза заменена маннозой и галакто-
зой, соответственно. Тем не менее, в литературе 
не отмечено их нахождение в природе. 
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Возможность замедления или остановки ро-
ста раковых клеток одновременно с выполнени-
ем диагностических процедур является крайне 
притягательной для последующей терапии пато-
генных образований, и в перспективе позволяет 
улучшить прогноз по выживанию пациентов и 

облегчить их реабилитацию [1].
для получения частиц ноль-валентного 

железа был использован метод, описанный в 
работах [3–4], заключающийся во взаимодей-
ствии солей железа в водных средах с NaBH4 в 
качестве восстановительного агента. но так как 

Схема 2.
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микрочастицы железа обладают высокой реак-
ционной способностью и быстро окисляются 
кислородом воздуха, мы модифицировали их 
поверхность арендиазоний тозилатами (адТ). 
Ключевой особенностью адТ является хорошая 
растворимость в воде, что позволило проводить 
процессы синтеза и модификации поверхности 
без выделения промежуточных частиц. особен-
ностью данного метода (рис. 1) является посте-
пенное введение реагентов, которое способство-
вало получению микронных частиц размером от 
10 до 100 мкм. 

Поверхность полученных частиц моди-
фицировали путем присоединения препарата, 
применяемого в химиотерапии злокачествен-
ных опухолей, доксорубицина к карбоксильным 
группам ароматических остатков солей диазо-
ния и покрыли хитозаном для предотвращения 
преждевременного перехода препарата в окру-

жающую среду и стабилизации частиц в воде.
Попадая в кровяное русло, микрочастицы 

обеспечивают обтурацию просвета микрока-
пилляров, которая приводит к нарушению кро-
воснабжения клеток опухоли. Под действием пе-
ременного магнитного поля происходит нагрев, 
который постепенно высвобождает противоопу-
холевый препарат и способствует разрушению 
раковых клеток [2]. В таком виде микрочастицы 
ноль-валентного железа сохраняют магнитные 
свойства, имеют низкую токсичность [5] и мо-
гут применяться в качестве противоопухолевого 
препарата комплексного действия.

на данный момент изучается кинетика по-
степенного высвобождения противоракового 
препарата доксорубицина с поверхности моди-
фицированных ноль-валентных микрочастиц 
желаза. а так же планируется исследовать пре-
парат in	vivo.
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различные тиофенкарбоновые кислоты, 
обладают выраженными фармацевтическими 
свойствами – диуретическим, гипогликеми-че-

ским, противовоспалительным [1]. исходя из 
этого, они могут являться востребованными 
фармакофорами.

рис. 1.		Схема	синтеза	Fe-COOH-DOX-CS
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В иПХЭТ Со ран совместно с нии 
ФирМ им. е.д. Гольдберга был создан аналь-
гетический препарат нового поколения – 
4-(3,4-дибромтиофенкарбонил)-2,6,8,12-те-
траацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацик-
ло[5,5,0,03,11,05,9]додекан [2]. данный препарат 
в настоящий момент готовится к прохождению 
расширенного комплекса доклинических иссле-
дований. 

В связи с этим появилась потребность в лег-
ком способе получения 3,4-дибромтиофенкар-
боновой кислоты. 

нами было рассмотрено 3 способа, исход-
ным соединением во всех случаях являлся тио-
фен, как наиболее доступный реактив. 

В первом способе полученный на первой 
стадии с выходом 51 % 3,4-дибромтиофен всту-
пает в реакцию Гриньяра с образованием иссле-

дуемой кислоты.
Второй способ, основан на обработке 

3,4-дибромтиофена бутиллитием [3]. Является 
трудоемким, требует соблюдения очень низкой 
температуры. Выход продукта составляет 52 %. 

В третьем способе количество стадий уве-
личивается до трех. В реакции 3,4-дибромтио-
фена с дихлорметилметиловым эфиром в при-
сутствии четыреххлористого титана образуется 
3,4-дибромтиофенальдегид с выходом 85 %, ко-
торый затем окисляют перманганатом калия до 
3,4-дибромтиофенкарбоновой кислоты.

Последний способ даже при увеличении 
числа стадий является наиболее выгодным, так 
как значительно менее трудоемок, не требует ра-
боты с газами и низкими температурами и при 
этом обеспечивает высокий выход продукта.
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рис. 1.		Схема	получения	4-(3,4-дибромтиофенкарбонил)-2,6,8,12-тетраа-
цетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,03,11,05,9]додекана

рис. 2.		Схема	получения	3,4-дибромтиофен-
карбоновой	кислоты	по	реакции	Гриньяра

рис. 3.		Схема	получения	3,4-ди-
бромтиофенкарбоновой	кислоты	
в	присутствии	н-бутиллития

рис. 4.		Схема	получения	3,4-дибромтиофенкарбоновой	кислоты	через	3,4-дибромтиофенальдегид
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Соединения поливалентного иода (СПи) 
занимают особое место среди реагентов орга-
нического синтеза. особо значимыми являются 
модификации с применением органических со-
единения иода в III и V валентных состояниях 
[1]. Многие реагенты на основе поливалентного 
иода (V) были открыты как катализаторы или 
окислители спиртов [2].

интерес к иодбензолсульфокислотам обу-
словлен тем, что эти иодароматические соеди-
нения благодаря наличию сульфо-группы обла-
дают большей растворимостью в воде. Это дает 
возможность провести реакцию с использовани-
ем СПи в водной среде или в водных растворах 
NaHCO3 [1].

иммобилизация на полимерную подложку 
производных поливалентного иода позволит ис-
пользовать ионит в качестве реагента в окисле-
нии спиртов.

ионообменные смолы приобретают все 
большее значение во многих реакциях «зеленой 
химии». Было показано, что ионообменные смо-
лы являются прекрасными как реагентами, так 
и катализаторами в реакциях декарбоксилирова-
ния, образование амидов и др. иониты обладают 
определёнными преимуществами перед класси-
ческими кислотами и катализаторами. а имен-
но, продукт реакции не загрязнен катализатором 
и не требует никаких шагов нейтрализации или 
разделения, кроме декантации раствора от смо-
лы. Так же отработанные полимерные реагенты 

можно восстановить в конце реакции, а в иде-
альных случаях без потери активности [4].

В работе [3] был предложен альтернативный 
вариант синтеза сильного стабильного окисли-
теля – 4-иодилбензолсульфонат калия (II), полу-
ченного окислением 4-иодбензолсульфокислоты 
(I) с помощью Oxone в воде (рис. 1). Более того, 
данный реагент может быть эффективно восста-
новлен из реакционной массы, что соответству-
ет принципам «зеленой химии».

данный реагент (II) имеет высокую термо-
стабильность и более удобен в обращении, чем 
гигроскопичная кислота (I). Так же 4-иодозил-
бензолсульфокислота, полученная из (II) обра-
боткой катионита, так же имеет больший потен-
циал практического использования в качестве 
окислителя в органическом синтезе, в частно-
сти, в водном растворе [3].

В данной работе нами были отработаны ме-
тодики по иммобилизации как 4-иодбензолсуль-
фокислоты (иБСК), так и 4-иодозилбензолсуль-
фокислоты на анионообменную смолу Amberlite 
IRA 400 (OH–). исследована реакция получе-
ния 4-иодозилбензолсульфокислоты с участием 
иБСК (I), иммобилизованной на полимерной 
матрице.

а также исследована реакция окисления 
фенилэтилового спирта, с участием иммоби-
лизованной 4-иодозилбензолсульфокислоты на 
анионообменной смоле Amberlite IRA 400 (OH–).

рис. 1.		Синтез	4-иодилбензолсульфоната	калия	и	соответствующей	кислоты	[3]
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В современных экологических условиях 
обеспечить организм человека всеми необхо-
димыми пищевыми и биологически активны-
ми компонентами (БаВ) только за счет тради-
ционного питания невозможно. К практически 
важным БаВ растительного происхождения 
относят органические вещества (полисахари-
ды, органические кислоты, фенольные соеди-
нения), микроэлементы и витамины. В связи с 
этим, исследования, которые направлены на со-
здание качественно новых продуктов питания, 
обогащенных БаВ, являются актуальными на 
сегодняшний день. Так, исследования в обла-
сти модификации структуры природных соеди-
нений с целью расширения их терапевтическо-
го действия интенсивно проводятся и в нашей 
стране. Большое количество предложенных 
схем преобразования структуры биополимеров 
не нашли своего применения в промышленном 
масштабе, в связи с их многостадийностью, 
сложностью, необходимостью дорогих и часто 
токсичных реагентов. Среди природных поли-
меров заслуженное место занимает инулин. По-
лифруктозан инулин обеспечивает разнообраз-
ные оздоровительные эффекты на организм при 
его употреблении в составе пищевых продуктов. 
актуальное применение инулина – в качестве 
заменителя крахмала и сахара при сахарном ди-
абете [1]. В настоящее время сырьем для полу-
чения инулина в промышленном масштабе слу-

жит цикорий корнеплодный (Cichorium	 intybus	
L.), якон (Smallanthus	 sonchifolius), топинамбур 
(Heliánthus	tuberósus), рассматриваются также и 
другие сырьевые источники (клубни и корни ге-
оргина, одуванчика, лопуха) [2, 3]. Производство 
данного полифруктозана природного происхож-
дения для пищевых целей было начато ещё в 
Германии в первой половине XX века. Выделе-
ние инулина из цикория была разработана рядом 
немецких заводов, причем способ производства 
был аналогичен производству сахара из сахар-
ной свеклы. Все больший удельный вес по объ-
емам производства в мире занимает инулин, вы-
деленный из клубней топинамбура. В настоящее 
время российские ученые ведут активную рабо-
ту в данной области и предлагают постадийный 
процесс переработки клубней топинамбура [2]. 

В технологическую схему производства 
инулина из инулинсодержащего сырья предла-
гаем включить производственную линию по мо-
дификации структуры инулина аминокислотами 
– аскорбиновой кислотой, глицином или таури-
ном [4]. Эта дополнительная производственная 
ветка превращает переработку инулинсодержа-
щего сырья в комплексную схему; предполага-
ется выполнять в три этапа: первый этап заклю-
чается в получении соли инулина, второй этап 
– взаимодействие соли инулина с кислотой при 
60 °C, третий этап – хроматографическая очист-
ка конъюгата инулина с аминокислотой. После 



 Секция 2.  Химия и химическая технология органических веществ и материалов

181

очистки от примесей и сушки при температу-
ре не более 40 °C, синтезированные конъюгаты 
инулина с аминокислотами представляют собой 
кристаллические порошки темно-коричневого 
и светло-желтого цвета. Конъюгаты инулина с 
аминокислотами хорошо растворяются в этило-
вом спирте и воде, но не растворяются в органи-
ческих растворителях (петролейном эфире, бен-
золе, диэтиловом эфире, хлороформе, ацетоне). 

Таким образом, при введении в технологи-
ческую схему производства инулина из инулин-

содержащего сырья несложной дополнительной 
линии по модификации структуры инулина ами-
нокислотами получаем комплексную технологи-
ческую схему. В этом производстве биологиче-
ский потенциал исходного растительного сырья 
будет более полным, наряду с инулином появит-
ся возможность получать новые биологически 
активные вещества в качестве биокорректоров, 
лекарственных средств и других перспективных 
направлений их практического использования.
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В настоящее время синтез разнообразных 
флуоресцентных соединений приобретает все 
большую актуальность. С этой точки зрения про-
изводные кумарина, многие из которых являют-
ся флуорофорами, находят широкое применение 
в качестве лазерных красителей, флуоресцент-
ных сенсоров, при создании электролюминес-
центных материалов [1].

Предполагая, что аннелирование фрагмента 
кумарина с таким пятичленным гетероциклом, 
как фуран, может привести к получению систе-

мы с полезными хромофорными свойствами, 
нами была реализована схема синтеза произво-
дных фуро[3,2-c]кумарина, содержащих сопря-
женные донорную (7-диэтиламино) и различные 
акцепторные (в положении 3) группы.

на первой стадии в результате взаимодей-
ствия 7-(диэтиламино)-4-гидроксикумарина 
(1) с хлорацетальдегидом получен 7-N,N-диэ-
тиламинофуро[3,2-c]кумарин (2). Присутствие 
донорной диэтиламиногруппы в кумариновом 
фрагменте соединения (2) позволяет провести 

Схема 1.
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реакцию формилирования по Вильсмайеру-Ха-
аку с хорошими выходами и получить целевой 
альдегид (3) (схема 1).

В целях увеличения цепи сопряжения и 
формирования классической push-pull системы 
проводилась реакция Кневенагеля, позволяю-
щая конденсировать альдегиды с активными 
метиленовыми соединениями, содержащими 
электроноакцепторные группы, в присутствии 
слабого основания. В качестве CH-кислот были 

использованы динитрил малоновой кислоты и 
этиловый эфир цианоуксусной кислоты (схе-
ма 2).

для соединений (2), (3) и (4а) изучены спек-
тральные характеристики. Установлено, что 
введение электроноакцепторных заместителей 
в фурановый фрагмент флуорофора приводит 
к значительному батохромному сдвигу макси-
мумов поглощения и испускания, а также росту 
величины Стоксова сдвига (рис. 1). 
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Схема 2.

рис. 1.		Спектры	поглощения	и	флуоресценции	растворов	соединений	2,	3,	4а	в	DMF
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При определении элементов методом ин-
версионной вольтамперометрии (иВ) мешаю-
щее влияние других элементов наблюдается как 
эффект взаимодействия компонентов в электро-
химическом концентрате на электроде. именно 
этот эффект использован нами при определении 
платины и родия методом иВ. из литературных 
данных известно, что процессы электроокис-
ления осадков родия или платины нельзя за-
фиксировать на поверхности электрода, потому 
что они происходят при потенциалах электроо-
кисления воды и маскируются этим процессом. 
нами разработан способ определения элемен-
тов платиновой группы по пикам селективного 
электроокисления неблагородных компонентов, 
осажденных на стадии предварительного элек-
тролиза в сплав с благородными элементами. 
Такие неблагородные компоненты сплава назва-
ны нами металлами-модификаторами. Показана 
возможность определения платины методом иВ, 
когда в качестве металлов-модификаторов при-
меняется ртуть, висмут, индий. При определе-
нии родия в качестве металлов-модификаторов 

применяется ртуть, висмут, свинец. 
образование сплава элементов на стадии 

предэлектролиза приводит к образованию но-
вых фазовых структур на поверхности ГЭ в виде 
твердых растворов или интерметаллических 
соединений (иМС). Электроокисление компо-
нентов из этих фазовых структур приводит к по-
явлению дополнительных сигналов на вольтам-
перных кривых, природа которых неизвестна, 
как и возможность использовать их в аналити-
ческих целях.

нами разработана методика расчета состава 
иМС из которого происходит электроокисление 
неблагородного компонента сплава по термоди-
намическим данным и по потенциалу пика се-
лективного электроокисления неблагородного 
компонента сплава из твердого раствора и иМС. 
Полученные данные использованы для разра-
ботки методик определения платины и родия в 
золоторудном минеральном сырье.

работа выполнена при поддержке Государ-
ственного задания «наука» № 3805 (1.1488.2015).

теоретические и прикладные 
аспекты физической и 
аналитической химии

Секция 3
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введение
реакция Гияра протекает в водном растворе 

с образованием диоксида марганца, выпадаю-
щего в осадок [1]. однако при проведении этой 
реакции в растворе нитрата циркония образую-
щийся Mn (IV) при определенных условиях не 
выпадает в осадок, удерживаясь в жидкой фазе 
[2]. образующийся раствор может сохранять 
устойчивость в течение длительного времени. 

если раствор является прозрачным и устой-
чив во времени, можно предположить, что 
Mn (IV) находится в растворе в ионной форме. 
Можно также предположить, что Mn (IV) суще-
ствует в растворе в форме молекул MnO2, обра-
зующих ассоциаты ультрамалого размера. 

Целью настоящей работы является опреде-
ление химической формы Mn (IV) в растворах 
нитрата циркония.

теоретическая часть
реакция Гияра, в принципе, может при-

водить к образованию следующих химиче-
ских форм четырехвалентного марганца: Mn4+, 
MnO2+, MnO2. образованию этих форм соответ-
ствуют уравнения:

2Mn4
– + 3Mn2+ + 16H+ → 5Mn4+ + 8H2O (1)

2Mn4
– + 3Mn2+ + 6H+ → 5MnO2+ + 3H2O (2)

2Mn4
– + 3Mn2+ + 2H2O → 5MnO2 + 4H+ (3)

При образовании ионных форм Mn (IV) 
происходит расходование ионов водорода, и 
кислотность раствора снижается. При образова-
нии MnO2 кислотность раствора, напротив, воз-
растает. Таким образом, измерение кислотности 
раствора в ходе реакции позволит определить 
вид образующегося вещества. 

Максимально возможная точность измере-
ний может быть получена, если исходная кон-
центрация ионов H+ в растворе, в котором проте-
кает реакция Гияра, соответствует рн 7. однако 

при рн ≥ 2,3 в растворе образуется гидроксид 
циркония. Следовательно, исходная кислот-
ность реакционной смеси не должна превышать 
рн ~ 2,0.

экспериментальная часть
Выполнение эксперимента. В стакан вме-

стимостью 50 мл вносили 1,5 мл 0,1 моль/л рас-
твора Mn(NO3)2, 3,3 мл 0,15 моль/л раствора ни-
трата циркония, 19 мл дистиллированной воды и 
раствор аммиака (1 : 4) до рн 1,52. Затем прили-
вали 1 мл 0,1 моль/л раствора KMnO4 и фикси-
ровали изменение рн во времени. для измере-
ния рн использовали рн-метр-милливольтметр 
рн-121.

аналогично проводили эксперимент в от-
сутствие нитрата циркония (объем воды увели-
чен до 22 мл, исходное значение рн 1,50).

результаты и их обсуждение
Полученные результаты (табл. 1 и табл. 2) 

показывают, что реакция Гияра в растворе ни-
трата циркония протекает с выделением ионов 
водорода, то есть в соответствии с уравнени-
ем (3). Конечным продуктом реакции является 
MnO2. По-видимому, это вещество, являющее-
ся практически нерастворимым, удерживается 
в жидкой фазе в виде ассоциатов ультрамалого 
размера. Причина такого удерживания, по наше-

таблица 1. изменение рн при реакции Гияра в рас-
творе нитрата циркония

Время, 
мин. 0 6 14 25 36 40

рн 1,52 1,40 1,38 1,36 1,34 1,33

таблица 2. изменение рн при реакции Гияра в рас-
творе, не содержащем нитрата циркония

Время, 
мин. 0 1,5 2,5 5 10 35

рн 1,50 1,45 1,42 1,40 1,38 1,33
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му мнению, связана с особенностями полимер-
ной структуры, образуемой ионами циркония в 
растворах низкой кислотности. 

заключение
Методом рн-метрии показано, что при реак-

ции Гияра в растворах нитрата циркония образу-
ющийся Mn (IV) находится в жидкой фазе в виде 
двуокиси марганца.
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аминокислотный анализ является хоро-
шо изученным и в то же время развивающимся 
разделом современной аналитической химии. 
В последнее время аминокислоты пользуется 
постоянным спросом. их используют в лекар-
ственных препаратах, напитках и пищевой про-
мышленности, как усилитель вкуса, добавку, 
увеличивающую питательную ценность хлеба; 
животноводстве и птицеводстве, а также ис-
пользуются для увеличения кормовой ценности 
белковых кормов и минеральных удобрениях. 
один из широко применяемых представителей 
аминокислот – глицин (аминоуксусная кислота, 
аминоэтановая кислота) входит в состав боль-
шинства растительных и животных белков. В 
настоящее время существует ряд методов коли-
чественного определения глицина в раститель-
ном сырье, в лекарственных препаратах и био-
логических жидкостях. 

из всего многообразия методов количе-
ственного определения глицина в различных 
объектах, можно выделить четыре основные 
группы: хроматографические [1], спектрофото-
метрические [1], титриметрические [2] и элек-
трохимические методы анализа [2].

Вольтамперометрия является распростра-
ненным среди электрохимических методов ис-
следования органических соединений. Успехи в 
этой области связаны с появлением химически 
модифицированных электродов. данный метод 
отличается высокой чувствительностью, хоро-

шей воспроизводимостью, точностью и экс-
прессностью определений.

целью исследования являлось изучение 
электрохимического поведения глицина на орга-
но-модифицированном электроде и разработка 
алгоритма методики его определения в мине-
ральных удобрениях.

работа выполнена на вольтамперометри-
ческом анализаторе «СТа» (ооо «иТМ», 
г. Томск), который представляет собой прибор, 
состоящий из электронного блока, измеритель-
ного блока с тремя электрохимическими ячейка-
ми в комплекте с IBM – совместимым компьюте-
ром с установленным пакетом программ «СТа». 
измерения проводили в трех электродной систе-
ме измерения, вольтамперограммы регистриро-
вались при линейной развертке потенциала в 
дифференциальном режиме. В качестве инди-
каторного электрода использован графитовый 
электрод, модифицированный 4 азофенилбен-
зилдиазоний тозилатом и электродами сравне-
ния и вспомогательным служил хлорсеребря-
ный электрод. 

Проведены исследования по выбору фоно-
вого электролита. В качестве рабочего фонового 
раствора выбран боратный буфер pH 6,86. изу-
чена кинетика восстановления глицина на ор-
гано-модифицированном электроде и показано, 
что максимальное значение аналитического сиг-
нала наблюдается при потенциале накопления 
–1,4 В и скорости развертки 30 мВ/с .
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определения глицина на буферных рас-
творах вольтамперометрическим методом на 
графитовом, модифицированный 4 азофенил-
бензилдиазоний тозилатом, электроде включает 
концентрирование электроактивного соедине-
ния на поверхности электрода и получение ана-
литического сигнала при изменении потенциала. 
Впервые нами получен аналитический сигнал 
глицина на фоне буферном растворе pH 6,86. из-
учена влияние содержания модификатора (вре-
мя контакта и концентрация 4 азофенилбензил-
диазоний тозилата) на поверхности графитового 
электрода. Показана что максимальный анали-
тический сигнал глицина наблюдается при вре-
мя контакта 180 с и концентрации модификатора 

равной 30 мг/л.
Получены градировочные зависимости гли-

цина на графитовом и органо-модифицирован-
ном электроде в диапазоне от 2 • 10–5 до 8 • 10–7 
м/л, из которых видно, что использование ор-
гано-модифицированного электрода позволило 
увеличить чувствительность глицина в 2–3 раза. 

Таким образом, впервые показана возмож-
ность и установлены условия количественного 
вольтамперометрического определения глицина 
на основе реакции его электрокаталитического 
окисления на поверхности графитового электро-
да, предварительно модифицированного 4 азо-
фенилбензилдиазоний тозилатом.
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анализ геологических объектов актуален, 
поскольку является ключевым инструментом в 
поисках полезных ископаемых, а также необхо-
дим для изучения механизмов процессов, про-
ходящих в литосфере. Горные породы содержат 
множество матричных компонентов. Это суще-
ственно влияет на результаты анализа. данный 
тип влияния значительно осложняет анализ и 
получение достоверных данных об объекте, по-
этому создание методик анализа в этой области 
является важной задачей. Метод дуговой атом-
но-эмиссионной спектроскопии (даЭС) позво-
ляет работать с твердотельными образцами, не 
используя «мокрую» пробоподготовку. Это су-
щественное преимущество, поскольку раство-
рение таких сложных образцов зачастую носит 
многостадийный характер, негативно сказыва-
ющийся на достоверности результатов анализа.

Создание такой методики очень сложный и 
трудоёмкий процесс, поскольку связано с мно-
жеством факторов, зачастую от аналитика не 
зависящих. К ним можно отнести особенности 

метода анализа в целом, особенности работы 
прибора, тонкости его настроек, индивидуаль-
ность анализируемого образца, выбранные ре-
жимы съёмки и т.д. Мы выделили основные ва-
риативные параметры анализа, которые влияют 
на его результат. используя планирование дроб-
ного факторного эксперимента, мы составили 
определённую план-схему анализа, выделили 
ключевые параметры в анализе и оценили их 
значимость и влияние на метрологические пока-
затели. не менее важно, что планирование экс-
перимента позволяет выявить не только харак-
тер зависимости отклика от условий проведения 
анализа, но и смоделировать полиномиальное 
уравнение этой зависимости с учётом взаимного 
влияния параметров друг на друга.

В нашем эксперименте в качестве объекта 
анализа был использован стандартный обра-
зец гранодиорита GSP-2 (СШа, Колорадо). В 
качестве основных параметров для варьирова-
ния были выбраны: степень разбавления пробы 
графитом (Х1), обжиг пробы в процессе съёмки 
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(Х2), концентрация вводимого в пробу носителя 
NaCl (Х3), сила тока в дуге (Х4) и время экспози-
ции (Х5). интервалы варьирования и план экспе-
римента представлены в таблице 1.

Таким образом, в ходе дробного факторно-
го эксперимента с дробностью реплики 1/2 и 
пятью варьируемыми параметрами, откликом в 
котором послужила относительная погрешность 
измерений (P = 0,95, f = 5) в условиях повторяе-

мости, было показано следующее:
1) оптимальная степень разбавления про-

бы графитовым порошком – в 20 раз.
2) оптимальное время обжига пробы в 

процессе анализа – 1с.
3) Концентрация носителя – 1,5–2 %.
4) Сила тока – 17–20 а.
5) Время экспозиции – 25–27 с.

Сорбент С функциональными группами 
ализаринового краСного С для 
концентрирования германия

К.А. Батуева, С.Л. Дидух, С.И. Метелица
Научный руководитель – д.х.н., старший преподаватель В.Н. Лосев

Сибирский федеральный университет 
Институт цветных металлов и материаловедения 
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Германий является рассеянным элементом 
и в земной коре находится на уровне кларко-
вых. для определения низких и сверхнизких 
концентраций германия широко используют его 
предварительное концентрирование. для кон-
центрирования германия с последующим спек-
трофотометрическим определением используют 
полисульфон мембранные фильтры и неоргани-
ческие сорбенты [1]; для масс-спектрометриче-
ского определения – смолы хитозана [2]; ионо-

обменные мембраны [3], нанокремнеземы [4]. 
Сорбенты на основе неорганических оксидов 
характеризуются высокой гидролитической 
устойчивостью, отсутствием явления набухания 
и собственной окраски. 

В данной работе для концентрирования 
и последующего масс-спектрометрического с 
индуктивно связанной плазмой определения 
германия предложен сорбент на основе оксида 
алюминия, модифицированного полигексамети-

таблица 1. План-схема дробного факторного эксперимента с дробностью реплики 1/2 и пятью варьируемыми 
параметрами

№ опыта Х1 разбавле-
ние пробы

Х2 обжиг в 
съёмке, с

Х3 Концентра-
ция носителя, % Х4 Сила тока, а Х5(Х2 Х3) 

Экспозиция, с
1 10 × 2 1 15 15
2 10 × 2 1 15 15
3 100 × 2 1 20 15
4 100 × 2 1 20 15
5 10 × 0 1 20 30
6 10 × 0 1 20 30
7 100 × 0 1 15 30
8 100 × 0 1 15 30
9 10 × 2 5 15 30
10 10 × 2 5 15 30
11 100 × 2 5 20 30
12 100 × 2 5 20 30
13 10 × 0 5 20 15
14 10 × 0 5 20 15
15 100 × 0 5 15 15
16 100 × 0 5 15 15
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ленгуанидином (ПГМГ) и ализариновым крас-
ным С (ARS) – Al2O3-ПГМГ-ARS. 

Количественное извлечение германия (IV) 
(99–98 %) данным сорбентом из растворов до-
стигается при рн 6 в статическом режиме. Вре-
мя установления сорбционного равновесия не 
превышает 20 мин. Применение динамического 
режима позволяет расширить диапазон рн коли-
чественного извлечения германия и составляет 
4,0–6,0. При концентрировании 0,05 мкг/мл гер-
мания с использованием миниколонки, запол-
ненной 0,1 г Al2O3-ПГМГ-ARS, наблюдается его 
количественное извлечение при прохождении 
раствора объемом до 50 мл. дальнейшее увели-
чение объема раствора приводит к значитель-
ному снижению степени извлечения германия. 
При увеличение массы сорбента в колонке до 
0,2 г, увеличивается и максимально возможный 
пропускаемый объем раствора, содержащий 
0,05 мкг/мл германия, до 100 мл.

на сорбенте Al2O3-ПГМГ-ARS количе-
ственное извлечение германия достигается при 
скорости потока 0,5 мл/мин, а при увеличение 
скорости наблюдается значительное снижение 
степени извлечения германия до 68 %.

Поскольку ARS образует комплексы в во-
дных растворах с рядом цветных и тяжелых 
металлов, для определения селективности сор-
бционного концентрирования германия создава-
лись бинарные системы с рн 6, содержащие 0,05 
мкг/мл германия и 100–1000 кратные избытки 
ионов металлов. Сорбционному концентрирова-
нию германия не мешают 200-кратные избытки 
Cd (II), Pb (II), Cu (II), Mn (II), Cr (III), 100-крат-
ные избытки Fe (III), Zn (II), Al (III), солевой фон 
до 10 г/л.

для определения германия масс-спектро-
метрическим методом с индуктивно связанной 
плазмой необходимо выполнение условия его 
количественной десорбции с поверхности со-
рбента. В качестве десорбирующих растворов 
применялись растворы минеральных кислот. 
Количественная десорбция германия с поверх-
ности сорбента достигается 1 М нСl.

на основе полученных данных разработана 
методика сорбционно-масс-спектрометрическо-
го с индуктивно-связанной плазмой определе-
ния германия в природных водах. Правильность 
методики подтверждена метод «введено-найде-
но».
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Химические источники тока (ХиТ) на ос-
нове магния в последние десятилетия получили 
широкое применение ввиду его низкой стоимо-
сти, большой энергоемкости, высокой удельной 

энергии и т.д. однако, в водных растворах элек-
тролитов магниевые аноды химически активны 
и подвергаются коррозии. Поэтому наиболее 
важной задачей является разработка и оптими-
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зация состава электролита ХиТ для первичной 
батареи магния. 

В данной работе мы исследовали коррози-
онное поведение магния в хлоридных и перхло-
ратных растворах с использованием электро-
химических методов (вольтамперометрия с 
линейной разверткой потенциала и импедансная 
спектроскопия). Электрохимические измерения 
проводились в трехэлектродной коррозионной 
ячейке на приборе AUTOLAB. рабочим элект-
родом служил чистый магний (99,98 %), элект-
родом сравнения – хлорсеребрянный электрод, в 
качестве вспомогательного электрода использо-
вали нержавеющую сталь. 

При исследовании коррозионных процессов 
широко используют метод коррозионных диа-
грамм (анодных и катодных поляризационных 
кривых), позволяющим определять стационар-
ный потенциал, ток коррозии и оценить влияние 
различных факторов на скорость коррозии. 

Были получены поляризационные кривые 
с линейной разверткой потенциала в полулога-
рифмической форме. Вольтамперограммы обра-
батывались с использованием уравнения Батле-
ра-Фольмера. рассчитанные значения скорости 
коррозии (ν), сопротивления поляризации (Rп) 
и плотности тока коррозии (j) представлены в 
таблице 1, из которой видно, что в хлоридных 
растворах коррозия магния выше, чем в перхло-

ратных, по-всей видимости, это объясняется ак-
тивирующим действием хлорид-ионов. 

для подтверждения достоверности ре-
зультатов линейной вольтамперометрии, мы 
использовали импедансную спектроскопию. 
Были сняты кривые найквиста в хлоридных 
и в перхлоратных растворах (рис. 1). изгибы 
на рисунке 1 (1) показывают, что в хлоридных 
растворах происходит питтинговая коррозия. 
наличие двух полуокружностей (рисунок 2 (2)) 
по-видимому, свидетельствуют об образовании 
пассивирующей поверхностной пленки. для 
рассчета электрохимических характеристик мы 
использовали эквивалентную схему, которая ис-
пользуется для моделирования коррозионных 
процессов и состоит из сопротивления раствора 
(Rp), сопротивления переноса заряда (R1) и емко-
сти двойного электрического слоя (С).

анализ кривых найквиста, теоретически 
изучаемой ячейки и годографа составленной 
нами, состоящей из электрических элементов 
свидетельствует об их корреляции между собой 
(таблица 2) и о правильном выборе эквивалент-
ной схемы. 

отсутствие импеданса Варбурга в электри-
ческой схеме говорит о замедленной электрохи-
мической стадии. некоторые разногласия в зна-
чениях, расчитанных разными методами можно 
объяснить отсутствием фарадеевской ячейки и 
тормозным действием хлорсеребрянного элект-
рода в методе импедансной спектроскопии.

таблица 1. Значения поляризационного сопротивле-
ния, скорости коррозии и плотности тока 
коррозии, рассчитанные по вольтамперо-
граммам в различных электролитах

растворы Rп, ом • см2 ν, мм/год j, µA/cm2

0,1 М NaCl 88,7 1,27 59,55
0,1 M NaClO4 221,7 0,89 39,16

таблица 2. Значения поляризационного сопротивле-
ния, скорости коррозии и плотности тока 
коррозии, рассчитанные по двум мето-
дам

растворы Rп, 
ом • см2

ν, 
мм/год

j, 
µA/cm2

0,1 М NaCl
LSV 88,7 1,27 59,55
EIS 106,06 – 47,79

0,1 M NaClO4

LSV 221,7 0,89 39,16
EIS 322,7 – 30,61

рис. 1.		Кривые	Найквиста,	получен-
ные	для	различных	электролитов,	
1	–	0,1	М	NaCl,	2	–	0,1	M	NaClO4
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Потребность современных технологий в ис-
пользовании различных оптических устройств 
приводит к необходимости изучения новых ор-
ганических люминофоров. наиболее перспек-
тивными соединениями для удовлетворения 
этих потребностей являются дипиррометены. 
Эти простейшие представители хромофорных 
соединений с открытоцепной олигопиррольной 
структурой, по большинству параметров отве-
чают запросам современной науки и техники. 
особым успехом отличаются борфторидные 
комплексы дипиррометенов, так называемые 
BODIPY (от англ. boron-dipyrromethene) [1]. ин-
терес к данным комплексам дипиррометенов 
объясняется тем, что они обладают нужными 
для флуорофоров характеристиками, такими как 
широкий диапазон излучения, хорошая раство-
римость, высокая стабильность при облучении, 
в зависимости от структуры лиганда и раство-
рителя. Многие координационные комплексы 
BODIPY уже зарекомендовали себя с лучших 
сторон, производятся ведущими фирмами и эф-
фективно применяются, как активные среды для 
перестраиваемых лазеров видимого и УФ диапа-
зонов спектра. на сегодняшний день, продолжа-
ется активный поиск новых, более эффективных 
соединений этого ряда, для создания на их ос-
нове материалов для лазерных сред, флуорес-
центных зондов, маркеров и сенсоров, а также 
ведется активное обсуждение воз-
можности применения данных сое-
динения в качестве генераторов син-
глетного кислорода. Чтобы успешно 
и эффективно использовать BODIPY 
комплексы необходимо проводить 
систематическое исследование фо-
тохимических и фотофизических 
свойств, главным образом обращая 
внимание на установление связи 
свойств с особенностями строения 
комплексов, спецификой раствори-
теля и его агрегатного состояния.

объектами исследования яв-
ляются новые координационные 

соединения бора с аза-дипиррометеновыми ли-
гандами, в том числе галогенпроизводные (Cl, 
Br, I). Синтез данных комплексов проведен в 
институте химии растворов ран с соблюдением 
контроля чистоты и соединений методами тон-
кослойной хроматографии, иК спектроскопии 
[2]. Спектрально-люминесцентные свойства 
растворов выбранных соединений были изуче-
ны методами электронной и люминесцентной 
спектроскопии (спектрометр СМ2203, Solar, Бе-
ларусь). Фотохимические характеристики полу-
чены с использованием лазерного возбуждения 
второй гармоники (λген = 532нм) Nd:YAG-лазера. 
Энергия возбуждения и генерации измерялись 
в каждом импульсе оптическими измерителя-
ми OPHIR NOVA II (израиль) и Gentec E Duo 
(Канада). наряду с квантовыми выходами фос-
форесценции и флуоресценции измерена отно-
сительным методом эффективность образования 
синглетного кислорода при переносе энергии 
возбуждения с BODIPY комплексов на 1,3-ди-
фенилизобензофуран (DPBF).

Согласно экспериментальным данным 
аза-производные борфторидные комплексы ди-
пиррометенов характеризуются поглощением и 
излучение в длинноволновой области спектра. 
Установлено, что введение атомов галогенов 
слабо влияет на положение максимумов погло-
щения и флуоресценции вопреки действию «тя-

рис. 1.		Структуры	объектов	исследования
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желого атома». 
Согласно полученным генерационным ха-

рактеристикам сделан вывод о возможности соз-
дания активных лазерных сред на длинновол-
новую область спектра на основе соединения 
Cl2(Ph)4-N-BODIPY. отмечена хорошая фотоста-
бильность и эффективная генерация в интерес-
ной, для практического использования, области. 

для галогензамещенных комплексов прове-
ден эксперимент по обнаружению синглетного 

кислорода. Генерация синглетного кислорода 
отслеживалась косвенным путем создания сме-
си растворов BODIPY и 1,3-дифенилизобензо-
фуран (DPBF). Согласно полученным данным 
изученные соединения можно рекомендовать в 
качестве среды для эффективной генерации син-
глетного кислорода, что перспективно для при-
менения в медицине, в качестве фотосенсибили-
затора для фотодинамической терапии.
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Процесс подготовки проб в анализе реаль-
ных объектов является наиболее трудоемкой и 
сложной стадией. В настоящее время широко 
используется метод выделения, очистки и кон-
центрирования веществ известный как твердо-
фазная экстракция (ТФЭ). В частности, метод 
находит широкое применение для извлечения 
кофеина из растительного сырья, напитков, ле-
карственных препаратов и т.д., а так же для вы-
деления и концентрирования метилксантинов и 
их метаболитов из крови, мочи, слюны и груд-
ного молока [1]. Проблемы совместного выде-
ления кофеина и его метаболитов из биологи-
ческих объектов обусловлены свойствами этих 
веществ. Поэтому на начальном этапе как под-
готовки проб, так и их определения важен вы-
бор условий. В связи с вышесказанным, целью 
работы является оптимизация процесса ТФЭ 
кофеина с использованием концентрирующего 
патрона «диаПаК-Фенил» («БиоХимМак СТ», 
россия) с ВЭжХ контролем и определение сте-
пени извлечения кофеина.

Содержание кофеина определяли методом 
ВЭжХ, хроматограф «Shimadzu LCMS-2020» 
с диодно-матричным детектором SPD-M20A, 
колонка PerfectBond ODS-HD (250×3,0 мм). 
Хроматографирование проводили в изократиче-
ском режиме; элюент – ацетонитрил:вода в со-

отношении 25 : 75. исходный раствор кофеина 
(Sigma-Aldrich) с концентрацией 1мг/см3 готови-
ли растворением точной навески в воде. объек-
том исследования служил сильногазированный 
безалкогольный напиток «Coca-Cola» («кола») с 
содержанием кофеина не более 140 мг/дм3.

извлечение кофеина проводили из его стан-
дартных водных растворов (c = 0,05 мг/см3) и 
«колы» в соответствии с ГоСТ р52613-2006 [2]. 
растворы кофеина и «колы» хроматографирова-
ли до и после ТФЭ, определяли по градуировоч-
ной зависимости концентрацию и рассчитывали 
массу кофеина в аликвоте. Степень извлечения 
(D, %) кофеина из водных растворов рассчиты-
вали, как отношение масс кофеина в аликвоте 
пробы до и после ТФЭ. Степень извлечения ко-
феина из стандартного раствора концентриру-
ющим патроном «диаПаК-Фенил» составила 
86,7 %.

определение концентрации кофеина в без-
алкогольном напитке проводили прямым вводом 
после дегазации пробы согласно ГоСТ 30059-93 
[3]. для идентификации пика кофеина в «коле» 
использовали время удерживания, электронный 
спектр кофеина и спектральные отношения, ко-
торые остаются постоянными независимо от 
состава элюента и состава пробы при хорошем 
разделении. Содержание кофеина в напитке со-
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ставило 111,3 ± 5,2 мг/дм3 (n = 3), что не превы-
шает допустимой концентрации (140 мг/дм3). 
После ТФЭ содержание кофеина в напитке со-
ставило 82,3 ± 0,4 мг/дм3 (n = 6). Степень извле-
чения (D) кофеина из напитка патроном «диа-
ПаК-Фенил» равна 72,9 %. 

В ГоСТ 52613-2006 [2] рекомендовано ис-
пользовать очистительную колонку вместимо-
стью 3 см3 с сорбентом аналогичным сорбенту 
патронов диаПаК-Фенил с размером частиц 
~ 40 мкм. В данной работе использовались кон-
центрирующие патроны «диаПаК» объемом 
1 см3, заполненный гидрофобным сорбентом –
силикагелем с привитыми фенильными группа-
ми, размеры частиц которого не менее 65 мкм. 
Поэтому одной из задач исследования являлась 
проверка влияния объема пробы, пропускаемой 
через патрон, на степень извлечения кофеина. 

для этого через патрон пропускали аликвоты 
«колы» объемом 1, 2 или 3 см3. При вводе 3 см3 
пробы «колы» на патрон основная доля кофеина 
не удерживается и вымывается растворителя-
ми (D = 22,5 %). Приемлемые значения степени 
сорбции кофеина (75,9 %) получены для объе-
ма 2 см3. Показано, что для концентрирующего 
патрона «диаПаК-Фенил» оптимальным объ-
емом фильтруемой пробы является 1 см3, так как 
при этом условии извлекается наибольшая доля 
кофеина из напитка (D = 87,4 %). 

Таким образом, выбраны условия исполь-
зования сорбционного патрона «диаПаК-Фе-
нил» для выделения кофеина из водных раство-
ров и безалкогольных напитков «Coca-Cola». 
рассчитанная степень извлечения кофеина яв-
ляется удовлетворительной для используемого 
метода ТФЭ. 
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В практике работы специалистов и экс-
пертов испытательных пожарных лабораторий 
часто возникает необходимость проводить ана-
лиз образцов изъятых с места пожара горючих 
жидкостей (Гж) на предмет их идентификации. 
наиболее частая причина контроля Гж – форми-
рование доказательной базы при отработке вер-
сии о поджоге с определением их типа, марки, 
конкретной принадлежности [1]. 

К широко применяемым инструменталь-
ным методам анализа относятся – газожидкост-
ная хроматография, люминесцентная и инфра-
красная (иК) спектроскопии. Каждый из этих 
методов обладают своими достоинствами и не-
достатками. В частности, газожидкостная хро-
матография позволяет эффективно разделить на 
составляющие сложную многокомпонентную 

смесь Гж, с их уверенной идентификацией и 
количественным определением. однако для 
данного метода требуется наличие соответству-
ющих стандартных образцов или актуализиро-
ванных библиотек. 

Люминесцентная спектроскопия проста с 
точки зрения техники проведения анализа и об-
ладает высокой чувствительностью [1]. однако 
этот метод имеет низкую избирательность, и 
применим только для смесей содержащих аро-
матические соединения, он позволяет оценить 
только общее их содержание без идентификации 
каждого соединения.

В этом смысле, более информативным ме-
тодом анализа является иК-спектроскопия. По-
скольку каждое вещество характеризуется своим 
набором связей, спектр каждого вещества инди-
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видуален. Это позволило в судебной эксперти-
зе широко внедрить метод обработки результа-
тов известный как «метод отпечатков пальцев», 
поскольку спектральный профиль специфичен 
для каждого вещества. исследование иК-спек-
тра вещества, на предмет его идентификации и 
структурного анализа, проводится путем сопо-
ставления с библиотечными спектрами и/или 
сравнения со справочными данными, широко 
представленными в литературе [2, 3]. 

Целью работы являлось показать возмож-
ность иК-спектроскопического контроля горю-
чих жидкостей для пожарно-технической экс-
пертизы

нами исследована возможность исполь-
зования приставок многократного неполного 
внутреннего отражения (МнПВо) в анализе 
объектов пожарно-технической экспертизы на 
содержание Гж методом иК-спектроскопии, 

что позволило значительно упростить процеду-
ру пробоподготовки и выполнения измерения. 
Удовлетворительная и однозначная идентифи-
кация по спектру получена только для чистого 
индивидуального вещества. для многокомпо-
нентных смесей близкого молекулярного строе-
ния идентификация затруднена, что и показано 
на примере смеси уайт-спирита, керосина, ми-
нерального машинного масла.

В данном случае метод «отпечатков паль-
цев» не является совершенным. 

Показана возможность применения этого 
подхода для формирования методики идентифи-
кации смесей Гж в целях пожарно-технической 
экспертизы. Предложенный алгоритм методики 
позволит определять индивидуальные вещества 
и многокомпонентные смеси методом иК-спек-
трометрии с использованием приставок много-
кратного неполного внутреннего отражения.
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В нефтехимической промышленности для 
получения бензинов высокого качества широко 
используют алюмоплатинорениевые катализа-
торы. Состав катализатора влияет на его катали-
тическую активность, поэтому необходим кон-
троль их состава. 

для определения платины и рения в ката-
лизаторах на основе оксида алюминия приме-
няют различные спектроскопические методы. 
Повышения чувствительности и селективно-
сти фотометрического определения элементов 
можно добиться использованием методов пред-

варительного разделения и концентрирования. 
одним из наиболее удобных методов является 
сорбционный, позволяющий сочетать простоту 
аппаратурного оформления и высокую эффек-
тивность. Среди широкого перечня сорбентов 
наиболее эффективными для концентрирования 
и определения платины являются силикагели с 
химически привитыми серосодержащими груп-
пами, характеризующиеся механической проч-
ностью частиц, относительно высокой химиче-
ской устойчивостью, отсутствием собственной 
окраски и люминесценции, что позволяет опре-
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делять элементы непосредственно в фазе со-
рбентов с использованием фотометрического 
метода анализа. наличие короткой пропильной 
ножки в составе функциональной группы сор-
бента приводит к образованию на поверхности 
координационно-ненасыщенных по привитому 
лиганду комплексов металлов и возможности 
координации внешнего лиганда из раствора. В 
качестве внешнего лиганда можно использовать 
селективный реагент, образующий интенсивную 
окраску с платиной, что позволяет дополнитель-
но повысить селективность сорбционно-фото-
метрического определения. Тиокетон Михлера 
(ТКМ) – серосодержащий органический реа-
гент, образующий интенсивно окрашенные ком-
плексы с ограниченным рядом ионов металлов 
(Pd (II), Pt (II), Cu (I), Ag (I), Au (I), Hg (I)). Взаи-
модействие Pt (IV), Au (III) и Hg (II) с реагентом 
в слабокислой среде (рн 2–5) сопровождается 
восстановлением их до низших степеней окис-
ления.

Целью данной работы являлась разработ-
ка методики сорбционного выделения платины 
(IV) из растворов после вскрытия алюмоплати-
норениевых катализаторов силикагелем, хими-
чески модифицированным аминобензотиазоль-
ными или меркаптопропильными группами, с 
последующей обработкой тиокетоном Михлера 
и сорбционно-фотометрическим определением.

Силикагели, химически модифицированные 
аминобензотиазольными (аБТС) и меркапто-
пропильными (МПС) группами количественно 
извлекают Pt (IV) из растворов в диапазоне от 
4 М HCl до рн 6 при повышенной температуре 
(95 °C). При сорбции на поверхности сорбентов 
образуются комплексы платины (II), в данных 
условиях рений (VII) не извлекается и остается 

в растворе. 
При обработке аБТС или МПС с сорбиро-

ванной платиной растворами тиокетона Михле-
ра сорбенты окрашиваются в красный цвет. 
Спектры диффузного отражения поверхностных 
разнолигандных комплексов платины (II) с ТКМ 
представляет собой широкие полосы с макси-
мумами при 480 и 550 нм. Формы спектров не 
зависит от содержания платины на поверхно-
сти сорбентов. Максимальная интенсивность 
окраски достигается при обработке сорбентов 
1 • 10–5–1 • 10–4 М растворами тиокетона Михле-
ра. интенсивность окраски возрастает с увели-
чением содержания платины на его поверхно-
сти. Этот эффект использован при разработке 
методик сорбционно-фотометрического опреде-
ления платины в виде разнолигандного комплек-
са платины(II) на поверхности сорбента аБТС 
или МПС с тиокетоном Михлера.

Пределы обнаружения платины, рассчи-
танные по 3s-критерию, составляют 0,1 мкг на 
0,1 г сорбента. Линейность градуировочных 
графиков сохраняется до 25 и 15 мкг платины 
на 0,1 г сорбента аБТС и МПС соответственно. 
Сорбционному концентрированию из 2 М HCl и 
последующему сорбционно-фотометрическому 
определению платины в виде разнолигандных 
комплексов не мешают 105 – кратные избытки 
Al (III), 104 – кратные – Fe (III), Co (II), Ni (II), 
Zn (II), Mn (II) и солевой фон до 150 г/л по NaCl. 

Методики опробованы при анализе платины 
в алюмоплатинорениевых катализаторах. Пра-
вильность полученных результатов подтвержде-
на методом атомно-эмиссионной спектрометрии 
с индуктивно связанной плазмой. данные мето-
дики позволяют получать правильные и воспро-
изводимые результаты.

СпектрофотометричеСкое определение церия 
и железа при иХ СовмеСтном приСутСтвии

А.С. Буравлёва
Научный руководитель – к.х.н., доцент Г.И. Мантров

Тверской государственный университет 
170002, Россия, г. Тверь, пер. Садовый 35, buravliova.nastya@yandex.ru

настоящая работа посвящена спектрофото-
метрическому определению церия и железа при 
их совместном присутствии.

окраска комплексов железа и церия с трило-
ном Б зависит от pH раствора. окраска комплек-
са железа с увеличением pH усиливается, но, 

начиная с pH = 9,6, растворы быстро мутнеют, 
а при pH < 8,4 окраска при стоянии исчезает. [1] 
Комплекс церия имеет более интенсивную окра-
ску при меньших значениях pH. За оптимальное 
значение принимают pH = 9,0, при котором ком-
плекс железа имеет максимальную окраску и до-
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статочно устойчив.
Учитывая, что железо мешает определению 

церия во всем участке спектра, определение це-
рия возможно только относительно комплекса 
железа. для этого необходимо добиться умень-
шения интенсивности комплекса церия и уве-
личения интенсивности комплекса железа при 
помощи добавления в раствор H2O2. С увеличе-
нием количества H2O2 окраска комплекса желе-
за усиливается, а комплекса церия ослабевает. 
Также необходимо учитывать соблюдение адди-
тивности при всех возможных количественных 
соотношениях железа и церия. 

Соблюдая выше описанные условия, прово-
дили определение церия в присутствии железа. 
К раствору церия и равного количества железа 
в мерной колбе ёмкостью 25 мл вводили 3 мл 
0,2 М трилона Б, 3 мл водного раствора глице-
рина, 2 мл 5 % раствора H2O2, 4 мл аммиачного 
буферного раствора с pH = 9,0 и доводили водой 
до метки. на спектрофотометре через 20 минут 
измеряли оптическую плотность с толщиной 
слоя 1 см при длине волны 372 и 530 нм.

Методом титрования находили точные кон-
центрации отдельных растворов церия и железа. 
Установив концентрации растворов, определяли 

церий и железо при их совместном присутствии.
Максимальное поглощение железа наблюда-

ли при 530 нм, поглощение комплекса церия на 
этой же длине волны незначительно. железо ме-
шало определению церия во всем участке спек-
тра, поэтому определяли железо при 530 нм, а 
при 372 нм – суммарную оптическую плотность 
комплексов церия и железа. оптическая плот-
ность церия равна разности оптических плотно-
стей при 372 нм и при 530 нм.

Затем измеряли оптические плотности при 
неизвестном содержании церия и железа, ко-
торые равны: D530 = 0,17; D372 = 0,68; DСе = 0,51. 
на основании закона Бугера-Ламберта-Бе-
ра определили неизвестные концентрации: 
CFe = 0,3 • 10–4 М; CCe = 0,1 • 10–4 М.

измерив оптическую плотность раствора, 
содержащего различное количество церия и же-
леза, по калибровочному графику находили ко-
личество железа при 530 нм и количество церия 
по разности оптических плотностей при 372 нм 
и при 530 нм (табл. 1).

Полученные результаты показывают воз-
можность использования описанного метода для 
определения железа и церия при их совместном 
присутствии.
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таблица 1. определение Fe и Се при совместном присутствии
Введено, мг

Ce : Fe
Ce, мг Fe, мг

Ce Fe найдено ошибка найдено ошибка
0,1 0,1 1 : 1 0,099 0,001 0,097 0,003
0,2 0,1 2 : 1 0,190 0,01 0,094 0,006
0,3 0,3 1 : 1 0,290 0,01 0,287 0,013
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на сегодняшний день производство орга-
нических красителей развивается очень быстро, 
ежегодно их выпускается около 10000 видов и 
используется в самых различных областях [1]. 
Красители делают наш мир ярким и красивым, 
но попадая в окружающую среду со стоков 
предприятий пищевой, косметической, фарма-
цевтической, текстильной промышленности они 
представляют серьёзную опасность. интерес к 
экологическому мониторингу красителей воз-
никает в основном из-за опасений относитель-
но их токсичности. Большинство красителей 
может вызвать аллергические реакции, кожные 
дерматозы, экзему, негативно влиять на печень, 
легкие, сердечнососудистую, иммунную и ре-
продуктивную системы, как у животных, так и 
у людей [2, 3].

Целью настоящей работы стало исследова-
ние электрохимических свойств ряда катионных 
красителей на различных материалах электро-
дов для их дальнейшего определения.

В работе исследовались электрохимические 
свойства некоторых синтетических катионных 
красителей, относящихся к различным классам 
(трифенилметановые, тиазиновые, хиноними-
новые), а именно: малахитового зеленого, мети-
ленового голубого и толуиленового синего.

При исследовании электрохимических 
свойств синтетических красителей вольтампер-
ные кривые регистрировали с помощью воль-

тамперометрического анализатора Та-2 (ооо 
«Томьаналит», г. Томск). анализатор итан (рн-
метр/иономер) применяли для измерения рн. 
Все исследования выполнялись при комнатной 
температуре.

для успешного осуществления электро-
химического эксперимента в ходе работы из-
начально проведен обзор литературы по су-
ществующим электроаналитическим методам 
определения синтетических катионных краси-
телей. Методом анализа в работе стала посто-
янно-токовая вольтамперометрия (катодная, 
анодная, циклическая). Экспериментально по-
добран материал рабочего электрода, на котором 
протекают изучаемые редокс процессы, выбран 
растворитель, индифферентный электролит, 
значение рн, скорости развертки потенциала на 
токи электровосстановления и электроокисле-
ния изучаемых трифенилметановых, тиазино-
вых, хинониминовых красителей. Предложены 
предположительные редокс процессы, проте-
кающие на электроде с участием исследуемых 
красителей. 

научной новизной настоящего исследо-
вания стала возможность применения данных 
катионных красителей в качестве сенсоров при 
определении гепарина [4, 5].

работа выполнена при финансовой под-
держке Государственного задания «наука» 
4.5752.2017/БЧ от 01.01.2017.
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30

Биогенные вещества, содержащиеся в сточ-
ных водах, при поступлении в поверхностные 
водоемы способны нанести ущерб экологиче-
ской системе любого региона. В число подобных 
загрязнителей входит аммоний-ион, источника-
ми которого являются сточные воды животно-
водческих ферм, хозяйственно-бытовые стоки, 
а также поверхностные стоки с полей [1]. Про-
блема контроля содержания данного вещества 
в производственных и бытовых сточных водах 
особенно актуальна.

для определения содержания аммонийного 
азота, как правило, применяется относительно 
простой и доступный ионометрический метод, 
не требующий сложной пробоподготовки и до-
рогих средств измерения, а возможность бы-
строго получения результатов измерения обе-
спечивает его экспрессность. 

Целью работы является разработка методи-
ки по определению ионов NH4

+ в сточных водах 
с помощью ионометорического метода. особен-
ность данной методики заключается в установке 
измерительного устройства в проточную систе-
му и проведении непрерывного мониторинга 
содержания контролируемого вещества. для 
реализации предложенного метода необходимо 
решить следующие задачи: разработать наибо-
лее эффективную и оптимальную конструкцию 
ионометрического датчика, а также изучить ста-
бильность выбранной системы. 

В ходе исследования были рассмотрены три 
системы, в каждой из которых использовались 
различные электрохимические ячейки. 

Схема первой электрохимической ячейки 
представляет собой электрод сравнения, в каче-
стве которого используется стеклянный элект-
род, и индикаторный электрод – ион-селектив-
ный электрод, чувствительный к ионам NH4

+. 
однако стеклянный электрод обладает суще-
ственным недостатком – нестабильность во вре-
мени так называемого потенциала асимметрии, 
обусловленного неравноценностью внешней и 
внутренней поверхности стеклянной мембра-
ны [2]. 

Во второй электрохимической ячейке ис-

пользуется два ион-селективных электрода. 
В качестве электрода сравнения применяется 
ион-селективный электрод, опущенный в рас-
твор с минимальной концентрацией (0,0001 
моль/л) ионов аммония. 

Третья электрохимическая ячейка состоит 
из двух ион-селективных электродов, один из 
которых опущен в водный раствор со смесью 
двух ионитов, содержащих ионы натрия и аммо-
ния. данная смесь используется для поддержа-
ния постоянной концентрации ионов аммония, 
так как во втором случае происходит истощение 
буферного раствора. 

для проверки работоспособности предло-
женных систем были измерены градуировочные 
характеристики в фиксированном диапазоне 
концентраций ионов аммония. В экспериментах 
использовались растворы, содержащие от 10–1 
до 10–4 моль/л ионов NH4

+. Установлено, что все 
три системы показывают линейность градуиро-
вочного графика во всём исследуемом диапазо-
не концентраций. 

Тем не менее, наиболее точные результаты 
измерений могут быть получены с помощью 
первой электрохимической ячейки. однако для 
проведения измерений в реальном времени бо-
лее удобной является третья система, предназна-
ченная для работы в течение долгого времени. 
Поэтому именно она была выбрана для проведе-
ния дальнейших исследований. 

Стабильность выбранной системы опреде-
лялась с помощью многократного проведения 
измерений в течение 60 дней. 

Таким образом, ионометрический метод, 
который характеризуется широким диапазоном 
измеряемых концентраций и достаточной чув-
ствительностью, может быть использован в ав-
томатическом датчике для контроля содержания 
ионов аммония в сточных водах. использование 
ион-селективного электрода, погружённого в 
буферный раствор, в качестве электрода срав-
нения, позволяет сохранить постоянную кон-
центрацию определяемых компонентов в ячей-
ке. Это свойство является определяющим при 
проведении постоянных измерений в течение 
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долгого времени. однако до введения подобной 
системы в эксплуатацию необходимо изучить 
ряд других факторов, оказывающих влияние на 

точность проводимых измерений (температура, 
перемешивание, наличие мешающих ионов). 
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С давних времен, человечество интересо-
вали способы предотвращения процесса алко-
гольного брожения и обеспечения дальнейшей 
стабильности от дображивания в производстве 
винной продукции. В настоящее время с этой 
целью при производстве вина используют повы-
шенные дозы (до 300 мг/л) сернистого ангидри-
да и холода [1].

 развитие науки и увеличение информа-
ции об альтернативных способах указывают на 
возможность применения, наиболее близкого к 
предлагаемому по достигаемому эффекту спо-
соб предотвращения вин от забраживания путем 
введения в сброженный до кондиций винома-
териал антибиотика. В качестве антибиотиков 
используют нистатин, актидион, леворин, пи-
марицин, антимицин, микосубтилин и др. [2]. В 
российской Федерации согласно Техническому 
регламенту Таможенного Союза 029/2012 «Тре-

бования по безопасности пищевых добавок, аро-
матизаторов и технологических вспомогатель-
ных средств» применение антибиотиков при 
изготовлении вина запрещено [3].

Целью данной работы является разработка 
методикии определения фунгицидного антибио-
тика нистатина методом капиллярного электро-
фореза для контроля качества и безопасности 
вина на различных стадиях производства и реа-
лизации готовых продуктов.

исследования проводились на приборе ка-
пиллярный электрофорез «Капель-105М» (ооо 
«Люмэкс-Маркетинг, г. Санкт-Петербург»). де-
тектирование проводилось при положительной 
полярности источника напряжения, на капил-
ляре внутренним диаметром 75 мкм, полной и 
эффективной длиной капилляра 60 и 50 см, со-
ответственно. 

В связи с тем, что нистатин плохо раство-

рис. 1.		ЭФГ	нистатина	в	рабочих	условиях
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рим в полярных растворителях на первом этапе 
работы нами был подобран подходящий рас-
творитель. нистатин плохо растворяется в 96 % 
этиловом спирте и хорошо в ледяной уксусной 
кислоте. однако, при этом разрушается. нами 
была исследована смесь этанола с 1 н уксусной 
кислотой в различных соотношениях. наиболее 
подходящим растворителем была выбрана смесь 
этанола и 1 н уксусной кислоты в соотношении 
1 : 2 в связи с хорошей растворимостью и ста-
бильностью нистатина в ней.

В ходе дальнейших исследований экспери-
ментальным путем, были подобраны рабочие 

условия для определения нистатина методом 
капиллярного электрофореза: Фоновый электро-
лит – фосфатный буферный раствор c pH – 6,86, 
концентрация электролита – 25 мМ, длина вол-
ны спектрофотометрического детектора 304 нм, 
напряжение – 25 В, дозирование пробы – пнев-
матическое при 30 мБар, время анализа 10 мин., 
температура термостатирования капилляра 
25 °С.

на рисунке 1 приведена электрофореграмма 
стандартного раствора нистатина 0,1 мг/мл в по-
добранных рабочих условиях.
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В ряде случаев разделение и концентриро-
вание ионов металлов является необходимой 
стадией, предшествующей их дальнейшему 
определению различными инструментальными 
методами. При этом большинство сорбционных 
процессов на практике реализуются в динамиче-
ских условиях.

Целью данной работы являлось изучение 
динамики сорбции ионов переходных и щелоч-
ноземельных металлов сульфоэтилированным 
полиаллиламином со степенью замещения ато-
мов водорода аминогруппы 0,5 (СЭПаа 0,5) из 
аммиачно-ацетатного буферного раствора.

объект исследования представляет собой 
сшитый глутаровым альдегидом сульфоэтили-
рованный полиаллиламин (СЭПаа) со степе-

нью замещения атомов водорода аминогруппы 
0,5. исследуемый сорбент синтезирован путем 
полимераналогичных превращений полиал-
лиламина в иоС Уро ран. Сшивку сорбента 
осуществляли глутаровым альдегидом в соляно-
кислой среде с последующим промыванием со-
рбента до рн = 7. Состав и строение полученных 
образцов СЭПаа характеризовали данными 
элементного анализа, иК-Фурье спектроскопии, 
ЯМр 1н спектроскопии.

Эксперимент проводили путем пропуска-
ния аммиачно-ацетатного буферного раствора с 
рн 6,0, содержащего ионы переходных и щелоч-
ноземельных металлов в концентрациях 1,10–4 
моль/дм3 со скоростью 2 мл/мин. через патрон, 
содержащий СЭПаа массой 0,1000 г. Выходя-
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щий из патрона раствор собирали порциями по 
10,0 см3. Содержание переходных и щелочнозе-
мельных металлов в растворах до и после сор-
бции определяли методом атомно-эмиссионной 
спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой 
на спектрометре iCAP 6500.

По результатам проведенных исследований 
установлено, что сульфоэтилированный полиал-
лиламин со степенью модифицирования 0,5 се-
лективно извлекает ионы меди (II) и серебра (I) 
из растворов сложного состава в динамических 
условиях. Сорбция остальных ионов металлов 
незначительна. анализируя значения динамиче-
ской емкости СЭПаа по ионам меди (II) и сере-
бра (I) можно сделать вывод, что исследуемый 
сорбент имеет большее сродство по отношению 
к ионам серебра (I).

Также установлено, что при обработке со-
рбента 1 моль/дм3 раствором азотной кислоты 
объемом 80,0 см3 после проведения сорбции 
достигается полная регенерация СЭПаа 0,5 
(табл. 1).

определенный интерес представляет срав-
нение полученных данных с аналогичными 
результатами, полученными для сорбентов на 
основе сульфоэтилированного хитозана с ана-
логичной степенью замещения (СЭХ 0,5) [1]. 
Полученные для них значения динамической 

обменной емкости (дое) для серебра (I) и меди 
(II) составили 90,0 и 31,4 мкмоль/г соответствен-
но. В случае СЭПаа реализуются меньшие зна-
чения дое, что может объясняться различной 
степенью сшивки рассматриваемых сорбентов. 
отдельно нужно отметить, что относительно 
низкая динамическая емкость исследуемого со-
рбента является благоприятным фактором для 
достижения высокой селективности сорбции. 

обработка динамических выходных кри-
вых сорбции меди (II) и серебра (I) моделями 
Юна-нельсона, Томаса и адамса-Бохарта по-
зволила рассчитать значения динамической об-
менной емкости сорбента, константы скорости 
сорбции и время, необходимое для выхода из 
колонки 50 % сорбата.

исследование выполнено при финансовой 
поддержке рФФи в рамках научного проекта 
№ 16-33-00110 мол_а.
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Холестерин выполняет в организме челове-
ка ряд важных функций: формирует клеточные 
мембраны, регулирует текучесть плазматиче-
ских мембран, участвует в сигнальных путях в 
организме человека. играет важную роль в пре-
натальном развитии. Кроме того, холетсерин яв-
ляется одним из маркеров сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ).

на данный момент смертность от ССЗ со-
ставляет 31 % от всех смертей в мире. особен-

ностью данной группы заболеваний является 
внезапная смертность. В связи с чем, бурно 
развиваются методы анализа холестерина в био-
логических объектах. наибольшее распростра-
нение получили методики ферментативного 
определения. Тем не менее, применение фер-
ментов жестко лимитировано, поскольку в силу 
свое природы данный вид распознающего аген-
та требователен к условиям определения и хра-
нения.

таблица 1. результаты исследования десорбции 
меди (II) и серебра (I) с поверхности СЭ-
Паа 0,5

Металл
Сорбировано 
на СЭПаа 

0,5, мкмоль/г

десорбирова-
но с СЭПаа 
0,5, мкмоль/г

Ag (I) 16,2 16,1
Cu (II) 3,2 3,2
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В связи с чем, перспективным выглядит 
применение вольтамперометрии для определе-
ния холестерина. Большинство вольтампероме-
трических методик определения органических 
соединений основано на применении моди-
фикаторов электродной поверхности, позво-
ляющих снизить потенциал их окисления или 
восстановления. В данной работе в качестве 
модификатора применяли 2,6-диN,N'-4,4'(2-а-
минотиазолил)-4,8-диацетил-2,4,6,8-тетраазо-
би-цикло[3.3.0]октан-3,7-дион (даТдаГУд). 
Модификатор электродной поверхности предо-
ставлен кафедрой органической химии и поли-
меров Карагандинского государственного уни-
верситета им. е.а. Букетова.

Целью настоящего исследования явилась 
разработка методики вольтамперометрическо-
го определения холестерина в сыворотке крови 
человека с применением модифицированного 
углеродсодержащего электрода с обновляемой 
поверхностью. В качестве метода сравнения ис-
пользовали флуориметрический метод опреде-
ления холестерина по реакции Златкиса-Зака.

Электрохимические исследования проводи-
лись с применением вольтамперометрическо-
го анализатора «TA-Lab» (производства ооо 
«Томьаналит», Томск). использовали трехэлект-
родную ячейку. Применяли модифицированный 

углеродсодержащий электрод в качестве рабоче-
го электрода, представляющий собой композит, 
состоящий из 70 % полиэтилена высокого дав-
ления и 30 % технического углерода. В качестве 
электрода сравнения и вспомогательного элект-
рода применяли хлоридсеребряные электроды.

Выбраны рабочие условия определения хо-
лестерина: фоновый электролит – фосфатный 
буферный раствор с рн 6,86, W = 50 мВ/с, форма 
развертки потенциала – ступенчатая. В качестве 
рабочего электрода применялся органомоди-
фицированный электрод. Пик наблюдается при 
+0,98 В. Зависимость тока электроокисления 
холестерина от его концентрации линейна в ин-
тервале 0,1–50 мкМ/дм3 с пределом обнаруже-
ния 0,01 мкМ/дм3. результаты представлены в 
таблице 1.

Таким образом, разработанный метод опре-
деления холестерина показал высокую сходи-
мость с известным методом. однако погреш-
ность определения в случае флуориметрической 
методики несколько выше, чем в случае вольтам-
перометрической. Предположительно, занижен-
ные результаты флуориметрического определе-
ния обусловлены нестабильностью получаемого 
в реакции окрашенного триенового радикала.

данная работа поддержана грантом рФФи 
«Мой первый грант» № 16-33-00319 мол_а.

таблица 1. результаты определения холестерина (мМ) в сыворотке крови человека на модифицированном 
электроде (I) и флуориметрическим методом (II) (n = 6, p = 0,95, tтаб = 2,57)

пациент Пол найдено (I) Sr найдено (II) Sr tэксп

1 мужской 3,62 ± 0,02 0,08 3,84 ± 0,08 0,05 1,55
2 тот же 5,12 ± 0,04 0,05 6,03 ± 0,06 0,08 2,17
3 тот же 3,86 ± 0,06 0,04 3,44 ± 0,08 0,03 1,63
4 тот же 3,68 ± 0,02 0,06 4,01 ± 0,06 0,05 2,03
5 женский 3,92 ± 0,04 0,01 3,72 ± 0,02 0,02 1,83
6 тот же 3,56 ± 0,02 0,03 3,84 ± 0,04 0,07 2,11
7 тот же 3,74 ± 0,02 0,05 3,54 ± 0,08 0,02 1,74
8 тот же 4,48 ± 0,04 0,04 6,01 ± 0,10 00,04 2,04
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Е.В. Дуба, Н.И. Шнайдер, А.С. Ефимова, Д.В. Медовиков

Научный руководитель – к.х.н., доцент О.Н. Кононова
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Институт цветных металлов и материаловедения 
660041, Россия, г. Красноярск, пр. Свободный 79, eduba@yandex.ru

В настоящее время актуальной проблемой 
является извлечение ионов платиновых метал-
лов и сопутствующих им ионов благородных и 
неблагородных металлов из хлоридных раство-
ров с помощью различных сорбентов, так как 
эти элементы являются одними из компонентов 
растворов переработки первичного и вторич-
ного сырья. Поэтому при получении платины и 
палладия, при обработке руд и переведении этих 
элементов в раствор, как один из благородных 
металлов, им сопутствует серебро, а также не-
которые неблагородные металлы, такие как же-
лезо, медь и др. При этом практический интерес 
представляют не только свежеприготовленные, 
но и выдержанные растворы платиновых метал-
лов, поскольку они, как правило, также исполь-
зуются в производственных условиях [1].

В связи с этим целью данной работы явля-
ется исследование процессов сорбции ионов 
Pt (II, IV), Pd (II), Ag (I), Fe (III) и Cu (II) при со-
вместном присутствии на ряде макропористых 
ионитов при извлечении из солянокислых рас-
творов. исследование приводили на ионитах 
марок Purolite (сильно- и слабоосновные, ком-
плексообразующие) и CYBBER (синтезированы 
в Санкт-Петербурге компанией SYNTEZNVK). 

Сорбцию платиновых металлов осущест-
вляли из растворов H2PtCl6 и H2PdCl4 с концен-
трациями по иону платины 0,25 ммоль/л и пал-
ладия 0,025 ммоль/л. Сорбцию ионов серебра (I) 
проводили из растворов HAgCl2 с концентраци-
ей по серебру 0,47–0,95 ммоль/л. Концентрации 
сопутствующих ионов составили для меди 3,125 
ммоль/л и железа 0,25 ммоль/л. для приготовле-
ния хлоридных комплексов серебра использова-
ли раствор AgNO3 с концентрацией по серебру 
0,0071 моль/л. Концентрация HCl в контактиру-
ющих растворах составляла 0,001–4,0 моль/л. 
Сорбцию платиновых металлов осуществляли 
из свежеприготовленных и выдержанных в те-
чение 2 лет растворов при комнатной темпера-
туре. Время установления равновесия 24 ч. Все 
результаты были обработаны статистически. 

ошибка эксперимента не превышала 6 %.
Перед работой иониты были подготовлены 

по стандартным методикам и переведены в со-
ответствующую форму: хлоридную (аниониты) 
и Cl– H+ (хелатные иониты). определение Pt (II, 
IV), Pd (II), Ag (I), Cu (II) и Fe (III) в растворах 
после сорбции осуществляли спектрофотоме-
трическим методом [2–4]. Выбор концентраций 
и кислотности исходных растворов был сделан 
с целью приближения условий эксперимента к 
производственным условиям.

Предварительно было установлено, что 
степень извлечения свежеприготовленных ин-
дивидуальных растворов составляет для Pt (II, 
IV) 87–100 %, для Pd (II) 49–100 % и для Ag (I) 
8–83 %, а из выдержанных индивидуальных 
растворов – 97–99 для Pt (II, IV) и 84–89 % для 
Pd (II). 

далее была исследована сорбция Pt (II, IV) 
и Pd (II) из свежеприготовленных и выдержан-
ных хлоридных растворов при совместном при-
сутствии. Установлено, что степень извлечения 
Pt (II, IV) составляет 96–99 % и не зависит от 
присутствия Pd (II), в то время как степень из-
влечения Pd (II) составляет 72–92 %.

При изучении многокомпонентных систем 
выявлено, что сорбционное концентрирование 
Pt (II, IV) в присутствии других ионов остает-
ся на уровне 87–100 %. Что же касается ионов 
Pd (II), то его хлоридные комплексы извлекают-
ся исследуемыми ионитами на уровне 17–100 % 
в зависимости от кислотности среды и типа со-
рбента. ионы [AgCl2]

– извлекаются в этих ус-
ловиях на нулевом уровне или уровне ошибки 
эксперимента.

Сопутствующие ионы неблагородных ме-
таллов сорбируются из многокомпонентных 
систем на высоком уровне: Fe (III) – 87–100 % и 
Cu (II) – 96–100 %, что ставит проблему их отде-
ления от благородных металлов.

разделение исследуемых ионов после их 
сорбции осуществляли по следующей схеме. 
Поскольку ионы Ag (I) отделяются на стадии со-
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рбции, через колонку пропускали 0,001 М HCl 
для элюирования ионов Fe (III), а затем 0,5 М 
HNO3 для вымывания ионов Cu (II). десорбцию 

Pt (II, IV) и Pd (II) осуществляли раствором тио-
мочевины (80 г/л) в 0,5 M HCl.
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Грaфитовыe элeктроды значительно ме-
нее чувствительные для опрeдeлeнии элeмeн-
тов мeтодом инвeрсионной вольтамперометрии 
(иВ), чем ртутнопленочные элeктроды, так как 
имеют меньшую повeрхность. использовать 
ртутнопленочные элeктроды для опредeлeния 
золота нeльзя, потому что элeктроокислениe 
амальгаммы ртути происходит до потeнциа-
лов электроокисления золота и маскирует про-
цесс электроокисления золота. Поэтому для 
опрeдeлeния золота мeтодом иВ используют 
или графитовыe электроды (ГЭ) или ГЭ, мо-
дифицированные неблагородными металлами: 
свинцом, ртутью, висмутом и др. [1, 2]. исполь-
зованиe модифицированных элeктродов позво-
ляeт значительно повысить чувствительность 
опрeдeления элемента на ГЭ. 

Целью данной работы было изучить воз-
можность опрeдeлeния золота на ГЭ, модифи-
цированных сурьмой. 

В работе использовали вольтамперометри-
ческий анализатор Та-4 (ооо «Томьаналит», 
г. Томск), с трехэлектродной ячейкой. рабочим 
служил графитовый электрод (ГЭ), импрeгниро-
ванный парафином и полиэтиленом низкого дав-
ления; электрод сравнения и вспомогательный 
электрод – насыщенный хлорид серебряный 
(х.с.э.). Электроосаждение осадка сурьма-золо-
то проводили из раствора 1 М HCl при потeнци-
алe электроконцентрирования минус 0,4 В.

При электроокислении осадка золото-сурь-
ма на вольтампeрной кривой наблюдаются три 
пика. Пик при потeнциалe 0,0 В соответствует 
процессу электроокисления сурьмы с поверхно-
сти ГЭ; пик при потенциале плюс 0,4 В обуслов-
лен процессом селективного электроокисления 
сурьмы с поверхности золотых центров; пик 
при потенциале плюс 0,8 В соответствует про-
цессу электроокисления золота с поверхности 
ГЭ. При электроосаждении сурьмы на ГЭ ток 
электроокисления осадка сурьмы увеличивается 
с увеличение концентрации ионов сурьмы (III) 
в растворе. При увеличении содержания золота 
на поверхности электрода ток электроокисления 
сурьмы уменьшается, но появляется дополни-
тельный анодный пик, ток которого обусловлен 
процессом электроокисления сурьмы с поверх-
ности золотых центров. Суммарное количество 
осажденных на ГЭ количеств сурьмы остается 
постоянным. Ток промежуточного пика пропор-
ционален как содержанию ионов сурьмы (III) в 
растворе, так и содержанию ионов золота (III).
При исчезновении тока электроокисления сурь-
мы перестает увеличиваться и ток электроокис-
ления промежуточного пика. В результате ис-
следований было установлено, что определение 
сурьмы можно проводить как по пику электро-
окисления золота, так и по пику селективного 
электроокисления висмута из сплава с золотом. 
наибольшая чувствительность определения до-
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стигается при определении золота методом иВ 
по пикам электроокисления золота с поверхно-
сти ГЭ, модифицированного сурьмой. Модифи-
цирование поверхности ГЭ сурьмой значитель-

но увеличивает поверхность электрода, поэтому 
токи электроокисления золота больше при ис-
пользовании Sb ГЭ, по сравнению с ГЭ.
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одним из необходимых методов тестиро-
вания эксплуатационных свойств материалов 
являются коррозионные испытания. Перед ис-
пользованием биосовместимые сплавы испы-
тывают на коррозию в растворах, близких по 
составу жидкой среде в организме человека, 
например, хлорид натрия [1], раствор ринге-
ра [2]. однако условия реальной эксплуатации 
предполагают их контакт как с жидкой средой, 
так и мышечной тканью, костной тканью и пр. 
В простейшем, такую среду можно представить 
как гель: жидкость в каркасе твердого тела.

Целью данной работы является оценка кор-
розионной устойчивости титана (ВТ1-0) в среде 
полимерного геля на основе метакриловых со-
полимеров в режиме циклической вольтамперо-
метрии (ЦВа).

Полимерные гели синтезировали по мето-
дике, описанной в [3]. для получения гелей с 
нейтральной средой использовали метилмета-

крилат (ММа), метакриловую кислоту (МаК), 
полиэтиленгликоль (ПЭГ) (рн ≈ 7); с кислой сре-
дой ММа-МаК-ПЭГ-CF3COOH (рн ≈ 3,5); со 
слабощелочной: ММа-МаК-ПЭГ-CF3COONH4 
(рн ≈ 8,5). ЦВа кривые регистрировали в ячей-
ке, конструкция которой представлена в работе 
[4]. из ЦВа кривых рассчитали значения токов 
и потенциалов коррозии, а также коэффициенты 
Тафеля для катодной (βк) и анодной (βа) ветвей 
(табл. 1).

В полимерном геле с рн = 7 значение силы 
тока коррозии для титана при последующих 
регистрациях снижается. Поверхность титана 
становится пассивной, вероятнее, из-за образо-
вания оксидной пленки – результат взаимодей-
ствия окисленного титана с кислородом из ПЭГ, 
либо благодаря адсорбции полимерных молекул 
на поверхности металла. В кислой и щелочной 
средах значения сил токов коррозии увеличива-
ется с каждой последующей регистрацией, что 

таблица 1. Параметры коррозии в зависимости от среды электролита при комнатной температуре
Состав геля № Eкорр, мВ Iкорр, мка/см2 βа, мВ βк, мВ

ММа-МаК-ПЭГ-СF3COOH
1 –452 250 ± 1 3,14 ± 0,02 –1,937 ± 0,003
2 –501 322 ± 2 3,72 ± 0,01 –1,887 ± 0,004
3 –533 362 ± 2 3,93 ± 0,02 –1,940 ± 0,005

ММа-МаК-ПЭГ
1 –408 54,4 ± 0,2 0,379 ± 0,008 –0,296 ± 0,003
2 –382 34,5 ± 0,2 0,480 ± 0,007 –0,267 ± 0,002
3 –417 31,6 ± 0,2 0,796 ± 0,008 –0,216 ± 0,002

ММа-МаК-ПЭГ-СF3COONH4

1 –644 36,8 ± 0,1 0,655 ± 0,009 –2,11 ± 0,02
2 –664 40,9 ± 0,1 0,85 ± 0,01 –1,98 ± 0,02
3 –697 45,0 ± 0,1 1,40 ± 0,02 –1,73 ± 0,02
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свидетельствует о падении коррозионной устой-
чивости. В слабощелочной среде происходит 
более плавное увеличение значений Iкорр, при-
мерно на 4 мка, в то время как в электролите 
с СF3COOH, значительно более сильное на 70 и 
40 мка при второй и третьей регистрации, со-
ответственно. При этом, значения Iкорр титана в 
кислой среде на порядок выше.

Значения наклона Тафеля на катодных 
участках демонстрируют в нейтральной и сла-
бощелочной среде снижение скорости разрядки 
электролита, в кислой среде значение βк коле-
блется около некоторой средней величины. При 
этом скорость процесса катодной разрядки элек-

тролита самая низкая в нейтральной среде, она 
отличается от таковой в кислой и щелочной сре-
дах, практически на порядок.

анализ анодных кривых показывает иную 
закономерность изменения наклона Тафеля. В 
кислой среде самая высокая скорость коррозии, 
в нейтральной – самая низкая, что вполне зако-
номерно.

для полного заключения о возможности ис-
пользования полимерных гелей для оценки кор-
розионной устойчивости, необходимо сравнить 
представленные данные с результатами, получа-
емыми другими методами.
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В последние годы в аналитической химии 
существенно возросло значение хелатообразу-
ющих сорбентов. В первую очередь это связа-
но с необходимостью определения различных 
элементов в сложных объектах, где их непо-
средственное определение невозможно или со-
пряжено с большими трудностями. Публику-
ется большое число работ по синтезу новых и 
применению уже известных сорбентов. Ученые 

находятся в поисках таких материалов, кото-
рые бы удовлетворяли определенным требова-
ниям, были доступными и недорогими. Среди 
известных доступных видов хелатообразующих 
сорбентов на основе природных органических 
полимеров можно выделить хитозан и его раз-
личные производные.

объектами исследования выступали сши-
тые глутаровым альдегидом N-2-сульфоэтилхи-
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тозаны со степенями замещения атомов водо-
рода аминогрупп 0,3 и 0,5 (СЭХ 0,3 и СЭХ 0,5, 
соответственно). Цель работы – изучить вли-
яние концентрации платины (IV) на селектив-
ность сорбции хлоридных комплексов палладия 
(II) СЭХ с различными степенями модифициро-
вания из растворов сложного состава.

Сорбционный эксперимент проводился в 
динамических условиях при начальной кон-
центрации ионов переходных металлов 5 • 10–4 
моль/дм3, pH 5,0. Соотношение концентраций 
ионов платины (IV) и палладия (II) в иссле-
дуемых растворах составило 1 : 1 и 2 : 1, соот-
ветственно. для получения динамических вы-
ходных кривых исходный раствор пропускали 
через патрон с сорбентом массой 0,1000 г., выхо-
дящий раствор собирали порциями по 10,0 см3. 
Концентрации ионов металлов в полученных 
таким образом растворах контролировали мето-
дом атомно-эмиссионной спектроскопии с ин-
дуктивно-связанной плазмой на спектрометре 
iCAP6500.

В результате сорбционного эксперимен-
та в динамическом режиме при соотношении 
концентраций Pd : Pt в исходном растворе 1 : 2 и 
1 : 1 получены динамические выходные кривые 
сорбции хлоридных комплексов платины (IV) и 
палладия (II) в присутствии ионов переходных 
металлов (кобальта (II), кадмия (II), меди (II), 
никеля (II), цинка (II)) СЭХ 0,3, 0,5. Установле-
но, что в наибольшей степени СЭХ извлекаются 
хлоридные комплексы паллладия (II), в то время 
как хлоридные комплексы платины (IV) сорби-
руются в меньшей степени. Сорбции благород-
ных металлов в наибольшей степени мешают 
ионы меди (II), сорбция остальных ионов метал-
лов полностью подавляется.

исходя из вида полученных динамических 

выходных кривых сорбции ионов металлов 
установлено, что ионы палладия (II) вытесня-
ют ионы остальных уже сорбированных метал-
лов с поверхности СЭХ, что свидетельствует о 
большей устойчивости хелатных комплексов 
палладия (II) с функциональными группами 
N-2-сульфоэтилхитозана. Хлоридные комплек-
сы платины (IV) извлекаются сорбентом из 
раствора с соотношением концентраций Pd : Pt 
равным 1 : 1 в значительно меньшей степени, 
чем при соотношении концентраций 1 : 2. Сле-
довательно, селективность сорбции хлоридных 
комплексов палладия (II) в данном случае более 
высокая. При соотношении концентраций Pd : Pt, 
равном 1 : 1, селективной сорбции благородных 
металлов не мешают не только ионы никеля (II), 
кобальта (II), кадмия (II) и цинка (II), но и ионы 
меди (II).

Установлено, что динамическая емкость 
сульфоэтилированных хитозанов по отношению 
к хлоридным комплексам платиновых металлов 
закономерно уменьшается с увеличением сте-
пени модифицирования СЭХ. данное явление 
объясняется тем, что с увеличением количе-
ства сульфоэтильных групп в составе хитозана 
уменьшается основность донорных атомов азо-
та, как следствие уменьшаются устойчивость 
комплексных соединений ионов металлов с 
аминогруппами и сорбционная емкость. В соот-
ветствии с принципом достижения высокой се-
лективности, данное обстоятельство повышает 
селективность извлечения ионов палладия (II) из 
растворов в присутствии как платины в двойном 
избытке, так и иионов переходных металлов.

исследование выполнено при финансовой 
поддержке рФФи в рамках научного проекта 
№ 16-33-00110 мол_а.
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тиадиазолтиольными группами, и дитизона

А.И. Кашкевич, О.В. Буйко
Научный руководитель – д.х.н., профессор В.Н. Лосев

Сибирский федеральный университет 
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Практическое использование серебра в раз-
личных областях науки и техники определяет 
необходимость разработки чувствительных, экс-

прессных и относительно недорогих методик его 
определения. Среди методов определения эле-
ментов недорогим, простым и достаточно чув-
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ствительным является фотометрический. для 
повышения селективности и чувствительности 
фотометрического определения элементов при-
меняют их предварительное сорбционное кон-
центрирование с использованием кремнеземов 
различной природы. для концентрирования се-
ребра целесообразно использовать кремнеземы, 
химически модифицированные серосодержащи-
ми группами (ХМК). отсутствие собственной 
окраски у матрицы сорбентов – кремнеземов, 
способствует использованию их при разработке 
сорбционно-фотометрического определения се-
ребра непосредственно в фазе сорбента.

В данной работе предложена методика сор-
бционно-фотометрического определения Ag (I) в 
виде его разнолигандного комплекса с тиадиазо-
лтиольными группами, ковалетно закрепленны-
ми на поверхности силикагеля (ТдТС), и дити-
зоном.

ТдТС количественно (98,0–99,9 %) извлека-
ет серебро (I) из слабокислых растворов азотной 
кислоты в диапазоне 3 М HNO3 – рн 4, и време-
ни установления равновесия сорбции не превы-
шающем 5 мин. Комплексы Ag (I) с привитыми 
на поверхности кремнезема тиадиазолтиольны-
ми группами не имеют собственной окраски, 
что делает невозможным его фотометрическое 
определение в фазе сорбента. Короткая про-
пильная ножка, с помощью которой, закреплены 
функциональные группы на поверхности крем-
незема, приводит к образованию координаци-
онно-ненасыщенных комплексов (по привито-
му лиганду) [1], что приводит к возможности 
координации внешнего лиганда из раствора с 
образованием разнолигандных комплексов на 
поверхности. дитизон выбран в качестве внеш-
него лиганда, поскольку образует с Ag (I) окра-
шенные комплексы. 

обработка поверхностных комплексов Ag (I) 

с тиадидиазолтиольными группами силикагеля 
водно-этанольным раствором дитизона приво-
дит к образованию разнолигандного комплек-
са интенсивно окрашенного в оранжевый цвет. 
Комплекс содержит во внутренней координаци-
онной сфере серебра (I) тиадидиазолтиольные 
группы сорбента и дитизон. Спектры диффузно-
го отражения поверхностного разнолигандного 
комплекса Ag (I) представляют широкие полосы 
с максимумом при 460 нм. растворы дитизона 
(5 • 10–5–1 • 10–4 М) в 50 %-ном растворе этилово-
го спирта приводят к максимальному развитию 
окраски на поверхности сорбента, время уста-
новления равновесия не превышает 5 мин.

Эффект образования интенсивно окрашен-
ного разнолигандного комплекса Ag (I) с тиадиа-
золтиольными группами, закрепленными на по-
верхности силикагеля, и дитизоном использован 
при разработке методики сорбционно-фотоме-
трического определения серебра в фазе сорбен-
та с применением спектроскопии диффузного 
отражения.

Предел обнаружения, рассчитанный по 
3s-критерию, составляет 0,5 мкг серебра на 0,1 г 
сорбента. Линейность градуировочного графика 
сохраняется до 15 мкг серебра на 0,1 г сорбен-
та. относительное стандартное отклонение при 
определении более 2 мкг серебра, не превышает 
0,05.

разработанная методика использована при 
определении серебра в природных водах. Пра-
вильность полученных результатов подтвержда-
ли методом «введено-найдено» и сопоставляли 
с результатами, полученными независимым 
атомно-эмиссионным с индуктивно связанной 
плазмой методом. Методика сорбционно-фото-
метрического определения серебра характери-
зуется высокой воспроизводимостью и правиль-
ностью.
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В настоящее время комплексообразующие 
сорбенты на основе различных синтетических 
полимеров широко используются для предвари-
тельного разделения и концентрирования ионов 
металлов. Важной характеристикой таких ма-
териалов являются их кинетические свойства, 
которые, во-первых, определяют экспрессность 
анализа в целом. Во-вторых, варьируя время 
контакта фаз в системе «раствор солей метал-
лов – сорбент», в ряде случаев можно добиться 
существенного увеличения селективности сорб-
ции.

объектом исследования является сульфоэ-
тилированный полиаллиламин со степенью мо-
дифицирования атомов водорода аминогруппы 
1,6, сшитый глутаровым альдегидом (СЭПаа 
1,6).

исследование кинетики сорбции ионов ме-
таллов сульфоэтилированным полиаллилами-
ном проводили методом ограниченного объема 
в аммиачном буферном растворе при pH 6,0 при 
совместном присутствии в растворе ионов сере-
бра (I), меди (II), кобальта (II), никеля (II), цинка 
(II), кадмия (II), свинца (II), магния (II), кальция 
(II), бария (II), стронция (II).

В результате эксперимента были получены 
интегральные кинетические кривые сорбции 
ионов металлов СЭПаа 1,6. Было установле-
но, что СЭПаа 1,6 селективно извлекает ионы 
серебра (I). Сорбция остальных ионов металлов 
подавляется. равновесие в системе «сорбент – 
раствор соли металла» устанавливается в тече-
ние 5 минут контакта фаз. При этом достигается 
сорбция ионов серебра (I), равная 95 мкмоль/г. 
наибольшее мешающее влияние на сорбцию 
серебра (I) оказывают ионы меди (II), однако их 
сорбция не превышает 0,01 мкмоль/г.

Была проведена математическая обработ-
ка интегральных кинетических кривых сорб-
ции ионов серебра (I). В настоящей работе для 
данной цели были использованы модели псев-
до-первого порядка, псевдо-второго порядка и 

еловича [1, 2].
для определения значений параметров дан-

ных моделей для ионов серебра (I) проводили 
процедуру минимизации при помощи математи-
ческого пакета OriginPro 8.0. для установления 
модели, наилучшим образом описывающей со-
рбцию ионов металлов СЭПаа 1,6, сравнивали 
коэффициенты корреляции R2. Полученные ре-
зультаты представлены в таблице 1.

из полученных данных (табл. 1) можно за-
ключить, что наилучшим образом полученные 
данные описываются моделями псевдо-первого 
порядка и псевдо-второго порядка. Это свиде-
тельствует о том, что скорость сорбции ионов 
серебра (I) сульфоэтилированным полиаллила-
мином лимитируется стадией химического вза-
имодействия иона металла с функциональными 
группами сорбента. обращает на себя внимание 
тот факт, что рассчитанные в результате обра-
ботки значения равновесной сорбции серебра (I) 
(ae, ммоль/г) хорошо согласуются с эксперимен-
тальными данными.

Таким образом, установлено, что исследу-

таблица 1. Параметры моделей псевдо-первого по-
рядка, псевдо-второго порядка и урав-
нения еловича для СЭПаа 1,6, полу-
ченные при обработке интегральной 
кинетической кривой сорбции ионов 
серебра (I) по моделям химической ки-
нетики

Модель псевдо-первого порядка
k1, мин–1 ae, ммоль/г R2

523400 0,095 0,985
Модель псевдо-второго порядка

k2, г • (ммоль • мин)–1 ae, ммоль/г R2

28,9 0,095 0,985
Уравнение еловича

β, г • ммоль–1 α, г • (ммоль • мин)–1 R2

880,301 4,328 0,982
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емый сорбент – сульфоэтилированный поли-
аллиламин со степенью модифицирования 1,6 
– является перспективным материалом для се-
лективной и экспрессной сорбции ионов сере-
бра (I) в присутствии ряда сопутствующих ио-

нов металлов.
исследование выполнено при финансовой 

поддержке рФФи в рамках научного проекта 
№ 16-33-00110 мол_а.
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При наличие множества методов лечения 
гнойных ран частота хирургической инфекции 
сохраняется на уровне 35–45 %, причем доля 
внутригоспитальной инфекции составляет 12–
22 %, а летальность достигает 25 %. В связи с 
возникновением гнойных ран в послеопераци-
онный период длительность госпитализации в 
среднем увеличивается с 10,5 до 17,4 дней при 
выполнении экстренных операций, с 16,9 до 
33,6 дней – при плановых операциях, с 13,6 до 
22,8 дней – в группе больных, перенесших абдо-
минальные операции. 

Проект нацелен на создание технологии и 
аппаратуры для лечения гнойных и хронических 
ран для людей и животных. Методика основана 
на использовании вакуум дренажно-промыв-
ной терапии с использованием активированной 
воды: анолит и католит. анолит применяют на 
первом этапе лечения как антисептик, а католит 
используют на завершающем этапе как стиму-
лятор роста тканей. В католите возбуждают ин-
фразвуковые колебания мощностью от 10–2 до 1 
Вт/см2 непрерывно и циклически варьирующи-
еся в диапазоне от 10 до 30 Гц. для реализации 
разработанной методики необходимо создать 
аппаратуру, которая позволит осуществлять 
комплекс всех операций процесса лечения. для 
оценки эффективности разработанной методи-
ки лечения гнойных ран были сформированы 
три группы по 40 человек в каждой. В первой 
группе – группе сравнения (ГС), лечение про-

водилось традиционным способом. Во второй 
– контрольной (КГ), для лечения незаживающих 
ран использовали вакуум-терапию по способу – 
прототипу. В третьей – основной группе (оГ), у 
которых в комплексе лечения трофических язв и 
длительно незаживающих ран использовали ва-
куум-терапию по заявляемому способу.

Применение способа – прототипа (группа 
КГ), по сравнению с традиционным методом 
лечения (группа ГС), показало заметное очи-
щение ран от наложений фибрина и участков 
некрозов, уменьшению площади поражения и 
глубины ран, формированию розовых грануля-
ций и ускоренной краевой эпителиизации. Ле-
чение по разработанной методике (группа оГ) 
по сравнению с лечением по способу-прототипу 
(группа КГ) еще более улучшало состояние ран. 
Это позволяло сократить сроки лечения. дли-
тельность лечения больных группы лечащей-
ся по заявляемому способу составляла (группа 
оГ) 15,3 ± 2,9, лечащаяся по способу-прототипу 
(группа КГ) составила 19,7 ± 3,1 суток против 
группы (ГС), лечившийся по традиционной тех-
нологии 24,3 ± 3,9 суток. Лечение по методике не 
вызывало болезненных ощущений или каких-то 
других осложнений. Цитологические исследо-
вания показали, что применение разработанной 
методики лечения способствовало снижению 
количества клеток, определяющих острую фазу 
воспаления и рост числа клеток, формирующих 
репаративные процессы. 
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результаты эксперимента свидетельствуют 
о значительном улучшении состояния ран при 
лечении по разработанному методу терапии, что 
позволило проводить пластические этапы за-
крытия раны практически в 1,5–2 раза быстрее, 

чем при применении традиционного способа 
лечения. При лечении по разработанной нами 
методике лечение происходило ещё быстрее, 
что позволило проводить этапы закрытия раны 
практически в 2,5–4 раза быстрее.
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В настоящее время, в мировой практике не 
отмечено применение антиоксидантов и имму-
номодуляторов на основе лития. Хотя соли ли-
тия доказали свою эффективность в медицине с 
1950-х годов, применение их в качестве антиок-
сидантов осталось не рассмотренным. Поэтому 
созданные и изученные антиоксиданты на осно-
ве лития (аспартат и глутамат лития) являются 
перспективными для создания психотропных 
препаратов, а в целом концепция психотропных 
антиоксидантов обладает мировой новизной [1]. 

Важным этапом для создания препаратов на 
основе солей лития является проведение in vitro 
анализов для изучения иммуномодулирующих 
свойств антиоксидантов на основе солей лития. 
Поэтому была проведена оценка воздействия 
солей лития, обладающих антиоксидантной ак-
тивностью, на фагоцитарную активность ней-
трофильных лимфоцитов.

Фагоцитарный иммунитет является филоге-
нетически наиболее древним и остается важней-
шим компонентом, базисом для формирования и 
поддержания неспецифической резистентности 
организма. изменение фагоцитарной активно-
сти считают важной составляющей общей ха-
рактеристики иммунного статуса, способного 
нарушаться при различных заболеваниях. 

исследование влияния антиоксидантов ли-
тия на поглотительную способность нейтро-
филов, активность фагоцитоза, завершенность 
процессов фагоцитоза в различных концентра-
циях позволит оценить неспецифическое звено 
клеточного иммунитета.

определение фагоцитарной активности 
нейтрофилов проводили по известной методике 
[2]. Метод основан на способности полиморф-
ноядерных лейкоцитов периферической крови 
связывать на своей поверхности, поглощать и 
переваривать микробную тест-культуру. 

Синтезированные соединения на основе со-
лей лития исследовали в виде водного раствора 
в терапевтических концентрациях в пересчете 
на ионы лития (0,6 ммоль/л ионов Li+). результа-
ты исследования влияния наиболее перспектив-
ных психотропных антиоксидантов на основе 
солей лития на фагоцитарную активность ней-
трофильных лейкоцитов крови человека in vitro 
представлены в таблице 1. 

для сравнения показаны параметры карбо-
ната лития (широко используемого литиевого 
психостабилизатора) и аспартата лития (анти-
оксиданта с психостабилизирующими свойства-
ми).

небольшое стимулирующее влияние пока-
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зано у аскорбата и аспартата лития на количе-
ство активных нейтрофилов. Также значитель-
но стимулируется завершенность фагоцитоза. 
особенно заметно повышение отмечено при 
воздействии аспартата лития. При воздействии 
карбоната лития данный показатель также повы-
шен. Что, в общем, отражает повышение функ-
циональной активности нейтрофилов in vitro. 
Глутамат лития не оказал заметного влияния на 
все исследованные параметры, что согласуется с 

данными предыдущих исследований. 
из полученных результатов видно, что ас-

партат лития способен повышать параметры 
фагоцитоза, таким образом, обладает стимули-
рующим действием на иммунокомпетентные 
клетки. Это позволяет предположить положи-
тельное иммунотропное влияние на организм 
человека.

работа выполнена в рамках гранта рФФи 
№ 15-04-01110
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Высокая смертность и инвалидизация от 
сердечно-сосудистых заболеваний – одна из 
ключевых проблем медицины. их доля в общей 
смертности в россии составляет 57 %. основная 
причина этого явления – атеросклероз, разви-
вающийся при наличии большого количества 
липопротеинов низкой плотности, которые ма-
лорастворимы и склонны к выделению в осадок 
кристаллов холестерина и формированию ате-
росклеротических бляшек в сосудах. наличие 
таких бляшек вследствие повышения агрегаци-

онной способности тромбоцитов способствует 
образованию тромбов, которые могут внезапно 
перекрыть кровоток. Тромбообразование наряду 
с артериальной гипертензией и ишемией тка-
ней сердца и головного мозга приводят к разви-
тию таких смертельно опасных состояний, как: 
острый коронарный синдром, инфаркт миокар-
да, инсульт.

для профилактики тромбообразования ис-
пользуют ингибиторы агрегации тромбоцитов 
(антиагреганты) с различным механизмом дей-

таблица 1. Влияние антиоксидантов на основе солей лития на фагоцитарную активность нейтрофилов крови 
человека in	vitro

название
Показатель

Процент активных 
нейтрофилов

Поглотительная спо-
собность нейтрофилов

Процент завершен-
ности фагоцитоза

Контроль 54 ± 5 % 11 ± 3 63 ± 7 %
Карбонат лития 64 ± 6 % 9 ± 3 75 ± 7 %
аскорбат лития 59 ± 7 % 9 ± 4 69 ± 8 %
аспартат лития 64 ± 5 % 11 ± 3 82 ± 7 %
Глутамат лития 52 ± 7 % 13 ± 5 60 ± 7 %
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ствия. В связи с ограничениями и побочными 
эффектами применения современных распро-
страненных антиагрегантов, таких как аспирин, 
Клопидогрел, дипиридамол, актуален поиск но-
вых средств профилактики тромбообразования 
[1–2].

Синтезировано новое инновационное ле-
карственное средство, представляющее собой 
производное индолинона, а именно 2-[2-[5-(ги-
дроксиметил)-3-метил-1,3-оксазолидин-2-или-
ден]-2-цианоэтилиден] индолин-3-он (кодовое 
название – GRS) и показавшее при первичном 
скрининге положительный результат в тесте 
«Специфическая активность» на мышах и кры-
сах [3–4]. 

для регистрации субстанции и ее готовой 
лекарственной формы, а также последующих 
испытаний на людях необходимы различные до-
клинические исследования, на этапах которых 
производятся многочисленные определения из-
учаемого вещества в биологических объектах. 
разработка и валидация методик количественно-
го определения является важнейшей задачей для 
осуществления подобных исследований. 

Целью настоящей работы являлась разра-
ботка и валидация методик количественного 
определения GRS в плазме крови и внутренних 
органах лабораторных животных с помощью 
методов ВЭжХ и ВЭжХ/МС.

Количественное определение GRS в плазме 
крови крыс проводили методом ВЭжХ со спек-
трофотометрическим детектированием на при-
боре Милихром а-02 (Зао «Эконова», г. но-
восибирск, россия). Предел количественного 
определения, согласно разработанной методике, 
составляет 10 нг/мл. 

Количественное определение GRS в образ-
цах внутренних органов крыс проводили мето-
дом ВЭжХ/МС на масс-спектрометре QTRAP 
4500 (AB Sciex, СШа) в комплексе с жид-
костным хроматографом 1260 Infinity (Agilent 
Technologies, СШа). Предел количественного 
определения, согласно разработанным методи-
кам, варьируется в пределах от 0,1 до 1 нг/мл [5]. 

Все разработанные методики были валиди-
рованы согласно требованиям «руководства по 
экспертизе лекарственных средств. Том 1» (рос-
сия, 2013), «Guidance for Industry: Bioanalytical 
method validation» (FDA, СШа, 2001) и 
«Guideline on validation of bioanalytical methods» 
(EMA, англия, 2009).

С помощью разработанных методик прове-
ден анализ образцов плазмы крови и внутренних 
органов крыс, получены фармакокинетические 
профили GRS и исследованы всасывание, выве-
дение, распределение и кумуляция новой фарма-
цевтической субстанции.
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наночастицы (нЧ) меди вызывают значи-
тельный интерес исследователей, как с приклад-
ной, так и с фундаментальной точек зрения и 

имеют широкие перспективы использования в 
производстве катализаторов, химических сенсо-
ров, антибактериальных препаратов, смазываю-



 Секция 3.  Теоретические и прикладные аспекты физической и аналитической химии

213

щих, тепло- и электропроводящих материалов и 
т.д. однако в настоящее время в литературе име-
ются лишь ограниченные сведения, касающиеся 
получения нЧ меди и их стабилизации в водных 
растворах.

Целью данной работы является получение 
стабильных нЧ меди химическим восстановле-
нием ацетата меди гипофосфитом натрия, и их 
характеристика инструментальными методами 
анализа.

для получения стабильных нЧ меди в каче-
стве стабилизатора использовался 1 %-ный рас-
твор хитозана, растворенный в 0,5 М уксусной 
кислоте. В качестве восстановителей исполь-
зовали растворы аскорбиновой кислоты 0,42 М 
и гипофосфита натрия 1 М. растворы ацетата 
меди 0,008 М и хитозана нагревали с обратным 
холодильником на песчаной бане до 140 °С. За-
тем растворы восстановителей добавляли по 
каплям к исходной смеси. Время синтеза соста-
вило 4 часа.

для характеристики полученных нЧ меди в 
работе применялись следующие инструменталь-
ные методы:

• спектроскопия в видимой и УФ-областях;
• инверсионная вольтамперометрия (иВа).

Согласно данным рисунка 1 при λmax = 573,0 
нм наблюдается характерная полоса поглоще-

рис. 1.		УФ/ВИД-спектр	поглощения	полученных	НЧ	меди

рис. 2.		а	–	Анодная	вольтамперограмма	окисления	НЧ	меди	на	амальгамном	элек-
троде	(1	–	фоновый	электролит	–	0,2	М	муравьиной	кислоты;	2,	3,	4	–	добав-

ки	100	мкл	НЧ	меди);	б	–	градуировочная	зависимость	тока	окисления	ионов	Cu2+ 
(ГСО	7998-93)	от	их	концентрации	в	растворе	0,2	М	муравьиной	кислоты

таблица 1. результаты вольтамперометрического 
определения ионов Cu2+ на амальгамном 
электроде

Введено 
С • 10–7, моль/л

найдено 
С • 10–7, моль/л ∆, %

1,53 1,49 2,28
3,03 3,00 0,82
4,50 4,42 1,8
5,94 5,89 0,88
7,36 7,52 2,18
8,75 8,84 1,07
10,11 9,94 1,73
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ния нЧ меди, соответствующая поверхностному 
плазмонному резонансу наночастиц меди в со-
ответствии с литературными данными.

для количественного определения нЧ меди, 
использовался метод иВа. на рисунке 2 пред-
ставлены вольтамперограмма окисления нЧ 
меди и градуировочная зависимость тока окис-
ления меди от концентрации ионов Cu2+ (ГСо 
7998-93).

Правильность градуировочного графика 
проверена методом «введено – найдено» и пред-

ставлена в таблице 1.
Содержание нЧ меди, стабилизированных 

хитозаном в 1 мл раствора составило 8,8 • 10–8 
моль/л. 

Полученные нЧ планируется использовать 
для получения биоконьюгатов на основе нЧ 
меди и иммуноглобулина человеческого против 
клещевого энцефалита, которые в дальнейшем 
могут быть использованы для разработки элек-
трохимического иммуносенсора. 

СовмеСтное определение СинтетичеСкиХ 
краСителей тартразина и понСо 4r 

в пищевыХ продуктаХ
О.И. Липских

Научный руководитель – д.х.н., профессор Е.И. Короткова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, lipskih-olga@yandex.ru

Синтетические красители еще с 19 века ис-
пользуются для подкрашивания различных пи-
щевых продуктов, делая их более привлекатель-
ными для потребителей. однако большинство 
из них небезопасны для здоровья человека. они 
могут вызывать различные заболевания: аллер-
гические реакции, заболевания почек, печени и 
многие другие. азокрасители, кроме того, могут 
являться потенциальными канцерогенами, т.к. 
при восстановлении азогруппы, входящей в их 
состав, происходит образование ароматических 
аминов [1]. Строгий контроль каче-
ства пищевых продуктов заставляет 
искать новые, экспрессные, недоро-
гие способы определения синтети-
ческих красителей. Электрохими-
ческие методы в последнее время 
активно применяются для этих це-
лей. известны электрохимические 
способы совместного определения 
Понсо 4R и Тартразина [2, 3].

Целью данной работы являет-
ся разработка способа совместного 
определения Понсо 4R и Тартразина 
в пищевых продуктах методом воль-
тамперометрии.

Экспериментальные исследова-
ния проводили на вольтампероме-
трическом анализаторе Та-2 (ооо 
«нПП «Томьаналит» г. Томск, рос-
сия). Трехэлектродная ячейка пред-

ставляла собой углеродсодержащий электрод, 
модифицированный углеродными чернилами. 
их готовили путем смешивания микрокри-
сталлического графита с полистиролом в среде 
дихлорэтана. 1мкл суспензии наносили на по-
верхность углеродсодержащего электрода и сра-
зу после испарения растворителя использовали 
в работе. Хлоридсеребряные электроды исполь-
зовали в качестве вспомогательного и электрода 
сравнения. Съемку вольтамперограмм прово-
дили с помощью катодной вольтамперометрии 

рис. 1.		Вольтамперограммы	электровосстановле-
ния	Понсо	4R	и	Тартразина	на	МЭ	в	буфере	Брит-
тона-Робинсона	(рН	2,0)	в	зависимости	от	кон-
центрации:	С	=	0,2	–	0,6	мг/дм3,	W	=	100	мВ/с
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в режиме первой производной. Фоновым элек-
тролитом служил буфер Бриттона-робинсона с 
рн 2,0. для контроля рн применяли лаборатор-
ный рн-метр-150М (россия). 

Как видно из рисунка 1, оба красителя про-
являют электрохимическую активность в катод-
ной области потенциалов при е = –0,05 В для 
Понсо 4R и Е = –0,23 В для Тартразина. 

Были построены градуировочные характе-
ристики каждого красителя в присутствии друг 
друга. Линейный диапазон определяемых кон-

центраций наблюдается от 0,02 до 0,91 мг/дм3 
для Понсо 4R (y = 3,688 x + 0,0344, R2 = 0,9958) 
и от 0,02 до 0,57 мг/дм3 для тартразина 
(y = 3,9411 x + 0,0396, R2 = 0,9986). Пределы обна-
ружения, рассчитанные по 3S критерию оказа-
лись равны 0,011 и 0,013 мг/дм3 соответственно.

Были пронанализированы три вида марме-
лада, содержащие оба красителя. Во всех трёх 
образцах содержание синтетических красите-
лей не превышает допустимой нормы согласно 
СанПин 2.3.2 1293-03.
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применение ингибиторов коррозии 
Солинг для защиты малоуглеродиСтой 
Стали в раСтвораХ Соляной киСлоты и 

Сероводород СодержащиХ СредаХ
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одним из наиболее простых способов за-
щиты от коррозии является введение в агрес-
сивную среду веществ – ингибиторов коррозии 
– которые уже при малых концентрациях позво-
ляют существенно снизить скорость коррозии. 
В качестве основных компонентов ингибиру-
ющих композиций в настоящее время широко 
применяются первичные-вторичные-третичные 
амины, ЧаС, фосфорорганические соединения, 
непредельные спирты, имидазолины и другие 
[1–2]. растущие требования к ингибиторам кор-
розии со стороны нефте- и газодобывающих 
компаний стимулируют разработку новых основ 
для ингибиторов коррозии и составление опти-
мальных ингибирующих композиций, отвечаю-
щих всем требованиям отрасли. В данной рабо-

те будут рассмотрены результаты исследования 
ингибирующих композиций Солинг иК-4(а) и 
иК-4(Б) на основе смеси непредельных спиртов 
и высокомолекулярных азотсодержащих соеди-
нений российского производства в солянокис-
лых и сероводород содержащих средах.

исследования проводили в растворах соля-
ной кислоты концентрации 0,01–2 моль/л, а так-
же в растворах, содержащих 0,1 моль/л соляной 
кислоты и 100 мг/л H2S, концентрация ингиби-
торов (Cинг) в растворах варьировалась от 0,01 
г/л до 0,2 г/л.Гравиметрические и электрохими-
ческие исследования осуществлялись в услови-
ях естественной аэрации при температуре среды 
20 °С. При гравиметрических испытаниях время 
экспозиции образцов составляло 24 часа. Ме-

таблица 1.

объект анализа
Содержание, мг/кг допустимое содержание, мг/кг

Тартразин Понсо 4R Понсо 4R Тартразин
Карамель «апельсин» 42 ± 3 38 ± 3

50 300Мармелад «желейно-формовой» 36 ± 3 31 ± 3
Мармелад «Многослойный» 43 ± 4 46 ± 4
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таллические образцы для испытаний были изго-
товлены из стали марки Ст3. Поляризационные 
кривые получали при помощи потенциостата/
гальваностата Solartron 1280C, электрод срав-
нения – хлоридсеребряный, вспомогательный – 
платиновый.

Гравиметрические испытания в растворах 
0,01–0,1–1,0–2,0 М растворах соляной кислоты 
показали, что исследуемые композиции эффек-
тивно снижают скорость коррозии – защитный 
эффект возрастает с ростом концентрации кис-
лоты и достигает значений порядка 95 % для 
композиции иК-4(а) и 92 % для иК-4(Б) в 2 М 
HCl при Cинг = 0,2 г/л. В более разбавленных 
растворах HCl защитный эффект композиций 
снижается и находится в диапазоне 39–88 % для 
иК-4(а) и 68–85 % для иК-4(Б) в зависимости 
от концентрации HCl. По результатам анализа 
поляризационных кривых выявлено, что иссле-
дуемые композиции обладают смешанным ха-
рактером ингибирования с преимущественным 
торможением катодного процесса, что проявля-
ется в снижении значений катодного и анодного 
токов и увеличении наклонов соответствующих 
Тафелевых участков на поляризационных кри-
вых.

В среде 0,1 М HCl, содержащей 100 мг/л H2S 
исследуемые композиции проявляют высокий 
защитный эффект уже при малых концентраци-

ях (0,01 г/л) – 77 % для композиции иК-4(а) и 
71 % для иК-4(Б). С ростом концентрации инги-
битора в растворе защитный эффект для обеих 
композиций растёт и достигает 90 и 84 % соот-
ветственно для иК-4(а) и иК-4(Б) при Cинг = 0,2 
г/л. Эффективность в сероводородсодержащей 
среде также подтверждается из поляризацион-
ных кривых – оба состава эффективно тормо-
зят как катодный, так и анодный парциальные 
процессы. При введении ингибиторов в рабочий 
раствор на поляризационных кривых наблюда-
ется увеличение наклонов катодных и анодных 
Тафелевых участков, снижение величин катод-
ного и анодного токов. расчеты по поляриза-
ционным кривым показали (по величине тока 
коррозии), что защитный эффект составил 79 и 
66 % соответственно для иК-4(а) и иК-4(Б) при 
Cинг = 0,1 г/л.

исследованные композиции Солинг иК-
4(а) и иК-4(Б) позволяют обеспечить высокую 
степень защиты малоуглеродистой стали Ст3 в 
широком интервале сред и концентраций агрес-
сивного компонента. исследуемые композиции 
эффективно тормозят катодный процесс, что 
особенно важно в присутствии в среде сероводо-
рода, который является стимулятором катодного 
процесса, следствием чего может послужить во-
дородное охрупчивание металла.
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расширение ассортимента пищевого сырья 
и современные пищевые технологии с различ-
ными видами воздействия на сырье и продукты 
приводят к колебаниям цвета готовых продук-
тов. Поэтому непрерывно растет необходимость 
стабилизации и восстановления их цвета с по-

мощью пищевых добавок, прежде всего – синте-
тических пищевых красителей [1]. 

В связи с существующей проблемой отсут-
ствия единой нормативной этики использования 
синтетических красителей в пищевой промыш-
ленности возникает проблема импорта и экспор-
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та продуктов питания, содержащих красители, 
разрешенные в одной стране и запрещенные в 
другой, а также опасность их замены, что приво-
дит к фальсификации продукции.

Целью научной работы является разработ-
ка флуориметрической методики совместного 
определения синтетических пищевых красите-
лей понсо 4R (е124) и желтого солнечного зака-
та (е110) в безалкогольных напитках.

Выбор флуориметрического метода анализа 
обусловлен его высокой чувствительностью, се-
лективностью и экспресcностью по сравнению 
с другими известными методами (спектрофо-
тометрическими, электрохимическими и хро-
матографическими), поэтому он особенно эф-
фективен для определения низких содержаний 
искомых веществ.

Синтетический пищевой краситель желтый 
солнечный закат используется для окрашива-
ния многих продуктов питания в оранжевый 
цвет. Понсо 4R используется для окрашивания 
продуктов питания в красные оттенки. Смесь 
красителей е110 и е124 часто используется при 
окрашивании пищевых продуктов в коричневый 
цвет. 

Пищевая добавка е110 вызывает аллерги-
ческие реакции, а также часто является причи-
ной несварения желудка, рвоты, болей в животе, 

неприятия пищи. Краситель е124 является по-
тенциальным канцерогеном и может спровоци-
ровать развитие онкологических заболеваний. 
Кроме того оба красителя е110 и е124 являются 
причиной гиперактивности и снижения концен-
трации внимания у детей.

В связи с этим данные красители запрещены 
для использования в пищевой промышленности 
во многих странах мира, например норвегии, 
Финляндии, СШа, но в россии и Украине кра-
сители е110 и е124 разрешены для окрашива-
ния продуктов питания в пределах допустимой 
нормы [2]. 

Совместное определение двух красителей 
проведено на анализаторе жидкости «Флюо-
рат-02-Панорама» в синхронном режиме ска-
нирования при смещении монохроматора 60 нм 
(рис. 1).

Как видно из рисунка 1 при данном режи-
ме сканирования наблюдается два пика: 280 нм 
– длина волны возбуждения желтого солнечного 
заката и 340 нм – длина волны возбуждения пон-
со 4R. 

Проведенные исследования в дальнейшем 
позволили качественно и количественно опреде-
лить наличие двух красителей в смеси, что за-
труднено известным спектрофотометрическим 
методом анализа. 
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рис. 1.		Синхронное	сканирование	синтетических	пищевых	красите-
лей:	1	–	желтый	солнечный	закат	(Е110);	2	–	понсо	4R	(Е124)
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Создание методик количественного опре-
деления и идентификации наночастиц методом 
вольтамперометрии является актуальной зада-
чей, т.к. уникальные физические и химические 
свойства наночастиц металлов, в том числе 
Fe2O3, позволяют использовать их в различных 
отраслях народного хозяйства из-за широко-
го спектра возможностей применения в меди-
ко-биологических, оптических и электронных 
полях [1, 2]. 

Цель работы состоит в изучении электро-
химического поведения наночастиц Fe2O3 ме-
тодами вольтамперометрии, а также разработка 
методик их идентификации и количественного 
определения в различных объектах; изучение 
устойчивости наночастиц Fe2O3 с различными 
покрытиями в модельных растворах желудочно-
го сока.

изучены электрохимические превращения 
наночастиц Fe2O3 с поверхности УПЭ при его 
катодной и анодной поляризации. Все исследо-
вания проведены на фоновом электролите рас-
твора трилона Б.

Катодные и анодные вольтамперные кри-
вые электропревращений наночастиц Fe2O3 
регистрировались в постоянно токовом (1-ая 
производная) режиме. для изучения влияния 
фонового электролита на вид вольтамперных 
кривых наночастиц Fe2O3 из УПЭ проводилось 
выдерживание УПЭ с различным содержанием 
наночастиц Fe2O3 в фоновом электролите без на-
ложения потенциала на электрод в течение раз-
личного времени. 

Вид вольтамперных кривых при выдержки 
УПЭ с наночастицами Fe2O3 в фоновом электро-
лите в течение различного времени не изменял-
ся (не происходило появление дополнительных 
сигналов и сдвиг потенциала анодного пика). 
Этот факт свидетельствует об отсутствии обра-
зования на поверхности УПЭ с наночастицами 
Fe2O3 каких-то новых электроактивных соеди-
нений при помещении его в фоновый электро-
лит [3]. 

Также была изучена кинетика деградации 

наночастиц Fe2O3 без покрытия и с различными 
покрытиями в модельном растворе желудочного 
сока. При помещении наночастиц Fe2O3 без по-
крытия в исследуемый раствор 0,1 М нСl про-
исходит практически сразу химическое раство-
рение наночастиц и появление в растворе ионов 
железа (III). Количество перешедших в раствор 
ионов железа (III) с увеличением времени вы-
держки возрастает примерно в 10 раз. для нано-
частиц Fe2O3 с углеродным покрытием появле-
ние ионов железа (III) в исследуемом растворе 
желудочного сока наблюдалось только после вы-
держивания их в растворе 0,1 М нСl в течение 
52 минут, что свидетельствует о большей устой-
чивости таких наночастиц в модельном растворе 
по сравнению с наночастицами железа без угле-
родного покрытия. 

В качестве дополнительного покрытия нано-
частиц Fe2O3 использованы соли арендиазоний 
тозилаты. При помещении наночастиц железа, 
покрытых слоем углерода и солями диазония в 
модельный раствор желудочного сока наблю-
далось увеличение химической устойчивости 
наночастиц в изученном временном интервале. 
ионы железа (III) появлялись в растворе в мо-
дельном растворе после 2 час. 7 мин., а концен-
трация их в исследуемом растворе уменьшилась 
по сравнению с предыдущем случаем примерно 
в 3–5 раза

Проведенные исследования по изучению 
устойчивости наночастиц с различным покры-
тием показали, что наиболее устойчивы к агрес-
сивным средам (например, желудочному соку), 
а, следовательно, наносящим наименьший вред 
организму человека являются наночастицы с по-
крытием углеродом и солями арендиазония.

из проведенных исследований можно сде-
лать вывод о том, что метод вольтамперометрии 
твердых фаз применим для идентификации и ко-
личественного определении твердофазных на-
ночастиц Fe2O3. данный способ может быть ис-
пользован в фармацевтических исследованиях, 
в технологическом контроле при производстве 
наноматериалов.
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известно, что множество исследований 
посвящены вольтамперометрическому опреде-
лению различных неорганических элементов 
на ртутьсодержащих электродах. недостатком 
таких электродов является токсичность ртути и 
трудность ее утилизации. Поэтому перед анали-
тиками стоит задача поиска новых электродов и 
модификаторов из нетоксичных материалов [1]. 

актуальность данной работы обусловлена 
тем, что разработка новых органо-модифициро-
ванных твёрдых углеродсодержащих электро-
дов, модифицированных тозилатными солями 
арилдиазония с фенильными группами, позво-
лят определять широкий ряд элементов с более 
высокой чувствительностью и селективностью. 

на сегодняшний день известны работы по 
электрохимической и химической модификации 
углеродсодержащих электродов тозилатными 
солями арилдиазония, однако, не рассмотрен во-
прос их применения для широкого спектра опре-
деляемых компонентов [2].

В работе в качестве рабочих электродов ис-
пользовались стеклоуглеродный и графитовый 
электроды, которые выдерживались в растворе 
тозилатных солей арилдиазония с фенильными 
группами. В качестве вспомогательного и элект-
рода сравнения использовались хлоридсеребря-
ные электроды. 

для оценки обратимости электродных про-

цессов на углеродсодержащих электродах до и 
после химической модификации тозилатными 
солями арилдиазония с фенильным заместите-
лем использовалась эквимолярная смесь гек-
сацианоферратных солей Fe(CN)6

3–/4–. (0,5 М) в 
фоне 0,1 М KCI.

Проводя данные исследования, наблюда-
лось, что токи окисления и восстановления 
Fe(CN)6

3–/4– максимальны для времени выдер-
живания графитового электрода в растворе то-
зилатной соли арилдиазония с фенильным заме-
стителем в течении 21 сек. и при концентрации 
модификатора 20 мг/л .

на стеклоуглеродной подложки электро-
да после модифицирования наблюдалось бо-
лее высокая чувствительность, по сравнению 
с графитовой подложкой. но вместе с тем, при 
той же концентрации модификатора зафикси-
ровано уменьшение катодных и анодных токов 
Fe(CN)6

3–/4– от времени выдерживания в нем, что 
указывает на блокировку поверхности рабочего 
электрода.

Согласно полученным данным можно сде-
лать вывод о том, что выбор подложки рабочего 
электрода имеет большое значение, т.к. в зави-
симости от материала подложки аналитический 
сигнал Fe(CN)6

3–/4– увеличивается в 2–2,5 раза 
при изменении подложки от графита до стекло-
углерода. В связи с этим, стеклоуглеродная под-
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ложка электрода наиболее подходящий материал 
для химической модификации тозилатной соли 
арилдиазония с фенильным радикалом (время 
выдерживания электрода в растворе модифика-
тора 21 секунда) для катодных и анодных токов 
Fe(CN)6

3–/4–.
Таким образом, нами предложен подход к 

созданию новых органо-модифицированных 
углеродсодержащих электродов с заданными 
электрохимическими свойствами данной систе-
мы и позволит провести оценку их применимо-
сти при определении широкого спектра элемен-
тов.
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В электрохимических методах анализа ча-
сто используются модифицированные метал-
лами графитовые электроды (ГЭ). Модифика-
торы не только повышают чувствительность 
определения элемента методом инверсионной 
вольтамперометрии, но и позволяют получать 
аналитический сигнал, когда электроокисление 
определяемого элемента не происходит в рабо-
чей области потенциалов ГЭ.

К таким «неопределяемым» методом инвер-
сионной вольтамперометрии элементам отно-
сится родий. Процессы электроокисления осад-
ков родия протекают при потенциалах больше 
1 В и перекрывается процессом выделения кис-
лорода из воды. образование бинарного осадка 
благородного и неблагородного компонентов 
приводит к образованию новых фазовых струк-
тур на поверхности графитового электрода. Се-
лективное электроокисление неблагородного 
компонента из этих структур формирует анали-
тический сигнал, ток которого зависит от ионов 
родия (III) в растворе. 

целью данной работы было исследовать 
процесс электроокисления бинарного электро-
литического осадка родий-свинец с поверхности 
графитового электрода и оценить фазовую при-
роду наблюдаемых анодных пиков на вольтам-
перных кривых. 

Все исследования проводили с использо-

ванием вольтамперометрических анализаторов 
Та-4 (ооо «нПП «Томьаналит», г. Томск) в 
комплекте с персональным компьютером. В ка-
честве электролизера использовались кварцевые 
стаканчики объемом 20 см3. Во всех измерениях 
использовали трехэлектродную ячейку. индика-
торным электродом служил импрегнированный 
парафином и полиэтиленом низкого давления 
графитовый электрод (ГЭ), электродом сравне-
ния и вспомогательным электродом – хлорид-
серебряный (х.с.э.), заполненный насыщенным 
раствором KCl. 

Электроосаждение бинарных электроли-
тических осадков проводилось из растворов 
1 М HCl, содержащих ионы свинца (II) и родия 
(III). рабочие растворы свинца (II) и родия (III) 
готовили разбавлением стандартных растворов 
фирмы Merck 1 М HCl. использовали реактивы 
марок хч или осч. дэарирование растворов не 
проводили. Все измерения проводили при н.у.

В работе представлены результаты иссле-
дования процесса электроосаждения системы 
свинец-родий на поверхности графитового элек-
трода из солянокислых растворов. Совместное 
электроокисление такой бинарной системы при-
водит к появлению дополнительных анодных 
пиков на вольтамперных кривой, более поло-
жительных, чем пик электроокисления свинца 
в чистой фазе. Методом инверсионной вольтам-
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перометрии установлено образование новых 
устойчивых фазовых структур на поверхности 
электрода – интерметаллических соединений 
свинца с родием. Выявлено, что происходит се-
лективное электроокисление свинца, как более 
электроотрицательного компонента, из интер-
металлических соединений. Согласно фазовой 
диаграмме, свинец с родием образуют пять ин-
терметаллических соединений состава Pb4Rh, 
Pb2Rh, Pb5Rh4, PbRh, Pb2Rh3 что соответствует 
мольным долям свинца 0,80; 0,67; 0,56; 0,50; 
0,40. для оценки состава интерметаллических 
соединений на поверхности электрода разра-
ботан новый расчетный метод, основанный на 
оценке смещения равновесного потенциала пика 
свинца при электроокислении его из интерме-
таллических соединений с родием. изменение 
энергии при образовании сплава свинец-родий 
оценено по модели «парного взаимодействия». 
Установлено, что пик при потенциале минус 

0,42 В обусловлен селективным электроокис-
лением свинца из интерметаллического соеди-
нения состава Pb4Rh, а пик при потенциале ми-
нус 0,30 – из интерметаллического соединения 
состава PbRh. Таким образом, расчетное значе-
ние наблюдаемых потенциалов анодных пиков 
селективного электроокисления свинца из иМС 
Pb4Rh и PbRh близко экспериментально наблю-
даемым значениям. Кроме того, выявлена про-
порциональная зависимость увеличения допол-
нительных пиков от концентрации ионов родия 
(III) в растворе. 

оценка реальной поверхности электрода 
проводилась кулонометрически и с использова-
нием метода хроноамперометрии. для определе-
ния размеров наночастиц бинарного электроли-
тического сплава свинец-родий на поверхности 
графитового электрода использовался метод 
растровой электронной микроскопии.

иССледование электроХимичеСкого 
поведения глутатиона на модифицированныХ 
углеродСодержащиХ композитныХ электродаХ

Э.А. Пашковская
Научный руководитель – к.х.н., доцент Е.В. Дорожко

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
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Восстановленной (GSH) глутатион является 
внутриклеточным антиоксидантом, играя роль 
«ловушки» свободных радикалов кислорода. 
нарушение гомеостаза GSH свидетельствует о 
системных нарушениях работы печени, а так-
же о её различных патологиях. Т.о. справедливо 
предполагать наличие нарушений в работе ор-
ганизма по уровню глутатиона в биологических 
жидкостях.

Впервые в работе исследовалось электрохи-
мическое поведение GSH в растворе с сульфи-
том натрия на золотоуглеродсодержащем элект-
роде (ЗУСЭ).

Подготовительным этапом работы являлась 
модификация углеродсодержащего композитно-
го электрода (УКЭ) золотом путем электролиза 
из раствора HAuCl4 (1000 мг/дм3) при следую-
щих условиях: W = 5 [мВ/с], диапазон развертки 
от –0,1 до –0,2 В (время электролиза 60 с) [1], 
[2]. далее электроды подвергались очистке пу-
тем циклизации в растворе 0,5 М H2SO4 в диапа-
зоне потенциалов от –1,5 В до +1,5 В методом 

вольтамперометрии до получения вос-произво-
димых циклических вольтамперограмм (ЦВа) 
[3]. Элек-тродом сравнения и вспомогательным 
электродом были выбраны хлоридсеребряные 
электроды. 

Фоновым электролитом служил боратный 
буферный раствор с рн = 9,18. Подавление кис-
лорода в модельных растворах производилась 
путем введения свежеприготовленного пере-
сыщенного раствором сульфита натрия Na2SO3 
0,04 М [4]. определение количества GSH в мо-
дельных растворах производилось методом 
катодной вольтамперометрии на вольтамперо-
метрическом анализаторе Та-Lab (OOO «Томьа-
налит»).

При выборе области детектирования GSH 
были проанализиро-ваны ЦВа в диапазоне по-
тенциалов от –1,2 до +1,4 В, показавшие пик 
окисления GSH в анодной области при потенци-
але +0,8 В, накладывающийся на пик окисления 
золота. для дальнейших исследований была вы-
брана катодная область от 0 до –1,25 В. Было вы-
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явлено, что GSH дает пик при потенциале –0,90 
В на немодифициронном УКЭ и при потенциале 
–0,55 В – на модифицированном. Ток пика при 
потенциале –0,55 В увеличивался линейно с уве-
личе-нием концентрации GSH в электрохимиче-
ской ячейке.

Согласно экспериментальным данным при 
введении GSH в ячейку, увеличивается ток вос-
становления кислорода при потенциале –0,55 В, 
что обосновано предшествующей реакцией (1) 
связывания GSH как антиоксиданта с суперок-
сид анион-радикалом кислорода с последующим 
формированием дисульфидной формы окислен-
ного глутатиона и молекулярного кислорода. 
Кислород восстанавливается на ЗУСЭ раньше 
(при потенциале –0,55 В), чем на УКЭ, без золо-
та (при потенциале –0,9 В).

O2 + RSSR + 2H+2RSH + O2
–

 (1)

O2 + e– O2
––0,55 В
  (2)

Кроме того, образованный по реакции (1) 
окисленный глутатион может восстанавливаться 
сульфитом натрия до восстановленной формы 
глутатиона по реакции (3), который повторно 
вступает во взаимодействие с супероксид ани-
он-радикалом кислорода по реакции (1).

RSSO3
– + RSH(ad) + H+RSSR + SO3

2–
 (3)

Таким образом, при исследовании электро-
химических свойств глутатиона было выявлено, 
что GSH является антиоксидантом и связыва-
ется с супероксид анионрадикалом кислорода 
с последующим формированием дисульфидной 
формы окисленного глутатиона и молекулярно-
го кислорода, который восстанавливается при 
потенциале –0,55 в на УКЭ, модифицированном 
золотом.
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Монокальцийфосфат (МКФ) является одной 
из самых распространённых кормовых добавок 
и фосфор-содержащих удобрений. известно, что 
рост потребности населения в Са и р пропор-
ционален увеличению населения, и поскольку 
мясо, фрукты и овощи- являются основой пита-
ния большей части жителей россии, необходимо 
увеличивать продуктивность животных и повы-
шать урожайность растений. для этой цели и 
используется МКФ. данная добавка позволяет 
избежать заболевания животных, связанных с 
недостатком р и Са, также использование этой 
добавки позволяет увеличить продуктивность 

животных, а именно: увеличить подои молока и 
улучшить качество мяса.

Широкое распространение кормовых доба-
вок зачастую становится причиной различных 
фальсификаций продукции, в связи с чем, акту-
альной задачей является контроль качества кор-
мовых добавок по физическим и химическим 
свойствам.

Целью научной работы являлся анализ со-
става и свойств минерального удобрения МКФ. 

МКФ – это обесфторенный фосфат, который 
представляет собой белый или сероватый по-
рошок, состоящий из небольших гранул, легко 
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растворимый в воде. МКФ является кормовой 
добавкой для обогащения и балансирования 
рационов сельскохозяйственных животных по 
фосфору и кальцию. 

Первым этапом работы был анализ физиче-
ских свойств монокальцийфосфата (плотность, 
пористость) методом гелиевой пикнометрии. В 
ходе работы была определена эффективная (ис-
тинная) плотность и пористость образцов МКФ 
в день отбора продукта и спустя три недели. Со-
гласно результатам, со временем не наблюдается 
снижение пористости продукта.

Вторым этапом работы был анализ хими-
ческого состава МКФ. Были проверены основ-
ные показатели качества МКФ в соответствии с 
ГоСТ, а также, методиками сравнения.

определение кальция проводилось с помо-
щью трех методик: 

1. Комплексонометрический метод опреде-
ления кальция (ГоСТ 24596.4-81.)

2. Перманганатометрическое определение 
Ca (по методу замещения)

3. Спектрофотометрическое определение в 
присутствии орто-крезолфталеин комплексона. 

определение фосфора проводилось с помо-
щью трех методик:

1. дифференциальный фотометрический 
метод определения фосфора (ГоСТ 24596.2-81.)

2. определение содержания водораствори-

мых фосфатов в удобрениях объемным методом 
Шефера

3. Качественные реакции на фосфорные 
удобрения и метод определения общего фосфо-
ра в фосфорных удобрениях по Лоренцу. 

Также были проведены исследования по ме-
тодикам для остальных показателей (н2о, рн, 
аs):

1. определение воды методом высушива-
ния (ГоСТ 24596.6-81.)

2. Электрометрический метод определения 
рн (ГоСТ 24596.5-81.)

3. оксидиметрическое титрование (йодо-
метрическое титрование мышьяка III).

В ходе проведенного исследования уста-
новлено, что МКФ соответствует заявленным в 
стандарте показателям качества, а именно: 

1) содержание кальция соответствует за-
явленным требованиям по всем методикам (не 
превышает 23 %) 

2) содержание фосфора соответствует за-
явленным требованиям по всем методикам (не 
превышает 18 %)

3) содержание воды составило 1,15 % (не 
превышает 2 %) 

4) рн составил 3,7 ед. (не превышает уста-
новленного значения 3 ед.)

5) содержание мышьяка составило 
0,0015 % (не превышает 0,005 %)
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несмотря на появление новых лекарствен-
ных средств и терапевтических подходов и 
внедрение их в онкологическую практику, по-
казатели противоопухолевого лечения немел-
коклеточного рака легких (нМрЛ) остаются 
низкими. одна из причин того, что нМрЛ на 
поздних стадиях так трудно поддается лечению 
связана с феноменом ускользания злокачествен-
ных клеток от иммунологического надзора [1]. 

одним из функциональных маркеров зло-
качественного образования является усиленная 
продукция оксида азота. Задача определения 
уровня оксида азота непосредственно в биоло-
гических системах требует чувствительного и 
селективного метода для измерения его малых 
концентраций [2].

Участие оксида азота в патогенезе злокаче-
ственных образований известно давно. очень 
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много работ по этой теме опубликовано в мире. 
однако нет разработанной тест-системы для 
определения оксида азота (II) в биологических 
жидкостях и проблема до сих пор актуальна [3].

Этилнитрит (С2н5ONO) – это стандартное 
вещество, которое можно использовать как мо-
дель для оценки поведения NO-метаболитов в 
биологических объектах, в частности, в макро-
фагах для определения их активности в раковых 
клетках человека и животных [3, 4].

Целью данной работы является разработка 
вольтамперометрического способа определения 
этилнитрита в модельной среде с использова-
нием доступного стеклоуглеродного электрода 
(СУЭ).

Экспериментальные исследования прово-
дили на вольтамперометрическом анализато-
ре Та-2 (ооо «нПП «Томьаналит» г. Томск, 
россия). Трехэлектродная ячейка представляла 
собой СУЭ в качестве индикаторного и хлорид-
серебряные электроды – в качестве вспомога-
тельного и электрода сравнения. В качестве фо-
новых электролитов использовали следующие 
буферные растворы: тетраоксалатный с рн 1,65 
(KH3(C2O4)2 • 2H2O), фосфатный с рн 6,86 
(KH2PO4, Na2HPO4), тетраборатный с рн 9,18 

(Na2B4O7 • 10H2O). для контроля рн применяли 
лабораторный рн-метр-150М (россия). 

По результатам исследования был получен 
аналитический сигнал этилнитрита в модель-
ных средах при еп = +0,89.

исследовано влияние рн раствора, времени 
и потенциала накопления на анодный сигнал ве-
щества. Показано, что при рн 6,86, потенциале и 
времени накопления –0,6 В и 35 с соответствен-
но ток электроокисления этилнитрита имеет 
максимальное значение (рис. 1). 
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Селен, как и многие другие элементы, игра-
ет очень важную роль в процессах жизнедея-
тельности живых организмов, в том числе и че-
ловека. Существует очень тонкая грань между 

необходимым и токсичным количеством селена. 
В связи с этим появляется необходимость кон-
троля содержания селена в продуктах питания, 
почве и окружающей среде.

рис. 1.		Дифференциальная	вольтамперо-
грамма	окисления	С2Н5NO2	в	фосфатном	
буферном	растворе	(pH	6,86)	на	СУЭ	при	
скорости	развертки	потенциала	90	мВ/с. 

(1	–	фоновая	линия,	2	–	С2Н5NO2	(C	=	1,0	мг/л);	
3	–	С2Н5NO2	(C	=	1,5	мг/л)).	Еп	=	0,891	В
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одним из методов, который широко при-
меняют в химическом анализе, является иодо-
метрия. Содержание определяемого вещества 
находят по количеству иода, выделившегося 
в результате реакции между иодид-ионами и 
аналитом в кислой среде. данный метод можно 
применить и для определения содержания селе-
на. Количество выделившегося иода можно фик-
сировать по изменению интенсивности окраски 
водного раствора или раствора иода в органиче-
ском растворителе после экстракции [1]. однако 
данные способы индикации не доступны в слу-
чае определения селена в образцах с малым со-
держанием. для увеличения чувствительности 
метода можно использовать твердофазную экс-
тракцию выделяющегося иода с последующим 
его определением твердофазной спектрофото-
метрией. 

Цель данной работы состояла в разработке 
иодометрического твердофазно-спектрофотоме-
трического определения селена с использование 
полиметакрилатной матрицы (ПММ). 

ПММ получали радикальной блочной по-
лимеризацией метакриловых мономеров в виде 
прозрачной пластины, толщиной 0,6 мм, из ко-
торой вырезали образцы размером 6×8 массой 
около 0,05 г [2]. 

В основе данной методики лежит реакция 
селена (IV) с иодид-ионом:

SeO3
2– + 4I– + 6H+ → Se + 2I2 + 3H2O

образовавшийся иод сорбировали поли-
метакрилатной матрицей. Максимум светопо-
глощения иода в ПММ находится при 370 нм. 
Взаимодействие селена (IV) с иодидом изучали 
в статистических условиях. для этого матрицу 
помещали в 25 мл раствора селена (IV) с различ-
ными концентрацией и кислотностью, вносили 
раствор иодида калия. Затем раствор перемеши-
вали в течении 5–30 мин. на универсальной ви-
бромеханическом смесителе и регистрировали 
спектры поглощения или измеряли оптическую 
плотность (а) в максимуме полосы поглощения 

иода в полиметакрилатной матрице. 
извлечение иода сопровождается изменени-

ем окраски матрицы от бледно-желтой до жел-
то-коричневой. окраска пластины сохраняется 
продолжительное время. В качестве аналитиче-
ского сигнала выбрано абсолютное изменение 
оптической плотности Δа370 = а – а0, где а и а0 
– оптические плотности полиметакрилатной ма-
трицы при 370 нм после контакта с анализиру-
емым раствором и в отсутствие определяемого 
компонента соответственно. 

С целью установления оптимальных усло-
вий определения селена изучали зависимость 
аналитического сигнала от концентрации реаги-
рующих веществ в растворе, кислотности среды 
и времени контакта фаз. Было установлено, что 
максимальных значений сигнал достигает при 
концентрации хлороводородной кислоты в ана-
лизируемом растворе 0,04 моль/л. Концентра-
ция иодида в растворе также заметно влияет на 
аналитический сигнал. При определении селена 
(IV) аналитический сигнал растет с увеличе-
нием концентрации иодида и достигает макси-
мального и практически постоянного значения 
при его содержании в растворе 0,5 %. Продол-
жительность контакта ПММ с анализируемым 
раствором так же влияет на оптическую плот-
ность. оптимальным временем контакта являет-
ся 10 мин.

на основании проведенных исследований 
предложена иодометрическая твердофазно-спек-
трофотометрическая методика определения 
селена с использованием полиметакрилатной 
матрицы с опробацией на реальных объектах. 
разработанная методика позволяют определять 
0,05–0,40 мг/л селена (IV) с пределом обнаруже-
ния 0,03 мг/л. Правильность разработанной ме-
тодики оценивали методом добавок селена (IV). 
Методика проста в использовании, не требует 
использования токсичных реагентов и раствори-
телей, осуществляется с помощью стандартного 
спектрофотометрического оборудования. 
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В настоящее время в практике лаборатор-
ного анализа широко применяются электрохи-
мические методы, обладающие высокой чув-
ствительностью, точностью, селективностью и 
экспрессностью, при сохранении возможности 
автоматизации процесса [1].

Большинство бактерий в результате своей 
жизнедеятельности продуцируют токсины, яв-
ляющиеся основной причиной вирулентности. 
один из наиболее опасных токсинов – ботуло-
токсин, являющийся продуктом жизнедеятель-
ности Clostridium	 botulinum возбудителя боту-
лизма. наибольшую опасность с точки зрения 
вирулентности представляет отравление ботуло-
токсином содержащимся в большом количестве 
в пище, зараженной Clostridium	botulinum, чаще 
всего в продуктах легкой консервации [2].

действующий в настоящее время междуна-
родный ГоСТ 10444.7-86 устанавливает стан-
дартный метод определения ботулотоксина в 
продуктах. данный метод включает в себя из-
готовление питательной среды, прививку двум 
мышам инактивированной инъекции, с после-
дующим наблюдением в течение не менее 72 
часов. Метод включает в себя многоэтапный 
процесс последовательного десятикратного раз-
бавления исходной пробы в целях определения 
титра ботулотоксина. изначально подбирают та-
кие концентрации исходной пробы, при которой 
погибают все мыши, проводят дальнейшее по-
следовательное разбавление до концентрации, 
при вакцинации которой мыши не погибнут [3]. 
Представленный метод сложен, не экспрессен, 
отсутствует возможность автоматизации про-
цесса. В связи, с чем проблема определения бо-
тулотоксина и поиска новых методов его опреде-
ления является актуальной задачей.

Целью данной работы является оценка пер-
спектив вольтамперометрического определения 
ботулотоксина.

В целях увеличения чувствительности воль-

тамперометрического определения ботулотокси-
на, целесообразно применение медиатов, умень-
шающих перенапряжение на границы раздела 
электрод-раствор. В качестве медиатов наиболее 
широкое применение нашли металлы платино-
вой группы, металлы первой и восьмой группы 
снижающие перенапряжение за счет образова-
ния комплексов. Проведя анализ характеристик 
металлов можно сделать вывод, что наиболее 
оправданным является использование Ag и Cu, 
отличающихся выгодными физико-экономиче-
скими показателями.

Согласно принципу мягких и жестких 
кислот и оснований (МжКо) Пирсона, в со-
ответствии с которым радикалы –SH –RS, на-
ходящиеся в ботулотоксине являются мягкими 
основаниями, в свою очередь предпочтительно 
будут реагировать с мягкими кислотами Cu+, Ag+. 
В естественных условиях ботулотоксин окружен 
комплексами белков, которые диссоциируют в 
нейтральной среде, с образованием серосодер-
жащих ионов. наибольшим сродством к сере, 
из представленных катионов металлов первой и 
восьмой групп обладает Cu+. именно с медью в 
первую очередь будет происходить образование 
комплексного химического соединения. на по-
верхности электрода, за счет чего увеличиться 
чувствительность метода, будет достигнут не-
обходимый уровень селективности. Поскольку 
ботулотоксин устойчив в слабом растворе HCl 
выбираем его в качестве буфера, в концентрации 
7 г-экв/л, поскольку именно при такой концен-
трации значение проводимости раствора HCl 
максимально, что способствует уменьшению 
перенапряжения на электроде.

исследуемые перспективы вольтампероме-
трического определения ботулотоксина, в вы-
бранных, наиболее оптимальных, по мнению 
автора, условиях требуют дальнейших изыска-
ний, проверки представленных оценок опытным 
путем.
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Бронхолегочные заболевания дают основ-
ной вклад в смертность от онкологических забо-
леваний. Это обусловлено тем, что 84 % случаев 
диагностируется на поздних стадиях. например, 
в мире в 2008 году было выявлено 1,5 млн. слу-
чаев с раком легких и 1,3 млн. смертельных ис-
ходов от данной формы онкологии [1, 2]. 

на сегодняшний день особые перспективы 
имеет неинвазивная диагностика бронхолегоч-
ных заболеваний на основе анализа компонент-
ного состава проб выдыхаемого воздуха (ПВВ). 
Выдыхаемый пациентом воздух содержит лету-
чие метаболиты, которые могут использоваться 
в качестве потенциальных биомаркеров для диа-
гностики различных патологических состояний 
на ранней стадии [3]. 

Цель настоящей работы – разработка га-
зохроматографической методики определения 
летучих органических соединений (ЛоС) в про-
бах выдыхаемого воздуха.

В настоящей работе с помощью метода га-
зовой хроматографии и масс-спектрометрии 
совместно с твердофазной микроэкстракцией 
(ТФМЭ) осуществлялся поиск наиболее специ-
фических летучих метаболитов на основе ком-
понентного состава ПВВ. В результате исследо-
ваний было идентифицировано 19 соединений. 
Хочется отметить, что в выдыхаемом воздухе 
больного раком легких присутствует большее 
количество компонентов по сравнению с вы-
дыхаемым воздухом здорового человека. При 
раке легких наблюдается повышенное содер-
жание алканов, таких как гексан, октан и декан, 

производных бензола, а также этилацетата и 
N-этилформамида. Кроме того, некоторые ве-
щества (метиленхлорид, пентан и ацетонитрил), 
обнаруженные у онкологических больных, так-
же присутствуют в газовых образцах здоровых 
людей с меньшим содержанием. 

использование газохроматографического 
анализа позволяет довести технологию диагно-
стики рака легких на основе исследования ле-
тучих метаболитов в выдыхаемом воздухе до 
уровня рутинных применений. Поэтому в рам-
ках клинического исследования было решено 
перенести методику для определения летучих 
метаболитов на газовый хроматограф с пла-
менно-ионизационным детектором с предвари-
тельным концентрированием веществ методом 
ТФМЭ, с целью понижения стоимости анализа 
и демонстрации возможности использования 
газохроматографического оборудования в этой 
области исследования. 

результаты исследований показали, что 
метиленхлорид, пентан, ацетонитрил, толуол 
присущи больным раком легких и здоровым, с 
изменением вклада, следовательно, в качестве 
наиболее специфичных метаболитов они могут 
использоваться только с применением методов 
статистической обработки. У всех больных ра-
ком легких обнаруживается о-ксилол, следова-
тельно, его можно использовать как достаточ-
ное условие в качестве наиболее специфичного 
летучего метаболита с точки зрения разделения 
больных раком легких и здоровых доброволь-
цев.
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Полученные результаты свидетельствуют о 
принципиальной возможности использования 
газовой хроматографии совместно с ТФМЭ в 
рамках клинического исследования состава вы-
дыхаемого воздуха на уровне микроконцентра-
ций детектируемых веществ. Количественное 
определение ЛоС в пробах выдыхаемого возду-
ха возможно осуществлять на газовом хромато-
графе с пламенно-ионизационным детектором . 

Такой анализ является актуальным и пер-
спективным подходом для развития новых мето-
дов исследований и диагностики в биомедицине 
и может использоваться как в целях выявления 
заболевания на ранних стадиях, предсказания 
реакции организма на конкретный вид лечения, 
так и для мониторинга эффективности проводи-
мой терапии.
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Бездымный порох на основе нитроцеллюло-
зы применяется в патронах к нарезному оружию. 
В качестве стабилизатора химической стойкости 
бездымных порохов используют дифениламин. 
Так как в большинстве случаев заряд пороха в 
патронах стрелкового оружия не успевает пол-
ностью сгореть, в продуктах неполного терми-
ческого разложения бездымных порохов может 
быть обнаружен дифениламин [1].

определение дифениламина в продуктах 
выстрела является важной криминалистической 
задачей, это объясняется тем, что дифениламин 
мало распространен в быту, и загрязнение им 
маловероятно. 

обычно для определения органических 
компонентов используют хроматографические 
методы. Существует методика определения 
дифениламина в продуктах выстрела методом 
хромато-масс-спектрометрии [2]. однако, на 
практике данный метод применяют редко из-за 
трудоемкой пробоподготовки и малой чувстви-
тельности.

В связи с этим встает вопрос о поиске ново-
го способа определения дифениламина.

Целью работы является разработка способа 
вольтамперометрического определения стаби-

лизатора бездымных порохов (дифениламина) в 
продуктах выстрела, обладающего высокой чув-
ствительностью.

В качестве индикаторного электрода был 
выбран стеклоуглеродный электрод, обладаю-
щий высокой химической и электрохимической 
устойчивостью, широкой областью рабочих 
потенциалов, а также простотой механическо-
го обновления поверхности. Проведены иссле-
дования по выбору рабочих условий (фоновый 
электролит, потенциал и время электролиза, 
скорость изменения потенциала). В качестве 
фонового электролита был подобран раствор 
0,2 М натрия фосфорнокислого двузамещенного 
(Na2HPO4).

Максимальный аналитический сигнал ди-
фениламина получен при потенциале накопле-
ния ен = –0,2 В в течение 30 с на стеклоуглерод-
ном электроде относительно ХСЭ на фоне 0,2 М 
Na2HPO4, с удалением кислорода из фонового 
электролита продувкой азота, с последующей 
регистрацией анодного пика в режиме первой 
производной тока по потенциалу при ступенча-
том изменении потенциала от 0,0 В до 1,1 В. Ме-
тодом добавки аттестованной смеси определяли 
концентрацию дифениламина по высоте пика в 
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диапазоне потенциала аналитического сигнала 
(0,7 ± 0,05) В. Проведена проверка правильности 
предложенной методики методом «введено-най-
дено», погрешность определения составила не 
более 15 %. диапазон определяемых содержа-
ний от 0,001 до 15 мг/дм3, диапазон линейных 
значений от 0,001 до 0,054 мг/дм3.

определение дифениламина в мишенях, со-
держащих продукты выстрела, проводили сле-
дующим образом. Фрагменты мишеней, полу-
ченные путем отстрела с различных дистанций 
из пистолета Макарова калибра 9 мм патронами, 
заливали этиловым спиртом на 24 часа. Затем, 
из полученного спиртосодержащего раствора 
отбирали аликвоту объемом 0,03 мл, помещали 

в раствор фонового электролита и проводили 
вольтамперометрическое определение дифени-
ламина в подобранных условиях, концентрацию 
определяли методом стандартной добавки. ре-
зультаты представлены в таблице 1.

результаты серии экспериментов, выпол-
ненных с применением метода инверсионной 
вольтамперометрии, показывают, что во всех об-
разцах мишеней, на участках непосредственно 
прилегающих к огнестрельному повреждению 
(на расстоянии до 10 мм от центра) обнаружено 
наибольшее содержание дифениламина. Это об-
стоятельство можно использовать при решении 
экспертных задач для определения дистанции 
«близкого выстрела» (до 30 см).
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В работе рассмотрена структура поверх-
ности фторидов магния и щелочноземельных 
металлов (ЩЗМ) с учетом особенностей их 
электронного строения; построены квантово-ме-
ханические модели процессов, протекающих 
на поверхности твердого тела в водной среде. 
Предполагается смещение электронной плотно-

сти в сторону атома фтора и ионы кристалличе-
ской решетки рассматриваются как часть подси-
стемы в общей электронной структуре. 

В результате перекрывания атомных орби-
талей и смещения электронной плотности от 
атома магния к фтору связь Мg–F приобретает 
ионность. избыток электронной плотности рас-

таблица 1. Содержание дифениламина в материале мишеней (мкг/см2), полученных в результате отстрела с 
различных дистанций из пистолета Макарова (n = 3, P = 0,95)

дистанция выстрела, см
Концентрация дифениламина (мкг/см2) ± ΔХ

расстояние от центра 
мишени, 0–10 мм

расстояние от центра 
мишени, 10–25 мм

расстояние от центра 
мишени, 100–150 мм

0 0,215 ± 0,020 0,077 ± 0,008 0,0010 ± 0,0001
10 1,470 ± 0,041 0,056 ± 0,004 0,0020 ± 0,0002
30 0,060 ± 0,007 0,105 ± 0,007 0,0010 ± 0,0001
100 0,032 ± 0,003 0,009 ± 0,001 0,0010 ± 0,0001
300 0,056 ± 0,005 0,024 ± 0,003 0,0010 ± 0,0001
500 0,062 ± 0,006 0,007 ± 0,001 0,0010 ± 0,0001
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пределяется неравномерно вокруг ядер атомов, 
что приводит к нарушению симметрии поля. на 
поверхности возникают чередующиеся центры 
с высокой и низкой плотностью электрическо-
го заряда, большая часть которых имеет избы-
точный отрицательный заряд. В процессе взаи-
модействия фторидов с водой важна спиновая 
природа. Протоны, которые могут существовать 
в воде как в свободной форме в результате элек-
тролитической диссоциации, так и образовы-
ваться при химических реакциях, осуществляют 
электрон-ядерное взаимодействие с орбиталями 
ионов фтора. Высокая электронная плотность 
на отдельных участках позволяет протону при-
соединяться к иону фтора, происходит перерас-
пределение электронной плотности в молекуле 
воды и отрыв гидроксильной группы. Участки 
с низкой электронной плотностью не проявля-
ют активного взаимодействия с растворителем. 
имеющиеся у иона магния две свободные p-ор-
битали рассматриваются как спиновые вакансии 
в кристаллической структуре. ион фтора сосед-
ней подсистемы связывается дополнительны-
ми силами через спин-орбитальное взаимодей-
ствие со свободной p-обиталью иона магния, 
возникает дополнительная спиновая вакансия, 
через которую организуется взаимодействие с 
молекулой воды, что ведет к отрыву протона и 
переходу его в раствор. По стерическим факто-
рам этот процесс будет протекать не так интен-
сивно. Заполненные 2p-орбитали иона магния 
будут способствовать отталкиванию электрон-
ных оболочек. В связи с этим не представляется 
возможным рассматривать ион магния как наи-
более активный поверхностный центр. За счет 

смещения электронной плотности к активному 
центру ион фтора приобретает так называемую 
спиновую вакансию. Электроны атома кислоро-
да, имеющие соответствующий спин, могут об-
разовывать связь по этой вакансии, что приводит 
к отрыву протона от молекулы воды. Молекула 
MgF2 имеет линейное строение и предположи-
тельно спиновые вакансии будут задействованы 
как активные центры в том случае, если они на-
ходятся в определенных плоскостях, в то время 
как зарядовые центры доступны по всей поверх-
ности кристалла. Это объясняет основной ха-
рактер суспензий фторида магния [1–3]. Элек-
тронное строение фторидов ЩЗМ аналогично 
строению MgF2. однако данные эксперимента 
показывают нарушение периодичности в изме-
нении кислотности среды для них [1–3]. разли-
чия заключаются в отличие атомных радиусов 
металлов от радиуса атома фтора. если атомные 
радиусы фтора и магния практически равноцен-
ны, то у металлов последующих периодов они 
существенно превышают радиус фтора, что вли-
яет на характер образуемых ими связей. допол-
нительное спин-орбитальное взаимодействие 
приводит к деактивации зарядовых центров и 
появлению спиновых вакансий на поверхности, 
которые могут участвовать в химическом взаи-
модействии с молекулами воды. наличие боль-
шого количества спиновых вакансий на поверх-
ности СаF2 позволяет устанавливать достаточно 
прочную связь Ca–O, происходит отрыв протона 
и реакция приобретает кислую среду. аналогич-
ный механизм предположен и для процессов на 
поверхности фторидов Ba и Sr в водной среде. 
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растворимые аноды используются в реак-
циях, протекающих с образованием продуктов, 
в состав которых входит материал анода. В ка-
честве материала таких анодов при электроли-
зе широко применяют алюминий и его сплавы. 
алюминиевые аноды активно используются в 
различных технологиях – при электролизе при-
родной воды и промышленных стоков, в техно-
логиях получения оксидов и гидроксидов алю-
миния [1–4]. 

При этом растворимые аноды не должны 
пассивироваться, и выбор условий электроли-
за производится с учетом поддержания анода в 
активном состоянии. Кроме того, такой анод не 
должен самопроизвольно разрушаться под дей-
ствием активирующих компонентов среды, и 
коррозия материала анода должна быть сведена 
к минимуму.

Целью работы является изучение законо-
мерностей электрохимического и коррозионно-
го поведения алюминия а5 (99,5) в растворах 
сульфатов различного анионного состава и кон-
центрации. 

известно, что в растворах сульфатов алю-
миний находится в пассивном состоянии. Экс-
периментальные данные подтверждают это. В 
начальный период поляризации кинетика ано-
дного процесса в малой степени зависит от кон-
центрации раствора; при дальнейшей поляриза-
ции (˃ 200 мВ), зависимость скорости анодного 
растворения от содержания сульфата носит не-
однозначный характер – в более разбавленных 
растворах (меньше 10–3 моль/л) значения тока 
максимальны, а в более концентрированных 
(больше 10–2 моль/л) эти значения минимальны. 
Установлено, что с ростом концентрации суль-
фат-ионов процесс образования оксидной плен-
ки стабилизируется и формируется устойчивая 
пассивная пленка. 

При всех концентрациях самая высокая 
скорость анодного растворения зафиксирована 
в растворе сульфата алюминия. Минимальные 

значения анодного тока в области пассивности 
наблюдаются в растворах сульфата калия и на-
трия в диапазоне концентраций 10–5–1,0 моль/л.

на основании поляризационных измерений 
были рассчитаны электрохимические параме-
тры – тафелевские наклоны анодной и катодной 
реакций βа и βк, поляризационное сопротивле-
ния Rп, ток коррозии jкор и потенциал коррозии 
екор. Значения тафелевских коэффициентов βа и 
βк показывают, что более устойчивая оксидная 
пленка формируется в более концентрирован-
ных средах (≥ 10–2 моль/л).

Установлено, что при анодной поляризации, 
начиная с концентрации сульфата ˃ 10–2 моль/л, 
процесс образования и стабилизации поверх-
ностной оксидной пленки на поверхности алю-
миния начинает преобладать над процессом ее 
растворения. Это подтверждается результатами 
микроскопических наблюдений топографии по-
верхности металла после снятия анодной поля-
ризационной кривой. например, при длитель-
ной анодной поляризации электрода в сульфате 
алюминия и аммония обнаружены локальные 
коррозионные поражения в виде язв при концен-
трации раствора ≤ 10–2 моль/л.

Таким образом, в работе изучено электро-
химическое поведение алюминиевого электрода 
в водных сульфатсодержащих электролитах и 
установлена зависимость ряда электрохимиче-
ских и коррозионных характеристик от природы, 
состава и концентрации раствора. Полученные 
в настоящей работе результаты подтверждают 
неоднозначное влияние аниона SO4

2– на элек-
трохимические свойства чистого алюминия – 
стабильные, устойчивые во времени пассивные 
оксидные слои формируются в более концентри-
рованных средах (≥ 10–2 моль/л), что, по видимо-
му, связано с адсорбцией в начальный период 
времени кислородсодержащих фрагментов на 
поверхности металла и их дальнейшую транс-
формацию.
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алюминий широко используется в каче-
стве активного анода в различных технологиях 
– электрохимическая размерная обработка, элек-
трохимическая защита, водоподготовка и очист-
ка сточных вод, химические источники тока, 
синтез оксидных и гидроксидных соединений. 
Применение растворимого анода предполагает с 
одной стороны активную ионизацию электрода 
в электролите и максимальный выход продуктов 
его анодного растворения, а с другой стороны − 
коррозия материала анода должна быть сведена 
к минимуму [1, 2].

на анодное растворение алюминия в во-
дных раствора влияет большое количество фак-
торов – состав и концентрации раствора, чисто-
та анодного материала, состав оксидных слоев 
на его поверхности, условия поляризации. При 
этом анионный состав существенно влияет на 
анодные процессы. 

В связи с этим целью настоящей работы 
являлось исследование анодного растворения 
алюминия в водных средах различного анион-
ного состава в широком диапазоне концентра-
ций рабочих растворов. объект исследования − 
электрод из алюминия марки а5 (99,5 %) в виде 
пластины с рабочей поверхностью 1 см2. Подго-
товка рабочего электрода проводилась по стан-
дартной методике – химическое обезжиривание, 
травление, осветление.

Согласно результатам поляризационных 
измерений, кинетика процесса определяется не 
только природой аниона, но и его концентраци-
ей. При этом значения анодного тока в хлориде 

натрия значительно выше, чем в растворах дру-
гого анионного состава. и наблюдается четкая 
тенденция его значительного роста с увеличени-
ем концентрации хлорид-иона.

Показано, что влияние нитрат-ионов на 
электрохимическое поведение алюминия неод-
нозначно. С одной стороны, нитрат-ион – это 
активирующий анион, в его присутствии дости-
гается критический потенциал питтингообразо-
вания, после которого на поверхности металла 
появляются точечные поражения. С другой сто-
роны, в этих средах имеется значительно более 
протяженная, по сравнению с хлоридами, об-
ласть пассивного состояния металла. Это по-
зволяет применять добавки нитратов в качестве 
ингибиторов коррозии алюминия.

Установлено, что в растворах сульфатов 
алюминий находится в пассивном состоянии и 
поляризационные кривые его анодного раство-
рения подтверждают это. Кинетика процесса в 
малой степени зависит от концентрации раство-
ра, особенно в начальный период поляризации 
электрода. например, в диапазоне значений по-
тенциалов от –0,5 В до +0,5 В кинетика анодного 
процесса не зависит от концентрации сульфат- 
ионов. далее (от +0,5 до 1,0 В) концентрация 
раствора, хотя и в незначительной степени, но 
влияет на вид анодной поляризационной кри-
вой. Таким образом, присутствие сульфат-ионов 
так же, как и нитрат-ионов, в определенных ус-
ловиях анодной поляризации может оказывать 
ингибирующее действие на процесс зарождения 
локальной коррозии. 
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Установлено, что в растворах фосфатов 
образование оксидной пленки на поверхности 
алюминия также нестабильно в более разбав-
ленных средах (10–5–10–4 моль/л). Увеличение 
концентрации способствует росту плотности 
тока в области пассивности и некоторому уве-
личению ее протяженности. При этом в раство-
ре трехзамещенного фосфата (Na3PO4 • 12H2O) 
область активного растворения выражена более 
отчетливо, и наблюдаются более высокие значе-
ния тока. В более разбавленных растворах они 
выше в 4–5 раз, а в концентрированных средах 
(≥ 10–2 моль/л) – отличаются уже на порядок. но 
на поверхности образцов не возникало харак-
терных локальных разрушений.

анализ анодных тафелевских участков на 
поляризационных кривых алюминия в раство-
рах с различным анионным составом показал 

следующее:
• наименьшие значения тока зафиксированы 

в двухзамещенном фосфате (Na2HPO4).
• в более концентрированных средах (10–3–

1,0 моль/л) максимальные значения тока 
наблюдаются в растворах хлоридов;

• скорость анодной реакции в диапазоне кон-
центраций 0,01–1,0 моль/л уменьшается в 
следующем ряду:

NaCl > Na3PO4 > Na2SO4 > NaNO3 > Na2HPO4

Таким образом, показано, что процессы ини-
циирования и ингибирования локальной корро-
зии на поверхности алюминия в значительной 
степени определяется природой и концентраци-
ей аниона, и условиями анодной поляризации. 
Показано неоднозначное влияние анионов ни-
трата, сульфата, фосфата (NO3–, SO4

2–, HPO4
2–) на 

электрохимические свойства алюминия.
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алюминий обладает высокими коррозион-
ными свойствами в различных средах – в атмос-
ферных условиях, в морской воде, в растворах 
неорганических соединений. Это связано с тем, 
что он легко пассивируется в этих средах с об-
разованием защитной оксидной пленки. В связи 
с этим алюминий и его сплавы широко приме-
няются в различных областях техники (авиация, 
строительство, автомобильная промышлен-
ность), поскольку наряду с высокой коррозион-
ной стойкостью имеют такие качества, как лег-
кость, прочность, тепло- и электропроводность, 
невысокая стоимость и доступность. Тем не 
менее в процессе эксплуатации алюминиевого 
оборудования возникают проблемы из-за меж-
кристаллитного и питтингового разрушения 
конструкций. Подобная локальная коррозия на-
блюдается, в основном, в нейтральных средах, 

содержащих хлорид ионы, и является следстви-
ем нарушения пассивного состояния в отдель-
ных точках поверхности металла [1–3]. Также 
известно, что питтинговая коррозия алюминия 
может развиваться при анодной поляризации [4].

Целью работы являлось исследование влия-
ния одно-, двух- и трехвалентных анионов и их 
концентрации на кинетику анодного растворе-
ния алюминия, а также вид и характер коррози-
онных поражений.

В качестве рабочего использовали элект-
род из алюминия марки а5 (99,5 %) с рабочей 
поверхностью 1 см2. Поляризационные измере-
ния проводили в стандартной трехэлектродной 
ячейке при комнатной температуре и свободном 
доступе воздуха. Поляризационные измерения 
сопровождались микроскопическими исследо-
ваниями состояния поверхности рабочего элек-
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трода.
Влияние одновалентных анионов на элек-

трохимическое поведение алюминия на примере 
хлоридов и нитратов. Установлено, что в раство-
рах хлоридов ток анодного растворения значи-
тельно выше, чем в нитратах – на 2–2,5 порядка. 
и наблюдается четкая тенденция его роста с уве-
личением концентрации хлорид-иона.

Хлорид-ионы активируют процесс анодного 
растворения алюминия. Это приводит к локаль-
ным разрушениям защитной оксидной пленки и 
увеличению скорости саморастворения металла. 

Показано, что концентрация хлоридов зна-
чительно влияет на размеры и формы локальных 
очагов разрушения, возникающих на поверхно-
сти после анодной поляризации. например, при 
небольшой концентрации (10–3 М) наблюдается 
относительно небольшие и немногочисленные 
питтинги. В более концентрированных средах 
они разрастаются в обширные язвенные разру-
шения с сильно растравленными краями, вы-
тянутые в направлении прокатки. В отличие от 
хлоридов, в растворах нитратов, потенциал пит-
тингообразования достигает 1,5–2 В. для этих 
растворов характерно наличие четко выражен-
ной области пассивности, а также резкое увели-
чение анодного тока после достижения потенци-
ала питтингообразования.

В качестве двухвалентных анионов иссле-

довали растворы сульфат-ионов. Выявлено, что 
кинетика анодного процесса в этих растворах 
в малой степени зависит от концентрации рас-
твора, особенно в начальный период поляриза-
ции (до 200 мВ). При дальнейшей поляризации 
(больше 200 мВ) в более разбавленных средах 
(меньше 10–1 М) наблюдается нестабильность 
образования оксидной пленки – протекание 
непрерывных и взаимосвязанных процессов 
– растворение и рост оксидного слоя. в более 
концентрированных средах этот процесс стаби-
лизируется. В растворах сульфатов натрия и ка-
лия и серной кислоте коррозионных поражений 
не наблюдалось. однако в растворах сульфате 
алюминия и аммония при концентрации менее 
10–2 М были выявлены очаги коррозии в виде 
язв.

В растворах фосфатов с двух- и трехва-
лентными анионами питтинговая коррозия при 
анодной поляризации не выявлялась. После ста-
билизации ток пассивации в малоконцентриро-
ванных растворах с повышением электродного 
потенциала изменялся незначительно.

Таким образом, можно считать, что много-
валентные анионы, в той или иной мере, ингиби-
руют питтинговую коррозию, повышая потенци-
ал питтингообразования или вообще исключая 
её зарождение.
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Благодаря своей высокой коррозионной 
стойкости алюминий и его сплавы активно при-
меняются в качестве основного конструкцион-
ного материала в авиации, автомобилестроении 
и т.п. В связи с высокой электрохимической ак-

тивностью в реакциях взаимодействия с водой и 
водными растворами солей, алюминий широко 
используется в качестве анодного материала в 
электрохимических технологиях очистки при-
родной воды и сточных вод [1, 2]. Кроме того, 
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алюминий в качестве растворимого анода ис-
пользуется при получении электрохимическим 
способом высокодисперсных частиц оксидов 
и гидроксидов алюминия. В этих процессах 
предполагается его активная ионизация в элек-
тролите и максимальный выход продукта рас-
творения, при сведении к минимуму коррозии 
(саморастворения) металла.

Поэтому, целью данной работы являлось 
исследование процессов пассивации и ано-
дно-анионной активации алюминия, в водных 
галогенид-содержащих растворах электролитов 
в широком диапазоне концентраций. объектом 
исследования являлся алюминиевый электрод 
(Al – 99,50 %) в виде тонкой пластины с рабочей 
поверхностью 1 см2. Подготовка рабочего элек-
трода проводилась по стандартной методике – 
химическое обезжиривание, травление, осветле-
ние. В качестве исследуемых сред использовали 
растворы галогенидов с различным анионным 
составом в диапазоне концентраций от 10–5 до 
1,0 моль/л.

Галогенид-ионы (I–, Br–, F–, Cl–) относятся 
к типичным активаторам анодного растворения 
алюминия. Причем активация анодного процес-
са начинается при определенном потенциале, 
который называют потенциалом анодно-анион-
ной активации. При достижении этого потенци-
ала наблюдается резкое возрастание тока. Такая 
анодно-анионная активация приводит к локаль-
ному разрушению защитной оксидно-гидрок-
сидной пленки.

активированное состояние алюминия ха-
рактеризуется независимостью потенциала от 
анодного тока. Согласно полученным результа-
там, потенциал активации уменьшается с увели-
чением концентрации галогенидов в растворе. 

Это не противоречит данным, полученным 
ранее другими исследователями [3]. Эти авторы 

установили, что потенциал активации линейно 
уменьшается с увеличением активности хло-
рид-ионов, и вывели уравнение для активиро-
ванного алюминия.

Еакт = Е0акт – b • lg aг–,
aг– – активность галогенид-ионов; Е0акт – по-
тенциал активации алюминия при ar– = 1; 
b = 0,102 ± 0,012 В

Экспериментально установлено, что при пе-
реходе от йодидов к бромидам, фторидам и хло-
ридам потенциал активации уменьшается. По 
всей вероятности, это связано с величиной кри-
сталлографического радиуса галогенид-иона.

В результате анодно-анионной активации 
на поверхности электрода появляются локаль-
ные поражения – питтинги. После длительной 
анодной поляризации (до 3 В) на поверхности 
электрода формируется неравномерная шерохо-
ватая пленка с блестящим питтингом, вытяну-
тым в направлении прокатки. на количество и 
размеры питтингов существенное влияние ока-
зывает концентрация аниона в растворе. В более 
концентрированных средах (≥ 10–2 М) плотность 
и размеры питтингов увеличиваются, и они раз-
растаются в обширные язвенные разрушения с 
сильно растравленными краями и шероховатой 
внутренней поверхностью.

Таким образом, параметры анодной поля-
ризации и электрохимические характеристики 
алюминиевого электрода определяются физи-
ко-химической природой компонентов и кон-
центрацией раствора. При анодной поляризации 
алюминия в галогенидсодержащих средах име-
ет место анодно-анионная активация и переход 
металла в активированное состояние, которое 
может сопровождаться локальным разрушением 
электрода.
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Электрохимическое и коррозионное пове-
дение алюминия в водных растворах является 
предметом интенсивного изучения. Это связано 
с его активным использованием в качестве кон-
струкционного материала, а также в качестве 
растворимого анода в различных технологиях. 
Так, например, алюминий перспективен в каче-
стве анодного материала в электрохимических 
технологиях очистки воды [1], синтеза прекур-
соров оксидов алюминия высокой чистоты [2–4] 
и тому подобное. использование растворимого 
алюминиевого анода предполагает его активную 
ионизацию в водном солевом растворе, сведение 
к минимуму коррозии (саморастворения) метал-
ла при максимальном выходе продукта раство-
рения материала электрода.

Поэтому целью исследования являлось 
выявление особенностей электрохимическо-
го и коррозионного поведения алюминия в 
фосфат-содержащих растворах (Na2HPO4 и 
Na3PO4 • 12H2O) в широком диапазоне концен-
траций (10–5–1,0 моль/л), а также влияние раз-
личных добавок (NaCl, NaOH).

Согласно результатам эксперимента, в бо-
лее разбавленных растворах фосфатов (10–5–10–4 
моль/л) образование оксидной пленки неста-
бильно – идет непрерывный процесс ее раство-
рения и роста. При возрастании концентрации 
соли формируется устойчивая во времени пас-
сивная пленка. Увеличение концентрации рас-
твора приводит к возрастанию плотности тока 
в области пассивности и увеличению протяжен-
ности этой области. При этом значение плот-
ности тока в трехзамещенном фосфате натрия 
(Na3PO4) выше, чем растворе двузамещенного 
фосфата (Na2HPO4) – в 4–5 раз в более разбав-
ленных растворах (10–5–10–3) и более чем на по-
рядок в более концентрированных (10–2 – 1 М). 
Значение плотности тока в растворе Na3PO4 
выше, чем в Na2HPO4 в среднем в 4–5 раз в раз-
бавленных (10–5–10–3 моль/л) растворах и более, 

чем на порядок в концентрированных (10–2–1,0 
моль/л) фосфатсодержащих растворах. В целом, 
электрохимическое поведение алюминиевого 
электрода при анодной поляризации в исследу-
емых растворах, имеет в концентрированных 
растворах (10–2–1,0 моль/л) щелочную реакцию 
вследствие интенсивного гидролиза фосфата на-
трия.

анализ хронопотенциограмм показал, что 
увеличение содержания соли способствует зна-
чительному смещению потенциала алюминие-
вого электрода в сторону отрицательных значе-
ний. например, при изменении концентрации 
раствора от 10–5–10–4 до 10–2–1,0 моль/л потенци-
ал электрода смещается в среднем на 0,9–1,2 В.

Показано, что добавление NaCl в 0,1 М 
раствор Na3PO4 • 12H2O в количестве ˃ 5 • 10–2 
моль/л изменяет характер анодной поляризации 
и способствует локальному нарушению целост-
ности защитной оксидной пленки алюминия. 
При этом увеличение концентрации Cl–-ионов в 
10 раз приводит к уменьшению потенциала ак-
тивации на 1,0 В, увеличение Cl–-ионов в 100 раз 
– на 2,0 В. При этом на поверхности электрода 
наблюдаются локальные разрушения.

добавка гидроксида натрия в 0,1 М раствор 
Na3PO4 способствует смещению потенциала 
коррозии в отрицательную сторону на 0,4–0,5 В 
и увеличению плотности тока коррозии в 6–9 
раз (СNaOH = 10–3–10–1 моль/л). 

Таким образом, в работе изучено электрохи-
мическое поведение алюминиевого электрода в 
водных растворах, содержащих фосфат-ионы в 
широком диапазоне концентраций и установле-
на зависимость ряда электрохимических харак-
теристик от состава и концентрации раствора. 
Полученные экспериментальные данные пред-
ставляют интерес для целенаправленного вы-
бора оптимальных условий ионизации или пас-
сивации алюминиевого электрода в различных 
практических приложениях.
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Создание биоконъюгатов наночастиц (нЧ) 
благородных металлов (Ag, Au, Pt) – это одна 
из возможностей синтеза новых комплексов с 
уникальными характеристиками. Свойства би-
конъюгатов напрямую зависят от вида субстрата 
и типа наночастиц. Благодаря соответствующей 
площади поверхности большинство благород-
ных наночастиц проявляют высокую транспорт-
ную способность и могут быть использованы в 
качестве электрохимических меток. наночасти-
цы серебра являются идеальными кандидатами 
фундаментальных исследований взаимодей-
ствия «белок-наночастица». Бычий сывороточ-
ный альбумин (БСа) широко применяется в ме-
дицине и различных видах анализа, 
как модельный белок для изучения 
взаимодействия белков с металла-
ми, поскольку альбумины являются 
широко распространенными белка-
ми в крови.

В последнее время усилия ис-
следователей направлено на разра-
ботку электрохимических иммуно-
сенсоров, где наночастицы металлов 
в составе биоконъюгата использу-
ются, как метки при детекции анти-
генов-антител в крови человека. для 
любого практического применения 
нЧ в биологических жидкостях, ко-
торые содержат в своем объёме кон-
центрацию NaCl около 150 ммоль/л, 

необходимо контролировать их склонность к 
агрегации, агломерации и дестабилизации. 

настоящая работа посвящена оценке ста-
билизирующих и протекторных свойств БСа 
в коллоидных растворах нЧ серебра. наноча-
стицы серебра синтезировали химическим вос-
становлением из AgNO3 [1]. В работе меняли 
концентрацию БСа «без» и «с» последующим 
введением хлорида натрия. растворы биоконъ-
югатов и наночастиц серебра исследовали мето-
дом динамического рассеяния света (табл. 1) и 
УФ-спектрофотометрией (рис. 1). 

По полученным данным можно сделать вы-
вод, что размер наночастиц серебра увеличива-

рис. 1.		Спектры	поглощения	БСА	с	наночастица-
ми	серебра	(10	мкг/мл)	«без»	и	«с»	последующим	
введением	хлорида	натрия,	C	(NaCl)	–	0,9	%
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ется в зависимости от введённой концентрации 
в раствор БСа (табл. 1). Кроме того, БСа оказы-
вает стабилизирующее действие на наночасти-
цы серебра продолжительностью один месяц.

независимо от введённой концентрации 
БСа в раствор наночастиц серебра, невозможно 
разрушение коллоида за счет образования осад-
ка AgCl↓ о чём свидетельствуют данные спек-
трофотометрического анализа (рис. 1). Кроме 
того при введении хлорида натрия в интерва-
ле концентраций БСа от 0,05 до 1 %, происхо-
дит разрушение крупных наночастиц серебра и 
смещение полосы поглощения к 400 нм, за счёт 
повышения ионной силы раствора и сорбции 

ионов натрия. Таким образом, можно рекомен-
довать БСа, в качестве стабилизатора при по-
следующем получении биоконъюгатов.
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Мельдоний (милдронат, кардионат) – струк-
турный аналог гамма-бутиробетаина, вещества, 
встречающегося в каждой клетке организма. В 
основе действия этого средства – положитель-
ное влияние на энергетический обмен веществ 
в организме, а также некоторое тонизирующее 
действие на центральную нервную систему. 
Мельдоний в условиях повышенной нагрузки 
восстанавливает равновесие процессов достав-
ки и использования кислорода в клетках, акти-
визирует те процессы обмена веществ, которые 
для выработки энергии требуют меньшего рас-
хода кислорода. 

С 1 января 2016 года Всемирное антидопин-
говое агентство включило мельдоний в список 
запрещенных препаратов.Это резко обострило 
проблему высокочувствительного и экспрессно-
го определения данного вещества в биологиче-
ских объектах. 

Согласно анализу литературных данных, 
наиболее часто встречаются методики опре-
деления мельдония хроматографическими 
методами. Применяются мицеллярная элек-

трокинетическая хроматография с косвенным 
детектированием, ВЭжХ c масс-селективным 
детектированием, жидкостная хроматография, 
гидрофильная хроматография и др. Предел об-
наружения для данных методов составляет 1 
нг/мл–1. По метрологическим параметрам мето-
ды удовлетворяют аналитическим требованиям, 
но высокая стоимость оборудования не позво-
ляет внедрить данные методики повсеместно. 
наряду с этим применяются электрохимические 
методы анализа, такие как инверсионная воль-
тамперометрия, капиллярный электрофорез и 
потенциометрическое титрование. Потенцио-
метрическое титрование используется для опре-
деления качества лекарственной субстанции, но 
имеющийся предел обнаружения не позволяет 
определять мельдоний в биологических объек-
тах. В связи с этим разработка современных вы-
сокоэффективных электрохимических методик 
остаточного содержания мельдония в биологи-
ческих объектах (кровь, моча) и биологически 
активных добавках является крайне актуальной.

Цель работы – изучение электрохимиче-

таблица 1. распределение частиц по размерам при 
помощи метода динамического рассея-
ния света

название доля размер

нЧ серебра
18–30 % 8–12 нм

55 % 45–60 нм
нЧ + БСа 0,05 % 88 % 40 нм

нЧ + БСа 3 %
30 % 13–18 нм

40–50 % 63–70 нм
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ского поведения мельдония на углеродсодержа-
щих электродах и подбор основных вольтам-
перометрических условий его определения в 
биологических объектах. В работе использован 
автоматизированный вольтамперометрический 
комплекс СТа-М, обработка полученных дан-
ных проводилась с помощью установленной 
программы «СТа». для устранения мешающего 
влияния растворенного кислорода использован 
метод деаэрации – пропускание азота через рас-
твор.

апробированы различные варианты, с ис-
пользованием двух- и трехэлектродных схем: с 
использованием графитового, стеклоуглеродно-
го и ртутно-пленочного электродов в качестве 
индикаторных электродов без модификации и 
с модификацией (с органическим и металли-
ческим модификатором); хлоридсеребряного 
электрода, заполненного 1 моль/дм3 раствором 
хлорида калия в качестве электрода сравнения; 
стеклоуглеродный и хлоридсеребряный элект-
роды в качестве вспомогательных. наибольшей 
чувствительностью обладает система, состоящая 
из графитового электрода, модифицированная 
золотом и хлоридсеребряного электрода. При 
введении вспомогательного электрода, увели-
чение аналитического сигнала не наблюдалось, 
поэтому в дальнейших исследованиях исполь-
зовали двухэлектродную систему. изучена зави-
симость тока пика мельдония от его содержания 
в растворе на различных типах индикаторных 
электродов. Величина потенциала окисления ор-
ганического вещества определяется строением, 

структурой и степенью адсорбируемости на гек-
сагонах графита, имеющих π-зонную структуру. 
Структурное подобие материала электрода и 
стереоспецифическая адсорбция, по-видимому, 
благоприятствует переходу электронов и спо-
собствует обратимому восстановлению мель-
дония на графитовых электродах. Показано, что 
на золото-графитовых электродах наблюдается 
максимальная чувствительность градуировоч-
ной зависимости и диапазон линейности состав-
лял от 6 до 16 • 10–8 моль/л.

осуществлен выбор концентрации ионов 
золота на аналитический сигнал мельдония. По-
казано, что при концентрации золота 3 • 10–3 г/л 
наблюдается максимальный ток пика определяе-
мого вещества и с увеличением ее концентрации 
аналитический сигнал уменьшается, вероятно 
из-за увеличения эффективной толщины осадка 
золота на электроде.

исследовано влияние рн фонового электро-
лита на аналитический сигнал мельдония. для 
этого использовали 0,1 М растворы следующих 
веществ Na3C6H5O7, LiCl, Na3PO4, Na2HPO4, 
NaOH, KOH и буферный раствор Бриттона-ро-
бинсона при рн 9,2. В результате проведенных 
экспериментов получено, что аналитический 
сигнал мельдония устойчиво наблюдается в ще-
лочных растворах при рн 9,0–9,3 в буферном 
растворе Бриттона-робинсона.

В результате проведенных исследований 
предложен алгоритм методики выполнения из-
мерений мельдония в биологических средах.
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Молекулы аминокислот и пептидов имеют 
в своём составе различные донорные группы, 
которые позволяют им выступать комплексо-
образующими реагентами при взаимодействии 
с ионами тяжёлых металлов. Получающиеся 
при этом комплексные соединения могут иметь 
широкое применение в аналитической химии, 
медицине и фармакологии. Так, комплексные 
соединения этилендиаминтетрауксусной кис-
лоты (ЭдТа) могут применяться при определе-
нии тяжёлых металлов методом капиллярного 
зонного электрофореза [1]. При этом введение 
в капилляр дополнительных реагентов – ди- и 
триглицина – позволяет добиться лучшего раз-
деления комплексов Ме ЭдТа. Хотя механизм 
селективного действия данных олигопептидов 
окончательно не установлен, можно предполо-
жить, что основной вклад в разделение вносит 
взаимодействие ионов металлов с донорными 
центрами олигопептидов.

для объяснения механизма действия ком-
плекс-селекторов необходимо располагать ин-
формацией об устойчивости комплексов, обра-
зуемых диглицином (ГГ) и триглицином (ГГГ) 
с ионами металлов, а также о возможности об-
разования разнолигандных комплексов Ме-ГГ-
Г(ГГ)-ЭдТа в условиях электорофоретическо-
го разделения: фоновый электролит на основе 
0,1 моль/дм3 фосфатного буферного раствора 
(рн 4,5) с добавлением 1 • 10–5 моль/дм3 гидрок-
сида цетилтриметиламмония, температура 
25 °C. 

Литературные данные об ионизации и 
комплексообразовании олигопептидов глици-
на с ионами металлов противоречивы и недо-
статочны для объяснения влияния реагентов 
на разделение комплексов Ме-ЭдТа в элек-
трофоретическом эксперименте. образование 
разнолигандных комплексов ионов металлов 
с ЭдТа, ГГ и ГГГ ранее не изучалось. В связи 
с этим в рамках данной работы были исследо-
ваны кислотно-основные свойства ГГ и ГГГ, 

устойчивость образуемых ими комплексов с 
ионами некоторых тяжёлых металлов (Cu (II), 
Co (II), Ni (II), Mn (II), Cd (II), Zn (II), Pb (II) и 
Cr (III)), а также разнолигандных комплексов 
Ме-ГГГ(ГГ)-ЭдТа методом потенциометриче-
ского титрования при ионной силе, равной 0,1 
моль/дм3 (KCl или KNO3), и температуре 25 °С. 
для определения констант ионизации олиго-
пептидов и устойчивости комплексов титровали 
растворы олигопептидов в отсутствии и в при-
сутствии ионов металлов растворами HCl или 
NaOH. Потенциометрическое титрование для 
определения констант устойчивости разноли-
гандных комплексов проводили в соотвествии с 
методикой, описанной в статье [2].

Константы кислотной ионизации иссле-
дуемых реагентов рассчитаны по уравнению 
Гендерсона-Гассельбаха [3]. Установлено, что с 
увеличением длины пептидной цепи основность 
аминогрупы и кислотность кабоксильной груп-
пы уменьшаются. 

общие константы устойчивости комплексов 
ГГГ и ГГ с ионами тяжёлых металлов состава 
1 : 1 и 1 : 2 (металл : лиганд) рассчитаны по выра-
жению, предложенному Г. ирвингом и Х. рос-
сотти [4]. С использованием программы CLINP 
2.1 [5] рассчитаны общие константы устойчиво-
сти предполагаемых депротонированных ком-
плексов исследуемых металлов с олигопептида-
ми глицина. Показано, что величины констант 
устойчивости для всех исследованных металлов 
достаточно близки, при этом для металлов чет-
вёртого периода соблюдается ряд ирвинга-Ви-
льямса [6].

Константы образования разнолигандных 
комплексов при взаимодействии олигопептидов 
с комплексами Ме-ЭдТа, рассчитанные с ис-
пользованием системы компьютерной матема-
тики Maple 16, оказались невелики, однако мож-
но предположить, что это взаимодействие также 
вносит вклад в разделение комплексов методом 
капиллярного зонного электрофореза.
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В настоящее время на рынке пищевых про-
дуктов для приготовления продуктов питания в 
домашних условиях присутствуют дрожжевые 
препараты различного качества (Саф-Момент, 
Саф-Левюр, ТМ «Смачна Кухня», Pakmaya, Dr. 
Oetker, Трапеза и др.). для биотехнологическо-
го процесса получения качественного продукта 
(препарата) используют свежие, здоровые пе-
карские дрожжи с высоким уровнем активности, 
что обеспечивает стабильность процесса броже-
ния [1]. Кроме этого, параллельно производят 
контроль жизнеспособности дрожжей с исполь-
зованием прямых методов микробиологии, ко-
торый осуществляется в специализированных 
лабораториях. Таким образом, все большую 
популярность приобретают методы быстрой 
микробиологии, основанные на измерении в 
анализируемом образце какого-либо физико-хи-
мического параметра [2].

Целью нашей работы являлась определение 
зимазной активности пекарских дрожжей хро-
нокондуктометрическим субстратным методом.

В качестве объекта исследования были вы-
браны широко распространённые на рынке пе-
карские дрожжи марок Саф-Момент, Dr. Oetker 
и Трапеза. о зимазной активности пекарских 
дрожжей судили по скорости изменения элек-
тропроводности после добавления субстрата к 
образцу в ходе кондуктометрического анализа 
[3]. В качестве субстрата выступал 5 % раствор 
глюкозы, который вносили после 5 минут ана-
лиза. изменение электропроводности фиксиро-
вали через 15, 20, 25, 30, 35, 40 мин на приборе 

«анализатор метаболической активности» [4]. 
Суммарную зимазную активность дрожжевого 
продукта определяли по формуле [3]. результа-
ты зимазной активности представлены в виде 

гистограммы (рис. 1).
для установления качества дрожжевых пре-

паратов использовали манометрический метод 
определения зимазной и мальтазной активно-
стей [5].

В ходе работы было установлено, что опти-
мальным временем определения зимазной ак-
тивности хронокондуктометрическим методом 
является 15 мин. В случае увеличения времени 
(более 15 мин.) происходит уменьшение актив-
ности, связанное с завершением процесса бро-
жения. Также была установлена линейная кор-

теоретические и прикладные 
аспекты фармации и 
биотехнологии

подсекция 
Секции 3

рис. 1.		Гистограмма	опеределение	зи-
мазной	активности	пекарских	дрож-
жей	хронокондуктометрическим	мето-
дом	через	15,	20,	25,	30,	35,	40	мин.
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реляция между хронокондуктометрическим и 
манометрическим методами определения актив-
ности. Было выявлено, что исследуемые препа-

раты дрожжей обладают специфичной зимазной 
активностью и содержат хлебопекарные дрож-
жи хорошего и среднего качества. 
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диагноСтка опуХоли методом магнитно-
резонанСной томаграфии С иСпользованием 

наночаСтиц Fe3O4, нацеленныХ рн-
завиСимым вСтраивающимСя пептидом 

О.Я. Брикунова
Научный руководитель – к.б.н., доцент А.Г. Першина
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Применение наноматериалов в медицине 
открывает новые возможности в диагностике и 
терапии заболеваний. размер наночастиц сопо-
ставим с размером биомолекул таких как рнК и 
белки, что обуславливает перспективы их при-
менения для неинвазивной прижизненной ви-
зуализации. для эффективного взаимодействия 
наночастиц с биологической мишенью поверх-
ность наночастиц модифицируется с использо-
ванием молекул, способных специфически вза-
имодействовать с клетками в патологическом 
очаге. 

одним из перспективных типов подобных 
конструкций являются магнитные наночастицы 
Fe3O4, поверхность которых функционализиро-
вана рн-зависимым встраивающимся пептидом 
(Fe3O4–pHLIP) [1]. данная конструкция облада-
ет МрТ-контрастными свойствами и способна 
специфически накапливаться в поврежденных 
тканях, за счет встраивания пептида в мембра-
ну клеток при пониженной межклеточной рн. 
Это открывает возможность успешно применять 

данную конструкцию для диагностики опухо-
лей, выявления воспаления и ишемии.

Цель данной работы заключалась в исследо-
вание способности наноматериала Fe3O4–pHLIP 
селективно накапливаться в экспериментальной 
опухоли (ксенографт) для визуализации опухо-
ли методом магнитно-резонансной томографии 
(МрТ). 

Эксперимент был проведен на иммуноде-
фицитных мышах линии SCID, с транспланти-
рованной опухолью аденокарциномы молочной 
железы человека MDA-MB-231, на базе SPF-ви-
вария иЦиГ Со ран (г. новосибирск). Мышам 
прививали подкожно в область правой лопатки 
5×105 опухолевых клеток. животных с разви-
той опухолью были разделены на две группы. 
Экспериментальной группе (n = 5) внутрибрюш-
инно вводили Fe3O4–pHLIP в физиологическом 
растворе (2 мг/кг), мышам контрольной группы 
препарат не вводили. животных сканировали на 
Мр-томографе (Bruker Biospec, 11,7 Т) через 2 
и 40 часов после введения Fe3O4–pHLIP. После 
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сканирования животных выводили из экспери-
мента, методом асфиксии с CO2, и забирали об-
разцы тканей органов (селезенка, печень, почка, 
тимус) и опухоли. для оценки эффективности 
накопления препарата в опухоли, определяли 
концентрацию железа в образцах феррозиновым 
методом, методами гистологического анализа 
(окрашивание по Перлсу) и просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ).

на Т2-взвешенных МрТ изображениях экс-
периментальных животных регистрировали 
снижение интенсивности сигнала от опухоли 
уже через два часа после введения наноконъю-
гата, на Т2-изображениях полученных через 40 

часов после введения подавление сигнала от 
опухоли усиливалось, что свидетельствовало о 
накоплении наноконъюгата в опухоли. накопле-
ние наночастиц в опухоли было подтверждено 
данными определения концентрации железа. По 
данным исследования ткани опухоли, получен-
ной от экспериментальной группы животных, 
методом ПЭМ обнаруживали скопление Fe3O4–
pHLIP во внутриклеточных везикулах.

Таким образом, подтверждена возможность 
применения наноматериала Fe3O4–pHLIP для ви-
зуализации опухолей методом МрТ, за счет его 
способности селективно накапливаться в клет-
ках опухоли.
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В современном спорте высоких достижений 
биохимический контроль состояния спортсме-
нов является практически обязательной состав-
ной частью процесса его подготовки. В прошед-
шие десять лет наблюдался сильный всплеск 
внимания к изучению слюны и её свойств. 
Слюнные железы тонко реагируют на любые 
изменения в состоянии внутренних органов и 
систем организма, будь это патологический про-
цесс или физиологическое состояние. 

В исследовании принимали участие баскет-
болисты в возрасте от 18 до 22 лет, и девушки, 
занимающиеся фитнесом, в возрасте от 18 до 25 
лет. У обследуемых собирали ротовую жидкость 
в стерильную пробирку с плотно закрывающей-
ся крышкой не ранее чем через 2 часа после при-
ема пищи, до и после интенсивной физической 
нагрузки, а также на следующий день после 
восстановления. В полученных образцах слюны 
определяли содержание ионов Ca2+, PO4

3–, глю-
козы, рн среды [1]. 

известно, что физиологической нормой со-
держания ионов кальция считается 1–2 ммоль/л 
[2]. У обследуемых баскетболистов содержание 

ионов Ca2+ падает ниже нормы после трениров-
ки. Это связано с тем, что во время тренировки 
часть кальция выходит вместе с потом. Утром 
следующего дня концентрация приходит в нор-
му, что говорит об успешном восстановлении 
организма. для девушек, занимающихся фитне-
сом концентрация ионов Ca2+ не изменяется.

При физичеcкой нагрузке мышечная дея-
тельность осуществляется за счет расщепления 
аТФ, сопровождающееся выделением PO4

3– ио-
нов и выделением большого количества энергии 
[3]. В зависимости от степени нагрузки концен-
трация PO4

3– в слюне может как увеличиваться, 
так и уменьшаться. У баскетболистов содержа-
ние PO4

3– в слюне незначительно уменьшает-
ся в ходе тренировки, а после восстановления 
возвращается к исходному значению, что гово-
рит о средней степени нагрузки на организм и 
хорошем восстановлении. для всех испытуемых 
содержание PO4

3– находится в пределах физио-
логической нормы (1,9‒7,7 ммоль/л) [2]. У де-
вушек, занимающихся фитнесом концентрация 
PO4

3– ионов уменьшается после тренировки, что 
говорит о работе в зоне высокой нагрузки. 
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Глюкоза является главным источником 
энергии в организме. Быстрота ее распада и 
окисления, а также возможность быстрого из-
влечения обеспечивают экстренную мобилиза-
цию энергетических ресурсов при стремительно 
нарастающих затратах энергии в случаях интен-
сивных мышечных нагрузок [4]. нормальное со-
держание глюкозы в смешанной слюне человека 
варьируется в пределах 0,06‒0,17 ммоль/л [2]. У 
всех наблюдаемых спортсменов концентрация 
глюкозы остается в пределах нормы. на следу-
ющее утро уровень глюкозы увеличивается, что 
говорит о восстановлении организма.

Среднее значение рн слюны в нормальном 
состоянии 6,5–7,0 [2]. измерение рн проб слю-
ны баскетболистов выявило следующее распре-
деление показаний: до и после тренировки пре-
обладает рн свыше 6 единиц, то есть буферные 
системы в слюне сохраняют свою емкость и под-
держивают кислотность слюны в норме. изме-

нение рн в сторону более кислых сред на утро 
следующего дня объясняется суточными коле-
баниями кислотности. Следовательно, можно 
сделать вывод об отсутствии патогенных откло-
нений кислотности среды у исследуемой группы 
спортсменов. У группы девушек наблюдается 
рн в районе 5‒6 единиц, что говорит о наличии 
заболеваний, связанных с пищеварительной си-
стемой. После тренировки значение рн увели-
чивается и кислотность слюны приближается к 
нормальному значению, однако после восста-
новления снова падает, что говорит о возвраще-
нии организма в исходное состояние.

Таким образом, в работе исследовано вли-
яние физической нагрузки на состав ротовой 
жидкости спортсменов-баскетболистов и деву-
шек, занимающихся фитнесом. Показана воз-
можность лабораторной диагностики уровня 
физической нагрузки на организм человека по 
составу слюны. 
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В современном мире в связи с развитием 
атомной индустрии экологические проблемы 
становятся проблемами глобального масштаба. 
В связи с тем, что тяжелые и радиоактивные 
металлы имеют возможность накапливаться во 
всей пищевой цепи и, следовательно, в орга-
низме человека, загрязнения водных объектов 
неорганическими и органическими веществами 
являются одними из самых важных проблем ох-
раны окружающей среды [1]. 

известно, что при добыче и переработке руд 
образуются жидкие радиоактивные отходы, ко-
торые представлены следующими основными 

видами: технологическая вода, шахтная вода, 
растворы выщелачивания. Поэтому в настоя-
щее время одной из актуальных международных 
экологических задач является очистка воды от 
солей тяжелых и радиоактивных металлов до 
нормативов, предусмотренных действующими 
стандартами для питьевой воды. ионы урана 
являются одними из самых распространенных 
отходов атомной промышленности. Предельно 
допустимая концентрация (ПдК) для раствори-
мых соединений урана составляет 0,1 мг/л, уран 
относят к первому классу опасности [2].

целью работы является изучение сорбци-
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онной активности плесневых гри-
бов разных видов, входящих в со-
став композитного биосорбента и 
определение оптимального времени 
его экспозиции на модельных рас-
творах уранила азотнокислого.

В работе мы использовали два 
вида плесневых грибов – Aspergillus	
niger и Mucor, а также два вида нано-
частиц – наночастицы железа Fe2O3 
и наночастицы железа Fe3O4. В ре-
зультате получилось 4 вида компо-
зитных сорбентов (табл. 1). иссле-
дования проводили по отношению 
к водным модельным растворам 
уранила азотнокислого с различной 
исходной концентрацией ионов урана. Время 
выдержки с композитным биосорбентом соста-
вило 4 часа. остаточную концентрацию урана 
измеряли на спектрофлюориметре «Флюорат-
02-2М». на основании полученных данных 
(табл. 1) вычислили степень сорбции исследуе-
мых композитных биосорбентов. 

Было обнаружено, что наибольшей сорб-

ционной активностью по отношению к ионам 
урана обладает композитный сорбент на основе 
плесневых грибов A.	Niger и наночастиц Fe2O3. 

Также были проведены опыты по десорбции 
сорбентом раствором гидрокарбоната натрия. 
Было обнаружено, что композитные сорбенты 
способен десорбировать ионы урана, поэтому 
их можно использовать многократно.
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рис. 1.		Зависимость	показателя	относитель-
ной	сорбции	(S	%)	от	вида	сорбента

таблица 1. Концентрация ионов урана после сорбции различными видами композитных сорбентов при вре-
мени экспозиции 4 часа

Сорбент исходная концентрация 
ионов урана, мкг/л

Конечная концентрация 
ионов урана, мкг/л Степень сорбции, %

Mucor + Fe2O3 230,3 110,9 51 

A.	Niger + Fe3O4 230,3 131,7 43 

Mucor + Fe3O4 230,3 146,3 36,5 

A.	Niger + Fe2O3 230,3 108,4 53 
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отношении микробиологичеСкиХ загрязнений

Г.Д. Вачадзе, И.В. Мартемьянова, Д.В. Мартемьянов, Е.В. Плотников
Научный руководитель – к.х.н. С.П. Журавков

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, vachadzeg@mail.ru 

Присутствие микроорганизмов питьевой 
воде является важнейшим санитарно-гигиениче-
ским параметром, который строго нормируется. 
однако, очистка воды от микробиологических 
загрязнений по-прежнему остается сложной 
проблемой, особенно в полевых и экстремаль-
ных условиях. Поэтому создание и изучение 
свойств эффективных сорбционных материалов 
является актуальной темой исследований [1, 2].

В данной работе, в качестве основы для 
фильтровальных материалов, был выбран глау-
конит, добываемый в Томской области. Целью 
исследования была сравнительная оценка сорб-
ционной эффективности разных фракций глау-
конита и широко используемого сорбента – ак-
тивированного угля для очистки водных сред от 
микробиологических загрязнений. В качестве 
тестовой культуры использовали E.	coli, как ос-
новной показатель для оценки качества воды. 
извлечение микробиологических загрязнений 
из модельного суспензии с помощью исследуе-
мого фильтровального материала проводилось 
в динамическом режиме. Фильтровальный ма-
териал на основе глауконита (Бакчарское ме-
сторождение) и активированного угля (марки 
БаУ-а) загружался в засыпной фильтровальный 
модуль (стеклянная трубка, длина 150 мм, вну-
тренний диаметр 8 мм), в количестве от 5 до 10 г, 
в зависимости от соответствующей фракции. 
нужные фракции сорбентов получали механи-
ческим измельчением и просеиванием через со-
ответствующие сита. Модельная бактериальная 
суспензия готовилась на отстоянной водопро-
водной воде путем внесения культуры E.	Coli 
для получения конечной концентрации 2,5×107 
Кое/мл. Пропускание бактериальной суспензии 

через исследуемый материал, находящийся в 
фильтровальном модуле, осуществлялось с по-
мощью перистальтического насоса. После филь-
трации 100 мл бактериальной суспензии, прово-
дится отбор пробы в стерильных условиях. для 
выявления бактерий E.	Coli в пробе проводили 
посев материала (серию десятикратных разведе-
ний) на чашки Петри с мясо-пептонным агаром, 
которые затем помещали в термостат при 37 °С. 
Учёт результатов проводился через 24 часа, пу-
тём подсчёта колоний и выражался числом коло-
ниеобразующих единиц (Кое) в 1 мл образца. 

В таблице 1 показана эффективность извле-
чения микробиологических загрязнений из мо-
дельной бактериальной суспензии в динамиче-
ских условиях.

Полученные результаты показали, что круп-
ные фракции сорбентов как глауконита, так и 
активированного угля показали низкую эффек-
тивность при очистке от микробиологических 
загрязнений. Концентрация бактерий в пробе 
начинает заметно снижаться фильтрах с загруз-
кой в диапазоне 0,1–0,5 мм, более эффективно 
в данном диапазоне сработал активированный 
уголь. Фракция сорбентов менее 0,1 мм эффек-
тивно очищает тестовую суспензию от бактерий 
E.	Coli, при этом глауконит полностью удалил 
бактерии из суспензии, до уровня гигиениче-
ских нормативов к питьевой воде. В результате 
сравнения сорбенты показали близкие результа-
ты, показав удовлетворительную очистку от бак-
терий только при размере фракций менее 0,1 мм. 
Стоит отметить, что активированный уголь об-
ладает меньшим гидродинамическим сопротив-
лением, однако не обладает достаточной меха-
нической прочностью.

таблица 1. результаты активности сорбентов в отношении микробиологических загрязнений
исходная концен-
трация микроорга-

низмов, Кое/мл
Фракция сорбента, мм.

Глауконит. Количе-
ство бактерий после 
фильтрации, Кое/мл

активированный уголь. 
Количество бактерий по-
сле фильтрации, Кое/мл

2,5×107

менее 0,1 0 7,2×10
0,1–0,5 4×104 8,2×10
0,5–1 1,25×107 1,0×107
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В результате проведённых исследований 
фильтровального материала установлено, что 
глауконит Бакчарского месторождения имеет 
перспективы применения в качестве сорбента. 
однако, необходимы расширенные исследова-
ния данного материала, в том числе с различной 

модификацией поверхности сорбентов.
работа выполнена при поддержке гранта 

Президента российской Федерации для под-
держки молодых российских ученых № МК-
5939.2016
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микрокриСталлизация биологичеСкиХ 
жидкоСтей как ХарактериСтика общего 

СоСтояния организма (на примере 
ротовой жидкоСти человека)

Ю.Г. Виноградова, Е.С. Чиканова
Научный руководитель – д.г.-м.н., профессор О.А. Голованова.

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 
644077, Россия, г. Омск, пр. Мира 55-А, Yuligradova@yandex.ru

изучение микрокристаллизации биологи-
ческих жидкостей представляет большой инте-
рес для развития методик диагностики человека 
[1]. Установлено, что характер микрокристаллов 
ротовой жидкости имеет индивидуальные осо-
бенности, которые связаны с состоянием орга-
низма, тканей полости рта, характером питания 
и экологической обстановкой, а значит может 
служить критерием для оценки общего состоя-
ния организма [2]. 

основу микрокристаллов ротовой жидкости 
(смешанной слюны) составляет хлорид натрия, 
который при кристаллизации в тонкой пленке 
в присутствии белков образует кристаллы ден-
дритной формы. При высушивании слюны здо-
рового человека под микроскопом видны ми-
крокристаллы, имеющие характерный рисунок 
сформированных «листьев папоротника» или 
«коралловых ветвей» [2]. При отклонении со-
става слюны от нормы характер рисунка может 
изменятся в соответствии с пятибалльной шка-
лой: от полного отсутствия листьев (0 баллов) 
до полностью развитых (5 баллов) [3].

для установления типа микрокристаллиза-
ции (МКС) слюны использовалась методика кри-

сталлизации в тонкой пленке. образцы слюны 
собирали у баскетболистов в возрасте от 18 до 
22 лет, а также у группы девушек, начинающих 
заниматься фитнесом (большей частью не зани-
мавшихся ранее спортом систематически) в воз-
расте от 18 до 25 лет. отбор проб проводился до 
и после тренировки, а также на следующий день 
после неё. Капли слюны наносили на обезжирен-
ное предметное стекло и высушивали при 25 °С. 
Кристаллы рассматривали в микроскоп XSP-104 
и делали снимки с разрешением 2048×1536 на 
камеру ToupCam UCMOS03100KPA. Получен-
ные изображения оценивали по пятибалльной 
шкале.

При сопоставлении результатов баскетболи-
стов и девушек было выявлено различие в харак-
тере и динамике МКС. Средний балл по груп-
пе баскетболистов оказался выше чем средний 
балл в группе девушек. Это соответствует тому 
факту, что люди, регулярно занимающиеся спор-
том, находятся в лучшей физической форме, чем 
нетренированные люди. 

В процессе тренировки тип МКС у баскет-
болистов практически не изменялся, что говорит 
о привыкании организма к постоянным нагруз-
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кам. У девушек же наоборот были отмечены из-
менения в сторону ухудшения или улучшения 
характера МКС в зависимости от индивидуаль-
ной переносимости тренировок, а также интен-
сивности индивидуальной нагрузки.

на следующий день после тренировки у 
группы баскетболистов тип МКС возвращался к 
исходному значению, тогда как для большинства 
девушек было отмечено снижение типа МКС, 
что соответствует ухудшению состояния орга-
низма (рис. 1).

В ходе мониторинга состояния двух групп 
выявилась избыточная нагрузка в процессе фит-

несс-тренировок, которая при недостаточных 
релаксационных мерах приводила к постепен-
ному ухудшению состояния начинающих спор-
тсменок. изменения в состоянии организмов 
были подтверждены анализом химического со-
става слюны двух исследуемых групп. 

Таким образом в ходе исследования была 
подтверждена применимость оценки состояния 
организма по типу МКС независимо от началь-
ного состояния, что дает возможность разработ-
ки тест-контроля восприятия организмом чело-
века разных физических нагрузок.
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В настоящее время для терапии злокаче-
ственных новообразований, используются ком-
плексные подходы. одним из таких подходов 
является сочетание химиотерапии и термотера-
пии. Благодаря разностороннему воздействию 
на опухоль, такой подход обеспечивает наиболь-

шую эффективность лечения и соответственно, 
повышение качества и продолжительности жиз-
ни пациентов. 

В настоящее время, химиотерапия являет-
ся одним из основных методов лечения онко-
логических заболеваний. К сожалению, хими-

рис. 1.		Изменение	типа	МКС	у	группы:	а)	баскетболистов,	б)	девушек

б

а
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отерапевтические методы обладают большим 
количеством побочных эффектов. Это связано с 
тем, что используемые для проведения терапии 
лекарственные средства, оказывают влияние не 
только на пораженные, но и на здоровые клетки 
организма [1].

В результате этого, в последние годы воз-
рос интерес к исследованиям в области целевой 
доставки противоопухолевых лекарственных 
средств. Целевая доставка обеспечивает значи-
тельное повышение эффективности химиоте-
рапии, а также снижение количества и степени 
влияния лекарственного средства на здоровые 
клетки организма.

В последние годы для повышения эффек-
тивности химиотерапии, проводят ее сочетание 
с магнитной гипертермией (МГТ). Вызванное 
МГТ повышение внутренней температуры ока-
зывает определенное воздействие на раковые 
клетки [2]. МГТ считается эффективным тера-
певтическим методом в лечении онкологических 
заболеваний [3]. Более того МГТ характеризу-
ется неинвазивностью, что делает ее особенно 
перспективным в качестве методики нехирурги-
ческого лечения [4]. В результате всего вышеска-
занного сочетание различных терапевтических 
подходов, оказывает существенное влияние на 
эффективность проводимого лечения.

Таким образом создание мультимодальных 
систем для противоопухолевой терапии, которые 
с одной стороны будут оказывать разнонаправ-
ленное влияние на раковые клетки, а с другой 
обладать минимальным количеством побочных 
эффектов, в настоящее время является наиболее 
перспективным направлением.

Целью работы являлась разработка методи-
ки получения конъюгата на основе микрочастиц 
железа (0) с модифицированной поверхностью 
(МЧ) и противоопухолевого препарата доксору-
бицина.

разработанная методика включает в себя 3 
основных этапа, а именно, присоединение к по-
верхности МЧ доксорубицина, стабилизация по-
лученного конъюгата и очистка. 

Присоединение осуществляется за счет 
электростатического взаимодействия между 
функциональными группами доксорубицина и 
карбоксильными группами, находящимися на 
поверхности МЧ. 

В качестве стабилизатора был выбран хито-
зан с молекулярной массой 50–100 кда. Присое-
динение хитозана так же осуществляется за счет 
электростатического взаимодействия. его моле-
кула имеет положительный заряд, что позволяет 
использовать его для комплексообразования [5].

очистка осуществляется за счет центрифу-
гирования реакционной массы и дальнейшей 
промывки остатка дистиллированной водой.

Методика получения: К водной суспензии 
микрочастиц железа добавляли определенный 
объем водного раствора доксорубицина и ин-
тенсивно перемешивали. далее к полученной 
смеси добавляли раствор хитозана и интенсивно 
перемешивали. Затем полученную смесь цен-
трифугировали. Супернатант отделяли от осад-
ка декантированием. далее осадок повторно су-
спендировали в дистиллированной воде до тех 
пор, пока не произойдет образование однород-
ной суспензии. Полученную суспензию повтор-
но центрифугировали при тех же условиях. 
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на настоящий момент все больше внимания 
уделяется влиянию состава микробиоты – ко-
лоний симбиотических бактерий, населяющих 
организм, на состояние человека. Сохранение 
физиологических соотношений в содержании 
различных видов бактерий крайне важно для 
поддержания здоровья. При изменении состава 
флоры, в частности вызванного бесконтрольным 
приемом антибиотиков, нормальное функцио-
нирование организма нарушается. В качестве 
примера можно привести инфекцию Clostridium	
difficile, которая является главным возбудителем 
псевдомембранозного колита, тяжёлого заболе-
вания кишечника, зачастую связанного с унич-
тожением кишечной микробиоты в случае нера-
циональной антибиотикотерапии [1].

Стандартные методы коррекции флоры 
включая прием про и пребиотиков не в состо-
янии восстановить состав микробиоты при его 
серьезном изменении. В последние годы в мире 
набирает популярность трансплантация кишеч-
ной микрофлоры от здорового донора человеку, 
страдающему расстройствами стула. В россии 
впервые трансплантация микробиоты от доно-
ра к больному человеку успешно прошла в но-
восибирске в ЦнМТ [2]. на сегодняшний день 
инфекция Clostridium	difficile по рекомендациям 
FDA является прямым показанием для транс-
плантации микробиоты [3].

Целью данной работы является разработка 
методики выделения микробиоты кишечника 
человека для последующей её трансплантации.

При решении поставленных задач в ком-
плексе использовались разные протоколы про-
боподготовки. для разработки методики ис-
пользовали образцы кала от разных доноров, 
навешанных в навеске 1 г, гомогенизированных 
при помощи пестика и ступки в 5 мл 1 % фос-
фатно-солевого раствора (ФСр). За основу вы-
деления бактериальной культуры взяли метод 
градиентного центрифугирования, количество 
градиентной жидкости составляло 1,6, 3,2 и 
5,0 мл. Перед нанесением пробы с бактериями 

на градиент, пробу очищали от крупного мусо-
ра (различных волокон) с помощью стрейнера с 
размером пор 100 мкм и 70 мкм. от более мелко-
го мусора (кристаллов солей и т.д.) использова-
ли метод отмывки в ФСр и осаждения бактерий 
центрифугированием при 5000 и 10000 g, 4 °C, 
10, 15 и 30 мин. После градиентного центрифу-
гирования (10000 g, 4 °C, 60 мин.) бактериаль-
ное кольцо отбирали и дважды отмывали в ФСр 
(5 мл пробы и 25 мл ФСр, центрифугирование 
14000 g, 5 мин.). 

для анализа качества выделения микробио-
ты проводили подсчет бактерий микроскопиче-
ским методом, определяли концентрацию белка 
(метод Бредфорда) и днК. 

Максимальное количество бактериальных 
клеток (9,7 • 107 кл/мл), белка (0,30 мг/мл) и днК 
(32 мг/мл) наблюдали в образцах прошедших 
все степени очистки (стрейнер 100 мкм, отмыв-
ка ФСр) и при использовании более щадящего 
метода центрифугирования (5000 g, 15 мин.), 
а также наслоение на 5 мл градиентной жид-
кости. При более жестком центрифугировании 
(10000 g, 10 мин.; 5000 g, 30 мин.) концентрации 
клеток, белка и днК были низкими – 3,7 • 107 и 
4,4 • 107 кл/мл, 0,10 и 0,11 мг/мл, 0,5 и 17,5 мг/мл, 
соответственно. 

В образцах, не прошедших предваритель-
ной очистки, при микроскопировании было об-
наружено большое количество волокон, микро-
кристаллов и других примесей, что значительно 
мешало подсчету клеток и определению концен-
трации белка и днК. 

для сохранения бактериальной культуры, 
бактерии замораживали в 20 % глицерине при 
–20 °C и –80 °C. МТТ-тест на жизнеспособность 
бактерий до и после замораживания показал бо-
лее высокий процент живых бактерий после за-
морозки при –80 °C.

Таким образом, были подобраны условия 
для выделения очищенной микробиоты чело-
века, методы стандартизации количественного 
определения и хранения.
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Биоразлагаемые скаффолды на основе по-
лимолочной кислоты (ПМК) находят широкое 
применение в регенеративной медицине [1]. 
однако, у них есть ряд недостатков, таких как 
гидрофобность поверхности, малое количество 
реакционно-способных групп, присутствие 
остаточных растворителей [2]. нанесение био-
полимеров, таких как, желатин позволяет увели-
чить гидрофильность и биосовместимость скаф-
фолдов [3].

Целью настоящей работы является раз-
работка и исследование физико-химических 
свойств биодеградируемых скаффолдов на ос-
нове полимолочной кислоты с поверхностью, 
модифицированной желатином.

Модифицирование скаффолда проводили 
с использованием ранее предложенной страте-
гии «растворитель/нерастворитель» [4, 5] в два 
этапа: вначале скаффолд размером 30×10 мм 
обрабатывали в течение 10 мин. смесью 
толуол/этанол в объемном соотношении 1/9. 
После чего наносили желатин из раствора жела-
тина растворенном в натрий-фосфатном буфере 
(PBS)-желатин с концентрацией 0,005 мг/мл. 

Время выдерживания составляло 1, 2, 3, 4 и 
5 ч. после чего, полученные образцы тщательно 

промывали в PBS и высушивали в вакууме тече-
ние 3 ч.

С использованием сканирующей электрон-
ной микроскопии (JEOL JCL-6000 plus) была 
изучена морфология скаффолда. Также было 
показано, что диаметр волокон образцов, вы-
держанных в растворе PBS-желатин увеличива-
ется с увеличением времени выдерживания от 
3,91 ± 0,82 до 5,30 ± 0,64 мкм. 

Смачиваемость поверхности скаффолда ис-
следовали методом оптической гониометрии на 
приборе СаМ 101 наблюдали, что скаффолды 
с нанесенным желатином обладают большей 
гидрофильностью (краевой угол смачивания 
0) по сравнению с чистым скаффолдом из по-
лимолочной кислоты (краевой угол смчивния 
59,20±16,6). 

Таким образом, был получен биодеградиру-
емоый скаффолд на основе полимолочной кис-
лоты с использованием нового метода нанесения 
желатина. Предложенный нами метод модифи-
цирования скаффолда не влияет на макрострук-
туру, но позволяет увеличить диаметр волокон. 
Полученные материалы обладают повышенной 
гидрофильностью
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Применение микроволнового облучения 
(МВо) позволяет существенно сократить время 
проведения реакций с часов до минут, увеличить 
выход и молекулярную массу продукта, умень-
шить полидисперсность полимеров [1].

В качестве катализатора синтеза полимо-
лочной кислоты (ПМК) в основном используют 
октаноат олова [2]. однако для применения в 
биомедицинской и фармацевтической промыш-
ленности присутствие примесей металлов неже-
лательно [3]. данные о влиянии аминокислот на 
полимеризацию оМК в условиях МВо отсут-
ствуют.

Целью данного исследования является из-
учение процесса полимеризации олигомеров 
молочной кислоты (оМК) в присутствии амино-

кислот в условиях МВо.
Полимеризацию ПМК проводили в мульти-

модальном реакторе в вакууме при барботиро-
вании азотом при мощностях 280, 360 Вт. В ка-
честве катализаторов использовали следующие 
аминокислоты: D,L‒β–аланин (β-Ala), D,L‒α–
аланин (α-Ala), аминоуксусная кислота (Gly), 
D,L‒β–фенил‒α–аланин (β-Phe-α-Ala) и сока-
тализаторы бензиловый (Bz) и трет-бутиловый 
спирты (t-BS). изученные образцы, исследовали 
иК и 1н ЯМр спектральными методами. Моле-
кулярный вес определяли вискозиметрическим 
методом. 

Полимеризацию ПМК в условиях микро-
волнового облучения проводили по общей схе-
ме, приведенной на рис. 1.

рис. 2.		Кинетика	реакции	полимеризации	
ОМК	в	присутствии	0,3	масс.	%	катализато-
ра:	α-Ala/Bz	(1	:	1)	при	280	Вт	(1),	360	Вт	(2);	
α-Ala/t-BS	(1	:	1)	при	280	Вт	(3),	360	Вт	(4)

рис. 3.		Кинетика	реакции	полимеризации	
ОМК	в	присутствии	0,3	масс.	%	ката-
лизатора	при	МВО	280	Вт:	1	‒	α-Ala/t-
BS;	2	–	β-Phe-α-Ala/t-BS;	3	–	Gly/t-BS

рис. 1.		Синтез	полимолочной	кислоты
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на рис. 2 и 3 представлены кинетические 
кривые реакции полимеризации оМК в присут-
ствии аминокислот. Следует отметить, что в от-
сутствие инициатора полимеризация оМК прак-
тически не протекает. Можно предположить, что 
аланин в отсутствие спиртов находится в виде 
цвиттер-иона, который является неактивным [4].

В спектрах синтезированных образцов на-
блюдаются полосы: ν(о–н) 3500–3000 см–1, 
ν(С=о) 1755 см–1, ν(С–N) 1500‒1430 см–1.

1H-ЯМр (CDCl3, δ, ppm): 5,17 (1H, q, –
CH(CH3)–), 4,36 (1H, q, –CH(CH3)OH конечная 
группа), 1,58 (3H, d, –CH3).

Установлено, что каталитическая ак-
тивность изменяется в ряду: β-Phe-α-
Ala > Gly > α-Ala > β-Ala. Более эффективным 
сокатализатором является t-BS спирт по сравне-
нию с Bz (см. рис. 2 и 3). оптимальное количе-
ство катализатора составляет 0,3 масс. %.

Высказано предположение, что в данном 
процессе присутствует так называемый, «мик-
роволновой эффект», т.е. при одинаковой тем-
пературе и времени в реакционном пространстве 
превращение оМК в полимер больше в случае 
облучения при 360 Вт (см. рис. 2).
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Лекарственный препарат аллохол (далее 
ЛП аллохол) – комбинированный желчегон-
ный препарат, обладающий холикинетическим 
и холеретическим действиями [1]. В отличие от 
многих препаратов этой терапевтической груп-
пы, полностью состоящих из синтетических 
веществ, ЛП аллохол содержит исключительно 
природные компоненты благодаря чему его при-
ем не вызывает побочных реакций [2].

В настоящее время лекарственный препарат 
выпускается в форме таблеток, покрытых обо-
лочкой [3]. Покрытие таблеток оболочкой позво-
ляет маскировать органолептические свойства 
лекарственного препарата, обусловленные на-
личием желчи и чеснока в его составе [4].

В большинстве случаев покрытие таблеток 
ЛП аллохол представляет собой сахарную обо-
лочку [3]. однако данный вид покрытия облада-

ет рядом недостатков[5]:
1. Повышенной способностью к микроб-

ной контаминации 
2. длительность нанесения покрытия (до 

12 ч.);
3. нестабильность технологического про-

цесса нанесения;
4. ограничивает применение аллохола 

людям, имеющим ограничение в потреблении 
сахара, что сужает круг потенциальных потре-
бителей лекарственного препарата.

В связи с этим целью работы являлось про-
ведение фармацевтической разработки получе-
ния ЛП аллохол, таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой. 

Поскольку основной функцией полимерного 
покрытия таблеток ЛП аллохол является маски-
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ровка неприятного вкуса и запаха ядра таблетки, 
было выбрано покрытие на основе производного 
целлюлозы – гидроксипропилметилцеллюлозы. 
данное производное удобно и экономично в ис-
пользовании, образует пленку, обладающую бы-
строй растворимостью в водных средах, которая 
способна маскировать вкус и улучшать внешний 
вид таблетки [4].

необходимый функциональный состав 
пленочного покрытия присутствует на фарма-
цевтическом рынке россии в готовой порошко-
образной форме под торговым наименованием 
– VIVACOAT PM-2P-169, производимого ком-
панией JRS Pharma GmbH & co.Kg, Германия 
(табл. 1): 

Покрытие в виде готовой водной суспензии 
наносилось на таблетки-ядра ЛП аллохол, по-

лученные методом прессования с предваритель-
ным гранулированием. 

Таблетки, покрытые оболочкой, были 
подвержены стресс-испытаниям, в результате 
которых были даны рекомендации по выбору 
первичной упаковки ЛП.

испытания стабильности позволили уста-
новить срок годности и условия хранения ЛП: 4 
года в сухом месте при 25 °С.

Таким образом, была проведена фармацев-
тическая разработка получения ЛП аллохол, 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, что 
позволило автоматизировать процесс нанесения 
покрытия на таблетки-ядра ЛП аллохол, сокра-
тить время технологической стадии на 10 ч., 
снизить риск микробной контаминации полу-
ченного ЛП. 
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средств
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таблица 1. Состав VIVACOAT PM-2P-169

№ Функция компонента наименование компонента
Содержание в 

составе пленочной 
композиции, %

Состав на 1 
таблетку, мг

1 Пленкообразователь Гидроксипропилме-
тил-целлюлоза 50,000 10,500

2 Краситель Титана диоксид 26,381 5,540
3 антисклеивающий агент Тальк 10,000 2,100
4 Пластификатор  Полиэтиленгликоль 3350 5,000 1,050
5 Протектор Гидроксипропилцеллюлоза 5,000 1,050
6

Красители
Солнечный закат желтый 0,119 0,025

7 Хинолиновый желтый 2,048 0,430
8 железа оксид желтый 1,452 0,305

итого 100,000 21,000
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нанобиоСорбентом из промышленныХ вод
Е.Е. Дремина

Научный руководитель – к.м.н., доцент М.В. Чубик
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
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Загрязнения тяжелыми металлами стано-
вится одной из самых серьезных экологических 
проблем в современном мире. Это является са-
мой проблемной угрозой для населения в плот-
ных странах, особенно для Китая и индии [1].

Присутствие тяжелых металлов даже в низ-
кой концентрации в различных водных ресурсах 
могут быть вредны для здоровья человека. обе-
звреживание тяжелых металлов очень важно из-
за их стойкости в окружающей среде. для того 
чтобы провести детоксикацию тяжелых метал-
лов используются различные методы, такие как 
окисление, фотокатализ химические коагулян-
ты, электрохимическую, биологическую очист-
ки, ионообменные смолы, обратный осмос и ад-
сорбцию [2].

При биосорбции биоматериалы способны 
связываться с тяжелыми металлами из даже 
самых разбавленных водных растворов, когда 
концентрация металла в диапазоне от менее 1 
до приблизительно 20 мг/л [3]. Биосорбция яв-
ляется технически осуществимой и экономи-
чески привлекательной альтернативой другим 
методам.

Целью работы является создание композит-
ного биосорбента, который позволит эффектив-
но проводить очистку сточных вод предприятий 

от примесей тяжёлых металлов и радионукли-
дов.

При исследовании был создан композитный 
нанобиосорбент, состоящий из мицелия плесне-
вого гриба Aspergillus	niger и наночастиц оксида 
алюминия Al2O3 и оксида кадмия CdO. для под-
тверждения осаждения наночастиц на мицелий 
использовали сканирующий электронный ми-
кроскоп. для определения степени сорбции был 
поставлен эксперимент с использованием сор-
бента в динамическом и статическом состояниях 
в течение 24 часов.

Полученные со сканирующей микроскопии 
снимки показывают, что нанопорошки изначаль-
но занимают не всю поверхность стенок мице-
лия, видны участки свободные от них. изучая 
степень сорбции (табл. 1) обнаружено, что со-
рбент проявляет свою активность уже в первые 
полчаса взаимодействия с загрязненной водой и 
спустя сутки этот показатель незначительно уве-
личивается. Лучший эффект сорбции заметен 
при использовании сорбента на основе мицелия 
плесневого гриба A.	niger и наночастиц оксида 
алюминия Al2O3. низкий показатель степени 
сорбции у A. niger и наночастиц оксида кадмия 
CdO спустя сутки говорит о том, что начался 
процесс десорбции.

таблица 1. Степень сорбции уранил-ионов в зависимости от времени

Время 
сорбции мкг/л мкг/л мкг/л мкг/л мкг/л

Средняя 
концентрация 

уранил-ио-
нов, мкг/л

Степень 
сорбции, 

S, %

промышлен-
ная вода 4368 4484 4546 4628 4663 4537,8

A.	niger + 
CdO, статика

30 минут 1881 1895 1889,5 1903 1907,5 1895,2 58,2
24 часа 1593,5 1570,5 1567,5 1554,5 1554,5 1568,1 65,4

А.	niger + CdO, 
динамика

30 минут 1992 1990 1986 1985 1989 1988,4 56,2
24 часа 4325 4950 4250 4245 4035 4361,2 3,9

A.	niger + 
Al2O3, статика

30 минут 2220,5 2218 2247 2261 2277,5 2244,8 50,5
24 часа 1026 1020 1016,5 1016,5 1018,5 1019,5 77,5

A.	niger + Al2O3, 
динамика

30 минут 1914 1916 1920 1916 1916 1916,4 57,8
24 часа 1442,5 1457,5 1458,5 1454 1454 1453,3 68
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Таким образом, полученные композит-
ные биосорбенты являются эффективными для 
очистки загрязненных вод. не полное покрытие 
мицелия наночастицами обуславливает смешан-

ный механизм сорбции: ионный обмен и физи-
ческая сорбция, что усиливает действие сорбен-
та.
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В данном сообщении представлены резуль-
таты экспериментального исследования органи-
ческих соединений (оС) в качестве ингибиторов 
коррозии (ин) и наводороживания мягкой стали 
с одновременной оценкой их бактерицидного 
действия на сульфатредуцирующие бактерии 
(СрБ) [1]. Сделан анализ влияния изменения 
концентрации ин на ингибирование указанных 
процессов.

известно, что в присутствии бактерий и 
продуктов жизнедеятельности различных ми-
кроорганизмов (Мо) среда становится коррози-
онно – активной. Бактериальные повреждения 
металлов и промышленных материалов со-
ставляют значительную часть в общем объеме 
биоповреждений [2–4]. огромные количества 
металлических стальных конструкций находят-
ся сейчас в контакте с почвой, морской водой и 
атмосферой [5].

В качестве металлического материала ис-
пользовали образцы мягкой стали Ст3, пло-
щадью поверхности 20 см2. Средой для корро-
зионных испытаний в условиях лаборатории 
служила водно-солевая среда Постгейт «Б», ино-
кулированная культурой СрБ вида Desulfovibrio	
desulfuricans [6, 7]. Представляло интерес оце-
нить коррозионную активность СрБ в условиях 
воздействия на агрессивную среду исследуемых 
ин.

В качестве ин использовали анионные ком-

плексы, синтезированные на основе оптически 
активных аминокислот. исследовали действие 
ин в концентрациях – 1 ммоль/л, 2 ммоль/л, 5 
ммоль/л и 10 ммоль/л. Синтез исследуемых в ка-
честве ин соединений проводился автором ста-
тьи.

Установлено, что все исследованные в ра-
боте оС при СрБ – инициированной коррозии 
проявили эффективное ингибирующее бактери-
цидное действие на СрБ, максимально умень-
шая численность Мо в 2,6 раз и снижая концен-
трацию биогенного сероводорода минимально 
в 1,5 раза, максимально в 3,5 раза. Численность 
СрБ и концентрация биогенного сероводорода 
уменьшаются с увеличением концентрации оС. 

В ходе эксперимента получили данные, сви-
детельствующие о снижении скорости коррозии, 
минимально уменьшая ее значение в 3,97 раз и 
уменьшении водородосодержания образцов, ми-
нимально в 1,4 раза при сравнении с контроль-
ным экспериментом. При переходе от одной 
концентрации к другой наблюдается повышение 
антикоррозионного действия стали со сторо-
ны всех испытуемых оС. Влияние увеличения 
концентрации оС не носит прогрессирующий 
характер применительно к ингибированию на-
водораживания стали.

наблюдение при минимальных концен-
трациях ин увеличения биоцидного эффекта и 
уменьшения скорости коррозии позволяет ис-
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пользование оС в минимальных количествах.
Проведенное исследование подтвердило 

также, что наличие у молекулы ин активных 

центров: полярных групп, гетероатомов, нали-
чие насыщенных и ароматических связей повы-
шает эффективность ин.
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интересным на сегодняшний день является 
создание подходов к диагностике заболеваний 
на основании изучения микробиома. Гельминты 
могут оказывать существенный вклад в измене-
ние качественного и количественного состава 
микробиотического сообщества органа мише-
ни. известно, что O.	felineus модифицирует ми-
кробиотический состав желчи [1]. на данный 
момент описторхоз является серьезным забо-
леванием не только на территории обь-иртыш-
ского бассейна (O.	felineus), но также в странах 
Юго-Восточной азии (O.	viverrini). особенно-
стью O.	felineus является способность полиме-
ризовать гем в гемозоин, в структуре которого 
содержится железо. Хорошо известно, что па-
разиты, питающиеся кровью, вырабатывают 
гемозоин в кровяное русло хозяина, однако, при 
инвазии O.	felineus данный пигмент аккумули-
руется в желчных протоках печени. Гемозоин 
при накоплении в желчных протоках приводит к 

образованию эктазий желчных протоков, запол-
ненных пигментом [2]. Следовательно, можно 
выявить микроорганизмы, связанные с потре-
блением железа, входящего в состав гемозоина.

Цель данного исследования – изучение ми-
кробиотического сообщества желчных протоков 
при экспериментальном описторхозе.

для проведения исследования было сфор-
мировано две группы животных: 7 золотистых 
хомяков мужского пола, линии SPF, инвазиро-
ванных O.	felineus и 5 интактных золотистых 
хомяков мужского пола, линии SPF. для экспе-
римента у инвазированных описторхозом жи-
вотных были забраны ткани желчных протоков, 
которые содержат гемозоин и ткани желчных 
протоков, которые не имеют гемозоина. У здо-
ровых животных тоже были забраны фраг-
менты желчных протоков. Также для экспери-
мента были забраны 5 образцов зрелых форм 
O.	felineus. Бактериальная днК была выделена 
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стандартным методом фенол-хлороформной 
экстракции. для исследования микробиоты про-
водилось высокопроизводительное секвениро-
вание участкаV3–V4 гена 16S ррнК. В резуль-
тате получена совокупность сиквенсов, которую 
анализировали с использованием биоинформа-
ционных подходов. 

При оценке альфа-разнообразия на основа-
нии индекса Chao1 выявлено, что альфа-разно-
образие микробиотического сообщества выше 
у образцов инвазированных животных при 
сравнении с образцами от интактных живот-
ных. отличия по альфа-разнообразию между 
микробиотами образцов желчных протоков с 
гемозоином и без него отсутствуют. При оцен-
ке бета-разнообразия микробиотического со-
общества желчных протоков методом анализа 
главных координат установлено, что между 
микробиомами интактных и инвазированных 
протоков различий не обнаружено. Также в об-
разцах зрелых форм O.	felineus была определена 

таксономическая представленность. на уровне 
родов выше представленность операционных 
таксономических единиц (оТе) наблюдали для 
Sphingomonas, Prevotella и Mythylobacterium. 
При этом минимальная представленность опе-
рационных таксономических единиц Flexispira, 
Lysinibacillus и Sphingopyxis. При сравнитель-
ном анализе представленности на зрелой форме 
O.	felineus и микробиома желчи при описторхозе 
можно выделить оТе родов, которые присут-
ствовали в обоих микробиомах: Sphingomonas, 
Mythylobacterium, Sphingobium, Coprococcus, 
Ruminococcus, Acinetobacter, Bacteroides, 
Roseburia, Lactobacillus, Oscillospira, Blautia, 
Corynebacterium и Dorea.

исходя из результатов исследования, можно 
сделать вывод о том, что имеется зависимость 
между модификацией микробиотического сооб-
щества и инвазией желчных протоков, однако 
это не связано с наличием гемозоина, вырабаты-
ваемого O.	felineus.
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актуальность: одной из острых экологи-
ческих проблем, стоящих перед человечеством, 
является очистка промышленных сточных вод. 
одним из примечательных свойств Aspergillus	
niger в сочетании с различными нанопорошка-
ми является хорошая сорбционная активность 
различных веществ и тяжелых металлов [1]. 
наночастицы некоторых металлов проявляют 
хорошую бактерицидную активность. Сорбци-
онная и, возможно, бактерицидная активность 
композитного биосорбента представляет осо-
бый интерес. 

цель: определить влияние сухого ком-
плекса наночастиц никеля и плесневого гриба 
Aspergillus	 niger на рост и размножение штам-
мов золотистого стафилококка, кишечной па-

лочки и бацилл в водной среде.
Экспериментальная часть работы заклю-

чалась в следующем. Получали гибридный со-
рбент, состоящий из наночастиц оскида никеля 
и мицелия плесневого гриба Aspergillus	 niger 
[2]. В качестве объектов использовали суточ-
ные культуры Staphylococcus	 aureus, штамм 
209, Escherichia	 coli, штамм о-111, Bacillus	
pseudoanthracis,spp. К суспензии бактерий в 
изотоническом растворе, содержащей 5000 ми-
кробных тел в 1 мл, добавляли 0,5 г лиофильно 
высушенного биосорбента, инкубировали при 
комнатной температуре в течение 30 минут. Ко-
личество жизнеспособных микроорганизмов 
после культивирования с композитным биосор-
бентом определяли по методу Коха [3].
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Полученные результаты показали высокую 
антибактериальную активность комплекса на-
ночастиц никеля и плесневого гриба. По срав-
нению с контрольными значениями, количество 
жизнеспособных стафилококков уменьшилось 
на 92 %; кишечной палочки – на 96 %. 

В отношении Bacillus	 pseudoanthracis,spp, 
сорбционная способность композитного био-
сорбента оказалась ниже, количество выросших 
микроорганизмов уменьшилось на 22 %. Воз-

можно это связано со способностью микроорга-
низма образовывать споры.

исходя из полученных результатов, можно 
судить о высокой антибактериальной активно-
сти комплекса наночастиц никеля и плесневого 
гриба Aspergillus	 niger в отношении грамполо-
жительных и грамотрицательных микроорганиз-
мов. Меньшую активность биосорбент проявлял 
в отношении спорообразующих микроорганиз-
мов. 
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введение
одним из стратегически важных направле-

ний современной тканевой инженерии является 
разработка биодеградируемых и биосовмести-
мых полимерных материалов с заданной архи-
тектурой – матриксов или скаффолдов [1]. По-
лимолочная кислота (ПМК) – биоразлагаемый 
полимер, широко использующийся в медицине, 
в том числе в тканевой инженерии, косметоло-
гии, для контролируемой доставки лекарствен-
ных средств и т.д. однако, у изделий на основе 
ПМК есть ряд недостатков, таких как гидро-
фобность поверхности и недостаток реакцион-
но-способных групп [2]. 

Целью данной работы является создание 
композитных скаффолдов на основе полимолоч-
ной и полиакриловой кислот (ПаК) и исследо-
вание их физико-химических свойств. 

материалы и методы
Формование трехмерных биодеградируе-

мых скаффолдов проводили на установке для 
электроспиннинга Nanon-01 (MECC CO., Япо-
ния) на цилиндрическом коллекторе из 8 % пря-
дильного раствора ПМК (PURASORB® PL 18, 

CorbionPurac, нидерланды) в хлороформе.
Модельные скаффолды размером 1×3 см по-

мещали на 10 мин. в смесь толуол/этанол = 3/7 
(об.) для образования активного слоя, способно-
го поглощать вещества из их растворов. После 
этого скаффолд быстро переносили в 0,1 % рас-
твор ПаК (Mv = 1250000 г/моль, Sigma-Aldrich, 
СШа) в воде и выдерживали в течение 3 ч.

Ковалентное нанесение флуоресцентно-
го 2-фенил-1,3-бензоксазол-5 амина, желати-
на, бычьего сывороточного альбумина (БСа) 
(Panreac, испания, M = 68000 г/моль) и цитокина 
TGFβ1 на поверхность композитного материала 
проводили согласно методу, описанному в [3].

Морфологию волокон трехмерных биоде-
градируемых скаффолдов исследовали методом 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) 
Quanta DualBeam (FEI Corporation, СШа). Фи-
зико-химические свойства модифицированных 
скаффолдов исследовали методом иК нПВо 
Nicolet 6700 (ThermoScientific, СШа) и флуори-
метрии. наличие белка на поверхности материа-
лов качественно подтверждали с помощью окра-
ски Coomassie Brilliant Blue G-250 (BIO-RAD, 
СШа).
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результаты и обсуждение
Согласно СЭМ морфология скаффолдов на 

основе ПМК после нанесения ПаК не изменя-
ется. на спектрах флуоресцентции скаффолдов, 
ковалентно модифицированных флуоресцент-
ным 2-фенил-1,3-бензоксазол-5 амином, на-
блюдается полоса флуоресценции, характерная 
для ацилированный формы амина на 477 нм 
[3]. При помещении скаффолдов ПМК-ПаК, 
модифицированных белками, в раствор краси-
теля Coomassie Brilliant Blue G-250 наблюдали 
характерное синее окрашивание. на иК спек-
трах скаффолдов, модифицированных белками, 
присутствуют полосы поглощения, соответству-
ющие группам –NH2 (3320 см–1) и –CO2

– (1650 
см–1). Таким образом, композитные скаффолды 
ПМК-ПаК могут быть легко модифицированы 
соединениями, содержащими аминогруппу. для 

придания скаффолдам ПМК-ПаК иммуномоду-
лирующих свойств, на поверхность материалов 
наносили цитокин TGFβ1. Присутствие цито-
кина на поверхности скаффолдов в активной 
форме подтверждали с помощью иммунно-фер-
ментного анализа.

выводы
Получены композитные скаффолды на ос-

нове полимолочной и полиакриловой кислот. 
Показано, что модифицирование не влияет на 
морфологию волокон скаффолда на основе 
ПМК. данные материалы могут быть модифи-
цированы аминами/белками, в том числе цито-
кином TGFβ1. Применение таких скаффолдов 
может ускорять регенеративные процессы в тка-
нях за счет влияния на фенотипическую поляри-
зацию макрофагов.
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В аналитической химии и органическом 
синтезе йод и его соединения широко использу-
ются в качестве катализатора окислительно-вос-
становительных реакций [1]. однако, примене-
ние йода и его соединений в роли катализатора в 
биотехнологическом процессе только начинают 
исследовать [2].

Целью нашей работы являлось исследова-
ние влияние йода на оксигеназную активность 
углеводородокисляющих бактерий Pseudomonas	
fluorescens и Acinetobacters	 guillouiae. данные 
бактерии являются нефтедеструкторами и обла-
дают высокой оксигеназной активностью. для 
исследования использовали йод в различных 
формах: кристаллический йод и йодсодержащее 
органическое соединение (йодбензолсульфо-

кислота). Кристаллический йод предварительно 
растворяли в бутаноле-1 и готовили 6 % раствор. 
Также готовили 6 % водный раствор йодбензол-
сульфокислоты. исследования проводили на ми-
неральной питательной среде адкинса, с бута-
нолом-1 в количестве 1 % (об.) и соединениями 
йода в количестве 0,1–1 % (об.). В реакционную 
смесь вносили 1 % (об.) суспензии углеводоро-
докисляющих бактерий в концентрации 108. Па-
раллельно готовились контрольные образцы: без 
суспензии бактерий и без соединений йода. от-
бор проб на микробиологический и газохрома-
тографический анализ производили через 30, 60, 
120 мин. при температуре 27 °C. Микробиологи-
ческий анализ проводили по методу Коха. опре-
деление остаточных метаболитов в реакционной 
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смеси в ходе микробиологического синтеза про-
изводили с помощью газохроматографического 
метода согласно методикам ГоСТ р 52714-2007 
и ГоСТ р 54282-2010.

В ходе исследований установлено, что при-
рода соединений йода по разному влияет на жиз-
неспособность бактерий и скорость окисления 

субстрата. Соединения йода увеличивают ок-
сигеназную активность бактерий Acinetobacters	
guillouiae в 6,3 раза, а для бактерий Pseudomonas	
fluorescens оксигеназная активность увеличи-
лась в 3,5 раза. оптимальная концентрация со-
единений йода для обеих культур составляет 
0,5 % (об.)
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В последнее время оптимальное примене-
ние лекарств в ветеринарной практике стало 
важным фактором, определяющим продуктив-
ность в животноводстве и птицеводстве. напри-
мер, при лечении инфекционных заболеваний у 
крупного рогатого скота при оральном методе 
введения очень трудно обеспечить нужный уро-
вень дозы биологически активного вещества, а 
это в свою очередь это резко снижает предска-
зуемость и эффективность терапии, т.к. может 
привести к гибели животного. 

Таким образом, в ветеринарии продуктив-
ного животноводства наиболее актуальны инъ-
екционные формы введения лекарственных 
препаратов с модифицированным – пролонги-
рованным высвобождением. наиболее распро-
страненным способом пролонгации является 
создание масляных суспензий с высокой кон-
центрацией действующего вещества [1–7].

нашей задачей была разработка пролонги-
рованного препарата на основе антибиотика це-
фалоспоринового ряда 3-го поколения цефтри-
аксона, который отличается замедленным 
метаболизмом и сам обеспечивает пролонгиро-
ванный эффект. Масляные суспензии данного 
антибиотика способны удлинить фармакологи-
ческий эффект, снизить риски при использова-

нии лекарственного препарата и повысить его 
стабильность при хранении.

В ходе исследований было показано, что по-
сле введения таких пролонгированных препара-
тов терапевтический уровень действующего ве-
щества в крови животного способен сохраняться 
продолжительное время (в течение 48 часов и 
более). Масляные основы для инъекционных 
суспензий должны удовлетворять ряду условий:

1) обладать умеренной вязкостью с опре-
делёнными реологическими свойствами. ис-
пользование очень вязких масел затрудняет вве-
дение препаратов, в то время как использование 
очень низковязких масляных основ опасны из-за 
риска эмболии;

2) Температура застывания масел должна 
быть существенно ниже 20 °С для возможности 
использования их в полевых условиях без до-
полнительной подготовки;

3) Масляная основа должна быть устойчива 
к окислению, полимеризации, не изменять свои 
физико-химические свойства при хранении;

4) Масляные основы не должны содержать 
примеси белковых компонентов и других аллер-
генов, а также токсических веществ опасных 
для здоровья животных.

Указанным условиям удовлетворяют далеко 
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не все доступные природные масла, что делает 
целесообразным использование синтетических 
аналогов природных соединений.

Таким образом, целью данной работы явля-

лось создание опытного образца инъекционного 
препарата пролонгированного действия на мас-
ляной основе – «Цефтридок» и последующего 
изучения его биологических свойств. 

Список литературы
1.	 Сусоева	 А.А,	 Гаврикова	 А.В.	 Особенности	

высвобождения	кетопрофена	in	vitro	из	ком-
бинированных	 инъекционных	 ветеринарных	
суспензионных	препаратов	 //	Разработка	и	
регистрация	лекарственных	средств,	2014.–	
№3.–	С.154–157.

2.	 Патент	 US	 6875447,	 заявл.	 21.05.2003,	
опубл.	 05.04.2005	 Parenteral	 dosage	 forms	
comprising	 a	 suspension	 of	 tramadol	 salt	 and	
diclofenac	salt.

3.	 Померанцев	Д.В.,	Оборин	А.Е.,	Гавриков	А.В.,	
Лиэпа	В.Л.	Исследование	фармакокинетики	
препарата	«Цефтимаг»	у	поросят	и	телят	
//	Ветеринария,	2012.–	№10.–	С.15–18.

4.	 Патент	РФ	2180559,	заявл.	18.04.2001,	опу-

бл.	 20.03.2002.	 Препарат	 для	 лечения	 ма-
стита	у	животных.

5.	 Патент	US	6004945,	заявл.	02.06.1995,	опу-
бл.	21.12.1999.	Use	of	adenosine	compounds	to	
relieve	pain.

6.	 Патент	 DE	 10059020,	 заявл.	 28.11.2000,	
опубл.	 29.05.2002.	 Parenteral	 applizierbare	
Darreichungsformen.

7.	 Nippe	 S.,	 General	 S.	 Парентеральные	 мас-
ляные	 микрокристаллические	 суспензии	
дроспиренона.	 Оценка	 физико-химической	
стабильности	 и	 влияния	 стабилизирующих	
средств	 //	 Int.	 J.	 Pharm,	 2011.–	 416.–	№1.–	
С.181–188.

физичеСкие СвойСтва полимерныХ 
биодеградируемыХ Скаффолдов, получаемыХ 

методом электроСпиннинга: влияние введения в 
прядильный раСтвор лекарСтвенныХ препаратов

А.А. Ракина
Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент С.И. Твердохлебов

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, aar37@tpu.ru

адресная доставка лекарств и их контро-
лируемое высвобождение из всевозможных 
носителей представляют большой интерес в 
современных химии и материаловедении. В 
частности, в силу химической инертности, пла-
стичности, разнообразия составов и форм ко-
нечного продукта, полимерные носители стали 
весьма популярны. один из методов синтеза 
таких носителей заключается в вытягивании из 
полимерного раствора тончайшей нити под воз-
действием высокого напряжения. В результате 
получается листовой материал, образованный 
единой непрерывной тонкой нитью и представ-
ляющий собой высокопористую систему. Такие 
высокопористые материалы не отторгаются 
организмом, служат основой для наращивания 
новой биологической ткани, что делает их оп-
тимальными для нужд тканевой инженерии, 
хирургии, имплантологии и др. областях. отно-

сительно новой сферой применения подобных 
изделий является их использование в качестве 
носителей лекарств (антибиотиков, противо-
воспалительных компонентов, противораковых 
препаратов). одновременно с деградацией ма-
териала и резорбцией компонентов происходит 
постепенное пролонгированное высвобождение 
лекарственного препарата, что обеспечивает не-
обходимый терапевтический эффект. Важней-
шими характеристиками подобных материалов 
являются не только морфологические (средний 
диаметр волокон, пористость), но и физиче-
ские свойства, определяющие ограничения их 
эксплуатации в теле человека или животного. 
К физическим свойствам, относят, в частности 
смачиваемость материалов водой и упругие ха-
рактеристики (модуль Юнга, относительное уд-
линение на момент разрыва). Гидрофильные ма-
териалы с достаточной упругостью оптимальны 
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для вышеописанных целей.
В данной работе для создания полимерных 

биодеградируемых скаффолдов использовались 
бидеградируемые полимеры – поликапролак-
тон (ПКЛ) (M ~ 70–90 кда, Sigma-Aldrich, Гер-
мания) и полимолочная кислота (ПЛа) (M ~ 38 
кда, Corbion Purac, нидерланды). В качестве 
модельных лекарств использовали парацетамол 
(Shandong Xinhia Pharmaceurical, Китай) и хло-
рамфеникол (Фармстандарт, россия). 

Гранулы полимера смешивали в стеклянной 
таре с навеской порошка в соотношении 0, 2, 8, 
16 масс. % парацетамола по отношению к массе 
сухого поликапролактона и 0,50 масс. % хлорам-
феникола по отношению к массе сухой полимо-
лочной кислоты. В качестве растворителя для 
электроспиннинга использовался гексафторизо-
пропанол. Таким образом, были получены 6 ти-
пов полимерных растворов.

Полимерные растворы подвергали элек-
троспиннингу на установке NANON-01 (MECC 
CO., Япония). Формующее напряжение – 20 кВ, 
скорость подачи раствора 5 мл/ч для систе-
мы ПКЛ-парацетамол и 3 мл/ч для системы 
ПЛа-хлорамфеникол. Полученные материалы 
выдерживали в вакуумной камере (р = 3 • 10–5 
Па) в течение 24 часов для удаления остаточных 
растворителей. Полученные материалы пред-
ставляли собой однородные листовые тела со 
средней толщиной 100–150 мкм. 

исследование смачиваемости материалов 
проводите на установке EasyDrop (Kruss, Гер-
мания) методом сидячей капли. объем капли – 
3 мкл, время жизни капли – 1 мин. исследова-
ния показали, что скаффолды, в составе которых 
отсутствовал лекарственный препарат гидро-
фобны. Введение обоих лекарственных препара-
тов не повышает гидрофильность материалов, за 
исключением соотношения 8 масс. % парацета-
мол-ПКЛ (θ = 36,07 ± 7,71°, IFT(s) = 59,51 ± 6,49). 
Такое скачкообразное изменение может быть 
связано с особенностями кристаллизации поли-
мера. для подтверждения гипотезы требуются 
дополнительные исследования (дСК, рСа). 

изучение поведения образцов в условиях 
вынужденной деформации проводили на уста-
новке (Instron 3343, Великобритания). результа-
ты анализов показали, что введение парацета-
мола в прядильный раствор ПКЛ увеличивает 
модуль Юнга получаемых материалов, однако 
мало влияет на относительное удлинение в пре-
делах статистической погрешности.

Это исследование было профинансировано 
российским научным Фондом (проект № 16-13-
10239) и проведено в национальном исследова-
тельском Томском политехническом универси-
тете. авторы благодарят Центр коллективного 
пользования ТГУ, а также лично а.н. немойки-
ну за предоставленное оборудование.
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методом уф-Спектрофотомерии
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В настоящее время эфирные масла широко 
применяются в медицине, косметологии, арома-
терапии, пищевой промышленности и др. обла-
стях [1]. В состав эфирных масел входят более 
10 органических классов соединений. Согласно 
литературным данным [2], обнаруженные клас-
сы веществ обладают противовоспалительной, 
антибиотической, жаропонижающей и проти-
воопухолевой активностью. Среди фенольных 
соединений преобладают сирингол и ацетоси-
рингол. известно, что эти соединения обладают 

противоязвенной, фунгицидной, противовоспа-
лительной и противоопухолевой активностью 
[3]. однако при больших концентрациях гидрок-
сибензол и его метильные производные облада-
ют значительной токсичностью по отношению к 
теплокровным животным и человеку. Летальная 
доза (LD50, в мг/кг): 550 (крысы, орально); 2500 
(мыши, орально) [4]. Токсикологическое дей-
ствие метильных производных гидроксибензола 
во многом сходны с действием гидроксибензола. 
данные по обнаружению сирингола или 2,6-ди-
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метоксигидроксибензола (далее 2,6-дМоГоБ) 
в биоматериале в литературе практически от-
сутствуют, в связи с чем, остается актуальным 
вопрос идентификации данного соединения 
в биологических образцах. для обнаружения 
2,6-дМоГоБ в биологическом материале воз-
можно применение спектральных (фотометри-
ческих) методов. Таким образом, целью иссле-
дования являлось установление оптических 
характеристик 2,6-дМоГоБ в различных рас-
творителям в УФ-области спектра.

В качестве объекта исследования был вы-
бран 2,6-дМоГоБ с содержанием основного 
вещества не менее 99 %. образец исследуемого 
образца представлял собой твердое вещество в 
виде моноклинных кристаллов от желтого до 
оранжевого цвета, со специфическим запахом. 
исследования поглощения электромагнитного 
излучения проводили на модельных растворах 
с содержанием 0,001 % (мас.), 0,002 % (мас.), 
0,004 % (мас.) исследуемого вещества. В рабо-
те использовали растворители различной при-
роды и полярности: вода, этанол 95 %, 0,1 н. 
NaOH, 0,1 н. нСl, ацетонитрил, хлороформ. 
оптическую плотность исследуемых растворов 

измеряли на УФ-вид. спектрофотометре Сary60 
(Agilent, СШа) в кюветах с толщиной рабочего 
слоя 10 мм в диапазоне длин волн λ = (190–400) 
нм. 

Установлено, что в электронных спектрах 
анализируемого вещества наблюдаются полосы 
поглощения с максимумами в области 246–283 
нм с наиболее стабильной интенсивностью по-
глощения в среде 0,1 н. NaOн (в области 246 нм 
и 283 нм) и в среде 95 % этанола (в области 
269 нм).

Таким образом, по результатам исследова-
ний, в качестве растворяющих сред для иден-
тификации 2,6-дМоГоБ методом электронной 
спектрофотомерии следует использовать этанол 
и 0,1 н. NaOH. данные растворители обеспечи-
вают возможность выявления основных полос 
поглощения исследуемого вещества в широком 
интервале длин волн и достижения наибольшей 
чувствительности и стабильности результатов. 
Полученные данные могут быть использованы 
для идентификации рассматриваемого веще-
ства, извлечённого из биологического материала 
в практике химико-токсикологического анализа. 
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введение
Ключевым элементом регенеративной меди-

цины является тканеинженерный скаффолд [1]. 
отсутствие провоспалительного и аллергиче-
ского ответа иммунной системы человека явля-

ется основным условием успешной интеграции 
скаффолда в организме. Ключевыми клетками, 
отвечающими за формирование иммунного от-
вета, являются макрофаги [2]. Цель данной ра-
боты – исследование влияния тканеинженерных 



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

266

скаффолдов на основе полимолочной кислоты с 
иммобилизованной на поверхности гиуалуроно-
вой кислотой на первичные макрофаги человека.

материалы и методы
Первичные человеческие макрофаги были 

выделены из лейкоцитарной массы индивиду-
альных здоровых доноров (выборка из 8 чело-
век) согласно методике, описанной в [3]. Выде-
ленные моноциты стимулировали цитокинами 
IFNγ (100 нг/мл) и IL4 (10 нг/мл) и кокультиви-
ровали с исследуемыми скаффолдами в течение 
6 дней при температуре 37 °С. жизнеспособ-
ность клеток исследовали по окончании ко-
культивирования с использованием Alamar blue 
(Sigma, СШа). Концентрацию цитокинов TNFα, 
IL6, IL8, IL1β, IL10, IL1ra, CCL18, TGFβ и ма-
триксных металлопротеиназ MMP7 и MMP9 
определяли методом иФа (R&D Systems, СШа) 
согласно инструкции производителя.

результаты и обсуждение
Показатель жизнеспособности макрофагов, 

кокультивированных со скаффолдами, составил 
более 90 % для всех исследуемых типов мате-
риалов, что говорит о том, что биодеградируе-

мые скаффолды не цитотоксичны. иммобили-
зация гиуалуроновой кислоты на поверхности 
скаффолдов увеличивает их биосовместимость. 
наблюдаемый ответ первичных макрофагов че-
ловека на исследуемые материалы является до-
нор-специфичным. Среди доноров можно выде-
лить группу с выраженным провоспалительным 
ответом на наличие скаффолдов (повышена се-
креция IL6 и IL8), и группу, для которой харак-
терен противовоспалительный ответ, либо от-
сутствие специфических реакций на материалы. 
Скаффолды, модифицированные гиалуроновой 
кислотой, способствуют увеличению секреции 
MMP9. наиболее биосовместимым среди иссле-
дуемых материалов является скаффолд с наи-
меньшим количеством гиалуроновой кислоты 
на поверхности. 

выводы
Показано, что реакции первичных макро-

фагов человека на исследуемые скаффолды яв-
ляются донор-специфичными. определен тип 
материала с наибольшей биосовместимостью. 
Выбранный набор параметров может быть ис-
пользован в качестве тест-системы для оценки 
индивидуальной совместимости тканеинженер-
ных скаффолдов с организмом пациента.
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введение. некоторые растения имеют в 
своем арсенале множество элементов, которые 
необходимы человеку для правильного функ-
ционирования организма. одним из таких эле-
ментов является литий, которому и посвящено 
данное исследование.

цель настоящей работы: эффективное хи-
мико-аналитическое сопровождение создания 
лекарственных препаратов и оценка динами-
ки накопления регламентируемых химических 
элементов в органах подопытных животных. В 
результате проведенных исследований создан 
алгоритм химико-аналитического сопровожде-
ния создания лекарственных препаратов ритм 
модулирующего действия включающих 4 этапа 
функционирования. 

на первом этапе проводились скрининго-
вые анализы зольных остатков лекарственных 
растений методом дуговой эмиссионной спек-
трометрии (даЭС) с использованием комплекса 
«Гранд», с многоканальным анализатором эмис-
сионных спектров (МаЭС). из всего исследуе-
мого ряда растений был выбран Лабазник вязо-
листный, как объект дальнейшего исследования, 
содержащий максимальное количество лития. 

второй этап аналитического сопровожде-
ния включает в себя анализ вытяжек растений, 

упаренных досуха с целью последующего их 
введения в организм подопытных животных [1].

третий этап предполагает предварительное 
озоление пробы, поступившей на анализ в виде 
сухого остатка с целью разложения органиче-
ские растворителей, и дальнейшее переведение 
пробы в раствор. 

четвертый этап предполагает проведение 
анализа органов подопытных крыс, высушен-
ных до постоянной массы. исследованию под-
вергались: головной мозг, сердце, печень, почки 
и кровь. Были применены несколько способов 
пробоподготовок: вымораживание при низкой 
температуре, высушивание при высокой темпе-
ратуре, сухое озоление в муфельной печи с обуг-
ливанием и мокрое озоление в микроволновой 
печи. Выявлены недостатки и достоинства пред-
лагаемых способов. 

Полученные результаты по динамике рас-
пределения регламентируемого элемента лития 
представлены в таблице 1. из таблицы видно 
что, с увеличением концентрации лития, вво-
димого в контрольные и лабораторные группы, 
содержание его в мозгу и соответственно в орга-
нах крыс увеличивается [2].

вывод. В результате проведённых исследо-
ваний создан алгоритм аналитического сопро-

таблица 1. Содержание лития (мкг/г) в различных органах лабораторных крыс, подготовленные с помощью 
метода вымораживания: а – интактная группа, В – контрольная группа, С – лабораторная группа

№ Гр Мозг Печень Почки Сердце Кровь ∑

1
а 0,32 ± 0,03 0,30 ± 0,03 0,22 ± 0,02 0,33 ± 0,03 0,60 ± 0,06 1,77
В 0,34 ± 0,03 0,19 ± 0,02 0,22 ± 0,02 0,38 ± 0,04 0,57 ± 0,06 1,70
С 0,32 ± 0,03 0,48 ± 0,05 0,83 ± 0,08 0,90 ± 0,10 0,52 ± 0,05 3,05

2
а 0,49 ± 0,05 0,34 ± 0,03 0,48 ± 0,05 0,62 ± 0,06 0,46 ± 0,05 2,39
В 0,39 ± 0,04 0,20 ± 0,02 0,75 ± 0,08 0,47 ± 0,05 0,52 ± 0,05 2,33
С 0,87 ± 0,09 0,55 ± 0,06 0,67 ± 0,07 0,88 ± 0,09 0,81 ± 0,08 3,78

5
а 0,30 ± 0,03 0,18 ± 0,02 0,17 ± 0,02 0,60 ± 0,06 0,51 ± 0,05 1,76
В 0,17 ± 0,02 0,40 ± 0,04 0,58 ± 0,06 0,90 ± 0,10 0,55 ± 0,06 2,60
С 0,25 ± 0,03 0,37 ± 0,04 0,44 ± 0,04 0,53 ± 0,05 0,53 ± 0,05 2,12

6
а 0,38 ± 0,04 0,21 ± 0,02 0,19 ± 0,02 0,57 ± 0,06 0,54 ± 0,05 1,89
В 0,33 ± 0,03 0,19 ± 0,02 0,25 ± 0,03 0,60 ± 0,06 0,69 ± 0,07 2,06
С 0,99 ± 0,10 0,34 ± 0,03 0,66 ± 0,07 0,47 ± 0,05 0,77 ± 0,08 3,23



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

268

вождения создания лекарственных препаратов, 
заключающейся в подборе оптимальных анали-
тических методов и вариантов пробоподготовок. 
Выявлена специфическая хронобиологическая 

активность полученного растительного экстрак-
та при введении последнего напрямую в желу-
дочно-кишечный тракт крыс.
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необХодимоСть разработки фармакопейной 
Статьи на гепарин натрия

Н.В. Шкуратова, Д.А. Вишенкова
Научный руководитель – к.х.н., доцент Е.В. Дорожко

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, natali.shkuratova@mail.ru

Гепарин – антикоагулянт прямого типа 
действия, регулятор многих биохимических и 
физиологических процессов. несмотря на ши-
рокий спектр применения гепарина в медицин-
ской практике, в Государственной Фармакопее 
рФ XIII 2015 года, не прописано статей на суб-
станцию и лекарственные препараты, содер-
жащие его в качестве действующего вещества. 
Контроль качества лекарственных препаратов 
является актуальным и не вызывает сомнений. 
Так, халатное отношение к данной процедуре 
в 2008 г в Китае привело к тому, что на ранних 
стадиях производства в лекарственное средство 
был добавлен сульфатированный хондроитин 
сульфат, который, как и гепарин, обладает анти-
коагулянтными свойствами, но в 100 раз дешевле 
в производстве. В результате применения такого 
препарата, было зафиксировано более чем 100 
смертельных случаев в СШа и сотни серьезных 
побочных реакций у пациентов в европе [1]. В 
связи с этим целью настоящего исследования 
стала разработка фармакопейной статьи на суб-
станцию гепарина в форме тетранатриевой соли. 
источником гепарина для исследований служил 
стандарт гепарина ≥ 180 ед/мг производства 
Sigma Aldrich.

для подтверждения структуры объекта ана-
лиза использовался метод иК-спектроскопии. 
Спектр пропускания гепарина записывали в бро-
миде калия на иК Фурье спектрометре Agilent 
660. иК-спектроскопическое исследование ге-

парина показало, что его спектр имеет полосу 
поглощения 3434 см–1 (3550–3200), соответству-
ющую валентным колебаниям связи о–н. Вну-
три карбоксильной группы, к симметричным 
колебаниям связи С–о можно отнести полосу 
поглощения 1025 см–1 (1075–1000). область 
1421–1375 (1450–1250) соответствует деформа-
ционным колебаниям о–н. Полосы поглощения 
сульфоновых групп разрешены недостаточно 
отчетливо. К области 1238 см–1, можно отнести 
асимметричные колебания о=S=о, внутри суль-
фатной группы. Колебания при 1147 см–1 соот-
ветствуют симметричным и асимметричным 
валентным колебаниям С–о–С (1150–1095 см–1). 
Полоса 3500–3300 см–1 отвечает валентным ко-
лебаниям N–H в сульфамидной группе и пере-
крыта валентными колебаниями о–н. Также пе-
рекрываются валентные колебания связи С–н в 
области 2975–2860 см–1 валентными колебания-
ми о–н. область отпечатков пальцев начинается 
с 1000 см–1, где распознать полосы поглощения 
очень трудно. Здесь выделяют деформационные 
колебания N–H при 800 см–1.

Методом капиллярного электрофореза вы-
полнена проверка качества исследуемой суб-
станции гепарина по методике [2]. По резуль-
татам капиллярного электрофореза гепарин, 
применяемый в исследованиях, не содержит 
примесей.

для оценки количественного содержания 
гепарина применялся метод УФ-спектроскопии. 
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исследование проводилось на спектрофото-
метре Cary60, с использованием кюветы с тол-
щиной поглощающего слоя 1 см. длины волн 
устанавливались в области от 200 до 800 нм с 
погрешностью ± 0,1 нм. По результатам иссле-
дований выявлено, что гепарин не поглощает в 
УФ области, поэтому была предложена методи-
ка его определения в комплексе, с ранее не ис-
пользованным для этих целей хинониминовым 
катионным красителем (ТС).

изучено поведение комплекса Hep:TC от 
pH. Было замечено, что в воде, HCl и в NaOH 
при добавлении Hep наблюдается смещение по-
лосы поглощения красителя. По разнице полос 
поглощения ТС, комплекс Hep:ТС определено, 
что при использовании 1 мМ раствора HCl на-

блюдается наибольшее смещение полосы погло-
щения комплекса Hep:TC относительно полосы 
поглощения ТС. 

В 1 мМ HCl методом молярных отношений 
установлен состав анализируемого комплекса 
гепарин-краситель 1 : 2.

работа выполнена при финансовой под-
держке Государственного задания «наука» 
4.5752.2017/БЧ от 01.01.2017.

авторы выражают искреннюю благодар-
ность научным руководителям д.х.н., профес-
сору Коротковой е.и., а также доценту кафедры 
ФаХ ТПУ, к.х.н. дорожко е.В. за помощь в про-
ведении экспериментов и участие в обсуждении 
результатов. 
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в аппаратаХ С циркуляционным контуром 
водорода на оСнове иСпользования 

прогноСтичеСкиХ моделей процеССов
Е.В. Францина, Н.С. Белинская

Научный руководитель – д.т.н, профессор Э.Д. Иванчина
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, evf@evf.ru

В настоящее время потребление природных 
энергоносителей смещается в сторону исполь-
зования среднедистиллятных фракций в связи с 
ограниченностью легко извлекаемых ресурсов, 
что обусловливает необходимость увеличения 
доли гидрогенизационных процессов в струк-
туре нефтеперерабатывающей отрасли россии, 
позволяющих повысить глубину переработки. 
Поэтому актуальными сегодня являются задачи, 
связанные как с развитием новых процессов глу-
бокой переработки углеводородного сырья, так 
и научных концепций их решения.

на основе экспериментальных и теоретиче-
ских исследований процессов дегидрирования 
и депарафинизации (С5–С27) и результатов про-
мышленных испытаний на предприятии ооо 
«КинеФ» установлены физико-химические 
закономерности превращения углеводородов на 
металлических катализаторах в водородсодер-
жащей среде и предложена концепция увели-
чения глубины переработки среднедистиллят-
ных фракций в аппаратах с циркуляционным 
контуром водорода, основанная на определении 
оптимальных условий функционирования ката-
литических систем и аппаратов, а также схем 
распределения углеводородных потоков между 
аппаратами с учетом взаимосвязи и взаимоза-
висимости процессов, обеспечивающих макси-
мальное использование потенциалов сырья и 

катализатора. Технологические условия и схемы 
распределения потоков между аппаратами опре-
деляются с использованием прогностических 
моделей, учитывающих физико-химические и 
макрокинетические закономерности превраще-
ния углеводородов.

При этом разработка прогностических мо-
делей химико-технологических процессов си-
стем (ХТС) осуществляется в соответствии с 
методологией, предложенной член.-корр. ран 
М.Г. Слинько и развитой в работах научной шко-
лы заслуженного деятеля науки рФ профессора 
а.В. Кравцова для многокомпонентных катали-
тических процессов следующими принципами:

1. достоверность экспериментальных дан-
ных по сырью и катализату, а также условиям 
проведения каталитического процесса перера-
ботки многокомпонентного углеводородного 
сырья.

2. адекватность описания термодинами-
ческих и кинетических закономерностей пре-
вращения углеводородов при агрегировании 
компонентов по реакционной способности при 
разработке схемы превращений каталитическо-
го процесса переработки многокомпонентных 
смесей.

3. Учет факторов нестационарности, обу-
словленных дезактивацией катализатора, изме-
нением углеводородного состава сырья и усло-

технология и моделирование 
процессов подготовки и 
переработки углеводородного 
сырья

Секция 4
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вий при математическом описании процесса.
4. Учет сопряженности и взаимозависимо-

сти процессов и аппаратов при математическом 
описании химико-технологической системы, со-
стоящей из связанных аппаратов, при каталити-
ческой переработке многокомпонентных углево-
дородных смесей.

Концепция представляет интерес для реше-
ния задач повышения эффективности процессов 
глубокой переработки углеводородного сырья, 
увеличения срока службы катализаторов при 
эксплуатации в условиях нестационарности и 
сокращении ресурсо- и энергозатрат реакцион-
ных аппаратов большой единичной мощности.

В соответствии с принципами предложен-
ной концепции разработаны прогностические 
модели процессов дегидрирования и депара-

финизации углеводородов среднедистиллятных 
фракций (С5–С27) и впервые предложена новая 
химико-технологическая система совместного 
функционирования двух установок, подобраны 
оптимальные режимы работы реакторных аппа-
ратов с учетом факторов нестационарности.

Предложенная система функционирования 
аппаратов [1] позволяет увеличить глубину пе-
реработки среднедистиллятной фракции углево-
дородов (С5–С27) на 6–8 % и полноту использо-
вания сырья путем организации общего контура 
водородсодержащего газа между установками с 
расходом водорода 30000 до 60000 м3/час и до-
полнительной переработки около 600–800 тонн 
в год углеводородов за счет перераспределения 
углеводородных потоков, что обеспечивает со-
кращение объемов несырьевого экспорта.
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иССледование группового СоСтава 
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О.В. Анисимова
Научный руководитель – к.т.н., доцент С.Г.Маслов

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30

Торф является одним из широко распро-
страненных твердых горючих ископаемых. на 
территории россии сосредоточено более 40 % 
мировых ресурсов торфа. общая площадь тор-
фяных месторождений составляет 80 млн. га с 
разведанными и прогнозными запасами торфа 
200 млрд. тонн. Более 70 % этих запасов прихо-
дится на территорию Западной Сибири [3].

Торф широко используется в теплоэнергети-
ки, сельском хозяйстве, медицине, машиностро-
ении, металлургии и в других производствах.

Торфа Западной Сибири с ее огромными 
торфяными ресурсами, изучены сравнительно 
слабо. По географическому положению респу-
блика алтай относится к Западной Сибири. Пер-
спективы на выявление новых месторождений 
торфа республики алтай многообещающие. По-
этому исследование торфов новых месторожде-
ний является актуальным. 

Целью данной работы является определе-
ние направлений использования торфов место-
рождения «Кутюшское» республики алтай. для 
этого был определен их групповой состав [1].

Полученные результаты приведены в табли-
це 1.

Сравним полученные результаты с литера-
турными данными для торфов этого типа ха-
рактерных для европейской территории россии 
(табл. 2) [4, 5].

Проанализировав полученные результа-
ты видно, что содержание битумов в целом по 
торфяной залежи изменяется от 4,0 до 7,4 % и 
соответствует содержанию битумов в торфах 
европейской части россии. Следует отметить 
высокое содержание битумов в пробах торфа 
переходного типа и соответствие требованиям, 
предъявляемых к торфам для получения биту-
мов (содержание битумов не менее 5 %). 
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Выход водорастворимых и легкогидроли-
зуемых веществ в исследованных пробах коле-
блется от 29,3 % до 56,6 %, гуминовых кислот 
– от 9,3 до 37,4 %, фульвокислот – от 6,7 % до 
11,6 %, лигнина – от 5,1 % до 11,9 % и целлюло-
зы – от 2,6 % до 14,3 %. Сравнивая эти показа-
тели с данными по торфам европейской части 
россии, можно отметить, что они примерно оди-
наковые. исключение составляют только пробы 
аК-1, аК-2 и аК-5, где содержание ФК незна-
чительно меньше этих пределов. данный торф 
можно использовать в химической промышлен-

ности для производства битумов. Кроме этого 
исследуемый торф может найти применение и в 
других отраслях. 

Согласно требованиям, предъявляемым к 
торфу как к сырью для комплексного использо-
вания [2], пробы торфа аК-1, аК-2, аК-3 соот-
ветствуют требованиям для получения подсти-
лочных материалов. Пробы торфа аК-3, аК-4 
и аК-5 пригодны для компостирования, кроме 
этого их можно использовать в качестве сырья 
для озеленения и для производства органиче-
ских и органоминеральных удобрений.
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гия	 торфа.–	 Москва,	 Ленинград.	 Государ-
ственное	 энергетическое	 издательство,	
1949.–	366с.

5.	 Яцевич	Ф.С.	 Торф	 –	 сырье	 для	 химической	
переработки	 (Физико-технические	 осно-
вы).–	Мн.:	Наука	и	техника,	1981.–	136с.	

таблица 1. Групповой состав органической массы торфа, %

объект исследования Б ВрВ + ЛГВ ГК ФК Л Ц Суммар-
ный выход ошибка

аК-1, Верховой 
ангустифолиум 4,5 56,6 9,3 10,7 5,1 14,3 100,5 0,5

аК-2, Верхо-
вой балтикум 4,0 33,9 36,3 6,7 8,9 3,7 93,5 6,5

аК-3, Переходный 
шейхцеревый 6,5 34,7 33,2 10,8 11,9 2,6 99,6 0,4

аК-4, Переходный 
шейхцерево-осоковый 7,4 29,3 37,4 11,6 9,0 3,7 98,5 1,5

аК-5, Переход-
ный осоковый 5,0 32,0 34,4 10,3 9,7 4,9 96,3 3,7

таблица 2. Групповой состав органической массы торфа, % [2]

Вид торфа Верховой 
ангустифолиум

Верховой 
балтикум

Верховой 
магелланикум

Переходный 
пушницево-шейх-

церевый

Переходный 
осоковый

Б 1,5–7,1 1,2–13,4 2,2–10,1 2,6–11,4 2,9–12,6
ВрВ + ЛГВ 20,9–61,4 20,9–63,1 15,6–51,5 13,6–45,9 11,5–40,2

ГК 6,6–36,1 4,6–38,9 11,7–46,2 19,3–48,3 26,8–50,3
ФК 10,9–27,3 10,0–24,0 8,7–18,9 10,0–19,0 11,3–19,1

Лигнин 2,7–12,6 0,0–13,5 4,3–23,9 5,9–20,9 7,4–17,8
Целлюлоза 0,9–15,0 0,9–20,7 2,0–14,4 1,8–10,0 1,6–5,6
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повышение глубины переработки 
углеводородного Сырья для 

получения дизельного топлива
Д.А. Афанасьева

Научные руководители – к.т.н., ассистент Н.С. Белинская; 
к.т.н., младший научный сотрудник Е.В. Францина

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, vafand@mail.ru

на сегодняшний день в россии 
наблюдается дефицит производства 
низкозастывающего дизельного то-
плива, обусловленный климатом 
значительной части регионов стра-
ны, а также освоением северных 
регионов и арктики [1]. Таким об-
разом, повышается потребность в 
дизельном топливе и возрастает зна-
чимость его производства.

В данной работе рассмотрен 
способ увеличения сырьевой базы 
при производстве дизельного то-
плива за счет дополнительного вов-
лечения углеводородов среднеди-

стиллятной фракции (С14–С20) c использованием 
математической модели процесса каталитиче-
ской депарафинизации. Фракция С14–С20 выбра-
на в качестве вовлекаемого сырья, так как имеет 
приемлемые значения температур застывания и 
цетанового числа для производства дизельного 
топлива зимних и арктических марок. 

использованная математическая модель [2] 
разработана на основе учета физико-химиче-
ских закономерностей протекания процесса. В 
качестве исходных и расчетных данных исполь-
зовались следующие углеводородные составы 
сырья (таблица 1).

результаты исследований представлены на 
рис. 1.

результаты показали, что при вовлечении 
вышеуказанной фракции выработка дизельной 
фракции увеличится на 0,46  % для получения 
зимнего топлива и на 0,68 % – для получения 
арктического топлива. оптимизация темпера-
турного режима при этом показала, что для по-

таблица 1. Составы сырья

исходный состав сы-
рья депарафинизации

Состав потока, получен-
ный в результате смешения 
с доп. фракцией С14–С20

Компонент Содержание, % мас.
н-парафины С5–С9 1,15 1,13

н-парафины С10–С27 19,90 34,55
и-парафины 18,31 14,88

нафтены 38,20 31,62
олефины 2,50 2,03

Моноароматические углеводороды 18,82 15,45
Полиароматические углеводороды 1,12 0,91

таблица 2. Температурный режим в реакторе

ПТФ, °C Текущая тем-
пература, °C 

оптимальная 
температура, °C

–26 348 356,7
–44 365 363,5

рис. 1.		Выработка	дизельного	топлива
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лучения дизельного топлива зимней марки тем-
пературу в реакторе необходимо увеличивать на 
8,7 °C, а для получения арктических марок – по-
нижать на 1,5 °C (таблица 2). 

Таким образом, перераспределение сырье-
вых потоков позволяет увеличить полноту ис-
пользования потенциала углеводородного сырья 
и повысить глубину его переработки.
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иССледование изменения Содержания 
ароматичеСкиХ углеводородов в дизельной 

фракции в процеССе гидроочиСтки
К.А. Баклашкина

Научный руководитель – к.т.н., доцент Н.И. Кривцова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, ksenija.baklashkina@gmail.com

дизельное топливо состоит из углеводоро-
дов, которые оказывают маштабное негативное 
влияние на экологию.на сегодняшний день во-
прос о повышение его экологического качества 
очень актуален, так как потребление растет и 
преобладает над потреблением других видов то-
плив, например за 2015 год дизельного топлива 
произведено на 51 % больше, чем бензина. для 
того чтобы влияние на окружающую среду было 
более щадящим проводят процесс гидроочист-
ки, тем самым уменьшая содержание серы и по-
лиароматических соединений [1].

Сущность процесса гидроочистки состоит 
в превращении соединений, содержащих серу, 
азот, кислород, и дальнейшем гидрировании их 
на катализаторе с образованием летучих сер-
нистых, азотистых, кислородосодержащих со-
единений, которые удаляются путем отпарки в 
ректификационных колоннах. одновременно 
происходит насыщение непредельных углеводо-
родов и абсорбция металлов из состава металло-
органических соединений катализатором.

Самыми опасными компонентами в составе 
дизельного топлива являются соединения со-
держащие серу, которые при сгорании образуют 
сернистый ангидрид. С продуктами сгорания 
происходят выбросы сажи, на поверхности ко-
торой происходит адсорбция полициклических 
ароматических углеводородов. 

В качестве объекта исследования было вы-
брано дизельное топливо с общим содержанием 
серы 1,043 % масс. плотностью 842 кг/м3.

Гидроочистку дизельного топлива проводи-
ли на лабораторной каталитической установке 
при следующих условиях процесса: объемная 
скорость потока жидкого сырья 2 ч–1, давление 
3,5 МПа, соотношение водород/сырье = 300/1, 
температура 340 °С. Процесс проводили с ис-
пользованием алюмо-никель-молибденового ка-
тализатора ГКд-202. 

В ходе процесса гидроочистки наблюдалось 
изменение содержания компонентовв топливе. 

общее содержание серы понизилось на 
72,9 %, так же изменилось содержание аромати-
ческих углеводородов. 

Целью данной работы стало исследование 
изменения содержания ароматических углево-
дородов (УВ) в дизельных фракциях в процессе 
гидроочистки.

для выполнения поставленной цели было 
определено содержание ароматических УВ в ис-
ходном дизельном топливе и гидрогенизате с по-
мощью жидкостной колоночной хроматографии 
(жКХ) [2]. результаты представлены в табл. 1.

В результате гидроочистки происходит сни-
жение моноароматических структур на 84,9 %, 
триароматических на 45,8 %, полиароматиче-
скихна 24,7 %, а содержание диароматических 
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увеличилось на 267,4 %.
В ходе процесса гидроочистки общее число 

ароматических структур в исходном сырье отно-
сительно гидрогенизата снизилось на 18 %. Со-
держание ароматических структур в конечной 
дизельной фракции составило 15,26 %.

Таких образом, в работе прослежены изме-

нения содержания ароматических углеводоро-
дов в дизельных фракциях в процессе гидроо-
чистки. В заключение необходимо отметить, 
что по доле полиароматических углеводородов 
конечную дизельную фракцию можно отнести к 
топливу стандарта еВро-5 [3].
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С использованием математической моде-
ли процесса гидродепарафинизации [1] был 
выполнен мониторинг работы промышленной 
установки гидродепарафинизации дизельных 
топлив за период 01.01.2014–01.06.2016.

Цель данной работы – мониторинг данных 
(технологических режимов) с помо-
щью компьютерной моделирующей 
системы процесса гидродепарафи-
низации, выделение летнего и зим-
него режимов производства компо-
нентов дизельного топлива.

В период с 01.01.2014–
01.06.2016 установка работала на 
шести режимах производства ди-
зельного топлива, о чем свиде-
тельствует температура в реакторе 
депарафинизации: с 01.01.2014 по 
01.03.2014 (зимний режим 355 °С, 

расход сырья 319,6–352 м3/ч), с 01.03.2014 по 
01.11.2014 (летний режим, 344,5–355 °С, расход 
сырья 352–364 м3/ч), с 1.11.2014 по 01.03.2015 
(зимний режим 344–352 °С, расход 357–364 
м3/ч), с 01.03.2015 по 01.11.2015 (летний ре-
жим, 337,7–345 °С, расход сырья 349–364 м3/ч), 

таблица 1. результаты жКХ
Время гидро-

очистки, ч.
Моноаромати-
ческие УВ, г

диароматиче-
скиеУВ, г

Триароматиче-
ские УВ, г

Полиаромати-
ческиеУВ, г

0 0,0638 0,0264 0,0590 0,0186
2 0,0600 0,0450 0,0451 0,0186
4 0,0567 0,0585 0,0421 0,0176
6 0,0121 0,0801 0,0400 0,0167
8 0,0096 0,0970 0,0320 0,0140

рис. 1.		Содержание	н-парафинов	в	про-
дукте	с	установкой	Парекс	и	без	нее
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с 1.11.2015 по 01.03.2016 (зимний 
режим 334–361,8 °С, расход 346–353 
м3/ч) и с 01.03.2016 по 01.06.2016 
(летний режим, 330–334 °С, расход 
сырья 351–355 м3/ч).

С помощью программы был 
проведен мониторинг установки 
гидродепарафинизации дизельного 
топлива в зависимости от состава 
сырья, изменяющегося за счет вов-
лечения продукта установки Парекс 
и без него.

Технологическая установка 
«Парекс» предназначена для полу-
чения жидких н-парафинов из пря-
могонной гидроочищенной фрак-
ции 180–305 °С путем разделения ее в результате 
адсорбции с последующей десорбцией.

на рис. 1 видно, что при работе установ-
ки депарафинизации с вовлечением потока с 
установки «Парекс» содержание н-парафинов 
в продукте значительно превышает содержание 
н-парафинов по сравнению с работой установки 
депарафинизации без вовлечения потока с уста-
новки «Парекс».

на рис. 2 видно, что выработка дизельной 
фракции составила на порядок больше при пере-
работке сырья с вовлечением потока с установки 
«Парекс» (примерно на 3–4 единицы), что суще-
ственно повышает эффективность процесса де-
парафинизации с технологической и экономиче-
ской точки зрения.

Был проведен подбор оптимальной темпе-
ратуры процесса депарафинизации с учетом из-

менившегося состава сырья за счет вовлечения 
потока с установки «Парекс (таблица 1).

Таким образом, оптимальная температура 
процесса на установке депарафинизации варьи-
руется в пределах от 340 до 355 °С. При темпе-
ратуре выше оптимальной скорость конверсия 
н-парафинов увеличивается, адсорбционная 
способность цеолитов увеличивается, а побоч-
ные реакции ускоряются. Таким образом, для 
наиболее выгодного протекания процесса необ-
ходимо поддерживать оптимальную температу-
ру.
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рис. 2.		Выработка	дизельной	фракции	на	уста-
новке	депарафинизации	с	вовлечением	по-
тока	с	установки	«Парекс»	и	без	него

таблица 1. Текущий и оптимальный режим
дата Температура 

текущая, °С
Температура 

оптимальная, °С
01.01.2014 355,0 363,0
01.01.2015 351,9 356,0
01.01.2016 340,0 340,0
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термодинамичеСкий анализ реакций 
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Воспламенение дизельного топлива проис-
ходит в результате сжатия воздуха в цилиндре 
до нужной температуры. При этом температу-
ра воспламенения растет по мере роста давле-
ния, а температура самовоспламенения топлива 
уменьшается с ростом давления. Топливо впры-
скивается в цилиндр из форсунки, затем оно рас-
пыляется и самовоспламеняется. В этот момент 
впрыск прекращается, но не сгоревшее топливо 
продолжает гореть. 

разберем физические процессы, происходя-
щие при сгорании топлива. Горение возникает 
не во всем объеме смеси сразу, а в области фор-
сунки. далее горение распространяется на весь 
объем горючей смеси. распространение может 
происходить двумя путями: 

1. Медленный, тепловой взрыв. от вы-
сокой температуры смесь воспламеняется в 
смежных областях, нагревает соседние области, 
которые воспламеняются в свою очередь. Этот 
процесс происходит довольно медленно по мер-
кам взрыва. 

2. Быстрый взрыв, детонация. Воспламе-
нение происходит не от нагрева, а от действия 
ударной звуковой волны. Волна сжатия, возник-
шая в области начала горения, приводит к вос-
пламенению всей смеси. Этот процесс протека-
ет очень быстро. Горение распространяется со 
скоростью звука в воздухе.

разработчики двигателя заинтересованы в 
медленном взрыве, так как при детонации значи-
тельная часть энергии преобразуется не в тепло, 

таблица 1. Термодинамические параметры реакций горения различных углеводородов, входящих в состав 
дизельного топлива

Группа угле-
водородов

Формула угле-
водорода

Энтальпия (Δн), 
кдж/моль

Энтропия (ΔS), 
дж/моль • К

Энергия Гиббса 
(ΔG), кдж/моль

нормальные 
парафины

С8н18 –5,95 –1,99 –3,29

С9н20 –6,67 –2,22 –3,74

С12н26 –8,84 –2,91 –5,06

С13н28 –9,56 –3,13 –5,51

олефины

С8н16 –5,85 –1,94 –3,32

С9н18 –6,57 –2,17 –3,77

С12н24 –8,74 –2,85 –5,08

С13н26 –9,46 –3,08 –5,52

Парафины 
изо-строения

С8н18 –5,95 –2,00 –3,28

С9н20 –6,67 –2,23 –3,72

С12н26 –8,84 –2,91 –5,05

С13н28 –9,56 –3,14 –5,50

Моноароматиче-
ские соединения

С6н6 –3,81 –1,23 –2,41

о–С8н10 –5,25 –1,69 –3,26

нафтены

С5н10 –3,61 –1,22 –2,02

С6н12 –4,32 –1,45 –2,44

1,1,3–С8н16 –5,76 –1,89 –3,34

1,2,4–С8н16 –5,77 –1,90 –3,33
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а в ударную волну. Кроме потери КПд при этом 
наблюдается серьезная нагрузка на цилиндр, 
поршень и другие элементы двигателя, располо-
женные в непосредственной близости от камеры 
сгорания.

для того чтобы реализовать «медленный 
взрыв» в цилиндре, нужно разобраться в том, 
как зарождается и распространяется горение в 
дизельном двигателе и в том какие термодина-
мические параметры имеют реакции горения 
углеводородов из различных химических групп 
и с различным числом атомов углерода.

общий вид реакции горения выглядит сле-
дующим образом:

Углеводород + 1,5nO2 → nCO2 + nH2O

для расчета термодинамических параме-
тров индивидуальных углеводородов была ис-
пользована программа Gaussian. далее были 
рассчитаны значения энтальпии, энергии Гиббса 
и энтропии для реакций горения определенных 
углеводородов. расчеты проводились в условиях 
двигателя, а именно, при температуре 2000 °С и 
давлении 11 МПа. В таблице 1 представлена вы-
борка результатов данного анализа.

рассчитанные параметры в дальнейшем 
будут использованы для разработки методики 
определения оптимального количества впры-
скиваемого топлива для увеличения КПд ди-
зельного двигателя. 
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катализаторы на оСнове al2O3, приготовленные 
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В настоящее время физико-химическая те-
ория прочности дисперсных материалов носит 
больше качественный, чем количественный ха-
рактер, и на промышленном катализаторном 
производстве при расчете механической проч-
ности опираются на эмпирические, а не на те-
оретические данные. Ввиду отсутствия общих 
правил теоретического расчета механической 
прочности композиционных тонкодисперсных 
материалов, малоисследованности прочностных 
характеристик каталитических систем, высокой 
промышленной значимости данного вопроса, а 
также увеличения темпов внедрения в нефте-
переработке технологий вторичных процессов, 
в которых применяются алюмооксидные ката-
лизаторы исследования в данной области несо-
мненно являются актуальными и своевременны-
ми.

При промышленном производстве алюмо-
оксидных носителей катализаторов образуется 
до 3 % отходов в виде крошки и пыли. для сни-
жения отходов производства применяют введе-
ние помола отсева сушеного носителя в замесы 
с порошком гидроксида алюминия. Кроме того, 
не исследована возможность добавления к заме-
сам порошка отсева уже прокаленного носителя. 
Прочностные, физико-химические и каталити-
ческие свойства таких композиционных носи-
телей и катализаторов исследованы очень мало, 
поэтому данная работа представляется актуаль-
ной как в плане фундаментальных знаний, так и 
с точки зрения снижения потерь при производ-
стве промышленных катализаторов.

для приготовления композитных носителей 
использовали гидроксид алюминия псевдобе-
митной формы компании Sasol Germany GmbH. 
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Пластификацию смеси проводили раствором 
органических кислот и формовали в экструдере.

Синтезированный носитель сушили при 
120 °С, и часть его мололи, отбирая фракцию по-
мола < 0,05 мм. данный помол использовали при 
синтезе первой партии композитных носителей. 
другую часть синтезированного носителя про-
каливали при 620 °С, мололи и использовали в 
приготовлении второй партии носителей. Содер-
жание помола в составе композитных носителей 
варьировали от 0 до 100 %. Полученные таким 
образом носители, прокаливали при 620 °С. Ка-
тализаторы риформинга представляли собой си-
стему 0,25 % мас. Pt и 0,3 % мас. Re нанесенных 
на γ-Al2O3. исследуемые носители и катализато-
ры по своему составу и условиям приготовления 
приближены к традиционным промышленным.

для полученных носителей были определе-
ны фазовый состав, текстурные характеристики, 
механическая прочность на раздавливание, так 
же был проведен тест гранул на растрескивание.

Приготовленные катализаторы были испы-
таны в модельной реакции дегидроциклизации 
н-гептана. Полученные значения активности, 
селективности сравнивали с каталитическими 
характеристиками традиционного используемо-
го в промышленности катализатора риформин-
га.

В работе сделаны выводы о влиянии коли-
чества введенного в состав носителя помола 
отсева (сушеного или прокаленного) на проч-
ностные, физико-химические и каталитические 
свойства алюмооксидных катализаторов рифор-
минга.

иССледование процеССа каталитичеСкой 
депарафинизации для производСтва 

дизельныХ топлив различныХ клаССов
А.А. Бердникова, Н.С. Белинская, Е.В. Францина

Научный руководитель – к.т.н., ассистент Н.С. Белинская
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, aab77@tpu.ru 

Процесс каталитической депарафинизации 
предназначен для улучшения показателей теку-
чести различного углеводородного сырья при 
низких температурах [1].

особенности процесса депарафинизации: 
минимальное снижение вязкости по сравнению 
с другими процессами депарафинизации; гиб-
кость, позволяющая производить компоненты 
масел и перерабатывать дистилляты на одной 
и той же установке; продукты характеризуются 
высокой стабильностью, низкой температурой 
застывания, хорошими цетановыми свойствами 
и постоянным качеством в течение всего цик-
ла [2]. 

В данной работе рассмотрено влияние тем-
пературы в реакторе на предельную температу-
ру фильтруемости дизельного топлива, состав 
продуктов, выход дизельной фракции, выход 
бензиновой фракции, выход газов в процессе ка-
талитической депарафинизации.

расчеты по влиянию температуры в реакто-
ре на предельную температуру фильтруемости 
проведены с использованием математической 
модели установки каталитической депарафини-
зации на основе данных, полученных с действу-

ющего нПЗ. 
данные о составе сырья, используемом в 

расчетах, представлены в таблице 1.
С помощью компьютерной моделирующей 

системы установки каталитической депара-
финизации и в соответствии с требованиями к 
качеству дизельного топлива для холодного и 
арктического климата согласно ГоСТ р 52368-
2005 была подобрана необходимая температу-
ра процесса депарафинизации для получения 
требуемой предельной температуры фильтру-
емости для каждого класса топлива. Получены 
данные о составе продуктов, выходе дизельной 
фракции, бензиновой фракции, газов. данные 

таблица 1. Состав сырья
Группы углеводородов Содержание, %

н-парафины С10–С27 16,46
н-парафины С5–С9 2,22
олефины 0,45
нафтены 38,34
и-парафины 21,90
Моноароматика 19,40
Полиароматика 1,20
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можно увидеть в таблице 2.
из таблицы 2 видно, что с повышением 

класса топлива уменьшается содержание н-пара-
финов в продукте на 51 %, что приводит к пони-
жению предельной температуры фильтруемости 
на 24 °С. При этом наблюдается закономерное 
снижение выхода целевых дизельных фракций 
на 15,6 %. При этом увеличивается выход бензи-
новых фракций и газа за счет усиления реакций 
крекинга углеводородов при повышенных тем-

пературах.
Таким образом, для получения дизельно-

го топлива различных классов требуется под-
держивать оптимальную температуру процес-
са депарафинизации. При переработке сырья, 
рассмотренного в данной работе, температура 
варьируется в диапазоне от 328 °С до 363 °С в 
зависимости от требуемого класса дизельного 
топлива.
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Эксергетический анализ позволяет оцени-
вать термодинамическую эффективность тех-
нологических процессов, определять места 
эксергетических потерь, совершенствовать тех-
нологию.

Целью данной работы был анализ эксерге-
тической и энергетической эффективности тех-
нологических схем фракционирования нефти. 
Фракционирование нефти – начальный этап 
любого нефтеперерабатывающего производства 
и даже небольшое повышение его энергоэффек-

тивности экономически выгодно в силу боль-
ших объемов переработки. 

для анализа выбраны технологические схе-
мы с различной степенью интеграции потоков: 

• двухколонная схема без интеграции пото-
ков (ТС-I);

• двухколонная схема Петлюка (ТС-II);
• двухколонная схема с прямой последова-

тельностью разделения (ТС-III);
• двухколонная схема с обратной последова-

тельностью разделения (ТС-IV);

таблица 2. данные о составе продуктов, выходе дФ, БФ, газов

Показатели процесса депарафинизации
Класс топлива

0 1 2 3 4

н-парафины С10–С27, % мас. 14,76 12,92 11,23 9,35 7,56

ПТФ, °С –20 –26 –32 –38 –44
Выход дФ, % 89,4 85,4 81,8 77,7 73,8
Выход БФ, % 8,20 11,6 14,7 18,1 21,4
Выход газа, % 2,4 3,0 3,5 4,2 4,8
Температура процесса ,°С 328 342 350 357 363
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• двухколонная схема с распределенной рек-
тификацией и частичной интеграцией те-
пловых и материальных потоков (ТС-V).

В работе были рассчитаны удельные хими-
ческая exx и физическая exф эксергии продукто-
вых потоков:

exx = lобр + lобр + lобр
ж n u

  (1)

exф = exp + exm  (2)

где: exx = lобр + lобр + lобр
ж n u – эксергия обратимого процесса пере-

вода вещества из жидкого состояния в паро-
образное, exx = lобр + lобр + lобр

ж n u – эксергия обратимого процесса 
перевода паров в идеальное состояние, exx = lобр + lобр + lобр

ж n u  – экс-
ергия обратимой работы разделения (только для 

исходной нефти) идеальной газовой смеси, exр, 
exm – изобарная (термическая) и изотермическая 
(механическая) составляющие физической экс-
ергии.

основные результаты расчетов приведены в 
таблице 1.

расчеты усредненной удельной эксергии по-
зволили:

• сравнить энергозатраты на разделение сме-
си по различным схемам;

• оценить энергетический потенциал отходя-
щих потоков;

• выбрать оптимальную технологическую 
схему;

• предложить варианты рекуперации тепла.

компьютерное моделирование процеССа 
низкотемпературной Сепарации природного газа

А.А. Бунаев, И.М. Долганов
Научный руководитель – к.т.н., доцент И.М. Долганов

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, ayur.bunaev@mail.ru

Газопереработка – одна из самых молодых 
отраслей промышленности, развитие которой 
началось во второй половине ХХ-ого столетия.

на сегодняшний день общемировые запасы 
газа составляют примерно 147 триллионов м3 
природного газа. из них около половины раз-
веданных запасов газа приходится на россию 
(21,8 %) и иран (23 %) [1]. Таким образом, мож-
но предположить, что природный газ – возмож-
ное решение глобальной проблемы энергопо-
требления.

В технологии промысловой подготовки при-
родного газа на сегодняшний день активно ис-
пользуется и развивается процесс низкотемпе-
ратурной сепарации. он основан на извлечении 
жидких углеводородов из газов путем одно или 
многократной конденсации при пониженных 
температурах с газо-гидромеханическим разде-
лением газовой и жидкой фаз, находящихся в 
равновесии [2].

необходимость проведения процесса низ-

котемпературной сепарации вызвана наличи-
ем жидкой фазы, состоящей из воды и легких 
углеводородов, в добываемом природном газе. 
Частицы жидкости при транспортировке газа по 
трубопроводу выступают в роли координацион-
ных центров, центров роста кристаллов – газо-
гидратов [3]. Представляющие собой твердые 
образования внешне похожие на снег, они обра-
зуют в трубах т.н. газогидратные «пробки», что 
является аварийной ситуацией на магистрали, 
приводящей к остановке производства.

Кратко суть процесса можно выразить так. 
добытый газ поступает в сепаратор первой сту-
пени, где разделяется на газ и жидкую фазу, 
сбрасываемую в отстойники. очищенный газ 
направляется затем в газовый теплообменник, 
где охлаждается встречным потоком обработан-
ного, холодного газа. оттуда газ снова поступа-
ет в сепаратор, где снова происходит процесс 
сепарации. Подобные стадии могут повторять-
ся необходимое количество раз, в зависимости 

таблица 1. результаты расчета

Продуктовый поток
Удельная эксергия, кдж/кг

ТС-I ТС-II ТС-III ТС-IV ТС-V
Бензиновая фракция 179,75 237,14 56,23 55,86 41,95
дизельная фракция 188,27 242,02 263,09 153,34 81,72

Мазут 196,87 252,67 469,61 677,23 142,37
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от требований, предъявляемых к 
конечному продукту, и от содержа-
ния жидкой фазы в исходном газе. 
В конце, после теплообменника по-
следней стадии, газ проходит через 
штуцер, за счет чего происходит по-
нижение давления до давления мак-
симальной конденсации, а темпера-
тура, понижается за счет эффекта 
дросселирования. 

для моделирования данного 
процесса, средствами языка Delphi 7 
была составлена модель двухфазно-
го сепаратора. Математически она 
реализована методом итераций для 
нахождения необходимых значений, 
исходя из известных исходных данных: моль-
ные доли компонентов, а также температура и 
давление, до которых охлаждается смесь. Зада-
ваясь первоначально приближенными значения-
ми констант фазового равновесия и термодина-
мическими параметрами каждого компонента, 
используя корреляцию Вильсона, программа 
постепенно вычисляет точнее необходимые па-
раметры, решая уравнение рейнольдса-рашфо-
ра для общей доли пара. С помощью нее, в свою 

очередь, вычисляются коэффициенты летучести 
для пара и жидкости по методу Соава-рейдли-
ха-Квонга, отношение которых является более 
точным значением коэффициентов фазового 
равновесия. Процесс выполняется до тех пор, 
пока не сойдется нормировка по компонентам.

Таким образом, эксплуатация процессов пе-
реработки значительно облегчается средствами 
моделирования, позволяющими проводить точ-
ные расчеты без существенных материальных 
затрат.
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железного катализатора Синтеза фишера-тропша
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Классический синтез Фишера-Тропша – 
свод наиболее ожидаемых особенностей дан-
ного процесса на железных и кобальтовых ка-
тализаторах. Классический синтез был хорошо 
изучен в 60–80 годах XX века и подробно описан 
в литературе [1]. К наиболее значимым особен-
ностям относятся: повышение степени конвер-
сии окиси углерода, выходов метана, двуокиси 
углерода, а также высокомолекулярных парафи-
нов с повышением температуры и давления; яв-

ление адсорбции некоторых продуктов реакции 
(например, олефинов за счёт двойной связи) с 
последующим наращиванием углеводородной 
цепи; преимущественное образование парафи-
нов среди жидких продуктов; кислородсодер-
жащие продукты – оксигенаты, вода, двуокись 
углерода; вклад реакции равновесия водяного 
газа в процесс; явление продолжения формиро-
вания активной поверхности катализатора непо-
средственно в ходе синтеза (для железных ката-

рис. 1.		Пример	результата	использования	программы.	
Мольные	доли	компонентов	газа	в	жидкой	фазе	при	
постоянном	давлении	и	варьирующейся	температуре
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лизаторов требуется около 200 часов).
В данной работе катализатор, полученный 

методом электрического взрыва железной про-
волоки в среде окиси углерода [2] (размер частиц 
– 60–180 нм) с последующим таблетированием 
в гранулы размером 1–2 мм, был исследован 
на лабораторной установке (объём реактора 
10 см3). Условия экспериментов: соотношение 
CO : H2 = 2 : 1, давление 1 МПа, температура 250–

280 °С, расход синтез-газа 90–300 нмл/мин.
В таблицах ниже приведены основные ре-

зультаты экспериментов.
Все продукты состоят из углеводородов и 

оксигенатов ряда C1–C15. В ходе работы были 
установлены не вписывающиеся в литератур-
ные данные о классическом синтезе особенно-
сти катализатора. Кроме ожидаемых продуктов 
с линейными и разветвлёнными цепями, также 

таблица 1. Степень конверсии и выходы побочных продуктов в зависимости от длительности опыта 
(Т = 280 °С, V = 300 нмл/мин.)

Время опыта
Показатель активности, мол. %

Конверсия Со Выход Со2 Выход Сн4

1 ч. 75,98 13,80 22,46
94 ч. 90,70 12,75 26,02

таблица 2. Состав жидкого продукта зависимости от длительности опыта (Т = 280 °С, V = 300 нмл/мин)

Время опыта
Выход группы веществ, мол. %

Парафины изопарафины нафтены олефины ароматика
1 ч. 20,96 14,14 25,61 10,87 28,42
94 ч. 52,48 17,82 2,76 17,50 9,45

таблица 3. Степень конверсии и выходы побочных продуктов в зависимости от температуры 
(V = 300 нмл/мин.)

Температура, °С
Показатель активности, мол. %

Конверсия Со Выход Со2 Выход Сн4

250 9,76 1,22 7,52
260 15,87 2,12 8,67
270 25,10 3,90 11,50
280 90,70 12,75 26,02

таблица 4. Состав жидкого продукта зависимости от температуры (V = 300 нмл/мин; П – парафины, иП – изо-
парафины, н – нафтены, о – олефины, а – ароматика оК – оксигенаты)

Темпера-
тура, °С

Выход группы веществ, мол. %
П иП н о а оК

250 14,27 22,25 14,89 15,29 21,87 11,42
260 36,19 21,73 6,87 17,81 7,26 10,14
270 41,33 23,43 6,50 14,76 6,79 7,19
280 52,48 17,82 2,76 17,50 9,45 –

таблица 5. Степень конверсии и выходы побочных продуктов в зависимости от расхода синтез-газа и темпе-
ратуры

Температура, °С расход, нмл/мин.
Показатель активности, мол. %

Конверсия Со Выход Со2 Выход Сн4

250
90 21,35 1,01 9,22

300 9,76 1,22 7,52

270
90 26,94 2,29 10,18

300 25,10 3,90 11,50
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образуются циклические углеводороды, и чем 
мягче условия, тем их доля больше. оконча-
тельное формирование активной поверхности 

проходит за 7 часов синтеза, а не 200, и после 
этого выходы циклических продуктов резко сни-
жаются.

Список литературы
1.	 Химические	вещества	из	угля.	Под	ред.	И.В.	

Калечица.	 Пер.	 с	 нем.–	 М.:	 Химия,	 1980.–	
С.284–389.

2.	 Яворовский	 Н.А.,	 Пустовалов	 А.В.	 //	 Изве-
стия	вузов.	Физика,	2013.–	№56.–	С.164–169.

моделирование процеССа получения 
выСокооктановыХ алкилатов 

Е.С. Бурыхина
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В настоящее время в условиях расширения 
областей потребления нефтепродуктов и ограни-
чения по добыче нефти стоит задача углублен-
ной и комплексной ее переработке в направле-
нии увеличения производства моторных топлив 
и сырья для нефтепереработки. использование 
высокооктановых добавок к бензинам позволяет 
без увеличения карбюраторных двигателей по-
высить их мощность и, вместе с тем, одновре-
менно, снизить удельный расход потребляемого 
топлива [1]. С целью получения высокооктано-
вого компонента бензина применяется процесс 
алкилирования изобутана олефинами. Задача 
повышения эффективности эксплуатации дей-
ствующих установок алкилирования является 
крайне актуальной и значимой с точки зрения 
повышения энерго- и ресурсоэффективности их 
работы [2].

Катализаторами в важнейшем процессе 
нефтепереработки – алкилировании изобу-
тана олефинами – являются серная или фто-
роводородная кислоты. В россии наиболее 
распространено использование сернокислого 
катализатора, поскольку такой процесс счита-
ется более безопасным. В общем виде реакция 
процесса описывается следующим уравнени-
ем: СnH2n+2 + CmH2m = Cn+mH2(n+m)+2 [3]. Сырьем в 
процессе алкилирования служит изобутановая 
фракция и бутан-бутиленовая фракция, содер-
жащая около 50 % олефинов. В качестве допол-
нительного источника олефинов используют 
пропан-пропиленовую и пентан-амиленовую 
фракции. Примеси, содержащиеся в бутан-бути-
леновой фракции вступают в побочные реакции 
с серной кислотой, что ухудшает ее каталитиче-

ские свойства [3]. 
Целью данной работы было исследование 

модели процесса сернокислого алкилирования 
изобутана с применением математической мо-
дели. При этом было рассмотрено влияние раз-
личных факторов на значение октанового числа, 
состав продуктов и выхода алкилата. расчеты 
производились на основе экспериментальных 
данных, полученных на омском нефтеперераба-
тывающем заводе. В результате были выявлены 
представленные ниже зависимости.

При увеличении концентрации изобутана и 
постоянных прочих параметрах увеличивается 
соотношение изобутановой и олефиновой фрак-
ций, октановое число и выход алкилата. Повы-
шение концентрации изобутана в поступающем 
в реакционную массу сырье приводит к повыше-
нию его концентрации и на границе раздела фаз 
углеводороды – катализатор, где и происходит 
реакция. Благодаря этому подавляются побоч-
ные реакции образования органических высо-
комолекулярных веществ, полимеризации и де-
алкилирования, чем и объясняется увеличение 
указанных выше показателей. 

Повышение концентрации бутилена в реак-
ционной смеси напротив снижает соотношение 
изобутановой и олефиновой фракций, в резуль-
тате чего доля изобутана, задействованного в 
подавлении побочных реакций, уменьшается, а 
содержание примесей увеличивается. Поэтому 
зависимость октанового числа от концентрации 
бутилена является убывающей. 

В процессе алкилирования происходит 
накопление в серной кислоте высокомолеку-
лярных органических соединений, а также ее 
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разбавление водой. Это приводит к снижению 
концентрации серной кислоты, образованию 
эмульсии с углеводородами и ухудшению каче-
ства алкилата. расход серной кислоты при этом 
увеличивается. 

Также была рассмотрена зависимость ок-
танового числа алкилата от концентрации 
пропилена. По результатам исследования при 
увеличении концентрации пропилена в бу-
тан-бутиленовой фракции октановое число 

уменьшается. Пропилен вступает в реакцию с 
изобутаном с образованием веществ, имеющих 
октановые числа ниже, чем у изооктанов [3]. 
Следовательно, повышение их концентрации в 
алкилате способствует понижению его октано-
вого числа. 

Таким образом, полученные результаты 
можно использовать для оптимизации процесса 
сернокислого алкилирования изобутана олефи-
нами.
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В настоящее время вопросы повышения 
качества и увеличения выхода химических про-
дуктов коксования приобретают особую акту-
альность. Значение этих проблем еще более 
возрастает с ухудшением сырьевой базы коксо-
вания, связанной с нестабильностью как мароч-
ного состава поставляемых углей и угольных 
концентратов, так и непостоянством показателей 
их качества. отрицательный эффект ухудшения 
этих показателей угольных концентратов можно 
компенсировать повышением управления каче-
ством угольных шихт, которое прежде всего ос-
новывается на показателях химико-технологи-
ческих свойств сырья [1]. Поэтому комплексное 
исследование углей, используемых в процессе 
коксования, является актуальной задачей.

исследования определения выхода сырого 
бензола проводились на установке определения 
выхода химических продуктов коксования по 
ГоСТ 18635-73 [2]. Кроме этого, также прово-
дятся исследования, направленные на опреде-
ление показателей технического, элементного и 
петрографического анализа исследуемых углей, 
направленные на наиболее полную характери-

стику их генетических и технологических пара-
метров.

Согласно ГоСТ 25543-2013 [3], одним из 
наиболее важных параметров классификации 
ископаемых углей является средний показатель 
отражения витринита R0,r. В соответствии с его 
значением бурые, каменные угли и антрациты 
делятся на 49 классов. Поэтому по результатам, 
полученным в ходе проведенных испытаний 
углей, используемых в шихте Пао «Кокс» г. Ке-
мерово, они также были поделены по классам в 
соответствии с полученным значениями R0,r (та-
блица 1).

анализ результатов исследований показал, 
что генетические особенности углей, выражен-
ные средним показателем отражения витринита, 
оказывают большое влияние на выход сырого 
бензола. С увеличением показателя R0,r и, соот-
ветственно, класса угля, выход бензола уменьша-
ется, но со значительными колебаниями внутри 
одного класса. Это связано с различиями петро-
графического и элементного состава, а также 
выхода летучих веществ Vdaf. например, внутри 
одного класса 09, где представлены угли шах-
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ты «имени Тихова», но разных пластов, выход 
сырого бензола различен. При приблизительно 
равных показателях R0,r и Vt больший выход 
смолы имеет уголь Ш. «им. Тихова», секция № 1. 
Это может быть связано для данного образца со 
сравнительно большими относительно пробы 
угля Ш. «им. Тихова», пласт 23 выходом летучих 
веществ Vdaf и содержанием водорода. Похожие 

закономерности выхода каменноугольной смо-
лы наблюдаются и внутри других классов.

Полученные результаты исследований по-
зволят повысить эффективность применения 
углей ценных марок, формировать оптимальный 
состав угольной шихты для коксования с целью 
повышения выхода кокса и других ценных про-
дуктов коксования.
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алкилирование бензола этиленом – один из 
основных процессов в химической промышлен-
ности. Целевым продуктом процесса является 
этилбензол, применяемый в качестве сырья для 
получения полистирола и других полимеров, 
растворителя, добавки для увеличения окта-
нового числа. Помимо этилбензола в процессе 
алкилирования образуется еще ряд продуктов, 

таких как полиалкилаты, нафтены, алкены и 
другие соединения.

С учетом экспериментальных данных и ли-
тературных источников было предположено, что 
наибольший вклад в образующиеся в процессе 
алкилирования бензола этиленом продукты вно-
сят реакции алкилирования, трансалкилирова-
ния, конденсации, олигомеризации.

таблица 1. Классы исследуемых углей по ГоСТ 25543-2013

№ 
п/п наименование пробы Марка Vdaf, % х/у R0,r, % Vt, % ΣоК, 

%
SIR, 
% Cdaf, % Hdaf, %

Выход сы-
рого бензола 

на сухую 
массу, %

Класс 09

1 Ш. «им. Тихо-
ва», пласт 23 ж 33,2 13/35 0,911 78 – 8½ 86,28 5,61 0,92

2 Ш. «им. Тихо-
ва», секция № 1 ж 35,4 10/37 0,931 76 23 9 87,01 5,87 1,04

Класс 10

1 ш. Бутовская, 
лава а-3-2 Ко 21,9 44/8 1,005 38 58 1 89,10 4,46 0,52

2 оФ «Прокопьевская» Ко 25,5 25/10 1,013 42 – ½ 85,99 5,12 0,78
3 оФ «анжерская» Ко 22,2 43/8 1,038 39 – ½ 88,92 4,46 0,40

4 ш. Бутовская, лава 
а-3, секция 130 Ко 20,7 40/6 1,056 35 61 1 88,87 4,39 0,44

5 оФ «Прокопьевская» К 22,9 39/13 1,066 49 50 1½ 87,96 5,10 0,49
6 нерюнгри (Колмар) Кж 32,5 –31/36 1,083 71 29 8 88,98 5,21 0,67



 Секция 4.  Технология и моделирование процессов подготовки и переработки углеводородного сырья

287

для оценки вероятности протекания реак-
ций был проведен термодинамический анализ с 
использованием методов квантовой химии при 
Т = 523 К и р = 3,7 МПа (табл. 1).

на основе выполненного термодинамиче-
ского построена формализованная схема превра-
щений углеводородов (рис. 1).

на основе данной схемы будет построена 
математическая модель процесса алкилирова-
ния бензола этиленом, которая позволит прово-
дить мониторинг и оптимизацию всей системы в 
целом через повышение эффективности каждо-
го из сопряженных процессов всех стадий про-
изводства.
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рис. 1.		Формализованная	схема	превращений	углеводоро-
дов	в	процессе	алкилирования	бензола	этиленом

Б – бензол, Э – этилен, ЭБ – этилбензол, дЭБ – диэтилбензол, ТЭБ – триэтилбензол, ББ – бутилбензол, П 
– легкие углеводороды, Т – тяжелые углеводороды, дФЭ – дифенилэтан, ЦГ – циклогексан, МЦГ – метил-
циклогексан

таблица 1. результаты термодинамического анализа реакций в процессе алкилирования бензола этиленом 
(при Т = 523 К, P = 3,7 МПа)

Группа реакций реакция ∆G, кдж/моль ∆H, кдж/моль

алкилирование

C6H6 + C2H4 = C8H10 –33,6981  –115,72
C8H10 + C2H4 = о-C10H14 1,8649 –87,3566
C8H10 + C2H4 = м-C10H14 –32,7945 –115,631
C8H10 + C2H4 = п-C10H14 –42,1325 –112,242

Трансалкилирование

п-C10H14 + C6H6 = 2 • C8H10 8,418615 –3,4778
о-C10H14 + C6H6 = 2 • C8H10 –35,5788 –28,3632
м-C10H14 + C6H6 = 2 • C8H10 –0,91935 –0,0893

Конденсация C10H14 = C10H12 –46,9472 –47,273

олигомеризация
2 • C2H4 = C4H8 –59,2508 –133,164
C2H4 + C4H8 = C6H12  –38,2318 –95,6518



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

288

автоматизированная параметризация 
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Уравнения математических моделей хими-
ко-технологических систем включают в себя ге-
ометрические и физические параметры аппара-
тов, а также физико-химические характеристики 
веществ, составляющие многокомпонентные ве-
щественные потоки.

В настоящее время для построения и анали-
за моделей физико-химических систем (ФХС) 
активно применяется такой класс прикладного 
программного обеспечения, как системы ком-
пьютерного моделирования. Среди существую-
щих систем особо выделяется среда многоуров-
невого компьютерного моделирования «МарС» 
[1], позволяющая создавать и исследовать мо-
дели на трёх взаимосвязанных уровнях: визу-
альном, логическом и объектном. данная среда 
содержит расширяемую библиотеку моделей 
компонентов систем различной физической при-
роды (химических, химико-технологических, 
физических, механических, информационных и 
т.д.). Каждый компонент среды «МарС» пред-
ставляет собой математическую или имитацион-
ную модель элемента исследуемого объекта.

При работе сформированных на логиче-
ском уровне алгоритмов исследования много-
уровневых компьютерных моделей (КМ) ФХС 
возникает необходимость изменения значений 
параметров компонентов объектного или визу-
ального уровня. Такие параметры, относящиеся 
к данным числовых и нечисловых типов, на-
зываются атрибутами. их значения могут зада-
ваться пользователем с помощью специальных 
интерфейсных элементов до начала работы мно-
гоуровневой КМ ФХС. для изменения значений 
атрибутов в процессе ее функционирования 
применяются так называемые атрибутные связи. 
Являясь виртуальными, это связи представля-
ются на логическом уровне многоуровневой КМ 
ФХС в виде специального компонента «атри-

бут», связанного с компонентом объектного или 
визуального уровня. его параметр будет полу-
чать значение, принятое по единственной связи 
компонента «атрибут». 

С помощью компонентов «База данных», 
«Запрос к Бд» и «атрибут» реализуются ме-
ханизмы автоматизированной параметризации 
модели, сформированной на объектном уровне 
многоуровневой КМ ФХС. 

Пусть на ее объектном уровне на основе 
компонента «абсорбер» [2] реализована модель 
блока абсорбционной осушки природного газа.

Уравнения математической модели компо-
нента «абсорбер» включают следующие пара-
метры: коэффициенты массопередачи абсорби-
руемого вещества в отдающей и принимающей 
фазах; равновесные концентрации абсорбиру-
емого вещества соответственно в отдающей 
и принимающей фазах; площадь поверхности 
контакта фаз. Принимая во внимание, что ко-
эффициенты массопередачи для отдающей и 
принимающей фазы одинаковые и хранятся в 
базе данных (Бд) параметров и характеристик 
веществ, а площадь контакта фаз, являясь кон-
структивным параметром, хранится в Бд харак-
теристик аппаратов химической технологии, 
компьютерная модель автоматизированной па-
раметризации модели абсорбера, принадлежа-
щая логическому уровню многоуровневой КМ 
ФХС, будет представлена в форме компонент-
ной цепи, состоящей из ранее перечисленных 
компонентов.

использование компонентов «База дан-
ных», «Запрос к Бд» и «атрибут» позволяет 
обеспечить автоматизированную параметриза-
цию компьютерных моделей [3], что является 
актуальным при проведении экспериментов ла-
бораторного и научного характера.
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Этил трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ) – это 
эфир, кислородсодержащая добавка к топливам, 
чей недавний и постоянно возрастающий инте-
рес [1] побуждает к исследованию методов вы-
сокой производительности, примером которых 
является реакционно-ректификация.

В реакционно-ректификации (рр) реакция 
и разделение выходных веществ происходят 
непрерывно в одной колонне дистилляции. Это 
существенно снижает капитальные затраты, и 

вследствие постоянной рециркуляции реаги-
рующих веществ в реактивную часть, обеспе-
чивает достижение высоких степеней чистоты 
конечного продукта (больше 95 %). однако, вза-
имодействие между реакцией и разделением в 
одном аппарате вводит сильные нелинейные по-
ведения и возможность множественности стаци-
онарных состояний [2].

ЭТБЭ произведен через реакцию между 
изобутиленом (иБ), доступен в составе фракций 

рис. 1.		Реакционно-ректификационная	колонна	для	производства	ЭТБЕ
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С4, и этанола (Этон) в наличии кислотного ка-
тализатора (амберлист 15), реакция экзотерми-
ческая, и сопровождается образованием диизоб-
утилена (диБ) [3]. В промышленных условиях 
фракция С4 реагирует со свежим этанолом в 
изотермическом реакторе (до 80 % превращения 
иБ), а затем полученную смесь подаются в ко-
лонну рр, нагруженную катализатором [4].

В настоящем исследовании рассматривает-
ся реакционно-ректификационная колонна, рас-
положена на выходе первого изотермического 
реактора, с настройкой и состав входящего по-

тока представлены на рисунке 1. Задачи модели-
рования выполняются с помощью среды Aspen 
Plus V8.8.

Текущие результаты находится в достаточ-
ном соглашении с существующими исследова-
ниями, как представлено в таблице 1, а также 
указывают на существование множественных 
стационарных состояний под влиянием сочета-
ния входных параметров флегмовое число и те-
пловая нагрузка испарителя, между пределами 
степени чистоты ЭТБЭ от 0,93 до 0,96, как пока-
зано в рисунке 2.
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таблица 1. обобщенные результаты моделирования
Sneesby, et al. наст. иссл.

Температура конденсатора / испарителя (°С) 74/159 68/152
Температура реактивной части (°С) 75–81 69–77
Средняя скорость реакции (моль/мин) 0,17 0,15
Состав дистиллята / продукта (масс. доля)
Этон 0,012/0,021 0,008/0,029
иБ 0,009/0,000 0,018/0,001
ЭТБЭ 0,000/0,961 0,001/0,959
н-Бутены 0.979/0,017 0,973/0,010
диБ 0,000/0,0006 0,000/0,002

рис. 2.		Профили	концентрации	и	обнаружены	множественные	состояния
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риформинг бензиновых прямогонных фрак-
ций остается основным октаноповышающим 
процессом нефтеперерабатывающих заводов 
в россии. Процесс отлажен в плане технологи-
ческого режима, поскольку является базовым 
процессов нефтепереработки с 1971 года. При 
этом основной проблемой риформинга остается 
снижение активности катализатора в результате 
дисбаланса в подаче хлорорганияских соедине-
ний и деминерализованной воды в реакторы.

решить указанную проблему позволяет 
метод математического моделирования, в про-
цессе которого необходимо, исходя из текущих 
значений параметров процесса, рассчитать оп-
тимальную подачу воды в реактор, определить 
оптимальное значение мольного соотношения 
хлороводород/вода, и определить оптимальное 

значение хлорорганики с учетом баланса хлора 
и воды.

окисление коксогенных структур условно, с 
приближением к реальным условиям, описыва-
ется следующим образом

С28н14 + 28н2о = 28Со + 35 н2

При расчете расхода воды – для поддержа-
ния активности катализатора на относительно 
постоянном уровне – следует учесть не только 
конверсию кокса, но и обеспечить дополнитель-
ный расход воды на окисление монооксида угле-
рода

Со + н2о = Со2 + н2

Таким образом, суммарный расход по воде 
и будет наиболее оптимальным с точки зрения 

таблица 1. Зависимость конверсии кокса от температурного режима

Тем-ра, K Степень кон-
версии X, % расход воды, л/ч оптимальная 

подача Cl, ppm Со, ppm
Подача воды 
в реактор на 

Со, л/ч
753 5,10 0,30 1,00 0,2419 0,048
758 5,56 0,35 1,25 0,3126 0,060
759 5,65 0,36 1,30 0,3280 0,066
764 6,15 0,42 1,55 0,4121 0,072
775 6,79 0,48 1,85 0,5294 0,087

таблица 2. расход хлора в реактор риформинга Л-35-11/600

дата Tвх, °С M
расход воды, г/ч расход хлорор-

ганики, г/ч Текущий 
выход про-

дукта % мас.

Выход катали-
зата, % мас.

без уче-
та кокса

с учетом 
кокса

без уче-
та кокса

с учетом 
кокса

без уче-
та кокса

с учетом 
кокса

01.01.2011 484 21,7 411,0 450,85 38,40 42,13 82,4 83,6 83,8
03.02.2011 485 21,3 396,9 436,16 37,78 41,52 82,7 84,1 84,4
10.03.2011 485 22,4 439,2 483,56 39,76 43,78 82,3 84,2 84,4
13.04.2011 483 21,9 377,5 415,97 34,95 38,52 82,3 83,5 83,8
14.05.2011 485 21,9 419,8 463,04 38,87 42,87 82,8 84,2 84,6
30.05.2011 485 22,0 381,0 420,62 35,12 38,77 82,3 83,6 83,9
14.06.2011 490 22,9 363,4 401,51 32,18 35,55 82,5 82,5 82,8
10.07.2011 487 22,4 328,1 362,86 29,70 32,85 83,1 83,1 83,4
06.08.2011 486 22,2 342,2 378,81 31,26 34,60 82,9 82,9 83,2
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поддержания стабильной работы катализатора.
При математическом описании процесса 

учитывается влияние температурного режима 
на конверсию кокса, поскольку для достижения 
требуемого числа крекинга, а также заданной 
степени конверсии сырья, постепенно изменяют 
температурный режим в реакторах при коксона-
коплении на катализаторе. 

Зависимость степени конверсии кокса и рас-
хода воды в реактор риформинга от коксонако-
пления при различных температурах приведена 

в таблице 1.
Таким образом, рассчитывается в текущем 

режиме расход хлорорганики в зависимости от 
режимных условий (табл. 2).

Таким образом, обеспечивается расчет оп-
тимальных значений расходов воды и хлорорга-
ники для установок Л-35-11/600, ЛЧ-35-11/600, 
ЛЧ-35-11/1000 на нПЗ ооо «КинеФ». При 
этом достигается увеличение ресурса катализа-
тора до 23–25 %.
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Современная нефтепереработка и нефтехи-
мия сосредотачивает свое внимание на качестве 
целевой продукции, в связи с чем, требования к 
показателям качества ежегодно становятся бо-
лее ориентированными на экологию утилизации 
продуктов частными потребителями. наряду 
с этим возрастает спрос на топлива широкого 
спектра потребления: высокооктановые бензи-
ны, дизельное топливо, авиационный керосин, 
котельное топливо. В связи с чем, глубина пере-
работки нефтяного сырья существенно возрас-
тает, тем самым увеличивается и выход светлых 
продуктов на единицу перерабатываемой сырой 
нефти.

одним из наиболее перспективных и мас-
штабных процессов глубокой переработки 
нефтяного сырья является гидрокрекинг ва-
куумных газойлей. Таким образом, процесс от-
носится ко вторичным процессам переработки 
остаточного сырья вакуумной дистилляции маз-
ута.

Целевое назначение процесса может варьи-
роваться в зависимости от технологического 
режима от выпуска светлых фракций (легкой и 
тяжелой нафты – на компаундирование по про-
изводству высокооктановых бензинов) либо 
авиационного керосина до производства более 

тяжелого топлива – дизельного.
В настоящий момент на территории россии 

функционирует или находятся на завершающих 
стадиях строительства единичные установки 
гидрокрекинга. К действующим относятся Мо-
сковская оао «Татнефть», Волгоградская ооо 
«Лукойл» и Киришская ооо «Сургутнефтегаз». 
Таким образом, все установки еще проходят ста-
дию апробации по сырью, технологическому 
режиму, что сказывается на частоте выпуска не-
кондиционных партий топлива.

В связи с тем, что наиболее ранней и в неко-
тором роде, первопроходцем в данном процессе, 
является Киришский нПЗ, запустивший в 2013 
году установку гидрокрекинга, то наиболее це-
лесообразно будет осуществить моделирование 
данного процесса именно на данном заводе. 
Ввиду имеющихся данных по удачной и небла-
гоприятной работе реакторного блока.

Как отмечалось ранее, установка комплекс-
ная и имеет в своем составе несколько техно-
логических блоков. К таким блокам относятся: 
блок очистки и подготовки рециклового водород 
содержащего газа (ВСГ), блок подготовки сы-
рья (блок фильтров очистки от механических 
примесей и блок печей – подогрев сырья перед 
реакторным блоком и продуктов перед фрак-
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ционирующей колонной), блок разделения – 
фракционирующая колонна, и вспомогательные 
блоки – компремирования газов (ВСГ) и рекупе-
рации тепла. наиболее технологичными с точки 
зрения качества и количества целевой продук-
ции являются реакторный блок и блок фракци-
онирования продукта.

Математическое и компьютерное модели-
рование данного процесса заключается в пла-
номерном подходе к кинетической и термодина-
мической составляющих процесса переработки 
вакуумного газойля. основной проблемой, с 
которой сталкивается моделирование – широ-
кий спектр компонентов как в сырьевом потоке, 
так и в продуктовом. В связи с этим моделиро-
вание сводится к созданию более ёмких псев-
докомпонентов. Псевдокомпоненты позволяют 
осуществить нивелирование по некритичным 
составляющим, в свою очередь вывести законо-
мерности по кинетике реакций креинга.

еще одной базовой особенностью процесса 
гидрокрекинга на основе лицензии «Chevron» 
является проведение реакций гидрокрекинга при 

высоком давлении – 16,2–18,0 МПа, при относи-
тельно умеренных температурах 390–450 °С, что 
необходимо отражать в термодинамической за-
висимости процесса, при этом не для всех псев-
докомпонентов имеются данные по термодина-
мическим параметрам в справочной литературе.

После этапов подготовки базовых данных, 
термодинамичесих расчетов и кинетической 
модели процесса гидрокрекинга, наступит вто-
рой этап – этап компьютерного моделирования, 
результатом которого послужит модель процес-
са гидрокрекинга, которую необходимо адапти-
ровать на реальные технологические условия и 
проверка её на адекватность воспроизведения 
данных.

Целесообразность моделирования данного 
процесса безусловно высока, поскольку в об-
щем балансе нефтеперерабатывающего заво-
да установка гидрокрекинга приносит до 40 % 
прибыли предприятия, что неоспоримо означает 
важность проведения процесса в наиболее опти-
мальных условиях.

Список литературы
1.	 Анчита	 Х.	 Переработка	 тяжелых	 нефтей	

и	 нефтяных	 остатков.	 Гидрогенизацион-
ные	процессы:	пер.	с	англ.	/	Х.	Анчита,	Дж.	

Спейт;	 под	 ред.	 О.Ф.	 Глаголевой.–	 СПб.:	
ЦОП	«Профессия»,	2012.–	384с.
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Каталитический крекинг направлен на про-
изводство высокооктановых компонентов бензи-
на с высоким выходом (50 % и более) и ценных 
непредельных газов. Групповой и фракционный 
состав сырья оказывают значительное влияние 
на показатели процесса каталитического кре-
кинга наряду с технологическим режимом ра-
боты реактора и регенератора, типом и активно-
стью катализаторов и др. 

Цель работы заключается в исследовании 
влияния группового состава сырья на выход и 
качество продуктов с установки каталитическо-
го крекинга с применением математической мо-
дели процесса.

для анализа группового состава сырья (фр. 
350–560 °С). использовано жидкостно-адсор-
бционное хроматографическое разделение на 
силикагеле марки аСК (0,2–0,3 мм) по методи-
ке Внии нП [2]. десорбцией при помощи рас-
творителей с различной полярностью последо-
вательно извлечены парафиново-нафтеновые, 
ароматические углеводороды и смолы (сырье 
№ 1 – табл. 1).

расчеты по модели выполнены для четырех 
типов сырья (таблица 1) при постоянных пара-
метрах технологического режима. 

В соответствии с рисунком 1, при перера-
ботке сырья № 3 и 4 выход бензиновой фракции 
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(58,8 и 59,4 % мас., оЧиМ – 91,1 и 91,7 соответ-
ственно) и газа (16,9 и 17,1 % мас.) наибольший, 
что связано с высоким содержанием насыщен-
ных углеводородов в сырье (70,4 и 72,5 % мас.), 
участвующих в реакциях крекинга и деалкили-
рования парафинов и нафтенов, а также изоме-
ризации. 

При переработке сырья с повышенным со-
держанием ароматических углеводородов (40,9 
и 35,6 % мас.) выход бензина ниже (57,6 и 57,9 
% мас.), но выше его октановое число – 92,8 и 
91,2 п., что связано высокими скоростями при 
протекании реакций деалкилирования аромати-
ческих углеводородов. Выход кокса при работе 
на таком сырье выше (3,86 и 4,16 % мас.), чем 

при переработке сырья с высоким содержанием 
парафинов и нафтенов (3,8 % мас.).

наряду с высоким выходом бензина (58,8 
% мас.) при работе на сырье № 3 (содержание на-
сыщенных углеводородов в сырье – 70,4 % мас.) 
наблюдается высокий выход кокса – 4,4 % мас., 
что связано с повышенным содержанием смол в 
сырье крекинга, участвующих в реакциях кон-
денсации и коксообразования при высоких тем-
пературах процесса.

Таким образом, при оптимизации режима 
работы реакторно-регенераторного блока ка-
талитического крекинга, требуется учитывать 
групповой состав перерабатываемого сырья.
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таблица 1.

Группа углеводородов
Содержание, % мас.

Сырье № 1 Сырье № 2 Сырье № 3 Сырье № 4
насыщенные углеводороды (Сн) 56,2 61,2 70,4 72,5
ароматические углеводороды (Са) 40,9 35,6 25,9 24,4
Смолы 2,9 3,2 3,7 3,1
Соотношение Сн/Са 1,3 1,6 2,4 2,6

рис. 1.		Выход	продуктов	каталитического	крекинга	в	зависимости	от	состава	сырья
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Целью данной работы являлось исследова-
ние влияния модифицирования высококремне-
земного цеолита ZSM-5 и УФ-обработки цео-
литсодержащих катализаторов на активность в 
процессе превращения низших алканов С3–С4 
ПнГ в жидкие углеводороды. 

изучение влияния температуры позволило 
установить, что с ростом температуры реакции 
с 550 до 600 °С и объемной скорости подачи 
ПнГ 240 ч–1 на н-ЦКе-Г выход жидких продук-
тов повышается с 41,4 при 550 °С до 46,0 % при 
600 °С, а содержание газообразных углеводоро-
дов уменьшается с 58,6 % при 550 °С до 54,0 % 
при 600 °С (таблица). Степень превращения 
ПнГ (по пропану) с ростом температуры с 550 
до 600 °С увеличивается с 88,4 до 98,1 %. Среди 
жидких углеводородов преобладают аромати-
ческие соединения: бензол, толуол и ксилолы, 
выход бензола с ростом температуры процесса 
повышается с 18,2 % при 550 °С до 32,2 % при 
600 °С. Среди газообразных продуктов процес-
са превращения ПнГ преобладают, в основном, 
метан и этан, которые могут быть применены 
для топливных целей или в качестве исходного 
легкого углеводородного сырья для процессов 

нефтехимии и газохимии. их суммарный выход 
с ростом температуры процесса до 600 °С среди 
газообразных продуктов повышается до 76,9 %. 
Введение 1 % Ga2O3 в цеолит н-ЦКе-Г приводит 
с ростом температуры процесса превращения 
ПнГ с 550 до 600 °С к значительному повыше-
нию выхода жидких продуктов с 55,9 до 60,1 % 
по сравнению с н-ЦКе-Г. Степень превращения 
низших алканов С3–С4 ПнГ с ростом темпера-
туры с 550 до 600 °С увеличивается с 75,8 до 
93,6 %, среди жидких продуктов преобладают 
ароматические углеводороды С6–С9. Введение 
3 % Ga2O3 в цеолит н-ЦКе-Г приводит с ростом 
температуры процесса превращения ПнГ с 550 
до 600 °С к дальнейшему повышению содержа-
нию жидких углеводородов с 57,1 до 64,2 % по 
сравнению с н-ЦКе-Г, а степень превращения 
ПнГ с ростом температуры с 550 до 600 °С уве-
личивается с 91,6 до 97,8 %, среди жидких угле-
водородов преобладают арены С6–С9. Введение 
5 % Ga2O3 в цеолит н-ЦКе-Г приводит с ростом 
температуры процесса превращения ПнГ с 550 
до 600 °С к повышению степени превращения 
низших алканов С3–С4 с 79,2 до 87,8 % и по-
вышению содержания жидких углеводородов с 

таблица 1. Влияние температуры процесса на состав продуктов (мас. %) превращения ПнГ на ЦСК 240 ч–1

Т, °С Х, % Газовая 
фаза, %

Компоненты 
газовой фазы, % жидкая 

фаза, %

Компоненты жидкой фазы, %

алканы 
С1–С4

алкены 
С2–С3

С6н6 С7н8 С8н10 С10+

н-ЦКе-Г
550 88,4 58,6 93,1 6,9 41,4 18,2 35,7 17,2 16,3
600 98,1 54,0 88,0 12,0 46,0 32,2 25,6 5,9 28,7

1 % Ga2O3/н-ЦКе-Г

550 75,8 44,1 94,2 5,8 55,9 24,3 38,5 14,1 15,5
600 93,6 39,9 92,5 7,5 60,1 30,5 35,0 9,5 18,7

3 % Ga2O3/ н-ЦКе-Г

550 91,6 42,9 97,1 2,9 57,1 25,9 36,3 11,3 21,8
600 97,8 35,8 96,2 3,8 64,2 28,8 34,3 8,6 23,9

5 % Ga2O3/н-ЦКе-Г

550 79,2 40,6 95,7 4,3 59,4 25,4 39,2 14,3 16,6
600 87,8 35,3 91,0 9,0 64,7 26,5 38,8 13,1 17,0
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59,4 до 64,7 % по сравнению с н-ЦКе-Г.
Таким образом, из полученных катализато-

ров наибольшей активностью и селективностью 
в образовании аренов из ПнГ обладает катали-

затор 5 % Ga2O3/95 % н-ЦКе-Г, максимальное 
содержание аренов на котором достигает 64,7 % 
при 600 °С. 
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Повышение степени использования вторич-
ных топливно-энергетических ресурсов, макси-
мально возможное использование рекуперации 
теплоты, оптимизация режимов работы техно-
логических установок – одно из приоритетных 
направлений повышения эффективности энер-
госбережения нефтеперерабатывающих произ-
водств [1]. 

основные возможности сокращения энер-
гозатрат на нПЗ зависят от технологии нефте-
переработки. Поэтому для достижения выра-
женного эффекта экономии в первую очередь 
требуется замена основного производственного 
оборудования. Большинство крупных компаний 
ведут или завершают модернизацию своих мощ-
ностей. однако пока в эксплуатации остаются 
также и установки, запущенные в 50–60-х годах 
прошлого века [2].

основной потенциал экономии энергоноси-
телей скрывается в самом технологическом про-
цессе, особенно в схеме рекуперации тепла [3].

В данной работе использовались такие про-
граммные обеспечения, как Aspen Hysys V8.8 и 
Aspen Exchanger Design and Rating V8.4 и про-
граммы Resource.

Теплообменная сеть (ТоС) представляет 
собой три параллельных ряда теплообменных 
аппаратов, соединенных последовательно. ТоС 

существенно снижает нагрузку на печь, обеспе-
чивая нагрев сырья до 200 °С. 

Проект оптимизации системы рекуперации 
тепла существующей установки первичной пе-
реработки нефти аВТ проводился по следую-
щей схеме:

1. анализ имеющихся теплообменных 
оборудований на наличие дефектов, загрязнение 
патрубков и расчет остаточного ресурса. 

2. Максимальное использование существу-
ющего теплообменного оборудования, вовлече-
ние в сеть бездействующих аппаратов.

3. расчет различных вариантов расположе-
ния тепловых потоков. осуществление переоб-
вязок на каждом потоке сырья, с учетом следу-
ющих правил: 

• Правило соотношения потоковых теплоем-
костей;

• Правило эвристической отметки;
• Правило разделения потоков.

Внедрение мероприятий по оптимизации 
позволяет получить следующие данные:

1. Экономия от снижения потребления то-
плива на атмосферной печи составит 1,05 Гкал/ч

2. Тепловая нагрузка ТоС повысится на 
4,14 %

3. Температура нефти на входе в атмосфер-
ную печь увеличится на 5–6 °С.
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Вычисление констант фазового равновесия 
пар-жидкость многокомпонентных газов явля-
ется центральной теоретической задачей иссле-
дования процессов конденсации и испарения 
реальных газовых смесей, необходимых при 
низкотемпературной сепарации газа. расчет фа-
зового равновесия пар-жидкость подразумевает 
определение компонентных составов обеих фаз 
в требуемой точке р-Т фазовой диаграммы. 

для вычисления констант фазового равно-
весия Кi используется метод последовательных 
приближений к решению математической зада-
чи, состоящей из нескольких этапов:

1. нахождение общей доли пара. исполь-
зуя значения zi и Ki, рассчитывается общая доля 
пара φ из уравнения рашфорда-райса:

∑i=1 = 0,n zi • (Ki – 1)
1 + φ(Ki – 1)

где n – количество компонентов в системе. 

2. нахождение мольных долей компонен-
тов yi и xi для пара и жидкости:

xi = ,
zi

1 + φ(Ki – 1) yi = Ki • xi.

3. нахождение коэффициентов сжимаемо-
сти Zv и Zl для пара и жидкости.

4. нахождение коэффициентов летучести 

Фv и Фl для пара и жидкости.
5. находим константы фазового равнове-

сия Ki по формуле:

Ki =
Φli
Φνi

Таким образом, предложенный выше алго-
ритм расчета фазового равновесия пар-жидкость 
для многокомпонентных газов представлен в де-
талях, достаточных для составления расчетной 
подпрограммы. результаты расчета на основе 
разработанного алгоритма достаточно достовер-
ны.

В ходе работы: решили кубическое уравне-
ние (СКр) для газовой Z3

v – Z2
v + Zv(Av – Bv – B2

v) – 
AvBv = 0 и жидкой Z3

l – Z2
l + Zl(Al – Bl – B2

l) – AlBl = 0 
фаз; определили коэффициенты фугитивности и 
рассчитали константы фазового равновесия для 
газа и жидкости. дальнейшими действиями бу-
дут написание программы в Delphi 7 и составле-
ние схемы низкотемпературной сепарации газа. 

Такого рода программа незаменима в рас-
четах реальных процессов, происходящих в га-
зовых сепараторах, в перфорированных зонах 
газоконденсатных скважин, в агрегатах газопе-
рерабатывающих заводов, при расчете аварий-
ных ситуаций на газотранспортной сети и т.п.
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риформинг – один из ведущих процессов 
современной нефтехимической и нефтеперера-
батывающей промышленности. Каталитический 
риформинг – это сложный химический процесс, 
который позволяет получить высокооктановые 
компоненты моторных топлив [1]. 

Эффективность процесса зависит от тех-
нологических параметров, таких как давление, 
температура, кратность циркуляции водород-
содержащего газа и объемная скорость подачи 
сырья. 

одной из важнейших целей развития рифор-
минга всегда являлось строительство установок 
с непрерывной регенерацией катализатора. дан-
ная установка отличается от других традици-
онных схем тем, что обладает наибольшей про-
должительной непрерывной работой, высоким 
выходом водорода и качеством получае¬мого 
риформата.

Целью работы являлось расчет 
и исследование разных режимов 
работы установки риформинга ме-
тодом математического моделиро-
вания.

Также в ходе работы выполнены 
следующие задачи такие, как: рас-
чет работы установки риформинга с 
непрерывной регенерацией катали-
затора; проанализировали степень 
влияния сырья на различные пара-
метры установки.

решение задач, которые возни-
кают при эксплуатации современ-
ных технологических процессов, 

невозможно без применения моделирующих 
программ. данные моделирующие программы 
имеют высокую точность описания параметров 
технологических процессов, но также позволя-
ют без значительных временных и материаль-
ных затрат проводить вычислительные экспери-
менты для этих процессов.

В данной работе исследования осущест-
влялись при помощи компьютерной моде-
лирующей программы «Aktiv+C». В работе 
объектом исследования являлась установка ка-
талитического риформинга Л-35/11-1000 оао 
«Газпромнефть-омский нПЗ» г. омск.

Провели расчет, из которого видно, что каж-
дый тип сырья имеет в своем составе разное 
содержание парафиновых, нафтеновых и аро-
матических углеводородов. результаты расчета 
представлены в таблице 1.

таблица 1. Состав исходного сырья в процессе риформинга
Сырье 

1
Сырье 

2
Сырье 

3
Сырье 

4
Сырье 

5
Сырье 

6
Сырье 

7
н-Пар/и-Пар в сырье 1,10 1,12 1,06 1,17 1,26 1,10 1,14
Парафины/(нафтены + аром) в сырье 0,87 0,87 0,91 0,91 0,92 0,98 0,90

рис. 1.		Влияние	состава	сырья	на	вы-
ход	катализата	и	октановое	число
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Также из нижеприведенного рисунка, мож-
но сказать, что величина отношения парафины/
(нафтены + ароматические) в сырье, влияет на 
такие показатели, как октановое число и выход 
катализата. наибольшее оЧи в сырье 6, а наи-

лучший выход катализата в 7 сырье.
Следовательно, приходим к такому выводу, 

что использование математической модели про-
цесса и основанной на ней компьютерной про-
граммы, является очень удобным. 
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нанесение каталитически активного ком-
понента тонким слоем, с максимально равно-
мерным распределением его на поверхности, 
обеспечивает уменьшение расходов активных 
металлов, дает увеличение активной поверхно-
сти при невысоком содержании активного аген-
та. Структурно цеолиты являются сложными 
кристаллическими неорганическими полимера-
ми, элементарными строительными блоками в 
которых являются тетраэдры AlO4 и SiO4 (атомы 
Al и Si принято идентифицировать как Т атомы) 
связанные с друг с другом общим ионом кисло-
рода. Каждый тетраэдр AlO4 несет отрицатель-
ны заряд, компенсирующий вне каркасными 
катионами. Важно отметить, что согласно Ло-
венштейну [1–4], смежное расположение тетраэ-
дров AlO4 в каркасе цеолитов невозможно из-за 
электростатистического отталкивания отрица-
тельных зарядов этих тетраэдров.

В качестве подложки катализаторов исполь-
зовался один из наиболее современных сверх-
высококремнеземных синтетических цеолитов 
ZSM-5 с модулем Si/Al = 50. По данным [5] це-
олит ZSM-5 – Na[AlSi96–nO192] • 16H2O, (n = 3–5), 
средний размер каналов 0,51×0,56 – 0,51×0,55 
(3D). Цеолит ZSM-5 (zeolite «Soconi Mobil») не 
содержит больших полостей. он представляет 
собой трехмерную пористую структуру, состо-
ящую из прямых каналов и связывающих их 
зигзагообразных каналов. диаметр 10-членных 

колец, являющихся сечениями прямых каналов 
цеолита ZSM-5, составляет 0,55 нм.

для получения композитного железо-
содержащего катализатора сульфат железа 
(FeSO4 • 7н2о) растворяли в дистиллированной 
воде и добавили к синтетическому цеолиту, пе-
ремешивали в течение 60 минут при комнатной 
температуре и упарили на роторном испарителе. 
Получили цеолит с нанесенным сульфидом же-
леза. Модифицирование полученного образца 
проводили в условиях термической обработке 
(при температуре 750 °С, длительность 30 ми-
нут) с целью перевода металлов в оксидную 
форму. В ходе, которого происходит формирова-
ние каталитически активных центров, с образо-
ванием оксида железа (Fe2O3/ZSM). 

аналогично был получен композитный ка-
тализатор на основе кобальта импрегнирован-
ный на поверхность синтетического цеолита 
(СоO/ZSM).

Эксперименты гидрирования антрацена 
проводили в автоклаве высокого давления «CJF-
0,05» из жаропрочной нержавеющей стали объ-
емом 0,05 л. Предварительно перемешанные 
исходные компоненты помещали в реактор, гер-
метизировали, продували водородом и закачива-
ли водород до 4,0 МПа, нагревали до температу-
ры 400 °С при скорости нагрева 10 °С в минуту. 
Продолжительность процесса составила 60 мин 
после достижения автоклавом рабочей темпе-
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ратуры. В ходе исследования установлено, что 
в одинаковых условиях Fe2O3/ZSM и СоO/ZSM 
образуют состав продуктов реакции различный 
по соотношению компонентов. Так, при незна-
чительной разнице в степени конверсии антра-
цена – 95,02 % для Fe2O3/ZSM и 97,38 % для 
Соо/ZSM, разница в содержании продуктов ги-
дрогенолиза и гидрирования более заметна. 

Таким образом, в ход проведения сравни-
тельного анализа представленных продуктов 

реакции полученных в процессе гидрирования 
линеарного полиароматического соединения, 
антрацена, в присутствии цеолитного носителя, 
импрегнированных высокодисперсными желе-
зо- и кобальтсодержащими добавками, можно 
констатировать, что синтезированные катали-
затор на основе кобальта проявляет высокую 
активность в процессах гидрирования, гидроде-
струкции объекта исследования. 
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моделирование изоэнтропийной теХнологии 
в СХеме промыСловой подготовки газа
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Научный руководитель – к. т. н., доцент Е.А. Кузьменко

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, yolshinvlad@sibmail.com

В настоящее время наблюдаются пробле-
мы технологии низкотемпературной сепарации 
при промысловой подготовке газа, связанные с 
падением пластового давления в процессе экс-
плуатации месторождений и невозможностью, в 
связи с этим, обеспечить низкие температуры на 
второй и третьей ступенях сепарации. Требует-
ся внедрение в традиционную технологическую 
схему дополнительных стадий компремирова-
ния и изоэнтропийного охлаждения с помощью 
турбодетандерных агрегатов (Тда).

Поскольку для прогнозирования и оптими-
зации процессов первичной подготовки газа ши-
роко используют модернизирующие системы, 
разработка модели изоэнтропийной технологии 
включение ее в моделирующую систему про-
мысловой подготовки газа, является актуальной 
задачей.

нами рассмотрены различные подходы к 
расчету турбодетандерных агрегатов, обеспечи-
вающих изоэнтропийную технологию [1, 2].

Предварительно проанализированы экспе-
риментальные данные с установки комплексной 

подготовки газа (УКПГ) и подготовлен блок ис-
ходных данных для расчета температуры на вы-
ходе Тда (табл. 1).

Предложен следующий алгоритм расчета 
температуры газового потока на выходе из Тда:

По составу потока на входе в Тда при соот-
ветствующих значениях температуры T0 и дав-
ления P0 определяется энтальпия газа входного 
потока:

l0 = T0 • ∑(aj + bj • T0 + cj • T0 + dj • T0) • 4,1887 • Cj
2 3

j=1

12

где aj, bj, cj, dj – коэффициенты из уравнения 
мольного равновесия; Сj – концентрация газовой 
смеси.

По холодопроизводительности аппарата и 
коэффициенту, учитывающему внешние утечки, 
определяем действительный перепад энтальпии:

I = ,
Q • μгаза
G • 2ν

где Q – холодопроизводительность, кВт; µ(газа) 
– вязкость газа, м2/с; G – массовый расход газа, 
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кг/с; 2ν – коэффициент, учитывающий внешние 
утечки.

далее определяется энтальпия газа выход-
ного потока: Ik = I0 – I.

По значениям давления P и энтальпии газа 
выходного потока Ik определяется температура 

выходного потока газа.
расчет по данному алгоритму показал удов-

летворительное совпадение с эксперименталь-
ными данными, что позволяет судить о воз-
можности его использования в моделирующей 
системе промысловой подготовки газа. 
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моделирование кинетики Синтеза фишера-
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Синтез Фишера-Тропша является процес-
сом переработки разнообразного углеродсодер-
жащего сырья с целью получения углеводород-
ных продуктов [1, 2].

актуальность и востребованность синтеза 
Фишера-Тропша, в настоящее время обусловле-
на поиском альтернативных источников топли-
ва, большими запасами угля и биовозобновляе-
мого сырья.

В настоящее время на кафедре ХТТ и ХК 
разработаны катализаторы синтеза Фише-
ра-Тропша на основе ультрадисперсных по-

рошков (УдП) железа и проведены кинетиче-
ские исследования.

Целью данной работы является моделирова-
ние кинетики синтеза Фишера-Тропша с учетом 
температурной зависимости образования про-
дуктов синтеза.

результаты экспериментальных исследова-
ний, которые проводились на каталитической 
лабораторной установке при следующих ус-
ловиях: давление 1,1 МПа, расход 300 мл/мин, 
соотношение Со : н2 = 1 : 2 и варьировании тем-
пературы в интервале от 250 до 270 °С, пред-

таблица 1. исходные данные для расчета
Состав газа % моль давление газа на входе, P0 4,78, МПа

Метан 85,181 давление газа на выходе, P 6,61, МПа
Этан 4,246 Массовый расход газа, G 32,695, кг/с
Пропан 3,697 Температура на входе, T0 20,6, °С
изо-бутан 0,774

Холодопроизводительность, Q0 23,112, кВт
Бутан 0,834
изо-пентаны 0,005

Коэффициент,учитывающий внешние утечки, 2ν 0,98
Пентан 0,168
С6+ 0,356
диоксид углерода 0,725
азот 3,373
Метанол 0,185
Вода 0,456
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ставлены на рис. 1.
Как следует из полученной за-

висимости, содержание парафи-
нов с повышением температуры 
увеличивается, так же себя ведут и 
изо-парафины. Содержание нафте-
нов и ароматических углеводородов 
уменьшается, а олефинов вначале 
возрастает, затем снижается (рис. 1), 
что свидетельствует о том, что дан-
ные соединения являются промежу-
точными веществами.

разработанная нами кинетиче-
ская модель описывает образование 
как групповых, так и индивидуаль-
ных компонентов синтеза и позволя-
ет исследовать влияние различных параметров 
[2].на основании полученных эксперименталь-
ных данных были уточнены значения кинетиче-
ских параметров для таких групп компонентов, 
как изо-парафины, нафтены и ароматические 
углеводороды. 

результаты расчетов с применением ки-
нетической модели (Т = 260 °С) показали удов-

летворительное соответствие расчетных и 
экспериментальных данных (табл. 1), средняя 
погрешность не превышает 7 %.

Следовательно, разработанная кинетиче-
ская модель позволяет исследовать влияние 
температуры на состав продуктов синтеза Фи-
шера-Тропша на ультрадисперсном железном 
катализаторе.
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применение ХроматографичеСкиХ методов к 
анализу дизельныХ топлив – поликомпонентныХ 
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дизельное топливо в настоящее время широ-
ко используется при эксплуатации, как легково-
го, так и грузового транспорта. особое значение 

имеют такие характеристики, как содержание 
алканов нормального строения и ароматических 
углеводородов. Требования к автомобильным и 

рис. 1.		Зависимость	состава	продуктов	син-
теза	Фишера-Тропша	от	температуры

таблица 1. Сравнение расчетных и экспериментальных данных

Компонент Парафины изо-парафины олефины нафтены ароматические 
углеводороды

Эксперимент 39,9 24,1 19,9 7,5 8,0
расчет 40,7 24,3 20,5 7,2 6,1
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авиационным бензинам, дизельному, судовому и 
т.д. топливам жестко прописаны в технологиче-
ских регламентах. особое внимание уделяется 
показателям низкотемпературных характери-
стик, которые наиболее важны при использова-
нии различных видах топлив в северных райо-
нах россии. 

Эксплуатационно-технические требования 
к дизельным топливам:

• бесперебойная подача топлива как из бака 
к топливной аппаратуре, так и в цилиндры 
двигателя;

• надежная воспламеняемость, мягкая рабо-
та двигателя, полное сгорание без образова-
ния сажи и особо токсичных и канцероген-
ных продуктов в отработавших газах;

• минимальное образование нагара и отло-
жений в зоне распылителей форсунок и в 
камере сгорания;

• минимальная коррозионная активность;
• стабильность при длительном хранении и 

транспортировке;
• невысокая токсичность;

В качестве объекта исследования нами ис-
пользовалось дизельное топливо, вырабаты-
ваемое на заводах анХК г. ангарск. для изу-
чения группового состава дизельных топлив 
применены ряд хроматографических методов 
(ажКХ, аналитическая ТСХ и, препаративная 
ТСХ) в комплексе со спектральными метода-
ми. для исходного топлива применяли метод 
ажКХ (адсорбционная жидкостная колоночная 
хроматография), а в качестве неподвижных фаз 
использовали полярные адсорбенты (оксид алю-
миния и силикагель L) для предварительного 
разделения поликомпонентной смеси органиче-
ских соединений (дизельных топлив) на отдель-
ные группы в соответствии с их адсорбционны-
ми свойствами. для контроля эффективности 
использовали аналитическую ТСХ и определяли 
показатели преломления хроматографических 
элюатов.

аналитическая ТСХ наиболее доступный и 

достаточно дешевый метод количественного и 
полуколичественного всех классов соединений. 
Проведенные раннее работы показали, что для 
исследования углеводородных смесей (исход-
ные нефти, бензины и т.д) эффективны пласти-
ны «Silufol» [1–3].

В настоящее время в аналитической ТСХ 
применяют «Sorbfil», который отличается вы-
сокой механической прочностью и химической 
стойкостью, а также их можно регенерировать. 
нами были опробованы оба вида пластин для 
исследования гексановых, бенольных и ацето-
новых элюатов дизельного топлива после его 
разделения методом ажКХ. исследования по-
казали, что оптимальными системами раство-
рителей для гексановых и бензольных элюатов 
является система 9 : 1 (гексан:бенол), а для аце-
тоновых 4 : 1 (гексан : бензол).

из данных ТСХ и ажКХ следует, что гекса-
новые элюаты представлены преимущественно 
алканами и алкиларенами; бензольные элюаты 
состоят из аренов разнообразной структуры. для 
уточнения их состава использовали препаратив-
ную ТСХ на пластинах «Sorbfil» и «Silufol». на 
линию старта в виде сплошной полосы наноси-
ли исследуемое вещество. После хроматографи-
рования и проявлении в УФ, выбранные полосы, 
соответствующие определенным соединениям 
по показателям Rf, вырезали и определяли их 
содержание. При сопоставлении полученных 
данных установлено, что на пластинах «Silufol» 
разделение протекает более эффективно. на 
пластинах «Sorbfil» можно получить удовлетво-
рительные результаты, но производительность 
этих пластин ниже. 

данные полученные различными хромато-
графическими методами хорошо согласуются с 
данными ЯМр- и иК-спектроскопии.

Проведенные исследования показали, что 
сочетание хроматографических и спектральных 
методов эффективно для определения состава 
поликомпонентной смесей органических соеди-
нений, таких как, например, дизельное топливо 
и другие нефтепродукты.
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Сероводородная коррозия – причина раз-
рушения при работе оборудования в широком 
диапазоне сред и условий [1]. Сероводород мо-
жет образовываться в результате термического 
и каталитического превращения сероорганиче-
ских соединений, углерода, сероуглерода. Борь-
ба с коррозией позволяет продлить срок служ-
бы нефтеперерабатывающего оборудования, 
сократить затраты на его ремонт и значительно 
улучшить технико-экономические показатели 
переработки нефти [2].

на стадии стабилизации процесса депара-
финизации увеличивается риск коррозии верха 
ректификационной колонны разделения конеч-
ных продуктов.

Целью работы является обработка  данных 
мониторинга до и после переобвязки стабилиза-
ционной колонны. 

В результате наблюдения и регистрации па-
раметров установки депарафинизации выявлена 
зависимость процентного содержания H2S в ста-
бильном бензине от расхода орошения и пода-
ваемого стабильного бензина в нижнюю часть 
колонны.

на рисунке 1 показано, что после модерни-
зации расход рециркулирующего стабильного 
бензина в нижнюю часть колонны вырос с 2,2–
4,20 до 17,0–22,0 м3/ч. В свою очередь это по-
влекло за собой уменьшение содержания H2S в 
стабильном бензине с 0,0009–0,0015 до 0,0004–
0,0008 % мас.

до переобвязки было выявлено: 1) изменяя 
расход стабильного бензина в пределах 3,5–3,8 
м3/ч и принимая расход орошения равным 76 
м3/ч, содержание H2S в стабильном бензине 
варьируется в следующем диапазоне 0,0009–
0,0014 % мас. 2) от расхода орошения зависит 
присутствие  H2S в стабильном бензине. Так, 
если расход стабильного бензина постоянен и 
равен 4,2 м3/ч, то содержание сероводорода бу-

дет изменятся в диапазоне 0,0009–0,0014 % мас. 
при расходе орошения 71 и 72 м3/ч соответствен-
но.

Та же самая зависимость фиксируется и при 
работе установки после изменения направления 
подачи стабильного бензина сразу в стабилиза-
ционную колонну, а не через печь. если, расход 
орошения 78 м3/ч, то содержание H2S в стабиль-
ном бензине варьируется от 0,0006 до 0,0008 
% мас. (расход стабильного бензина изменяется 
от 20 до 22 м3/ч). При не изменяющимся расходе 
рециркулирующего стабильного бензина, рав-
ном 22 м3/ч, содержание сероводорода изменяет-
ся в пределах 0,0005–0,0006 % мас. при расходе 
орошения 78 и 81 м3/ч соответственно.

Проведенный анализ подтверждает, что по-
вышением расхода острого орошения и совер-
шенствованием схемы направления потоков в 
колонну путем возврата части стабильного бен-
зина с блока ректификации в низ колонны ста-
билизации  можно добиться значительного сни-
жения содержания сероводорода в стабильном 
бензине. Вследствие чего повышается коррози-
онная безопасность продукта и ресуроэффек-
тивность установки каталитической депарафи-
низации.

рис. 1.		Зависимость	содержания	Н2S	в	
стабильном	бензине	от	расхода	стабильного	
бензина	вследствие	переобвязки	колонны
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В послании Президента республики Казах-
стана народу «Стратегия Казахстана до 2030 
года» развитие нефтегазового сектора отнесено 
к важнейшим этапам экономического роста го-
сударства. В данном послании главное место в 
энергетической политике отводится вопросу по-
вышения эффективности добычи и использова-
ния нефтегазовых богатств [1].

основной проблемой, которая стоит пе-
ред промышленностью в нефтепереработке на 
данном этапе её развития, является повышение 
энергоэффективности переработки нефти и ка-
чества выпускаемых нефтепродуктов. для ре-
шения вышеуказанной проблемы основная роль 
отводится оптимизации процесса приготовления 
товарных бензинов, который является конечным 
и наиболее важным в получении качественных и 
количественных показателей товарной продук-
ции [2].

один из таких процессов – изомеризация, 
наиболее экологически и экономически выгод-
ный процесс повышения октанового числа [3].

интеллектуальные системы технологиче-
ских процессов являются путем к решению по-
ставленной проблемы. они позволяют рассчи-
тать оптимальное соотношение компонентов, 
для достижения максимального выхода продук-
та и повышения его качества [4]. 

В настоящее время на Павлодарском нефте-
химическом заводе (ао «ПнХЗ») устанавлива-
етсякомбинированная установка изомеризации 
и сплиттер нафты предназначена для получения 
высокооктанового компонента бензина – товар-
ного изомеризата.

Установка изомеризации (лицензионный 
процесс компании UOP) имеет производитель-
ность – 570 тыс. тонн в год. Сырьем для получе-

ния данной продукции является легкий гидроо-
чищенный бензин от сплитернафты.

исходным сырьем является Западно-Сибир-
ская нефть со следующими показателями: 

• групповой состав: парафины – 79,1 об. %;
• нафтеновые углеводороды – 20,1 об. %;
• ароматические углеводороды – 0,8 об. %;
• октановое число: по моторному методу – 

65;
• по исследовательскому методу – 67;
• упругость паров по рейду – 86,7 кПа.

на программе математического модели-
рования Izom 1 рассчитан изомеризат (за один 
проход). Продукт на выходе с установки имеет 
следующие характеристики:

• групповой состав: н-парафины – 9,43 
% масс;

• изо-парафины – 78,54 % масс;
• нафтеновые углеводороды – 11,09 % масс;
• ароматические углеводороды – 0,9 % масс;
• октановое число: по моторному методу – 

84,69;
• по исследовательскому методу – 87,69.

Сера, олефины в продукте отсутствуют. Со-
держание бензола составляет 0,9 % масс.

Таким образом, октановое число возросло 
на 19,6 пунктов по моторному методу, и на 20,6 
по исследовательскому. Содержание нафтено-
вых углеводородов снизилось на 9 %.

Математическая модель процесса изомери-
зации позволила рассчитать состав продукта, в 
зависимости от характеристики исходного сы-
рья. данный аспект имеет огромное значение 
при выпуске товарных бензинов, которые долж-
ны соответствовать международным стандар-
там. 
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Требования к качеству моторных топлив 
постоянно ужесточаются, что вызывает необхо-
димость использование модификаторов эксплу-
атационных и технических свойств моторных 
топлив. Методы расчета и прогнозирования 
свойств позволяют сократить время и затраты на 
получение топлив требуемого качества. 

Целью работы было создание методов рас-
чета октанового числа бензинов различного со-
става, в т.ч. и с октаноповышающими добавка-
ми.

авторы выполнили экспериментальное и 
теоретическое исследование свойств прямогон-
ных бензинов и смесей бензиновых фракций с 
октаноповышающими добавками.

Был выполнен анализ связи свойств и струк-
туры индивидуальных углеводородов и оксиге-

натов, разработаны методы расчета октановых 
чисел, основанные на корреляциях «структу-
ра-свойство».

По результатам экспериментальных и тео-
ретических исследований предложены формулы 
для расчета октановых чисел прямогонных бен-
зинов, часть расчетов представлена в таблице 1. 

известно, что октановые числа чистых ок-
сигенатов и их октановые числа смешения су-
щественно различаются, причем могут варьи-
роваться в широких пределах для одного и того 
же соединения, что затрудняет прогноз качества 
получаемых смесей [1].

авторами установлена связь октановых 
чисел смешения для ряда оксигенатов с их кон-
центрацией и октановыми числами углеводо-
родных компонентов бензина. результаты для 

таблица 1. результаты расчета для проб прямогонного бензинового дистиллята
Показатель Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4

ЦЧ 31,89 32,68 30,92 33,42
оЧМ = (105,9–ЦЧ)/0,94 78,73 77,9 79,77 77,11

оЧМ экспериментальное 78 78 78 78
Δабс. 0,73 0,10 1,77 0,89

таблица 2. результаты расчета для проб прямогонного бензина с МТБЭ
Показатель Бензин + 8 % МТБЭ Бензин + 12 % МТБЭ Бензин + 15 % МТБЭ

оЧМ смешения эксп. 203,8 189,6 182,1
оЧМ смешения расч. 202,9 190,4 183,5

Δабс. 0,86 0,80 1,41
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метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) представ-
лены в таблице 2. 

Представленные результаты доказывают 

высокую адекватность предложенных методов 
и целесообразность их использования на прак-
тике.
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на нефтеперерабатывающих заводах при-
сутствует процесс компаундирования компо-
нентов товарных. Благодаря процессу компа-
ундирования товарных бензинов получают 
высокооктановый бензин, соответствующий 
требованиям, располагая при этом экономиче-
ски выгодным условиям. 

Ведётся поиск путей совершенствования 
технологии данного процесса для повышения 
бензинного качества. С помощью эксперимен-
тальных способов и математических методов это 
решается. неаддитивностью ряда физико-хими-
ческих свойств компонентов смесей процесс оп-
тимизации усложняется [1].

В данной работе была использована мате-
матическая модель расчета октановых чисел на 
основе межмолекулярных взаимодействий ком-
понентов в бензиновой смеси. Математическая 
модель программно реализована в виде компью-
терной моделирующей системы «Compaunding». 
данная модель используется в целях оптимиза-
ции рецептур товарных бензинов товарного ка-

чества [2].
Цель данной научной работы заключается в 

том, чтобы согласно стандарту евро-5, исполь-
зуя оптимизированную рецептуру бензина Пре-
миум-95, проанализировать влияние ароматики 
и бензола на каждый поток, актуализировать 
стоимость бензина, при этом необходимо макси-
мально приблизить характеристики бензинов к 
стандарту и снизить общую стоимость готовой 
продукции. 
таблица 1. Соотношение потоков компонентов бен-

зиновых смесей и процентного содержа-
ния ароматики

исследовательский метод
ароматика 50 60 80

очи 94,79 95 95,33
оЧМ 87,41 87,55 87,85
днП 65,01 64,7 64,07

вязкость 41,15 41,27 41,51
плотность 730,13 730,89 732,42

рис. 1.		Влияние	аромати-
ки	на	октановое	число

рис. 2.		Влияние	процентного	со-
держания	бензола	на	ДНП
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используя рецептуру бензинов и поварьи-
ровав процентное содержание каждого из пото-
ков, было выявлено влияние ароматики на пото-

ки бензина (рис. 1, 2). актуализировав цены на 
сырье для каждого из потока, была рассчитана 
прибыль от реализации равная 16023,9385 руб/т.
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Постоянный рост экономических и эколо-
гических требований к процессам переработки 
нефтепродуктов требует разработки новых эф-
фективных методов [1]. наибольшую трудность 
в процессах переработки тяжелых нефтяных 
остатков (Тно), представляет переработка гу-
дронов. Гудроны с высоким содержанием смол 
являются ценным сырьем для получения мотор-
ных топлив [1, 3]. 

В работе представлены результаты исследо-
ваний по термохимической переработке смеси 
гудрона и первичной каменноугольной смолы 
(ПКС) в атмосфере восстановительного газа. ра-
бота в данном направлении представляет боль-
шой интерес для стран, обладающих значитель-
ными запасами нефти и каменного угля. 

Процесс проводили в автоклаве при атмос-
фере коксового газа при температуре 425 °С, 
давлении 30 атмосфер и продолжительности 
процесса 60 минут. Сырьем для процесса гидро-
генизации послужила смесь гудрона Павлодар-
ского нПЗ и ПКС с Шубаркольского угольного 
разреза. для проведения исследований было 
отобрано 3 пробы по 3 мл каждая. Проба № 1 
представляла смесь гудрона и ПКС, проба № 2 
– гудрон, проба № 3 – ПКС. результаты экспери-
ментов показали, что после проведения процес-
са гидрогенизации и выпаривания растворителя 

в пробе № 1 было получено самое большое ко-
личество гидрогенизата в размере 2,4 г. Степень 
конверсии сырья в пробе № 1 составила 80 %, в 
пробе № 2 – 73,3 % и в пробе № 3 – 70 %. 

В ходе проведения экспериментов было 
установлено, что при добавлении в ПКС в коли-
честве 11–14 % выход суммы светлых фракций 
составляет 42,4 %. дальнейшее увеличение ко-
личества вводимой ПКС приводит к уменьше-
нию выхода светлых дистиллятов. Поэтому оп-
тимальное содержание ПКС в смеси гудрона и 
ПКС составило 11–14 %. 

анализ хромато-масс-спектрометрии пока-
зал, что под воздействием гидрогенизационных 
факторов происходит генерация легких угле-
водородов, н-алканов и олефинов, которые в 
исходном образце практически отсутствуют. В 
продуктах гидрогенизации смеси Тно и ПКС 
присутствуют в значительном количестве бо-
лее легкие углеводороды, в том числе алканы, 
олефины и циклоалканы. Содержание продук-
тов гидрогенизации Тно и ПКС приходится 
25,81 %, на содержание продуктов гидрогеноли-
за 74,19 %.

В продукте гидрогенизации смеси число 
компонентов значительно больше. Содержание 
1,3-гексадиена – 19,1 %. Присутствует большое 
количество алканов гомологического ряда. аро-
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матические углеводороды представлены такими 
соединениями как бензол, ксилол, толуол, наф-
талин и их алкилпроизводными. Содержание 
кислород- и азотсодержащих соединений край-
не мало.

Преобладающие классы углеводородов по-
сле гидрогенизации смеси Тно и ПКС: алканы 
– 35,42 %; гетероатомные соединения – 34,32 %; 
диены – 21,72 %; ароматические углеводороды – 
8,54 %. 

результаты проведенных исследований по-

казывают, что процесс гидрогенизации смеси 
Тно и ПКС гораздо выгодней гидрогенизации 
Тно и ПКС по отдельности. В продукте гидро-
генизации смеси число насыщенных компонен-
тов значительно больше. Установлено, что при 
гидрогенизации смеси Тно и ПКС происходит 
полная деструкция асфальтенов. Таким образом, 
добавка ПКС в сырье способствует повышению 
конверсии и получению насыщенных углеводо-
родов.
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анализ показателей работы катализаторов на 
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Каталитический риформинг бензинов – это 
один из ключевых процессов на нефтеперераба-
тывающем заводе по производству высокоокта-
нового компонента автомобильных бензинов и 
индивидуальных ароматических углеводородов. 
Эффективность данного процесса обеспечива-
ется оптимальными технологическими услови-
ями и применяемым катализатором.

Установка каталитического риформинга ЛК-
6Ус мощностью 1 млн. тонн в год является од-
ним из самых значимых объектов на ачинском 
нПЗ. Стабильность работы данной установки 
определяет производительность установок изо-
меризации, гидроочистки дизельного топлива, 
ГФУ. осенью 2014 г. на данной установке была 
произведена замена катализатора риформинга 
R-98 фирмы UOP, выработавшего свой срок экс-
плуатации (7 лет) и хорошо зарекомендовавшего 
себя, на отечественную композицию катализато-
ров в шариковой форме рБ-33У/рБ-44У марка 

Ш изготовленные на ангарском заводе катали-
заторов и органического синтеза (г. ангарск). 

По основным показателям работы комбина-
ция катализаторов рБ-33У/рБ-44У марки Ш не 
уступает R-98 [1, 2]:

1. октановое число стабильного риформа-
та:

• по исследовательскому методу, не менее 98 
пунктов;

• по моторному методу, не менее 87 пунктов;
2. Выход стабильного риформата, % масс., 

не менее 88,0;
3. Выход водорода, % масс., не менее 2,6.
Фактические характеристики работы ката-

лизатора на установке несколько отличаются от 
гарантийных показателей, заявленные фирмой 
разработчиками. Поэтому существует необхо-
димость в проведении дополнительных иссле-
дований по оценке эксплуатации катализатора в 
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реальных условиях.
исследования проводились с помощью ком-

пьютерно-моделирующей системы, в основе ко-
торой лежат физико-химические закономерно-
сти процесса.

Полученные результаты исследования под-
твердили заявленные высокие эксплуатацион-
ные показатели активности и селективности 
катализаторов сферической формы рБ-33У/рБ-
44У марки Ш (таблица 1). 

Сравнивая показатели работы данных ката-
лизаторов, можно сделать вывод о том, что ра-

бота установки риформинга ачинского нПЗ на 
катализаторе отечественного производства мало 
отличается от ее работы на зарубежном катали-
заторе, за исключением качества получаемого 
продукта. 

Проведенные исследования показали, что 
применение комбинации катализаторов серии 
рБ позволило обеспечить стабильную работу 
установки, также снизить температуру входа с 
492 °С до 474 °С, однако следует проводить до-
полнительные исследования по повышению ок-
танового числа риформата.
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Согласно правительственной программе к 
2020 году доля моторных топлив экологическо-
го Класса 5 в общем объеме производства долж-
на составить не ниже 90,8 % [1]. Таким образом, 
актуальным остается вопрос предварительного 
и прогнозного расчета свойств товарных бензи-
нов для оптимизации рецептур смешения и, как 
следствие, улучшения свойств продукции и по-
вышения эффективности производства.

одним из основных свойств автомобильных 
бензинов является октановое число (оЧ), опре-
деляемое по исследовательскому и моторному 

методам (оЧи и оЧМ соответственно). Главная 
сложность расчета октанового числа моторного 
топлива заключается в неаддитивности данной 
величины.

В данной работе представлен сравнитель-
ный анализ оЧи и оЧМ автомобильных бен-
зинов рассчитанных по аддитивной формуле и 
рассчитанных с учетом неаддитивности с ре-
зультатами экспериментального определения 
октанового числа.

неаддитивный расчет проводился с ис-
пользованием программного комплекса 

таблица 1. Показатели работы установки каталитического риформинга
Показатели ао «ачинский нПЗ ВнК» ЛК-6Ус

Марка катализатора R-98 рБ-33У/рБ-44У марки Ш
давление, МПа 2,54 2,40
Кратность циркуляции, нм3/м3 1100 1280
объемная скорость подачи сырья, ч–1 1,43–1,48 1,3
Температура входа, °С 492 474
октановое число по иМ (эксп./расч.) 93,0–97,0 / 92,0–96,0 92,3–95,0 / 89,0–92,0
Выход стабильного риформата, % масс. (эксп./расч.) 82,3–85,4 / 82,0–87,1 82,5–89,1 / 89,0–91,5
Концентрация водорода, % об. 73,7–75,6 87,2
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«Compounding» (разработка кафедры ХТТ и ХК 
иПр ТПУ), в основу которого положена модель 
расчета октановых чисел углеводородных пото-
ков с учетом неаддитивности (при расчете учи-
тываются межмолекулярные взаимодействия 
компонентов смеси). В ходе работы был произ-
веден расчет оЧи и оЧМ компонентов мотор-
ных топлив (риформата и изомеризата).

анализ результатов расчета показал, что по-
грешность неаддитивного метода расчета оЧи 
относительно эксперимента не превышает 0,7 
пункта (при средней погрешности 0,4 пункта), 
для оЧМ – не превышает 1 пункта (при сред-
ней погрешности 0,4 пункта). В то время как, 
метод аддитивного расчета дает погрешность в 

среднем для оЧи – 1,4 пункта; для оЧМ – 1,6 
пункта. Что говорит, во-первых, об адекватности 
предлагаемого неаддитивного метода расчета, а 
во-вторых, о его повышенной точности относи-
тельно аддитивного метода.

Графическая интерпретация сравнительно-
го анализа представлена на рисунках 1 и 2.

из результатов расчета так же можно сделать 
вывод, что для риформатов величина оЧи, рас-
считанного по аддитивному методу превосходит 
значение оЧи, рассчитанного неаддитивно, а 
для изомеризатов наблюдается обратная ситуа-
ция. Вероятнее всего, это связанно с различиями 
в строении молекул основных углеводородов, 
входящих в состав изомеризата и риформата.
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рис. 1.		Сравнение	результатов	расчета	ОЧИ	риформатов

рис. 2.		Сравнение	результатов	расчета	ОЧИ	изомеризатов
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За последние десятилетия значительно воз-
росло потребление синтетических моющих ве-
ществ (СМС). данная тенденция обусловлена в 
первую очередь тем, что СМС нашли свое по-
всеместное применение, начиная от промыш-
ленных предприятий и заканчивая использова-
нием в быту. основу большинства применяемых 
СМС в настоящее время составляют поверх-
ностно-активные вещества имеющие общее на-
звание – линейные алкилбензолсульфокислоты 
(ЛаБСК). данное вещество в основном полу-

чают путем взаимодействия серного ангидрида 
с линейным алкилбензолом (ЛаБ). В процессе 
получения ЛаБСК используется технология с 
применением пленочного реактора, где непо-
средственно и происходит взаимодействие ис-
ходного сырья.

Целью данной работы стала моделирование 
оптимального процесса подачи серы в техноло-
гии ЛаБСК и выработка рекомендаций по опти-
мизации с целью получения алкилбензосульфо-
кислоты высокого качества (содержание ЛаБСК 

рис. 1.		Динамика	изменения	подачи	серы	на	сжигания	от	со-
держания	ароматических	соединений	в	сырье

рис. 2.		Динамика	изменения	оптимальной	подачи	серы	на	сжига-
ния	от	содержания	ароматических	соединений	в	сырье
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не менее 96 % масс., содержание несульфируе-
мых соединений не более 2 % масс.), на основе 
прикладного использования разработанной ма-
тематической модели процесса сульфирования 
ЛаБ. В основу исследований лег анализ техно-
логических данных и результаты, полученные с 
помощью математической модели.

В предыдущих работах была установлена 
непосредственная связь между содержанием 
нежелательных ароматических соединений в 
исходном сырье и качеством конечного продук-
та [1]. Поэтому была выдвинута гипотеза, что 
для нормального протекания процесса сульфи-
рования линейного алкилбензола серным ан-
гидридом в реакторе при большом содержании 
побочных ароматических компонентов в исход-
ном сырье необходимо повышать подачу серы 

на сжигание с целью увеличения концентрации 
серного ангидрида в реакторе сульфирования. 
данное предположение подтверждается анали-
зом данных с производства, представленных на 
рис. 1. 

далее с помощью математической модели 
были расчитаны оптимальные значения серы, 
которая направляется на сжигание в зависимо-
сти от той или иной концентрации ароматиче-
ских соединений в сырье, с целью поддержания 
выхода ЛаБСК на постоянно высоком уровне 
(рис. 2).

Установлено, что полученные данные по оп-
тимальному расходу серы позволяют повысить 
содержание ЛаБСК в продуктовом потоке на 
0,5 %. 
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В настоящее время все большую популяр-
ность набирают аппараты, в которых слой ката-
лизатора контактирующим газом переводится в 
состояние псевдоожижения.

Благодаря активному движению частиц ка-
тализатора в псевдоожиженом слое, реактора 
характеризуются интенсивным тепло- и массо-
обменом, низким гидравлическим сопротивле-
нием слоя катализатора, возможностью непре-
рывного отвода и подачи частиц катализатора в 
слой, что позволяет регенерировать катализатор 
без остановки процесса.

В псевдоожиженом слое проводят каталити-
ческий крекинг, синтез Фишера-Тропша, адсор-
бцию, сушку , обжиг и ведется активная работа 
по организации других процессов [1]. Процесс 
гидроочистки дизельных фракций один из наи-
более масштабных в нефтепереработке. Это 
связано как с включением в топливные смеси 
продуктов переработки тяжелых остатков, так 
и с постоянным ужесточением требований к 

дизельному топливу. Повышение эффективно-
сти гидроочистки возможно за счет повышения 
эффективности контакта реакционной смеси с 
частицами катализатора и организации непре-
рывной регенерации. добиться этого можно 
осуществлением гидроочистки с псевдоожиже-
ным слоем катализатора. 

Целью работы были расчеты конструкций и 
внутренних устройств реакторов гидроочистки 
с неподвижным и псевдоожиженым слоем ката-
лизатора, сравнение их эффективности.

авторами был выполнен анализ возможных 
режимов псевдоожижения промышленных ката-
лизаторов гидроочистки на основе классифика-
ции Гелдарда [2].

Выбран катализатор ГКд-202 новокуйбы-
шевского завода, для которого определен ин-
тервал скоростей устойчивого псевдоожижения. 
для оптимизации размеров аппарата рассчита-
ны скорости, обеспечивающие интенсивное пе-
ремешивание и подвижность частиц при мини-
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мальном расширении слоя. 
разработаны модели и выполнены конструк-

тивные расчеты реакторов.
Выполнена сравнительная оценка эффек-

тивности работы аппаратов.

результаты работы позволяют сделать вы-
вод о более высокой эффективности реактора с 
псевдоожиженным слоем катализатора, несмо-
тря на большие размеры аппарата и более высо-
кие капитальные затраты. 
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иССледование ультрадиСперСныХ 
порошков железа в качеСтве катализаторов 

для Синтеза фишера-тропша
Л.А. Лисовская

Научный руководитель – к.т.н., доцент Е.В. Попок
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Существует немало примеров, когда в силу 
острой необходимости рождались новые ориги-
нальные подходы к решению давно существу-
ющих жизненно важных проблем. еще в 1926 
году была опубликована работа Франца Фише-
ра и Ганса Тропша «о прямом синтезе нефтя-
ных углеводородов при обыкновенном давле-
нии» [1]. 

Целью данной работы являлось изучение 
каталитической активности ультрадисперсных 
порошков железа, полученных методом элек-
трического взрыва проводника в среде моно-
оксида углерода. Подробно процесс получения 
порошка и образцов катализатора представлен в 
работе [2].

исследования катализатора проводились на 
установке, работающей при повышенном дав-
лении. Соотношение H2 : Со = 2 : 1, 
температура синтеза 250–270 °С, 
давление 10 ат. Минимальная про-
должительность опыта – 6 часов. 
Схема установки представлена в 
статье [2].

Полученные газообразные про-
дукты подвергались анализу на 
хроматографе «Хроматек–Кристалл 
5000.1» на капиллярной колонка 
Agillent HP-AL-S, жидкие продук-
ты анализировались по ГоСТ р ен 
13132- 2008 и ГоСТ р 52714-07. ре-
зультаты анализов представлены на 

рисунках 1 и 2.
общая степень конверсии монооксида угле-

рода ожидаемо увеличивается и достигает 25 % 
за один проход при 270 °С. дальнейшее увеличе-
ние температуры приводит к резкому увеличе-
нию общей степени конверсии, но в этом случае 
также увеличивается выход побочных продук-
тов – диоксида угелрода и метана. В рассма-
триваемом интервале температур концентрация 
диоксида углерода не превышает 5 %, а метана 
– 15 %.

При увеличении температуры увеличивает-
ся концентрация парафинов, это может быть об-
условлено тем, что при повышении температуры 
увеличивается скорость реакции гидрирования 
непредельных углеводородов. Содержание изо-
парафинов во всем температурном интервале 

рис. 1.		Содержание	компонентов	га-
зообразных	продуктов	синтеза
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остается практически неизменным, 
и составляет около 25 %. масс. Вы-
ход парафинов в большей степени 
зависит от особенностей механизма 
синтеза, чем от технологических па-
раметров.

исследование процесса синтеза 
углеводородов на ультрадисперсном 
железном катализаторе показало 
определенную гибкость процесса: 
изменение условий проведения про-
цесса позволяет влиять на состав 
получаемых продуктов, и, соответ-
ственно, влиять на их эксплуатационные харак-

теристики, что положительно сказывается на 
перспективах данного процесса. 
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В настоящее время гидродепарафиниза-
ция дизельных фракций является перспектив-
ным способом получения низкозастывающего 
дизельного топлива, т.к.: процесс гидродепа-
рафинизации позволяет получать низкотемпе-
ратурное дизельное топливо согласно ГоСТ р 
55475-2013; в процессе используется недорогой 
катализатор; гидродепарафинизация хорошо ин-
тегрируется с процессом глубокого гидрообес-
серивания; в процесс могут вовлекаться более 
тяжелые средние дистилляты, что увеличивает 
выход дизельного топлива [1].

актуальной проблемой процесса гидроде-
парафинизации, как и других каталитических 
процессов, является проблема увеличения сро-
ка службы катализатора, которая поглощает до 
90 % всех средств на разработку и эксплуатацию. 

одним из способов пролонгации активно-
сти катализатора является уменьшение скорости 
его дезактивации путём подбора оптимальных 
условий эксплуатации. решение проблемы под-
бора оптимальных условий экспериментальны-

ми методами затруднено вследствие высоких 
материальных и временных затрат. Принципи-
альное сокращение сроков и ресурсов для по-
иска способов снижения скорости дезактивации 
промышленных катализаторов, а также подбор 
оптимальных условий эксплуатации катализато-
ра в зависимости от состава сырья и требований 
к качеству получаемых продуктов, становится 
возможным при применении метода математи-
ческого моделирования. 

В настоящем исследовании изучили влия-
ние соотношения расход ВСГ к расходу сырья 
(ВСГ/сырьё нм3/м3) на скорость дезактивации 
катализатора депарафинизации, выход дизель-
ной фракции и низкотемпературные свойства, 
используя математическую модель [2]. 

Поскольку задача является многофакторной 
и для того, чтобы изучить влияние соотношения 
ВСГ/сырьё за постоянные величины приняли: 
расход сырья – 180 м3/ч, температура процесса 
337 °C, соотношение ВСГ/сырьё (согласно тех-
ническому регламенту соотношение должно 

рис. 2.		Содержание	компонентов	жид-
ких	продуктов	синтеза
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быть 150–200 нм3/м3): 150, 175, 200.
Поскольку одной из основных причин дезак-

тивации катализатора гидродепарафинизации 
является кокс, а предшественником коксогенных 
структур является реакция дегидрирования аро-
матических углеводородов то, вероятно, при со-
отношении ВСГ/сырьё 200 следует ожидать наи-
меньшую скорость дезактивации. Увеличение 
соотношение ВСГ/сырьё приведет к увеличе-
нию выхода дизельной фракции, поскольку доля 
реакций крекинга и изомеризации парафиновых 
углеводородов уменьшится из-за увеличения 
парциального давления водорода, что также 
должно отрицательно отразиться на низкотем-
пературных свойствах полученного топлива.

расчетные данные при соотношениях 150, 
175, 200 нм3/м3 представлены ниже (рисунок 1, 
таблица 1).

Согласно полученным расчетам, увеличе-
ние соотношения ВСГ/сырьё приводит к не-
значительному увеличению выхода дизельной 

фракции и ухудшению ПТФ, однако существен-
но влияет на скорость дезактивации. При пере-
работке 6,7 млн. тонн сырья на конец периода 
степень дезактивации в два раза меньше при 
подаче ВСГ и сырья в соотношении 200 нм3/м3, 
чем соотношении 150 нм3/м3.

Список литературы
1.	 Камешков	 А.В.,	 Гайле	 А.А.	 //	 СПбГТИ(ТУ),	

2015.–	№29.–	С.49–60.
2.	 Францина	 Е.В.,	 Афанасьева	 Д.А.,	 Иванчина	

Э.Д.,	Ивашкина	Е.Н.,	Белинская	Н.С.	//	Мир	
нефтепродуктов,	2017.–	№3.–	С.33–41.

раСчет теплового эффекта горения 
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Сегодня стратегическим развитием нефте-
перерабатывающей отрасли россии является 
повышение глубины переработки нефти путем 
увеличения доли гидрогенизационных процес-
сов переработки не только легких, но и тяжелых 
нефтей. 

особое место среди гидрогенизационных 
процессов переработки нефти занимает процесс 

гидродепарафинизации, позволяющий полу-
чать дизельное топливо зимнего и арктического 
класса. однако в россии существует дефицит 
зимних сортов дизельных топлив. Примерно 
90 % от общего объема производства дизельных 
топлив приходится на летние виды топлива, 9 % 
приходится на производство зимних марок (тем-
пература застывания минус 35 и минус 45 °С) и 

таблица 1. результаты расчетов
ВСГ/сырьё, нм3/м3 150 175 200
активность катализатора на конец периода 0,74 0,82 0,88
Выход дизельной фракции, % 83,6–87,4 83,9–87,1 84,3–87,1
Среднее значение выхода дизельной фракции, % 85,9 86,0 86,2
Среднее значение ПТФ дизельной фракции, °C –26 –25,6 –25,2

рис. 1.		Дезактивация	катализатора	
гидродепарафинизации	при	различном	
соотношении	150,	175	и	200	нм3/м3
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приблизительно 1 % вырабатывается арктиче-
ского дизельного топлива (температура застыва-
ния минус 55 °С) для обеспечения районов ар-
ктики и Крайнего Севера. [1, 2]. Также с учетом 
того, что дизельное топливо – это прежде всего 
энергия, получаемая при сгорании, необходимо 
обеспечить максимальный тепловой эффект при 
оптимальных эксплуатационных характеристик, 
таких как предельная температура фильтруемо-
сти (ПТФ) и цетановое число (ЦЧ).

объектом исследования явились дизельные 
топливные (дТ) композиции производства ооо 
«Кинеф» летнего и зимнего класса.

В табл. 1 представлены исходные сырьевые 
потоки, вовлекаемые в процесс компаундирова-
ния дизельного топлива и рассчитанные эксплу-
атационные характеристики.

Как видно из табл. 1, рецептура 1 характери-
зуется высоким значением ЦЧ, но недостаточно 
высоким значение ПТФ, тогда как рецептуры 2 и 
3 имеют противоположные значения.

из данных фракционного состава вовлека-
емых сырьевых потоков был определен группо-
вой состав каждого потока. на основании реак-
ций горения углеводородов были установлены 

средние значения теплового эффекта реакции 
горения для отдельной группы углеводородов. В 
табл. 2 приведены средние значения теплового 
эффекта групп углеводородов.

на основании данных о групповом составе 
дизельного топлива и данных табл. 2 были рас-
считаны тепловые эффекты реакции горения 
для дТ, получаемых по рецептурам 1–3, а также 
тепловые эффекты реакций горения при ЦЧ не 
менее 49 и ПТФ не более –26 °С. 
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таблица 1. исходные сырьевые потоки для процес-
са смешения дТ

Потоки
рецептуры смешения дТ, % об.

1 2 3
К-3/1 09.12 10 – 75
К-3/2 09.12 85 – 25
К-3/1 11.12 – 85 –
К-3/2 11.12 – 10 –

Т-2005 5 5 –
Эксплуатационные характеристики дТ

ЦЧ расч. 51,64 40,89 42,34
ПТФ расч. –17,5 –52,9 –48,1

таблица 2. Средние значения теплового эффекта 
групп УВ

Группа УВ Тепловой эффект, Мдж/моль
ароматика –7,756

н-Парафины –7,656
нафтены –7,754

и-парафины –4,531
олефины –4,866

таблица 3. Тепловые эффекты реакций горения дТ

Показатели
рецептуры

1 2 3
ЦЧ 51,64 40,89 42,34

ПТФ –17,5 –52,9 –48,1
Тепловой эф-
фект, Мдж/кг –38,39 –57,97 –55,72

Тепловой эф-
фект, Мдж/м3 –32012,99 –46648,97 –44795,30

ЦЧ опти-
мальное 49,10 49,59 49,36

ПТФ опти-
мальное –26,0 –26,2 –26,0

Тепловой эф-
фект, Мдж/кг –42,02 –41,30 –41,91

Тепловой эф-
фект, Мдж/м3 –34713,50 –34198,65 –33697,69
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основные проблемы, возникающие при до-
быче и перекачке парафинистых нефтей, связа-
ны с их пониженной подвижностью, высокой 
температурой застывания и отложениями пара-
фина на стенках трубопровода. разработка но-
вых высокоэффективных энергосберегающих 
технологий освоения нефтяных месторождений 
для улучшения текучести и стабильности не-
фтей тесно связана с изучением особенностей 
их вязкостно-температурного поведения при 
воздействии внешних факторов. на сегодняш-
ний день физические методы находят все более 
широкое применение в нефтяной промышлен-
ности из-за их эффективности, экономичности и 
доступности. 

В работе исследовали влияние присадок 
комплексного действия и низкочастотного аку-
стического воздействия на вязкостно-темпера-
турные и энергетические характеристики вы-
сокопарафинистой высокозастывающей нефти 
Восточно-Уренгойского месторождения (ао 
«роСПан инТернеШнЛ», Тюменская об-
ласть). По физико-химическим характеристикам 
нефть является легкой, в ней содержится менее 
0,01 % мас. асфальтенов, 0,13 % мас. смол. од-
нако за счет повышенного содержания парафи-
нов (8,2 % мас.) она характеризуется высокими 
значениями вязкости в области отрицательных 
температур и повышенной температурой засты-
вания.

В ходе эксперимента в нефть при комнат-
ной температуре вводили 0,05 % мас. присадок 
Difron 3004 и Flexoil WM 1470, обладающих как 
депрессорными, диспергирующими, так и инги-
бирующими парафинообразование свойствами. 
низкочастотную акустическую обработку неф-
ти проводили на лабораторной установке в тече-
ние 1, 3 и 5 мин.

исследование вязкостно-температурных 
свойств осуществляли на ротационном виско-
зиметре Brookfield LVDV III+ (USA) при темпе-
ратуре 24 °С через фиксированные промежутки 
времени (20 с) при нарастании сдвиговой ско-

рости до 90 с–1, что соответствует линейным 
скоростям течения нефти при перекачке по тру-
бопроводу в реальных условиях. Температуру 
застывания изучали на измерителе низкотемпе-
ратурных показателей нефтепродуктов инПн 
«Кристалл» (г. Томск). расчет энергетических 
параметров гидромеханического разрушения 
надмолекулярной структуры нефти проводился 
по методике, описанной в [1, 2]. 

для расчета площадей петель гистерезиса 
прямого и обратного хода кривых зависимости 
напряжения сдвига от скорости сдвига было раз-
работано приложение на языке С++ с использо-
ванием кроссплатформенного инструментария 
Qt. Библиотеки Qt позволяют осуществлять 
компиляцию программы на большинство совре-
менных платформ без модификации исходного 
кода. Функционал разработанного приложения 
позволяет загружать и удалять таблицы со зна-
чениями напряжения и скорости сдвига, настра-
ивать параметры вискозиметра и лабораторного 
вибратора, рассчитывать внутреннюю энергию 
системы и выводить график зависимости на 
экран. Вкладка вывода позволяет пользовате-
лю в подробностях проследить процесс расчета 
энергии системы на каждом шаге для прямого 
и обратного хода. данные о петлях гистерезиса 
хранятся в базе SQLite вместе с приложением и 
легко меняются для новых входных данных.

Показано, что после 1 мин. акустической 
обработки наблюдается незначительное по-
нижение вязкости и температуры застывания, 
значения предельного напряжения сдвига при 
этом возрастают. Ввод присадки Flexoil в обра-
ботанную в нефть снижает значения реологи-
ческих параметров, а увеличение времени аку-
стического воздействия до 3–5 мин, напротив, 
приводит к росту реологических параметров. 
Максимальный депрессорный эффект получен 
при совместном использовании низкочастотной 
акустической обработки в течение 3 мин и вво-
де в нефть присадки Difron 3004: Температура 
застывания обработанной нефти сдвигается в 
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низкотемпературную область почти на 20 °С, а 
вязкость понижается в 1,5 раза, а предельное на-
пряжение сдвига – почти в 4 раза.

работа выполнена при финансовой под-
держке гранта российского научного фонда 
(проект 15-13-00032).
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Экспресс-определение октанового числа 
(оЧ) моторных топлив важный этап контроля 
технологических процессов, качества топлив в 
хранилищах и на заправочных станциях. 

актуальной задачей является разработка на-
дежных методов расчета оЧ по ограниченному 
набору экспериментальных данных. 

Целью работы было определение характе-
ристик смеси углеводородов, влияющих на оЧ, 
проверка, модификация и разработка расчетных 
формул. 

для нефтепродуктов, являющихся слож-
ной смесью различных соединений, показатель 
преломления (nD20) является важной характери-
стикой относительного содержания водорода 
в углеводородах смеси. отношение н/С влия-
ет на многие свойства смеси, в т.ч. плотность, 
среднюю молекулярную массу и оЧ. Простота 
и скорость измерения показателя преломления 
делают эту характеристику привлекательной для 
экспресс-анализа. 

авторами выполнены экспериментальные 
исследования связи показателя преломления с 
оЧ смеси углеводородов прямогонных фракций 
и продуктов каталитических превращений. Кро-
ме того, проведен поиск и анализ формул расчета 

показателя преломления. Выполнена модифика-
ция формулы, основанной на плотности смеси. 
Часть результатов представлена в табл. 1, 2.

Выводы: 
1. Показана связь показателя преломления 

с оЧМ смеси углеводородов.
2. Предложена адекватная формула расче-

та показателя преломления. 
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таблица 1. результаты расчета оЧМ

№ эксп. nD20 эксп
оЧМ 
эксп.

оЧМ 
расч.

отн.
погр. %

1 1,41 77,41 76,80 0,78
2 1,43 77,7 77,95 0,32
3 1,42 78,85 77,82 1,31
4 1,43 78,93 77,83 1,40

таблица 2. результаты расчета nD20

nD20 расч nD20 эксп погр., отн., %

1,39 1,41 1,38
1,39 1,43 2,46
1,40 1,42 1,19
1,40 1,43 1,88
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иССледOвaние низкотемпературныХ 
СвOйСтв дизельнOгO тOпливa

Г. Мягмaрсурэн
Нaучный рукoвoдитель – к.т.н., O.Е. Мoйзес

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
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дизельнoе тoпливo (дТ) oтнoсится к сaмым 
мaссoвым прoдуктaм, применяемым нa aвтoмo-
бильнoм трaнспoрте. 

Oснoвными пoтребителями дТ являются 
железнoдoрoжный трaнспoрт, сельхoзяйствен-
нaя техникa, и вoдный трaнспoрт. Тaкже дТ 
испoльзуется для легкoвых aвтoмoбилей, элек-
трoстaнций и т.д.

Кaждoе дТ пo ГOСТ дoлжнo сooтвет-
ствoвaть oпределённым хaрaктеристикaм. Та-
кими характеристиками могут быть низкoтем-
перaтурные свойства дизельнoгo тoпливa. 

низкoтемперaтурные свoйствa дТ oпре-
деляются сoдержaнием в них высoкoплaв-
ких углевoдoрoдoв и вoды и хaрaктеризуются 
пoкaзaтелями: темперaтурой пoмутнения, пре-
дельной темперaтурой фильтруемoсти (ПТФ) и 
темперaтурой зaстывaния. для улушчения низ-
кoтемперaтурных свoйств дизельных тoплив 
применяют депрессoрные присaдки. 

В нaстoящее время испытaны и дoпущены 
к применению дизельные тoпливa с oтечествен-
ными и зaрубежными депрессoрными присaд-
кaми, например, «Миксент 2010», «Keroflux», 
«Dodiflow». 

Применение депрессoрных 
присaдoк пoзвoляет избежaть дoрo-
гoстoящегo прoцессa депaрaфинизa-
ции и увеличить ресурсы сырья для 
прoизвoдствa зимних сoртoв ди-
зельных тoплив.

Целью данной работы является 
исследование низкотемпературных 
свойств дТ, как с присадками, так и 
без них. 

объектами исследования слу-

жили образцы прямогонных дизельных дистил-
лятов различных нПЗ.

В исследуемых пробах определяли темпе-
ратуру помутнения, температуру застывания и 
ПТФ. 

результаты испытаний получены в лабора-
тории кафедры химической технологии топли-
ва и химической кибернетики ТПУ. При прове-
дении экспериментов были использованы три 
образца дизельного топлива и присадки анти-
гель-Элтрас (1) и Keroflux 3501 (2).

В таблице 1 приведены результаты исследо-
ваний свойств дизельного топлива без примене-
ния присадок.

Были выполнены исследования свойств 
дизельного топлива: темперaтуры пoмутнения, 
ПТФ и темперaтуры зaстывaния при варьирова-
нии концентрации присадок.

на рисунке 1 приведена зависимость темпе-
ратуры помутнения от концентрации присадок 
для образца дТ №1.

анализ результатов показывает, что депрес-
сорно-диспергирующая присадка Keroflux 3501 
менее активна, чем присадка антигель-Элтрас.

таблица 1. результаты испытаний дизельного топлива без добавления присадок

Показатель 
№ образца

Плотность, 
г/см3 Т пом, °С ПТФ, °С Т заст, °С

Вязкость 
динами-
ческая, 
мПа • с

Вязкость 
кинема-

тическая, 
мм2/с

Содержа-
ние серы, 

% масс

1 0,827 –18 –25 –36 2,56 3,09 0,17
2 0,828 –14 –23 –32 2,83 3,42 0,27

рис. 1.		Зависимость	изменения	температу-
ры	помутнения	от	концентрации	присадок
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Торф является уникальным сырьем для по-
лучения более 60 видов продукции для энергети-
ки, химической, биохимической и строительной 
промышленности, а также медицины и сельско-
го хозяйства. некоторые виды продукции мож-
но получить только из торфа. Таким образом, 
современное состояние сырьевой базы запасов 
торфа позволяет обеспечить крупномасштабное 
комплексное производство новых продуктов пе-
реработки торфа (стимуляторы роста растений, 
удобрения, ветеринарные препараты, сорбенты 
разного назначения, медицинские, косметиче-
ские препараты и др [1].

В торфе содержится много ценных органи-
ческих компонентов и неорганических соедине-
ний. Благодаря своим целебным свойствам торф 
используется как сырье в медицинских целях. 
Это направление является малоизученным, поэ-
тому работа в этой области является актуальной.

Торфот – эффективный физиологический 
препарат, предложенный академиком В.П. Фи-
латовым, получают на основе торфа и применя-
ют при лечении глазных заболеваний [2, 3]. 

Препарат представляет собой водный отгон 
летучих с паром соединений торфа, действую-
щим началом которого становятся азотистые ве-
щества – амины. 

В процессе изучения литературных источ-
ников определено, что не весь торф может ис-
пользоваться в медицинских целях, а только тот, 

который отвечает определенным требованиям, 
предъявляемым к торфу. Главными показателя-
ми, по которым необходимо определять торф 
как сырье для торфота, должны быть [4, 5]: тип 
– низинный, влажность не более 55 %, степень 
разложения не менее 20 %, содержание общего 
азота на органическое вещество от 2 до 4,5 %, 
кислотность (рн водной вытяжки) не менее 5,5.

Целью работы является исследование тор-
фов с месторождения «Кутюшское», для полу-
чения препарата «Торфот».

В данной работе изучили образцы торфа, 
взятые с разных глубин месторождения.

оценка проводилась по стандартным мето-
дикам технического анализа, содержание азота 
по ГоСТ 2408.2 – 88 и рн солевой вытяжки по 
ГоСТ 11623 – 89. Ботанический состав опреде-
лялся микроскопическим методом.

В ходе работы были получены результаты, 
представленные в таблице 1.

В процессе изучения литературных источ-
ников определено, что не весь торф может ис-
пользоваться в медицинских целях, а только тот, 
который отвечает определенным требованиям, 
предъявляемым к торфу.

В результате проведения исследований пяти 
проб торфа месторождения «Кутюшское» опре-
делено, что как сырье для изготовления препара-
та «Торфот», могут использоваться пробы, ото-
бранные с глубин 175-200 и 200-225.

таблица 1. результаты работы
Глубина, см Вид R, % Wa, % Aср

d, %

0–100 Верховой ангустифолиум 5 11,0 3,0
100–150 Верховой балтикум 10 8,9 16,9
150–175 Переходный шейхцериевый 35 7,4 6,0
175–200 Переходный шейхцериевый-осоковый 40 7,2 7,4
200–225 Переходный осоковый 45 7,0 17,0
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Этилбензол является основным сырьем в 
производстве стирола. Большую часть этилбен-
зола (ЭБ) получают алкилированием бензола 
этиленом. реакция алкилирования может проте-
кать как в жидкой, так и в газовой фазах. Про-
изводство этилбензола является самым крупно-
тоннажным коммерческим процессом по объему 
потребления и переработки бензола – почти 75 % 
получаемого в мире нефтехимического бензола 
приходится на производство этилбензола и изо-
пропилбензола [1]. 

Целью данной работы является повышение 
эффективности работы промышленной уста-
новки получения этилбензола с использованием 
математической модели установки одного из не-
фтехимических предприятий россии.

на рисунке 1 представлена технологическая 
схема производства этилбензола, где р-1 – реак-
тор алкилирования; р-2 – реактор трансалкили-
рования; р-3 – рактивный защитный слой. По-
ток свежего этилена вводится между первым и 
вторым, третим и четвертым, пятым и шестым 
слоями катализатора.

для оптимизации и повышения эффективно-
сти процессов применяют метод математическо-
го моделирования [2]. Такие задачи позволяют 
решить лишь математические модели, разрабо-
танные с учетом термодинамических и кинети-
ческих закономерностей реакторных процессов, 
так как именно они остаются чувствительными 

к изменению состава сырья, эксплуатационных 
свойств катализаторов.

для составления математической модели 
процесса алкилирования бензола этиленом яв-
ляется определение списка возможных реакций 
процесса, а также учет физико-химических зако-
номерностей их протекания. 

В результате проведенных численных иссле-
дований были определены термодинамические 
и кинетические закономерности. расчеты та-
ких величин как энтальпия, энтропия и энергия 
Гиббса были произведены полуэмпирическим 
методом PM3. использовался пакет прикладных 
программ Gaussian 09W [3].

на основе проведенных расчетов был со-
ставлен список возможных реакций, а также 

рис. 1.		Технологическая	схема	про-
изводства	этилбензола
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схема превращений углеводородов в процессе 
алкилирования. от степени детализации хими-
ческих превращений в значительной степени 
зависит точность расчетов и адекватность ма-
тематической модели реальному процессу. Со-
ставленная схема превращений послужила ос-
новой для разработки математической модели 
процессов алкилирования и трансалкилирова-
ния технологии получения ЭБ.

Программная реализация осуществлена с 
применением объектно-ориентированной среды 
программирования Visual Studio.

для проверки полученной математической 
модели процесса алкилирования на адекват-
ность была проведена оценка сходимости ре-
зультатов расчета с использованием разработан-
ной модели и данных в результате проведенного 
пассивного эксперимента.
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моделирование процеССа низкотемпературной 
Сепарации газа для повышения эффективноСти 

работы теХнологичеСкой уСтановки
М.О. Писарев, И.М. Долганов, Е.Н. Сизова, И.О. Долганова

Научный руководитель – д.т.н., профессор Е.Н. Ивашкина
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для предотвращения предаварийных и 
аварийных ситуаций на объектах повышенной 
опасности и приобретение навыков оператив-
ных действий в условиях этих ситуаций, персо-
нал предприятия должен получить теоретиче-
ские знания, пройти практическое обучение [1].

Поэтому используют имитационную дина-
мическую модель в процессе низкотемператур-
ной сепарации газа, чтобы определить показате-
ли работы перехода со стационарного режима в 
динамический [2].

Построение данной модели, включает в себя 
этапы моделирования отдельных аппаратов, вхо-
дящих в технологическую схему установки.

целью данной работы являлось моделиро-
вание процесса низкотемпературной сепарации 
в условиях динамического режима с использова-
нием имитационной динамической модели.

динамическая модель описывается диффе-
ренциальными уравнениями материального и 
теплового балансов.

В работе на систему осуществлялось воз-
действие за счет изменение степени закрытия 
регулирующих клапанов. анализ поведения си-
стемы проводился по следующей зависимости – 

изменение основных технологических параме-
тров в аппаратах в зависимости от точки росы, 
расхода, давлении и температуры при возмуще-
нии в системе.

В таблице 1 и 2 представлено поведение си-
стемы при изменении точки росы, расхода, дав-
ления и температуры сырья в аппараты.

из таблицы 1 можно увидеть, что при скоро-
сти 0,5 %/с происходит быстрое снижение точки 
росы, что неудовлетворительно влияет на систе-
му. Также резко снижается расход и резко повы-
шается давление, в следствие чего происходит 
гидравлический удар, температура повышается 
быстрыми темпами. 

 При 0,01 %/с точка росы уменьшается 
постепенно, давление повышается не скачко-
образно, также нет резких изменений расхода и 
температуры, а показатели изменяются удовлет-
ворительно.

Также были произведены расчеты, где ско-
рости закрытия клапанов составили 0,1 и 0,001 
%/с. При скорости 0,1 %/с показатели резко 
менялись, как и при скорости 0,5 %/с, соответ-
ственно данные скорости использовать нель-
зя. При выбранной скорости 0,001 %/с процесс 
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протекает удовлетворительно, но занимает зна-
чительное количество времени.

Таким образом, реализованная математи-
ческая модель процесса низкотемпературной 
сепарации газа способна отражать поведение 
системы в условиях переходного режима. При 
совершении возмущения на систему, переход 

из одного стационарного состояния в другое не 
происходит мгновенно, а с необходимым про-
межутком времени. регулирование скорости 
закрытия клапанов оказывает наибольшее вли-
яние на работу аппаратов. Приемлемой скоро-
стью можно считать 0,01 %/с.
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634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, eugenepok.96@gmail.com

для предотвращения процессов гидрато-
образования в технологии низкотемпературной 
сепарации, используемой при промысловой 
подготовке газа, перед стадиями охлаждения в 
поток подготавливаемого газа добавляется мета-
нол. организация замкнутого цикла, по исполь-
зуемому на установках комплексной подготовки 
газа (УКПГ) метанолу, реализована с исполь-
зованием колонны отдувки, проходя через ко-
торую часть направленного через низ газового 

потока насыщается метанолом из подаваемой 
на орошение метанольной воды, отделяемой из 
конденсата.

Колонна выветривания располагается на 
открытой площадке и представляет собой вер-
тикальный цилиндрический аппарат диаметром 
1,2 м и высотой 13 м, в котором расположены 14 
массообменных колпачковых тарелок со съём-
ной сетчатой насадкой на каждой тарелке. 

Сырой газ, направляемый по коллектору 

таблица 1. Зависимость параметров во времени от скорости закрытия клапана 0,5 %/с
Время, с

Параметр
0 100 200

Точка росы, °С –18,146 –18,79 –18,40
расход, м3/ч 4588,68 4522,35 4520,19

давление, Па 5167527 5294906 5295808
Температура, °С –38,49 –37,38 –37,36

таблица 2. Зависимость параметров во времени от скорости закрытия клапана 0,01 %/с
Время, с

Параметр
0 100 200

Точка росы, °С –18,17 –18,44 –18,47
расход, м3/ч 4587,71 4575,16 4561,49

давление, Па 5167415 5190792 5215307
Температура, °С –38,49 –38,43 –38,07
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диаметром 530 мм после дожимной компрес-
сорной станции (дКС) с давлением р = 7,0–7,35 
МПа и температурой Т = 20–28 °С, поступает в 
колонну через штуцер в нижней части аппарата, 
а 13–40 % раствор метанола поступает на верх-
нюю массообменную тарелку. В результате про-
тивотока происходит контакт газа с метанолом, 
концентрация его в газе повышается, а очищен-
ная вода стекает вниз и выводится с куба колон-
ного аппарата.

В ходе эксперимента была оценена работа 
колонны выветривания метанола в динамике. 
исходя из анализа экспериментальных данных, 
можно сделать вывод, что содержание таких 
углеводородов, как метан, этан, пропан и т.д. в 
газе практически не изменяется, процентное со-
держание метанола значительно снижается, в 
отдельных случаях – в несколько раз (табл. 1). 
Увеличение содержания метанола в газе соста-
вило от 0,193 до 0,871 % мол.

для моделирования колонны выветривания 
метанола предлагается использование матери-
ального баланса массообменных процессов на 
тарелках с учетом фугитивности метанола и тер-
мобарических условий.

Уравнение общего материального баланса:
Gi–1 – Li – Gi + Li = 0  (1);

где Gi–1 – поток пара, поступающего на тарелку i; 
Li – поток жидкости, покидающей тарелку i; Gi – 
поток пара, покидающего тарелку i; Li+1 – поток 
жидкости, поступающей на тарелку i.

Уравнение покомпонентного материального 
баланса:

Gi–1 • yi–1, j – Li • xij – Gi • yij + Li • xi+1, j = 0  (2);
где x, y – концентрации компонентов в жидко-
сти и паре соответственно, мол. доли; j – номер 
компонента.

Поскольку температура верха и низа ко-
лонны отличается не существенно, задается 
линейный профиль температур на тарелках по 
высоте колонны. для реализации потарельчато-
го расчета предлагается использование методи-
ки матричной прогонки. Квадратичная матрица 
предполагает расчет концентраций метанола в 
газовой и жидкой фазе на 14 тарелках. За пер-
вое приближение принято значение содержания 
метанола в газе на входе в колонну выветрива-
ния. За конечное условие правильности расчета 
предлагается соответствие значений концентра-
ций в выходных потоках.

Предварительно был подготовлен блок ис-
ходных данных, который включил в себя следу-
ющие параметры: давление в колонне, значение 
расходов и температуры газа и метанольной 
воды, составы входных потоков газовой и жид-
кой фазы и молекулярные массы компонентов, 
коэффициенты антуана, коэффициенты для 
уравнения мольного равновесия, значения эн-
тальпий испарения при 273 К, для индивидуаль-
ных компонентов. 

Моделирование колонны выветривания с 
помощью пакета Aspen HYSYS дало адекватный 
результат. Планируется реализация предлагае-
мого алгоритма расчета колонны выветривания 
в среде Delphi с целью дополнения моделирую-
щей системы расчета УКПГ.

таблица 1. Сравнение содержания метанола в газе до и после колонны
день месяца 12 14 18

Время отбора пробы 6 : 30 6 : 30 6 : 30
Содержание CH3OH в газе до колонны отдувки, % масс 43,5 21,0 29,0

Содержание CH3OH в газе после колонны отдувки, % масс 6,0 17,0 10,0
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на сегодняшний день уровень 
потребления ресурсов значительно 
увеличился, и скорость использо-
вания возобновляемых ресурсов во 
много раз превышает скорость их 
возобновления. В связи с постоянно 
возрастающими объемами потре-
бления нефти и её светлых фракций 
поиск возможных способов увели-
чения выхода продуктов является 
важной и актуальной задачей [1].

объектом исследования являет-
ся гудрон новокуйбышевского нПЗ, 
который имеет температуру начала 
кипения 343 °С. Целью работы было 
исследование возможности получе-
ния наибольшего выхода светлых фракций из 
остаточной нефти – гудрона при последователь-
ной его обработке ультразвуком, кавитацией и 
УФ воздействием.

на первой стадии готовили 10 % эмульсию 
«гудрон в воде» в ультразвуковом диспергаторе. 
В дальнейшем ее последовательно обрабатыва-
ли в кавитационной установке и УФ-излучени-
ем эксилампы. Полученные образцы разделяли 
на фракции асфальтенов, масел и смол для про-
ведения дальнейших исследований на хрома-
то-масс-спектрометре [2].

Последовательная обработка эмульсии гу-
дрона приводит к уменьшению выхода асфаль-
тенов на 2,9 %, смол на 20,4 %. В присутствии 
ПаВ при диспергировании ультразвуком выход 
светлых фракций масел увеличивается на 10,8 %, 

а при дополнительном кавитационном и УФ воз-
действии, по сравнению с исходным гудроном, 
выход увеличивается на 17,3 %.

Последовательная обработка гудронов при-
вела к увеличению в содержании алканов гомо-
логов С18–С25. общий вид молекулярно-массо-
вого распределения н-алканов унимодальный, с 
максимумом, приходящимся на С26. В образце, 
подвергнутом УФ-воздействию, максимум рас-
пределения смещается на С25.

Таким образом, при последовательном при-
менении перечисленных процессов деасфальти-
зации гудронов можно увеличить выход масел 
на 20–40 %. Это дает возможность значительной 
экономии природного сырья и развития глубо-
кой переработки углеводородного сырья с наи-
меньшими потерями.

таблица 1. Компонентный состав исходного и обработанного гудрона

Продукты
Выход, % масс.

исходный гудрон диспергирование 
ультразвуком

Кавитационное 
воздействие УФ воздействие

асфальтены 8,4 6,2 6,0 5,5
Смолы 43,8 35,4 32,8 23,4
Масла 47,8 58,6 61,2 65,1

рис. 1.		Молекулярно-массовое	распределение	н-ал-
канов	исходного	и	обработанного	гудрона
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В последние годы в россии наблюдается 
тенденция к производству высокооктановых и 
высококачественных марок бензина, таких как 
Премиум-95 и Супер-98: объем производства 
марки Премиум-95 за 2014 год вырос на 10 %, 
объем выпуска марки Супер-98 – на 2 %. В тоже 
время с 1 июля 2016 года практически все не-
фтеперерабатывающие предприятия российской 
Федерации, в соответствии с Техническим регла-
ментом № 609, полностью перешли на выпуск 
автомобильного бензина экологического класса 
не ниже евро-4. для повышения доли выпуска 
высокооктанового бензина производителям при-
ходится пересматривать рецептуры смешения 
топлива, перераспределять сырье между уста-
новками вторичной переработки нефти, опти-
мизировать процесс управления и производства 
бензинов, а так же модернизировать существую-
щие установки. 

решение многофакторных задач по оптими-
зации и прогнозированию процесса производ-
ства бензинов наиболее эффективно может быть 
выполнено с использованием метода математи-
ческого моделирования и применения компью-
терной моделирующей системы на физико-хи-
мической основе.

В рамках работы были проведены исследо-
вания влияния рецептуры смешения бензина на 
свойства получаемого бензина, производимого 
на одном из нефтеперерабатывающих заводов 
(нПЗ) россии. 

на заводе осуществляется производство 
бензина марок регуляр-92 и Премиум-95. наи-
большую часть производимых бензинов (объ-
емы производства за один месяц) составляет 
бензин марки регуляр-92 – 62 %, на долю высо-
кооктанового бензина Премиум-95 приходится 
38 %. оба бензина соответствуют экологиче-
скому классу-5 Технического регламента Тамо-

женного союза Тр ТС 013 2011 «о требованиях 
к автомобильному и авиационному бензину, ди-
зельному и судовому топливу, топливу для реак-
тивных двигателей и топочному мазуту».

В таблице 1 представлены рецептуры сме-
шения бензинов, используемые на нПЗ. Свой-
ства получаемых бензинов соответствуют Тр 
ТС 013 2011: октановые числа бензинов – 92,3 
для марки регуляр-92 и 95,3 для марки Преми-
ум-95; значение дПн находится в допустимом 
интервале значений; количество ароматических 
веществ не превосходит максимально допусти-
мого значения и составляет 35 % мас. для обоих 
марок; массовое содержание бензола не превы-
шает регламентированного значения – 1 % мас. 
(0,48 % мас. – марка регуляр-92 и 0,31 % мас. – 
марка Премиум-95).

для исследования влияния каждого потока 
на свойства получаемого бензина было прова-
рьированно содержание основных потоков (ка-
тализата отбензоленного, бензина кат.крекинга, 
изомеризата, МТаЭ). При изменении содержа-
ния основного варьируемого потока, содержа-
ние всех остальных потоков пропорционально 

таблица 1. Базовые рецептуры смешения и свойства 
получаемых бензинов

Поток
регуляр-92 Премиум-95

% мас.
рецептура

Катализат от-
бензоленный 42,8 47,3

Бензин кат.крекинга 17,4 17,7
Легкий изомеризат 15,9 7,6
изомеризат 14,7 13,8
риформат 7,6 2,6
МТаЭ 1,6 11,0
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изменялось. для каждого потока была найдена 
зависимость в виде квадратного или линейного 
уравнения между его содержанием и свойствами 
получаемого бензина, были найдены граничные 
содержания каждого потока для производства 
бензина, который будет соответствовать заяв-
ленному в марке октановому числу и требуемым 

значениям Тр ТС 013 2011 по содержанию аро-
матических углеводородов и бензолу. например, 
было замечено, что является нецелесообразным 
увеличение содержания МТаЭ при производ-
стве марки бензина регуляр-92 выше 2,5 % мас., 
а для марки премиум-95 выше 13 % мас.

оптимизация процеССа компаундирования 
товарныХ бензинов

А.А. Солопова, И.М. Долганов
Научный руководитель – к.т.н., доцент И.М. Долганов

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30

При улучшении качества выпускаемых не-
фтепродуктов немаловажную роль играет опти-
мизация процесса компаундирования, который 
является завершающим и наиболее ответствен-
ным этапом в формировании как качественных 
характеристик, так и показателей количества 
выпускаемой продукции. Это обусловлено тем, 
что в процесс компаундирования вовлекаются 
потоки компонентов с различными показателя-
ми качества и стоимостью, которые представля-
ют собой результаты работы процессов первич-
ной и вторичной переработки нефти.

необходимость соблюдения строгих норм 
качества товарных бензинов ведет к увеличению 
использования дорогостоящих компонентов. 

С целью оптимизации процесса компаунди-
рования, был произведен расчет рецептур бен-
зинов для трех периодов по имеющимся данным 
с промышленной установки компаундирования 
товарных бензинов при помощи компьютерной 
моделирующей системы Compounding, разрабо-
танной на кафедре ХТТ и ХК ТПУ. Так же про-
изведен подбор рецептур с имеющимися ком-
понентами с целью уменьшения себестоимости 

таблица 1. результаты расчета

Период Компонент
Содержание, 

исходная 
рецептура, %

Содержание, 
оптимизирован-
ная рецептура, 
вариант 1, %

Содержание, 
оптимизирован-
ная рецептура, 
вариант 2, %

Стоимость, 
руб/т Плотность

1–
20

 я
нв

ар
я

Бенз.кат.кр.с.300 кт 20,48 22,3 20,6 13182,8 0,738
Бензин гобкк 29,52 37,5 42,5 15282,8 0,738
алкилat 25/12 10,83 6,2 5,7 25906,5 0,698

Смесь бенз.35-11-600 20,08 14,3 13,2 19419,0 0,787
Смесь изопентана 14,85 11,2 10,3 22669,5 0,625

Смесь бенз.риформ. 4,25 8,4 7,7 22596,8 0,827

1–
14

 с
ен

тя
бр

я

Бутан нормальный 0,80 0 0 22669,5 0,585
Бенз.кат.кр.с. 300 кт 12,66 12,1 13,7 13182,8 0,738

Бензин гобкк 39,23 50,7 47,5 15282,8 0,745
Смесь бенз. 35-11-600 10,31 6,5 10,8 19419,0 0,790

Смесь изопентана 20,90 14,9 16,8 22669,5 0,625
Смесь бенз.риформ. 16,11 15,8 11,3 22596,8 0,827

12
–3

0 
но

яб
ря

Бутан нормальный 3,90 0 0 22669,5 0,585
Бензин гобкк 50,00 59,1 69,3 15282,8 0,738

Смесь бенз.прямог. 0,19 0,225 0 16137,8 0,716
Смесь бенз.35-11-600 15,56 10,6 12,0 19419,0 0,785

Смесь изопентана 16,87 14,2 14,4 22669,5 0,625
Смесь бенз.риформ. 13,49 15,9 14,3 22596,8 0,830
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товарных бензинов путем уменьшения содержа-
ния дорогостоящих потоков. В таблицах 1 и 2 
приведены результаты расчетов.

выводы
Произведенные расчеты показывают воз-

можность уменьшения себестоимости товарного 
бензина марки реГУЛЯр-92 за счет вовлечения 

в процесс компаундирования большего количе-
ства потоков с низкой стоимостью и уменьше-
ния количества дорогостоящих компонентов. 
При этом соблюдаются показатели качества, 
предъявляемые к товарным бензинам. 
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оценка влияния СоСтава Сырья каталитичеСкого 
крекинга и активноСти катализатора 

на выХод СветлыХ фракций и кокСа
В.И. Стебенева, Т.А. Шафран, Г.Ю. Назарова

Научный руководитель – д.т.н., профессор Е.Н. Ивашкина 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, stebeneva_valeriya@mail.ru

Процесс каталитического является одним 
из способов переработки тяжелого углеводород-
ного сырья в высокооктановый бензин и легкие 
олефины. Современные катализаторы каталити-
ческого крекинга являются композиционными 

материалами и состоят из матрицы, цеолитных 
компонентов и добавок [1]. В качестве цеолит-
ных компонентов используются катионные фор-
мы цеолитов типа Y и ZSM-5 Бренстедовские и 
льюивские центры матрицы и цеолитов обла-

таблица 2. Показатели качества товарных бензинов
реГУЛЯр-92 K.K.200

Требуе-
мый по-
казатель, 
не более

Значение
Период 1–20 января 1–14 сентября 12–30 ноября

Показатель
исход-
ная ре-
цептура

оптимизир. 
рецептура

исход-
ная ре-
цептура

оптимизир. 
рецептура

исход-
ная ре-
цептура

оптимизир. 
рецептура

В–1 В–2 В–1 В–2 В–1 В–2
Плотность 726 725 725 729 723 721 726 725 726

Массовая доля серы, мг/кг 10 10 10 10 10 10 10 6 6 10
октановое число ММ 84,2 84,5 84,2 83,9 84,1 84,2 83,9 84,3 84,3
октановое число иМ 92,3 92,2 92,0 92,3 92,0 92,0 92,3 92,4 92,4
объемная доля аро-
матических УВ, % 28,1 30,9 30,3 29,6 31,2 30,7 30,6 33,3 33,1 35

объемная доля бензола, % 0,98 1 1 0,98 1 1 0,98 1 1 1
объемная доля оле-

финовых УВ, % 13,4 16,4 17,4 14,4 17,8 17,2 14,6 17,4 17,5 18

давление насыщен-
ных паров, кПа 71,9 69,8 69,44 80,0 72,78 74,4 94,7 68,8 69,14 100

цена, руб 22724 21683 21458 27161 21861 21678 23 779 22206 22149
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дают высокой каталитической активностью и 
осуществляют крекинг тяжелых углеводородов 
сырья в углеводороды бензиновой фракции и 
легкие олефины 

В технологии каталитического крекинга 
состав перерабатывае-мого сырья, тип катали-
затора и его активность во многом определяют 
выход светлых фракций и кокса. При этом, важ-
но оценить степень дезактивации катализатора, 
поскольку содержание кокса, наряду с режимом 
работы регенератора, определяют температуру и 
активность катализатора на входе в реактор.

В данной работе проведены численные ис-
следования по влиянию состава перерабатыва-
емого сырья и активности регенерированного 
цеолитсодержащего катализатора на выход свет-
лых фракций и степень дезактивации катализа-
тора коксом в отношение реакций, протекающих 
на цеолитах типа Y и ZSM-5. 

разработанная на кафедре ХТТ ни ТПУ ма-
тематическая модель процесса каталитического 
крекинга может применяться для прогнозиро-
вания выхода продуктов крекинга и текущей 
активности катализатора на выходе из реактора 
в зависимости от состава перерабатываемого 
сырья, активности регенерированного катализа-
тора и технологического режима реакторно-ре-
генераторного блока. Погрешность расчетов по 
модели не превышает 5 % [2].

расчеты с применением математической 
модели процесса выполнены при изменении со-
отношения насыщенных углеводородов к аро-
матическим углеводородам (Сн/Са) в вакуумном 
газойле от 1,4 до 2,6 ед. и активности регенери-
рованного катализатора с 74,0 по 84,0 % при по-
стоянных параметрах технологического режима: 
расход сырья 371,5 м3/ч, суммарный расход пара 
в реакционную зону реактора 2400,0 кг/ч, тем-
пература сырья 313,3 °С, температура процесса 
521,0 °С, кратность циркуляции катализатора 
5,58 тнкат/тнсырья.

на рисунке 1 показано влияние соотноше-
ния Сн/Са в вакуумном газойле и активности ка-
тализатора на суммарный выход газа и бензина.

Так, при переработке сырья с высоким со-
отношением Сн/Са в вакуумном газойле (2,4 и 
2,6 ед.) при увеличении активности регенери-
рованного катализатора наблюдается увеличе-
ние суммарного выход газа и бензина с 73,8 по 
75,8 % мас. и с 74,8 по 76,8 % мас. относительно 
сырья с меньшим соотношением Сн/Са (1,4 и 1,6 
ед.) – с 71,4 по 73,5 % мас. и с 72,4 по 74,5 % мас. 
соответственно. 

При этом, наблюдается некоторое снижение 
суммарного выхода газа и бензина при перера-
ботке сырья с соотношением Сн/Са = 2,4 ед. Это 
связано с тем, что наряду с высоким содержани-
ем насыщенных углеводородов, сырье содержит 
повышенное содержание смолистых соедине-
ний, которые с высокой скоростью конденсиру-
ются в кокс и дезактивируют катализатор кре-
кинга. 

Средняя активность катализатора на выходе 
из реактора при переработке сырья с высоким 
соотношением Сн/Са в вакуумном газойле (2,4 
и 2,6 ед.) уменьшается на 5,1 и 4,3 % соответ-
ственно в отношении реакций, протекающих на 
цеолитах Y и ZSM-5 относительно сырья с мень-
шим соотношением Сн/Са (1,4 и 1,6 ед.) – на 5,5 и 
4,7 % соответственно.
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рис. 1.		Суммарный	выход	газа	и	бензина	в	
зависимости	от	соотношения	Сн/Са	и	актив-
ности	регенерированного	катализатора
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моделирование промышленного Синтеза 
октаноповышающиХ добавок в Среде aSpeN hYSYS

К.Э. Сухачева
Научный руководитель – к.т.н., ассистент О.Е. Митянина

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, tpu@tpu.ru

Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) 
представляет собой прозрачную бесцветную 
жидкость с ароматическим запахом. он пред-
назначен для использования в качестве октано-
повышающей добавки автомобильных бензи-
нов. 

МТБЭ получают способом каталитической 
ректификации из изобутилена и метанола в при-
сутствии ионитных катализаторов с последую-
щим разделением продуктов синтеза. Современ-
ная схема синтеза МТБЭ, включающая в себя 
реактор предварительного синтеза и реакцион-
но-ректификационный аппарат, разработана на-
учно-исследовательским институтом мономеров 
синтетического каучука (нииМСК), г. Ярослав-
ль [1].

Синтез МТБЭ из метанола и изобутилена:

CH3 – C = CH2 + CH3OH CH3 – C – O – CH3

CH3 CH3

CH3

изобутилен метанол метил-трет-бутиловый эфир  

(1)

Промышленная установка для получения 
МТБЭ состоит из двух одинаковых технологи-
ческих линий (МТБЭ-1 и МТБЭ-2). они состоят 
из узла отмывки сырья от азотосодержащих при-
месей, узла синтеза МТБЭ, узла отмывки отра-
ботанной углеводородной фракции 
от метанола и двух общих узлов по 
отгонке азотосодержащих примесей 
из промывной воды и отгонки мета-
нола из промывной воды [1].

для проектирования, исследо-
вания и оптимизации современных 
промышленных процессов исполь-
зуется специализированное про-
граммное обеспечение, такое как 
Aspen HYSYS. 

Целью работы является проектирование 
установки синтеза МТБЭ и исследование вли-
яния состава углеводородного сырья на выход 
продукта.

особенностью данного процесса является 
постоянное изменение состава углеводородного 
сырья [2].

объектом исследования является реактор 
предварительного синтеза, который представля-
ет собой прямоточный испарительно-адиабати-
ческий аппарат р-230 (рис. 1).

для оценки вероятности протекания как 
основной, так и побочных реакций в реакто-
ре был проведен термодинамический анализ с 
использованием методов квантовой химии при 
Т = 352,5 К и P = 0,775 МПа. расчеты были про-
ведены с использованием программы Gaussian. 
Согласно полученным результатам, основная 
реакция и большинство побочных реакций эк-
зотермические, при этом, при данных условиях 
самопроизвольный характер протекания имеет 
только димеризация изобутилена.

разработанная модель будет использовать-
ся для оптимизации режимов работы реактора 
р-230, а также для дальнейшего расчета реакци-
онно-ректификационной колонны в составе узла 
синтеза МТБЭ.
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атмосферный воздух – неотъемлемая часть 
в процессе жизнедеятельности. Ухудшение 
экологического состояния воздушного бассей-
на представляет существенную опасность для 
большинства живых организмов. Значительную 
проблему создает автотранспорт, работающий 
на традиционном жидком топливе. одним из 
ключевых решений данной проблемы является 
перевод мирового автопарка на газомоторное 
топливо. развитие технологий использования 
природного газа позволяет предложить новый 
вид топлива, состоящего из метана и водорода. 
В сравнении со своим жидким аналогом мета-
но-водородная смесь обладает рядом существен-
ных преимуществ: экологическая безопасность, 
дешевизна, увеличение срока службы двигателя 
[1]. Кроме того, данный вид топлива находит 
свое применение в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, газотурбинных агрегатах, топливных 
элементах и др. Производство метано-водород-
ной смеси с добавкой водорода, полученного 
традиционными методами, для достижения по-
ставленной цели не подходят по ряду причин, 
таких как большая энергозатратность, многоста-
дийность и сложность процесса, большие вы-
бросы оксидов углерода в атмосферу.

одним из наиболее перспективных альтер-
нативных способов получения метано-водород-
ной смеси является каталитическое разложение 
метана. Предлагаемый процесс осуществляется 
при сравнительно низких температурах (500–
700 °С) на Ni-содержащих катализаторах, в ходе 
реакции помимо водорода образуется наново-
локнистый углерод, который представляет от-
дельную научную ценность. 

Как любой технологический процесс разло-
жение метана обладает недостатками и нуждает-
ся в усовершенствовании: повышение времени 
жизни катализатора и увеличение выхода водо-
рода. основной проблемой процесса является 
быстрая дезактивация катализатора, причина 
которой связана с покрытием активного центра 

углеродным материалом. В ходе исследования 
были протестированы катализаторы с процент-
ным содержанием никеля 10–90 %, приготовлен-
ные методом гетерофазного золь-гель синтеза и 
нанесения активного компонента на пористый 
носитель, в качестве которого выступали диато-
мит, оксиды алюминия и кремния [2]. Введение 
меди в состав никелевого катализатора обеспе-
чивает необходимую дисперсность, а также пре-
дотвращает спекание частиц активного метал-
ла [3]. 

Эксперименты проводили на каталитиче-
ской установке Autoclave Engineers BTRS-Jn в 
проточном металлическом реакторе. Удельный 
расход метана в каждом эксперименте составлял 
90 л • ч–1 • гкат–1, диапазон рабочей температуры 
808–948 К, диапазон рабочего давления 1–5 ат-
мосфер. Газообразные продукты анализирова-
лись при помощи газового хроматографа «Хро-
мос ГХ-1000». 

По результатам экспериментов было уста-
новлено, что при минимальном давлении и мак-
симальной температуре степень превращения 
метана наибольшая, но при этом время жиз-
ни катализатора очень низкое. С повышением 
давления и понижением температуры степень 
превращения уменьшается, а время жизни ка-
тализатора и интегральный выход по водороду 
возрастают. При давлении 1 атмосфера время 
жизни катализатора составило 2 часа, удельный 
выход водорода 1,8 гр./гр. кат. При давлении 5 ат-
мосфер время жизни катализатора увеличилось 
в 16 раз и составило 32 часа, а удельный выход 
водорода 70 гр./гр. кат. наилучшими характери-
стиками обладает катализатор, приготовленный 
по методу гетерофазного золь-гель синтеза с 
процентным содержанием никеля 50 % и оксида 
кремния 50 %.

исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что каталитическое разложение метана – 
это высокоэффективная технология получения 
экологически безопасного топлива и наново-
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локнистого углерода с минимальным ущербом 
для окружающей среды и относительно низки-
ми затратами. Также установлено, что увеличе-
ние давления благотворно влияет на протекание 

процесса.
работа выполнена при поддержке стипен-

дии Президента рФ, проект № СП-69.2016.1
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Согласно современным экологическим тре-
бованиям содержание ароматических углеводо-
родов в высокооктановых бензинах ограничива-
ется (не более 35 % об. в том числе бензола не 
более 1 % об.). В связи с этим процесс риформин-
га стал переориентироваться на выпуск высоко-
октановых компонентов бензина с повышенным 
содержанием изопарафинов и относительным 
уменьшением ароматических углеводородов. 
для того, чтобы снизить содержание аромати-
ческих углеводородов в бензиновых фракциях, 
используют катализаторы с высокими показа-
телями изомеризирующей активности, а для их 
достижения платиносодержащие катализаторы 
модифицируют различными металлами (напри-
мер, Zr, Sn, In).

Цель работы: исследование влияния индия 
на адсорбционные и каталитические свойства 
биметаллических Pt/Al2O3In–Cl катализаторов 
риформинга.

Модифицирование оксида алюминия ин-
дием осуществляли на стадии пептизации по-
рошкообразного гидроксида алюминия и мето-
дом пропитки по влагоемкости прокаленного 
Al2O3 из различных предшественников In(NO3)3, 
In(OH)3 и С6H9InO6. Содержание индия было вы-
брано по рекомендациям статьи [1] – 0,3 % мас.

Катализаторы готовили пропиткой получен-
ных носителей раствором H2PtCl6. Количество 
наносимой платины соответствовало содержа-
нию Pt в промышленных катализаторах рифор-
минга – 0,25 % мас. Также для сравнения были 
синтезированы образцы одновременной про-
питкой прокаленного Al2O3 растворами H2PtCl6 
и In(NO3)3, H2PtCl6 и С6H9InO6.

для носителей были определены закономер-
ности разложения композиций в условиях тер-
могравиметрического анализа, фазовый состав, 
параметры кристаллической и пористой струк-
туры. адсорбционные свойства катализаторов 
были охарактеризованы с помощью методов 
о2–н2-титрования и хемосорбции о2, темпера-
турно-программируемого восстановления н2 
(ТПВ н2). В работе представлены данные ката-
литических испытаний исследуемых систем в 
реакции дегидроциклизации н-гептана в сравне-
нии с традиционным промышленным катализа-
тором риформинга.

разложение соединений-предшественников 
индия (In(NO3)3, In(OH)3 и С6H9InO6) происходит 
в диапазоне температур 150–400 °С с образова-
нием оксида индия In2O3.

Все образцы носителей характеризуются 
высокоразвитой пористой структурой (Sуд. = 250–
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300 м2/г).
изменение кислотности поверхности моди-

фицированных индием носителей по сравнению 
с «чистым» Al2O3 исследовали с помощью тем-
пературно-программируемой десорбции аммиа-
ка (ТПд NH3). Введение индия снижает общую 
кислотность носителя, что подтверждает лите-
ратурные данные [2].

результаты проведенного ТПВ н2 позволя-
ют сказать о том, что оксид индия легко восста-
навливается до металлического состояния в при-
сутствии платины.

для катализаторов провели оценку дисперс-
ности Pt, а так же определили количество плати-
новых центров в заряженном и металлическом 
состоянии.

По результатам каталитических испытаний 
образцов рассчитана активность (удельная про-
изводительность по ароматическим углеводоро-
дам), селективность по изомерам, а также селек-

тивность по ароматическим углеводородам.
для образца, полученного введением 0,3 

% мас. In из нитрата индия совместной пропит-
кой с H2PtCl6, средняя активность (удельная про-
изводительность по ароматическим углеводоро-
дам) катализатора составила 2,45 гар/(гКат • ч), 
селективность по ароматическим углеводородам 
0,6, что превышает значения активности и се-
лективности для образца на монометаллическом 
Pt/Al2O3–Cl и биметаллическом Pt–Re/Al2O3–Cl 
промышленном катализаторах.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что введение индия воздействует на кислотную 
и металлическую функции платиносодержаще-
го катализатора. 

изучение физико-химических характери-
стик объектов исследования проведено с ис-
пользованием приборной базы омского регио-
нального ЦКП Со ран (омЦКП Со ран).
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В промышленных масштабах катализатора-
ми процесса алкилирования изобутана олефина-
ми являются жидкие кислоты: серная и фторо-
водородная.

Кроме ускорения основных процессов, дан-
ные катализаторы ускоряют и побочные реак-
ции, такие как самоалкилирование изобутана, 
полимеризация олефинов, деструктивное алки-
лирование [1]. данные процессы приводят к об-
разованию веществ, существенно снижающих 
концентрацию требуемых основных компонен-
тов алкилата, триметилпентанов, а также окта-
новое число. необходимо увеличивать расход 
кислоты для поддержания данного показателя.

Целью работы стала разработка компьютер-

ной моделирующей системы процесса серно-
кислотного алкилирования изобутана олефина-
ми с учетом дезактивации катализатора. 

Главным параметром, влияющим на актив-
ность кислоты, является концентрация свежей 
кислоты. В работе установки сернокислотного 
алкилирования используется кислота с концен-
трацией 90–98 %. Зависимость октанового числа 
от концентрации кислоты можно увидеть ниже. 

Процессы деструктивного алкилирования, 
самоалкилирования и полимеризации приводят 
к образованию высокомолекулярных органиче-
ских соединений (ASO). Причем чем дольше 
катализатор находится в реакторе, тем выше их 
концентрация. Точный механизм образования 
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высокомолекулярных соединений пока неизве-
стен, но установлено, что молекула ASO имеет 
молекулярный вес около 280 г/моль и пятичлен-
ный цикл, а также двойные связи [2]. По оценке 
кинетических параметров с помощью програм-
мы Gaussian, содержащего процедуру B3LYP 
3-21 метода DFT, был предложен возможный 
механизм протекания одного из побочных про-
цессов:

Также, для учёта активности кислоты была 
введена поправка:

w1в/у = wв/у + 15,5 • (Hw(H2SO4) – H98) – 3,
где w1в/у – концентрация высокомолекулярных 
углеводородов после поправки, wв/у – концен-

трация высокомолекулярных углеводородов до 
поправки. Введение данной функции учета па-
дения активности кислоты позволило получать 
результаты, сходимость которых с эксперимен-
тальными была очень велика.

Таким образом, в ходе данного исследования 
было определено, что основным параметром, 
определяющим снижение концентрации сер-
ной кислоты в процессе алкилирования изобу-
тана олефинами, является концентрация свежей 
кислоты. При уменьшении времени контакта 
концентрация высокомолекулярных соединений 
уменьшается. Также был установлен возможный 
механизм образования этих углеводородов исхо-
дя из термодинамических параметров процесса.
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рис. 1.		Зависимость	октанового	числа	от	концентрации	кислоты

Схема 1.
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дегидрирование парафинов – это основная 
реакция получения моноолефинов. направле-
ние протекания реакции зависит от параметров, 
влияющих на термодинамическое равновесие. 
Кроме целевой реакции протекает ряд побочных 
реакций, наибольший отрицательный эффект 
из которых имеют реакции коксообразования и 
крекинга [1].

В сырьевом цикле 2015–2016 гг. реактор ра-
ботал, в основном, при мольном соотношении 
«водород/сырье», равном 6,5/1. на конец цикла 
наблюдался период снижения мольного соотно-
шения до 6/1. Переход на более низкое мольное 
соотношение позволил увеличить выход олефи-
нов ввиду смещения равновесия целевой реак-
ции дегидрирования в сторону целевого продук-
та.

Понижение мольного соотношения привело 
к незначительному росту концентрации олефи-
нов. Это объясняется интенсивным образовани-
ем кокса на поверхности катализатора, которо-
му также способствовало понижение мольного 
соотношения. Подача определенного количества 
воды в реактор позволит замедлить образование 
кокса и подвергнуть его частичной деструкции. 

для замедления темпа образования кокса в 
течение одних суток на производстве была уве-
личена подача воды с 9 л/час до 12 л/час. об-
разование кокса замедлилось, однако резкое 
повышение объема подачи воды привело к ин-
тенсивному газообразованию (выход газов кре-
кинга увеличился приблизительно на 15 м3/ч).

для снижения интенсивности крекинга не-
обходимо отказаться от резкого повышения ко-
личества подачи воды. В этом случае возникает 
проблема интенсивности коксообразования при 
снижении мольного соотношения, компенсиро-
вать которое можно путем понижения темпе-
ратуры в реакторе. Более низкие температуры, 
соответственно, позволяют подавать в реактор 
меньшее количество воды. Таким образом, по-
нижение температуры при снижении мольного 
соотношения и при подаче оптимального коли-
чества воды в реактор позволит увеличить дли-

тельность работы катализатора. 
исходя из этой идеи, на модели была опре-

делена температура, при которой образуется 
примерно то же количество кокса, которое было 
до снижения мольного соотношения (2,675 
% мас.). на модели получили температуру, рав-
ную 478,2 °С. 

для определения оптимального расхода 
воды был произведен прогнозный расчет сырье-
вого цикла работы катализатора с помощью мо-
делирующей системы при различном мольном 
соотношении (табл. 1). 
таблица 1. График расхода подачи воды при рабо-

чем давлении 0,2 МПа

Темпера-
тура, °С

Мольное соотноше-
ние «водород/сырье»

7/1 6,5/1 6/1
467,0 0,000 0,257 0,365
468,0 0,115 0,487 0,613
469,0 0,267 0,636 0,974
470,0 0,475 0,734 2,043
471,0 0,563 1,439 2,958
471,9 0,686 2,323 3,768
473,0 1,858 3,247 4,781
473,9 2,676 4,246 5,453
474,8 3,565 4,889 6,289
475,8 4,540 5,870 7,182
477,0 5,626 6,731 8,079
477,9 6,311 7,539 8,703
478,7 7,052 8,212 9,321
479,5 7,564 8,917 10,054
480,6 8,530 9,507 10,562
481,5 9,255 10,346 11,321
483,0 10,342 11,341 12,031
484,0 11,090 12,083 12,679
484,7 11,614 12,589 13,010
486,0 12,103 13,343 13,923
486,5 12,752 13,928 14,313
488,0 13,651 14,456 15,267
489,0 14,050 15,013 15,983
489,5 14,649 15,456 16,447
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Сейчас производство бензина представляет 
собой одну из важнейших задач нефтеперера-
батывающей промышленности и значительно 
обуславливает развитие данной отрасли. из-за 
ужесточения экологических требований к содер-
жанию аренов в бензинах стандартов «евро-4,5» 
производители вынуждены непрерывно совер-
шенствовать производство, заменяя существу-
ющие процессы новыми. Спрос на моторные 
топлива постоянно растет, а вместе с тем уже-
сточаются и требования, предъявляемые к ним. 

Перспективным способом получения высо-
кооктановых компонентов моторных топлив яв-
ляется переработка легкого углеводородного сы-
рья на цеолитсодержащих катализаторах [2–3]. 
наиболее распространенным представителем 
семейства цеолитов, применяемого в каталити-
ческих процессах, считается цеолит MFI. 

Целью данной работы являлось изучение 
влияния концентрации промотирующей добав-
ки сульфида хрома (III) на активность исходного 
высококремнеземного цеолита (ВКЦ) типа MFI.

Синтез ВКЦ проводили из щелочного рас-
твора алюмокремнегелей при 175–180 °С в тече-
нии 4–6 суток. В качестве темплата использовал-
ся гексаметилендиамин. После синтеза порошки 
цеолитов промывали дистиллированной водой, 
затем помещали порошки в сушильный шкаф 
при температуре 110 °С на 6 ч., после чего про-
каливали 8 ч. в муфельной печи при температу-
ре 600 °С [1]. Модифицирование нанопорошком 
сульфида хрома производилось при помощи ме-
ханохимического смешения ВКЦ с наноразмер-
ным порошком Cr2S3 в шаровой вибромельнице 
в течение 12 ч. при комнатной температуре. По 
данной методике были получены образцы цео-
литов, модифицированных сульфидом хрома 

(III) в количестве 1, 2 и 3 % мас.
исследования превращения прямогонных 

бензиновых фракций газового конденсата с на-
чалом кипения 70 °С и концом кипения 170 °С 
проводили на проточной каталитической уста-
новке со стационарным слоем цеолитных ка-
тализаторов в области 375–425 °С, объемной 
скорости подачи сырья 2 ч–1 и атмосферном дав-
лении. 

Групповой углеводородный состав исход-
ной прямогонной бензиновой фракция газово-
го конденсата: 35 % мас. – н-алканы, 40 % мас. 
– изоалканы, 20 % мас. – нафтены и 4 % мас. – 
арены. октановое число – 65 пунктов по иссле-
довательскому методу. За меру каталитической 
активности катализатора берется содержание 
ароматических углеводородов в получаемом ка-
тализате. 

Каталитические исследования синтезиро-
ванных катализаторов, показали, что при объ-
емной скорости подачи исходного сырья 2 ч–1 и 
увеличении температуры с 375 до 425 °С наблю-
дается тенденция к уменьшению выхода жидко-
го катализата на всех катализаторах. Это проис-
ходит в результате более полного превращения 
углеводородов сырья. из исследуемых катали-
заторов наибольшую каталитическую актив-
ностью проявил образец 1 % Cr2S3 / 99 % ВКЦ. 
Выход аренов на данном катализаторе макси-
мальный и составляет 34,4 % мас. при 375 °С и 
49,1 при 425 °С. наименьшую каталитическую 
активность и наибольший выход жидкого ката-
лизата среди модифицированных ВКЦ наоборот 
наблюдается на образце, модифицированном 
3 % нанопорошка сульфида хрома (III). отметим 
также, что все катализаторы, модифицирован-
ные нанопорошком сульфида хрома (III) прояв-
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ляют большую каталитическую активность по 
сравнению с исходным ВКЦ.

Таким образом, максимальное увеличение 
каталитической активности исходного ВКЦ типа 
MFI достигается при введении 1 % мас. нанопо-

рошка сульфида хрома (III). Введение данного 
количества промотирующей добавки позволяет 
увеличить выход аренов – на 18–24 % мас. и ок-
тановое число получаемого жидкого катализата 
на 12–13 пунктов по исследовательскому методу.
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В настоящие время ведется активный поиск 
и разработка новых способов получения мотор-
ных топлив, которые могли бы быть альтернати-
вой существующим сейчас нефтяным, а именно: 
газовые конденсаты, биогаз, биоэтанол, био-
дизель природные и попутные нефтяные газы, 
диметиловый эфир, и другие, так как современ-
ные процессы, позволяющие получать высо-
кооктановые бензины не учитывают реальные 
возможности современной техники. однако, не-
обходимо поэтапно подходить к решению этой 
глобальной проблемы. Поэтому традиционные 
моторные топлива будут приоритетными в тече-
ние 30–40 лет. различные типы двигателей даже 
к 2030 г. будут потреблять более 80 % «классиче-
ских» топлив.

наиболее перспективным для получения 
высокооктановых компонентов бензинов из 
легкого углеводородного сырья представляется 
использование в качестве катализаторов нано-
структурированных систем, активная составля-
ющая которых содержит частицы, соизмеримые 
по своим размерам с радиусом действия межа-
томных сил [1–2]. В последние годы развитие 
различных физических и химических методов 
позволило получать металлы в виде наноразмер-
ных порошков, которые получают все большое 
применение в нефтехимии и нефтепереработке. 
интересным представляется введение различ-
ных нанопорошков металлов в высококремне-

земные цеолиты типа MFI. Было показано [1], 
что добавление нанопорошка металла к цеолиту 
позволяет существенно повысить его каталити-
ческую активность в процессе облагораживания 
прямогонных бензиновых фракций нефти.

Целью данной работы являлось исследова-
ние влияния природы вводимого модификатора 
на активность цеолитного катализатора в про-
цессе превращения легкого углеводородного 
сырья. В качестве модифицирующей добавки в 
образец вводился микро- и наноразмерный по-
рошок диоксида церия.

Синтез ВКЦ проводили из щелочного рас-
твора алюмокремнегелей при 175–180 °С в тече-
нии 4–6 суток. В качестве темплата использовал-
ся гексаметилендиамин. После синтеза порошки 
цеолитов промывали дистиллированной водой, 
затем помещали порошки в сушильный шкаф 
при температуре 110 °С на 6 ч., после чего про-
каливали 8 ч. в муфельной печи при температуре 
600 °С [3]. 

Модифицирование синтезированного ВКЦ 
микро- и наноразмерным порошками диоксида 
церия (размер частиц < 5 мкм и < 50 нм, соот-
ветственно) проводили при помощи механохи-
мической активации в шаровой вибромельнице 
КМ-1 при температуре 25 °С в течение 12 ч. По 
данной методике были получены образцы ВКЦ, 
модифицированные микро- и наноразмерными 
порошками оксида церия (IV) в количестве 1 и 
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3 % мас.
исследования превращения прямогонных 

бензиновых фракций газового конденсата с на-
чалом кипения 70 °С и концом кипения 170 °С 
проводили на проточной каталитической уста-
новке со стационарным слоем цеолитных ка-
тализаторов в области 375–425 °С, объемной 
скорости подачи сырья 2 ч–1 и атмосферном дав-
лении. 

на всех исследуемых образцах в результате 
процесса конверсии ПБФ образуются жидкие и 
газообразные продукты. С ростом температуры 
процесса с 325 °С до 375 °С наблюдается тен-
денция к уменьшению выхода жидкого катали-
зата за счет повышения глубины превращения 
углеводородов исходного сырья. Таким образом, 
повышается выход газообразных продуктов, со-

стоящих, в основном, из пропана и бутанов, сум-
марный выход которых достигает 90–95 % мас.

Все модифицированные образцы проявляют 
большую каталитическую активность в процес-
се превращения легкого углеводородного сы-
рья по сравнению с исходным ВКЦ типа MFI. 
Показано, что наибольшую каталитическую 
активность проявляет цеолит, модифицирован-
ный 1 % наноразмерного порошка CeO2. однако, 
образцы, модифицированные микроразмерным 
порошком CeO2, проявляют меньшую, но до-
вольно близкую, активность по сравнению по 
отношению выхода аренов в продуктах реакции 
и октанового числа, получаемого катализата, 
являясь при этом существенно более дешевым 
модификатором по сравнению с нанопорошком 
диоксида церия.
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Цеолиты в качестве носителей или катали-
заторов находят широкое применение в нефте-
переработке и нефтехимии [1]. одно из направ-
лений - использование цеолитных катализаторов 
для облагораживания прямогонных бензиновых 
фракций. К достоинствам технологии относятся 
невысокие затраты и возможность работы на сы-
рье различного состава, к недостаткам – быстрая 
дезактивация катализатора.

основной целью работы было эксперимен-
тальное исследование влияния температуры и 
времени работы на активность цеолитного ката-
лизатора в реакциях превращений парафиновых 
углеводородов.

Эксперимент выполнялся на лабораторной 
установке при давлении 1,5 МПа и скорости по-
дачи сырья 2 ч–1.

использован предварительно измельченный 
промышленный катализатор Кн-30 [2]. 

осуществлялся ступенчатый подъем тем-
пературы в реакторе от 345 до 400 °С с отбором 
и контролем качества продукта после каждого 
часа. Выдержка на максимальной температуре 

рис. 1.		Зависимость	выхода	жид-
кого	продукта	от	времени
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продолжалась до резкого снижения выхода жид-
кого продукта (рисунок 1). 

Был выполнен анализ влияния температуры 
процесса на групповой и индивидуальный соста-
вы продуктов. Хроматографический анализ по-
казал рост выхода ароматических углеводородов 
с повышением температуры, преимущественно 
за счет толуола и ксилолов (рисунок 2), рост вы-
хода нормальных парафинов. Выход нафтенов и 
изопарафинов падает с ростом температуры, вы-
ход олефинов проходит через минимум. 

результаты эксперимента позволили уточ-
нить схему превращений и кинетические па-
раметры реакций, выполнить моделирование 
изменения активности катализатора, усовер-
шенствовать разработанную ранее модель реак-
тора в среде HYSYS Aspentech™ [3]. 
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Во всем мире наблюдается устойчивый тен-
денция роста спроса линейных алкилбензолов, 
которые являются основным сырьем производ-
ства синтетических моющих средств (СМС). 
СМС обладают хорошей растворимостью в 
воде любого качества, отличными моющими 
свойствами, технологичностью изготовления, 
экологической безопасностью за счет хорошей 
биоразлагаемости, которая составляет более 
90 % [1].

В настоящее время для расчета и прогнози-
рования различных технологий широко приме-
няются методы компьютерного моделирования. 
Подобные системы позволяют не только про-
гнозировать, но и увеличивать ресурсы произ-

водства в зависимости от условий эксплуатации.
для того, чтобы повысить точность расчетов 

и эффективность прогнозирования в программе, 
в нее включены последовательно два процесса 
– алкилирование с получением ЛаБ и сульфиро-
вание ЛаБ с получением ЛаБСК. 

данная программа позволяет моделировать 
процессы в зависимости от установленного тех-
нологического режима и состава сырья и выве-
сти результаты о качестве целевого продукта – 
алкилбензолсульфокислоты, а так же показать 
массовый процент побочных компонентов (сер-
ная кислота, несульфируемый остаток), в резуль-
тате чего появляется возможность оперативно 
регулировать технологически параметры, чтобы 

рис. 2.		Зависимость	выхода	толуо-
ла	и	ксилолов	от	температуры
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поддерживать качество аБСК на неизменно вы-
соком уровне. В качестве входных значений для 
программы являются основные данные устано-
вок алкилирования (расход олефинов, расход 
бензола, расход катализатора, температура реак-
тора и т.д.) и сульфирования (расход ЛаБ, рас-
ход серы, температура охлаждающей жидкости, 
температура реагентов и т.д.).

результаты расчета данной программы по-
казывают сильное влияния ароматики в сырье 
сульфирования на весь процесс и на качество 
получившегося аБСК. доля основного компо-
нента в аБСК не менее 96 % [2]. При большом 
содержании ароматики в сырье реактора суль-
фирования повышается количество высоковяз-

кого компонента, растет содержание тетрали-
нов и сульфонов в аБСК. регулировать данное 
явления можно путем повышения расхода серы 
на сжигание, для досульфирования ЛаБ. Это на-
прямую влияет на цвет аБСК и на возможность 
ее коммерциализации. При рецикле аБСК вяз-
кий компонент откладывается на входе в распре-
делительное устройство, при этом нарушается 
проходимость потока и растет давление. Также, 
увеличение ароматики влияет на межпромывоч-
ный период. Чем больше ароматики в ЛаБ, тем 
меньше количество дней до промывки реактора 
за счет накопления критической концентрации 
высоковязкого компонента.
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рис. 1.		Окно	программы	алкилирования-сульфирования
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Процесс каталитического крекинга реализу-
ется в сопряженной системе «лифт-реактор-ре-
генератор», технологические режимы работы 
аппаратов тесно взаимосвязаны, поскольку ка-
тализатор циркулирует непрерывно между реак-
тором и регенератором. 

на промышленных установках каталитиче-
ского крекинга, активными компонентами ката-
лизатора являются цеолиты типа Y и ZSM-5. об-
ратимая дезактивация катализатора происходит 
за счет отравления кислотных центров катали-
затора и во многом определяется структурно-се-
лективными свойствами цеолитов [1].

При этом цеолитсодержащие катализаторы 
очень чувствительны к содержанию остаточно-
го кокса на катализаторе, который резко снижает 
активность и селективность катализатора, поэ-
тому в промышленных условиях режим работы 
регенератора организуют для снижения содер-
жания остаточного кокса на поверхности ката-
лизатора (ниже 0,05–0,1 % мас.).

Целью работы является прогнозирование 
остаточного кокса на регенерированном катали-
заторе в зависимости от количества кокса, обра-
зовавшегося в лифт-реакторе и режима работы 
регенератора. 

Прогнозирование остаточного содержания 
кокса на поверхности катализатора возможно с 
применением математической модели процесса 
и целесообразно, с точки зрения оптимизации 

режима работы регенератора, для достижения 
требуемой температуры и активности катализа-
тора на выходе из регенератора.

Численные исследования процесса катали-
тического крекинга выполнены с применением 
математической модели при текущем режиме 
работы реактора и позволили спрогнозировать 
содержание кокса на поверхности катализатора 
в зависимости от состава перерабатываемого 
сырья, активности катализатора и технологиче-
ского режима работы реактора. 

С применением методики расчета стадии 
окислительной регенерации, возможно оце-
нить количество кокса окисленного в процес-
се регенерации при текущем режиме работы 
регенератора. расчетная методика основана на 
результатах анализа состава отходящих газов 
регенерации (объемной концентрации Со, Со2 
и о2) и расходе подаваемого воздуха на регене-
рацию [2]. результаты расчета по модели и по 
методике представлены в таблице 1.

Таким образом, численные исследования с 
применением математической модели показали, 
что состав перерабатываемого сырья и режим 
работы реакторно-регенераторного блока ката-
литического крекинга определяют содержание 
остаточного кокса на катализаторе крекинга. 

В условиях режима-2 реакторно-регене-
раторный блок работает в сбалансированном 
режиме, содержание кокса на катализаторе со-

таблица 1. Показатели процесса каталитического крекинга и результаты расчета по модели и методике
Показатели процесса режим-1 режим-2

расчеты по модели реактора каталитического крекинга
насыщенные углеводороды, % мас. 65,4 61,2

ароматические углеводороды, % мас. 31,1 35,6
Смолы, % мас. 3,5 3,2

Масса кокса, образующегося в реакторе, т/сут 279,12 262,32
расчет стадии окислительной регенерации

расход воздуха на регенерацию, кг/ч 153988,9 155143,0
Соотношение С/H 0,67 0,58

Масса окисленного кокса, т/сут 276,94 262,14
Содержание остаточного кокса, % мас. 0,060 0,005



 Секция 4.  Технология и моделирование процессов подготовки и переработки углеводородного сырья

343

ставляет 0,005 % мас. наряду с этим, при рабо-
те реакторно-регенераторного блока в условиях 
режима-1 содержание остаточного кокса на ка-
тализаторе выше и составляет 0,060 % мас. Уве-
личение содержания остаточного кокса на ката-
лизаторе снижает его активность, что оказывает 

значительное влияние на селективности процес-
са и снижение выхода бензиновой фракции. для 
увеличения массы кокса окисленного в регене-
раторе требуется увеличение расхода воздуха на 
регенерацию. 
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развитие нефтеперерабатывающей и не-
фтехимической промышленности напрямую 
связано с совершенствованием технологии не-
фтепереработки, разработкой и оптимизацией 
существующих процессов, обеспечивающих 
улучшение технико-экономических показателей 
и качества нефтепродуктов. основными этапами 
при промысловой подготовке нефти являются 
процессы обезвоживания и обессоливания, ко-
торые осуществляются в результате разрушения 
водонефтяной эмульсии, в основном, с исполь-
зованием термохимических методов [1–3].

разные нефти обладают различными физи-
ко-химическими свойствами и поэтому подбор 
деэмульгатора для эффективного процесса мас-
сообмена и последующего процесса коалесцен-
ции капель воды, является актуальной задачей.

В настоящее время необходимым этапом 
при решении задач анализа, оптимизации и по-
вышения эффективности действующих устано-
вок промысловой подготовки нефти (УПн) яв-
ляется математическое моделирование. 

Поэтому целью данной работы является 
модернизация математической модели и про-
граммы расчета с учетом концентрации деэ-
мульгатора, и проведение исследований влияния 
технологических параметров на процесс капле-
образования при промысловой подготовке неф-
ти.

объект исследования – водонефтяная эмуль-
сия, которая образуется в результате добычи и 

транспортировки нефти,а также реагенты-де-
эмульгаторы, разрушающие водонефтяную 
эмульсию.

одним из основных параметров, характери-
зующих нефтяную эмульсию – это поверхност-
ное натяжение. Теоретических зависимостей 
поверхностного натяжения от концентрации де-
эмульгатора практически не существует, поэто-
му для учета влияния концентрации деэмульга-
тора на процесс каплеобразования на основании 
опытных данных были получены теоретические 
зависимости влияния концентрации химическо-
го реагента на поверхностное натяжениеи вне-
дрены в математическую модель.

расчет диаметра капель при движении водо-
нефтяной эмульсии по трубопроводу выполнен 
по известной методике Тронова В.П. [1].

С применением зависимостей учета влия-
ния химического реагента выполнены исследо-

рис. 1.		Зависимость	поверхностного	натя-
жения	от	концентрации	деэмульгатора
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вания влияния технологических параметров на 
процесс каплеобразования при разрушении во-
донефтяных эмульсий.

на рисунке приведеназависимость влияния 
концентрации химического реагента на поверх-
ностное натяжение.

Таким образом, учет в математической мо-

дели влияния концентрации деэмульгатора на 
поверхностное натяжение позволит нам спро-
гнозировать влияние реагента на эффективность 
процесса каплеобразования при промысловой 
подготовке нефти и определить наиболее эффек-
тивные режимы процесса разрушения водоне-
фтяной эмульсии.
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Эпоксидные соединения – химические ве-
щества, в состав которых входят эпоксидные 
кольца (одно или несколько) [1]. Эпоксидные 
соединения нашли широкое применение как в 
производстве растворителей, пластификаторов, 
клеев и синтетических смол. они часто исполь-
зуются в различных отраслях промышленности: 
производство ПВХ, эпоксидных смол и лакокра-
сочных продуктов, а также получение конструк-
ционных материалов с требуемыми свойствами. 

Все эксперименты проводили в аппарате 
барботажного типа. реакторный узел представ-
ляет собой обогреваемую воронку Шота объе-
мом 200 мл, снизу которой подавался сжатый и 
осушенный воздух с расходом 2–5 мл/с. Подачу 
воздуха регулировали вентилем. Вверху реакто-
ра обратный холодильник конденсатор, охлаж-
даемый проточной водой. Снизу приемник кол-
ба на 100 мл. Температуру в реакторе 100–120 °С 
регулировали температурой масла, подаваемого 
в рубашку реактора. 

на основании анализа реакционной массы 
оксидата, полученного в результате проведе-
ния реакции эпоксидирования, были выделены 
ключевые компоненты для разработки схемы 
превращений: метиловый эфир олеиновой кис-
лоты (С18/1), метиловый эфир линолевой кис-
лоты (С18/2), гидропероксид метилового эфира 
линолевой кислоты ГПС18/1, гидропероксид 

метилового эфира линолевой кислоты ГПС18/2, 
альдегиды (а), надкислоты (н), кислоты (К), 
эпоксиды (ЭП) и побочные продукты (ПП). 

для подтверждения термодинамической 
возможности протекания реакций в процессе 
эпоксидирования использовались квантово-хи-
мические расчеты [2]. расчеты были проведены 
в программном пакете Gaussian с использовани-
ем метода теории функционала плотности (DFT) 
на уровне B3LYP при температуре (110 °С) и 
давлении (100 кПа) процесса. Этот метод был 
выбран в силу достаточно высокой точности по 
сравнению с эмпирическими методами. Уровень 
B3LYP является наивысшим среди уровней DFT, 
используемый программой Gaussian, а базисный 
набор выбран таким образом, чтобы сохранить 
управляемость расчетов, но при этом не снизить 
точность описания физической ситуации. для 
оценки ΔG и ΔH брались характерные реакции 
по типу.

Величина ΔG, в первую очередь, указывает 
в какую сторону смещено равновесие реакции. 
основываясь на литературных данных, было 
принято допущение, что реакция является обра-
тимой при условии ΔG ≤ ±70 кдж/моль. Так как 
фактически брутто реакции окисления и эпок-
сидирования являются необратимыми, считаем, 
что для реакций 6–9 величина ΔG обуславлива-
ет вероятность протекания. для реакций 13–17 
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образования побочных продуктов расчет не 
проводился по причине сложности определения 
структуры конечных соединений.

Величина ΔH указывает на тепловой эффект 
каждой реакции. Все реакции окисления явля-

ются экзотермическими, что подтверждает пра-
вильность проведенных расчетов. наибольший 
вклад в тепловой эффект вносят реакции окис-
ления с деструкцией исходного вещества.
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таблица 1. Значения энергии Гиббса и энтальпии реакций
№ пп реакция ΔG, кдж/моль ΔH, кдж/моль

1 C18/1 = ГП18/1 –100,56 –22,93
2 C18/2 = ГП18/2 –160,90 –105,73
3 ГП18/1 = A + A –435,40 –472,35
4 ГП18/2 = A + A –375,83 –364,10
5 A = н –207,57 –159,22
6 ГП18/1 + C18/1 = ЭП + ЭП –40,45 –114,61
7 ГП18/2 + C18/1 = ЭП + ЭП –30,19 –49,42
8 ГП18/1 + C18/2 = ЭП + ЭП –90,53 –132,23
9 ГП18/2 + C18/2 = ЭП + ЭП –80,26 –67,04
10 н + C18/1 = ЭП + K –132,09 –153,82
11 н + C18/2 = ЭП + K –182,17 –171,44
12 ЭП = A + K –365,87 –371,98
13 C18/1 + K = ПП – –
14 C18/2 + K = ПП – –
15 A = ПП – –
16 н = K – –
17 K = ПП – –
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В качестве основного ядерного материала в 
атомной промышленности используется уран. С 
постепенной выработкой урановых месторожде-
ний, его применение становится экономически 
нецелесообразным [1]. При этом заменой урану 
может послужить торий. В связи с этим необ-
ходимо провести исследования свойств тория 
и его соединений для внедрения в технологию 
производства.

В настоящее время одним из источников 
добычи тория является монацит. Существуют 
различные методы его переработки, в частности 
щелочной метод, при котором происходит взаи-
модействие монацита с едким натром [2].

на кафедре ХТрЭ ТПУ была разработана 
технологическая схема щелочной переработки 
монацитового концентрата, которая принципи-
ально отличается от традиционной схемы тем, 
что на стадии хлорирования гидроксиды ред-
коземельных элементов вступают в реакцию с 
хлоридом аммония, что упрощает дальнейшие 
стадии переработки редкоземельных элементов, 
тория и урана. 

Таким образом, целью настоящего ис-
следования является исследование системы 
рЗЭ(OH)3−NH4Cl при нагревании.

Лабораторные исследования проводились 
на экспериментальной установке, представлен-
ной на рисунке 1. 

В качестве исходных материалов исполь-
зовались хлорид аммония и гидроксидный кек, 
полученный из монацитового концентрата с Ту-
ганского месторождения. Количественное опре-
деление элементов проводили на атомно-эмис-
сионном спектрометре с индуктивно-связанной 
плазмой iCAP6300 Duo.

для проведения экспериментов использо-

вали массу гидроксидного кека, которая в про-
бах составляла ~ 8 г, а масса NH4Cl составляла 
~ 24 г. Процесс хлорирования осуществляли сле-
дующим образом. на первой стадии нагревали 
шихту до 300 °С в течение 1 часа. на второй ста-
дии в течение 1 часа проводили отгонку NH4Cl, 
повышая температуру нагрева шихты до 350 °С. 
Предварительные эксперименты показали, что 
на второй стадии полного удаления NH4Cl из 
шихты не происходит. Поэтому после заверше-
ния второй стадии нагрев отключали, установ-
ку разбирали. Хлорированный продукт с NH4Cl 
извлекали из реактора, и тщательно измельчали 
в ступке. из коллектора извлекали NH4Cl. на 3 
стадии измельченный продукт вновь помещали 
в реактор, собирали установку и отгоняли NH4Cl 
в течение 30 минут при 350 °С. После заверше-
ния процесса проводили разделение хлориро-
ванного продукта и NH4Cl. Последний объеди-

Химическая технология 
редких элементов

Секция 5

рис. 1.		Установка	для	хлориро-
вания	гидроксидного	кека

1 – пробирка с исходной шихтой, 2 – коллек-
тор для сбора NH4Cl, 3 – ввод для термопа-
ры, 4 – пробка, 5 – холодильник, 6 – приём-
ник для раствора гидроксида аммония
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няли с ранее собранным NH4Cl после 2 стадии 
процесса хлорирования.

исследования проводились для определе-
ния соотношения реагирующих веществ, в изу-
чении температурного режима процесса, а так-
же времени его протекания. Процесс проводили 
по следующим уравнениям реакции:

Th(OH)4 + 4NH4Cl = ThCl4 + 4NH3 + 4H2O;  (1)
рЗЭ(OH)3 + 3NH4Cl = рЗЭCl3 + 3NH3 + 3H2O.  (2) 

В ходе экспериментов было определено, что 

при массовом соотношении гидроксидный кек: 
NH4Cl = 1 : 3 при взаимодействии между компо-
нентами шихты при 300 °C и выше наблюдается 
максимальный выход хлоридов редкоземельных 
элементов в выщелачивающий раствор, что со-
ставляет 69,79 % от общего количества. Также с 
повышением температуры взаимодействия меж-
ду NH4Cl с гидроксидным кеком содержание 
редкоземельных элементов в анализируемых 
растворах увеличивается и достигает при темпе-
ратуре 300 °С максимального значения. 
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оксиды редкоземельных элементов (рЗЭ) 
благодаря их уникальным физико-химическим 
свойствам широко используются в различных 
областях науки и техники: оптика, конструкци-
онная керамика, катализаторы, люминофоры, 
лазеры, системы связи, управления и навигации 
(судостроение, авиационно-космическая и ком-
пьютерная техника), квантовые генераторы и др.

Получение прозрачной керамики является 
одной из актуальных задач в настоящее время. 
особое место занимают материалы на основе 
оксида иттрия (Y2O3). Перспективность исполь-
зования керамики на основе оксида иттрия обу-
словлена многими факторами: высокая химиче-
ская стойкость, низкий коэффициент теплового 
расширения и высокая прозрачность в иК-диа-
пазоне длин волн. однако считается, что изго-
товление прозрачной керамики на основе Y2O3 
ограничено в связи с трудностями полного уда-
ления замкнутых пор в процессе спекания. на 
уплотнение прозрачной керамики значительное 
влияние оказывают чистота, морфология, раз-
мер частиц и их распределение. Поэтому наи-
более важной технологией для изготовления 
прозрачной керамики является синтез исходных 

порошков с высокой спекающей активностью. 
В данной работе исследовали метод распыли-
тельного соосаждения для синтеза наноразмер-
ных порошков Y2O3, т.к. использование именно 
их позволяет получить керамику, отвечающую 
требованиям, предъявляемым к оптическим ма-
териалам [1].

Важным фактором управления физико-хи-
мическими свойствами современных функцио-
нальных оксидных наноматериалов является их 
микроструктура, которая в значительной степе-
ни зависит от природы прекурсоров (соедине-
ний, используемых для их получения) и опре-
деляет температурный интервал образования 
оксидной фазы. нами были изучены условия 
получения наноразмерных порошков оксидов 
иттрия путем термического разложения исход-
ных соединений, установлено влияние природы 
прекурсоров (гидроксидов, карбонатов, оксала-
тов) на микроструктуру порошков и исследова-
на устойчивость к росту кристаллитов оксидов 
при изменении температуры и длительности 
термообработки. детальное изучение стабиль-
ности микроструктуры оксидов при термиче-
ском воздействии, а также морфологических 
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особенностей и дисперсности образующихся 
нанокристаллических порошков выполнено с 
учетом прикладных аспектов технологии (необ-
ходимость обеспечения постоянства эксплуата-
ционных свойств функциональных материалов).

на примере синтеза нанопорошков оксидов 
иттрия подтверждены закономерности, связан-
ные с влиянием природы прекурсоров, изучены 
устойчивость к росту кристаллитов наноокси-
дов при изменении температуры и длительности 
термообработки. Получен нанопорошок оксида 
иттрия с применением преимуществ лабора-
торно-распылительной сушилки DC-1500, отве-
чающий основным техническим требованиям: 
показатель химической чистоты – 99,995 % ос-
новного вещества; средний размер первичных 
частиц – 40–65 нм; средний размер агломератов: 

150–200 нм; максимальный размер агломератов 
– 250 нм; фазовый состав – оксид иттрия куби-
ческой структуры.

В результате исследований усовершен-
ствован процесс получения наноразмерных 
порошков оксида иттрия. Сокращена продол-
жительность стадии высушивания промежуточ-
ных продуктов с использованием преимуществ 
ЛрС DC-1500. исследовано и применено обо-
рудование, позволяющее сократить проведение 
процесса получения нанокристаллического по-
рошка оксида иттрия, и определены параметры 
его работы. Получены нанокристаллические по-
рошки оксида иттрия при термическом разложе-
нии карбонатов, оксалатов и гидроксидов, сред-
ний размер частиц которых составляет 40–55 нм. 
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для увеличения продолжительности эксплу-
атации технологического оборудования аЭС, 
необходимо контролировать концентрации ком-
понентов, оказывающих наибольшее коррозион-
ное воздействие на рабочие поверхности.

В требованиях к теплоносителю аЭС, ре-
гламентируется содержание фторид-ионов. Вы-
пускаемые промышленностью фторидселектив-
ные электроды (ФСЭ) иСЭ-F-01 предназначены 
для определения концентрации F–-ионов начи-
ная с 19 мкг/л. нижняя граница концентрации 
ионов не обеспечивает возможность определе-
ния F–-ионов в технологических водах.

для решения поставленной задачи следу-
ет разработать способ определения микрокон-
центраций F–-ионов. необходимо найти усло-
вия работы электрода иСЭ-F-01, позволяющие 
расширить диапазон измерения до 2 мкг/л, что 
соответствует их максимальному содержанию в 

измеряемых средах. Предлагаемый способ со-
стоит в добавлении фонового электролита (ФЭ) 
в технологические растворы при определении в 
них микроконцентраций фторид-ионов.

результаты исследований влияния ФЭ 
0,001–0,1 М HCl и Трилона Б на характеристики 
электрода иСЭ-F-01 представлены на рис. 1 и 2.

При концентрации ФЭ 0,1 и 0,01 М зависи-
мость изменения потенциала фторидселектив-
ного электрода от концентрации F–-ионов имеет 
линейную зависимость в исследуемой области 
концентраций. С уменьшением концентрации 
HCl до 0,001–0,002 М линейность зависимости и 
стабильность показаний нарушаются, особенно 
в диапазоне концентраций pF = 6–7. При добав-
лении в фоновый электролит 0,01 М Трилона Б 
увеличивается линейность зависимости Э.д.С. 
от pF в диапазоне pF = 6–7.

исследовано влияние Fe3+ и Al3+ на градуи-
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ровочную характеристику электрода иСЭ-F-01 
(рис. 3 и 4), изменяющих характеристики элек-
трода иСЭ-F-01 за счет образования комплексов 
с фторид-ионами. Показано, что для определе-

ния фторид-ионов в технологических водах, со-
держащих до 70 мкг/л Fe3+ и до 250 мкг/л Al3+, 
необходимо добавлять 0,01 М Трилон Б.
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рис. 1.		Градуировочные	характеристи-
ки	ФСЭ	ИСЭ-F-01	в	интервале	F–-ионов	
от	1900	до	1,9	мкг/л.	Концентрация	HCl	
(M):	1	–	0,1;	2	–	0,01;	3	–	0,002;	4	–	0,001

рис. 2.		Зависимость	изменения	потен-
циала	электрода	ИСЭ-F-01	в	интер-
вале	концентраций	фторид-ионов	от	

1900	до	1,9	мкг/л.	Состав	ФЭ:	1	–	0,01	М	
HCl;	2	–	0,01	М	HCl	+	0,01	н	Трилон	Б

рис. 3.		Влияние	Fe3+	на	характе-
ристику	электрода	ИСЭ-F-01:

1 – 0,01 М HCl; 2 – 0,01 М HCl + 70 мкг/дм3 Fe3+; 
3 – 0,01 М HCl + 70 мкг/дм3 Fe3+ + 0,01 М Трилон Б

рис. 4.		Влияние	Al3+	на	характери-
стику	электрода	ИСЭ-F-01:

1 – 0,01 М HCl + 0,01 N Трилон Б; 
2 – 0,01 М HCl + 250 мкг/дм3 Al3+; 
3 – 0,01 М HCl + 250 мкг/дм3 Al3+ + 0,01 N Трилон Б
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Металлический бериллий обладает рядом 
весьма ценных технических свойств: низкой 
плотностью, высокой прочностью и жаростой-
костью. В атомной технике бериллий высокой 
чистоты используется как источник и замедли-
тель нейтронов и как конструкционный матери-
ал для бериллизации изделий для придания им 
высокой поверхностной твердости. огнеупоры 
из оксида бериллия в связи с высокой температу-
рой плавления и антикоррозионной стойкостью 
применяют в атомной технике, в металлургии и 
электротехнике [1].

Большое количество недообогащенного бе-
риллиевого концентрата, полученного при обо-
гащении на Ярославском ГоК, сейчас находится 
на хранении. для выявления наилучших усло-
вий флотационного обогащения данного кон-
центрата был проведен ряд экспериментов. 

Концентрат предварительно промывался в 
3 %-ном растворе гидродифторида аммония при 
постоянном перемешивании в течение 30 и 90 
минут. далее пульпа отфильтровывалась и су-
шилась при (150–200) °С. Полученный продукт 
направлялся на флотацию. 

исходя из результатов данной серии опытов, 
было решено провести трехстадийное флотаци-
онное обогащение концентрата Ярославского 
ГоК. Подготовленное сырьё флотировалось 
при комнатной температуре. К отобранным 50 г 
руды добавлялось: 1 мл гексаметафосфата на-
трия, 2 мл раствора фторида натрия, (1–3) капли 
олеиновой кислоты, (1–3) капли керосина.

После проведения первой флотации были 
отобраны пробы для анализа пенного и камер-
ного продуктов, после чего пенный продукт от-
фильтровывался и сушился в печи для удаления 
влаги и проведения второй флотации. Вторая и 
третья флотации проводились аналогично пер-
вой. необходимо отметить, что сырье перед вто-
рой и третьей флотациях практически не смачи-
валось, в отличие от подготовленного сырья к 
первой флотации. 

исходя из результатов флотации концен-

трата Ярославского ГоКа определено, что про-
мывка концентрата 3 %-ным раствором гидро-
дифторида аммония перед первой флотацией 
положительно сказывается на степени разде-
ления бериллия. Следующие эксперименты по 
флотации проводились аналогично предыдущей 
серии, но промывка пенного продукта проводи-
лась перед каждой флотацией. результаты пред-
ставлены в таблице 1.

анализ полученных данных показал, что 
промывка концентрата перед флотацией поло-
жительно сказывается на результате, однако 
вторая и третья стадии флотации не помогают 
провести обогащение с достаточной величиной 
степени разделения, для этого в будущем будут 
приняты следующие меры:

1. Применение других регуляторов pH, как 
сильнокислых, так и сильнощелочных, замена 
соли аммония при промывке на соли натрия и 
калия. 

2. Проведение флотации в тяжелых средах 
вместо водной (тяжелые органические масла, 
амины).

3. изменение состава депрессоров и акти-
ваторов (введение катионов Na+, K+ и анионов 
Сl–, CO3

2–, SiO3
2–).

таблица 1. результаты флотации концентрата Ярос-
лавского ГоКа с постадийной промыв-
кой в растворе гидродифторида аммония 
в течение 90 минут

Продукт Масса, г Содержа-
ние Ве, %

Степень раз-
деления Ве

П-Ф1 286 0,20
1,11

К-Ф1 262 0,18
П-Ф2 180 0,14

0,77
К-Ф2 62 0,18
П-Ф3 197 0,37

2,06
К-Ф3 23 0,18

П-Ф1	–	пенный	продукт	первой	флотации;	
К-Ф3	–	камерный	продукт	третьей	флотации	и	т.д.
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введение
некоторые виды люминофоров наносимых 

на экраны кинескопов содержат ценные компо-
ненты – соединения редкоземельных элементов 
(рЗЭ). Люминофор красного свечения является 
оксидом иттрия, стабилизированного европи-
ем. накоплены значительные количества от-
ходов производств люминофоров, поэтому их 
переработка с целью выделения чистых иттрия 
и европия является важной задачей. рЗЭ высо-
кой чистоты, независимо от типа сырья, обычно 
получают экстракционными методами, которые 
являются наиболее эффективными [1].

экспериментальная часть
Целью данной работы являлся выбор экс-

трагента и оптимальных условий извлечения и 
разделения иттрия и европия из отходов произ-
водств люминофоров.

исходное сырье содержит, масс. %: 13,8–
14,5 Y; 0,5–0,8 Eu.

данное сырье подвергли вскрытию хлори-
рованием при повышенной температуре, бла-
годаря чему был получен иттрий-европиевый 
концентрат, содержащий, масс. %: 34,8 Y; 2,0 Eu; 
2,8 Zn; 0,5 Ca; 0,1 Fe; 44,1 Cl. При растворении 
данного концентрата в воде получали хлорид-
ный раствор рЗЭ концентрацией 100–150 г/дм3 
с содержанием 2–6 % европия и 94–98 % иттрия, 
pH в пределах 2–4,5.

на основе литературных данных и пробных 
опытов выбран класс экстрагентов – карбоновые 
кислоты. опыты проводили в делительных во-
ронках, Vорг : Vводн = 1 : 1, при комнатной темпера-
туре. для реэкстракции использовали HCl кон-

центрацией 3 моль/дм3.
определение концентраций рЗЭ проводили 

масс-спектрометрией с индуктивно связанной 
плазмой и рентгенофлюоресцентным методами, 
а сумму рЗЭ – титрованием трилоном-Б в при-
сутствии индикатора ксиленоловый оранжевый.

результаты и их обсуждение
Версатик-911 является известным промыш-

ленным экстрагентом, применяемым для вы-
деления концентрата или группового деления 
рЗЭ [1].

Проведены исследования на экстрагенте – 
50 % (по объёму) растворе Версатик-911 в ке-
росине. Максимальное значение коэффициента 
разделения европий-иттрий βEu/Y составило 2,04, 
емкость экстрагента при этом достигла 37,9 
г/дм3 по рЗЭ.

Каприловая кислота является индивиду-
альным аналогом синтетических жирных кис-
лот фракции С7–С9 (СжК) – промышленного 
экстрагента, применяемого в технологии рЗЭ 
[2]. опробованы 50 % об. в керосине и 100 % 
каприловая кислота, получили максимальный 
βEu/Y = 4,94 при емкости экстрагента 10,5 г/дм3. 
однако экстрагент склонен к образованию осад-
ков и поэтому непригоден для практического ис-
пользования в данных условиях.

В последние годы появились работы, в ко-
торых сделан вывод о перспективности при-
менения олеиновой кислоты как экстрагента в 
технологии рЗЭ [3]. В наших опытах достигнут 
βEu/Y = 5, а емкость при этом составляла 21–26 
г/л. Экстрагент устойчив в циклическом процес-
се, подобраны оптимальное время контакта фаз 
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(менее 3 минут), рабочая концентрация олеино-
вой кислоты в разбавителе – 30–40 %. для дан-
ного экстрагента смоделирован экстракционный 
каскад и получены образцы европия и иттрия 
чистотой 99,9 %.

заключение
Сравнение экстракционных свойств трёх 

карбоновых кислот: Версатик-911, каприловой 
и олеиновой показывает, что олеиновая кислота 
обладает явными преимуществами по отноше-
нию к другим карбоновым кислотам. Помимо 

высокого коэффициента разделения и приемли-
мой емкости она не является токсичным веще-
ством, не относится к легковоспламеняющимся 
жидкостям, производится в россии и доступна 
по низкой цене. С учетом изложенного олеино-
вую кислоту можно рекомендовать для примене-
ния в экстракционном процессе для получения 
индивидуальных Eu и Y из отходов производств 
люминофоров.

работа выполнена в рамках Соглаше-
ния 14.579.21.0049 с Минобрнауки рос-
сии, уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI57914X0049.
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В результате металлотермического восста-
новления не удается получить титан высокой 
чистоты, требуемый для ряда областей примене-
ния. для получения титана повышенной чистоты 
проводят рафинирование. наиболее распростра-
ненными способами рафинирования являются 
методы электролитического выделения и тер-
мической диссоциации галоидных соединений 
титана. Чтобы не выполнять два процесса – по-
лучение чернового титана и рафинирование, 
можно использовать метод рафинирования как 
исходный процесс получения титана из его со-
единений.

В данной работе был исследован способ по-
лучения титана йодидным методом. 

Йодидный способ получения титана осно-
ван на термической диссоциации газообразных 
иодидов титана на нагретой до температуры 
выше 1100 °С раскаленной титановой проволоке 
с постоянным наращиванием на ней осаждаемо-
го металла [1].

Схема процесса йодидного способа получе-
ния титана представлена на рисунке 1.

Способ основан на применении химиче-
ской транспортной реакции. оксид титана, рас-
положенный в зоне низкой температуры (100–
200 °С), реагирует с йодидом алюминия. оксид 
алюминия выпадает в осадок. Пары TiI4 перено-
сятся к поверхности нагретой титановой прово-
локи, где в результате диссоциации иодида ти-

рис. 1.		Схема	йодидного	спо-
соба	получения	титана
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тана осаждается металл. освободившийся йод 
диффундирует к низкотемпературной зоне, где 
вновь вступает в реакцию с черновым титаном.

наработка йодида алюминия происходила 
путем смешения порошка алюминия и кристал-
лического йода в фарфоровой чашке с подогре-
вом на электроплитке. Катализатором реакции 
служит капельки воды. Вода взаимодействует 
с йодом, образовавшиеся йодсодержащие кис-
лоты растворяют защитную окисную пленку 
алюминия – металл начинает бурно реагировать 
с йодом. Полученный йодид алюминия вместе с 

диоксидом титана засыпают в цилиндрический 
тигель. Тигель ставится в печь, которая выпол-
нена из муллитовых блоков; к крышке печи при-
соединена титановая проволока. объем печи 
подогревается с помощью ТЭнов, а нагрев про-
волоки происходит за счёт протекания электри-
ческого тока.

В результате первичных исследований на 
проволоке и стенках тигля был обнаружен ко-
ричневый порошок иодида титана. Последнее 
связано с неравномерностью температурного 
режима печи.
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развитие промышленности редкоземельных 
металлов является актуальной государственной 
программой российской Федерации. основным 
источником рЗЭ в природе является минерал 
монацит ((Ce, La…)PO4). В нем, помимо рЗЭ 
содержится некоторое количество тория (35 % 
ThO2), иногда урана (от 0,1 до 0,3 %). Боль-
шинство технологических схем подразумевает 
совместное извлечение U, Th и рЗЭ. В соответ-
ствии с этим возникает вопрос о дезактивации 
получаемых концентратов рЗЭ [1].

Содержание Th в монаците довольно ве-
лико. изотоп Th232 как и изотоп U238 не делится 
тепловыми нейтронами. но в реакции радиаци-
онного захвата теплового нейтрона, образует 
отсутствующий в природе новый делящийся ну-
клид U233. Поэтому разделение рЗЭ и Th может 
стать ключевой задачей, так как полученный 
Th может пойти на реализацию уран-ториевого 
ядерно-топливного цикла. 

В растворе азотнокислого выщелачивания 
монацита уран, рЗЭ, торий и примесные элемен-
ты находятся в виде катионов, поэтому приме-
нение методов ионного обмена не будет эффек-
тивным. В данном случае, экстракция является 
наиболее полезным способом, так как необхо-
дима дезактивация рЗЭ. Либо экстракция не-

обходима в том случае, когда металлы, обладая 
настолько близкими свойствами, что одна опе-
рации осаждения или кристаллизации не дадут 
необходимой степени разделения.

но в тоже время возникает ряд трудностей. 
например, выбор экстрагента для достижения 
высокого коэффициента распределения. Также 
для экстракционного извлечения и разделения 
рЗЭ с помощью нейтральных экстрагентов не-
обходимы нитратные растворы.[2]

В реальных растворах, получаемых при 
выщелачивании реакционной массы, содержат-
ся ионы SO4

2–, PO4
3–, а во многих случаях и F–, 

затрудняющие экстракцию вследствие образова-
ния в водной фазе прочных комплексов с рЗЭ, 
ураном и торием [1].

Проведение анализов осуществляется на 
атомно – эмиссионном спектрометре с индук-
тивно – связанной плазмой iCAP 6200 DUO, ко-
торый основан на измерении интенсивности из-
лучения света, испускаемого на определенных 
длинах волн атомами, возбужденными индук-
тивно – связанной аргоновой плазмой, и исполь-
зуется для определения концентраций исследуе-
мых элементов [3].

Серьезной проблемой является интерферен-
ция линий спектров элементов, при атомно-э-
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миссионном анализе экстрагента и рафината.
Причины интерференции в атомно-эмисси-

онных спектрах подразделяются на две основ-
ных категории: спектральные наложения и ма-
тричные эффекты. наиболее изученной группой 
являются спектральные наложения, т.е. взаим-
ные перекрывания линий на эмиссионных спек-
трах. Можно выделить три типа спектральных 
наложений:

1. полное совпадение длин волн интересу-
ющей и мешающей спектральных линий;

2. частичное перекрывание интересующей 
эмиссионной линии мешающей линией, лежа-
щей в непосредственной близости;

3. локальное повышение или понижение 
уровня фона.

другая причина интерференции – матрич-

ные эффекты – обычно связаны с процессом 
ввода пробы в плазму (матрицей называется со-
вокупность веществ, входящих в состав иссле-
дуемого раствора, включая сам растворитель, 
но за исключением анализируемого вещества). 
например, в некоторых случаях различия между 
матрицами стандартного и анализируемого рас-
творов настолько велики, что начинают влиять 
на эффективность ввода пробы в прибор. Такие 
различия на получаемом спектре проявляются 
в виде интерференции, поскольку одинаковые 
концентрации анализируемого вещества в раз-
ных растворах дают разные интенсивности ана-
литического сигнала [3].

В данном докладе, авторами будет рассмо-
трен процесс разделения рЗЭ и Th(U) в системе 
40 % ТБФ, проблемы, связанные с этим процес-
сом, а так же дана оценка эффективности.
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агрегативная устойчивость наносистем яв-
ляется одним из ключевых факторов, влияющих 
на качество продуктов, получаемых на их ос-
нове. Целью данной работы являлось изучение 
устойчивости гидрозолей кислородсодержащих 
соединений иттрия, гадолиния и самария в при-
сутствии электролита.

исследуемые системы получали путем хи-
мического осаждения кристаллогидратов нитра-
тов иттрия, самария и гадолиния (Y(NO3)3 • 6н2о, 
Sm(NO3)3 • 6н2о, Gd(NO3)3 • 6н2о) водным рас-
твором аммиака NH4OH по методике, представ-
ленной в работе [1].

Концентрацию в полученных гидрозолях 

определяли комплексонометрическим титрова-
нием для золя кислородсодержащих соединений 
иттрия и фотометрическим титрованием для 
золей кислородсодержащих соединений гадо-
линия и самария [2]. Кинетику коагуляции син-
тезированных золей в присутствии электролита 
изучали турбидиметрическим методом.

ранее было установлено, что частицы всех 
золей заряжены положительно [1], следователь-
но, их коагуляцию вызывают анионы электро-
литов. Концентрация дисперсной фазы во всех 
исследованных пробах составляла 1 г/л. 

Были определены критические пороги коа-
гуляции Скр, то есть концентрации электролита, 
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при которых скорость агрегации частиц в золях 
становилась максимальной.

Коагуляция во всех системах имела некото-
рые особенности. В качестве примера приведена 
кинетическая зависимость оптической плотно-
сти D гидрозоля кислородсодержащих соеди-
нений самария при концентрации введенного 
электролита С < Скр (рис. 1). на графике можно 
выделить участки роста и падения значений оп-
тической плотности. 

При введении электролита в систему рост 
величины D свидетельствует о процессе коагу-
ляции частиц. Постепенно значение этой вели-
чины выходило на плато и переставало меняться 
во времени. 

Последующая обработка системы ультраз-
вуковым полем приводила к дезагрегации ча-
стиц (соответствует участкам резкого падения 
значения D). однако после снятия ультразвуко-
вого воздействия оптическая плотность вновь 

возрастала. Такое поведение объясняется вос-
становлением межчастичных контактов. Веро-
ятно, это связано с наличием граничных слоев 
на частицах дисперсной фазы. 

Понижение значений оптической плотности 
в системе под действием ультразвукового поля 
наблюдалось только при концентрации введен-
ного электролита С < Скр. При концентрации 
электролита С > Скр действие ультразвука, нао-
борот, приводило к еще большему повышению 
величины D (рис. 2). рост значений оптической 
плотности обусловлен разрушением граничных 
слоев на поверхности частиц дисперсной фазы. 
Подобные зависимости получены для всех опи-
санных золей.

Таким образом, в результате проведенной 
работы были определены значения Скр для всех 
синтезированных золей. Показано влияние гра-
ничных слоев на кинетику коагуляции при раз-
личных концентрациях введенного электролита.
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рис. 1.		Изменение	оптической	плотности	
гидрозоля	кислород-содержащих	соединений	
самария	после	введения	электролита	(С	<	Скр)	
и	последующего	воздействия	ультразвука

рис. 2.		Изменение	оптической	плотности	
гидрозоля	кислород-содержащих	соединений	
иттрия	после	введения	электролита	(С	>	Скр)	
и	последующего	воздействия	ультразвука
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Серебро является одним из редких метал-
лов, что обуславливает его немалую стоимость. 
Часто старые отработавшие детали имеют по-
крытия из серебра, которое целесообразно отде-
лять и вторично использовать.

Целью данной работы является перевод ме-
таллического серебра в раствор с его последую-
щим выделением.

для выполнения поставленной цели было 
решено использовать большую устойчивость 
бромидных комплексов серебра в растворе по 
сравнению с подобными комплексами меди.

для получения раствора бромидного ком-
плекса меди использовались кристаллы медного 
купороса пятиводного CuSO4 • 5H2O и кристал-
лы бромида калия KBr:

CuSO4 + 2KBr → K2[CuBr4] + K2SO4  (1)
Сначала кристаллы медного купороса были 

растворены в дистиллированной воде, образуя 
раствор голубого цвета. далее в полученный 
раствор добавлялись кристаллы бромида калия 
до достижения сначала зеленой, затем коричне-
вой и далее вишневой окраски. Такое изменение 
цвета связано с тем, что неорганические лиган-
ды, как правило, присоединяются к центрально-
му иону ступенчато и дают серию комплексов с 

одним и тем же лигандом, которые отличаются 
по цвету (таблица 1).

если постепенно приливать воду к образо-
вавшемуся раствору, то можно наблюдать об-
ратные переходные процессы, обусловленные 
гидролизом.

В полученный раствор было помещено 0,1 г 
металлического серебра. В течение суток метал-
лическое серебро переходило в раствор, и осад-
ка в растворе обнаружено не было.

Переход металлического серебра в раствор 
обусловлен тем, что бромидные комплексы се-
ребра имеют большую константу устойчивости 
(таблица 2) по сравнению с бромидными ком-
плексами меди, что позволяет ионам серебра 
вытеснять ионы меди:

K2[CuBr4] + Ag → K2[Ag Br3] + CuBr  (2)
если в растворе имелся избыток KBr, то 

возможны переходы полученного бромидного 
комплекса серебра в комплексы с большим коли-
чеством ионов брома, константы устойчивости 
которых значительно выше:

K2[Ag Br3] + KBr → K3[Ag Br4]  (3)
K3[Ag Br4] + KBr → K4[Ag Br5]  (4)

При разбавлении полученного раствора 
происходит гидролиз комплексных солей и вы-
падает осадок AgBr. данный осадок можно от-
делить от раствора фильтрацией через стеклян-
ный фильтр пор 40. 

При пропускании воздуха через раствор 
после фильтрации можно добиться окисления 
меди до двухвалентного состояния, а при вы-
паривании излишков воды можно восстановить 
бромидные комплексы меди, что позволило бы 
данный раствор использовать повторно.

таблица 1. Бромидные комплексы меди [1]
Комплексный ион Логарифм констан-

ты устойчивости
Цвет комплекса

Cu2+ + Br– ↔ [CuBr]+ lgβ1 = 0,55 Зеленый

[CuBr]+ + Br– ↔ [CuBr2]
0 lgβ2 = 1,84 Коричневый

[CuBr]2+ + 2Br– ↔ [CuBr4]
2– lgβ4 = 5,53 Вишневый

таблица 2. Константы устойчивости бромидных 
комплексов серебра [2]

Комплексный ион Логарифм констан-
ты устойчивости

[AgBr]0 4,38

[AgBr2]
1– 7,34

[AgBr3]
2– 8,0

[AgBr4]
3– 8,74

[AgBr5]
4– 8,44
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Таким образом, перевести в раствор метал-
лическое серебро можно используя большую 
константу устойчивости его бромидных ком-
плексов по сравнению с подобными комплекса-

ми меди. а выделяется серебро из полученных 
растворов разбавлением, при котором выпадает 
легкофильтруемый осадок бромида серебра.
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одним из перспективных и полезных на-
правлений современной науки являются ядер-
ные технологии, которые включают в себя три 
основные сферы применения – энергетика, ме-
дицина и оружие. однако все эти сферы пред-
ставляют собой совокупность большого коли-
чества различных предприятий, которые в той 
или иной степени взаимодействуют с ядерными 
материалами и являются потенциально опасны-
ми. В связи с этим, на территории российской 
Федерации действует три основные системы – 
физическая защита, учет и контроль ядерных 
материалов, которые призваны обеспечить их 
безопасное использование, перемещение и хра-
нение. для полноценного функционирования 
данных систем необходимо обладать эффектив-
ной приборно-методической базой для установ-
ления состава образцов на качественном и ко-
личественном уровнях. анализ рентгеновской 
флуоресценции способен быстро и качественно 
решать подобные задачи.

Флуоресценция представляет собой разре-
шенный по спину излучательный переход между 
двумя состояниями одинаковой мультиплетно-
сти: между синглетными уровнями или триплет-
ными [1]. Характеристическое рентгеновское из-
лучение испускается в результате перестроения 
электронных уровней (электронных переходах) 
в атоме из-за предварительного возбуждения об-
разца, которое осуществляется намеренно одним 
следующих способов: электронное, фотонное 
или ионное возбуждение. Процесс возбужде-
ния рентгеновской флуоресценции носит веро-

ятностный характер, наибольшая вероятность 
электронного перехода характерна для ближай-
шей оболочки по отношению к вакантной [2]. 
для проведения неразрушающего анализа наи-
более применима фотонная ионизация, которая 
может быть реализована с использованием ради-
оизотопного источника или рентгеновской труб-
ки. Важно отметить, что при проведении подоб-
ного анализа не возникают изменения самого 
образца и после снятия источника возбуждения 
свечение прекращается в течение 10–7–10–9 с [3]. 
анализ флуоресцентного (рентгеновского ха-
рактеристического) излучения образца позволя-
ет установить его качественный и (или) количе-
ственный состава. 

Целью работы является получение градуи-
ровочных характеристик флуоресценции урана 
в зависимости от его концентрации в растворе, 
в рамках разработки методики по количествен-
ному определению урана в растворах на осно-
ве рентгенофлуоресцентного анализа. данный 
способ был выбран из всего многообразия физи-
ко-химических методов исследования веществ 
по ряду критериев: высокие экспрессность и 
чувствительность, низкая стоимость, простота 
пробоподготовки, стабильность результатов и 
возможность проведения неразрушающих ана-
лизов, как стабильных, так и радиоактивных об-
разцов.

В работе проводились исследования водно-
го раствора нитрата уранила, так как данное со-
единение получило широкое распространение 
в области атомной энергетики и используется 
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на многих стадиях ядерного топливного цик-
ла. Важной особенностью исследуемого соеди-
нения является то, что уран обладает жесткой 
флуоресценцией, следовательно, использование 
метода регистрации его характеристического из-
лучения является эффективным. Самоподсвечи-
вание образца исключено, так как собственное 
излучение урана и его флуоресценция находятся 
в разных энергетических диапазонах. Все иссле-
дования проводились с помощью рентгенофлу-
оресцентной аппаратуры – аналитического ком-
плекса Спектроскан МаКС-G. для проведения 

экспериментов было подготовлено несколько 
проб растворов с разными концентрациями ура-
на. Прободготовка была выполнена путем рас-
творения необходимой массы сухого порошка 
азотнокислого уранила в воде.

В результате проделанной работы были под-
готовлены водные растворы нитрата уранила 
разных концентраций и получены градуировоч-
ные характеристики, которые имеют нелиней-
ный характер в виду возможного проявления 
матричных эффектов и рассеяния испускаемого 
излучения.
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Бериллий нашел широкое применение в та-
ких областях, как атомная промышленность и 
ядерная энергетика, авиакосмическая техника, 
телекоммуникации, компьютерная техника, про-
изводство сплавов и композиционных материа-
лов для электротехнической и нефтегазовой про-
мышленности, микроэлектронике [1]. Бериллий 
включен в I группу стратегических материалов. 
Мировые природные ресурсы бериллия (BeO) 
оцениваются более чем в 80 тыс. тонн (по содер-
жанию бериллия), из которых 48,9 % сосредото-
чено в россии [2]. из других стран наибольши-
ми запасами бериллия обладают Китай, СШа и 
Казахстан. В настоящее время в российской Фе-
дерации отсутствует производство бериллиевой 
продукции, но на территории рФ расположены 
уникальные бериллиевые месторождения флюо-
ритсодержащих концентратов с примесью фе-
накита и бертрандита: ермаковское, Снежное, 
Малышевское и др. Такое сырье не поддается 
переработке сернокислотным способом, так как 
требует высокотемпературной активации кон-
центрата и большого водо- и энергопотребления 
[3]. для эффективной, комплексной переработки 
подобных концентратов следует использовать 

фториды аммония. 
Цель данного исследования заключается в 

выщелачивании бериллия водными растворами 
фторида и гидрофторида аммония.

В качестве объекта исследования был ис-
пользован флюорит-фенакит-бертрандитовый 
концентрат (ФФБК), произведенный Ярослав-
ским ГоКом методом флотации. исходный кон-
центрат содержит 1,5 % BeO. 

навеску ФФБК 50 г смешивали с раствором 
фторида (гидрофторида) аммония различных 
концентраций 2 %, 5 %, 10 % масс. (Т : ж = 1 : 3) 
и перемешивали до образования однородной 
пульпы. Выщелачивание проводили в течение 5, 
10, 20 и 60 минут. Пульпу фильтровали. раство-
ры анализировали на атомно-эмиссионном спек-
трометре ICAP 6000 Series Thermo Scientific.

 Полученные после фильтрации осадки су-
шили в муфельной печи при температуре 150 °С 
в течение 2 часов. Просушенный осадок вскры-
вали смесью кислот (HNO3, HCl, H2SO4) с помо-
щью микроволновой системы подготовки проб 
Mars One Touch Technology. После вскрытия 
раствор отфильтровали с последующей про-
сушкой осадка при температуре 250 °С. Просу-
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шенные осадки растворяли в «царской водке» и 
подвергали вторичному вскрытию в микровол-
новой системе подготовки проб Mars One Touch 
Technology. Полученные растворы анализиро-
вали на спектрометре ICAP 6000 Series Thermo 
Scientific. 

результаты исследования показали, что с 
увеличением времени степень выщелачивания 
Be уменьшается. наибольшая степень выщела-
чивания достигается при растворении ФФБК в 
NH4HF2 концентрацией 2 % масс. при 5 мин.

исходя из результатов исследований следу-
ет, что выщелачивание бериллия водными рас-
творами фторида и гидрофторида аммония не-
возможно при данных условиях.

Также были проведены исследования по 
фторированию проб, массой 50 г в расплаве 

NH4HF2.
Было установлено, что при увеличении 

времени процесса с 30 до 90 мин, температуры 
сплавления со 180 до 220 °С и избытка количе-
ства NH4HF2 до 50 % степень выщелачивания Be 
возрастает.

наибольшая степень выщелачивания (98 % 
Be) достигается при сплавлении ФФБК с NH4HF2 
при 220 °С, 50 % избытка NH4HF2 и 90 мин. в 
статических условиях.

для увеличения выхода Be в фазу раствора 
предлагается вскрытие ФФБК проводить рас-
творами фторидов аммония при повышенных 
температурах (180–220 °С).

для осуществления данного процесса вы-
щелачивание необходимо проводить в автокла-
вах при повышенных давлениях.

Список литературы
1.	 Большакова	К.А.	Химия	и	технология	редких	

и	рассеянных	элементов,	ч.	I.	Учебное	посо-
бие	 для	 вузов.	 Изд-во	 2-е,	 перераб.	 и	 доп.–	
М.:	«Высшая	школа»,	1976.	–С.192–204.

2.	 Бериллий.	 ВИМС.	 URL:	 http://vims-geo.
ru/3819-2/polezny-e-iskopaemy-e/sektor-

redkih-tsvetny-h-metallov-i-nerudnogo-sy-r-ya/
berilij/	(дата	обращения:11.03.2017).

3.	 Дьяченко	 А.Н.,	 Крайденко	 Р.И.,	 Малютин	
Л.Н.,	Нечаев	Ю.Ю.	Патент	RU	2599478	С1	
«Способ	 получения	 металлического	 берил-
лия»	от	10.10.2016	г.
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Целью настоящего исследования являлось 
определение условий максимального перево-
да вольфрамсодержащих соединений в раствор 
концентрата производства ао «Закаменск», 
состав которого представлен в таблице 1. При 
проведении исследований варьировались сле-
дующие параметры: соотношение «сода/вода»; 
соотношение «вольфрамовый концентрат/вода». 
актуальность проведения исследований обу-
словлена необходимостью снижения затрат на 
реагенты при производстве вольфрамсодержа-
щей продукции (оксид вольфрама, паравольфра-
мат аммония) и как следствие снижение себесто-
имости готовой продукции с целью повышения 
ее конкурентоспособности.

автоклавный процесс содовой очистки был 
впервые предложен в СССр В.С. Сырокомским 
и н.н. Масленицким в 1931-1938 годах. В осно-

таблица 1. Состав исходной руды
Соединение Содержание, %

MnWO4 48,28

FeWO4 15,27

CaWO4 5,39

FeS2 1,85

CaF2 4,38

SiO2 1,89

TiO2 1,50

As2S3 0,0003

PbS 1,56

Fe2O3 17,31

Al2O3 0,57
итого 98
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ве процесса лежит реакция [7]:
MnWO4 (тв) + Na2CO3 (раст) = 
= Na2WO4 (раст) + MnCO3 (тв).

реакция протекает полностью в правую сто-
рону только при 2,5–4,5-кратном избытке соды 
сверх стехиометрии. Чем беднее концентрат, тем 
больший требуется избыток. наличие примесей 
железа усложняет протекание процесса, т.е. вме-
сте с основной реакцией будут протекать побоч-
ные:

FeWO4 (тв) + Na2CO3 (раст) = 
= FeCO3 (тв) + Na2WO4 (раст);

FeCO3 + H2O = FeO + H2CO3;
Na2CO3 + H2CO3 = 2NaHCO3.

образующийся оксид железа (II) при 200–
225 °C претерпевает превращение:

FeO + H2O = Fe3O4 + H2.
образование гидрокарбоната натрия ведет 

к снижению концентрации Na2CO3 в растворе и 
требует большего избытка реагента [1].

для решения данной задачи был исполь-
зован горизонтальный автоклав объемом 1700 

мл, оборудованный лопастной мешалкой, ско-
рость вращения которой составляла 28 об/мин. 
нагревание автоклава осуществлялось при по-
мощи электрических нагревательных элемен-
тов с контролем температуры внутри автоклава 
(термопары) с точностью ±2 °С. для проведения 
процесса выщелачивания был выбран темпера-
турный режим в области 225 °C, при этом в ав-
токлаве создавалось давление 25 атм. Процесс 
переработки длился 5 часов, но отсчет времени 
начинался только после того, как достигалось 
рабочее давление.

Масса реагентов в первой загрузке составля-
ла 200 г вольфрамового концентрата, 250 г соды 
и 1000 мл дистиллированной воды. В последу-
ющих экспериментах изменялась масса соды с 
шагом 1/8 от исходной загрузки, т.е. 218,75 г во 
втором опыте, 187,50 г в третьем, 156,25 г в чет-
вертом и 125,00 г в пятом.

В зависимости от массы используемой 
соды, в раствор переходит разное количество 
примесных элементов и вольфрама, содержа-
ние элементов в растворе после выщелачивания 
представлен в таблице 2.
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В настоящее время в ТПУ ведутся разра-
ботки по созданию покрытий TiON для хирур-
гических стентов, с использованием метода ре-
активного магнетронного распыления, с целью 

дальнейшего внедрения импортозамещающей 
технологии.

Цель настоящей работы – изучение пове-
дения (растворение / химическая стойкость) Ti–

таблица 2. данные о содержание элементов в растворе после выщелачивания

№ п/п Содержа-
ние соды, г Ca, мг/л Fe, мг/л Si, мг/л P, мг/л W, мг/л Mn, мг/л

1 250,00 16,2 3,11 29,11 727,3 80990 26,79
2 218,75 22,8 2,22 46,17 799,9 89680 23,14
3 187,50 13,9 1,82 29,19 583,5 69370 11,06
4 156,25 15,5 4,25 52,36 610,9 74910 12,70
5 125,00 11,7 2,49 40,26 510,9 75610 9,35
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O–N покрытий в моделях тканевых жидкостей 
в концентрациях, идентичных концентрациям в 
организме человека. 

В экспериментах участвовали стальные 
образцы с односторонним покрытием Ti–O–N 
(10×10×1 мм). объем растворов – в зависимости 
от площади образца согласно рекомендациям 
ГоСТ р иСо 10993-12-2009. образцы покры-
тий выдерживались в модельных растворах 0–9 
дней. далее образцы вынимались, взвешива-
лись, а раствор анализировался на предмет об-
наружения элементов покрытия. для этих целей 
использовали атомно-эмиссионный анализ на 
спектрометре ICAP 6300 Duo. В качестве стан-
дартных, эталонных растворов использовались 
первоначальные растворы. 

В случае протекания реакции на однород-
ной поверхности, скорость растворения будет 
изменяться пропорционально величине поверх-
ности раздела [1].

RS = •l
S

dC
dt'

где S – удельная площадь поверхности образца, 
м2/г.

результаты аЭа приведены на рисунке 1.
из эксперимента видно, что в первоначаль-

ный момент времени происходит небольшой 
рост массы образцов (концентрация Ti в раство-
ре не увеличивается), что, предположительно, 
связано с обратным осаждением ионов из рас-
творов на тестируемых поверхностях. После 6 
дней контакта образцов с жидкостями происхо-
дит растворение покрытий (концентрация Ti в 
растворе растет), в особенности, наблюдается 
в растворе ортофосфорной кислоты. Таким об-
разом, TiON покрытия являются защитными, 
препятствующими коррозии основного метал-
ла стентов. однако при формировании оксини-
тридных покрытий титана на стентах (толщина), 
работающих в условиях н3ро4, следует учиты-
вать экспериментальные данные. 
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иСпользование иодида алюминия 
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Получение редких металлов является труд-
ной задачей – подавляющее большинство из них 
обладает достаточно высокой химической ак-
тивностью, что ограничивает применимые мето-
ды для получения достаточно чистых металлов 
и увеличивает потери производства. на данный 

момент для получения редких металлов чаще 
всего используется металлотермические мето-
ды, которые сопряжены с большими затратами и 
потерями энергии, например на разогрев шихты, 
а сама технология их получения практически не 
изменилась с 50-х годов XX века. Таки образом 

таблица 1. изменения массы образцов в разных рас-
творах

р-р 
рингера HCl H3PO4

р-р мо-
чевины

Δm1, г –0,0014 0,0001 –0,0002 0,0001

Δm2, г 0,0012 –0,0002 0,0004 0

рис. 1.		Изменение	концентрации	Ti	в	экспери-
ментальных	жидкостях	с	течением	времени
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довольно актуальным является разработка но-
вых универсальных методов получения редких 
металлов. Предлагается использования иодида 
алюминия для получения металлов из их окси-
дов.

В основе процесса лежат следующие реак-
ции:

4AlI3 + 3TiO2 = 2Al2O3 + 3TiI4

TiI4 = Ti + 2I2 (t° = 1100 °C)
разделение продуктов первой реакции про-

исходит из-за сублимации иодида извлекаемого 
металла, который затем разлагается с образова-
нием йода, который в дальнейшем можно ис-
пользовать для синтеза иодида алюминия или 
йодоводородной кислоты. 

В лабораторных условиях получить иодид 
титана можно следующими способами:

2Al(порошок) + 3I2 (крист.) = 2AlI3

Al(OH)3 + 3HI(р) = AlI3 + 3H2O
В случае получения иодида алюминия су-

хим методом необходимо создавать атмосферу 
йода для устранения образования оксида алю-
миния за счет реагирования с воздухом. для 
уменьшения потерь йода необходимо использо-
вать герметичный реактор. При использовании 
«мокрого» метода необходимо выпаривать рас-
твор при пониженном давлении для уменьшения 
вероятности протекания следующих реакций:

AlI3 + H2O = Al(OH)3 + HI
AlI3 • 6H2O = Al(OH)2I + HI

иодид алюминия можно использовать 
для получения таких металлов как титан, тан-
тал, ванадий, гафний – теоретические энталь-
пии реакций оксидов данных металлов с ио-
дидом алюминия высоки и составляют –442,6 
кдж/моль для титана, –2308,0 кдж/моль для ва-

надия и –3712,6 для гафния.
Проведены эксперименты по получению 

металлического титана способом непосред-
ственного спекания диоксида титана, порошко-
вого алюминия и кристаллического йода. После 
интенсивной сублимации йода на стенках тигля 
обнаружен порошок иодида титана коричневого 
цвета, который кристаллизовался из-за неравно-
мерного температурного режима печи. на дне 
тигля образовался остаток белого цвета, содер-
жащий оксиды алюминия и титана. 

Учитывая неоднозначность процессов, про-
ходящих при нагреве в тигле смеси из оксида 
титана, порошкового алюминия и йода, прово-
дятся эксперименты проведением процессов не-
сколько стадий:

1. Получение иодида алюминия
Al(OH)3 + HI = AlI3 + H2O

2. Спекание иодида алюминия с оксидом 
титана

4AlI3 + 3TiO2 = 2Al2O3 + 3TiI4

3. Сублимация и разложение иодида тита-
на на раскаленной проволоке

TiI4 = Ti + 2I2

Проведен термодинамический расчет (Та-
блица 1) данного процесса, который подтвержда-
ет возможность протекания процесса.

Вывод: иодид алюминия является перспек-
тивным материалом для получения редких эле-
ментов типа титана, ванадия, гафния, тантала. 
основной трудностью является получение без-
водного иодида алюминия, поскольку получе-
ние вышеуказанных металлов в водных средах 
невозможно в виду гидролиза реагентов. Сухой 
метод лишен этого недостатка, но требует специ-
ального оборудования для уменьшения потери 
йода и увеличения степени реагирования.
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таблица 1. расчет термодинамических величин реакции
Al2O3 AlI3 TiI4 TiO2 ∑

∆H дж/моль –1675692 –307942 –92400 –255590 –1630046
∆S дж/(К×моль) 50,919 189,535 58,8 12,03 –515,992

∆G дж/моль –1,48 • 106
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Флюорит (CaF2) – минерал, получивший 
практическое применение главным образом в 
химической промышленности для производства 
фторсодержащих соединений (безводного фто-
роводорода, плавиковой кислоты). Вследствие 
того, что флюоритовым рудам часто сопутству-
ют редкие щелочные металлы и бериллий, то 
поднимается проблема их комплексной перера-
ботки с извлечением всех ценных компонентов 
[1]. В данной работе предлагается способ вскры-
тия флюоритового концентрата с борной кисло-
той. 

наиболее распространенным методом 
вскрытия флюорита в промышленности являет-
ся сернокислотное разложение, в ходе которого 
получают гипс и фтороводород. При этом, не-
возможно извлечение щелочных металлов; Be, 
Li, Cs концентрируются в отходах. Также теря-
ется до 7 % фтора вследствие связывания его с 
кремнием в SiF4, тратится лишняя серная кис-
лота на взаимодействие с кальцитом [2]. Вслед-
ствие этого необходим аналитический экспресс-
ный метод вскрытия руды – метод, который бы 
позволял перевести флюорит в необходимую 
для анализа форму с наименьшим количеством 
операций и времени.

Целью работы является изучение возмож-
ности вскрытия флюоритсодержащего сырья с 
помощью борной кислоты. основной реакци-
ей является реакция сплавления флюоритового 
концентрата марки ФФ-98 с борной кислотой 
(ГоСТ 9656-75):

2CaF2 + H3BO3 → 2CaO + H2O + BF3↑ + HF↑  (1)
навески флюорита, массой 0,5 г, и борной 

кислоты, соответствующей стехиометрическо-
му значению массы, помещают в фарфоровые 
тигли и тщательно смешивают. Тигли отправля-
ют в муфельную печь, где протекает основная 
реакция (1). используют следующий темпера-
турный режим: 200 °С – плавление борной кис-
лоты (1 час); 300 °С – протекание химической 
реакции (1 час); 800 °С – удаление летучих про-

дуктов (BF3 и HF, 1 час). Спеки по охлаждении 
обрабатывают «царской водкой» – смесью кис-
лот: 10 мл HCl и 3 мл HNO3 (3 : 1). Спекание с 
кислотами происходит в муфельной печи в те-
чение 1 часа при температуре 180 °С. Получают 
готовый продукт – желтый трудноотделимый от 
тиглей осадок. отбирают 0,1 г осадка для ана-
лиза, помещают в автоклав и приливают смесь 
кислот – 3 мл HCl и 1 мл HNO3 (3 : 1). Пробы 
подготавливаются к анализу в лабораторной ми-
кроволновой системе «MARS 6» по программе 
– мощность 280 Вт, в течение 20 мин. Получен-
ный желтый раствор отфильтровывают через 
бумажный фильтр «Синяя лента». осадков на 
фильтрах не наблюдается, что свидетельствует о 
полном вскрытии концентрата. Пробы отправля-
ют на элементный анализ методом атомно-эмис-
сионной спектроскопии. 

Степень вскрытия флюорита η рассчитыва-
ют по формуле (2). Зависимость степени вскры-
тия флюорита (%) от соотношения H3BO3 к CaF2 
согласно стехиометрии представлена на рисун-
ке 1.

η = • 100 %.
mопр

mисх   
(2)

По результатам исследования можно сде-
лать вывод о возможности вскрытия флюорита 
с помощью борной кислоты, а также сделать вы-
вод о том, что максимальный процент вскрытия 
наблюдается при соотношении борной кислоты 
к флюориту как 1,2 : 1.

рис. 1.		Результаты	исследования
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оксиды церия и материалы на их основе на-
ходят применение в различных областях, в част-
ности, в качестве высокоэффективных катализа-
торов, в производстве топливных элементов, в 
биомедицинских и косметических технологиях 
[1]. Каталитические и другие свойства диокси-
дов церия зависят от способа их приготовления. 
для получения оксидных материалов с необхо-
димыми характеристиками, такими как: дис-
персность, размер пор, удельная поверхность 
– эффективным является применение золь-гель 
метода. Целью работы было получение гидро-
золя диоксида церия методом конденсации из 
сильно разбавленных растворов. 

В работе были использованы разработки 
синтеза золей YOOH, EuOOH [2]. особенно-
стью получения частиц дисперсной фазы по 
этим методикам является проведение реакции 
гидролиза в сильно разбавленных растворах. 
Гидролиз нитрата церия (III) проводили в раз-
бавленном растворе аммиака при интенсивном 
перемешивании раствора. образующуюся твер-
дую фазу отделяли центрифугированием, кон-
тролируя степень промывки осадка по электро-
проводности промывных вод. Промытый осадок 
пептизировали раствором азотной кислоты при 
одновременной обработке ультразвуком в тече-
ние 3 минут.

В результате получали агрегативно устой-
чивый опалесцирующий гидрозоль CeO2 c pH 
дисперсионной среды 2,45 и массовой концен-
трацией 0,46 % по CeO2.

для определения концентрации диоксида 
церия CeO2 в полученном золе был использован 
термогравиметрический метод. 

для уточнения интервала значений pH, в 

котором кислые золи обладают агрегативной 
устойчивостью, измеряли оптическую плот-
ность золей, имеющих разное значение pH 
(рис. 1). 

Гидродинамический радиус частиц CeO2 из-
меряли методом динамического светорассеяния 
на приборе Photocor Compact-Z. 

Величину pH дисперсионной среды изменя-
ли путем подкисления или подщелачивания ги-
дрозоля. В качестве подкисляющего агента ис-
пользовали водные растворы азотной кислоты, а 
в качестве подщелачивающего агента – водные 
растворы аммиака.

из рис. 1 видно, что существует оптималь-
ная зона pH, уход из которой ведет к коагуляции 
частиц, сопровождающейся ростом оптической 
плотности золя. 

В зоне устойчивости гидрозоля CeO2 гидро-
динамический радиус частиц принимает мини-

рис. 1.		Зависимости	оптической	плот-
ности	D	и	гидродинамического	радиу-
са	частиц	r	гидрозоля	CeO2	от	pH
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мальные значения и находится в пределах 15–50 
нм. При высоких значениях pH в результате ко-
агуляции происходит резкий рост размеров ча-
стиц гидрозоля до 800–900 нм. При снижении 
величины pH ниже 1,5 очевидно, происходит 
растворение частиц дисперсной фазы, и иссле-
дуемая система становится гомогенной. В связи 

с этим, размеры частиц в этой области значений 
рн дисперсионной среды не удалось определить 
методом светорассеяния. 

Полученные данные изменения оптической 
плотности и гидродинамического радиуса от pH 
хорошо согласуются между собой.
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В водных растворах ионы фтора способны 
образовывать прочные комплексные, иногда не-
растворимые соединения с Al, Fe, Si, Zr, U, Ti и 
другими элементами. некоторые соединения, 
например, AlF3, растворимы в воде, но очень 
мало диссоциируют и почти не подвергаются 
гидролизу [1]. Эти свойства соединений фтора 
широко используются в химическом анализе для 
определения и отделения ряда элементов, а так-
же для определения ионов фтора [2]. 

для методов, основанных на образовании 
или разложении соединений фтора, характерны 
следующие группы реакций:

1) осаждение труднорастворимых фтори-
дов (CaF2);

2) образование труднорастворимых ком-
плексных соединений фтора (типа Na3[AlF6]);

3) образование растворимых малодиссоци-

ированных соединений (ThF4 или ZrF4);
4) кислотно-основные реакции комплекс-

ных фторидов (образование кремнефтори-
дов) [3].

За основу был взят ГоСТ 4518-75 на опре-
деление массовой доли фтористого аммония, в 
котором навеска препарата растворяется в воде с 
прибавлением раствора формалина и фенолфта-
леина и титруется раствором гидроксида натрия 
концентрации 0,5 моль/дм3 [4].

В данной работе проведено титрование раз-
личных фтораммонийных комплексов металлов, 
таких как, (NH4)3ZrF7, (NH4)2TiF6, (NH4)2FeF5 и 
(NH4)2SiF6. данные соединения получены в ла-
бораторных условиях. Методом рентгенофазо-
вого анализа установлено, что содержание полу-
ченных веществ не менее 98 %.

навеска образца растворялась в 25 мл воды. 

таблица 1. Титрование фторсодержащих соединений

Соединение mнавески, г СNaOH, моль/л VNaOH
средн., мл VNaOH

теор. , мл ошибка, %

(NH4)2SiF6 0,100

1

4,47 4,49 0,45

(NH4)3ZrF7 0,400 10,3 10,06 2,39

(NH4)2TiF6 0,200 7,87 6,06 29,87

(NH4)2FeF5 0,100 3,5 2,68 30,60

Смесь (NH4)2SiF6 и (NH4)3ZrF7 по 0,100 7,55 7,01 7,71
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К полученному раствору приливалось 25 мл 
формалина с дальнейшим перемешиванием. В 
качестве индикатора использовался фенолфта-
леин в объеме 3–5 капель. Титрование проводи-
лось до появления устойчивой розовой окраски 
раствора. опыт осуществлялся не менее 3 раз.

для различных веществ погрешность опре-
деления количества фтор-иона с помощью ти-
трования раствором гидроксида натрия различ-
на.

Погрешность при титровании раствора 
(NH4)2SiF6 с растворенной навеской массой 
0,100 г в среднем составила 0,45 %, раствора 
(NH4)3ZrF7 с навеской 0,400 г – 2,39 %, смеси 
(NH4)2SiF6 и (NH4)3ZrF7 по 0,100 г каждого веще-
ства – 7,71 %.

Погрешность при титровании раствора 
(NH4)2TiF6 с растворенной навеской массой 
0,200 г составила 29,87 %. она обусловлена дли-
тельным выпадением осадка Ti(OH)4, в течение 
24 часов.

Погрешность при титровании раствора 
(NH4)2FeF5 с растворенной навеской массой 
0,100 г составила 30,60 %, которая обусловлена 
выпадением осадка Fe(OH)3 желтого цвета, что 
мешает определению конечной точки титрова-
ния.

Метод титрования раствором NaOH прост в 
применении. В некоторых случаях погрешность 
титрования имеет допустимое значение (до 5 %), 
что говорит о целесообразности использования 
данного метода.
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Современные требования к аккумуляторам 
предполагают, прежде всего, их долговечность, 
безопасность, надёжность в работе и невысокую 
стоимость. В связи с этим перезаряжаемые ли-
тий-ионные аккумуляторы (комбинация анода 
из металлического лития или литированного 
углерода и катода, способного к обратимой ин-
теркаляции лития, например, из оксида лития 
или переходных металлов) вытесняют более 
громоздкие и менее энергоёмкие никель-кад-
миевые и никель-металл-гидридные аккумуля-
торы, находя всё более широкое применение в 
различных областях техники. 

В настоящее время наиболее перспектив-
ным анодным материалом для литий-ионных 
аккумуляторов является Li4Ti5O12 шпинельной 
структуры. данный материал обеспечивает по-
логие разрядные характеристики при среднем 

потенциале 1,5 В. При этом в процессах интер-
каляции и деинтеркаляции ионов лития дефор-
мация кристаллической решетки практически 
отсутствует, что позволяет выдерживать десят-
ки тысяч циклов заряда-разряда без потери ем-
костных характеристик. Теоретическая удельная 
ёмкость заряда которого составляет 175 ма • ч/г 
(практическая обычно не превышает 150–160 
ма • ч/г). 

Существует несколько основных спосо-
бов синтеза титаната лития: твердофазный, зо-
ль-гель, гидротермальный и их разновидности.

настоящие исследования направлены на 
изучение условий синтеза с применением тита-
нового прекурсора, полученного из раствора те-
трахлорида титана методом солевого гидролиза. 

Синтез Li4Ti5O12 методом солевого гидроли-
за раствора пентохлорида титана включал себя 
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следующие стадии:
1. Получение титанового прекурсора ме-

тодом солевого гидролиза при температуре 
135±0,5 °С и при соотношении TiO2/LiCl = 0,28–
0,32.

2. Смешивание высушенного прекурсора 
с солью лития (Li2Со3 или LiС2н3о2 • 2н2о), из-
быток лития – 6 %, время перемешивания 10–15 
минут.

3. Термообработка (синтез) шихты при 
температуре 850 °С в течение 5 часов с исполь-
зованием Li2Со3. Синтез ведут в алундовых кю-
ветах с крышкой. Материал не требует последу-
ющего измельчения.

Солевой гидролиз раствора тетрахлорида 
титана проводили в солевой ванне хлорида ли-
тия с концентрацией LiCl – 45 % при температу-
ре кипения 135 °С. 

В процессе гидролиза весь хлор-ион, со-
державшийся в растворе тетрахлорида, выведен 
через конденсатор в виде 36 %-ной соляной кис-
лоты.

Пульпу, содержащую раствор хлорида лития 
и титановый прекурсор, фильтровали, маточный 
раствор использовали совместно с промывной 
водой в следующем эксперименте. 

Промытый прекурсор сушили при темпера-

туре 100 °С. Высушенный прекурсор представ-
лял собой белый рассыпчатый порошок состава 
TiO1,6(он)0,8, имеющий по данным рентгенофа-
зового анализа первичные частицы размером 
5–6 нм со средним размером конгломератов 4,4–
5,6 мкм.после синтеза Li4Ti5O12 средний размер 
частиц составляет 6,1 мкм.

Характеристика материала:
1. Максимальная начальная разрядная ем-

кость лежит в интервале 158–160 ма • ч/г при 
теоретической 175 ма • ч/г.

2. Установлено, что емкость снижается при 
росте тока нагрузки. При возвращении тока на-
грузки к малым значениям емкость полностью 
восстанавливается.

3. деградация электродов при циклирова-
нии близка к нулю.

4. Методом рФа установлено, что пара-
метр элементарной ячейки полученных по-
рошков составляет 8,338–8,358 Å, размер оКр 
составляет ~ 60–70 нм, реальный размер частиц 
лежит в пределах 30–40 нм.

Проведенные исследования показывают, 
что метод солевого гидролиза раствора пентох-
лорида титана является перспективным и прак-
тически значимым.
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Соединения диспрозия представляют боль-
шой научный и практический [1–5] интерес бла-
годаря своим необычным физическим и химиче-
ским свойствам [1–3]. В связи с чем, изучение 
характеристик и разработка новых специальных 
способов получения данных соединений приоб-
ретают все большую актуальность, обусловлен-
ную необходимостью получения материалов с 
управляемыми физико-химическими и электро-
физическими свойствами.

Целью данной работы является исследова-
ние структуры и свойств соединений диспрозия. 
В качестве объектов настоящего исследования 
выбраны фторид и гидрид диспрозия.

В работе был получен мелкодисперсный 
осадок трифторида диспрозия методом осаж-
дения фторида из водных растворов в соответ-
ствии со следующими реакциями:

Dy2O3 + 6HNO3 = 2Dy(NO3)3 + 3H2O
Dy(NO3)3 + 3HF = DyF3 + 3HNO3.
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Синтез гидрида диспрозия в настоящем ис-
следовании проводился в кварцевой трубе при 
действии потока водорода на металлический 
диспрозий по следующей реакции: 

Dy + 3H2 = 2DyH3

Состав полученных образцов исследовали 
методом рентгенофазового анализа (рФа). Был 
выполнен анализ спектров исследуемых об-
разцов полученных на дифрактометре Rigaku 
Miniflex 600 с использованием CuKα-излучения 
в интервале от 10° до 90° (2θ) с шагом скани-
рования 0,02° и скоростью съемки 2 град/мин. 
идентификацию дифракционных максимумов и 
расчет областей когерентного рассеяния прово-
дился с использованием базы данных JCPDS. 

на основании полученных данных рФа 
установлено, что образец фторида диспрозия – 
хорошо окристаллизованный и однородный по 
параметрам решетки материал. Вещество иден-
тифицировано как DyF3. неравенство a ≠ b ≠ c 
(a = 6,45 Å, b = 6,93 Å, c = 4,37 Å) и углы равные 
90° указывают на параметры ромбической кри-
сталлической решетки. 

образец гидрида диспрозия представляет 
собой монофазный продукт состава DyH3, име-
ющий пространственную группу элементарной 
ячейки с размерами a = b = 3,65 Å; с = 6,36 Å, 
где a = b ≠ с и углами α = β = 90°, γ = 120°, а также 
группа симметрии кристалла относиться к гек-

сагональной сингонии.
Воздействие условий окружающей среды 

на надежность и устойчивость исходных мате-
риалов занимает особое место при прогнози-
ровании свойств и дальнейшей эксплуатации 
материалов. Установление характера влияния 
температуры и повышенной влажности позво-
ляет нам говорить о коррозионной стойкости 
материала.

В данной работе исследована коррозион-
ная устойчивость гидрида диспрозия в кислом 
(HCl, С = 0,1 M) и щелочном растворах (NaOH, 
С = 0,1 M). Согласно экспериментальным дан-
ным в кислой среде образец гидрида диспрозия 
подвергается гидролизу степень которого со-
ставляет ≈ 65 %. Коррозия под действием кис-
лой среды проходит через стадию пассивации 
и сопровождается укрупнением образцов. ана-
логично действие щелочной среды на гидрид 
диспрозия. Степень гидролиза для NaOH имеет 
значение ≈ 48 %. 

Таким образом, данные методы получения 
гидрида и фторида диспрозия могут быть ис-
пользованы для получения функциональных 
материалов. настоящая работа является осно-
вой для дальнейшего изучения закономерностей 
формирования структурных, микроструктур-
ных, электрофизических и магнитных характе-
ристик соединений диспрозия.
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Титан является инертным металлом по от-
ношению к биологической среде, обладает вы-
сокой коррозионной стойкостью и уникальными 

техническими свойствами. Благодаря этому ти-
тан применяют в медицине для восстановления 
функций костной ткани в травматологии и/или 
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в качестве стентов в сердечнососудистой хи-
рургии [1]. Стент – это упругая металлическая 
конструкция, которая помещается в просвет по-
лых органов и обеспечивает расширение участ-
ка сосуда [2]. В качестве материала для стентов 
используют титан с покрытием на основе окси-
нитрида титана [3]. для обеспечения жесткого 
сцепления металла и оксинитридного покрытия 
необходимо проводить подготовку металличе-
ской подложки: очистку, шлифование, обезжи-
ривание, травление [4]. 

Цель данной работы – выбор полирующего 
травителя титана, для последующего нанесения 
оксинитридного покрытия титана методом реак-
тивного магнетронного распыления. 

Экспериментальным путем установлено, 
что металлическая подложка должна иметь от-
полированную поверхность без микрошерохова-
тостей. 

работа включала несколько этапов: первый 
этап подготовки металла – очистка, механиче-
ское удаление загрязнений, второй этап – шли-
фование наждачной бумагой, третий этап – по-
лирование с помощью пасты Гои и войлока, 
четвертый этап – обезжиривание поверхности 
для удаления масляных и жировых загрязнений, 
пятый этап – травление, как правило, в раство-
рах кислот.

Таким образом, в работе ставились за-
дачи: изучить поведение титана в трави-
телях сложных составов: 1 – HCl + NH4F; 
2 – H2SO4 + HNO3 + NH4F. 

основное требование, предъявляемое к по-
лирующему травителю: быстро и равномерно 
растворять окалину и газонасыщенный слой, 
стравливая микронеровности. Этому условию 

удовлетворяют кислотные растворы, которые 
содержат фторид-ион, например, плавиковая 
кислота и ее соли [5]. При введении плавиковой 
кислоты происходит быстрое травление и од-
новременно снижается содержание водорода в 
системе. однако, плавиковая кислота токсична, 
поэтому лучше применять аммоний фтористый. 
Кроме фторид-иона процесс полирующего трав-
ления проходит эффективнее в присутствии Cl–, 
SO4

2–, NO3
–.

образцы титана марки ВТ1-0 с размера-
ми 10×10×1 мм помещались в полирующие 
травители: 1 – HCl (1,7 н) + NH4F; 2 – H2SO4 
(3,4 н) + HNO3 (1,7 н) + NH4F (все реагенты – 
ч.д.а). объем травителя выбирался в соответ-
ствии с ГоСТ р иСо 10993-12-2009 [6]. Про-
цесс травления проводился в течение 2–5 мин. 
при температуре 34–42 °C в статических и дина-
мических режимах. 

данные экспериментов снимались грави-
метрическим методом и металлографическим 
микроанализом с использованием микроскопа 
МеТаМ рВ-22.

опыты доказали, что выбранные кислотные 
травители с добавлением соответствующих ио-
нов способствуют уменьшению шероховатости 
и снижению массы с достаточно высокой ско-
ростью. использование металлографического 
микроскопа позволило отследить изменение ми-
крорельефа поверхности титана. 

Выбранные травители (1 – HCl + NH4F; 2 – 
H2SO4 + HNO3 + NH4F) могут использоваться в 
качестве полирующих растворов для обработки 
металлического титана перед нанесением окси-
нитридного покрытия титана.
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В современной наукоемкой промышленно-
сти не обойтись без применения лантана. он 
используется как легирующая добавка к алюми-
ниевым, магниевым сплавам, для изготовления 
фотокатодов, люминофоров, оптических стекол.

В практических способах получения метал-
лического лантана, исходным сырьем служат 
его безводные хлориды. Безводные хлориды 
лантана получают хлорированием его оксидов 
различными хлорирующими агентами. В каче-
стве таковых применяют хлористый водород, 
монохлорид серы, хлор в присутствии углерода, 
хлористый аммоний и др.

наиболее предпочтительным хлорирую-
щим агентом является хлорид аммония (NH4Cl). 
Это связано с его экологической безопасностью, 
простотой транспортировки и хранения, воз-
можностью его регенерации и повторного ис-
пользования.

для получения хлоридов лантана с исполь-
зованием NH4Cl хлорируют его оксиды. опубли-
ковано множество статей по исследованию взаи-
модействия оксида лантана с NH4Cl [1–3]. 

для синтеза хлорида лантана при взаимо-
действии с NH4Cl можно использовать его ги-
дроксид (La(он)3). информация по взаимодей-
ствию La(он)3 с NH4Cl нами в литературе не 
найдена. В связи с этим была поставлена цель 
работы: исследовать взаимодействие La(он)3 с 
NH4Cl при нагревании.

Синтезировали La(он)3 по реакции обмена. 
К раствору нитрата лантана и добавляли трех-
кратный избыток (от стехиометрического соот-
ношения) гидроксида натрия: 

La(NO3)3 + 3NaOH → La(OH)3 + 3NaNO3

Полученный La(он)3 отфильтровывали, 
промывали дистиллированной водой и сушили 
при комнатной температуре. Процесс промывки 
вели до рн среды 6–7, величину рн проверяли 
лакмусовой бумажкой. 

для исследования взаимодействия La(он)3 
с NH4Cl применяли термогравиметрический 
анализ (ТГа), который проводили на анализато-
ре SDT Q600 в диапазоне температур от 20 до 
400 °С в воздушной атмосфере. Скорость нагре-

вания составляла 10 °С/мин. анализ проводи-
ли с навесками La(OH)3 : NH4Cl, смешенными 
в мольном соотношении равном 1 : 3, 1 : 6, 1 : 9, 
1 : 12, 1 : 15, 1 : 18 и 1 : 21. Масса навески, для 
всех пропорций, составляла 10,0 мг. 

на полученных термограммах наблюдаются 
три эндотермических эффекта. Было определе-
но, что первый эндоэффект, при температуре 
187 °С связан с фазовым переходом NH4Cl в 
α-форму; второй эндоэффект, в диапазоне тем-
ператур от 240 до 285 °С, является результатом 
возгонки NH4Cl и реакции хлорирования; тре-
тий эндоэффект, в диапазоне температур от 288 
до 305 °С является результатом разложения ком-
плексных соединений и образования хлорида 
лантана.

идентификацию фазового состава исход-
ной смеси и твердых продуктов взаимодействия 
La(он)3 с NH4Cl при нагревании, осуществляли 
с помощью рентгенофазового анализа (рФа). 
Шихтованные навески La(OH)3 : NH4Cl в моль-
ном соотношении 1 : 9, выдерживали в течение 
двух часов при температурах, соответствую-
щих эндотермическим эффектам ТГа анализа. 
анализ проводили на дифрактометре Rigaku- 
D/Max-2500/PC (СuКα-излучения, λ = 1,5418 Å), 
при комнатной температуре, в диапазоне углов 
2Θ = 10–80°. идентификация была выполнена с 
использованием каталогов PDF.

По данным рФа были идентифицированы 
следующие соединения: пентахлоролантанат 
аммония ((NH4)2LaCl5, PDF 04-010-0397), ок-
сихлорид лантана (LaOOH, PDF 00-019-0656) и 
безводный хлорид лантана (LaCl3, PDF 00-012-
0605). 

Предположительный процесс взаимодей-
ствия La(он)3 с NH4Cl описывается уравнения-
ми: 

La(OH)3 → La(O)OH + H2O (200–400 °С)
La(OH)3 + 9NH4Cl → 

→ (NH4)2LaCl5 + 3H2O + 4NH3↑ + 4HCl 
(240–285 °С)

(NH4)2LaCl5 → LaCl3 + 2NH3↑ + 2HCl 
(288–305 °С)
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Таким образом, нагревание смеси La(он)3 с 
NH4Cl в диапазоне температур от 240 до 285 °С 
приводит к образованию двойного хлорида 

(NH4)2LaCl5, который разлагается при темпера-
туре 288–305 °С до безводного LaCl3.
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иССледование реологичеСкиХ СвойСтв 
гидрозолей на оСнове киСлородСодержащиХ 

Соединений редкоземельныХ элементов
В.С. Макулова, К.А. Малышева, И.А. Белова, А.Г. Васин, И.В. Деркачева, Е.Д. Кузнецова

Научный руководитель – к.х.н., доцент И.А. Белова
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 
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для получения новых материалов с задан-
ными улучшенными свойствами в таких отрас-
лях, как медицина, атомная и лазерная техни-
ка, оптическое приборостроение, производство 
стекла и керамики используют высокодисперс-
ные вещества на основе соединений редкозе-
мельных элементов. Такие системы обладают 
рядом уникальных характеристик [1, 2]. одним 
из таких свойств является возможность образо-
вания пространственных структур.

Были проведены реологические исследо-
вания при помощи ротационного вискозиметра 
«реотест-2». исследуемые нанодисперсные си-
стемы кислородсодержащих соединений (к.с.с.) 

иттрия, самария и гадолиния были синтезирова-
ны методом прямой конденсации [3].

В результате исследований получены кри-
вые течения и эффективной вязкости для гидро-
золей к.с.с. иттрия, самария и гадолиния различ-
ных концентраций дисперсной фазы. В качестве 
примера на рис. 1 и 2 представлены реологиче-
ские кривые для гидрозоля на основе к.с.с. сама-
рия. аналогичные зависимости были получены 
для системы к.с.с. иттрия и гадолиния. 

Уменьшение вязкости при увеличении ско-
рости сдвига свидетельствует о том, что система 
обладает свойством псевдопластичности. При 
больших скоростях сдвига происходит практи-

рис. 1.		Кривые	течения	гидрозоля	к.с.с.	сама-
рия	при	различных	концентрациях	дисперсной	
фазы:	1	–	12,5	г/л;	2	–	25	г/л;	3	–	27	г/л;	4	–	31	
г/л;	5	–	35,3	г/л	(в	пересчете	на	оксид	самария)

рис. 2.		Кривые	эффективной	вязкости	гидро-
золя	к.с.с.	самария	при	различных	концентра-
циях	дисперсной	фазы:	1	–	20	г/л;	2	–	31	г/л;	
3	–	35,3	г/л	(в	пересчете	на	оксид	самария)
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чески полное разрушение структуры. из пред-
ставленных зависимостей также следует, что с 
ростом концентрации золя максимальные зна-
чения эффективной вязкости резко возрастают. 
В таблице 1 приведены значения минимальных 
(ηmin) и максимальных эффективных вязкостей 
(ηmax) для исследуемых гидрозолей с указанны-
ми концентрациями.

на рис. 3 представлены кривые течения для 
концентрированного золя кислородсодержаще-
го соединения иттрия, полученные в режиме 
нагрузки и разгрузки системы. на приведенной 
зависимости наблюдается петля гистерезиса, 
что указывает на тиксотропное поведение си-
стемы. Следовательно, связи между частицами в 
структурированной сетке обладают обратимым 
характером. 

Таким образом, в ходе проделанной работы 
были получены кривые течения и эффективной 
вязкости для гидрозолей к.с.с. иттрия, самария 
и гадолиния. Показано, что в данных системах 
образовываются структуры, обладающие тиксо-
тропными свойствами.
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Керамическое МоКС-топливо (от англ. 
Mixed	 oxide) представляет собой смесь окси-
дов PuO2 и UO2 и в настоящее время является 
одним из самых перспективных видов топлива 
для ядерных реакторов, поскольку выделение 
энергии при распаде 1 грамма плутония экви-
валентно энергии, выделенной при распаде 100 
грамм извлеченного из оЯТ урана, энергии вы-
деляющейся при сжигании 1500–3000 кубоме-
тров природного газа, 2–4 тонн угля или 1 тонны 
нефти. Также использование МоКС-топлива по-

зволяет сократить накопление плутония получая 
его переработкой оЯТ, что также сократит объ-
ем высокоактивных и опасных радиоактивных 
отходов.

для проведения исследования в данной ра-
боте используется метод механического смеше-
ния и совместный размол порошков PuO2 и UO2. 

Целью работы является определение пара-
метров производства таблеточного МоКС-то-
плива, на каждом этапе технологической цепоч-
ки, для получения необходимых свойств готовой 

таблица 1. Максимальные и минимальные вязкости 
исследуемых гидрозолей

исследуемая 
система

Концентра-
ция дисперс-
ной фазы, г/л

ηmax, 
мПа • с

ηmin, 
мПа • с

к.с.с. иттрия 75,0 1740 3,3
к.с.с. самария 35,3 1650 2,9

к.с.с. гадолиния 28,3 1500 3,0

рис. 3.		Кривые	течения	гидрозоля	к.с.с.	
иттрия	(с	=	75	г/л	по	Y2O3),	полученные	
в	режиме:	нагрузки	(1),	разгрузки	(2)	и	
нагрузки	через	10	мин.	после	разруше-
ния	первоначальной	структуры	(3)
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продукции (спеченной МоКС-таблетки) (плот-
ность, пористость, гомогенность распределения 
металлов, однородность образовавшихся твер-
дых растворов).

В данной работе проводились исследования 
по влиянию общего времени вихревого размола 
смеси порошков диоксидов урана и плутония на 
насыпную плотность измельченной смеси при 
прочих равных условиях: соотношение масс по-
рошков в смеси, общая масса навески порошков, 
частота магнитного поля аппарата вихревого 
размола. 

для смешения и одновременного размола 
порошков используется электромагнитный ап-
парат вихревого размола, где в магнитном поле 
порошки измельчаются ферромагнитными игла-
ми, причем материал, из которого изготовлены 
иглы и реакционный стакан, должен минимизи-
ровать попадание частиц металла в основную 
смесь. обработка смеси производилась в маг-
нитном поле частотой 50 Гц, причем общее вре-
мя обработки складывается из нескольких ци-
клов для устранения перегрева основной смеси 
и аппарата Вр. 

В результате получения экспериментальных 
данных видно, что насыпная плотность имеет 

практически прямую зависимость от времени 
смешения, но при времени обработки больше 14 
минут плотность практически прекращает из-
меняться, в конечном итоге перестает зависеть 
от времени, это обуславливается достижением 
минимально возможного размера частиц смеси. 

Также при длительной обработке смеси воз-
можно уплотнение смеси в результате перегрева, 
при этом порошок начинает «прилипать» к стен-
кам реакционного стакана и к иглам, что пагуб-
но влияет на характеристики основной смеси.
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на различных переделах радиохимического 
производства образуются серебросодержащие 
продукты. К ним относятся рафинаты экстрак-
ционного передела радиохимической перера-
ботки оЯТ и производства смешанных оксидов 
(МоКС-производства). Удаление серебра из 
продуктов радиохимического производства обу-

словлено его каталитической активностью и яв-
ляется необходимым условием при упаривании 
рафинатов, их последующем кондиционирова-
нии и отверждении. используемые на текущий 
момент технологические схемы не предусма-
тривают количественное отделение серебра из 
азотнокислых растворов. изучение способов 

рис. 1.		Зависимость	насыпной	плотно-
сти	от	времени	смешения	порошков
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извлечения серебра, удовлетворяющих услови-
ям радиохимического производства, вызвано 
как технологической целесообразностью, так и 
получением ценного компонента в концентриро-
ванном и пригодном для дальнейшей переработ-
ки виде.

В настоящее время разработано множество 
методов регенерации серебра из жидких сере-
бросодержащих отходов, в основе которых ле-
жат реакции осаждения, электролитические и 
сорбционные процессы. однако существующие 
способы либо не обеспечивают полноту выде-
ления серебра, либо не учитывают особенности 
поведения актиноидов при извлечении серебра, 
что приводит к изменению в растворе их исход-
ных форм и отделению совместно с серебром.

Целью данной работы является разработка 
способа извлечения серебра из азотнокисло-
го актиноид-содержащего раствора без суще-
ственного изменения ионного состава раство-
ра и концентрации актиноидов в растворе. для 
выполнения поставленной задачи предлагается 
использовать бессолевой восстановитель, про-
дуктами разложения которого являются простые 
газообразные вещества и вода, слабый комплек-
сообразователь, обеспечивающий одновремен-
ное получение легковосстанавливающихся до 
твердофазных форм комплексных соединений 
серебра и устойчивых в растворе комплексных 
соединений актиноидов.

В качестве комплексообразователя исполь-
зовали аминоуксусную кислоту (глицин), об-
разующую в кислых средах с ионами серебра 
аддукты за счет координации с неподеленными 
электронными парами атомов кислорода карбок-
сильной группы, константы устойчивости кото-
рых малы (lgК < 1) [1], а с ионами лантанидов и 

актинидов – более устойчивые внутрисферные 
монодентатные комплексы [2]. Восстановление 
серебра до твердофазных форм из комплексного 
соединения с аминоуксусной кислотой проводи-
ли карбогидразидом.

В ходе лабораторных исследований азотно-
кислый серебросодержащий раствор нейтрали-
зовали гидразин-гидратом или глицином до рн 
0,8–1,0, затем вносили комплексообразователь 
до мольного соотношения между глицином и 
азотной кислотой в интервале (2,0 : 1) – (3,6 : 1) 
для поддержания рабочего рн раствора в диапа-
зоне 1,0–2,5, повышали температуру реакцион-
ной среды до 50–80 °С, вводили карбогидразид в 
мольном соотношении к серебру (0,1 : 1) – (1 : 1), 
процесс восстановления вели в течение 40–60 
мин. с последующим отделением и растворени-
ем осадка в азотной кислоте с концентрацией 
410 г/л. аналитический контроль проб на оста-
точное содержание серебра в растворе после 
извлечения осуществляли методами атомно-аб-
сорбционной спектрометрии и масс-спектроме-
трии. Удельную активность растворов до и после 
выделения серебра оценивали гамма-спектроме-
трическим способом. оценку величины зерен 
выделяемого металлического серебра проводи-
ли с использованием системы Zetasizer Nano.

Лабораторную апробацию проводили на 
серебросодержащем продукте идентичном ра-
финату экстракционного передела МоКС-про-
изводства. разработанный способ позволяет 
получить в объеме раствора быстро седименти-
руемый крупнокристаллический (с преобладаю-
щим размером зерна 5–9 мкм) и хорошо филь-
труемый осадок металлического серебра. Выход 
серебра в осадок составил 99,8 % при коэффици-
енте очистки от америция более 3,1 • 104 [3].
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В Томском политехническом университете 
была разработана фтороаммонийная технология 
переработки бериллийсодержащих материалов 
[1]. По данной технологии природное или техно-
генное бериллийсодержащее сырье сплавляют с 
гидрофторидом аммония при 180–200 °С. Фто-
рированный продукт растворяют в воде. нерас-
творимый осадок, представляющий собой смесь 
фторидов кальция, алюминия и магния, отфиль-
тровывают и направляют на утилизацию. Берил-
лийсодержащий раствор очищают от примесей 
кремния, железа и алюминия при повышенных 
уровнях рн добавлением NH4OH. После удале-
ния осажденных примесей раствор упаривают, 
производят кристаллизацию тетрафтороберил-
лата аммония ((NH4)2BeF4). далее из (NH4)2BeF4 
термическим разложением получают фторид 
бериллия (BeF2). из фторида, в свою очередь, 
магнийтермическим восстановлением получают 
металлический бериллий. Целью дальнейших 
исследований являлась переориентация разра-
ботанной фтороаммонийной технологии полу-
чения металлического бериллия на получение 
гидроксида бериллия (Ве(он)2).

Гидроксид бериллия является наиболее не-
обходимым продуктом переработки бериллий-
содержащего сырья. Ве(он)2 используют для 
получения медно-бериллиевых сплавов (берил-
лиевых бронз). Производство данных сплавов 
является наиболее много тоннажным среди все-
го ассортимента бериллиевой продукции [2].

Получить Ве(он)2 прямым осаждением из 
очищенного раствора (NH4)2BeF4 путем осажде-
ния с помощью NH4OH не удалось. При исполь-
зовании в качестве осадителя соды или гидрок-
сида натрия выход осадка Ве(он)2 находился на 
уровне 54–60 %, что соответствует литератур-
ным данным [3]. При добавлении 100 %-ного из-
быточного количества осадителя, содержащего 
катионы натрия, образовался тетрафтороберил-
лат натрия (Na2BeF4). невозможность полно-
го выделения бериллия в фазу гидроксида при 
высоких уровнях рн = 10–12 связана с высокой 
прочностью комплексного аниона BeF4

2–.
далее очищенный раствор тетрафторобе-

риллата аммония упаривали, производили кри-
сталлизацию (NH4)2BeF4. Кристаллы тетрафто-
робериллата аммония подвергали термической 
диссоциации при 400–450 °С и при 780–800 °С 
согласно разработанной технологии [1]. В пер-
вом случае (при 400–450 °С) был получен про-
дукт состава NH4Be2F5. Продуктом термической 
диссоциации при 780–800 °С являлся фторид бе-
риллия (BeF2). из полученных фтористых солей 
готовили растворы с концентрацией 20 % масс. 
растворы обрабатывали 25 %-ной аммиачной во-
дой при 25 °С и постоянном перемешивании. По 
достижению каждого последующего уровня рн 
пульпе, образующейся в результате щелочного 
гидролиза, давали настояться в течение 1 часа, 
затем фильтровали с использованием фильтров 
«Синяя лента». осадки сушили при 150 °С и 
прокаливали при 800–850 °С. результаты иссле-
дований представлены в таблице 1.

Выход в фазу гидроксида в наибольшей сте-
пени достигается при обработке раствора фто-
рида бериллия аммиачной водой, при рн = 12 
выход составил 88,52 %. Полностью осадить бе-
риллий из раствора BeF2 не представляется воз-
можным, так как при росте концентрации NH4F 
инициируется обратная реакция фторирования 
Ве(он)2.

таблица 1. Выход Ве(он)2 в зависимости от уровня 
рн

Уровень рн

Выход Ве(он)2 
при обработ-
ке раствора 
NH4Be2F5, %

Выход Ве(он)2 
при обработ-
ке раствора 

BeF2, %

6 1,35 9,58
7 4,20 9,83
8 21,35 50,84
9 10,00 7,47
10 7,50 2,76
11 9,70 2,27
12 4,70 5,77

итого: 58,80 88,52
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Ванадийсодержащие титаномагнетитовые 
руды считаются одними из наиболее перспек-
тивных видов нетрадиционных руд и являются 
важным источником железа, ванадия и титана 
[1]. Всего на территории россии найдено и оце-
нено более 40 титаномагнетитовых месторожде-
ний. несмотря на то, что титаномагнетитовые 
руды давно используются в качестве сырья для 
получения чугуна, стали и солей ванадия [2], 
технология их переработки продолжает непре-
рывно развиваться. Это связано с проблемой 
комплексности использования сырья.

на сегодняшний день существует несколько 
способов переработки титаномагнетитовых руд. 
наиболее перспективными среди технологий 
вскрытия руд являются фторидные технологии, 
преимущества которых: экологичность, прием-
лемость использования реагентов и низкая сто-
имость. Условием рентабельности фторидных 
технологий является использование фтора и 
фтороводорода в чистом виде, или в виде более 
технологичного фторида и фторида аммония [3].

В данной работе рассмотрен фторидный 
гидрометаллургический способ обогащения 
титаномагнетитовой руды. он позволяет прове-
сти разделение руды на железный концентрат и 
титано-ванадиевый концентрат. Метод основы-
вается на выщелачивание соединениями содер-
жащими ионы аммония ((NH4)

+) и фтора (F–), 
в данной работе в качестве выщелачивающего 
агента использован фторид аммония. Концен-
трацию водного раствора фторида аммония ва-
рьировали в широком диапазоне от 0,08 до 4,2 
моль/л. Эксперименты проводились в полиэти-
леновых агитаторах объемом 1000 мл при посто-
янном перемешивании в течение 20 часов при 

соотношение Т : ж = 1 : 3. исследуемые образцы 
представляла собой измельченный материал 
крупностью 3–0 мм. Массы исследуемых образ-
цов составляли 150 г.

исследования фазового состава и струк-
турных параметров образцов проводили на 
CuKα-излучении на дифрактометре XRD-6000. 
анализ фазового состава проведен с использо-
ванием программы полнопрофильного анализа 
POWDER CELL 23, а также баз данных PDF 4+. 
Содержание элементов в растворе определяли 
на спектрометре ICAP 6200 Duo методом атом-
но–эмиссионной спектрометрии.

В результате исследований было определе-
но, что с увеличением концентрации фторида 
аммония в растворе, возрастает степень вскры-
тия рудного материала. наименьшее содержа-
ние титана (1,9 % масс.) достигнуто в образцах, 
обработанных раствором фторида аммония с 
концентрацией 4,2 моль/л.

Содержание железа в твердой фазе увели-
чивается при концентрации фторида аммония от 
0,08 до 0,42 моль/л с 53,02 до 62,80 %, соответ-
ственно. При дальнейшем увеличении концен-
трации фторида аммония массовая доля железа 
в твердой фазе снижается примерно до 30 %. Это 
является негативным фактором, в связи с тем, 
что образуется в меньшей степени обогащенный 
железный концентрат. Вероятно, это связанно с 
образованием фторидных комплексов железа 
(NH4)3FeF6, где массовая доля железа 25 %.

Таким образом, представлен способ выще-
лачивания титаномагнетитовых руд фторидом 
аммония. Показано, что для наиболее полного 
извлечения титана из исходного сырья в рас-
твор, предпочтительнее использовать более 
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концентрированные растворы фторида аммо-
ния. для обогащения руды по железу, наиболее 
оптимальной концентрацией фторида аммония 
является 0,42 моль/л. Представленный метод по-

зволяет эффективно переработать титаномагне-
титовую руду, с получением железного и тита-
но-ванадиевого концентратов.
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В отличие от содержащихся в отработавшем 
ядерном топливе (оЯТ) рутения и родия, пал-
ладий содержит долгоживущий радиоактивный 
изотоп Pd-107 (Т1/2 = 6,5×106 лет), что ставит под 
вопрос целесообразность извлечения палладия 
из оЯТ. однако по результатам проведения ряда 
исследований установлены перспективные об-
ласти применения выделенного из оЯТ осколоч-
ного палладия в технологиях переработки ради-
оактивных отходов ядерного топливного цикла: 
для иммобилизации иода-129, улавливания три-
тия, изготовления защитных контейнеров [1]. 
Перспективным также является апробирование 
выделенного из оЯТ палладия в производстве 
твердофазных катализаторов окислительно-вос-
становительных процессов для выделения и раз-
деления актинидов в технологии радиохимиче-
ской переработки оЯТ [2]. 

Процесс выделения палладия из продуктов 
кислотного растворения волоксидированного 
оЯТ включает 2 этапа. на первом этапе произво-
дят выделение в осадок более 78 % платиноидов 
(Ru, Rh, Pd) с отделением более 98 % образую-
щихся при растворении оЯТ взвесей [3]. Второй 
этап включает переработку твердой фазы (осад-

ков), отделенной при осветлении продуктов кис-
лотного растворения оЯТ, с фракционированием 
и очисткой палладия от продуктов деления [4]. 

Предложенный метод выделения палладия 
из продуктов гидрометаллургической перера-
ботки оЯТ предполагает переведение в раствор 
при вскрытии осадка, селективное отделение из 
полученного раствора при каталитически акти-
вируемом восстановлении до металла на зерни-
стом слое катализатора, отделение с поверхно-
сти катализатора при элюировании раствором 
азотной кислоты.

В ходе лабораторных исследований исполь-
зовали осадок, отделенный методом центрифу-
гирования в ходе осветления продукта кислот-
ного растворения оЯТ ВВЭр-1000 с глубиной 
выгорания 53 ГВт×сут/т U после 7 летней вы-
держки. В результате окислительной трансфор-
мации (анодного окисления в присутствии се-
ребра (II)) отделенного палладийсодержащего 
осадка и восстановления осадка в парогазовой 
фазе (с использованием муравьиной кислоты) 
удалось растворить более 94 % осадка и сум-
марно перевести в раствор более 98 % палла-
дия. аналитические определения проводили с 
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использованием масс-спектрометра с индуктив-
но-связанной плазмой XSeries 2.

Полученный от вскрытия осадка раствор 
нейтрализовали раствором гидразин-гидрата с 
концентрацией 400 г/л до концентрации азот-
ной кислоты 0,8–2 моль/л, разбавляли деиони-
зированной водой. Восстановление палладия 
на поверхности твердофазного катализатора 
проводили путем пропускания раствора через 
зернистый слой со скоростью 6–7 колоночных 
объемов в час (к.о./ч) в аппарате колонного 
типа диаметром 10 мм и высотой 200 мм при 
температуре 75–80 °С. В качестве катализатора 
использовали платинированный силикагель и 
анионит ВП-1аП с содержанием платины 2,0 
% масс. Переведение палладия в металлическую 
форму обеспечивает его очистку от продуктов 
деления вследствие минимизации их соосажде-

ния с твердой фазой. Полнота и интенсивность 
выделения палладия из раствора достигается 
каталитической активацией процесса, протека-
ющего с восстановлением ионных форм палла-
дия из раствора на поверхности твердофазного 
катализатора и приводящего к образованию ком-
пактных отложений металла в подвижном зер-
нистом слое насадки. 

отделение извлеченного палладия в раствор 
проводили азотной кислотой с концентрацией 3 
моль/л при пропускании 4 к.о. со скоростью 3,6 
к.о./ч при температуре 80–85 °С. 

В ходе лабораторной апробации предложен-
ного способа выход палладия при выделении из 
продуктов переработки оЯТ ВВЭр-1000 соста-
вил более 95 %. очистка палладия от продуктов 
деления составила 8,4×104 [4]. 
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В процессах переработки литиевого гидро-
минерального сырья (ЛГМС) возникает задача 
экспрессного определения концентрации ли-
тий-ионов в водных растворах. особенность 
определения состоит в том, что в растворах 
ЛГМС концентрация литий-ионов в 30–150 раз 
меньше концентрации натрий и калий-ионов [1]. 
Поэтому необходимо определять низкие концен-
трации литий-ионов в присутствии большого 
избытка натрий, калий и других ионов. наибо-
лее перспективный и экспрессный метод нераз-
рушающего определения низких концентраций 
компонентов в растворах сложного солевого со-
става – потенциометрический. При его исполь-
зовании для определения низких концентраций 
литий-ионов (cLi+) применяется литийселектив-

ный электрод (ЛСЭ) ЭЛиС-142Li [2]. 
измерения потенциометрическим мето-

дом проводили на установке, представленной 
на рис. 1 [3]. она состоит из Li-селективного 
электрода, хлорсеребряного электрода сравне-
ния и иономера. Электрод предназначен для из-
мерения cLi+ в диапазоне от 0,7 мг/л до 0,7 г/л. 
для измерения концентрации Li+ менее 0,7 мг/л 
необходимо разработать способ, при котором 
электрод ЭЛиС-142Li будет иметь удовлетво-
рительные метрологические характеристики. 
Предлагаемый способ состоит в добавлении 
фонового электролита – тетрабората натрия 
(Na2B4O7) в измеряемые растворы, который не-
обходим для стабилизации их ионной силы. 
для определения оптимальной концентрации 
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Na2B4O7 выполнены исследования трех концен-
траций: 0,005; 0,00125 и 0,0005 М Na2B4O7. на 
рис. 2 показано, что в 0,005 М растворе тетрабо-
рата натрия электрод ЭЛиС-142Li имеет низкую 
чувствительность, а при уменьшении концен-
трации Na2B4O7 до 0,0005 М чувствительность 
электрода возрастает и градуировочная характе-
ристика приближается к линейной.

При исследовании влияния Na+ (рис. 3) на 
градуировочную характеристику электрода по-
казано при концентрации 7 мг/л Na+ (10-крат-
ный избыток) градуировочная характеристика 

электрода практически не изменяется. При 150 
и 300-кратном избытке Na+ (35 и 70 мг/л) чув-
ствительность электрода резко уменьшается и 
не обеспечивается возможность определения 
концентрации литий-ионов.

Калий-ионы оказывают меньшее влияние 
на градуировочную характеристику электрода 
ЭЛиС-142Li: концентрации K+ от 15 мг/л до 75 
мг/л не влияют на показания электрода (рис. 4). 
добавление 150 мг/л K+ приводит к резкому 
уменьшению чувствительности электрода.
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рис. 1.		Лабораторная	установка	для	из-
мерения	концентраций	литий-ионов

1 – цифровой регистрирующий прибор 
(иономер); 2 – литийселективный электрод 
ЭЛиС-142Li; 3 – электрод сравнения; 4 – 
термометр

рис. 2.		Градуировочные	характеристи-
ки	ЛСЭ	ЭЛИС-142Li	в	диапазоне	кон-
центраций	литий-ионов	от	0,7	г/л	до	
0,7	мкг/л:	Концентрация	Na2B4O7	(M):	
1	–	0,005;	2	–	0,00125;	3	–	0,0005

рис. 3.		Влияние	катионов	натрия	на	гра-
дуировочную	характеристику	ЛСЭ	ЭЛИС-
142Li	с	фоновым	электролитом	0,0005	М	
Na2B4O7:	1	–	без	добавки	Na

+;	2	–	7	мг/л	
Na+;	3	–	35	мг/л	Na+;	4	–	70	мг/л	Na+

рис. 4.		Влияние	катионов	калия	на	граду-
ировочную	характеристику	ЛСЭ	ЭЛИС-
142Li	с	фоновым	электролитом	0,0005	М	
Na2B4O7:	1	–	без	добавки	K

+;	2	–	15	мг/л	
K+;	3	–	75	мг/л	K+;	4	–	150	мг/л	K+
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3.	 Карелин	 В.А.,	 Микуцкая	 Е.Н.	 Потенцио-
метрическое	 определение	 фторид-ионов	 в	
обессоленных	 водах	 энергетических	 уста-

новок	//	Известия	ТПУ,	2005.–	Т.308.–	№4.–	
С.85–89.

алгоритм дозирования теплоноСителя 
для СиСтемы управления аппаратом 

деСублимации производСтва UF6
А.В. Николаев, Н.С. Криницын

Научный руководитель – к.т.н., доцент В.Ф. Дядик
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, niav@tpu.ru

рассматриваемый в работе аппарат десубли-
мации применяется на Сублиматном заводе ао 
СХК. он предназначен для получения твердо-
го гексафторида урана из многокомпонентного 
газа. аппарат десублимации представляет со-
бой стальную вертикальную обогреваемую ци-
линдрическую ёмкость, нижняя часть которого 
заканчивается конусом и запорной задвижкой. 
Внутри аппарата смонтирована трубчатка, со-
стоящая из каскада трубок Фильдо соединённых 
секционно-параллельно. Трубки закреплены 
верхними концами в крышке аппарата.

десублимация гексафторида урана прохо-
дит во время движения нагретого технологиче-
ского газа вдоль трубчатки, в которую подаётся 
хладагент. Температура и давление в аппарате 
подобраны таким образом, что происходит фазо-
вый переход целевого продукта из газообразного 
состояния в твёрдое вещество и его постепенное 
нарастание на поверхности трубчатки. Сброс 
накопленного гексафторида урана выполняется 
в результате пропускания через трубчатку ап-
парата теплоносителя с высокой температурой. 
Скорость нарастания десублимата зависит не 
только от температуры поверхности трубчатки 
и технологического газа, но и концентрации ак-
тивных компонентов газа. По известной равно-
весной концентрации компонента определяется 
рабочий диапазон температур в котором процесс 
десублимации идёт наиболее эффективно. Таким 
образом, путем изменения расхода хладагента 
при известной концентрации целевого продукта 
в аппарате, можно поддерживать температуру на 
поверхности трубчатки в нужном диапазоне. 

на сегодняшний день перед многими пред-
приятиями ставится задача снижения эксплуа-
тационных затрат. одним из способов является 
повышение эффективности работы отдельных 
узлов аппарата. Узел подачи теплоносителя или 

хладагента в трубчатку включает в себя как под-
готовительную аппаратуру, так и распредели-
тельную обвязку на самом десублиматоре. Су-
ществующий алгоритм управления аппаратом 
десублимации не учитывает нагрузку на аппарат 
и состав перерабатываемого сырья, что влечёт 
за собой нерациональное расходование хлада-
гента. его переизбыток приводит к излишней 
нагрузке на его подготовку и рециркуляцию.

разработка алгоритма управления, учиты-
вающего объем целевого продукта в техноло-
гическом газе, текущее время работы в режиме 
накопления десублимата позволит снизить экс-
плуатационные затраты, связанные с подготов-
кой теплоносителя и хладагента. 

Ввиду ограниченного количества контроли-
руемых параметров решение задачи минимиза-
ции эксплуатационных затрат затруднительна. 
Выгодным решением является использование 
метода математического моделирования, что по-
зволяет выявить необходимые зависимости для 
построения адаптивной системы управления. 
ранее была получена математическая модель 
описывающая термодинамические процессы, 
проходящие между хладагентом, нарастающим 
слоем десублимата и технологическим газом 
[1]. Тепловой эффект химической реакции рас-
считывался исходя из концентрации целевого 
продукта в технологическом газе и оказывал 
основное влияние на нагрев хладагента в труб-
чатке. В тоже время, толщина слоя, нарастающе-
го десублимата оказывает влияние на скорость 
десублимации, снижает теплопроводность всей 
системы. В результате чего происходит повы-
шение температуры пограничного слоя со сто-
роны технологического газа, что приводит к 
замедлению процесса десублимации. Момент 
наступления теплового равновесия характеризу-
ет окончание процесса массообмена. По данным 
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математического моделирования составлена за-
висимость расхода хладагента в трубчатке аппа-
рата от толщины слоя десублимата и концентра-
ции целевого продукта в технологическом газе.

на основании результатов проведенных ис-
следований был разработан алгоритм дозиро-
вания теплоносителя для системы управления 

аппаратом десублимации производства гексаф-
торида урана. алгоритм является адаптивным к 
изменению состава технологического газа и из-
менению длительности накопления десублима-
та. он позволит сократить расход теплоносителя 
при плановой производительности десублима-
тора.
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При переработке монацитовых концентра-
тов, представляющих собой комплексные фос-
фаты редкоземельных элементов, тория и урана, 
одной из наиболее сложных является задача раз-
деления рЗЭ и радиоактивных элементов.

Щелочной метод позволяет уже в начале 
схемы отделить фосфор и смесь рЗЭ [1]. При 
этом радиоактивные элементы осаждаются в 
виде смеси гидроксида тория и ураната натрия. 
для определения возможности отделения урана 
от тория в этой смеси с помощью хлорида ам-
мония необходимо было изучить поведение от-
дельных компонентов в процессе вскрытия. 

В данной работе приведены результаты экс-
периментов по вскрытию диураната натрия хло-
ридом аммония. 

для экспериментов использовали Na2U2O7, 
полученный из раствора нитрата уранила до-
бавлением гидроксида натрия. для получения 
хорошо фильтрующегося осадка осаждение 
проводили 0,5 н. раствором NaOH в интервале 
pH = 7–8 [2]. далее осадок ураната натрия от-
фильтровывали и сушили при температуре 115–
125 °C в течение двух часов.

охлажденный продукт измельчали, смеши-
вали с кристаллическим хлоридом аммония, 
растирали в ступке для гомогенизации и спека-
ли в фарфоровых тиглях при температуре 250–
300 °C:

Na2U2O7 + 6NH4Cl = 

= 2UO2Cl2 + 2NaCl + 6NH3 + 3H2O.
Поскольку хлорид аммония разлагается при 

температуре 337,6 °C и частично теряется в про-
цессе вскрытия, то для определения оптималь-
ного соотношения реагентов добавляли трех-, 
пяти-, семи- и десятикратный избыток NH4Cl от 
стехиометрии. нагревание проводили до полно-
го исчезновения паров аммиака. 

Хлорид уранила выщелачивали из плава во-
дой, фильтровали с целью отделения не вскрыв-
шегося диураната натрия.

определение количества урана в растворе 
проводили объемным методом с использова-
нием в качестве титранта бихромата калия [3]. 
для этого хлорид уранила переводили в сульфат, 
восстанавливали U (VI) до U (IV) в среде серной 
кислоты в течение 25 мин. и проводили титрова-
ние в присутствии ферроина.

для каждого мольного соотношения реаген-
тов анализ повторяли от 5 до 7 раз. 

результаты исследований представлены в 
таблице.

таблица 1. результаты исследования
Мольное соотноше-
ние Na2U2O7 : NH4Cl

Степень вскрытия, %

1 : 3 89,43 ± 3,10
1 : 5 90,54 ± 2,78
1 : 7 96,70 ± 1,66
1 : 10 97,57 ± 1,40
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Эксперименты показали, что с увеличени-
ем количества NH4Cl в смеси степень вскрытия 
увеличивается и достигает 97,57 % при мольном 
отношении компонентов 1 : 10. 

избыток вскрывающего реагента можно 
уловить из отходящих газов, регенерировать и 
повторно использовать для вскрытия ураната 
натрия [4]. 
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В XXI веке для всех комплексов атомной 
промышленности важную роль продолжает 
играть уран и его соединения. изотопы урана 
используются как в производстве тепловыделя-
ющих элементов для аЭС так и в производстве 
оружейного плутония.

одной из проблем добычи урана является 
обработка руд, в которых уран ввиду своего изо-
морфизма и высокой степени комплексообразо-
вания содержит сопутствующие элементы Th4+, 
Zr4+, Ce4+, Ti4+, Sc3+, Y3+ (минерал урано-торит 
(Th,U,Fe)SiO4 • nH2O, титанаты, титанотанта-
лониабаты урана, тория, редкоземельных эле-
ментов (рЗЭ), урансодержащие минералы ва-
надиевой, фосфатной и органической групп). 
от большей части сопутствующих элементов 
избавляются на стадии выщелачивания, однако 
полученный в ходе выщелачивания урановый 
раствор продолжает содержать Th4+ и рЗЭ. При-
меси Th4+ и рЗЭ удаляются в результате ионооб-
менных процессов и процесса экстракции.

ионообменные процессы заключаются в 
стехиометрическом обмене ионов одного зна-
ка между ионитом и раствором. ионообмен-
ное извлечение проходит в две стадии: сорбция 
(«поглощение» целевого вещества ионитом, 
примеси остаются в растворе «а»), десорбция 
(получение целевого вещества в растворе «Б», 
регенерация ионита) [1].

Целью данной работы является исследова-

ние разделения урана и тория при их сорбции из 
водных растворов.

для исследования были использованы ионо-
обменные смолы марки аВ 17-8 и «Amberjet».

Концентрирование тория проводилось на 
ионообменной смоле аВ 17-8 (анионит высоко-
основный).

для исследования были приготовлены 
растворы, содержащие 0,5 г нитрата тория 
(Th(NO3)4) в солянокислых (HCl) или азотнокис-
лых (HNO3) растворах с различными концентра-
циями кислот, объёмом 100 мл. ионообменную 
колонку заполняли набухшей ионообменной 
смолой объёмом 2 см3. Предварительно ионит 
промывали 2 раза по 20 мл концентрированной 
HCl или HNO3.

Сорбция проводилась: 10 М, 9 М, 8 М, 7 М, 
6 М, 5 М, 4 М, 3 М HCl; 10 М, 9 М, 8 М HNO3; рас-
творами 1 М HNO3 с 1 М, 2 М, 5 М, 7 М NH4NO3; 
2 М HNO3 с 0,1 М, 1 М, 3 М NH4NO3

десорбция проводилась: 3 М, 5 М, 7 М, 
9 М HCl; 1 М NH4Cl; 1 М HNO3 с 1 М, 2 М, 7 М 
NH4NO3; 2 М HNO3 с 1 М, 2 М, 7  М NH4NO3; ди-
стиллированной водой. 

Концентрацию тория и урана определяли 
с использованием рентгенофлуоресцентного 
спектрометра Thermo Electron Quant’X. Фильтр 
для определения тория был выбран «High Za», 
соответствующий рассеянным и радиоактив-
ным элементам. регистрация импульсов соот-
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ветствующих торию проводилась в интервале 
12,28–13,56 кэВ. Время регистрации импульсов 
100 с, при наличии мёртвого времени, которое 
составляло 40–50 %. измерение проводилось 
после каждого пропускания 10 мл ториевого или 
уранового раствора через ионообменную смолу. 
для анализа отбирали 2 мл раствора.

Концентрирование урана проводилось на 
ионообменной смоле «Amberjet» (сильнооснов-
ная ионообменная смола 1 типа). Водные раство-
ры для исследования содержали нитрат уранила 
(UO2(NO3)2) с концентрацией 1 г/л и различное 
количество серной кислоты, добавление, кото-
рой контролировалась pH-метром.

В результате проведённых исследований 
было определено, что при сорбции тория из 

7 М солянокислого раствора наблюдается наи-
меньшее количество зарегистрированных им-
пульсов, принадлежащих торию. Это указывает 
о высокой степени концентрирования тория на 
ионнообменной смоле. Подобный результат до-
стигается при сорбции тория из азотнокислого 
9 М раствора. 

При десорбции тория наибольшая степень 
по торию отмечается при использовании смеси 
растворов 1 М HCl и 1 M NH4Cl. В азотнокислой 
среде десорбцию тория следует проводить дис-
тиллированной водой.

исследования сорбции урана показали что, 
благоприятными условиями сорбции является 
использование сернокислой среды с pH = 1,5.
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За последнее время проявляется значи-
тельный интерес к гидридам редкоземельных 
металлов, оправданный своеобразием их хими-
ческой природы и возможностями практическо-
го использования. Лигатуры рЗЭ-Fe являются 
новыми продуктами, использование которых 
может значительно упростить применение твер-
дофазного легирования (ТФЛ) при производстве 
высокоэнергетических постоянных магнитов 
(ВЭПМ), что позволит значительно улучшить их 
магнитные характеристики [1].

наиболее важным и широко используемым 
методом получения гидридов рЗЭ является пря-
мое воздействие чистого водорода на металл. 
Каждой конкретной системе металл-водород 
свойственны свои оптимальные условия прове-
дения. При таком взаимодействии металла с во-
дородом образуются минимум нежелательных 
побочных продуктов.

Получить гидрид можно также взаимодей-
ствием металла-восстановителя (например, 
магний) с соответствующим оксидом, в присут-

ствии водорода или взаимодействием оксида с 
гидридом металла. Этот метод иногда относят 
к прямым методам гидрирования. однако этим 
методом не всегда удается получить химически 
стабильные и очищенные от примесей гидриды. 
В случаях неприменимости прямых методов ги-
дрирования используют косвенные методы по-
лучения [2]. 

на процесс гидрирования оказывают влия-
ния множество факторов: давление, температу-
ра, наличие примесей, чистота водорода, состоя-
ние поверхности металла, и др. В докладе будут 
изложены результаты исследований по влиянию 
температуры на скорость процесса гидрирова-
ния лигатур на основе рЗЭ.

Установка по гидрированию лигатур вклю-
чает вакуумный пост, систему обезвоживания 
газов с помощью силикагеля, газовую рампу с 
водородом и гелием, систему отчистки водоро-
да с помощью никелида лантана, реактор для 
исследования кинетики процесса в изотерми-
ческих условиях, а также систему регистрации 
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температуры и давления в реакторе и коммуни-
кациях. 

необходимость исследования влияния тем-
пературы на скорость процесса гидрирования 
обуславливается тем фактором, что обработка 
лигатур водородом проводится при температу-
рах, близких к равновесным условиям, что при-
водит к одновременному самопроизвольному 
протеканию двух реакций: гидрирование и деги-
дрирование.

Лабораторные исследования показали, что 
при температурах 25–50 °С и для навесок лига-
туры 70Nd-30Fe массой 3–5 г наблюдается более 
полное гидрирование высоконеодимого сплава, 
чем при температурах 75–200 °С. оказывается, 
что влияние температура оказывает преимуще-
ственно на длительность индукционного перио-
да, а не на скорость процесса в целом. 

При температуре 50 °С наблюдается мак-
симальный индукционный период в течение 6 
минут. С увеличением навески до 200 г индук-

ционный период практически исчезает. на осно-
вании этих данных можно сделать вывод, что он 
характерен только для температур 25–50 °С. на 
процесс гидрирования при температурах выше 
100 °С сказывается выделение тепла за счёт ре-
акции гидрирования.

Такое влияние температуры на длитель-
ность индукционного периода связано со скоро-
стью проникновения водорода по границам зе-
рен вглубь материала. При низкой температуре 
скорость проникновения водорода (диффузии) в 
материал низка, трещины незначительны, а зна-
чит, незначительна реакционная поверхность. 
Скорость гидрирования резко возрастает толь-
ко после образования достаточного количества 
транспортных трещин, которые обеспечивают 
беспрепятственное проникновение газа к по-
верхности материала.

В связи с этим температурный интервал 
80–100 °С является оптимальным, что позволяет 
достигнуть степени гидрирования свыше 90 %.
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иССледование продуктов фотолиза 
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Тиосульфат бария (BaS2O3 • H2O) применя-
ется в производстве искусственного перламу-
тра, придавая бесцветному лаку жемчужный 
оттенок. Также он предложен в качестве титран-
та в йодометрическом методе анализа, тиосуль-
фат-ион обесцвечивает нейтральные или слабо-
щелочные растворы йода, восстанавливая его до 
йодид-иона [1].

одним из важнейших факторов, определя-
ющими устойчивость титрантов при хранении 
является воздействие на них электромагнитного 
излучения, однако до настоящего времени дей-
ствие ультрафиолетового излучения на водные 
растворы BaS2O3 не изучалось, поэтому данная 
работа посвящена исследованию фотолиза во-

дных растворов этого соединения.
При смешивании водных растворов, содер-

жащих эквивалентное количество Na2S2O3 • 5H2O 
и BaCl2 • 2H2O, получали порошок BaS2O3 • H2O, 
который промывали спиртом и сушили на воз-
духе. источником УФ-излучения была ртут-
но-кварцевая лампа дрТ-240.

40 мл водного раствора BaS2O3 с концентра-
цией 7,5×10–3 моль/л облучали в течение 40 ми-
нут при комнатной температуре. При облучении 
более 1 минуты из объема фотолита происходит 
выделение коллоидного осадка (конус Тиндаля).

Процедуру получения осадка повторяли 
многократно до накопления количества, доста-
точного для проведения анализов. образующий-
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ся осадок отделяли от раствора центрифуги-
рованием, трехкратно промывали водой, затем 
этиловым спиртом и сушили в вакуумном экс-
икаторе.

дифрактограмму полученного при фотоли-
зе осадка снимали на рентгеновском дифракто-
метре Rigaku Miniflex 600. на дифрактограмме 
присутствуют интенсивные линии, принадлежа-
щие BaSO4 (PDF 01-072-1390).

Методом иК-спектроскопии проведено ис-
следование полученного осадка, которое показа-
ло, что в иК-спектре кроме полос поглощений 
BaSO4 при 1190 см–1, 1120 см–1, 1079 см–1, 985 
см–1, 639 см–1, 611 см–1 и 540 см–1, содержатся по-
лосы поглощений, характерные для BaSO3 при 
926 см–1 и 497 см–1. 

обработка н-гексаном продукта фотолиза 
растворов BaS2O3, выделенного из раствора цен-
трифугированием, показала, что в электронном 
спектре экстракта не содержатся полосы погло-
щений, характерные для растворенной элемент-
ной серы. 

Концентрацию ионов водорода измеряли на 
inoLab pH/Ion 740 WTW с использованием ком-
бинированного электрода Sentix 81. В процессе 
фотолиза в течение 20 минут растворов объемом 
30 мл pH изменяется от 7,05 до 4,84, что указы-
вает на образование ионов водорода.

наблюдение за изменениями формы и ро-
стом частиц коллоидных продуктов фотолиза, 
образующегося при фотолизе BaS2O3, прово-
дили с помощью электронной микроскопии на 

микроскопе JEOL JEM-2100F с использованием 
сеток с формваровой подложкой. Каплю рас-
твора на формваровой подложке облучали УФ- 
излучением. После облучения, для удаления не 
фотолизованного BaS2O3, подложку промывали 
водой.

В начальный момент (до 1 мин.) на подлож-
ке происходит формирование тонких пленок, 
имеющих неправильную форму, в которых на-
блюдается муар. С увеличением времени фото-
лиза до 2 минут наблюдаются частицы округлой 
и овальной формы размером от 500 до 1000 нм. 
В течение 3–5 минут фотолиза частицы стано-
вятся более плотными, имеют эллипсовидную и 
звездчатую формы, размеры от 500 до 2000 нм.

Таким образом, в работе показано, что ос-
новным продуктом фотолиза BaS2O3 на воздухе 
является BaSO4, который используется для раз-
личных промышленных целей, а также в ради-
охимии для очистки растворов редкоземельных 
элементов от радия. Благодаря фотохимическо-
му методу, можно осуществить контроль над 
размером образующихся частиц регулировани-
ем интенсивности потока квантов электромаг-
нитного излучения, способного быстро и эффек-
тивно вызывать реакции восстановления.

результаты электронной микроскопии полу-
чены на оборудовании научно-образовательного 
инновационного центра Томского политехниче-
ского университета «наноматериалы и нанотех-
нологии».
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раСчет толщины проплавляемой мембраны 
для Слива раСплава Nd-fe-B в криСталлизатор

В.А. Пронин, А.В. Полянская, В.О. Андросов
Научный руководитель – к.х.н., доцент Ю.Н. Макасеев
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

636036, Россия, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический 65, proninvld@mail.ru.

Производство высокоэнергетических по-
стоянных магнитов (ВЭПМ) на основе редкозе-
мельных металлов в настоящее время является 
одной из ведущих наукоемких отраслей миро-
вой промышленности. Производство компакт-
ных источников магнитной энергии влечет за со-
бой развитие многих инновационных отраслей 

промышленности – автомобильной, аэрокосми-
ческой, атомной и т.д. наблюдаемое в последнее 
время ускорение развития робототехники также 
обязано появлению на рынке мощных микро-
двигателей и микроприводов на основе редкозе-
мельных магнитов.

Сегодняшний уровень развития научной 
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базы и внедрение нанотехнологий в производ-
ство магнитов говорят о скором создании уни-
кальных электронных устройств, в частности 
наноприводов для специализированных робо-
тов, не превышающих по размеру клетку че-
ловека. однако инновации касаются не только 
разработки совершенно новых устройств на 
основе ВЭПМ, актуальной задачей является 
также оптимизация существующих технологий 
получения магнитов для микропроцессорной 
техники, бытовых и промышленных приводов и 
устройств с целью снижения их цены и повыше-
ния качества, и стабильности свойств [1].

исходным сырьем для получения магнитов 
являются сплавы и лигатуры на основе рЗМ, 
которые можно получать фторидными мето-
дами. Фторидная технология может оказаться 
экономически выгодной при наличии в непо-
средственной близости производителя фтора, 
и обладает рядом отличительных достоинств: 
низкое содержание лимитирующих примесей в 
получаемых сплавах, по сравнению с прямым 
восстановлением металлов, простота аппаратур-
ного оформления, отсутствие прямого нагрева-
ния реактора, что существенно снижает эконо-
мические затраты.

С целью получения слитков более однород-
ных по химическому и фазовому составам, полу-
чения продукта в больших объемах (50–100 кг) 
требуется дальнейшая модернизация оборудова-
ния внепечного метода получения сплавов и ли-
гатур, которая заключается в совмещении опера-
ций восстановительной плавки (ВП) и разливки 
металла в изложницу. для реализации этого спо-
соба в технологии получения магнитных мате-
риалов путем ВП потребовалось обеспечить:

• пространственное разделение мест образо-
вания металла и их кристаллизации;

• необходимое время выдержки системы 
после ВП в расплавленном состоянии для 
полного отделения полученного расплава 
металла от шлака;

• максимальную скорость охлаждения рас-
плава металла после слива его в кристал-
лизатор для формирования качественной 
магнитной структуры и исключения загряз-
нения металла шлаком.

В соответствие с поставленными задачами 
была предложена конструкция аппарата, в кото-
ром используется проплавляемая пробка (мем-
брана), находящаяся на дне тигля между зоной 
ВП и медной изложницей [2].

особую роль в проведении ВП со сливом в 
кристаллизатор играют материал мембраны, ее 
толщина и диаметр, а также варианты размеще-
ния в реакционном тигле. очевидно, что мембра-
на должна в процессе ВП удерживать какое-то 
время расплав металла и шлак в тигле, а после 
их разделения расплавиться, тем самым обеспе-
чив быстрый слив сплава в расплавленном со-
стоянии в медный кристаллизатор до начала его 
кристаллизации. если проплавление мембраны 
произойдет до полного разделения металла и 
шлака в тигле, то выход металла в слиток умень-
шится, так как совместно с металлом в кристал-
лизатор попадет шлак. если же мембрана в рас-
четное время не расплавится, то может начаться 
кристаллизация металла в тигле ВП от его дна. 
Это так же может привести к снижению выхода 
металла в слиток, а в крайнем случае и к браку. 
Поэтому важно точно рассчитать толщину мем-
браны и выбрать ее материал, незагрязняющий 
полученный сплав. 

В работе будут приведены расчетные и 
экспериментальные данные по подбору мате-
риала и толщины мембраны, использующейся 
для проведения совместной восстановительной 
плавки фторидов рЗМ и железа путем слива рас-
плава металла в кристаллизатор. Полученный 
материал очень ценен для совершенствования 
технологии процесса с целью получения маг-
нитных материалов со стабильными свойства-
ми, отвечающих мировым стандартам, поэтому 
является актуальным.
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Пиритные огарки являются продуктом об-
жига пиритового концентрата при производстве 
серной кислоты и представляют собой оксид же-
леза с примесями алюмосиликатов, а также ок-
сидов, сульфитов и непрореагировавших суль-
фидов цветных металлов (медь, цинк, серебро 
и т.д.). Комплексная переработка данных техно-
генных отходов снизит экологическую нагрузку 
на местах их сосредоточения, а также позволит 
произвести полезную продукцию.

Получение напрямую металлического желе-
за из огарков трудноосуществимо ввиду переиз-
мельчения огарка и большого содержания в нем 
примесей.

Получение металлического железа хими-
ко-термическим способом является оптималь-
ным вариантом решения проблемы. Метод 
заключается в растворении огарка в соляной 
кислоте с последующим выделением хлорида 
железа и его восстановлением в токе водоро-
да до металла. Также из хлорида железа может 
быть получен оксид железа, используемый для 
производства пигментов в лакокрасочной про-
мышленности. 

для апробации данного метода был исполь-
зован пиритный огарок из полигона Пао «ПП-
ГХо» (г. Краснокаменск, Забайкальский край).

Предварительно было проведен обжиг огар-
ка с цель выжигания остаточных сульфидов и 
сульфитов. для этого огарок выдерживали 1 час 
при 700 °С. В дальнейшем для вскрытия был 
использован как исходный, так и прокаленный 
огарок.

Вскрытие в обоих случаях проводилось со-
ляной кислотой при постоянном перемешива-
нии в течение 5 часов как при нагревании, так 
и при комнатной температуре. Был использован 
раствор с различной концентрацией HCl: 10 %, 
20 % и 36,5 % (концентрированный). Получен-
ные твердые остатки, а также растворы после 
выщелачивания были проанализированы на 
атомно-эмиссионном спектрометре с индуктив-
но-связанной плазмой. результаты представле-
ны в таблице 1.

В результате вскрытия прокаленного огарка 
при комнатной температуре максимальная сте-
пень реагирования железа составила менее 15 %, 
а целевых компонентов (цинк, медь, серебро) 

таблица 1. результаты вскрытия прокаленного огарка
Температура 
вскрытия, °С

Концентра-
ция HCl, %

Степень вскрытия целевых компонентов, %
Fe Ag Cu Zn

25
10 0,35 20,77 37,02 42,47
20 4,31 24,22 40,53 41,42

36,5 14,73 16,79 40,74 41,74

80–90
10 26,68 27,31 52,33 45,16
20 97,60 15,69 53,40 42,04

36,5 97,63 19,42 57,35 48,44

таблица 2. результаты вскрытия непрокаленного огарка
Температура 
вскрытия, °С

Концентра-
ция HCl, %

Степень вскрытия целевых компонентов, %
Fe Ag Cu Zn

25
10 7,22 40,24 25,99 8,82
20 33,69 63,44 47,88 49,84

36,5 78,59 63,71 56,64 56,74

80–90
10 72,96 62,88 67,15 63,49
20 98,38 63,11 68,36 64,77

36,5 98,00 63,58 72,01 70,69
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– менее 50 %. Проведение процесса при нагре-
вании увеличило степень реагирования железа 
до 97,63 %. одновременно с этим концентрация 
HCl должна составлять не менее 20 %. В про-
тивном случае происходит резкое уменьшение 
степени вскрытия железа (26,68 %). Степень 
вскрытия целевых компонентов, а именно меди 
составила 52–57 %, цинка – 42–48 %, серебра – 
15–27 %. 

При вскрытии огарка соляной кислотой 
при 25 °C наибольшая степень вскрытия железа 
составила 78,59 %. Вместе с тем в раствор пе-

решло более 63 % серебра и 56 % цинка и меди. 
Ведение процесса при нагревании максималь-
ная степень вскрытия железа составила 98,38 %. 
Степень реагирования цинка составила 63–71 %, 
меди – 67–72 %, серебра – 62–64 % (таблица 2). 

Таким образом, наиболее оптимально про-
водить процесс вскрытия непрокаленного пи-
ритного огарка концентрированной соляной 
кислотой при температуре 80–90 °С. При дан-
ных условиях целевые компоненты наиболее 
полно переходят в раствор.

иССледование процеССа взаимодейСтвия 
KBrf4 С металличеСким иридием

К.А. Соловьева, Е.А. Царёва, В.И. Соболев
Научный руководитель – ассистент В.И. Соболев

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, nsksa94@mail.ru

Переработка накопленного на свалках элек-
тронного лома позволит повторно использовать 
многие компоненты, что способствует экономии 
природных ресурсов и снижению количества за-
трат, по сравнению с непосредственной добычей 
и переработкой руды. Так же мероприятия по пе-
реработке электронного лома положительно от-
ражаются на экологической обстановке.

Целью данной работы является рассмотре-
ние возможности применения тетрафтороброма-
та калия в качестве окисляющего агента для ис-
пользования при переработке лома, на примере 
иридия.

Тетрафторобромат калия является стабиль-
ным веществом, что облегчает его транспорти-
ровку. Так же при термическом разложении он 
проявляет сильные окислительные способно-
сти [1].

В данной работе было проведено исследо-
вание кинетики фторирования металлического 

иридия тетрафтороброматом калия. реакцию 
фторирования проводили в стеклоуглеродном 
тигле при соотношении исходных компонентов 
Ir : KBrF4 = (1 : 9,85) моль. Процесс проходил при 
температуре 673 К в атмосфере аргона. После 
взаимодействия тигель охлаждался, полученные 
продукты подвергались гидролизу, а образец 
иридия измерялся при помощи штангенциркуля. 

на основе полученных данных была по-
строена зависимость степени превращения от 
времени, показанная на рисунке 1.

далее была проведена математическая об-
работка результатов для определения уравнения, 
которым описывается полученная эксперимен-
тальная кривая [2]. наиболее точно эксперимен-
тальные данные описывает уравнение «сокра-
щающейся сферы»:

1 ‒ (1 ‒ α)1/3 = k • t,
где α ‒ степень превращения; k ‒ константа ско-
рости реакции, с‒1; t ‒ время реагирования, с.

рис. 1.		График	зависимости	степени	
превращения	иридия	от	времени	реа-
гирования	при	температуре	673	К

рис. 2.		Линеаризация	экспери-
ментальных	данных	по	уравне-
нию	«сокращающейся	сферы»
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Линеаризация по данному уравнению пред-
ставлена на рисунке 2.

По тангенсу угла наклона прямой можно 
определить константу скорости, которая состав-
ляет 2,51 • 10‒4 с‒1. Тогда зависимость степени 
превращения от времени можно описать следу-
ющим уравнением:

α = 1 ‒ (1 ‒ e2,51 • 10–4 • t)

Таким образом, полученные результаты 
демонстрируют возможность использования 
тетрафторобромата калия в качестве фториру-
ющего агента при переработке электронного 
лома. данный процесс, хорошо описывающийся 
уравнением «сокращающейся сферы», протека-
ет в кинетической области.
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влияние концентрации изопропилового 
Спирта на электропроводноСть 

раСтворов йодида Серебра
В.Д. Супруненко

Научный руководитель – к.х.н., доцент В.В. Шагалов
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, vladislav94ru@mail.ru

один из способов получения благородных 
металлов – электролиз. В этом направлении 
всегда проводились исследования в изучения 
влияния примесей, концентраций, расстояния 
между катодом и анодом и т.п.

Цель работы: определить влияние добавки 
изопропилового спирта на электропроводность 
раствора йодида серебра снятием ВаХ при раз-
личных концентрациях изопропилового спирта.

раствор готовился из смеси йода и йодида 
калия в соотношениях 1 : 5 (масс.). далее в рас-
творе растворяли навеску серебра. В раствор 
вносили определенное количество изопропило-
вого спирта до требуемой концентрации и про-
водили электролиз. расстояние между катодом и 
анодом составляло 10 мм. В процессе на катоде 
осаждается серебро, а на аноде окисляется йод. 
Йод, выделяющийся на аноде, растворяется в 
изопропиловом спирте, и не экранирует анод [1].

I2 + KI + 2Ag → 2AgI + KI

Построены зависимости силы тока от на-
пряжения (рисунок 1). добавка изопропилового 
спирта в небольшом количестве позволяет уве-
личить проводимость раствора йодида серебра, 
благодаря растворению йода. дальнейшее уве-
личение концентрации иПС не приводит к уве-
личению проводимости, а только снижает её.

Список литературы
1.	 Филиппов	А.П.,	Нестеров	Ю.В.	Редокс-про-

цессы	и	интенсификация	выщелачивания	ме-
таллов.–	М.:	Руда	и	металлы,	2009.–	236с.

рис. 1.		Вольт-амперная	характеристика	
раствора	йодида	серебра	при	различной	
концентрации	изопропилового	спирта
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М.В. Супруненко
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Цена за 1 кг вольфрама, полученного по раз-
личным технологиям [1–3], увеличилась с 10$ 
(2000 г.) до 56$ (2014 г.), что является признаком 
увеличения спроса на вольфрам и недостатка 
предложения [4]. Мировые объемы производ-
ства вольфрама составляют порядка 25 тыс. 
тонн в год [5].

Предлагаемая схема получения параволь-
фрамата аммония из вольфрамового концентрата 
включает стадии автоклавного содового выще-
лачивания вольфрама, фильтрации, выделения 
вольфрамат-ионов из маточника на ионнообмен-
ной смоле, десорбции вольфрамат-ионов и кон-
центрирования с осаждением паравольфрамата 
аммония.

для проведения процесса ионообменного 
выделения вольфрамат-ионов в качестве воль-
фрамсодержащего раствора использовался про-
дуктивный раствор автоклавно-содового выще-
лачивания с содержанием вольфрама 64,02 г/л. В 
качестве ионита использовался амфолит марки 
Purolite. Сорбция проходила в статических ус-
ловиях в соотношении фаз Т : ж = 1 : 8 в течение 
одного часа. избыточная основность нейтрали-
зовалась концентрированной соляной кислотой.

Концентрация вольфрама определялась 
методом атомно-эмиссионной спектрометрии. 
Концентрация карбонат- и гидрокарбонат-ионов 
определялась методом кислотного титрования с 
двумя индикаторами.

Как видно из графика на рисунке 1, наи-
большее количество вольфрама сорбируется при 
pH = 7, однако при данной кислотности начина-
ется образование белого хлопьеобразного осад-
ка – выпадение вольфрамовой кислоты [6]. Вы-

падение какого-либо осадка на этапе подготовки 
к сорбции ведет к нарушению технологического 
процесса, а выпадение вольфрамовой кислоты 
– к неизбежным потерям вольфрама. Таким об-
разом, наиболее оптимальным значением pH яв-
ляется 8,5–9, при данном значении существенно 
увеличивается количество сорбированных воль-
фрамат-ионов, но еще не начинается выпадение 
осадка вольфрамовой кислоты.

При увеличении основности раствора 
уменьшается сорбция вольфрамат-ионов, что 
объясняется конкурирующей сорбцией карбо-
нат- и гидрокарбонат-ионов в связи с увеличени-
ем их концентрации. Последние плохо десорби-
руются растворами хлорида аммония, поэтому 
при десорбции необходима дополнительная ста-
дия регенерации смолы.
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рис. 1.		Количество	сорбирован-
ных	вольфрамат-ионов	в	зависи-
мости	от	кислотности	среды
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В настоящее время в плавиковом шпате 
(флюорите) содержится большое число полез-
ных химических элементов. например: берил-
лий, магний, литий, алюминий, редкоземельные 
элементы, уран, и другие полезные элементы. 
Следовательно, перевод плавикового шпата в 
растворимую форму для дальнейшего извлече-
ния полезных компонентов из растворов являет-
ся актуальной проблемой для современной хи-
мической технологии.

Также были рассмотрены основные место-
рождения плавикового шпата, содержащие в 
своих рудах полезные элементы. особое внима-
ние уделялось бериллию [1].

на данный момент существует флотацион-
ная переработка флюоритовых руд, однако мы 
будем использовать вскрытие флюорита при по-
мощи кислот [2].

Все эксперименты проводились на лабора-
торной микроволновой системе MARS 6 [3]. В 
качестве исходной навески использовалась руда 
Ярославская ГоК. навески руд, одинаковой мас-
сы, помещались во фторопластовый автоклав. 
Фторопласт является хорошим антикоррозион-

ным материалом от фтора и фторидов. Затем к 
навескам руды приливались различные смеси 
кислот и проводилось вскрытие в лабораторной 
микроволновой системе MARS 6 при различных 
мощностях и одинаковом времени процесса. 
После этого полученную суспензию фильтрова-
ли. Твердый остаток прокаливался в муфельной 
печи при высокой температуре в течении часа. 
Прокаленный осадок взвешивался при помо-
щи аналитических весов и находится степень 
вскрытия.

далее эксперименты проводились при раз-
личном времени вскрытия процесса при опти-
мальной мощности вскрытия, полученной из 
предыдущих экспериментов.

на основе полученных результатов, строи-
лись графики зависимостей степени вскрытия 
от мощности и степени вскрытия от времени 
вскрытия. Также полученные результаты, объяс-
нили невозможность использования серной кис-
лоты, как основного вскрывающего реагента.

Были сделаны вывод о наиболее лучших 
вскрывающих реагентов и условиях для вскры-
тия флюорита.
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За годы переработки природного урана 
скопилось большое количество отвального гек-
сафторида урана (оГФУ). из-за невозможности 
широкого коммерческого применения страны 
вынуждены хранить или перерабатывать опас-
ные отходы. до сих пор в мире не разработана 
промышленная схема полной утилизации оГФУ. 
С точки зрения безопасности, принято перево-
дить отвальный гексафторид урана в другие 
формы удобные для хранения и дальнейшего 
использования.

Существуют следующие способы перера-
ботки отвального UF6: 1) восстановление оГФУ 
водородом с получением безводного фтороводо-
рода и тетрафторида урана; 2) восстановление 
оГФУ в водяной низкотемпературной плазме с 
получением безводного фтороводорода и окси-
дов урана; 3) восстановление оГФУ органиче-
скими соединениями с получением фтороргани-
ческих соединений (озонобезопасные фреоны) и 
тетрафторид урана; 4) восстановление оГФУ се-
рой с получением гексафторида серы и тетраф-
торида урана.

Целью данной работы является рассмо-
трение существующих способов реконверсии 
обеднённого гексафторида урана, расчет термо-
динамических параметров, выбор наиболее пер-
спективного с точки зрения получаемых продук-
тов и термодинамических величин.

Согласно термодинамическим параметрам, 
полученным из расчета (расчет ΔG при задан-
ной температуре осуществлялся с помощью 
первого приближения Улиха), взаимодействие 
гексафторида урана с водородом, серой и четы-
рёххлористым углеродом происходит с большим 
выделением теплоты (реакции экзотермические, 
Δн ˂  0). В отличии от реакции восстановления 
оГФУ водородом и четырёххлористым углеро-
дом, ΔHr восстановления серой в 6–7 раз выше и 
составляет ‒ 444 кдж/моль.

расчет энергии Гиббса взаимодействия 
UF6 + H2 = UF4 + 2HF в интервале температур от 
298 К до 1298 К показал, что реакция практиче-
ски необратима (ΔG ≈ ‒270 кдж/моль). Kонстан-
та равновесия реакции имеет максимальное зна-

чение при Т = 498 К (Кр = 1,45 • 1029).
наиболее вероятным условием для прохож-

дения реакции 3UF6 + S = 3UF4 + SF6 является 
температура равная 298 К. При этом значении 
энергия Гиббса равна ‒ 319,716 кдж/моль и кон-
станта равновесия 1,1 • 1056. Такие термодинами-
ческие параметры указывают на большие зна-
чения выхода продуктов прямой необратимой 
реакции. на рисунке 1 представлен график за-
висимости натурального логарифма константы 
равновесия от величины, обратной температуре.

Восстановление оГФУ водой возможно при 
высоких температурах Т = 1298 К. Этим услови-
ям соответствуют термодинамические величины 
равные ΔGr = ‒597,061 кдж/моль; Кр = 1,07 • 1024. 
Тепловой эффект реакции равен 121,59 
кдж/моль. Процесс происходит с поглощением 
теплоты – эндотермическая реакция.

Взаимодействие оГФУ с CCl4 возможно при 
невысокой температуре 298 К. При этом наблю-
дается большой выход продуктов реакции. Кон-
станта равновесия равна 2,61 • 1012. При более 
высоких температурах, например, при Т = 1298 К 
наблюдается наибольшее значение энергии 
Гиббса ΔGr = ‒910,016 кдж/моль [1].

Таким образом, полученные значения тер-
модинамических параметров указывают на то, 
что метод восстановления оГФУ серой с полу-
чением гексафторида серы и тетрафторида ура-
на является наиболее перспективным. 

рис. 1.		График	зависимости	натураль-
ного	логарифма	константы	равновесия	
от	величины,	обратной	температуре
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Применение сорбционных процессов для 
извлечения ионов WO4

2– из вольфрамсодержа-
щих растворов с помощью анионообменных 
смол широко известно и используется для по-
лучения товарного продукта (WO3) с чистотой 
не менее 99,97 %. актуальной задачей при-
кладной химии растворимых вольфмрасодер-
жащих соединений является исследование и 
применение опыта ионообменных процессов 
для растворов, содержащих комплексные сое-
динения, к которым следует отнести двойную 
соль диоксопентафторовольфрамата аммония 
– (NH4)3WO2F5 = (NH4)3[WO2F4]F. Предваритель-
ные лабораторные исследования по проведению 
процессов сорбции W-иона из водных растворов 
диоксопентафторовольфрамата аммония на ани-
онообменной смоле аВ-17-8 показали возмож-
ность извлечения целевого компонента из про-
дуктивных растворов с выходом не менее 80 %. 
Целью настоящего исследования является уста-
новление формы фторидного комплексного иона 
вольфрама, сорбирующегося на ионообменной 
смоле аВ-17-8 и причины проскока (20 %) воль-
фрама при проведении процесса сорбции.

для лабораторных исследований прини-
мается, что процесс сорбции на ионообменной 
смоле может протекать по следующим ионами: 
WO2F5

3–, WO2F4
2–, WO2F3

–. В основе методики 
установления формы ионов участвующих в про-
цессе сорбции принимается эксперименты по 
определению фтора в продуктивных растворах 
до и после ионного обмена. За основу опреде-
ления содержания F-иона был взят ГоСТ 4518-

75 [1], согласно которому из анализируемого 
раствора отбирали 1 мл аликвоты и смешивали 
с 15 мл воды. К полученному раствору прилива-
ли 15 мл формалина. В качестве индикатора ис-
пользовался фенолфталеин в объеме 3–5 капель. 
Титрование проводится до появления устойчи-
вой розовой окраски раствора. измерения осу-
ществлялись не менее 3 раз для каждого из рас-
творов.

на титрование исходного раствора (20 мл), 
полученного после выщелачивания фторирован-
ного продукта, израсходовано 14,1 мл 1 н. NaOH; 
раствора, полученного после ионного обмена – 
10,6 мл; раствора, полученного после десорбции 
– 3,9 мл. Содержание F-иона в каждом растворе 
соответственно равно 0,2679 г, 0,2014 г, 0,0741 г.

По данным проведенных экспериментов на 
смоле сорбируется 2,5742 г комплексного воль-
фрамсодержащего иона, что превышает теорети-
ческие данные, в случае присутствия вольфрама 
в виде WO2F5

3–. Причиной этой разницы может 
являться сорбция F-иона в растворе в свободном 
состоянии из-за избыточного бифторида аммо-
ния.

для определения количества сорбирован-
ного F-иона готовится раствор NH4HF2 : 5 г рас-
творяется в 20 мл H2O. отбирается 20 г смолы, 
заряженной на OH-ион. Полученная смола про-
мывается и проводится ионный обмен с ранее 
приготовленным раствором NH4HF2. Затем из-
меряется количество F-иона в исходном раство-
ре и в растворе после ионного обмена. данные 
анализа занесены в таблицу 1.

таблица 1. Титрование раствора NH4HF2

раствор Va, мл CNaOH, моль/л VNaOH, мл Содержание F-иона, г

исходный
1 1

8,4 0,1596
после ионного обмена 3,6 0,0684
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на титрование 1 мл раствора NH4HF2 израс-
ходовано 8,4 мл 1 н. раствора NaOH, а на раствор 
после ионного обмена – 3,6 мл. Содержание 
F-иона в каждом из растворов соответственно 
равно 0,1596 г и 0,0684 г. откуда следует вывод, 
что на 20 г смолы сорбируется 0,0912 г F-иона.

Возвращаясь к вольфрамсодержащему рас-
твору, можно определить, что если вольфрам 
в виде фторсодержащего иона сорбируется на 
80 %, то для свободный F-ион должно прихо-
диться 20 %. Тогда из проведенных эксперимен-
тов следует, что на 20 г смолы может содержать-

ся 0,3648 г F-иона в свободном виде.
из теоретических данных следует, что со-

держание F-иона в случае WO2F5
3– на смоле бу-

дет сорбироваться 0,9817 г, WO2F4
2– – 0,7853 г, 

в WO2F3
– – 0,5890 г. Тогда содержание F-иона 

в свободном виде на смоле должно составлять 
0,3483 г, если вольфрам сорбируется в виде 
WO2F5

3–; 0,5447 г – WO2F4
2–; 0,7410 г – WO2F3

–.
Полученное значение говорит о том, что 

наиболее вероятно присутствие на смоле фтор-
содержащего иона вида WO2F5

3–.
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Получение реактивов и материалов (товар-
ной продукции) с заданным элементным со-
ставом является важной задачей химической 
промышленности. В зависимости от дальней-
шей области применения химического продук-
та устанавливаются требования по его чистоте, 
включающие нормативы и ограничения как по 
общему содержанию примесей, так и по содер-
жанию специфических примесей. Паравольфра-
мат аммония (ПВа), используемый как проме-
жуточное соединение в металлургии вольфрама, 
является одним из таких примеров, когда чи-
стота реактива по международным стандартам 
должна быть не менее 99,99 % (CAS № 11120-
25-5). из-за специфики состава и технологии 
переработки вольфрамсодержащего сырья уста-
навливаются особые требования к ПВа по со-
держанию примесей молибдена, железа, титана, 
алюминия и кремния.

Существующие технологии переработки 
вольфрамсодержащих концентратов с помощью 
солянокислого вскрытия успешно решают зада-
чу получения ПВа заданного состава, тем не ме-
нее, области применения солянокислотных схем 
ограничены и чувствительны к составу исходно-

го сырья – технологически целесообразно пере-
рабатывать концентраты шеелитовые (CaWO4) с 
низким содержанием целевых примесей.

Так же известны способы переработки ше-
елитовых концентратов, предусматривающие 
взаимодействие сырья с растворами бифторида 
аммония [1] или расплавами фторида аммония с 
последующим водным выщелачиванием, при ко-
тором достигается высокая степень извлечения 
вольфрама из раствора в виде фтораммонийного 
комплекса (диокситривольфрамата аммония).

недостаток указанных способов аналогичен 
ранее описанному – эффективность в полной 
мере оправдана для вскрытия «чистого» шеели-
та. Современные шеелитовые месторождения 
помимо основного компонента содержат ряд 
контролируемых в конечной продукции приме-
сей (Mo, Fe, Ti, Al, Si). данные компоненты в 
процессе вскрытия образуют фторсодержащие 
соединения различной растворимости, которые 
регистрируются в растворах после выщелачива-
ния в количестве выше нормативных показате-
лей, установленных для конечной продукции. В 
качестве мер по дальнейшей очистке растворов 
рассматриваются: дробное выщелачивание, пе-
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рекристаллизация, высаливание и осаждение.
В настоящей работе предлагается рассмо-

треть способ очистки, заключающийся в уве-
личении эффективности протекания процесса 
растворения диокситривольфрамата аммония и 
сопутствующего осаждении примесей с помо-
щью контролируемого уровня pH выщелачива-
ющего раствора.

В ходе проведенных исследований исполь-
зовался фторированный продукт, полученный 
путем спекания шеелит-ферберитового кон-
центрата с повышенным содержанием приме-
сей (Mo – 0,2 %, Fe2O3 – 10 %, TiO2 – 2 %, Al2O3 
– 1,8 %, SiO2 – 1 %) с бифторидом аммония при 
180 °С в течение 2 часов (степень вскрытия не 
менее 95 %). Методика исследования основа-
на на выщелачивании навески фторированного 
продукта в водном растворе аммиака с варьи-
руемой концентрацией (от 5 % до 25 % масс.); 
достижение заданной кислотности среды (pH от 
4 до 7,5) осуществлялось варьируемым количе-
ством приливаемого раствора; процесс прово-
дился при непрерывном перемешивании; время 

проведения процесса ограничивалась достиже-
нием стабильного уровня заданной кислотности 
среды в течение не менее 10 минут; определение 
содержания примесей в полученных растворах 
осуществлялось с помощью элементного анали-
за на атомно-эмиссионном спектрометре с ин-
дуктивно-связанной плазмой Thermo iCAP 6300 
Duo.

В ходе проведенных исследований установ-
лено, что оптимальными условиями проведения 
стадии растворения диокситривольфрамата ам-
мония в растворе аммиака являются: показатель 
кислотности среды (pH) = 6,5, концентрации ам-
миака 5 %, соотношения тв.фаза : раствор 1 : 2, 
что соответствует чистоте растворенного диок-
ситривольфрамата аммония по целевым приме-
сям не менее 95,28 % масс. основные примеси 
Mo – 0,2 %, Ti – 3 %, Si – 1,5 % масс. Содержание 
примесей Fe – 0,005 %, Al – 0,002 %.

Установлено, что с увеличением pH среды 
выше 6,5 начинает протекать реакция гидролиза 
диокситривольфрамата аммония, что выходит за 
рамки задач проводимых исследований.

Список литературы
1.	 Велешко	Н.А.,	Раков	Э.Г.,	Ягодин	Г.А.	//	Тру-

ды	 Московского	 химико-технологического	
институт	 им.	 Д.	 И.	 Менделеева,	 1977.–	
№97.–	С.30–32.

аммонийное выщелачивание 
вольфрамСодержащего продукта, полученного С 
иСпользованием фтораммонийной теХнологии

Ю.П. Шестакова, А.Ю. Эдокова
Научный руководитель – к.т.н., ассистент А.Д. Киселёв

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, shestakovayuliya@bk.ru

Вольфрам является одним из самых туго-
плавких металлов, что позволяет использовать 
его в областях, связанных с высокими темпера-
турами. Важной областью применения чистого 
вольфрама и его сплавов является электротех-
ническая промышленность [1]. В связи с широ-
ким спектром применения вольфрама, возросла 
необходимость получения его в чистом виде. 
В Томском политехническом университете, на 
кафедре химической технологии рассеянных, 
радиоактивных, редких элементов разрабаты-
вается технология переработки вольфрамового 
концентрата с использованием аммиачного вы-

щелачивающего реагента. разработанный метод 
отличается своей малостадийностью, что явля-
ется его преимуществом перед существующи-
ми технологиями количественного выделения 
вольфрама из фтораммонийных растворов [2]. 
Целью данной технологии является выделение 
вольфрама, очищенного от примесей Mn, Si, Fe, 
Ti, Zr.

для проведения выщелачивания вольфрам-
содержащего продукта использовался водный 
раствор аммиака с различной концентрацией. 
Процесс осуществляется при интенсивном пере-
мешивании фракции, содержащей фторирован-
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ный продукт массой 10 грамм и аммиачный вы-
щелачивающий реагент в количестве 20 грамм. 
Последующий процесс фильтрации позволяет 
отделить твердую фазу, поступающую в отвал, 
от раствора, необходимого для проведения эле-
ментного анализа на атомно-эмиссионном спек-
трометре.

относительно полученных эксперимен-
тальных данных была построена зависимость 
(рисунок 1) содержания вольфрама от концен-
трации аммиака.

С увеличением концентрации выщелачива-
ющего реагента, содержание вольфрама увели-
чивается практически в два раза, что позволяет 
применять данный метод для очистки фториро-

ванного продукта от примесей.
Также была построена зависимость содер-

жания примесей от увеличения концентрации 
NH3 (рисунок 2).

При увеличении концентрации аммиака 
содержание Ti и Zr уменьшается на 91,9 % и 
99,12 % соответственно. Содержание железа из-
начально составляло минимальное количество, 
тем не менее, наблюдается его уменьшение на 
85,6 %.

Такие элементы как кремний и марганец ве-
дут себя иначе: содержание Si увеличилось на 
10 %, количество марганца возросло в 13 раз от 
начального содержания в растворе.
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иССледование процеССа ионообменной 
Сорбции вольфрамат-иона на Смоле ав 17-8

А.Ю. Эдокова, Ю.П. Шестакова
Научный руководитель – к.т.н., ассистент А.Д. Киселёв

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, a.edokova@mail.ru

Применение вольфрама определяется его 
исключительными свойствами (тугоплавкость, 
химическая стойкость, высокая механическая 
прочность), которые позволяют использовать 
его в производстве качественных сталей, нитей 
накаливания в осветительных приборах, в ка-
честве электродов [1]. В связи с актуальностью 
практического применения вольфрама в про-
мышленности в Томском политехническом уни-
верситете, на кафедре химической технологии 
радиоактивных, рассеянных, редких элементов 

рассматривается перспективный метод пере-
работки вольфрамсодержащих концентратов с 
использованием фторида аммония. В отличие 
от уже существующих методов количественно-
го выделения вольфрама из фтораммонийных 
растворов [2], являющихся ресурсо- и энергоем-
кими (необходимость нейтрализации и упари-
вания низкоконцентрированных растворов), яв-
ляющихся многостадийными, рассматриваемый 
процесс позволяет организовать извлечение 
вольфрама из раствора фторированного продук-

рис. 1.		Зависимость	содержания	воль-
фрама	от	концентрации	NH3

рис. 2.		Зависимость	содержания	при-
месей	от	концентрации	NH3
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та после выщелачивания с использованием ио-
нообменных процессов, в частности – сорбция 
вольфрамат-иона на смоле

аВ 17-8. исследования по сорбционному 
извлечению вольфрамат-иона с целью получе-
ния полупродукта с заданной частотой рассма-
тривается с учетом наличия примесей Al, Fe, Ti, 
Zr в исходном концентрате.

В основе исследуемого процесса лежит ме-
ханизм сорбционного извлечения вольфрамат-и-
она на смоле аВ 17-8, заряженной ионами Cl–:

RCl + WO2F3
– = RWO2F3 + Cl–  (1)

для проведения сорбционных исследова-
ний использован вольфрамсодержащий рас-
твор (143,63 г/л WO2F3

–), полученный водным 
выщелачиванием продуктов фтораммонийного 
вскрытия вольфрамового концентрата.

Процесс сорбции осуществлялся в следую-
щих условиях: 100 г смолы аВ 17-8 (заряжен-
ной Cl–) заливается 100 мл вольфрамсодержаще-
го раствора, при непрерывном перемешивание 
в течение двух часов. для построения кривой 
сорбции (рисунок 1) из сорбируемого раствора 
каждые 10 мин. проводился отбор аликвоты, ко-
торая анализировалась на содержание целевых 
элементов с помощью атомно-эмиссионного 
анализа.

относительно данных, полученных экспе-
риментально, был построен график зависимости 
количества вольфрама, сорбированного на смо-
ле, от времени проведения эксперимента. Кри-
вая сорбции в интервале от 20 до 120 мин. носит 
линейный характер, со средним отклонением 
измерений не более 5 %, это свидетельствует о 
том, что процесс сорбции протекает в первые 
10–20 мин. при достижении полной обменной 
емкости ионита равной 78,6 ± 22 мг/г (WO2F3

–).
Процесс десорбции WO2F3

– со смолы осу-
ществлялся 100 г 15 % раствора аммиака, взято-
го в соотношении 1 : 1 (тв : ж, масс.). Концентра-
ция вольфрама в десорбате составила 21,42 г/л, 
что составляет 59 % от исходного содержания на 
ионообменной смоле.
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редкоземельные элементы в 
черноСланцевыХ рудаХ
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Научный руководитель – д.т.н., профессор В.А. Козлов

Казахский национальный исследовательский технический университет 
имени К.И.Сатпаева, Казахстан, г Алматы, s1981b@mail.ru

редкоземельные металлы находят все боль-
шее применение в высокотехнологичных сферах 
промышленности, благодаря своим специфиче-
ским свойствам, связанным с высокой химиче-
ской активностью.

В связи с наращиванием выпуска редкозе-
мельных элементов изыскиваются дополнитель-
ные сырьевые источники. одним из них может 
быть черносланцевая руда месторождения Бала-

ускандык, содержание рЗЭ в которой составляет 
0,112 %.

рудное поле месторождения Балаускандык 
представляет собой часть ванадиеносного бас-
сейна Северо-Западного Каратау (Казахстан). 
Ванадиевое оруденение связано с углисто-крем-
нисто-сланцевой формацией. Кремнистая пачка 
четко расчленяется на ряд слоев и представле-
на лидитами, фтанитами, кварцитами, угли-

рис. 1.		график	зависимости	ко-
личества	вольфрама,	осажденно-
го	на	смоле,	от	времени	сорбции
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сто-кварцево-серицитовыми сланцами.
данное месторождение относится к заба-

лансовым, трудновскрываемым рудам, на на-
стоящий момент приоритетное направление – 
извлечение ванадия. однако для рентабельной 
переработки данного сырья необходимо ком-
плексное извлечение ценных компонентов. Учи-
тывая повышенный интерес к редкоземельным 
элементам, в первую очередь, следует остано-
виться на возможном попутном извлечении рЗЭ. 
В этой связи необходимо детальное физико-хи-
мическое исследование исходной руды, направ-
ленное на изучение форм нахождения редкозе-
мельных элементов и , по возможности, состава 
их соединений.

Содержание редких и редкоземельных эле-
ментов в пробах контролировали атомно-эмис-
сионной спектроскопией на атомно-абсорбци-
онном спектрометре AA240 FS Varian BVB. 

ренгеноспектральный микроанализ был 
проведен на микроанализаторе JXA-8230 с ис-
пользованием растровой электронной микро-
скопии в обратно-рассеянных и во вторичных 
электронах, энергодисперсионной и волнодис-
персионной спектроскопии.

результаты химического анализа представ-
лены в таблице 1.

Как следует из таблицы, черносланцевые 
руды относятся к высококремнистым. наиболее 
представительными элементами являются вана-

дий, рЗЭ и молибден. 
из таблицы 2 видно, что наиболее предста-

вительной является группа тяжелых рЗЭ.
Согласно петрографическим исследовани-

ям, типичный элемент-спутник в рудоносных 
сланцах – молибден присутствует в виде минера-
лов молибденита и иордизита. Вмещающая по-
рода представлена кварцево-углеродисто-слю-
дистыми образованиями с вкраплениями кварца 
и системой кварцевых прожилков, секущих по-
родообразующую матрицу, а урановые минера-
лы – урановыми слюдками. 

железо присутствует в виде оксидов и пи-
рита, а алюминий – в виде гидроксокалиевого 
силиката, медь – в виде сульфида.

Более интересная информация о формах на-
хождения рЗЭ получена с помощью электрон-
но-зондового исследования пробы руды.

Встречены и проанализированы 2 зерна ред-
коземельных минералов.

исследования показали, что редкоземель-
ные элементы находятся в виде фосфатов в 
кремнесодержащей оболочке, основное количе-
ство молибдена – в виде молибденита, урановые 
минералы концентрируются в слюдах. В неболь-
ших количествах присутствует золото.

Полученные данные станут основой для 
разработки эффективной технологии комплекс-
ной переработки черносланцевых руд.

таблица 1. Химический состав черносланцевых руд
Содержание, %

Siо2 C V Мо U Fe Al Ba P рЗЭ Sc

73,2 15,3 0,8 0,03 0,008 4,2 4,3 1,01 0,71 0,112 0,001

таблица 2. Содержание рЗЭ в черносланцевых рудах
Содержание рЗЭ тяжелой подгруппы, %

∑tr
Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm

0,007 0,003 0,005 0,004 0,017 0,007 0,014 0,001

0,112
рЗЭ тяжелой подгруппы Содержание рЗЭ легкой подгруппы, %

Yb Y ∑trY La Ce Pr Nd ∑trCe

0,011 0,012 0,081 0,003 0,005 – 0,023 0,031
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электролитичеСкое оСаждение никелевыХ 
Сплавов С тугоплавкими редкими металлами

Ж.Е. Яхияева, С.К. Килибаева, А.Н. Алтенова
Научный руководитель – д.т.н., главный научный сотрудник Л.Я. Агапова

АО «Институт Металлургии и Обогащения» 
050010, Казахстан, г. Алматы, ул. Валиханова 29/133, j_a_n_s_i@mail.ru

В настоящее время исследования в области 
электролитического осаждения никелевых и ре-
нийсодержащих сплавов являются актуальными, 
так как наблюдается подъем развития электрон-
ной, авиационно-космической, энергетической 
отраслей, где эти сплавы широко применяются 
[1]. Электролитические сплавы, получаемые 
из водных растворов при низких температурах, 
в отличие от литейных обладают качественно 
новыми свойствами: электронными, механиче-
скими и т.д. [2]. использование мембранного 
электролиза и в качестве электролита растворов 
высокочистых солей металлов даст возможность 
получить сплавы высокой чистоты, обладающие 
наиболее ценными свойствами. осаждение из 
водных растворов электролитических никеле-
вых сплавов с несколькими тугоплавкими ред-
кими металлами (с содержанием каждого метал-
ла в сплаве в пределах 0,5–10 мас. %) позволит 
получить материалы с высокими физико-хими-
ческими и конструкционными характеристика-
ми. 

данная работа посвящена изучению вли-
яния основных параметров электролиза на вы-
ход по току, структуру, фазовый и химический 
состав электролитических никелевых сплавов с 
Re, W и Mo.

опыты по получению электролитических 
сплавов проводили в термостатированной элек-
трохимической ячейке с платиновым анодом и 
титановым катодом в условиях мембранного 
электролиза при продолжительности процесса 
4 ч. Перемешивание осуществляли с помощью 
перистальтического насоса за счет циркуляции 
раствора в катодной камере. Катодные осад-
ки сплавов анализировали рентгенофлуорес-
центным (рФЛа), рентгенофазовым (рФа), 
электронно-микроскопическим методами. В 
качестве электролита использовали сернокис-
лые фторидные растворы (H2SO4 – 40; NaF – 10 
г/дм3) соединений Ni, Re, W и Mo с содержанием 
никеля 20 г/дм3.

для определения оптимальных параме-
тров электрохимического осаждения никелевых 
сплавов с Re, W и Mo из их водных растворов 
изучено влияние соотношения концентраций 

ионов металлов в электролите (1,0; 1,5; 2,0; 
2,5 г/дм3), катодной плотности тока (400, 500, 
600, 700 а/м2), температуры (30, 40, 50, 60 °С) 
и скорости протока электролита (20, 40, 60, 80 
об/мин.) в катодной камере электролизера.

Установлено, что с увеличением концентра-
ций Re, W, Mo (от 1,0 до 2,5 г/дм3) в исходных 
растворах выход по току (ВТ) катодных осадков 
повышается от 14,1 до 42,0 %. осадки в виде по-
рошка получаются при концентрации Re, W, Mo 
в исходном электролите 2 г/дм3. С ростом кон-
центрации Re, W, Mo от 1 до 2,5 г/дм3 в составе 
осаждаемых катодных осадков кроме фазы Ni 
появляются фазы триоксидов W и Mo, Ni–Мо 
сульфиды. В пределах концентраций Re, W, Mo 
1,5–2,0 г/дм3 структура катодных осадков пред-
ставлена более мелкими зернами со слабым сце-
плением. рост концентрации до 2,5 г/дм3 приво-
дит к укрупнению зерен осадков сплавов.

рост катодной плотности тока от 400 до 600 
а/м2 в процессе осаждения сплавов приводит к 
увеличению ВТ от 17,4 до 30,0 %. дальнейшее 
повышение плотности тока до 700 а/м2 несколь-
ко снижает ВТ до 23,5 %. С ростом плотности 
тока содержание Ni в осадках сплавов повыша-
ется от 29 до 72 мас. %. Фазовый состав сплавов 
представлен твердыми растворами Re, W, Mo в 
никеле. 

изменение температуры в пределах от 30 до 
60 °С при осаждении сплавов из растворов при 
плотности тока 600 а/м2 увеличивает ВТ от 23 
до 30,0 %. результаты рФа показали, что с ро-
стом температуры в составе катодных осадков 
увеличивается содержание фазы Ni. По дан-
ным рФЛа с ростом температуры в катодных 
осадках возрастает содержание, мас. %: Re от 
2,07 до 3,10; W от 1,32 до 9,61; Mo от 1,03 до 
2,23. Более высокий ВТ осаждения осадков на 
основе соединений Ni с Re, W, Mo получен при 
температуре растворов 40 °С. В зависимости от 
скорости протока электролита (20, 40, 60, 80 об/
мин.) ВТ составляет, соответственно: 33,5; 40,0; 
30,4; 28,8 %. В полученных осадках содержание 
Ni и тугоплавких редких металлов снижается, 
мас. %: Ni от 59 до 54; Re от 3,1 до 1,2; Mo от 
3,1 до 1,0; W от 3,6 до 0,5. дополнительно был 
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проведен отжиг полученных порошков сплавов 
в токе инертного газа аргона при температуре 
400 °С, время выдержки 1 ч. По данным рФа 

основу сплавов представляют фазы металличе-
ского никеля, оксидов никеля, молибдена и воль-
фрама, твердые растворы Re, Мо, W в никеле.
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применение ряСки (Lemna minor) для 
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Хранение органических отходов сельского 
хозяйства (навоза) на площадках складирова-
ния приводит к потере большого количества пи-
тательных веществ в результате их вымывания 
дождевыми водами в почву и грунтовые воды, 
неконтролируемым выбросам метана в атмос-
феру в результате разложения органики. При 
анаэробной переработке навоза в метантенках 
получается биогаз и сточные воды, обогащен-
ные питательными веществами. Эффеткивное 
извлечение питательных веществ из получен-
ных сточных вод (и следовательно их очистку) 
можно осуществить с помощью ряски. В данной 
работе приводятся результаты изучения очистки 
сточных вод, полученных из метантенка с помо-
щью вида ряски Lemna	minor.

ряска – это маленькое свободно плавающее 
водное растение, принадлежащее к семейству 
Lemnacea. Это семейство разделяется на четы-
ре рода (расположены по убыванию количеств 
видов): Spirodela, Lemna, Wolffiella и Wolffia [1]. 
ряска обладает высокой скоростью поглощения 

питательных веществ (азот, фосфор, микроэле-
менты), ее легко собирать – это позволяет ис-
пользовать ее для очистки различных сточных 
вод и в дальнейшем перерабатывать, либо ис-
пользовать непосредственно биомассу ряски как 
белковый корм. 

В период роста ряска может поглощать до 
83,7 % и 89,4 % азота и фосфора из сточных вод 
[2]. Согласно исследованиям [3], ряска может 
поглотить до 98 % азота (по Кельдалю) и 98,8 % 
общего фосфора, при этом скорость поглощения 
азота составляет 4,4 г/(м2 • д), а концентрация 
растворенного кислорода увеличилась в очища-
емых сточных водах в среднем с 0 до 3,0 мг/л. 
В работе [4] для очистки использовался вид ря-
ски L.	punctata и сточные воды с начальной кон-
центрацией ионов аммония 240 мг/л, скорость 
поглощения аммония при этом составила 1,0 
мг/(л • ч) и фосфат-ионов 0,13 мг/(л • ч). В ходе 
исследования способности Lemna	 minor очи-
щать сточные воды свиных ферм была установ-
лена скорость поглощения азота и фосфора 2,1 

охрана окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов

Секция 6

рис. 1.		Изменение	концентрации	ионов	аммония,	полифосфатов	(сле-
ва)	и	ХПК	(справа)	в	водоеме	с	ряской	в	районе	корпуса	ТГУ
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г/(м2 • д) и 0,6 г/(м2 • д) соответственно [5].
для оценки способности ряски очищать 

воду в природных условиях в водоеме с ряской 
за корпусом ТГУ были взяты три образца воды. 
Первый образец был взят 15 августа 2016 г., сле-
дующие два – с интервалом в две недели. За ме-
сяц в этом водоеме концентрация ионов аммо-
ния уменьшилась в 33 раза, полифосфатов в 63 
раза, значение ХПК в 13 раз (рис. 1).

для оценки параметров скорости роста ря-
ски и поглощения ею питательных веществ из 
сточных вод в лабораторных условиях был по-
ставлен эксперимент по выращиванию ряски 
Lemna	minor на растворе сточных вод, получен-
ных из метантенка при переработке коровьего 
навоза. для роста ряски поддерживались опти-
мальная температура, освещенность и период 
освещения.
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растительные природные материалы, соло-
ма, шелуха злаков, опилки, торф уже давно при-
меняются для ликвидации аварийных разливов 
нефти [1]. несмотря на разнообразие природных 
сорбентов надо отметить высокое влагопогло-
щение и сравнительно низкую нефтеемкость по 
сравнению с полимерным и неорганическим со-
рбентам. Целлюлозосодержащие сорбенты име-
ют ряд преимуществ: дешевизна, доступность, 
способность к саморазрушению в окружающей 
среде. однако сорбенты обладают сравнительно 
низкой сорбционной емкостью по отношению к 
нефти вследствие своей гидрофильности, кото-
рую обеспечивают функциональные групп цел-
люлозы.

Поэтому актуальной является задача созда-
ния высокоэффективных сорбентов на основе 
целлюлозы, обладающих гидрофобными свой-
ствами, путем различных способов модифика-
ции с использованием доступных реагентов. 

К основным методам модификации цел-
люлозосодержащих сорбентов относятся меха-
нические, физические, химические и физико-хи-

мические. 
из физических методов модифицирования 

нами было использовано воздействие высоких 
температур, замораживание, механоактивация. 
для изучения дисперсности частиц на сорбци-
онную активность торф мох предварительно 
размалывали, а затем фракционировали с ис-
пользование сит. 

для повышения гидрофобности сорбентов 
основным направлением является модифици-
рование целлюлозосодержащих сорбентов, ко-
торая заключается в обработке химическими 
веществами: гидроксидом натрия, обработка 
органическими кислотами, карбонизация. Ме-
тодом химической модификации сорбентов был 
проведен синтез сложных эфиров целлюлозы 
этерификацией гидроксильных групп действием 
органических и минеральных кислот. Сложный 
эфир целлюлозы проводили в диметилформа-
миде при температуре 70–80 °С в присутствии 
уксусного ангидрида. Соотношение реагирую-
щих компонентов – 1 : 2,5. нагрев вели в течение 
трех часов, после чего продукт отфильтровыва-
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ли, промывали водой и сушили. В иК-спектре 
отметили появление полосы поглощения при 
1730 см, характерной для ацетатной группы. ин-
тенсивность полосы поглощения при 3400 см, 
соответствующей гидроксильной группе, замет-
но уменьшилась.

обработка сорбентов проводилась 0,01–1 % 
раствором соляной кислоты. После чего выдер-
живали при комнатной температуре в течение 
часа, промывали до нейтрального значения рн 
среды и сушили в при температуре 100 °С до по-
стоянного веса. 

Предварительно увлажненные сорбенты 
(при модуле вода/сорбент 25, 50, 100) заморажи-
вали при температуре (–18 °С), после чего высу-

шивали при 100 °С. 
В таблице 1 приведена адсорбционная ем-

кость торфа и мха, обработанные 0,01–1 % рас-
твором соляной кислоты. По снижению концен-
трации метиленового голубого (МГ) в водном 
растворе судили по изменению оптической 
плотности при длине волны 612 и 662 нм. на 
спектрофотометре Evolution – 201. Как видно из 
табл. 1 поглощение МГ увеличивается с умень-
шением дисперсности частиц, причем мох обла-
дает большей адсорбционной способностью по 
сравнению с торфом.

Таким образом, перспективным материа-
лом является природный сорбент торфяной мох 
(Sphagnum	Dill.)
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Тепловые станции, работающие на твёрдом 
топливе, в частности на угле, вырабатывают три 
продукта: тепло, электроэнергию и золошла-
ковые материалы (ЗШМ). Причём, в заслугу 
тепловым станциям ставят только первые два 
продукта, а последний обычно причисляют к 
неизбежным отходам деятельности. Энергети-
кам не особенно интересно заниматься непро-
фильной деятельностью и вопросы, связанные 
с переработкой золошлаков возникают только в 
случаях, когда трудно их избежать. В частности, 
вопрос становится актуальным при переполне-
нии очередного золохранилища, возникновении 

претензий со стороны контролирующих органов 
или при очередном всплеске интереса к матери-
алу.

Многочисленные исследования по примене-
нию ЗШМ показали, что при правильном науч-
но-технологическом подходе они представляют 
достаточно интересный техногенный материал 
с широкими возможностями применения. ос-
новной ограничивающий фактор к применению 
– это крайне неоднородный физико-химический 
состав зольной залежи. Устранение неоднород-
ности возможно путём разбора ЗШМ на состав-
ляющие компоненты. одним из наиболее значи-

таблица 1. Зависимость поглощения МГ от дисперсности сорбентов
Торф Мох

исходный Модифицированный исходный Модифицированный
дисперс-

ность
С МГ 
(мг/л)

дисперс-
ность

С МГ 
(мг/л)

дисперс-
ность

С МГ 
(мг/л)

дисперс-
ность

С МГ 
(мг/л)

0,14 11 0,14 76 0,14 36 0,14 77
0,5 13 0,5 30 0,5 33 0,5 90
1 7,0 1,0 19 1,0 35,2 1,0 99

1,4 1,0 1,4 1,0 1,4 29 1,4 83
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мых компонентов в массе ЗШМ, определяющим 
возможность или целесообразность его даль-
нейшего применения, является угольный недо-
жог. По разу причин, в топках отечественных 
тепловых станций не происходит полного сгора-
ния угля и часть угольных частиц оказывается в 
золошлаках. В зольных материалах может быть 
до 30 % угольного недожога. С одной стороны, 
невыгоревший полностью уголь представляет 
энергетический интерес, а с другой стороны, 
столь высокое содержание угля в зольной мас-
се ограничивает её применение в качественных 
строительных материалах – не более 5–7 %.

Таким образом, комплексное использование 
золошлаков без обязательного извлечения из 
них угольного недожога невозможно или резко 
ухудшает свойства смеси. 

объектом исследований стали ЗШМ Се-
верской ТЭЦ использующей угли Кузбасского 
бассейна. Были взяты пробы: пульпы текущего 
сброса и пробы из лежалых отвалов (с макси-
мальным содержанием угольного недожога по 
результатам анализов). Химический состав проб 
приведен в таблице 1.

Большинство исследователей пытаются 
идти по, казалось бы, очевидному пути извле-
чения угольного недожога методом флотации. 
нами так же были проведены аналогичные 
исследования на лабораторной флотомашине 
ФМЛ-1. В качестве пенообразователя использо-
вали КоБС, а в качестве собирателя – керосин. 
Максимально достигнутая степень извлечения 
угольного недожога приведена в таблице 2.

Микроскопирование показало, что значи-

тельная часть угольного недожога покрыта сте-
кловидной плёнкой расплава зольного материа-
ла. Частицы угольного недожога находятся как 
бы, внутри зольных частиц, не имея свободной 
поверхности для контакта с флотореагентами, 
что приводит к низкой степени извлечения. до-
полнительно к этому более низкий процент из-
влечения угольного недожога флотацией из ле-
жалой пробы по сравнению с пробой текущего 
сброса объясняется окислением доступной по-
верхности частиц угольного недожога и утратой 
ими гидрофобных свойств, в результате чего они 
теряют контрастные свойства в сравнении с зо-
льными частицами.

результаты показывают, что для извлечения 
угольного недожога малоприменимы методы 
флотации. наиболее перспективным возмож-
но являются способы, основанные на разнице 
плотностей угольного недожога и зольного ма-
териала. В этом случае может быть достигнута 
значительная степень извлечения угольного не-
дожога из золошлака с достижением менее 5 % 
остаточного содержания, и получения концен-
трата угольного недожога, имеющего самостоя-
тельную товарную ценность.

таблица 1. Химический состав проб ЗШМ

наименование пробы

Содержание, %

Si
O

2

Ti
O

2

A
l 2O

3

Fe
2O

3 о
бщ

.

M
nO

M
gO

C
aO

N
a 2O

 +
 K

2O

P 2O
5

п.
п.

п.

SO
3

Текущего сброса 49,3 0,8 19,3 9,5 0,2 1,7 3,5 2,6 0,5 11,5 0,9
Лежалая проба 49,9 0,7 18,5 4,9 0,1 0,9 2,2 2,6 0,3 19,1 0,2

таблица 2. Степень извлечения угольного недожога

наименова-
ние пробы

Содержание 
общего угле-

рода, %

извлечение 
углерода 

флотацией, %
Текущего 

сброса 9,55 35–42

Лежалая проба 18,33 17–25
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Синтетические красители и пигменты яв-
ляются одной из основных причин загрязнения 
окружающей среды во многих отраслях про-
мышленности, таких как пищевая, текстильная, 
кожаная, производство бумаги, пластмассы, кос-
метики. Эти отрасли образуют весьма загряз-
ненные цветные потоки сточных вод с большим 
количеством взвешенных органических твердых 
веществ.

основным способом очистки сточных вод 
является процесс адсорбции. В качестве адсо-
рбентов нашли применение различные неорга-
нические сорбенты: цеолиты, алюмосиликаты. 
Синтетические волокна (полиолефины) исполь-
зуются в стационарных адсорберах. Все боль-
шее применение находят целлюлозосодержа-
щие сорбенты (опилки, листья, кора лиственных 
и хвойных пород деревьев, шишки, скорлупа 
орехов, шелуха, семена, стебли различных рас-
тений, торф) [1, 2].

Перечисленные сорбенты имеют ряд преи-
муществ: они не дороги, доступны. Кроме того 
при выборе сорбента основным требованием к 
ним является способ утилизации, биологическая 
инертность и биоразлагаемость в окружающей 
среде. 

Целью данного исследования является из-
учение адсорбционной активности природных 
сорбентов: торфа, опилок различных пород де-
ревьев, мха. основным требованием, предъяв-
ленным к сорбентам, является высокая погло-
щающая способность за короткий промежуток 
времени. Поэтому было изучено изменение 
адсорбции во времени для сорбентов: активи-

рованный уголь марок мох, торф и модифици-
рованный торф и мох. данные исследования 
приведены в таблице 1 . 

объектами исследования выбран краси-
тель метиленовый голубой (по технологиче-
ской классификации красителей метиленовый 
синий, метиленовая синь) и природные расти-
тельные сорбенты торф и мох Sphagnum	 Dill. 
является основным (катионным) красителем. 
область поглощения МГ определена спектрофо-
тометрическим методом на спектрофотометре 
Evolution-201 при λ = 612 нм и λ = 668 нм.

Величину адсорбции рассчитываем исходя 
из оптической плотности растворов. 

Количество МГ, поглощенного 1 г сухого со-
рбента мг/г, находим по разнице между содержа-
нием МГ в растворе до (Co – исходная концен-
трация МГ в растворе, мг/л) и после адсорбции:

Количество МГ = (Co – C) • V
С целью увеличения адсорбционной актив-

ности была проведена модификация исходных 
сорбентов путем размола и обработки 0,1 N 
раствором щелочи. При сравнении адсорбции 
природных сорбентов мха (Sphagnum	 Dill.) и 
торфа из графика явно видно, что мох обладает 
адсорбционной способностью в два раза выше, 
чем торф при дисперсности частиц 0,14 мм. на-
личие двух типов клеток: хлорофильных и ги-
алиновых, которые дополнительно снабжены 
усиливающими перетяжками, структура клетки 
поддерживается и после удаления воды. Поэто-
му высушенные растения сфагнума сохраняют 
клеточную структуру, а также абсорбирующую 
способность. 

таблица 1. Зависимость поглощения красителя от дисперсности сорбентов
Торф Мох

исходный Модифицированный исходный Модифицированный
дисперсность С МГ (мг/л) С МГ (мг/л) С МГ (мг/л) С МГ (мг/л)

0,14 11 76 36 99
0,5 13 30 33 90
1 7 19 35,2 86

1,4 1 1 29 83



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

406

Список литературы
1.	 Ю.В.	Неманова,	 В.Г.	 Стокозенко,	Ю.В.	 Ти-

това	//	Химия	растительного	сырья,	2012.–	
№2.–	С.47–50.

2.	 Е.Ю.	 Егорова,	 Р.Ю.	Митрофанов,	 А.А.	 Ле-
бедева	//	Ползуновский	вестник,	2007.–	№3.–	
С.35–39.	

иССледование СвойСтв и Содержания ценныХ 
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введение. Структура мирового производ-
ства электроэнергии в двадцать первом веке 
изменяется с каждым днём. Тем не менее, наи-
большую долю в нём занимают теплоэлектро-
станции. При сгорании угольного топлива в 
ТЭС образуются отходящие газы, уносящие 
вместе с собой мелкодисперсную минеральную 
золу (золу уноса). В технологически развитых 
странах (Франции, Германии) зола уноса цели-
ком используется в индустрии стройматериалов, 
в остальных же странах, в том числе и в россии, 
зола удаляется вместе со шлаком и накапливает-
ся на золоотвалах вблизи ТЭС.

актуальность. очевидно, что подобное 
расположение золоотвалов вызывает ряд эко-
логических проблем: сокращение площадей 
пригодных для развития городской инфраструк-
туры и сельскохозяйственного использования; 
опасность загрязнения окружающей среды че-
рез вынос золы с водой; просачивание воды от-
стоя вглубь земли с последующим загрязнени-
ем водоносных слоёв; распыление зол ветрами 
в засушливых климатических зонах. одним же 
из вариантов решения данной проблемы можно 
считать использование золы уноса в промыш-
ленности. 

цель исследования. изучение грануло-
метрического состава и структуры зол уноса, а 
также содержания в ней ценных компонентов 
[1] с трёх теплоэлектростанций Юар: MATLA, 
KRIEL, MATIMBA.

материалы и методы исследования.
1. Ситовой анализ образцов для опреде-

ления гранулометрического состава согласно 
ГоСТ 2093-82 [2]. 

2. извлечение магнитной части из каждой 
отдельной фракции при помощи неодимового 
постоянного магнита. 

3. Прокаливание немагнитной и магнитной 
фракций для установления количества недого-
ревшего угля. 

4. Установление насыпной плотности об-
разцов.

5. Микроскопический анализ немагнитной 
и магнитной частей отдельных фракций и выде-
ление плавающей микросферы.

результаты экспериментов и их обсужде-
ние. Посредством ситового анализа было уста-
новлено распределение массы трёх образцов зол 
уноса по фракциям. наибольшая массовая доля 
во всех трёх образцах золы ожидаемо пришлась 
на самую мелкодисперсную фракцию. наиболее 
ярко выраженно подобная тенденция наблюда-
лась в образце золы со станции MATLA (97,83 % 
массы).

Микроскопический анализ показал, что 
наименьшим количеством ценных для промыш-
ленности компонентов обладает зола с электро-
станции MATLA. она более светлая, чем золы 
с двух других электростанций, что объясняется 
малым содержанием магнитной фракции и недо-
жога в ней. К этой золе близок образец, взятый 
со станции MATIMBA, имеющий часть белых 
шариков-микросфер.

Магнетит, крайне неравномерно распре-
делённый по фракциям, составил лишь 0,48 % 
от массы образца золы со станции MATLA, 
4,17 % со станции KRIEL и 8,08 % со станции 
MATIMBA соответственно. недогоревший 
уголь, содержавшийся в немагнитной части 
фракций, был представлен в среднем 1,78, 5,59 
и 1,64 % для трёх образцов соответственно. По-
добные низкие значения оказались характерны и 
для магнитной фракции всех трёх образцов.

Содержание плавающей микросферы во 
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всех трёх образцах крайне ничтожно (менее 
0,15 % весовых).

выводы. ранее проведенные на кафедре 
оХХТ исследования золы Северской тепловой 
электростанции показали высокое содержание 
и коммерческую целесообразность извлечения 
вышеуказанных ценных компонентов. исходя 
из анализа полученных нами данных, можно 

сделать вывод, что комплексная переработка 
Южно-африканских зол уноса экономически 
невыгодна вследствие малого содержания цен-
ных компонентов. В данном случае наиболее 
оптимальным представляется использование 
этих зол в качестве добавки к строительным ма-
териалам.
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авторами [1] рассмотрено специфическое 
поведение твердых топлив ряда унификации (от 
торфа до антрацитов) при воздействии электро-
магнитного микроволнового излучения. Показа-
но, что эффективность воздействия излучения 
зависит от полярности молекул, слагающих ске-
лет твердого топлива. В случае твердого горю-
чего ископаемого угля – чем полярнее молекула, 
тем легче она поглощает излучение.

В данной работе приведены результаты ис-
следования влияния микроволнового воздей-
ствия (МВВ) на свойства и выход получаемых 
восковых веществ в условиях модифицирующей 
обработки соляной кислотой образцов углей. В 
качестве объекта изучения был использован бу-
рый уголь марки Б-3 Талдыкольского разреза 
(Казахстан) с техническими характеристиками 
%: Ad 18,32; Wa 16,8; Vdaf 44; Cdaf 64,57; S 0,65; 
Qr

i, кдж/кг (ккал/моль) 17867 (4300).
При исследовании влияния мощности 

воздействия электромагнитного излучения и 
времени экспозиции на реакционную среду с 
угольным материалом крупность исходного 

сырья была менее 0,2 мм, масса 5 г., продолжи-
тельность воздействия электромагнитного ми-
кроволнового излучения на бурый уголь в 0,2 н. 
растворе соляной кислоты составила 1 час с ша-
гом в 1 мин.; мощность МВВ при воздействии 
варьировалась от 70 до 750 Вт. После демине-
рализации пробы подвергались экстракционной 
обработке по Грефе последовательно бензолом 
и смесью спирт-бензол (1 : 1). По убыли массы 
угля после экстракции определяли выход экс-
тракта. 

В результате сравнительного анализа полу-
ченных данных установлено, что использование 
МВВ при кислотной обработке угольного мате-
риала способствует увеличению выхода биту-
минозного продукта в среднем 1,5–2 раза, чем 
по традиционной технологии и использования 
метода деминерализации без применения МВВ. 
наиболее благоприятными условиями проведе-
ния метода деминерализации в условиях МВВ 
является: мощность микроволнового облучения 
150–350 Вт (2450 МГц), длительность 1 час, рас-
творитель – этанол-бензол. В этих условиях наи-
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лучшие выходы воскового экстрагента для буро-
го угля составил от 3,7 % до 4,6 %. Увеличение 
продолжительности и мощности микроволново-
го облучения (700 Вт) приводит к повышению 
парафиновых углеводородов (на 20–28 %) и сни-

жению содержания кислородсодержащих угле-
водородов от 18 до 25 %. отмеченные измене-
ния, возможно, связаны с развитием вторичных 
процессов деструкции и конденсации продуктов 
в органической массе угля.
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В настоящее время самой губительной ан-
тропогенной деятельностью человека являет-
ся образование больших объемов полимерных 
отходов (как синтетических, так и биоразла-
гаемых). Большинство из этих объектов могут 
быть переработаны и повторно использованы в 
различных областях промышленности. Поэтому 
в настоящее время вопрос поиска эффективных 
методов переработки отходов полимеров явля-
ется по-прежнему актуальным.

основными методами переработки изделий 
из полилактида (как и из ряда других полиме-
ров) являются: рециклинг, компостирование, 
химическая и термическая переработка. Более 
экономически выгодным является утилизация 
отходов полилактида до товарных продуктов: 
молочная кислота, лактид, эфиры и олигомеры 
молочной кислоты. особо интенсивно разраба-
тываются два направления – это гидролиз и его 
разновидности (сольволиз, алкоголиз, ацидолиз) 
и термическая деструкция (деполимеризация). 

деполимеризация является одним из спо-
собов переработки полилактида, в результате, 
которого можно получать исходный мономер – 
лактид. известно, что с высоким выходом моно-

мер образуется в присутствии различных ката-
литических систем, например, ZnO, SbO, SnO и 
др. Поэтому целью данной работы было оценить 
влияние катализаторов на выход и чистоту лак-
тида при деполимеризации полилактида.

Процесс проводили на лабораторной уста-
новке для вакуумной перегонки с воздушным 
холодильником с дополнительным обогревом, 
предотвращающим преждевременную кристал-
лизацию, получаемого мономера. 

Эффективность процесса оценивали, опре-
деляя выход лактида-сырца и чистого лактида. 
Чистоту мономера (после перекристаллизации 
этилацетатом) контролировали по температуре 
плавления, наличие примесей – методом высо-
коэффективной жидкостной хроматографии.

В данной исследовательской работе было 
изучено влияние 6 различных катализаторов на 
процесс деполимеризации взятых в количестве 
1 % от массы полимера.

исследования показали (табл. 1), что при 
использовании таких катализаторов, как оксид 
алюминия и цинковая пыль, в результате депо-
лимеризации получается рацемическая смесь 
D- и L-форм лактида, что подтверждается их 

таблица 1. Сравнительный анализ выходов битуминозных восков в зависимости от условий обработки

Экстракты
Выход сырых битуминозных восков, г (% мас.)

без деминерализа-
ции углематериала 

после деминерализа-
ции углематериала в условиях МВВ (150 Вт)

Этанол-бензол (1 : 1) 0,12 (2,4 %) 0,14 (2,8 %) 0,23 (4,6 %)
2-пропанол-бензол (1 : 1) 0,02 (0,4 %) 0,08 (1,6 %) 0,17 (3,4 %)

Бензол 0,05 (1 %) 0,03 (0,6 %) 0,01 (0,2 %)
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температурой плавления 117–118 и 119–120 °С 
соответсвенно (по литературным данным тем-
пература плавления D,L-лактида составляет 
125 °С).

Выход лактида-сырца и перекристаллизо-
ванного лактида больше при использовании ка-
тализаторов оксида цинка, октоата олова и окси-
да олова, однако, в результате деполимеризации 
с использованием оксида олова образуется боль-
шое количество примесей. 

Самые низкие выходы продукта оказались 

при использовании в качестве катализатора ок-
сида алюминия. 

Следовательно, катализаторы оксид цинка 
и октоат олова наиболее пригодны для прове-
дения процесса деполимеризации полилакти-
да. однако лучшим является катализатор ZnO, 
так как при его использовании выход продукта 
выше, чем при использовании октоата олова, и 
он намного дешевле, что экономически является 
более выгодным.

извлечение микробиологичеСкиХ загрязнений 
из водныХ раСтворов при иСпользовании 

наноСтруктурного фильтровального материала
И.В. Мартемьянова, Е.В. Плотников, Е.С. Сыромотина
Научный руководитель – д.х.н., профессор Е.И. Короткова

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, martemiv@yandex.ru

Потребление некачественной воды загряз-
нённой микробиологическими примесями (бак-
терии, вирусы, паразиты, простейшие и т.д.) 
может представлять серьёзную опасность для 
жизни и здоровья человека. Существуют раз-
личные способы очистки воды от микробио-
логических загрязнений: мембранный метод, 
реагентный способ, ультрафиолетовая стерили-
зация, кипячение, использование фильтроваль-
ных материалов [1]. В рамках данной работы 
подробнее будет рассмотрено использование 
наноструктурного фильтровального материала 
на основе стекловолокна при извлечении из мо-
дельных растворов микробиологических загряз-
нений [2]. 

объектом исследования является фильтро-
вальный материал из стекловолокна, с иммо-
билизованными на его поверхности наночасти-

цами оксигидроксида алюминия. исследования 
проводились на образцах волокнистого филь-
тровального материала в виде листа белого 
цвета (толщина 2,5 мм и диаметр 47 мм, рабо-
чая площадь 11,93 см2), которые помещались 
в оправку для фильтров фирмы Merk Millipore 
(СШа). Через фильтровальные материалы, по-
мещённые в оправку, пропускали следующие 
растворы: 1. Водопроводная вода, обсеменённая 
культурой Escherichia	Coli (кишечная палочка). 
2. Водопроводная вода, обсеменённая культурой 
Staphylococcus	aureus – стафилококковый бакте-
риофаг (модель вируса). растворы готовили на 
водопроводной воде отстоянной в течении од-
них суток. Модельные растворы пропускались 
с помощью давления создаваемого баллоном со 
сжатым азотом.

Эффективность извлечения культуры 

таблица 1. результаты процесса термической деполимеризации полилактида

Катализатор Выход лак-
тида, % мас. Тпл, °С

Содержание продуктов деполимеризации, Sпика, %

Молочная 
кислота м-лактид D,L-лактид

олигомер 
молочной 
кислоты

ZnO 43,8 82–83 6,4 9,9 69,6 14,1
C16H30O4Sn 36,8 92–93 1,7 3,7 78,4 16,2

Sb2O3 30,1 85–86 0 7,6 66 26,4

Al2O3 2,3 117–118 0,4 6,6 44,7 48,3

SnO 35,4 87–88 0,5 7,4 79,4 12,7
Zn 10,7 119–120 1,1 9 69 20,9
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Escherichia	 Coli из модельного раствора пред-
ставлена в таблице 1.

из таблицы 1 видно, что исследуемый филь-
тровальный материал на основе стекловолокна 
полностью очистил модельный раствор от куль-
туры Escherichia	Coli.

исследования эффективности фильтра-
ции из модельного раствора бактериофага 
Staphylococcus	aureus приведено в таблице 2.

из таблицы 2 видно, что в первых двух про-
бах фильтрата всё стерильно. В третьей пробе 
(0,75 дм3 пропущенного раствора) бактериофаг 

Staphylococcus	aureus наблюдается в небольших 
количествах и в следующих пробах идёт увели-
чение его содержания в фильтрате.

работа выполнена при поддержке гранта 
Президента российской Федерации для под-
держки молодых российских ученых № МК-
5939.2016.8
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брикетирование угольно-шламовой 
СмеСи С древеСной опилкой

А.Б. Мукашев1, М.С. Остапенко2, Ж.Б. Сатпаева1, А.Е. Аринова1, Г.Ж. Карипова1, А.Ж. Исаева1
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В данной работе нами описаны результа-
ты изучения оптимальных условий получения 
угольно-топливных брикетов на основе отсевов 
бурых углей Шубаркульского месторождения 
(Центральный Казахстан) в композиции со шла-
мом и древесной опилкой. использование шла-
ма и древесных опилок позволит существенно 
снизить себестоимость брикетов при сохране-
нии их эксплуатационных качеств. 

Процесс брикетирования включал в себя 
подготовку компонентов, составление компо-
зиций, разогрев смеси (при необходимости), 

прессование, сушка и охлаждение. Процесс бри-
кетирование осуществляли на установке, вклю-
чающей просевную машину, шаровую мельни-
цу, смеситель-диспергатор, пресс брикетов и 
сушильный шкаф. Эксперименты проводились 
с угольной мелочью месторождения екибастуз 
со следующими техническими характеристика-
ми: зольность (Ad) 22–25 %, влага общая (Wa) 
6,8–7,3 %, выход летучих веществ (Vdaf) 24–26 %, 
массовая доля серы (Sd

t) 0,4–0,7 %, низшая те-
плота сгорания (Qi

r) 4300–4500 ккал/моль. дис-
персность угольной мелочи для опытов состав-

таблица 1. Фильтрация модельного раствора содер-
жащего культуру Escherichia	Coli

Пропущенный 
объём, дм3

начальная 
концентрация 
микроорганиз-
мов в раство-
ре, Кое/см3

Концентрация 
микроорганиз-
мов в растворе 
после фильтра-
ции, Кое/см3

1
4,1 • 106

0
2 0
3 0

таблица 2. определение степени извлечения куль-
туры Staphylococcus	 aureus из модель-
ного раствора в процессе динамической 
фильтрации

Пропущенный 
объём, дм3

начальная 
концентрация 
микроорганиз-
мов в раство-
ре, Бое/см3

Концентрация 
микроорганиз-
мов в растворе 
после фильтра-
ции, Бое/см3

0,25

2,3 • 104

0
0,5 0
0,75 80

1 1,4 • 102

1,25 7,1 • 102

1,5 8,8 • 103
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ляла d = 0–5 мм и угольный шлам ЦоФ-7 (марки 
Кж, К, К-12): зольность (Ad) 34,5 %; влага общая 
(Wa) 14,1–18,2 %; выход летучих веществ (Vdaf) 
25,6 %; массовая доля серы (Sd

t) 0,63 %; низшая 
теплота сгорания (Qi

r) 4450 ккал/кг. Во всех опы-
тах использовалось соотношение уголь:шлам 
(угольная шихта) в композиции 8 : 2, а древесные 
(сосновые) опилки: 2; 3; 5; 7 и 10 %. расходы 
связующего – натриевой соли карбоксиметил-
целлюлозы (КМЦ-н), варьировались в диапа-
зоне от 1 до 12 %, влажность композиционной 
смеси-шихты составила 16–18 %. Полученная 
смесь закладывалась в матрицу (диаметр 25 мм) 
и прессовалась на прессах ПГр-20, П-10 и П-250 
с выдержкой брикетов под давлением 10 с. Зна-
чение прочности брикетов сходились в пределах 
3–5 %. для каждой серии испытаний изготав-
ливалось по 7 брикетов в соответствии с ГоСТ 
21289-75. 

В результате исследований установлено, 
что прочность композиционных составов, со-
стоящих из зерен угля крупностью 2,5–3,0 мм, 
примерно в 2,5 раза ниже прочности брикетов, 
полученных из угля крупностью 0–1,25 мм при 
одинаковых параметрах брикетирования. С це-
лью изучения изменения прочности брикета-сы-
рца от содержания древесных опилок проводи-
лось брикетирование полученных шихтовых 
смесей с опилками в матрицах с диаметром 
25 мм при давлении 50 ± 2 МПа. расходы связу-
ющих варьировались в диапазоне от 1 до 10 % 
от массы угольно-шламовой шихты. на рисунке 
показана графическая зависимость прочности 

брикетов от доли связующего в составе уголь-
но-шламовой шихты с различным содержанием 
опилок. 

Полученные брикеты-сырцы после прес-
сования отправлялись в сушильный шкаф при 
температуре 105 °С на 1 час. Условия испытаний 
и физико-механические показатели брикетов 
представлены на графике-диаграмме. из пред-
ставленных данных диаграммы следует, что 
механическая прочность брикетов на сжатие до-
стигает требуемой ГоСТом величины (7,8 МПа) 
при содержании в смеси опилок, равном 2 мас. % 
и содержании связующего 6 %. Брикеты, полу-
ченные с содержанием древесных опилок выше 
10 % масс.,имеют механическую прочность на 
сжатие не более 7,4 МПа (по ГоСТ – минимум 
7,8 МПа) при 10 % содержании связующего, т.е. 
указанные сочетания составов и давления бри-
кетирования является неприемлемым.

гуминовый Сорбент для очиСтки СточныХ вод 
от тяжелыХ металлов, полученный на оСнове 

комплекСного иСпользования Сапропеля
Д.С. Платонова

Научный руководитель – д.т.н., профессор Л.Н. Адеева
Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского 

644077, Россия, г. Омск, пр. Мира 55А, daria_platonova@list.ru

Тяжелые металлы являются одними из наи-
более распространенных и опасных загрязнений 
окружающей среды, в связи с этим разрабаты-
ваются все новые сорбционные материалы, спо-
собные эффективно извлекать их из сточных вод 
промышленных предприятий. известно, что хо-
рошими сорбционными возможностями облада-
ют полифункциональные высокомолекулярные 

соединения - гуминовые кислоты (ГК), благо-
даря наличию в их структуре карбоксильных, 
гидроксильных, аминных, карбонильных групп. 
ранее нами показано [1], что гуминовые кисло-
ты, выделенные из сапропеля, способны извле-
кать ионы тяжелых металлов из водных раство-
ров как в катионной так и в анионной формах. В 
настоящее время активно проводятся исследова-

Содержание опилки, %: 
ряд 1 – 2; ряд 2 – 10; ряд 3 – 15 %

рис. 1.		Зависимость	прочности	го-
тового	брикета	от	содержания	свя-
зующего	(жидкое	стекло)	и	древесной	
описки	в	угольно-шламовой	шихте
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ния получения сорбционных материалов путем 
закрепления гуминовых кислот на минеральной 
подложке [2]. В нашей работе синтез гумино-
вого сорбента производился с выделением, как 
гуминовых кислот, так и минеральной подлож-
ки из сапропеля, т.е. при комплексном исполь-
зовании возобновляемого органоминерального 
сырья. Гуминовые кислоты предварительно вы-
деляли из сапропеля, а оставшуюся часть сапро-
пеля обжигали на воздухе при температуре 300–
350 °С с получением матрицы для дальнейшего 
модифицирования. В качестве промежуточного 
вещества, обеспечивающего иммобилизацию 
гуминовых кислот на минеральной подлож-
ке, использовался полигексаметиленгуанидин 
(ПГМГ) [3].

Полученный органоминеральный сорбент 
сочетает в себе свойства минеральных сорбен-
тов (механическая прочность, ненабухаемость) 
и ионообменных смол, при этом не требуется 
проведения дорогостоящего органического син-
теза.

В работе определены оптимальные условия 
извлечения гуминовых кислот и современными 
физическими и физико-химическими методами 
исследованы их элементный, фазовый и функ-
циональный состав. Были проведены термохи-
мическое, иК-спектрометрическое исследова-
ние полученного модифицированного сорбента, 
установлены его сорбционные характеристики.

Термическим анализом изучены превраще-
ния гуминового сорбента из сапропеля на возду-
хе в интервале температур 20–1000 °С. В обла-
сти низкой температуры (до 150 °С) наблюдается 
эндотермический эффект, вызванный удалением 
адсорбционной воды, а при 380–520 °С такой эф-
фект вызван разрушением различных структур. 

При температуре 150–380 и 520–1000 °С наблю-
даются экзотермические эффекты, вызванные 
разрушением наиболее стабильных фрагментов 
органического вещества. Суммарные потери 
массы составляют 43 %.

По иК-спектру сорбента можно судить о хи-
мической природе его поверхности. В иК-спек-
тре после модификации минеральной части 
сапропеля ПГМГ наблюдается уменьшение 
интенсивности и уширение пика, для которого 
характерна интенсивная полоса поглощения в 
области 3200–3600 см–1, обусловленного присут-
ствием –он-групп, связанных межмолекулярны-
ми водородными связями. Также в этой области 
проявляются валентные колебания группы N–H. 
При последующей модификации гуминовыми 
кислотами наблюдаются увеличение интенсив-
ности в области 1871–2372 см–1 характерной для 
валентных колебаний связи С=о в составе преи-
мущественно карбоксильной группы.

изучено равновесие сорбции ионов меди и 
хрома на полученном гуминовом сорбенте в ста-
тических условиях. Величины статической ем-
кости при рн 4 составили 58,0 ± 0,6 и 45,8 ± 4,4 
мг/г соответственно. Продолжительность на-
бора емкости гуминового сорбента – 6 и 4 часа 
соответственно. равновесия сорбции ионов Cu2+ 
и Cr2O7

2– описываются изотермами Фрейндлиха 
и подчиняются уравнениям а = 41,7 • С0,39 для ио-
нов меди и а = 65,6 • С0,77 для ионов хрома.

Таким образом, полученный гуминовый со-
рбент способен извлекать ионы тяжелых метал-
лов, как в катионной, так и в анионной формах.

работа выполнена при финансовой поддерж-
ке гранта рФФи договор № 16-45-550511/16 от 
11 апреля 2016 г.
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процеСС жидкофазного обезвреживания 
пеСтицида гранозан

А.К. Посвященная
Научный руководитель – к.х.н., доцент Т.Н. Волгина

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, soch94@mail.ru

Гранозан (синонимы – церазан, ниУиФ-2) 
– ртутьсодержащий инсектофунгицид 1 класса 
опасности, представляющий собой смесь этил-
меркурхлорида (действующее вещество, ПдК 
в воде 10–4 мг/л [1]), родамина C (краситель) и 
талька (наполнитель). из-за высокой токсич-
ности для живых организмов и окружающей 
среды на территории россии производство и 
применение гранозана запрещено с 1981 года. 
несмотря на это недобросовестные фермеры 
по-прежнему используют данный препарат еще 
советского производства, либо закупают контра-
фактный товар у иностранных производителей 
(как правило, в Китае). После использования, 
оставшиеся препараты хранятся на складах, не 
приспособленных для их хранения, или несанк-
ционированных свалках.

В средствах массовой информации пери-
одически встречаются публикации об обнару-
жении свалок запрещенных к использованию 
ядохимикатов. Так, например, по данным Ми-
нистерства сельского хозяйства под Липецком 
на 206 м2 обнаружены емкости с сельскохозяй-
ственными ядами 1 и 2 класса опасности, вклю-
чая гранозан [2]. В омской области в судебном 
порядке обязали Зао «П», хранившее на своих 
складах 1080 кг гранозана, организовать в крат-
чайшие сроки утилизацию препарата [3]. В 2011 
году около 13,6 тонн бесхозных ядохимикатов 
1, 2 и 3 классов опасности были обнаружены на 
территории Томской области [4], где также были 
установлены факты незаконного хранения гра-
нозана. 

обезвреживание пестицидов возможно с 
помощью следующих методов: термическая 
инактивация, химическое обезвреживание, био-
логическое разложение. одним из перспектив-
ных методов является непрямое электрохими-

ческое окисление в сернокислотных растворах 
с концентрацией 20–40 % (мас.) при плотности 
тока до 1 а/см2. 

При пропускании постоянного электри-
ческого тока через электрохимическую ячей-
ку на аноде и в объёме электролита образуется 
окислительная система, состоящая из H2O2, O2, 
O3, H2SO5 и H2S2O8, OH–, HSO5

–, •O) [5]. Эти 
компоненты имеют высокий окислительный 
потенциал и незамедлительно вступают во вза-
имодействие с органическими компонентами 
пестицида. 

В результате этого одновременно протека-
ют следующие процессы: электрохимический и 
химический синтез компонентов окислительной 
системы, жидкофазное и анодное окисление дей-
ствующего вещества и красителя (рисунок 1).

а также катодное восстановление ртути, об-
разующейся в результате деструкции действую-
щего вещества (этилмеркурхлорида).
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В зимний период основными источниками 
загрязнения воды водоемов является сброс хо-
зяйственно-бытовых и промышленных сточных 
вод, что позволяет оценивать их влияние на со-
став поверхностных вод.

Целью работы являлась оценка влияния 
сброса хозяйственно-бытовых сточных вод на 
химический состав крупных (р. Волга) и малых 
(р. Кривуша) рек в зимний период вблизи круп-
ных промышленных городов Самарской области 
(г. Самара и г. новокуйбышевск).

Пробы воды отбирали в январе 2017 г. в ме-
стах выпуска с очистных сооружений г. Самара 
и г. новокуйбышевск, а также в точках выше и 
ниже места сброса. отбор проб, консервацию, 
хранение и транспортировку осуществляли в 
соответствии с ГоСТ 31861-2012 [1]. В пробах 
определяли рн, мутность, взвешенные веще-
ства, химическое потребление кислорода (ХПК), 
растворенный кислород, нефтепродукты, фе-
нолы, азот аммония, нитраты, нитриты, медь, 
цинк, свинец, кадмий, мышьяк в соответствии с 
действующими методиками. для оценки степе-
ни загрязнения поверхностных вод результаты 
анализа сравнивали с предельно допустимыми 
концентрациями (ПдК) вредных веществ в воде 
водных объектов рыбохозяйственного значения 
[3], питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения [2].

Значение рн проб поверхностных вод в 
среднем составляло 7,9, что соответствует гиги-
еническим нормативам (6,5–8,5). Кислородный 
режим в наблюдаемый период оценивался как 
удовлетворительный (в среднем 10,5 мг о2/дм3 

вблизи новокуйбышевска и 11,5 мг о2/дм3 вбли-
зи Самары). Мутность воды в месте выпуска 
очищенных сточных вод в 3–4 раза больше по 
сравнению с состоянием вод до места выпуска. 
С этим показателем коррелировало содержание 
взвешенных веществ, которое и в р. Волга, и в 
р. Кривуша не соответствовало требованиям 
СанПин 2.1.5.980-00. их содержание в месте 
выпуска превышало содержание выше по тече-
нию более чем на 0,75 мг/дм3. 

Важным критерием является содержание 
трудноокисляемых органических веществ по 
ХПК. Величина ХПК в месте выпуска не от-
личалась достоверно от значений в поверх-
ностных водах выше по течению. однако во 
всех контрольных точках ХПК превышало 15 
мг о2/дм3, что делает непригодной воду для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения (очень грязные). ХПК в пробах воды 
р. Волга превышало 30 мг о2/дм3 (35,2–46,4 
мг о2/дм3), что не соответствует требованию к 
составу водных объектов для рекреационного 
водопользования. 

Содержание нефтепродуктов в точке ниже 
по течению, месте выпуска и точке выше по те-
чению в р. Волга составляло 1,59, 1,61 и 1,30 
ПдК соответственно, в р. Кривуша – 1,76, 3,82 
и 3,83 ПдК соответственно, что свидетельствует 
о высоком загрязнении и сбросе недостаточно 
очищенных вод. 

Содержание мышьяка, кадмия, свинца, ни-
тратов, поверхностно-активных веществ соот-
ветствовало гигиеническим нормативам. Содер-
жание аммиака, нитритов, меди, цинка, никеля, 
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фенолов соответствовало требованиям к водам 
хозяйственно-питьевого и культурно бытового 
водопользования, но не отвечало нормативам 
для вод рыбохозяйственного значения. Содер-
жание никеля в месте выпуска сточных вод в г.о. 
новокуйбышевск было на уровне ПдК. В Сама-
ре содержание фенолов в месте выпуска сточ-
ных вод превышало значения ниже и выше по 
течению и составило 0,92 ПдК [2].

Таким образом, эффективность очистки 
сточных вод на городских очистных сооружения 
новокуйбышевска и Самары недостаточна, что 
является серьезной экологической проблемой, 
затрудняет использование поверхностных вод в 
различных видах хозяйственной деятельности, 
сокращает возможность развития рекреацион-
ных территорий. 
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ежегодно в россии, согласно официальным 
данным добывается порядка 65 млрд. м3 ПнГ 
(данные 2013 года). При этом ежегодный при-
рост объемов добычи ПнГ, за последние 5 лет, 
составляет 5–15 % за каждый год. Так, в 2015 
году было добыто почти 80 млрд. м3 ПнГ. от 30 
до 40 млрд. м3 ПнГ списывается на технологи-
ческие потери в процессе добычи, 30 % сжига-
ется на факелах (18 млрд. м3), и лишь 12 млрд. м3 
перерабатывается должным образом. россия 
занимает первое место в мире по объемам сжи-
гания ПнГ, ближайшего «конкурента»-нигерию 
на 22,8 млрд. м3 в год. Согласно данным спут-
никовых снимков Всемирного банка Государ-
ственно-частного партнерства, представленные 
официальные данные многократно занижены. 
Так, согласно данным доклада годовой объем 
сжигания ПнГ в россии варьируется от 55 до 60 
млрд. м3, что составляет до 92 % от официально 

добываемых объемов ПнГ [1]. 
основной проблемой рационального ис-

пользования ПнГ является то, что большинство 
обогащенных нефтяным газом месторождений 
нефти имеют малые объемы нефтяного газа (до 
2 млрд. м3) и расположены на большом удалении. 
для организации переработки ПнГ необходима 
транспортировка на специализированные га-
зоперерабатывающие станции, осуществление 
которой затруднено удаленностью и большой 
рассредоточенностью месторождений по тер-
ритории. Согласно данным [2] транспортировка 
ПнГ на газоперерабатывающие станции рента-
бельна при годовом объеме добычи нефтяного 
газа более 2 млрд. м3. 

В ближайшие 10–15 лет в качестве основ-
ной сырьевой базы страны будут выступать 
месторождения дислоцированные на Крайнем 
Севере, где локализовано огромное богатое по-
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путным нефтяным газом плато площадью более 
650 тыс. км2. Более перспективными станут ме-
сторождения арктики (занимающей 6 % терри-
тории земли), на которой расположены порядка 
22 % природных богатств земли.

объемы неразведанных месторождений ар-
ктики оцениваются в 100 млрд. баррелей нефти, 
50 млрд. баррелей природного газа. нефтяной 
эквивалент одного только Западно-Сибирского 
бассейна составляет 132,57 млрд. баррелей. В 
арктическом регионе преимущественно дис-
лоцированы крупные месторождения нефти, 
которые в свою очередь обогащены огромны-
ми запасами ПнГ. В связи, с чем проблема ра-
ционального использования ПнГ в шельфе ар-
ктических морей является актуальной задачей. 
Представленные в Шельфе арктических морей 
большие по объемам, обогащенные ПнГ ме-
сторождения, позволят добывать и транспорти-
ровать много более 2 млрд. м3 нефтяного газа в 
год. однако для обеспечения транспортировки 
нефтяного газа необходимо создание инфра-
структуры трубопроводной сети и газоперераба-
тывающих заводов. Вместе с тем экстремальные 

природные условия и большая удаленность ме-
сторождений делает создание необходимой ин-
фраструктуры нерентабельной.

В целях решения проблематики рациональ-
ного использования попутного нефтяного газа 
необходимо создание локальной инфраструк-
туры хранения и переработки ПнГ на место-
рождениях с целью выработки электроэнергии и 
тепла для обеспечения работы прииска. Созда-
ние предложенной инфраструктуры много ме-
нее затратно, чем создание сети магистральных 
трубопроводов в условиях Крайнего Севера и 
позволит существенно сэкономить на доставке 
необходимого топлива и электроэнергии на при-
иски.

Существующий нереализованный потенци-
ал переработки ПнГ, в среднесрочной перспек-
тиве, с развитием арктики и Шельфа арктиче-
ских морей приобретет еще большее значение. 
рациональное использование ПнГ в рамках 
реализуемого нового вектора экономического 
развития – «Зеленой» экономики, в ближайшие 
10–15 лет, станет еще более перспективным.
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К одним из самых токсичных тяжелых ме-
таллов относятся кадмий и свинец, которые 
отнесены ко 2-му классу опасности – «высоко-
опасные вещества». Как и многие другие тяже-
лые металлы, они имеют отчетливую тенденцию 
к накоплению в организме – период их полувы-
ведения составляет 10–35 лет. их нахождение 
в окружающей среде, питьевой воде или про-
дуктах питания может привести к токсичному 
воздействию на почки [1], к раку поджелудоч-

ной железы [2] или усиленному росту опухоли 
[3]. Содержание кадмия и свинца в природных, 
пищевых и биологических объектах может ва-
рьироваться от десятитысячных до сотых долей 
процента. для определения сверхнизких кон-
центраций элементов очень часто прямые ме-
тоды анализа комбинируют с предварительным 
сорбционным концентрированием. Кроме того, 
это позволяет устранить мешающие влияния 
матрицы исследуемого объекта. Поэтому, раз-
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работка методик сорбционно-атомно-абсорбци-
онного определения сверхнизких концентраций 
кадмия и свинца является актуальной задачей. 

В качестве основы модифицированного сор-
бента использовали кремнезем Силихром С-120, 
который модифицировали полигексаметиленгу-
анидином (ПГМГ) по методике [4]. Сорбцию 
Cd (II) и Pb (II) изучали в статическом режиме в 
виде комплекса с унитиолом концентрации 5,22 
мг/мл, который был приготовлен из коммерче-
ского раствора оао «Мосхимфармпрепараты 
им. н.а. Семашко» растворением в дистилли-
рованной воде. Содержание кадмия и свинца в 
растворах до и после контакта с сорбентом опре-
деляли на атомно-абсорционном спектрофото-
метре «Shimadzu» серии аа-7000 (Корпорация 
«SHIMADZU», Япония) в пламенном варианте 
при длинах волн 228,8 и 217,0 нм для кадмия и 
свинца соответственно.

Сорбент SiO2-ПГМГ количественно извле-
кает Cd (II) и Pb (II) в виде комплекса с унити-
олом в диапазоне рн 7,0–7,5 со степенью извле-
чения кадмия 99 %, свинца – 97 % (рисунок 1). 
Время установления сорбционного равновесия 
не превышает 5 мин для обоих элементов.

изменение объема раствора, из которого 

происходит сорбция Cd (II) и Pb (II) на сорбенте 
SiO2-ПГМГ, от 5 до 25 мл, не влияет на степень 
извлечения и время установления сорбционного 
равновесия. Сорбированные элементы количе-
ственно десорбируют 5 мл 0,2 М HNO3.

При концентрировании ионов металлов из 
раствора объемом 25 мл с последующей десор-
бцией 5 мл растворов кислот коэффициент кон-
центрирования равен 5. Таким образом, сорбент 
SiO2-ПГМГ можно применять для концентриро-
вания Cd (II) и Pb (II) в виде комплекса с унити-
олом с последующим атомно-абсорбционным 
определением их в природных водах.
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В настоящее время в россии и в мире, в свя-
зи с интенсификацией процессов в металлургии 
и химической промышленности, стоит вопрос 
повышения качества огнеупорных материалов, 
в том числе и рядовых алюмосиликатных. ис-
пользование для производства рядовых алюмо-

силикатных огнеупоров каолинов вместо огнеу-
порных глин позволяет решать эту проблему, но 
требует модернизации технологий производства 
плотного заполнителя – шамота [1, 2]. настоя-
щая работа посвящена вопросу исследования 
возможности использования каолина Полетаев-

рис. 1.		Степань	извлечения	Cd	(II)	
(1)	и	Pb	(II)	(2)	в	виде	комплекса	с	уни-

тиолом	на	SiO2-ПГМГ	от	рН
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ского месторождения для производства алюмо-
силикатных заполнителей различных марок.

Сырьём для исследования были выбраны 
каолин Полетаевского месторождения в разных 
фракциях. В качестве высокоглинозёмистого 
компонента использованы очищенные от актив-
ной фазы отработанные катализаторы производ-
ства ооо «демидовские Заводы» г. екатерин-
бург. 

Экспериментальные исследования показа-
ли, что оптимальная температура спекания ша-

мота разных марок (по содержанию Al2O3) со-
ставляет 1500 °С.

Показана возможность вовлечения каолина 
Полетаевского месторождения, а так же отрабо-
танных катализаторов на основе технического 
глинозёма в производство алюмосиликатного 
огнеупорного заполнителя, что позволит эконо-
мить природные ресурсы и повысить энерго- и 
ресурсоэффективность огнеупорной и керами-
ческой промышленности.

таблица 1. Химический состав исследуемых материалов

оксиды
Содержание, мас. %

Каолин Полетаев-
ский исходный

Каолин Полетаев-
ский обогащённый 

отработанный ка-
тализатор

Al2O3 22,8 34,7 48,2

SiO2 68,0 49,0 38,8

Fe2O3 1,15 1,78 1,3

TiO2 0,3 0,60 0,84

CaO 0,15 0,2 1,4
MgO 0,42 0,45 3,9
R2O 2,54 3,1 –

Δmпрк 6,34 10,6 5,5 

таблица 2. исследованный состав образцов по содержанию Al2O3

образец Состав
Содержание, % мас.

Муллит Кварц Кристобалит
1–20 Каолин (обогащенный) с фракцией < 0,063 87,9 12,1 –

21–120 Каолин / отработанный катализатор 87,9 11,6 0,57

таблица 3. Свойства обожженных образцов
Свойства после термообработки при, °С
1300 1400 1500 1600

Каолин фракции < 0,063 мм
плотность кажущаяся, г/см3 2,55 2,54 2,54 2,34

линейная усадка, % 8,78 8,65 8,37 6,46
прочность, МПа 44,3 51,3 35,8 23

Каолин / катализатор = 90/10
плотность кажущаяся, г/см3 2,37 2,46 2,43 2,38

линейная усадка, % 10,0 9,10 9,63 8,32
прочность, МПа 50 60 37 33

Каолин / катализатор = 80/20
плотность кажущаяся, г/см3 2,32 2,26 2,37 2,27

линейная усадка, % 10,4 9,74 9,75 9,75
прочность, МПа 55,5 39,3 30 29

Каолин / катализатор = 70/30
плотность кажущаяся, г/см3 2,11 2,28 2,20 2,23

линейная усадка, % 11,1 10,3 10,5 10,8
прочность, МПа 35,4 27 21 24,5

Каолин / катализатор = 60/40
плотность кажущаяся, г/см3 2,05 1,99 2,01 2,17

линейная усадка, % 11,1 11,0 11,3 11,4
прочность, МПа 40,4 37 34 21
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Производство основной продукции, как 
правило, сопровождается образованием значи-
тельного количества техногенных отходов. на-
пример, за 2014 год было образовано 22 мил-
лиона тонн золошлаков, из них утилизировано 
порядка 3,7 миллиона тонн, что составляет лишь 
16 %, причем ситуация с крайне низким уровнем 
утилизации многие годы остается неизменной 
[6]. на сегодняшний день к утилизации для раз-
личных целей подлежит не более 20 % техноген-
ных отходов.

Твердые отходы по химическому составу 
подразделяются на металлические и неметал-
лические (в основном представленные крем-
неземом, глиноземом, кальцитом, доломитом и 
содержанием железа не более 15 %) [5]. данные 
отходы относятся к наименее утилизируемым и, 
как правило, складируются в отвалах или шла-
мохранилищах, оказывая пагубное влияние на 
окружающую среду. их образование в промыш-
ленном производстве является также и показате-
лем нерационального использования природных 
ресурсов, когда запасы многих из них находятся 
на грани истощения. Поэтому утилизация техно-
генных отходов является актуальной экологиче-
ской и эконо-мической задачей [2].

использование техногенных продуктов в 
производстве строительных материалов способ-
ствует решению следующих основных задач: 
экономии энергетических и сырьевых ресурсов 
и улучшение экологической обстановки в регио-
нах. Существуют следующие способы утилиза-
ции твердых отходов: сортировка и переработка, 
окускование, огневой способ, плазмохимическая 
технология, технология высокотемпературного 
пиролиза, захоронение (полигоны; изоляторы, 
подземные хранилища; заполнение карьеров).

Грануляция, один из способов утилизации 
дисперсных отходов и последующее их склади-
рование, позволяет избежать пылевыделения, 
уменьшить или исключить выделение стоков 
[1]. Грануляция – процесс вращательного дви-
жения смеси, при котором из порошкообраз-
ных материалов при увлажнении образуются 
гранулы. Потребительские свойства гранули-
рованного материала в сравнении с порошком 
выше, так как окускованный продукт удобнее в 
обращении, а его отбор с места складирования 
менее проблематичен. С другой стороны, ка-
чественные характеристики гранулированного 
продукта по отношению к дисперсному аналогу, 
особенно из гидроотвала, значительно выше за 
счет улучшения однородности фазового состава 
[1]. Таким образом, грануляция создает лучшие 
условия для утилизации отходов. 

Востребованность в искусственных запол-
нителях для бетонов в строительном комплексе 
россии увеличивается. В мировой практике на-
коплен опыт получения пористых заполнителей 
путем переработки крупнотоннажных техно-
генных отходов, прежде всего образующихся в 
металлургии и теплоэнергетики [3]. В процессе 
сжигания угля для производства тепло- и элек-
троэнергии на ТЭС образуется значительное 
количество золошлаков, которые хранятся в на-
мыв-ных золоотвалах.

Золы и шлаки – ценное сырье, которое мо-
жет быть эффективным заменителем природ-
ных материалов, экономически выгодным для 
производство искусственных заполнителей, так 
как доля заполнителей в составе бетона состав-
ляет по объему 70–85 %. Среди искусственных 
высокопрочных заполнителей, со свойствами 
близкими к природным, можно выделить керам-
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дор и безобжиговый зольный гравий, основным 
сырьевым компонентом которого является зола-
унос и золошлаковая смесь от сжигания камен-
ных и бурых углей на ТЭС.

Безобжиговый зольный гравий (БЗГ) – ис-
кусственный пористый заполнитель, полу-
чаемый в виде гранул из предварительно ув-
лажненной смеси золы и портландцемента с 
последующим твердением. нами исследованы 

состав, свойства и возможность использова-
ния золуноса рефтинской ГрЭС и ТЭЦ-5 оао 
«СиБЭКо» для получения БЗГ. Полученный 
БЗГ по физикомеханическим свойствам удовлет-
воряет требованиям ГоСТ 32496-2013 и может 
применяться в качестве крупного заполнителя в 
составе конструкционных и конструкционноте-
плоизоляционных бетонов.
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Удаление фенола и его нитропроизводных 
из промышленных сточных вод – важная эко-
логическая задача, так как данные соединения 
чрезвычайно токсичны. Сточные воды частично 
очищают, но остаточная концентрация нитро-
производных фенолов после извлечения обычно 
составляет 100–500 мг/л [1], поэтому необходи-
мо проводить их дальнейшую доочистку. для 
этой цели был использован деструктивный ме-
тод – окисление в электрохимически активиро-
ванной среде. окисление проводится на лабора-
торной установке, основным реактором которой 
является электрохимическая ячейка [2].

Был проведен и исследован процесс окисли-
тельной деструкции п-нитрофенола. Модельное 
вещество (с концентрацией 0,5 г/л) было раство-
рено в 100 мл водного раствора серной кислоты 
40 % масс. и перенесено в реактор. напряже-
ние подается на электроды посредством регу-
лируемого источника постоянного тока. Через 
определенные промежутки времени были взяты 
образцы для анализа. идентификация проме-

жуточных и конечных продуктов проводилась 
с помощью УФ-спектрометрии. измерение про-
пускания (оптической плотности) исследуемого 
модельного вещества проводилось на приборе 
Evolution 60S [1].

В результате были получены следующие 
данные: 210 нм – область поглощения кислород-
содержащих соединений; 270 нм – фенольные 
производные; 350 нм – нитрофенол. Согласно 
[2] п-нитрофенол окисляется через промежу-
точные продукты, такие как кислоты, спирты и 
альдегиды, вплоть до простых соединений. В 
результате, в течение четырех часов деструктив-
ного окисления п-нитрофенола его концентра-
ция в растворе серной кислоты была сокращена 
в два раза.

В целом использование электрического тока 
вместо химических реагентов, рассматривается 
как один из подходов в технологии «зеленой» 
химии. но, требуется тщательная оценка эффек-
тивности и экономической целесообразности 
для практической реализации данного метода.
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для промышленно-урбанизированных тер-
риторий характерны деградация почвенных 
покровов, нарушение геодинамических процес-
сов. особенно эти изменения выражены в зоне 
деятельности нефтеперерабатывающих заводов 
(нПЗ) [1]. В связи с этим необходимо прово-
дить мониторинг состояния окружающей сре-
ды в зоне деятельности этих предприятий для 
выявления и своевременного предотвращения 
распространения загрязнения. Важной частью 
экологического мониторинга является наблю-
дение за содержанием антропогенных загрязни-
телей в почве. Почва является депонирующей 
средой и в свою очередь может являться источ-
ником вторичного загрязнения приземного слоя 
атмосферы, поверхностных и грунтовых вод 
[2]. К наиболее опасным загрязнителям в зоне 
деятельности нПЗ относятся нефтепродукты, 
полициклические ароматические углеводороды, 
тяжелые металлы. 

Целью работы являлось изучение особенно-
стей загрязнения почвенного горизонта на тер-
ритории санитарно-защитной зоны (ССЗ) ново-
куйбышевского нПЗ в течение 2015–2016 гг. 

Пробы почвы отбирали в соответствии с 
ГоСТ 17.4.4.02-84 на территории ССЗ ново-
куйбышевского нПЗ на расстоянии 200, 600 и 
1000 м от источника загрязнения два раза в год. 
В общей сложности было отобрано 44 пробы. В 
отобранных образцах почвы определяли содер-
жание тяжелых металлов (ртуть, свинец, кадмий, 
медь, цинк, никель), мышьяка, нефтепродуктов, 
бенз(а)пирена в соответствии с действующими 
методиками [3, 4, 5]. 

В 2015 г. превышение предельно допусти-

мой концентрации (ПдК) наблюдали в отноше-
нии подвижных форм меди (в 6 пробах, макси-
мальное превышение 37,87 ПдК, среднее – 14,31 
ПдК), незначительные превышения отмече-
ны по кадмию (2,45 одК), цинку (1,23 ПдК) и 
свинцу (1,23 ПдК). В 2016 г. превышение ПдК 
отмечено по никелю (в 8 пробах, максимальное 
значение – 3,76 ПдК), мышьяку (14 проб, мак-
симальное значение 11,1 ПдК), цинку (2 пробы, 
1,28 ПдК) и меди (1 проба, 2,96 ПдК). для боль-
шинства рассматриваемых металлов не выявле-
но существенной зависимости их содержания в 
почве от расстояния от источника загрязнения. 
Тенденция к снижению содержания в почве по 
мере удаления от источника загрязнения отмече-
на для меди, никеля и кадмия.

Содержание нефтепродуктов во всех пробах 
превышало фоновое региональное значение (50 
мг/кг). В 2016 г. в одной пробе оно превышало 
5000 мг/кг, что соответствует 5 уровню загряз-
нения (очень высокий). Выявлена тенденция к 
снижению содержания нефтепродуктов по мере 
увеличения расстояния от источника загрязне-
ний. 

В течение 2015–2016 гг. определяли содер-
жание бенз(а)пирена, канцерогена 1-ого класса 
опасности. В 2015 г. во всех образцах почвы его 
содержание превышало ПдК (0,02 мг/кг), макси-
мальное превышение было выявлено на расстоя-
нии 1 км в восточном направлении от источника 
загрязнения (9,8 ПдК). В 2016 г. превышение 
было отмечено в 68 % отобранных проб. 

Таким образом, изучено состояние поч-
венного горизонта в промышленной зоне нПЗ. 
основными загрязнителями являются нефте-
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продукты, бенз(а)пирен, некоторые тяжелые 
металлы. Высокое содержание нефтепродуктов 
усиливает процессы разрушения почвы и сни-
жает ее санитарно-гигиеническую функцию. В 
связи с этим необходимо разработать и провести 

мероприятия по уменьшению содержания фрак-
ций нефти в почве: выполнить рекультивацию 
земель или активировать местный почвенный 
биоценоз, путем внесения углеводородокисляю-
щей микрофлоры.
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обезжелезивания подземныХ вод
Е.С. Сыромотина, Е.В. Плотников, И.В. Мартемьянова
Научный руководитель – д.х.н., профессор Е.И. Короткова 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, liza_567@mail.ru

В процессах водоочистки очень важной за-
дачей является извлечение из воды различных 
химических загрязнений. Среди многих хими-
ческих примесей, попадающих в гидросферу, 
ионы тяжёлых металлов являются одними из 
наиболее опасных загрязнителей [1]. При попа-
дании вместе с водой в организм человека, они 
способны накапливаться там, что в дальнейшем 
может негативным образом сказаться на жиз-
недеятельности организма. Поэтому является 
важной задачей очистка воды от содержащихся 
в ней ионов тяжёлых металлов [2].

на многих водозаборах для обеспечения 
населения чистой водой используют подземные 
водоисточники. известно, что в подземной воде 
содержатся различные химические примеси, та-
кие как: железо, марганец, соли жёсткости и т.д. 
основным загрязняющим элементом является 
железо, находящееся в двухвалентном состоя-
нии, и после аэрации, в процессе водоочистки, 
оно переходит в трёхвалентное состояние в виде 
твёрдого осадка. Таким образом возле станций 
обезжелезивания воды образуются горы желе-

зосодержащих отходов, которые практически 
не находят применения и накапливаются всё в 
больших количествах.

объект исследования в работе представлен 
в виде одной из фракций железосодержащих 

рис. 1.		Определение	степени	извле-
чения	ионов	Cd2+	из	водного	раство-
ра	с	помощью	исследуемого	образ-
ца	железосодержащего	осадка
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отходов станции обезжелезивания подземной 
воды, на водозаборе академгородка (г. Томск, 
россия). Фракция представляет собой охристый 
осадок различной дисперсности, в основном, 
оксогидроксида железа в наноразмерном состо-
янии. железосодержащий осадок измельчался 
до размера частиц менее 0,1 мм и исследовался 
по определению удельной поверхности и удель-
ного объёма пор, а также на определение сорб-
ционной способности образца при извлечении 
из модельного раствора ионов Cd2+. Модельный 
раствор готовился на дистиллированной воде 
при использовании ГСо состава ионов кадмия, 
с исходной концентрацией 13,75 мг/дм3. Брали 
1 г образца на 100 см3 модельного раствора.

Величина удельной поверхности и удель-
ный объём пор железосодержащего осадка пред-
ставлены в таблице.

из таблицы видно, что исследуемая фрак-

ция железосодержащего осадка станции обе-
зжелезивания подземной воды имеет высокие 
значения по удельной поверхности и удельному 
объёму пор. 

Сорбционные исследования представлены 
на рисунке.

из рисунка видно, что с первой минуты про-
цесса сорбции наблюдается высокая степень из-
влечения ионов Cd2+ из модельного раствора.

работа выполнена при поддержке гранта 
Президента российской Федерации для под-
держки молодых российских ученых № МК-
5939.2016.8
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Техногенные радионуклиды в водных объек-
тах радиационно-загрязненных территорий мо-
гут представлять потенциальную опасность для 
экосистем и человека, значительно перемещаясь 
за пределы площадок загрязнения. При этом на 
миграционный процесс может значительно по-
влиять форма нахождения радиоактивных эле-
ментов. актуальность работы определяет слабая 
изученность, как на экспериментальном, так и 
на теоретическом уровне, форм нахождения ис-
кусственных радионуклидов в воде.

для понимания миграционной способности 
техногенных радионуклидов и их распределе-
ния по формам нахождения были поставлены 
модельные эксперименты с растворами, ими-
тирующими природные воды, а также изучены 
формы нахождения радиоизотопов в отдельных 
водных объектах Семипалатинского испыта-

тельного полигона (СиП), где ранее фиксирова-
лись их количественные значения. Модельные 
растворы готовили с использованием грунта с 
высоким содержанием техногенных радиону-
клидов – 137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu (удельная 
активность порядка n • (104–106) Бк/кг), отобран-
ного с испытательных площадок СиП и дис-
тиллированной воды. Среди водных объектов 
СиП распределение форм нахождения радио-
нуклидов было изучено для водотоков штолен 
177 и 503 площадки «дегелен», а также озера в 
воронке «Телкем-2». для выделения различных 
форм нахождения радионуклидов, пробы воды 
подвергали последовательной каскадной филь-
трации с использованием мембран с размерами 
пор 10, 1, 0,45, 0,1, 0,007 (100 кда) и 0,003 мкм 
(10 кда), который позволяет выделять взвешен-
ные вещества, псевдоколлоиды и коллоиды раз-

таблица 1. Удельная поверхность и удельный объём 
пор отхода

размер ча-
стиц, мм

Удельная по-
верхность, м2/г

Удельный объ-
ём пор, см3/г

Менее 0,1 164,3 0,069
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личного размера, а также растворенные формы.
Было установлено, что в условиях модель-

ных растворов 137Cs находился преимуществен-
но в псевдоколлоидной и растворенной форме 
(до 80 %), а 90Sr – только в растворенной форме. 
распределение содержания 241Am по формам 
нахождения показало, что данный радионуклид 
задерживается при фильтрации с частицами 
размерами от 0,1 до 0,007 мкм до 90 %, либо за-
держивается на мембране 0,1 мкм (псевдокол-
лоиды). Процентное содержание 239+240Pu, свя-
занного с псевдоколлоидами (фракция 0,1–0,45 
мкм) в условиях модельных экспериментов 
варьировало от 22 до 56 % от суммы форм на-
хождения, с коллоидными частицами размерами 
крупнее 100 кда – от 33 до 72 %. Таким образом, 
можно предполагать, что 239+240Pu в указанных 
модельных растворах связан с псевдоколлои-
дами (0,45–0,1 мкм) и коллоидами с размерами 
0,1–100 кда.

При изучении форм нахождения радиону-
клидов в водных объектах СиП было установле-
но, что порядка 70 % удельной активности 137Cs 
в воде водотока штольни 177 площадки «деге-
лен» составляла растворенная форма, в осталь-
ных объектах – ниже предела обнаружения. 
Преобладающей формой нахождения 90Sr (более 
90 %) для всех изученных водных объектов СиП 
была растворенная. Установлено, что 239+240Pu на-
ходился как во взвешенной форме, так и в кол-
лоидах и растворенной форме. Так, например, 
для воды водотока штольни 503 площадки «де-

гелен» удельная активность 239+240Pu изменялась 
ступенчато с 0,7 Бк/л до (6,2 ± 0,6) • 10–2 Бк/л по-
сле фильтрации через мембрану с разрешением 
10 кда. 

распределение форм нахождения 239+240Pu 
было следующим: мембрана 1 мкм удержива-
ет 17 % 239+240Pu, 0,45 мкм – 6 %, 0,1 мкм – 21 %, 
100 кда – 43 % и 10 кда – 1 %. В воде озера 
Телкем-2 в процессе каскадной фильтрации 
удельная активность 239+240Pu снижалась на один 
порядок с 0,35 до 0,04 Бк/л с максимумом задер-
жания на мембранах, отсекающих коллоиды (10 
и 100 кда). В воде водотока штольни 177 более 
50 % 239+240Pu находилось в растворенной форме, 
остальное задерживалось на мембранах, отсека-
ющих взвешенное вещество и псевдоколлоиды.

Проведение модельных экспериментов по 
определению форм нахождения радионуклидов 
в воде позволяет оценивать миграционную спо-
собность таких радиоактивных элементов, как 
137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu, в контролируемых 
условиях, их распределение между взвешенным 
веществом, коллоидами и псевдоколлоидами 
различного размера и в растворенной форме. 
данные результаты могут быть использованы 
при прогнозировании распределения форм на-
хождения в реальных водных объектах. Соот-
ношение между формами нахождения радиону-
клидов в воде отдельных объектов СиП зависит, 
в первую очередь, от самого водоисточника и 
подвержено изменениям условий окружающей 
среды.

иСпользование Сорбентов на оСнове 
лигнина для извлечения ионов 

тяжелыХ металлов из СточныХ вод
Е.А. Чернышева
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С развитием урбанизированных территорий 
проблема загрязнения водных ресурсов соеди-
нениями тяжелых металлов приобретает гло-
бальный экологический характер. В настоящее 
время существует множество методов очистки 
металлосодержащих сточных вод, наиболее 
перспективный из них – метод адсорбции. для 
достижения меньшей стоимости и сохранения 
наибольшей эффективности, рационально ис-
пользовать сорбенты, полученные из отходов 

других производств. 
основным отходом целлюлозно-бумаж-

ной и гидролизной промышленности является 
природный сетчатый полимер лигнин, который 
образуется в больших объемах и в основном 
сжигается или складируется в отвалах. Во всем 
мире множество научных организаций занима-
ются исследованиями и разработками в области 
утилизации лигнина. несмотря на предложен-
ные варианты использования свежеизвлеченно-
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го и складированного лигнина, данная проблема 
остается актуальной.

Лигнин имеет очень сложную неоднород-
ную пористую структуру [1], которая позволяет 
использовать его в адсорбционных технологиях 
для получения эффективных сорбционных ма-
териалов. В настоящее время подробно изучена 
возможность применения лигнина для получе-
ния активированных углей [2]. однако получен-
ные материалы не отличаются хорошей адсорб-
ционной активностью по отношения к тяжелых 
металлов [3].

Тяжелые металлы относятся к тиоловым 
ядам [4], которые образуют прочные связи с ато-
мами серы. Поэтому было предложено исполь-
зование лигнина для создания высокоэффек-
тивных серосодержащих сорбентов, для этого 
лигнин предварительно был подвергнут хлори-
рованию с последующим осернением.

на основе разработанных нами методов по-
лучены сорбенты двух типов, адсорбционные 
характеристики которых, исследованы на мак-

симальное извлечение ионов тяжелых метал-
лов из модельных растворов (табл. 1, табл. 2). 
остаточная концентрация определялась фото-
метрически (фотоколориметр КФК-3-«ЗоМЗ») 
[5]. Сорбционная активность а (мг/г) сорбентов 
рассчитывалась по формуле:

A = ,
(C0 – CK) • V

m
где С0 – начальная концентрация металла в ис-
ходном растворе (5000 мг/л); СК – конечная кон-
центрация после завершения процесса (мг/л); 
V – объем раствора (0,05 л); m – масса использу-
емого адсорбента (0,5 г).

Таким образом, на основе отхода лесохими-
ческой промышленности могут быть получены 
эффективные сорбционные материалы. одно-
временно решается три важные экологические 
задачи: очистка сточных вод от соединений тя-
желых металлов; утилизация хлорорганических 
отходов и элементной серы; утилизация лигни-
на.
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таблица 1. адсорбционное извлечение металлов сульфидированным лигнином
№ сор-
бента

Содержа-
ние S, %

активность извлечения металлов, мг/г
Ni2+ Zn2+ Cd2+ Hg2+ Cu2+ Co2+ Pb2+

1 2,42 280 315 340 312 89 262 269
2 5,48 352 423 435 467 408 323 338
3 7,00 418 379 462 425 411 311 376

таблица 2. адсорбционное извлечение металлов серосодержащим сорбентом на основе лигнина
№ сор-
бента

Содержа-
ние S, %

активность извлечения металлов, мг/г
Ni2+ Zn2+ Cd2+ Hg2+ Cu2+ Co2+ Pb2+

1 26 452 423 335 338 367 408 446
2 39 387 404 445 417 436 378 452



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

426

рациональное иСпользование реСурСов на 
объектаХ управления подготовки нефти и газа

Е.А. Чистяков
Научные руководители – к.т.н., доцент В.В. Тихонов; к.т.н., доцент В.М. Беляев
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, tpu@tpu.ru

на сегодняшний день расходы по статье ото-
пления составляют наибольшую долю из всех 
имеющихся коммунальных платежей. В связи 
с этим стоит отметить, что существует пробле-
ма, связанная с экономией расходов по данной 
статье. Стоит также отметить, что применяемые 
для получения различного рода энергии земные 
ресурсы являются невозобновимыми. исходя из 
вышеупомянутого, можно сделать вывод о том, 
что проблема отопления на сегодняшний день 
является достаточно актуальной как с финансо-
вой точки зрения, так и с экологической.

В связи с этим, нами предлагается использо-
вать тепловую энергию земли, а именно, за счет 
тепла добываемой нефти отапливать помещения 
на объектах управления подготовки нефти и газа. 
Согласно данным, на многих объектах управле-
ния подготовки нефти и газа температура нефти 
достигает порядка 70 °С. если на объекте уста-
новить теплообменную установку, а в самих 
помещениях провести водяную систему отопле-
ния, и циркуляционную воду нагревать как раз 
через теплообменную установку подтоварной 
водой, то можно решить проблему большого 
энергопотребления на многих объектах УПниГ. 
Согласно СанПин 2.1.4.2496-09, температура 
горячей воды в местах водоразбора независимо 
от применяемой системы теплоснабжения долж-
на быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С [1]. а 
что касается температуры циркуляционной воды 
в системе отопления, то этот момент никак не 
регламентируется. Максимальная температура 
теплоносителя согласно СниП 41-01-2003 «ото-
пление, вентиляция и кондиционирование» для 
жилых, общественных и административных зда-

ний должна быть не более 95 °С для двухтруб-
ных систем, и не более 105 °С для однотрубных 
систем [2].

Произведен предварительный расчет эф-
фективности внедрения теплообменной уста-
новки на примере Южно-Черемшанского место-
рождения.

для осуществления экономии средств необ-
ходимы некоторые финансовые вложения, кото-
рые состоят из следующих расходов:

• Покупка и доставка теплообменника – 
450000 рублей;

• Покупка и монтаж трубопровода – 94000 
рублей;

• Строительство помещения для теплооб-
менника – 350000 рублей;

далее, в таблице 1 представлены данные по 
которым можно увидеть разницу расходов на 
электроэнергию до внедрения теплообменной 
установки, а также после ее внедрения. 

Как видно из расчетов по данным таблицы, 
экономия средств после внедрения установки 
начинается уже со второго года эксплуатации, 
и она составляет порядка 200 тысяч рублей. С 
третьего года эксплуатации теплообменной 
установки начинается максимально возможная 
экономия средств, которая превышает 500 ты-
сяч рублей в год. Поэтому следует максимально 
эффективно и рационально использовать имею-
щиеся запасы энергии планеты, а не впустую их 
растрачивать, поскольку речь идет не только об 
экономии средств, а также об экономии природ-
ных источников энергии, которые в своем роде 
являются невозобновимыми.

таблица 1. Сводка потребления электроэнергии до и после внедрения теплообменной установки

Статья Потребление до 
оптимизации

Потребление по-
сле оптимизации

отношение потребления 
э/э до и после внедрения

Электроэнергия, кВт • ч 169900 23040
7,875Тариф, руб/(кВт • ч) 3,3223 3,3223

итоговая стоимость, руб 602800 76550
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Create of new software packages that allow 
monitoring and planning the quality of the products 
obtained in the field of oil refining is an extremely 
topical scientific direction.

This is due to the influence of several key fac-
tors. One of these factors is localization, as most 
software suites in petrochemicals field is the devel-
opment of the British and American scientists.

If we talk about during production diesel fuels 
than the most important factors are increase produc-
tion volumes of the product and using new compo-
nents in the production.

Manufacturers to involve new components nec-
essary to revise the recipe of diesel fuel production, 
so that the fuel produced satisfied all environmental 
and operating requirements.

The most important diesel fuels characteristics 

are low-temperature properties (cloud point, cold 
filter plugging point, pour point) and cetane index. 
These characteristics are correlated together.

Experimental determination of cetane index 
and low-temperature properties is a lengthy and 
costly process. Calculation methods for determining 
the cetane index and low-temperature properties are 
faster and cheaper. That's why calculation methods 
included in basis of the developed software suite. 

If you want to calculate diesel fuel properties 
you will need to enter the master data (distillation 
characteristic and fuel density) in the tab “Initial 
data” and click the bottom “Calculate”. The dialog 
box “Initial data” shown in Figure 1. 

Cetane index of diesel fuel in the software suite 
is calculated by dependencies, presented in three 
standards:

Химия и химическая 
технология на 
иностранном языке

Секция 7

fig. 1.		The	dialog	box	“Initial	
data”	of	program	“DIESEL+”

fig. 2.		The	dialog	box	“Calculation	
results”	of	program	“DIESEL+”
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1) USS 27768-88 “Diesel fuel. Determination 
of cetane index calculation method”;

2) ASTM D976 “Standard Test Method for 
Calculated Cetane Index of Distillate Fuels”;

3) ISO 4264 “Petroleum products. Cetane 
index calculation of middle distillate fuels by the 
equation with four variables”.

Diesel fuels low-temperature properties are cal-
culated using formulas developed by the authors. It 
is based on low-temperature properties dependence 
on the fractional composition and density of diesel 
fuels. Fractional composition and density were cho-
sen as the initial parameters, as these indicators are 
always defined in the factory laboratories.

Created formulas verified using the factory 
data. These formulas have an average error not ex-
ceeding the experimental error in determining these 
parameters. The results of the cetane index and 
low-temperature properties calculation are shown 
in dialog box “Calculation results” (Figure 2).

By this means, the software suite “DIESEL +” 
can be used for control and planning the diesel fu-
els production, as it allows to calculate instantly and 
accurately diesel fuel cetane index and low-tem-
perature properties.

Software suite “DIESEL +” error does not ex-
ceed the experimental error in the determination of 
these parameters.

DeVelOpMeNt Of traDe gaSOlINe BleNDS
B.K. Amatova, M.V. Kirgina

Scientific Supervisor – PhD, assistant M.V. Kirgina
National Research Tomsk Polytechnic University, 634050, Russia, Tomsk, 30 Lenin Avenue

The production of automobile gasoline con-
nected with sophisticated complex of different tech-
nologies of oil refining. Despite this, the total world 
consumption of motor fuels is about 1.75 billion 
tons per year, including automobile gasoline – more 
than 800 million tons per year. Modern motor gaso-

line must meet the requirements that ensure an envi-
ronmentally friendly and reliable engine operation, 
considering such a wide consumption of motor fuel 
in the world market [1].

The main property of motor gasoline is the 
octane number (ON), determined by two methods, 

table 1. «Regular-92», «Mid-grade-95» and «Premium-98» gasoline blends

RON MON RVP, kPa Density, 
kg/m3

Content of hydrocarbons, % mass.
P I N B A O
«Regular-92»

Reformate (23 % mass.) FCC_2 (32 % mass.)
Isopentane (2 % mass.) n-butane (3 % mass.)
FCC_1 (23 % mass.) Isomerizate (1 % mass.)
Alkylate (7 % mass.) Straight run gasoline (9 % mass.)

92.0 84.9 51.5 737.4 9.8 32.5 10.4 1.0 34.8 12.6
«Mid-grade-95»

Reformate (12 % mass.)
Isopentane (2 % mass.) FCC_1 (33 % mass.)
FCC_1 (30 % mass.) C9 aromatic hydrocarbons (10 % mass.)

Alkylate (13 % mass.) n-butane (3 % mass.)
95.1 88.4 51.2 736.1 7.7 35.8 7.4 1.0 34.9 14.2

«Premium-98»
Reformate (14 % mass.) FCC_2 (21 % mass.)
Isopentane (7 % mass.) n-butane (1 % mass.)
FCC_1 (35 % mass.) Toluene (11 % mass.)
Alkylate (7 % mass.) MTBE (4 % mass.)

98.0 90.0 49.3 736 5.7 34.3 7.1 1.0 35.3 13.6
Where	P	–	is	n-paraffins;	I	–	is	isoparaffins;	N	–	is	naphthenes;	B	–	is	benzene;	A	–	is	aromatic	hydrocarbons;	O	–	is	olefins; 
RVP	–	is	Reid	vapor	pressure
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motor (MON) and research (RON).
In this work, we used the computer model-

ing system «Compounding». This system helps us 
calculated not only the octane numbers of differ-
ent flows, but also analyze their properties. Based 
on the obtained results on properties and octane 
numbers of flow, blends of «Regular-92», «Mid-

grade-95» and «Premium-98» gasoline were calcu-
lated (Table 1).

In conclusion, we can note that «Regular-92», 
«Mid-grade-95» and «Premium-98» gasoline, 
blended according to the developed formulation 
meet all the requirements of the Russian Federation 
gasoline quality standards.
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This paper considers the influence of feed com-
position and temperature in the reactor on the diesel 
fuel dewaxing process in terms of the grade of die-
sel fuel obtained. 

The process of catalytic dewaxing is intended 
for improving various parameters of the hydrocar-
bon feedstock at low temperatures. One indicator is 
the limiting temperature of filterability. The limit of 
filterability temperature is the temperature at which 
20 ml sample volume of diesel fuel does not have 
time to pass through the wire mesh in less than 20 s 
[1, 2].

The features of the dewaxing process: low pour 
point of the products; high stability of the products; 
good cetane properties of the products; constant 
product quality throughout the cycle; minimum 
viscosity reduction compared with other processes; 
flexibility, which allow to produce oil components 
and process oil distillates at the same unit [3].

The calculations of the influence of feed com-
position and temperature on the diesel fuel dewax-
ing process were carried out using the mathemati-
cal model of catalytic dewaxing process based on 
the data derived from the refinery. The influence 
of tn-paraffins content and process temperature on 
the filterability limit temperature were studied. The 
grade of the fuel differs in terms of the filterability 
limit temperature.

The compositions of the raw material for re-
search are presented in Table 1.

After studying the influence of n-paraffin con-
tent in the feedstock and determining the necessary 
temperature for the required fuel grade, we got 
functionality shown in Figure 1.

In the figure you can see that the dewaxing 

table 1. Composition of raw materials
1, wt. % 2, wt. % 3, wt. %

N-paraffins С10–С27 16.46 14.86 19.19

N-paraffins С5–С9 2.22 0.60 1.15

Olefins 0.45 1.98 2.50
Naphthenes 38.34 39.85 38.91
I-paraffins 21.90 22.70 18.25
Aromatics 20.60 19.94 20.02

fig. 1.		The	temperature	dependence	
on	the	content	of	n-paraffins
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process temperature rises with the increase of fuel 
grade. Also, the temperature of the dewaxing pro-
cess rises by 15 °С with the increase of the n-par-
affins content by 2 %. Maintaining of the optimal 
dewaxing process temperature depending on the 

feedstock composition allows producing a variety 
of fuels classes from 0 to 4 class. 

Thus, it can be concluded that with an increase 
in fuel grade to achieve the desired low temperature 
characteristics, the temperature must be increased.
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Nowdays, major current focus on obtaining of 
polymers with improved properties. This produc-
tion is impossible without the use of new mono-
mers. One of the up-to-date and universal methods 
of the polymers synthesis is Ring Opening Metath-
esis Polymerization (ROMP). Ruthenium catalysts 
allow the using of such monomers as norbornene, 
dicyclopentadiene, cyclooctene and others with the 
preservation of the activity of functional groups [1].

At the present time, polymers based on nor-
bornene and it’s functional derivatives attract par-
ticular practical interest. Due to their unique proper-
ties such as transparency, chemical resistance, high 
adhesive and insulating properties [2]. One of such 
functional derivatives of norbornene is dimethyl 
esters of bicyclo [2.2.1] hept-5-ene-2,3-dicarboxyl-
ic acid (DME) was synthesized during this work. 

Initial reagents for DME are dicyclopentadiene 
and dimethylmaleate which are by-product of pe-
troleum pyrolysis. According to Diels Adler's reac-
tion, a mixture of isomers of exo, exo- and endo, 
endo-DME is formed in an amount of 40 and 60 % 
by weight, respectively. 

A polymer based on a DME blend has a non-ste-
reoregular linear structure of the polymer chain. In 
this connection, the material has insufficiently high 
physical and mechanical properties, and is soluble 
in chloroform and acetone. To increase the poly-
mer strength, temperature stability and resistance to 
aggressive media, it is possible to add bi-function-
al co-monomers to DME having two norbornene 
fragments in their structure that open up during 
the ROMP process and form a reticulated polymer 
structure.

fig. 1.		Scheme	of	synthesis	of	a	mixture	of	exo,	exo	and	endo,	endo	
dimethyl	esters	of	norbornene-2,3-dicarboxylic	acid	(DME)
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The aim of this current study was to synthesis 
copolymers based on dimethyl esters of bicyclo 
[2.2.1] hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid and to an-
alyze of their physical and mechanical properties.

Exo, exo-N, N'-hexylene-di (norbornene-2,3-di-
carboxyimide) (exo-C6D) were used as a bi-func-
tional co-monomer [3]. Exo-C6D was added to 
DME in an amount of 1 to 3.5 mol %, copolymer-
ization was carried out in a mass of monomers. Here 
we used an original catalyst of the Hoveydy-Grubbs 
type II generation [4] in a weight ratio of catalyst: 
monomer of 1 : 15,000. The physical and mechani-
cal properties of the samples with different concen-
tration of co-monomer C6D are shown in Table 1.

According this data, it can be seen that the 
implantation of a bi-functional co-monomer led 
to an increasing of modulus of flexure and exten-

sional modulus, the glass transition temperature as 
well. This is due to the formation of a crosslinked 
structure of co-polymers and an increase in the 
cross-linking degree. We can observe a decrease in 
the breaking elongation. With an increasing of the 
concentration of the implanting exo-C6D the tensile 
stress at yield and breaking strength do not change. 
Surprisingly, it was found that Izod impact strength 
did not change. This is due to the fact that the length 
of the linker has become larger and, consequently, 
the mobility of the crosslinked macromolecules of 
the copolymers has increased. Also, for the same 
reason, in the polymerization process, exo-C6D can 
undergo a Ring Opening Metathesis Polymerization 
not only with crosslinkable polymer chains but also 
interacting with itself, forming a linear polymer 
with cyclic fragments.
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The aim of the exergy analysis is to estimate 
thermodynamical efficiency of industrial processes, 
locate exergy loss areas and improve technology.

The analysis of the exergy and energy efficien-
cy of oil rectification schemes was the main objec-
tive of this work. Oil fractionation is the initial and 
one of the most energy demanding processes of any 

petroleum refinery. This is to say that even cases of 
slight energy efficiency increase of the process will 
lead to economic benefits.

The following technological schemes with 
different flow integration levels were taken for the 
analysis:

• Two column scheme without flows integration 

table 1. 
Concen-
tration of 

comonomer 
C6D, mol %

еbend, MPa еtensile, 
MPa σts, MPa ɛрр, % σрр, MPa KCV, 

KJ/m2 Tg, °С
Cross-
linking 

degree %

PDME 1785±83 1725±5 44.0±0.4 163±19 28.2±1.2 5.5±0.2 100 0
1 1813±16 1897±65 44.1±0.3 90±26 29.9±0.3 5.2±0.1 104 91

1.5 1801±8 1975±12 44.3±0.4 56±9 31.0±0.5 5.2±0.3 113 92
2 1823±110 2003±22 44.5±0.2 36±8 31.8±0.1 5.4±0.5 115 93

2.5 1816±5 2020±10 44.3±0.1 21±9 31.7±1.0 5.5±0.3 116 95
3 1943±5 2040±47 44.7±0.6 14±6 31.9±1.0 5.4±0.8 134 97

3.5 1939±116 2083±50 44.6±0.3 11±2 32.0±2.2 5.6±0.3 145 96
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(TC-I);
• Two column Petlyuk scheme (TC-II);
• Two column direct sequence scheme (TC-III);
• Two column indirect sequence scheme 

(TC-IV);
• Two column scheme with distributed distilla-

tion and partial heat and material flow integra-
tion (TC-V);

For this task to be done the following calcula-
tions of specific chemical (exC) and physical (exP) 
exergy were carried out:

exC = lrev. + lrev. + lrev.
L S G

  (1)

exP = exT + exM  (2)

exC = lrev. + lrev. + lrev.
L S G – exergy of reversal transferring from liquid to 

vapor, exC = lrev. + lrev. + lrev.
L S G – exergy of reversal steam transferring 

to ideal state, exC = lrev. + lrev. + lrev.
L S G  – exergy of reversal gas mixture 

separation work (only for initial oil), exP, exM – iso-
baric (thermal) and isothermal (mechanical) parts of 
physical exergy.

Based on the obtained results we could make it 
possible to compare energy demands and estimate 
energy potential of outflows. The calculations let us 
to choose the most optimal scheme as well as sug-
gest options of heat recuperation.

IMprOVINg the BeNZeNe alKYlatION 
CatalYSt perfOrMaNCe WIth uSe Of 

COMputer MODelINg SYSteM
I.O. Dolganova, I.M. Dolganov, E.N. Ivashkina

Research advisors – DEng, professor, E.D. Ivanchina
National Research Tomsk Polytechnic University 

634050, Russia, Tomsk, Lenin Avenue 30, dolganovaio@tpu.ru

Linear alkylbenzene is one of the most com-
mon organic feedstocks used in the detergent indus-
try. Linear alkylbenzene sulfonic acids of high mo-
lecular weight (245–260) are the anionic surfactants 
more used in all ranges of household detergents 
formulation, but especially in heavy duty laundry 
products, sometimes in combination with nonion-
ics alcohol sulfates from tallow and soap. The ASA 
technology has almost completely replaced the old-
er technologies for surfactants production due to im-
proved biodegradability and cost-effectiveness. The 
technology of choice today is dehydrogenation of 
n-alkanes to n-alkenes followed by benzene alkyla-
tion to produce LAB and its further sulphonation. 

Our previous researches were devoted to de-
veloping of mathematical models for all stages of 
the ASA manufacturing with due consideration of 
raw materials composition and links between the 
apparatuses. According to the above, we proposed 
to calculate the optimal flow of the HF alkylation 
catalyst to regeneration taking its current activity 

into account. 
This includes following consequent stages: 

• calculating the amount of dienes produced in 

table 1. Calculation results

Feed stream
Specific exergy, kJ/kg

ТС-I ТС-II ТС-III ТС-IV ТС-V
Gasoline fraction 179.75 237.14 56.23 55.86 41.95

Diesel fraction 188.27 242.02 263.09 153.34 81.72
Residue 196.87 252.67 469.61 677.23 142.37

table 1. Optimal values of HF flow rate to regenera-
tion

HF optimal 
activity 

Amount of heavy 
aromatics accumu-
lated in the alkyla-
tion reactor, kg/h

Required HF 
flow rate to re-

generation, m3/h

0.50 23.0 4.1
0.51 23.5 4.2
0.52 240 4.3
0.53 24.5 4.3
0.54 25.0 4.4
0.55 25.5 4.5
0.56 26.0 4.5
0.57 26.5 4.6
0.58 27.0 4.6
0.59 27.5 4.7
0.60 28.0 4.7
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the dehydrogenation reactor; 
• calculating the amount of dienes supplied to 

the alkylation reactor;
• calculating the amount of heavy aromatics 

formed in the alkylation reactor at current HF 
activity;

• calculating the flow rate of HF to regeneration 
required to maintain the optimal catalyst activ-
ity providing the maximum LAB yield.

According to this methodology, we calculate 
the HF flow rate to regeneration assuming that the 
average content of heavy alkylaromatics in HF is 
0.058 wt. %:

VHFper.
 =

GHARreactor

0.0058 • ρHF   
(1)

where VHFper.
 – required HF flow rate to regenera-

tion, m3/h; GHARreactor – amount of heavy aromatics 
accumulated in the alkylation reactor, kg/h; ρHF – 
density of HF, kg/m3.

The required flow rate of HF to regeneration 
depending on the amount of heavy aromatics ac-
cumulated in the alkylation reactor is presented in 
Tab. 1.

Thus, amount of HAR accumulated in the al-
kylation reactor at current catalyst activity and HF 
required flow rate to regeneration is determined by 
amount of dienes formed in the dehydrogenation 
reactor.
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Introduction
Isonicotinic acid (INA) and its derivatives have 

broad application as antitubercular drugs and stimu-
lators of growth and maturing of many crops. INA is 
received by liquid-phase oxidation of 4-methylpyr-
idine (4-MP) and its methylol derivatives of nitric 
acid [1]. Gas-phase catalytic oxidation of 4-MP by 
oxygen air on the oxide catalysts is the most effec-
tive method of obtaining pyridine-4-aldehyde and 
INA in one stage. 

We tested the catalysts containing V2O5, SnO2 
and TiO2 in the liquid-phase oxidation of 4-MP. The 
experimental results were interpreted by the quan-
tum chemical computation. We studied the influence 
of oxide-modifiers on the nucleophilic properties of 
vanadyl oxygen and also on the deprotonation en-
thalpy of methyl group of chemisorbed substrate.

experimental
The catalysts with different content of V2O5 

and oxide-modifiers SnO2 and TiO2 were prepared 
by mixing the initial oxides in the required molar 
ratio. The obtained oxide mixture was carefully 
milled and pressed in the form of tablets which then 
calcined in an air flow at 600 °С for 2 h. 

The catalytic tests were conducted in the 
flow-circulating fixed bed reactor with a reaction 
tube from stainless steel with a 20-mm inner di-
ameter and a 120-cm length. The reaction tube 
was placed inside an electric oven. 100 ml of the 
catalyst fraction 3–5 mm was used in the experi-
ments. Delivery rate of 4-MP was 37.5 g/hour 
on 1 liter of the catalyst and a molar ratio Sub-
strate : O2(air) : H2O = 1 : 14 : 110. 

The products of the reaction were caught in 
the air lift type scrubbers irrigated by water and 
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analyzed by Gas-liquid chromatography. INA was 
detected by «pH-150MI» рн-meter and titrated by 
0.05 N solution of Kон. 

Discussion
We investigated the individual V2O5, binary 

V2O5–SnO2, V2O5–TiO2, and ternary V2O5–TiO2–
SnO2 catalysts in oxidation of 4-MP.

According to experimental data, conversion of 
4-MP increases in the following row of the catalysts: 
V2O5 < V2O5–SnO2 < V2O5–TiO2. In the same row, 
reactivity of the methyl substituent was increasing, 
indicated by the position of maximum yield of pyri-
dine-4-aldehyde and INA at variation of the reaction 
temperature. Thereby, it shows that modification of 
V2O5 with dioxides of tin and titanium brings to in-
creasing the catalytic activity.

Modifying V2O5 with simultaneous addition of 
SnO2 and TiO2 leads to an increase in activity of the 
ternary catalytic system in the oxidation reaction of 
4-MP, in comparison with binary contacts. It is pos-
sible to estimate it by the shifting of maximum yield 
of pyridine-4-aldehyde and INA to the low-tem-
perature area, and also by decreasing in tempera-
ture at which aldehyde intermediate disappears as a 
product of the reaction.

It is known [2], that SnO2 may increase mobil-
ity of the V=O bond in the V2O5 lattice, thus con-
tributing to the intensification of its dissociation and 
reduction to VO2. One may consider that in the va-
nadium-titanium catalysts with SnO2 addition, this 
function of tin dioxide has not manifested itself, be-
cause an extent of V2O5 reduction in the three-com-
ponent V2O5–TiO2–SnO2 system has been approx-
imately the same, and even less, than that in the 

two-component V2O5–TiO2 catalysts without SnO2 
additions. Probably it depends on the fact that SnO2 
may play a role of an oxidizer in relation to the low 
vanadium oxides [3]. Due to this function of SnO2 
in the VO2–SnO2 system an oxygen rearrangement 
was observed: SnO2 was reduced to SnO, giving 
off its oxygen for oxidation of VO2 into V2O5, and 
the formed SnO was easily and rapidly oxidized by 
the air oxygen again to SnO2. Hence, it follows that 
SnO2 may stabilize the structure of the three-com-
ponent V2O5–SnO2–TiO2 system, giving off its oxy-
gen to vanadium and facilitating reoxidation of the 
catalyst by the gas phase oxygen. 

The obtained results demonstrate that TiO2 
gives to V2O5 new catalytic properties in an oxidiz-
ing process. Increasing activity of the vanadium ox-
ide catalyst under the influence of TiO2 additives, in 
our opinion, is associated with the change of chem-
ical and phase composition of the catalyst during 
its preparation. This change influences on the re-
actionary ability of V2O5 oxygen. In the process of 
calcination of the catalysts a continuous number of 
substitutional solid solutions of V2O5–TiO2 in the 
V2O5–TiO2 system were formed. Regardless of the 
composition of the initial mixture, a substitutional 
solid solution of TiO2–VO2 becomes the second ma-
jor component of the catalyst along with V2O5. Titan 
dioxide, apparently, weakens the V=O bond in the 
lattice of V2O5 and promotes both acceleration of 
V2O5 transformation to VO2, and formation the new 
active centers on the surface of the catalyst, increas-
ing its oxidizing and selective ability. Judging by 
the increasing of activity and selectivity, the con-
centration of such centers on the vanadium oxide 
catalysts surface, modified by TiO2, is much higher 
than that on the V2O5 surface alone.
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Surface modification with diazonium salts has 
received a lot of attention in the last years because 
of its simplicity, reliability and a wide variety of 
applications of this method [1]. It can be used in 
a considerable number of fields, including but not 
limited to drug delivery, catalysis, biosensors, ther-
anostics, magnetic resonance imaging (MRI), mate-
rial enhancement and many more [2]. The research 
group of P.S. Postnikov has worked out a meth-
od for acquisition of stable zerovalent iron (ZVI) 
particles covered with various aromatic functional 
groups using aromatic diazonium salts (ADS) [3]. 
The method is described in Scheme 1.

Incorporating this method, our group managed 
to start working in several different directions. First, 
after noticing that gadolinium has excellent magnet-
ic properties, as well as the ability to form chelates, 
it was decided to acquire Gd-based MRI theranostic 
agent. The product of this research is now passing 
the stage of preclinical trials. Second, an attempt to 
attach manganese to the particles was made, but it 
didn’t lead to any results deserving consideration. 
One of the latest focus areas for the group has be-
come a development of a pharmaceutical composi-
tion with complex effect on malignant tissue for the 
treatment of liver cancer based on zerovalent iron 
microparticles. The method for their acquisition is 
described in Scheme 2.

The anticancer activity of the compound is 
based on three components: ischaemia, hyperther-
mia and chemotherapy. Upon entering the malignant 
tumor, the agent clogs blood capillars because of the 
particle size. Then, an alternating magnetic field is 
applied to the particles, causing local hyperthermia. 
Both those effects are confirmed to be especially 
harmful for cancer tissue. Following the hyperther-
mia, chitosan shell of the particles dissipates, letting 
doxorubicin (widely known chemotherapy drug) 
enter the tissue and start the local chemotherapy [4].

At the moment, the agent is passing clinical 
trials and is getting prepared for the in vivo exper-
iments.

Scheme 1.		Synthesis	of	ZVI	NPs	using	
p-aminobenzenediazonium	tosylate

Scheme 2.		Synthesis	of	anticancer	composition
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Nowadays production of lactic esters is one 
of the challenges in the modern organic chemistry. 
The esters form a part of essential oils composition 
specifying their pleasant smell [1], they are used in 
food and perfumery industry [2]. The esters include 
a lot of biologically important substances and med-
ications [3]. The most promising esters application 
results their usage as plasticizers for medical mate-
rials production based on polylactide.

Lactic esters are synthesized via the following 
methods:

1. Esterification of lactic acid with alcohol in 
the presence of acidic catalyst. Para-toluene sulfon-
ic acid, boric, phosphoric, sulphuric and other acids 
are used as a catalyst to increase a reaction rate of 
esterification without affecting an equilibrium state.

To change the equilibrium state and to enhance 
the yield of esters the following methods are used:

• The use of one of the starting materials in 
excess. Usually, the concentration of more 
accessible reagent – an alcohol is increased.

• The ether or water removal forming in situ. For 
a low-boiling ester synthesis the ester is driven 
off in situ. For a high-boiling ester synthesis it 
is preferable to drive off a water in situ. The 
water is driven off in the form of azeotropic 
mixture with the vapor of the corresponding 
alcohol.

It is undesirable to use the 98 % of lactic acid 
as the initial product because its presence in the 
concentration process leads to a partial lactoniza-
tion [4].

2. Alcoholysis of polylactic acid. It is very 
similar to the hydrolysis reaction, only with the al-
cohol as a substitute for the water. Since the reaction 

is catalytic, sodium alkoxide, sodium hydroxide and 
potassium carbonate are used as catalysts.

The first problem of using this method is a rel-
atively low yield of a target product. Moreover, an 
additional catalyst purification stage is required to 
eliminate a residue.

3. Esters synthesis from alpha-halogen deriv-
atives of lactic acid. This method is unprofitable, 
as it requires a high operation costs and complex 
equipment [5].

As it was presented above, the lactic ester syn-
thetic roots have a number of limitations. In view of 
this, an improve of existing methods or a search of 
new techniques is of particular relevance nowadays. 
This article presents the advanced isopropyl and bu-
tyl lactic esters synthetic procedure.

The process is based on esterification reaction 
of lactic acid with the corresponding alcohol in the 
presence of acid catalyst.

а solution of 80 % L-lactic acid (M.C.D Im-
port&ExportGmbh., Germany) [6, 7], isopropyl or 
butyl alcohol were chosen as raw materials. Ben-
zene or butyl acetate performed a role of solvent, 
whereas sulfuric acid acted as a catalyst.

The simple distillation unit was used for ester 
synthesis during 10–16 hours with the stage of triple 
mixture removal (the solvent – corresponding alco-
hol – water) and binary mixture (alcohol – solvent). 
Calcium carbonate or sodium bicarbonate were ad-
ditionally introduced into the mixture to remove the 
excess of alcohol and solvent. The flask content was 
filtered, the obtained filtrate was distilled.

The isopropyl ester of lactic acid was distilled 
in the temperature range of 75–80 °C, resulting in 
25–30 % of product yield. As for the butyl ester, 
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it was distilled in the temperature range of 187–
188 °C. The yield of corresponding product reached 
30–35 %.

In addition, IR-spectra of the obtained products 
were carried out using infrared spectroscopy (IR - 
Fourier spectrometer «SIMENS FT-801»).
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The actual problem of catalytic hydrodewax-
ing, as well as other catalytic processes, is to in-
crease the operation life of the catalyst. This prob-
lem absorbs up to 90 % of all funds for development 
and exploitation. The technology and design of 
catalytic processes are completely dictated by the 
problem of the catalytic deactivation. These include 
processes such as cracking, isomerization, all pro-
cesses of dehydrogenation, hydrotreating, etc. [1]. 
Reducing the activity of the catalyst is equivalent to 
reducing the capacity of unit. Reducing selectivity 
of catalyst is equivalent to over-consumption of raw 
materials and energy and it is equivalent to reducing 
the quality of the target product.

In this study, the degree of deactivation of iden-
tical catalysts (HYDEX-G, extrudate shape 2.5 mm) 
of two hydrodewaxing units was compared using 
mathematical model [2]. The following abbrevi-
ations were introduced: U1 is the hydrodewaxing 
unit of the Ltd “KINEF”; U2 is the hydrodewax-
ing unit of OJSC "ANPZ VNK". For the research, 
the following data was used: technical characteris-
tics of reactors, industrial operating data of units, 
data characterizing the quality of raw materials and 
products (group and fractional compositions, raw 

and product densities, sulfur and nitrogen content 
etc.). The catalyst deactivation study was carried 
out during the operation of the units from 06.10.16 
to 25.01.2017.

The total volume of processed raw materials 
of U1 and U2 for the period is 685 and 700 thou-
sand m3 respectively (Table 1). The raw materials 
processed at U1 are heavier and, probably, the de-
activation rate of the U1 catalyst should be higher. 
However, in fact, during the testing period of oper-

fig. 1.		The	graph	of	the	dependence	
of	the	activity	of	the	catalyst	on	the	
volume	of	raw	materials	processed	by	
the	1	m3	of	volume	of	the	catalyst
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ation of the units, the process temperature was in-
creased by 5 °C in both installations. 

To compare the deactivation degree of the pro-
cesses were reduced to one initial conditions using 
the mathematical model, for which the activity of 
the catalyst was A = 1.

The change in the activity of the catalyst de-
pending on the weight of the processed raw mate-
rial by the 1 m3 volume of the catalyst is shown in 
Figure 1. It can be concluded from the dependences 
that the deactivation rate of the catalyst of the U1 
is, as expected, slightly higher than at the U2. This 

is due to the fact that the raw material of the U1 is 
heavier, more sulfurous, characterized by a great-
er proportion of nitrogen-containing hydrocarbons, 
which increase the rate of the catalyst deactivation. 
In addition, at the end of the period the deactivation 
degree is only slightly higher at the U2.

At approximately the same degree of deactiva-
tion in the unit U2 (in terms of the volume of raw 
material recycled by the 1 m3 of the catalyst) were 
procced 1.5 times more raw materials, then by the 
unit U1.
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Intensive study of hypervalent iodine deriva-
tives has led to the creation of many reagents based 
on it, which have different properties, and each of 
them has its advantages and disadvantages and, 
therefore, they attract close attention [1–3]. Most 
of them are eco-friendly and versatile reagents for 
various synthetically important oxidative transfor-
mations [4]. Polyvalent iodine (V) compounds are 
particularly useful, they are selective oxidants com-
monly used in the synthesis of natural products [1–
4]. However, some of them have significant draw-
backs. For instance, 2-iodoxybenzoic acid (IBX) is 

employed in organic synthesis as highly effective 
and mild oxidant, but it has low solubility in the 
most organic solvents except DMSO and has poten-
tially explosive properties [1, 2]. 

Another representative of cyclic iodylarenes is 
Dess-Martin Periodinane (DMP) has gained a sta-
tus of a reagent of choice for selective oxidation of 
alcohols to carbonyl compounds, especially in com-
plex molecules containing other sensitive function-
al groups [5]. However, Dess-Martin reagent is less 
stable and more expensive than IBX.

Ishihara and coworkers researched thia analog 

table 1. Performance characteristics of dewaxing units
Unit U1 U2

The volume of raw materials, m3 684602.4 699518.4
Raw materials consumption, m3/h (average value) 254.7 260.2
Catalyst volume, m3 115 80
Average value of raw material density, kg/m3 847.1 847.7
The average sulfur content, % (in raw materials) 0.851 0.255
The average nitrogen content, ppm (in raw materials) 164.2 61.01
Initial boiling point of fraction, °C (average value) 213 197
Boiling point 50 %, °C (average value) 287 270
Boiling point 96 %, °C (average value) 372 336
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of IBX (2-iodoxybenzenesulfonic acid – IBS) [6]. 
IBS can be used as an extremely active catalyst for 
selective oxidation of alcohols using Oxone as stoi-
chiometric oxidant. However, 2-iodoxybenzenesul-
fonic acid is extremely difficult to obtain because of 
high solubility in water: 2-iodoxybenzenesulfonic 
acid is vastly contaminated with inorganic impuri-
ties.

Also five-membered heterocycles with iodine 
(III) in the ring are important cyclic λ3-iodanes. 
For example, benziodoxoles and benziodazoles 
are widely applied as reagents of various oxidiz-
ing functionalization due to which such functional 
groups as –F, –Br, –N3, –CF3, –OOR и –CN can be 
entered to organic compounds [7]. 

We proposed an enhanced method for IBS 
preparation without use of organic solvents that 
can lead to side-reactions. It lets to extract IBS with 
minimal quantities of inorganic impurities and for 
the first time to carry out X-ray diffraction.

In addition, we present a new procedure for 
benziodothioles and benziodothiazoles preparation 
in trifluoroacetic acid with use of Oxone as oxidant.

Both reagents were obtained for the first time, 
and subsequently their preparative possibilities will 
be investigated.
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In past decades design of experiments and sim-
ulation analysis have been recognised as powerful 
tools for resource efficiency improvement in var-
ious areas of technics and technology, especially 
for energy-consuming industries such as ceramics 
production. Silicon carbide ceramics is widely used 
for structural applications, yet production of such 
materials invokes high temperatures and sintering 
aids, thus it becomes an important task to carefully 
adjust ceramics compositions and methods of man-
ufacturing.

Promising sintering aids for SiC including both 
oxide and non-oxide systems [1, 2] have recent-
ly been extended to metals and alloys, Invar-type 
precision alloys in particular [3, 4, 5]. The present 
paper discusses the correlation between mechanical 
behaviour (dependent variable, calculated as single 
contact strength) and process parameters (indepen-
dent variables), namely green body pressure value 
(X1), ceramics firing temperature (X2), and sintering 
aid content (X3) and preparation technique (dry or 
wet ball-milling, X4) for SiC-based compositions 
with ferrous metal dopants corresponding to NILO 
and Kovar alloys respectively. 

The research was carried out within the frame-
work of a full-factor experiment where the amount 
of experiments was calculated as n = 2m (where m – 
number of independent variables), under given con-
ditions n = 16, and each independent variable had 
only two possible values (maximum +1 and mini-
mum –1, semi-quantative in case of X4). Based on 
reference data [1–3], input process parameter values 
were selected (see Table).

Sintering aids were prepared from fine metal 
powders in a planetary ball mill with CCl4 as a media 
for wet milling to suppress any possible chemical 
interaction on powder surface. Experinental batches 
were made by dry mixing of commercially available 
SiC with pre-fabricated metal compositions. Test 
samples were shaped by cold uniaxial pressing with 
paraffin as binder and fired in air using sealed dou-
ble-layer containers stoked with graphite to avoid 
oxidation. Single contact strength was calculated 
for each sample from 3-point bending test results.

Assuming a complex nature of the studied re-
lationships, experimental data were processed by 
regression analysis methods, and the following re-
gression models for SiC-NILO and SiC-Kovar ce-
ramics under given conditions were constructed:

for SiC-NILO ceramics: 
y = 0,403 – 0,043X1 – 0,121X2;

for SiC-Kovar ceramics: 
y = 0,34 – 0,134X2 + 0,128X3 + 0,04X4,

where X1 – green body pressure value, X2 – ceram-
ics firing temperature, X3 – sintering aid content, 
and X4 – sintering aid preparation technique. Both 
models passed F-test goodness check successfully 
(Fcalc = 1,15 < Ftable = 2,45 and Fcalc = 1,15 < Ftable = 2,39 
respectively).

Despite seeming similarity the investigated sys-
tems presented completely different responses. Sig-
nificant variables (sorted by relevance) for SiC-Ko-
var ceramics were firing temperature, sintering aid 
content and preparation technique, the system being 
most sensitive towards changes in the first two pa-
rameters. For SiC-NILO ceramics those were firing 
temperature and green body pressure value, while 
variations attributed to the sintering aid showed no 
effect on the sample properties.

Thus, implementing design of experiments pro-
cedures in the process of SiC-based ceramics de-
velopment made it possible to reduce experimental 
testing especially at high temperatures. The use of 
simulation analysis formed the ground for drafting 

table 1. 

Input parameter
Value

Minimum Maximum
Green body pres-
sure value, MPa 100 150

Firing temperature, °C 1500 1550
Sintering aid content, wt. % 10 15
Sintering aid prepa-
ration method Dry Wet
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SiC-based ceramics composition and a method for 
production thereof.
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Currently, the development of secondary refin-
ing processes for increasing the refining depth and 
production of high-octane motor fuels is typical for 
oil refining industry. Computer modeling of chem-
ical-engineering processes is one of the effective 
methods for studying of the complex systems. Im-
proving the efficiency of the oil refining units and 
the optimization of technological modes is possi-
ble to be carried out using mathematical modeling 
method.

The majority of mathematical models of oil re-
fining and petrochemistry processes are built on the 
basis of equations describing the kinetics of chemi-
cal conversions in reactor. However, the specificity 
of hydrocarbons conversions of petroleum feed-
stock in the forward and reverse directions is not 
fully taken into account many models. It reduces the 
accuracy of calculations and the efficiency of the 
mathematical model application.

The aim of research is the development of the 
catalytic cracking mathematical model taking into 
account the reversibility of reaction in the height of 
riser.

According to [1] the correct criterion of thermo-
dynamic irreversibility of some stage in the chain of 
chemical transformations is the significant change 
in the chemical potential during the conversion of 
the reactants corresponding to this stage:

Aij = –ΔrGij = μi – μj > RT
here Aij – chemical attraction J/mol; ∆rGij – Gibbs 
energy change, J/mol; R – gas constant, J/(K • mol); 
Т – current temperature of process, K.

This approach allows to take into account the 
direction reactions at current time depending on 
the current concentrations and technological mode. 
Figure 1 shows the chart for implementation of this 
approach at the mathematical modeling of the cata-
lytic cracking.

Thus, the values of the Gibbs energy change of 
the reactions calculated using quantum-chemistry 
methods were used for determination of thermody-
namic reversibility of the catalytic cracking reac-
tions at the initial time (an average initial tempera-
ture of reaction is 848 K). According to [1] only the 
isomerization reactions of paraffins are reversible at 
the initial temperature of reaction. 

Furthermore, the chemical attraction is deter-
mined depending on the current concentrations of 
reactants and current temperature in riser. If the 
condition is satisfied, the reaction is irreversible 
(the reaction rate constant of the reverse reaction is 
k–j = 0) and vice versa, if the reaction is reversible, 
the reaction rate constant is determined by the ex-
pression k–j = kj/exp(Aij/RT).

The calculation on the model shows that the 
isomerization of paraffins (Aij = –14.01 kJ/mol) 
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and cyclization of olefins with hydrogen transfer 
(Aij = 4.62 kJ/mol) are reversible at the process tem-
perature 794 K during the processing of vacuum 
distillate with saturated to aromatic ratio 1.88 unit 
and reaction temperature range is 848–794 K. In ad-
dition, the reversibility of cracking olefins take into 

account as the direct reaction of olefins aromatiza-
tion in formalized scheme of hydrocarbon conver-
sion due to the high reactivity of olefins according 
to the classical concepts of the catalytic cracking 
[2] and results of the quantum chemical calculation 
(ΔG = –92.2 kJ/mol).
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Introduction. Nowadays the demand for pro-
duction of polypropylene is extremely high in the 
world. Polypropylene takes the 3rd place by volume 
of consumption now, and this number has increased 
from 200 to 1200 thousand tons per year in Rus-
sia in 2000–2015. It’s obvious that the need of this 
polymer will keep growing, therefore the technolo-
gies of production should be developed and the vol-
ume of it ought to be increased.

relevance. Polypropylene is most commonly 
produced by propylene polymerization in presence 

of the Ziegler–Natta catalyst [1, 2], yet at the end 
of the chemical process 2–3 % of the final product 
is an atactic polypropylene (abbreviated APP). This 
material has much lower quality in comparison with 
the isotactic polypropylene; therefore it isn’t used 
in industry and is commonly utilized. A hypothesis 
was made [3] that a modification of APP with dif-
ferent graft copolymers could improve its charac-
teristics and makes it suitable for using in industry. 
This approach might also contribute to a solution of 
economic and ecological questions in the subject of 

fig. 1.		The	chart	for	implementation	of	this	approach	at	the	mathematical	modeling	of	the	catalytic	cracking
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propylene production’s waste.
purpose. The selection of comopomer (styrene, 

dicyclopentadiene, abbreviated DCPD) for a graft 
copolymerization with APP, which will produce the 
product with better characteristics in comparison 
with APP. The selection of initiator (azoisobutyroni-
trile, abbreviated AIBN; benzoyl peroxide or BPO; 
potassium peroxydisulfate or KPS), which will give 
the highest practical product yield of the copolymer 
of the best quality.

Method. The radical copolymerization was 
processed in the heptane solution at the 80 °C tem-
perature. The solution of APP in heptane and the 
solution of comonomer and initiator were prepared 
previously; then they were mixed together in a flask 
and this mixture was held for three hours. After the 
end of the reaction received copolymer was swaged 
in isopropyl alcohol, filtered out and dried firstly in 
air and then in vacuum. The speciation of graft co-
polymer was defined by the infrared spectroscopy.

results. Maximum values of practical product 
yield depending on types of comonomer and initia-
tor are represented in the table below. According to 
these results it can be concluded that the highest ex-
tent of reaction is reached by using AIBN and BPO 
with styrene.

In the low concentration area AIBN is not 
very effective, but the sharp increase of product 
yield takes place after reaching 5 % concentration 
of AIBN. Then the product yield becomes constant 
so there’s no use of increasing AIBN concentration 
further. The same tendency is shown in the experi-

ment with BPO. At the same time the copolymer-
ization with DCPD has a low product yield with all 
three initiators.

The styrene copolymerization increases also 
the softening temperature from 70–90 °C to 105–
120 °C, which could be interpreted as the elimina-
tion of low resistance to thermo–oxidative and light 
destruction. The mechanical strength of copoly-
mer’s films is also higher than of the film of APP 
itself.

Conclusion. According to the current day the 
volume of APP production is about 40 thousand tons 
per year. The introduction of APP copolymerization 
into industry seems rational because of the improve-
ment of its physical properties and available data [4] 
about the positive effect of the addiction of APP into 
bitumen and various coatings. The approach of this 
kind, as it was already mentioned upwards, could 
be the solution of an ecological problem and also 
might become a source of income.
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table 1. Maximum values of practical product yield 
depending on types of comonomer and initi-
ator

Initiator Comonomer The highest practical 
product yield, %

AIBN
Styrene 85 
DCPD 24 

KPS
Styrene 30 
DCPD 26 

BPO
Styrene 85 
DCPD 26 
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In the modern world, it is impossible to imag-
ine human activities without polymer materials, 
which are found at every step in technology, health 
care and everyday life. Every day we come across 
various plastics, rubbers and synthetic fibers. Poly-
meric materials have various useful properties: they 
are highly resistant to aggressive environments; 
they are good dielectrics and heat insulators. Some 
polymers have high resistance to low temperatures, 
others – water-repellent properties.

In addition to an extensive list of advantages, 
high-molecular compounds also have disadvantag-
es. Many polymers are prone to aging. For example, 
the process of reducing the chain length and size 
of the molecules is one of the types of polymer de-
struction. The process of chain reduction is due to 
the destruction of carbon bonds and the formation 
of radicals, which in turn contribute to the further 
destruction of polymer molecules. Destruction can 
be caused by mechanical loads, light, heat, water 
and especially oxygen and ozone.

It is known maleimide derivatives are an im-
portant building block in the field of organic synthe-
sis, biochemistry and polymer chemistry [1]. Ther-
moset polyimides possess thermal stability, good 
chemical resistance, excellent mechanical prop-
erties and good dimensional stability 
even at high temperatures (300 °C and 
above). At the same time, they demon-
strate high tensile strength. In addition, 
polyimides are used to produce com-
posite materials reinforced with carbon 
or glass fibers [2].

The present work is devoted to 
synthesis of polymers and copoly-
mers based on substituted maleimide, 
namely N-carbamylmaleimide, as well 
as the study of the physico-chemical 
properties of the compounds obtained.

Synthesis of N-carbamylmaleim-
ide was carried out in two stages. In the 
first step N-carbamylmaleamic acid 
(maleuric acid) was obtained. 

The reaction of maleic anhydride 
with urea was carried out in glacial 
acetic acid at 50 °C for 12 hours. The 

mixture was allowed to cool and was left overnight 
at room temperature. The white crystalline product 
was filtered and washed with glacial acetic acid, and 
dried at room temperature. The resulting product 
was recrystallized from hot water.

The yield of N-carbamylmaleamic acid 32–
39 % of theory. The melting point of the purified 
product is 158.6 °C, which corresponds to the data 
for N-carbamylmaleamic acid [3].

In the second step, N-carbamylmaleamic acid 
was cyclized by dehydration of water to form N-car-
bamylmaleimide.

The synthesis was carried out at a temperature 
of 90–97 °C for 60 minutes. The yield of N-carba-
myl maleimide was 30–35 % of theory. The result-
ing product was identified using IR, 1H-NMR and 
13C-NMR - spectroscopy.

Radical polymerization of the obtained product 
was carried out in solution at a temperature of 80 °C 
for 7 hours and periodically (once per hour) sam-
pled. As an initiator, azobisisobutyronitrile (AIBN) 
was used in an amount of 3 % by weight of the 
monomer. After the polymerization was complete, 
the resulting polymer was precipitated in a 5-fold 
excess of hexane, filtered and dried.

Radical copolymerization is performed in solu-

Scheme 1.  

Scheme 2.  
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tion at a temperature of 80 °C for 7 hours and period-
ically sampled. Styrene and butylmethacrylate were 
used as copolymers in an equal molar ratio with the 
starting monomer. As an initiator, AIBN was used 

in an amount of 3 % by weight of the monomer. Af-
ter the polymerization was completed, the resulting 
copolymers were precipitated in a 5-fold excess of 
hexane, filtered and dried.
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Oil, consisting of a mixture of aromatic and 
aliphatic hydrocarbons, does not dissolve in water 
due to its hydrophobic properties, thus presents an 
environmental problem in case of emergency oil 
spills during oil transportation and refining because 
it degrades slower than water-soluble compounds. 

The basic method to respond problems related 
to oil spills is sorption [1]. When choosing an ad-
sorbent, it is necessary to consider not only its basic 
characteristics such as oil absorption, water absorp-
tion and buoyancy but also the methods of used ad-
sorbent disposal. To respond oil spills, adsorbents 
shall be both oleophilic and hydrophobic. Synthetic 
fiber materials, such as polyethelene, polypropelene 
and atactic oxidized polypropelene, are good adsor-
bents of hydrocarbons. The adsorbents which com-
bine liophilic and hydrophobic behavior are cellu-
lose containing materials being able to participate in 
ion-exchange reactions [2]. The paper demonstrates 
that adsorption is determined by composition, struc-
ture and proportion of components. Natural adsor-
bents despite their diversity are characterized with 
high water absorption capacity and relatively low 
oil absorption capacity in comparison with polymer 
and inorganic adsorbents. The basic approach to in-
crease adsorbent hydrophobicity is to modify cel-
lulose containing adsorbents by treating them with 
chemicals: sodium hydroxide [3], Fenton’s reagent 
[4], organic acids and acid amides [5], carboniza-
tion [6].

This paper studies target-specific modification 
of peat moss (Sphagnum) and the following three 
properties of the modified material: water absorp-
tion capacity, oil absorption capacity and buoyancy.

experiment
Oil absorption (OA, g/g) and water absorption 

(WA, g/g): an oil slick of 0.5 to 5 mm thick was cre-
ated over water surface in a drum with cross-section 
area of 250 cm. The sorbent was distributed over the 
oil slick. As the time passed, the sorbent was dewa-
tered by filtering, and the adsorbed oil was extracted 
from the sorbent using carbon tetrachloride. Gravi-
metric method was used to determine the amount of 
the absorbed oil. Residual amount of oil in the wa-
ter was determined with an IR spectroscopy method 
at the wavenumber of 2.926 cm–1 and a thin-layer 
chromatography method. 

A gravimetric method evaluating weight differ-
ence of the original adsorbent (М) and the water sat-
urated adsorbent (М1) was used to determine water 
absorption (W %): 

W = (M1 – M)/M • 100,
where Peat moss carbonization 

A peat moss charge (4 g) was placed into a 
flask; the flask was closed to prevent the access 
of air into carbonization zone. The time of burn-
ing at the steady-state temperature from 100 to 
400 °С was 60 minutes. Coalification degree of the 
peat moss was defined according to the formula: 
R = Cτ/C0 • 100 %, where С0 and Cτ are the weights 
of peat moss before and after carbonization process 
respectively. The difference between coalification 
degrees was determined as follows: ∆R = 100 % – R. 

The main criteria for using an adsorbent to 
clean water surfaces in nature are its water absorp-
tion capacity and buoyancy. 
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Oil absorption, OA (g/g), was determined to 
evaluate the maximum amount of adsorbed hydro-
carbons. 

Adsorption capacity of different types of moss 
and synthetic polypropelene (PP) fiber sorbent is 
compared in Table 3.

Carbonized Sphagnum	 Dill was found to be 
similar to Canadian peat mosses Nature Corby and 
Spilcorb in terms of oil absorption and superior to 
them in terms of buoyancy.

Hydrophobic materials are considered to be the 
most efficient adsorbents for organic compounds 
from water solutions, as their adsorption based 
mainly on the dispersion force. In compassion with 
the original moss, carbonized and acetylated peat 
mosses feature high oil absorption capacity, low 
water absorption and higher buoyancy. Oil and wa-
ter adsorptive capacities of sorbents were found to 
be dependent on their porosity.
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table 1. Dependence of water absorption of Sphagnum Dill (300 °С) on particle size
D, mm 0.14 0.5 1 1.4
W, % 0.67 0.94 1.430 1.560

table 2. Dependence of oil absorption of Sphagnum	Dill (Т = 300 °С) on mesh size
D, mm 0.14 0.5 1 1.4
OA, g/g 15.10 14.40 14.23 13.90

table 3. Sorbent properties
№ Sorbent material OA, g/g WA, g/g Buoyancy, h
1 PP fiber (21030-16) 4–9.4 0.05  
2 Spilcorb (Canada) 3.96–8 1.6–2.0 48
3 Sphagnum	Dill (original) 5.8 3.1–4.2 96
4 Acetylated peat moss 7.60–8 1.8–2 120
5 Carbonized peat moss (200 °C) 8.23–9 1.5–1.7 170
6 Carbonized peat moss (300 °C) 14.2–15.7 1.3–1.5 146
7 Activated charcoal 10.75 4.5–5.0 48
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Solid solution is a homogeneous system in 
which one component's atoms are arranged in a 
crystal lattice of another component. Hydrogen-pal-
ladium solid solution is a specific system. It is con-
nected with the ability of palladium to dissolve a 
huge amount of hydrogen (palladium is able to ab-
sorb 734 times the volume of hydrogen at 30 °C) [1].

UV radiation of solutions with a wavelength 
of 200–300 nm has been used for the voltamme-
try methods of the analysis to deactivate oxygen in 
the solutions in the process of electrolytic process. 
The goal of this research was to study the effect of 
UV radiation on the process of electrooxidation of 
hydrogen absorbed by palladium in the process of 
electroconcentration of palladium and forming a 
solid solution with it.

Fig. 1 shows the voltammetric curves of elec-
trooxidation of hydrogen-palladium residue.

This hydrogen-palladium residue is precipitat-
ed out of 1 M HCl solution on the surface of the 
graphite electrode at a potential of electrolytic pro-
cess of –0,8 V.

In the field of potentials from –0,1 to –0,2 V 
electrooxidation of molecular hydrogen adsorbed 
on the palladium residues occurs; in the field of 
potentials from 0,3 to 0,4 V joint electrooxidation 
of palladium and hydrogen absorbed by palladium 
occurs [2].

With increasing content of palladium in the 
electrolytic residue the current of anodic peak of 
molecular hydrogen electrooxidation adsorbed by 
palladium and the current of anodic peak of palla-
dium electrooxidation and atomic hydrogen from 
electrolytic palladium-hydrogen residue increase. 

At the same time the potential of uniform elec-
trooxidation peak of palladium and hydrogen from 
palladium-hydrogen solid solution is displaced to 
the cathodic area of the potentials. 

Absorption of hydrogen by palladium changes 

the peak of palladium electrooxidation and increas-
es the error of palladium determination with the 
stripping voltammetry method. 

It has been established that in the process of ul-
traviolet radiation of solution hydrogen leaves the 
palladium crystal lattice and goes into the solution 
and therefore it doesn't prevent determination of 
palladium. 

Inclusion of UV radiation in the process of pal-
ladium electroconcentration allows decreasing the 
error of palladium determination in the standard 
samples of copper-nickel ores with the stripping 
voltammetry method from 30 % to 10 %.

fig. 1.		The	voltammetric	curves	of	the	
palladium-hydrogen	residue	electrooxidation	
on	the	surface	of	carbon-containing	electrode

Media 1 M HCl, Ee = –0.8 V, te = 60 s, V = 0.06 
V/s, СPd: 1–0.4 mg/l, 2–0.6 mg/l, 3–0.8 mg/l, 
4–1 mg/l
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Intoduction. According to sustainable devel-
opment strategy, the main goal of investigators is to 
find, create and implement environmentally friendly 
processes and materials. The organic chemistry of 
hypervalent iodine compounds is a big possibility to 
make greener the processes in chemical technology. 
Hypervalent iodine reagents are used extensively in 
organic synthesis as efficient and environmentally 
benign oxidizing reagents whose chemical proper-
ties in many aspects are similar to the 
derivatives of heavy metals [1]. In this 
paper we consider on (difluoroiodo)
arenes. (Difluoroiodo)arenes, ArIF2, 
can be prepared by two general ap-
proaches: 

• oxidative addition of fluorine 
to iodoarenes using powerful fluorinating re-
agents 

• ligand exchange in iodine (III) compounds, 
such as ArIO or ArICl2, using HF or SF4 as a 
source of fluoride anions [2]. 

Various fluorinating reagents have been used 
for the fluorination of iodoarenes. A very clean and 
selective, although relatively expensive, procedure 
for the preparation of (difluoroiodo)arenes is based 
on the fluorination of iodoarenes with xenon diflu-
oride in dichloromethane in the presence of anhy-
drous hydrogen fluoride (Scheme 1) [3, 4]. 

This method works well for the fluorination of 
iodoarenes with electrondonating or electron-with-
drawing substituents; the latter, however, require 
longer reaction times. (Difluoroiodo)arenes are 
hygroscopic and highly hydrolyzable compounds, 
which makes their separation and crystallization ex-
tremely difficult [2]. 

The current work carries out the possibility of 
safer and more convenient fluorination method de-

velopment, based on reactions of aromatic iodine 
compounds with alkali and alkaline earth metal 
tetrafluorobromates. Sobolev V.I, Filimonov V.D. 
and coworkers described chemical properties of 
known fluorobromates: KBrF4, CsBrF4, RbBrF4 and 
the recently described Ba(BrF4)2 in reactions with 
aromatic compounds and pyridine. They found out 
strong and selective bromination abilities towards 
aromatic compounds [5]. However, there is no sys-

Scheme 1.		Fluorination	of	iodoarenes	with	xenon	difluoride

table 1. Reaction of Ba(BrF4)2 with hypervalent aro-
matic compounds

Entry Substrate Product

1

2

3

4

5

6
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tematic data about reactivity of TFB in fluorination 
of aromatic compounds. 

Methods and materials. As substrates of re-
actions, we choose following aromatic iodine re-
agents: CL–Ph–I , Br–Ph–I , NO2–Ph–I CF3–Ph–I, 

SO3H–Ph–I , COOH–Ph–I. The fluorinating agent 
is tetrafluorobromate of barium. Tetrafluorobro-
mates of alkali and alkali-earth metals (TFB) are 
compounds with high fluorinating and brominating 
ability, they are safer than BF3 in usage.
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One of the basic problems of space exploration 
is the development of optimal fuel for rockets and 
space ships suitable for long flights. In this study 
the choice of the most resource efficient, safe and 
less expensive fuel is discussed. The most economic 
ways of getting it are proposed.

As fuel, rockets use both liquid and solid chem-
ical compounds. The fuel efficiency is assessed by 
the following criteria: availability, density, cost of 
production and storage, and specific impulse [1]. 
The first candidate as fuel for rockets is kerosene. It 
is one of the most widely used fuels after gasoline. It 
has a relatively high density, is not particularly toxic 
and not expensive. And most importantly, it has a 
high specific impulse, which indicates that such a 
fuel can accelerate the rocket very well. But there is 
one important problem: high quality kerosene suit-
able for rockets can be extracted only from certain 
grades of oil which are very few nowadays. Thus, 
we have to consider this candidate not optimal.

The next variant is hydrogen. It is a flamma-
ble exploding gas with the highest specific impulse 
of all our candidates in the list. But its low density 
spoils the great picture: it takes too much volume to 
carry enough hydrogen to escape from the Earth's 
atmosphere. The next big problem is its storage 
temperature. The liquid hydrogen exists only at 
temperature of –252 to –259 °C, which means that it 

will go high storage costs [2].
The third option is heptyl, also known as asym-

metric dimethylhydrazine. It has the same proper-
ties as kerosene, but it is extremely toxic and dan-
gerous for people and plants. In Soviet times it was 
widely used but now it can't be used due to its neg-
ative characteristics [2]. 

Thus, the most popular fuels do not meet the 
criteria of safety and resource efficiency and are not 
optimal. In this study we propose an alternative fuel 
for rockets which is more environmentally friendly 
and economical. It is methane, which was proposed 
as fuel for the first time in the research works of 
NPO Energomash named after academician V.P. 
Glushko, conducted since 1981.

Methane is easily accessible and relatively 
cheap gas, its density and specific impulse are high 
enough for both small and large space rockets. The 
future of space technology is aimed at the multiple 
use; space ships should be able not only to fly out 
of the Earth, but also fly back, too, in full force and 
without damage. In this case, methane could be an 
optimal fuel as it can be found on the others planets 
as well as almost on any asteroid which gives the 
possibility of refueling.

The most important feature of methane is the 
abundance of ways to get it: by chemical means, 
from natural gases, and also from industrial wastes. 
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It is possible to get it at low cost and in the shortest 
time by extracting it from the total composition of 
natural gases where the percentage of methane is 
70–98 % [3]. But we propose the most efficient way 
which is also beneficial for the environment – to ex-
tract methane from industrial wastes. The proposed 
technology comprises sorting gases coming out 
from factories in the form of liquids by condensa-
tion. It is similar to the decomposition of oil into its 
constituent substances in the rectification tower by 
heating [4]. But our method provides decomposi-
tion of gases by condensing. As the temperature of 
condensation temperature of the gases forming part 

of the natural or waste gases is lower than –100 °C, 
it will be more rational to use refrigerants for cool-
ing.

Conclusion
Methane has great prospects as the optimal fuel 

for the rockets of the future. Perhaps in time the hu-
manity will discover neighboring planets and even 
become a multi-planetary race, settled on them, us-
ing space rockets with methane engines. The today's 
challenge to achieve it is the development of equip-
ment for collecting methane from different sources 
including industrial wastes.
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One of the fundamental treatment processes of 
raw hydrocarbons is pyrolysis. Liquid by-products 
are formed up to 20 % mass. It is known, to have 
synthesized petroleum resins (PR) from liquid py-
rolysis products is the most rational way to increase 
the oil refining depth [1].

To improve both of the physico-chemical prop-
erties and the range of application PR are modified 
by different agents: ozone, hydrogen peroxide, ma-
leic acid, etc. [2–4].

The aim of this research was a nitration of pe-
troleum resins of the C9 fraction, which was pro-
duced by “Angarsk Petrochemical Company”.

In this study, 3 types of petroleum resins and 
their modified products are considered. The samples 
of petroleum resins were obtained by radical polym-
erization with thermal (PRC9therm) and chemical 

(PRC9in) initiation and ionic (PRC9ion) polymer-
ization. Radical polymerized resins were produced 
by OOO “Omsk-polymer” and ionic polymerized 
resin was produced by authors.

Ionic polymerization of the C9 was carried out 
with the TiCl4 : Al(C2H5)2Cl catalyst in a 1 : 1 molar 
ratio at a temperature of 80 °C for 2 hours [5]. TiCl4 
was used in 2 % mass of total weight of the C9 frac-
tion. After polymerization the catalyst complex was 
deactivated with a 10 % excess of propylene oxide.

The modification was abided by the standard 
procedure for aromatic compounds [6]. Procedure 
of nitration of 30 % resin solution in chloroform was 
carried out at a temperature of 70 °C within 3 hours 
by two nitrating agents: 1) concentrated nitric acid 
(product – N-PR); 2) a mixture of concentrated ni-
tric and sulfuric acids in a molar ratio of 1 : 1 (prod-
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uct – NS-PR). The nitrating agent was added in an 
amount of 30 % by weight of the resin. The solvent 
and unreacted products were extracted from the re-
action mixture under decreased pressure.

The process was controlled by IR spectrosco-
py. The appearance of new bands with vibration 
frequency at 1550–1600 cm–1 region indicates the 
addition of NO2-groups in the resin composition.

The process of resin oxidation proceeds simul-
taneously with nitration, which confirms the in-
crease of signals with absorption band at the areas 

of 1030–1050 and 1130–1160 cm–1. 
Acid and bromine numbers of the obtained res-

ins were determined by standard titrimetric methods 
[6]. The results are shown in Table 1.

As a result of the research, sample of PRC9ion 
and nitrated petroleum resins were obtained. The 
appearance of peaks with banding vibration at 
1550–1600 cm–1 region and the increasing of values 
of bromine and acid numbers confirm functionaliza-
tion at double bonds.
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Polyvalent iodine reagents found wide applica-
tion in organic synthesis as environmentally friend-
ly oxidizing reagents, mainly because of its low 
toxicity, availability, stability on air and humidity 
resistance. At the same time these substances are an 
excellent alternative to such heavy metals as lead 
(IV), tallium (III) and copper (II) [1].

One of the most well characterized polyvalent 
iodine substances are diaryliodonium salts which 
have found application as synthetic reagents and bi-
ologically active agents.

Simple "one – pot" synthesis of diaryliodonium 
salts includes treatment of aryl iodide with commer-
cially available oxidizing reagent in the presence of 

the substitute arene and the corresponding acid or 
salt which counter – anion finishes the preparation 
of target product [2].

For carrying out of above-mentioned process 
can be used mild, inexpensive, easy to use and envi-
ronmentally friendly oxidizing reagent which main 
active component is potassium monopersulphate 
as the constituting threefold salt with a formula 
2KHSO5 × KHSO4 × K2SO4 (also known as Oxone) 
[3]. As sources of counter – anions have also been 
used such inexpensive reagents as KBr and TsOH.

The reaction pathway is shown in the figure 1.
Owing to the good leaving ability of bromide 

and tosylate groups this diaryliodonium salts are 

table 1. Value of acid (AN) and bromine (BN) numbers of PRC9

PR char-
acteristic

Thermal polymerization Initiated polymerization Ionic polymerization
AN, mg 
Кон/g BN, mg Br2/g

AN, mg 
Кон/g BN, mg Br2/g

AN, mg 
Кон/g BN, mg Br2/g

PRС9 1.8 42.8 3.9 45.9 2.0 43.0

N–PRС9 22.1 2.2 14.1 3.6 15.4 13.6

NS–PRС9 – 1.9 – 2.1 – 7.6
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convenient precursors for preparing of diaryliodo-
nium salts with other counter – ions via oxidative 
anion metatheses. Thus, we succeeded to obtain 
diaryliodonium tosylates from the corresponding 
bromide (a) and diaryliodonium triflate from to-

sylate (b):
The prepared products can find application as 

initiators for some polymerization processes and 
also as tracers for positron – emission tomography 
(PET).
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In this work, the catalytic reforming unit moni-
toring of one of the refineries in Russia using math-
ematical modeling was performed . For assessing 
the quality of feedstock, the feedstock index (1) cri-
terion was defined. After the feedstock composition 
analysis with a mathematical model, it was revealed 
that the feedstock index does not allow to assess 
the influence of the feedstock composition on the 
reformer operation adequately. Moreover, it cannot 
give a fairly complete picture of processes taking 
place in the reactor, as far as it’s calculated only on 

the basis of total naphthenic and aromatic hydrocar-
bons content in the feedstock:

Feedstock index = A + 0.85 N,  (1)
where A and N are the content of aromatic and naph-
thenic hydrocarbons in hydroprocessed feedstock 
respectively, % wt. 

However, it is known, that the straight-run 
gasoline fraction, which is the feedstock for the re-
forming process, is a continuous multicomponent 
mixture that contains in addition to naphthenic and 

fig. 1.		Scheme	of	diaryliodonium	salts	synthesis

Scheme 1.  
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aromatic, also normal and iso-structure paraffinic 
hydrocarbons, which inevitably are subjected to 
transformation as a result of industrial processing.

In the course of the work, the feedstock index 
coincided for two different dates of the feedstock 
cycle. 

The calculations of the plant performance (oc-
tane number, product yield, coke content on the cat-
alyst surface, degree of aromatization and isomeri-
zation) also differ significantly for two dates under 
the same process conditions (catalyst activity, raw 
material consumption, inlet temperature, etc.) (Ta-
ble 1).

From Table 2 we can see that for two differ-
ent dates the octane numbers are slightly different, 
however, the yield of reformate and coke content on 
the catalyst surface are different for these process 
conditions with 3.51 % and 0.18 % wt., respectively. 
Accordingly, that can be significant at large volumes 
of industrial feedstock processing, at which it is nec-
essary to adhere both quantity and economic indica-

tors of the obtained product. After all, the smaller 
product yield with the same feedstock volume and 
the same process conditions indicates processing in-
efficiency , and an increase of coke content on the 
catalyst surface under other equal conditions, can 
lead to an the catalyst activity reduction accelera-
tion and, accordingly to decrease the regeneration 
cycle. This, in turn, leads to additional expenses in-
volved inthe marketable commodities production.

Thus, the studies above confirm the need of rel-
evance of the processed feedstock composition in-
dustrial reformer operation predicting with the use 
of mathematical model. This, in turn, will provide 
more complete and accurate data for industrial in-
stallations operation both for analytical and prog-
nostic purposes. In addition, careful consideration 
of the composition will allow selecting the process 
parameters in which the production of petroleum 
commodities will be the most economically profit-
able at minimum cost.
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table 1. The technological mode and the plant performance for two studied dates

Сharacteristic
Date

04.02.2016 04.04.2016
Activity, relative units 0.98
Among of processed feedstock, t 292071
Inlet temperature, °С 488
Feedstock Consumption, m3/h 156
The multiplicity of circulation, m3/m3 1315.9
Hydrogen, % in HCG 84.8
Degree of isomerization 38 33
Degree of aromatization 22.51 19.38
Aromatic hydrocarbons in the catalyst, % mass. 64.98 62.13
Octane number (RM) 96.3 96.6
Hydrogen yield, % 2.9 2.77
Coke on catalyst, % wt. 1.02 0.84
Reformate Yield , % wt. 91.68 88.17
Paraffins/(Naphtenes+Aromatics) in the feedstock 1.18 1.24
n-Paraffins/iso-Paraffins in the feedstock 0.82 0.73
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Повышенный интерес к модификации поли-
меров наночастицами связан с необходимостью 
придать им уникальные свойства. В качестве на-
полнителя зачастую используются наноглины. 
наноразмерные частицы глинистых материа-
лов улучшают физико-механические свойства 
различных видов композиционных материалов. 
Главной причиной использования глин для на-
полнения полимеров является их способность к 
самопроизвольному диспергированию в сочета-
нии с модификацией поверхности некоторыми 
химическими веществами [1].

Целью представленной работы является 
исследование влияния концентрации органо-
бентонита на физико-механическиех свойства 
композиционного материала на основе полиди-
циклопентадиена.

методика получения образцов. очистку 
мономера от продуктов окисления проводили 
его нагреванием в роторном испарителе с ме-
таллическим натрием при 103 °С в течение 4 
часов и дальнейшей дистилляцией в два этапа: 
отгонка в вакууме при 95 °С для удаления низко-
кипящих примесей, после чего отгоняли чистый 
дициклопентадиен. К расчетному количеству 
мономера добавляли 0,2 % ингибитора окисле-
ния (Irganox 1010 + Irgafos 168 в соотношении 
1 : 1 мас.). Затем органобентонит перемешивали 
с мономером на роторном диспергаторе IKA T18 
basic. для полимеризации использовали рутени-
евый катализатор Граббса при соотношении ка-
тализатор : мономер, равном 1 : 10000 мас. Фор-
му с мономерной композицией выдерживали в 
течение 30 минут при температуре 80 °С, затем 
при 120 °С один час, далее в течение одного часа 
при 180 °С. из полученных полимерных пластин 

вырезали образцы для испытаний на ударную 
вязкость, изгиб и разрыв.

В результате получены данные, представ-
ленные на рис. 1–3, из которых можно оценить 
связь изменения исследованных физико-механи-
ческих характеристик материала от концентра-
ции добавленного органобентонита.

Ударная вязкость увеличивается с 2,5 до 
5,47 кдж/м2 (на 119 %) при добавлении 5 % на-
полнителя.

Модуль упругости при изгибе при добавле-
нии 5 % наноглины возрастает более, чем на 400 
мПа (на 22,5 %)

Также следует отметить положительное 
влияние наполнителя на модуль упругости при 

Химическая технология 
полимерных материалов

Секция 8

рис. 1.		Зависимость	ударной	вязкости	ком-
позита	от	концентрации	органобентонита

рис. 2.		Зависимость	модуля	упруго-
сти	при	изгибе	композита	от	кон-
центрации	органобентонита
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разрыве (от 1788 до 1946 мПа).
из полученных результатов следует, что все 

физико-механические показатели нанокомпо-
зитов в исследуемом интервале концентраций 
нанобентонита при заданных условиях полиме-
ризации были улучшены. очевидно, требуются 
дальнейшие исследования связи изменения дру-
гих характеристик нанокомпозита с содержани-
ем органобентонита.
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Синтез и полимеризация 5-норборнен-
2,3-дикарбокСимид-N-метилацетата

А.Р. Бейсенбаев, Н.А. Смирнова
Научный руководитель – к.х.н., доцент А.А.Ляпков
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Метатезисная полимеризация с раскрытием 
цикла (Ring Opening Metathesis Polymerization 
– ROMP) является распространенным методом 
для получения различных функциональных по-
лимеров. развитие данного метода полимериза-
ции привело к тому, что были получены новые 
полимеры с очень интересными свойствами и 
применениями. Таким образом были получены 
полимеры с высокой температурой стеклования, 
полимеры, используемые в качестве мембран-
ных материалов, полимеры, применяемые в кос-
метических композициях для ухода за волосами, 
полимеры, используемые для биологической 
проницаемости клеток [1]. Возможность приме-
нения полученных материалов в самых различ-
ных отраслях основаны на введении в структу-
ру полимеров определенных функциональных 
групп, которые могут полностью изменить фи-
зико-механические характеристики исходного 
полимера [2].

В настоящее время особый интерес пред-
ставляют полимеры на основе норборнена, име-
ющие в качестве заместителей в 2,3-положениях 
различные функциональные группы. опреде-
ленный интерес среди мономеров приобрета-
ют производные норборнен-2,3-дикарбоновой 
кислоты. наибольший интерес в этой группе 
мономеров представляют N-замещенные мале-

имиды, содержащие различные функциональ-
ные группы в структуре, которые могут придать 
уникальные свойства конечному полимерному 
материалу [3].

Целью данной работы было синтезировать 
5-норборнен-2,3-дикарбоксимид-N-метил аце-
тат, провести полимеризацию полученного мо-
номера и исследовать его свойства.

Синтез мономера 5-норборнен-2,3-дикар-
боксимида-N-метил ацетата проводили в со-
ответствии с методикой, описанной в работе 
[4]. реакция заключалась во взаимодействии 
эндикового ангидрида и гидрохлорида метило-
вого эфира аминоуксусной кислоты в присут-
ствии триэтиламина. Конечный продукт имеет 
вид прозрачного масла с желтоватым оттенком. 
анализ образцов выполнен методом ГХ-МС. 
на основании полученных масс-спектров была 
установлена структура полученного продукта и 
определено соотношение экзо- и эндо- изомеров 
(95 : 5).

Полимеризацию мономера 5-норбор-
нен-2,3-дикарбоксимид-N-метилацетата прово-
дили методом ROMP.

используемый катализатор: 
(1,3-бис-(2,4,6-триметилфенил)-2-имидазолиди-
нилиден)дихлоро(о-N,N-диметиламино-метил-
фенилметилен)рутений. Массовое соотношение 

рис. 3.		Зависимость	модуля	упруго-
сти	при	разрыве	композита	от	кон-

центрации	органобентонита
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катализатор/мономер = 1 : 10000. Полимериза-
цию проводили при температуре 70 °С первые 
30 минут, затем при 140 °С в течение 1,5 часа. 
Полученный полимер представляет собой твер-
дый, роговидный материал кремового оттенка.

для изучения структуры были сняты иК 
спектры мономера и полимера и обнаружено, 
что характерные для мономера полосы поглоще-
ния присутствуют и в спектре полимера. 

Полученный полимер был проанализиро-
ван методом дифференциальной сканирующей 
калориметрии (дСК), на основании которо-
го была определена температура стеклования 

Tg = 98,8 °С. анализ полимера термогравиметри-
ческим методом показал, что в интервале 200–
250 °С происходит отщепление функциональной 
группы, а при температурах свыше 400 °С идет 
разрушение основной цепи полимера, сопрово-
ждающееся активной потерей массы.

Таким образом, был синтезирован 5-норбор-
нен-2,3-дикарбоксимид-N-метилацетат, доказа-
на его структура и проведена его ROM-полиме-
ризация. определена температура стеклования 
полученного полимера. Термические методы 
анализа показали, что полимер стабилен на воз-
духе до 190 °С.
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влияние добавок углеродныХ материалов 
на СвойСтва эпокСидныХ композитов

И.С. Бердюгина, А.Г. Баннов
Научный руководитель – к.т.н., доцент А.Г. Баннов

Новосибирский государственный технический университет 
630073, Россия, г. Новосибирск, пр. К. Маркса 20, irina_berdugina@mail.ru

В настоящее время композиты на базе эпок-
сидных смол широко применяются во многих 
областях промышленности в качестве клеев, за-
щитных покрытий и электретов. однако эксплу-
атация изделий из таких композитов для функ-
циональных применений зачастую осложнена 
их низкой твердостью, удельной проводимо-
стью и диэлектрической проницаемостью. Улуч-
шить данные показатели можно за счет введения 
в эпоксидную матрицу наполнителя (металлов, 
солей, неметаллов). В данной работе в качестве 
наполнителя предложено использование много-
стенных углеродных нанотрубок (МУнТ) [1–2]. 

В качестве матрицы для всех исследуемых 
образцов использовалась эпоксидная смола 
DER-331 (DOW Chemicals Co.) и отвердитель 
– полиэтиленполиамин (ПЭПа), взятые в со-
отношении 6 : 1. Было проведено исследование 
влияния количества наполнителя на твердость 
и электрофизические свойства образцов. Про-
центное содержание наполнителя (МУнТ) со-

ставляло 0, 0,1, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, масс. % от веса 
ЭС. отверждение всех образцов проводилось 
при комнатной температуре в течение 24 ч. из-
мерение твердости производилось на твердоме-
ре по методу Шора (Automatic operating stand 
Shore Model: 902 B) в соответствии с ГоСТ 
24621-91 [3].

Было установлено, что полученные зна-
чения твердости изменяются в диапазоне от 
74–84 единицы по шкале D. Выявлено, что за-
висимость твердости от содержания наполни-
теля имеет сложный характер. При увеличении 
концентрации МУнТ до 0,5 масс. % наблюдает-
ся снижение твердости (при 0 % – 83,6 HD, при 
0,1 % – 80,7 HD, при 0,5 % – 74 HD), при увели-
чении содержания МУнТ в диапазоне 1,5–2,5 
масс. % происходит увеличение твердости от 
77,4 HD до 82,5 HD. При концентрации равной 
1 масс. % зафиксировано наибольшее значение 
твердости – 84 единицы. данное явление связа-
но с равномерностью распределения наполните-
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ля по эпоксидной матрице. 
Частотные зависимости электропроводно-

сти, диэлектрической проницаемости опреде-
ляли на анализаторе диэлектрических свойств 
и импеданса HP 4284A Precision LCR meter 
при комнатной температуре в диапазоне частот 
30 Гц – 1 МГц.

Полученные значения удельной электриче-
ской проводимости изменяются в диапазоне от 
1,961 • 10–9 См/м до 34,81 • 10–6 См/м. наиболь-
шее значение удельной проводимости характер-
но высоких частот, наименьшие – для низких. 

При увеличении концентрации наполнителя 
наблюдается рост проводимости. Композиты с 
высоким содержанием наполнителя характери-
зуются максимальной проводимостью. Так, на 
частоте 100 кГц для образцов с концентраци-
ей наполнителя 0, 0,1, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, масс. % 
значения удельной проводимости соответствен-
но равны 1,646 • 10–6; 1,303 • 10–6; 1,854 • 10–6; 
4,389 • 10–6; 3,951 • 10–6; 144,3 • 10–6; 83,44 • 10–6 
См/м.

диэлектрическая проницаемость эпоксид-
ных композитов напрямую зависит от содер-
жания наполнителя. для углерод-эпоксидных 
композитов, наполненных МУнТ, значение ди-

электрической проницаемости с увеличением 
частоты уменьшается и изменяется в диапазоне 
от 406 до 6. Так, на частоте 100 кГц для образцов 
с концентрацией наполнителя 0, 0,1, 0,5, 1, 1,5, 
2, 2,5, масс. % значения диэлектрической прони-
цаемости соответственно равны 6; 8; 6; 11; 16; 
22; 40. 

Проведенный анализ зависимости свойств 
углерод-эпоксидных композитов показал, что в 
образцах эпоксидного композита, наполненного 
МУнТ зависимость значения твердости послед-
него от количества наполнителя имеет сложный 
характер, что связанно с длиной макромоле-
кул полимера, полярностью, а также с силами 
взаимного сцепления макромолекул полимера 
и наполнителя. Электрофизические свойства 
углерод-эпоксидных композитов в значительной 
степени зависят концентрации наполнителя.

В дальнейшем планируется исследование 
влияния типа наполнителя и методики приготов-
ления эпоксидных композитов на их свойства.

исследования проводились при поддерж-
ке гранта Президента российской Федерации 
для молодых ученых – кандидатов наук (МК-
5360.2016.8)
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В настоящее время повышаются требова-
ния к эксплуатационным и технологическим 
характеристикам материалов, использующихся 
в изделиях современной техники. Это, в свою 
очередь, приводит к разработке высокотехноло-
гичных полимеров, которые работают в широ-
ких диапазонах температур.

доступное сырье, простой синтез и невысо-
кая стоимость позволили развить производство 

материалов на основе полифениленсульфида 
(ПФС). данный материал высокотехнологичен, 
обладает повышенными жесткостью и модулем 
упругости, химически стоек, не растворяется в 
автомобильном и авиационном топливе, а также 
во многих химических растворителях при тем-
пературах не превышающих 200 °С. ПФС мо-
жет использоваться в изделиях спецтехники при 
температуре эксплуатации выше 150 °С.
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недостатками ПФС являются низкая эла-
стичность и ударопрочность. Эти особенности 
материала не позволяют ему менять простран-
ственную конфигурацию.

данный недостаток можно устранить путем 
введения в полифениленсульфид полимерных 
модификаторов таких, как полиолефины, моди-
фицированные различными функциональными 
группами.

В работе проведено исследование влияния 
полимерного модификатора на свойства ПФС. 
Подготовка композиций на основе полифени-
ленсульфида и полимерного модификатора в 
количестве от от 10 до 30 % готовили на лабо-
раторном двухшнековом экструдере Process11 ф. 
Thermo (Германия).

Получена зависимость вязкости и степени 
кристалличности от содержания полимерного 
модификатора.

определена степень кристалличности ком-
позиции на основе ПФС.

При первом цикле «плавление-кристаллиза-
ция» происходит снижение степени кристаллич-
ности на 35 %.

Применение в композиции на основе ПФС 
полимерного модификатора приводит к сдвигу 
пика плавления в область более низких темпе-
ратур. При резком охлаждении стренги расплава 
ПФС на термограмме дСК появляется пик хо-
лодной кристаллизации в области 125–130 °С. 
При повторном нагревании пик исчезает. При 
первом нагреве немодифицированного ПФС пик 
холодной кристаллизации не появляется.

При увеличении содержания полимерно-
го модификатора происходит изменение фи-
зико-механических свойств ПФС. добавление 
полимерного модификатора не влияет на по-
казатель прочности при растяжении полифе-
ниленсульфида. однако увеличивается дефор-
мируемость: относительное удлинение при 
разрыве возрастает до 60 % для композиции 
ПФС с добавлением 25 % полимерного модифи-
катора. Модуль упругости падает при увеличе-
нии содержания полимерного модификатора от 
10 до 25 % с 3000 до 2100 МПа. растет ударная 
вязкость от 2,6 кдж/м2 для чистого ПФС до 19 
кдж/м2 для композиции с содержанием поли-
мерного модификатора в количестве 25 %.

изучено влияние изменения температуры 
на физико-механические характеристики компо-
зиций на основе ПФС. Зависимость относитель-
ного удлинения при разрыве от температуры 
имеет экстремальный характер с максимумом 
при T = 200 °C. При данной температуре относи-
тельное удлинение составляет почти 240 %, что 
на 210 % выше, чем при комнатной температуре. 
однако при дальнейшем увеличении температу-
ры удлинение резко падает.

Проведенные исследования показали, что 
добавление полимерного модификатора зна-
чительно улучшает технологические свойства 
композиций на основе ПФС, повышает эластич-
ность материала, понижает модуль упругости и 
жесткость, значительно уменьшается хрупкость 
материала – повышается ударопрочность.

реокинетика Сополимеризации диметиловыХ 
эфиров норборнен-дикарбоновой киСлоты 

и норборнендикарбокСиимидов
О.О. Брагина

Научный руководитель – младший научный сотрудник Г.С. Боженкова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
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В связи с интенсивным развитием катали-
заторов метатезисной полимеризации с раскры-
тием цикла (ROMP) на основе рутения, стало 
возможным реализовать синтез многих новых 
полимеров [1]. одними из привлекательных 
мономеров для получения полимеров методом 
ROMP являются диметиловые эфиры норбор-
нен-дикарбоновой кислоты (дМЭ). добавление 
в дМЭ небольших количеств норборнендикар-

боксиимидов приводит к получению сшитых 
полимеров с высокими прочностными харак-
теристиками, позволяющими использовать их 
в качестве конструкционных пластиков. Кине-
тические данные процесса полимеризации и 
последующее изменение вязкости системы яв-
ляются важными параметрами при получении 
полимеров реакционным литьем под давлени-
ем (RIM) и литьевым прессованием полимеров 
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(RTM) [2]. область исследований, называемая 
реокинетикой, направлена на оценку влияния 
условий эксперимента (температуры реакции, 
концентрации катализатора, скорости сдвига) на 
реакцию полимеризации, а также на моделиро-
вание и прогнозирование изменение вязкости во 
времени путем контроля деформации и потока 
(реологии) изучаемого материала [3].

диметиловые эфиры норборнен-дикарбоно-
вой кислоты синтезируются по реакции диль-
са-альдера в двух изомерных формах [4], экзо- и 
эндо-дМЭ (рисунок 1).

Кинетика полимеризации этих изомеров 
была изучена ранее и описана в работах [5, 6]. 
Экспериментальные значения наблюдаемой кон-
станты скорости полимеризации для экзо-дМЭ 
составила 1,319 • 10–3 • с–1, а для эндо-дМЭ – 
0,108 • 10–3 • с–1. Проведенные исследования по-
казали, что полимеризация эндо-дМЭ протекает 
значительно медленнее, чем экзо-изомера. Ли-
митирующей стадией процесса полимеризации 
является стадия инициирования [7]. В работе 

[8] изучали кинетику сополимеризации изоме-
ров дМЭ и показали, что изомеры образуют 
статистический сополимер, причем экзо-дМЭ 
является более активным мономером. Значения 
констант сополимеризации этих двух изоме-
ров равны 5,6±0,1 для экзо- и 0,53±0,04 для эн-
до-дМЭ.

В данной работе изучали процесс сополи-
меризации смеси экзо- и эндо-дМЭ с экзо,эк-
зо-N,N´-бутилен-ди(норборнен-2,3-дикарбок-
сиимидом) (exo-C4D). Сомономер exo-C4D 
добавляли от 0,5 до 2,5 мол. %. Сополимериза-
цию проводили в растворе толуола. Массовая 
доля мономера в толуоле составляла 15 мас. %. 
для определения кинетических параметров про-
цесс проводили при различных температурах и 
концентрации катализатора. Сравнение кине-
тических параметров сополимеризации дМЭ с 
exo-C4D показало, что с повышением темпера-
туры процесса наблюдаемые константы скоро-
сти сополимеризации увеличиваются. Энергия 
активации, также как и константа скорости, 
является эффективной и отражает все реакции, 
протекающие в процессе полимеризации. При 
добавлении exo-C4D происходит замедление 
скорости сополимеризации смеси диметиловых 
эфиров норборнен-дикарбоновой кислоты, что 
связано с диффузионными ограничениями при 
образовании сшитых высокомолекулярных по-
лимеров.
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изобутилена полимеризационной чиСтоты 

дегидратацией трет-бутилового Спирта
Д.А. Бурмистров, Ф.А. Байгузин, М.П. Филина

ООО ИВЦ «Инжехим» 
420049, Россия, г. Казань, ул. Шаляпина 14/83

введение
наиболее распространенным способом по-

лучения изобутилена полимеризационной чи-
стоты является гидратация изобутилен содер-
жащей фракции с последующим выделением 
трет-бутанола (ТБС) и обратной его дегидрата-
цией в мономер. Вторую стадию осуществляют 
в совмещенном реакционно-ректификационном 
аппарате, верхняя часть которого заполнена фор-
мованным макропористым сульфокатионитом 
марки КУ-2ФПП, а нижняя выполняет функцию 
исчерпывающей части ректификационной ко-
лонны [1, 2].

В работе [4] было показано, что увеличение 
производительности промышленных установок 
может быть достигнуто реорганизацией направ-
ления движения потоков сырья и продуктов. В 
рамках данных исследований изучены особен-
ности формирующегося при протекании целе-
вой реакции в условиях прямоточного движения 
газовой и жидкой фаз профиля температур для 
слоев катализаторов КУ-2ФПП, Purolite CT275 
и его влияния на производительность катализа-
тора.

экспериментальная часть
Экспериментальные исследования выпол-

нены на проточной установке, реактор которой 
представляет собой кожухотрубчатый теплооб-
менник с диаметром труб 50 и длиной 1000 мм, 
в трубном пространстве которого размещался 
катализатор. Подача сырья осуществлялась до-
зирующим насосом. жидкий или испаренный 
поток подавался в верхнее сечение слоя ката-
лизатора, внутри которого по оси труб были 
установлены гильзы термопар, позволяющие 
контролировать температуру по высоте слоя 
катализатора. В сепарационном пространстве, 
расположенном ниже слоя катализатора, про-
дукты реакции разделялись на жидкую и паро-
газовую фазы. жидкие продукты, состоящие в 
основном из воды и непрореагировавшего ТБС, 
выводились в емкость сбора кубового продукта. 
Парогазовая смесь поступала в парциальный 

конденсатор, в котором происходило отделение 
конденсируемой части потока, жидкость вы-
водилась в установленную на весах емкость, а 
отсепарированный от капельной жидкости изо-
бутилен через прибор учета газа сбрасывался в 
атмосферу [3, 4].

обсуждение результатов
Проведенные эксперименты показали, что 

температура реакционной зоны оказывает суще-
ственное влияние на конверсию ТБС, при этом 
диапазон оптимальных температур находится в 
пределах от 105 °С до 120 °С. Сульфокатионит 
Purolite CT275, имеющий большую статическую 
емкость и удельную поверхность, активнее КУ-
2ФПП во всем интервале температур. Макси-
мальная конверсия ТБС при 115 °С на Purolite 
CT275 составила 63,1 % против 55,7 %, достиг-
нутых на КУ-2ФПП. При этом увеличение тем-
пературы с 85 °С до 115 °С привело к росту сте-
пени превращения почти в 2,5 раза для обоих 
катализаторов. Установленный при 115 °С пре-
дел удельной производительности катализатора 
КУ-2ФПП по изобутилену составил 0,458 кг/кг 
катализатора, что в 1,5 раза превышает произво-
дительность, достигаемую в производственных 
условиях.

заключение
Полученные результаты демонстрируют 

существенную зависимость конверсии ТБС от 
температуры реакционной зоны, при этом удель-
ная производительность используемого в про-
мышленности сульфокатионита КУ-2ФПП ниже 
аналогичного показателя для Purolite CT275 во 
всем диапазоне температур. Таким образом, 
оптимальным решением по увеличению произ-
водительности существующего оборудования 
представляется применение более активного 
катализатора Purolite CT275 с одновременным 
изменением существующей «противоточной» 
схемы организации процесса на «прямоточ-
ную» [4].
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Вечное стремление производить новые ма-
териалы является главной движущей силой для 
инноваций полимерной науки. дициклопента-
диен (дЦПд) универсальный, перспективный 
и широко используемый мономер. он легкодо-
ступен, имеет низкую стоимость, высокую ре-
акционную способность, и склонность к обра-
зованию ряда различных макромолекулярных 
архитектур, в зависимости от используемой ка-
талитической системы. Что делает его очень по-
пулярным для промышленности [1–2].

Полимеризация норборненов в зависимости 
от выбранной каталитической системы может 
протекать с образованием полимеров с разным 
строением основной цепи. Метатезисная поли-
меризация норборненов протекает с раскрытием 
цикла и с образованием, как правило, полимеров 
линейного строения. 

В настоящее время ассортимент сшиваю-
щих агентов недостаточно широк, чтобы удов-
летворить всем требованиям потребителей. 
Сшивка линейных молекул при полимеризации 
норборненов может повысить эксплуатацион-
ные характеристики получаемых полимеров. 
добавление подходящих сшивающих агентов с 
мономерами на основе норборнена оказывает 
значительное влияние на термические свойства 
получающихся полимеров. У полинорборненов, 
синтезированных из замещенных норборненди-
карбоксиимидов, отмечается высокая термиче-
ская стабильность и повышенная плотность [3].

Целью данной работы является получение 

новых сшивающих агентов на основе дицикло-
пентадиена и семикарбазида.

Получение сшивающих агентов на основе 
дициклопентадиена и семикарбазида проводи-
лось по представленной схеме. на первом этапе 
был получен эндиковый ангидрид реакций ма-
леинового ангидрида и дициклопентациена.

реакция проводилась при температуре 
190 °C в течении 2 часов. После этого реакцион-
ную массу охлаждали и оставляли на 12 ч. при 
комнатной температуре. Белый кристалличе-
ский продукт отфильтровывали и перекристал-
лизовывали из хлорбензола. После этого про-
дукт высушивали при 50 °С.

на второй стадии спиртовый раствор энди-
кового ангидрида смешивали с водным раство-
ром семикарбазида и полученную смесь нагре-
вали до температуры 90 °С при интенсивном 
перемешивании. Процесс проводили в течении 
2,5 часов. 

После окончания процесса из реакционной 
массы по вакуумом отгоняли спирт и воду. К 
выпавшему остатку добавляли ледяную воду, 

рис. 1.  
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выделенные кристаллы отфильтровывали и про-
мываем водой. Полученный продукт высушива-
ли на фильтре и исследовали с использованием 
иК-спектроскопии и тонкослойной хроматогра-
фии. 

описанный продукт можно синтезировать и 
по альтернативной схеме. 

В этом случае на первой стадии получают 
бис-малеимиды, которые на второй стадии взаи-
модействуют с циклопентадиеном [4].
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металлокомпозиты Сополимеров анилина 
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Проведение совместной полимеризации 
анилина и п-анизидина позволяет получить со-
полимерную основу для металлополимерных 
композитов с увеличенным количеством функ-
циональных групп по сравнению с полимерами 
отдельных мономеров и лучшим наполнением 
её катионами металлов или их микро- и наноча-
стицами для создания эффективных электрока-
тализаторов. 

Синтезы поли(анилин-п-анизидина) 
(Пани + Пад) и его металлокомпозитов были 
проведены по известной методике получения 
полианилина. оптимальное соотношение ани-
лина и п-анизидина было выбрано 3 : 1. Медь-, 
никель- и кобальтсодержащие композиты со-
полимера Пани + Пад были приготовлены 
введением хлорида металла in	 situ окислитель-
ной полимеризации мономеров (окислитель 
– (NH4)2S2O8) с последующим выпариванием 

растворителя (воды). По этой же методике син-
тезированы биметаллические Ni–Cu-, Co–Cu- 
и Ni–Co-композиты. общее соотношение (по 
весу) два мономера/2MeCl2 задавалось 1 : 1, вну-
треннее соотношение исходно вводимых хло-
ридов двух металлов составляло 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3 
и 2 : 1. Композиты, приготовленные с выпари-
ванием, имеют сравнительно большие массы и 
менее стабильны в реакционной среде католита, 
чем композиты, синтезированные без процеду-
ры выпаривания. При этом в них сохраняются 
все введённые количества металлов (в виде их 
катионов). Содержание обоих металлов в 1 г 
композитов приведено в таблице 1. 

Электрокаталитическая активность син-
тезированных моно- и биметаллических Па-
ни-Пад-композитов изучена в процессе элек-
трогидрирования п-нитроанилина (п-на). 
основные условия проведения экспериментов: 

таблица 1. Электрокаталитическое гидрирование п-на на моно- и биметалли-ческих Пани + Пад-компози-
тах

Композит
Содержание метал-
лов в 1 г композита

W, мл 
н2/мин. 

(α = 0,25)
α, %

Состав экстрактов

Ме1 Ме2 п-Фда, % п-на, %
Cu-катод – – 6,6 89,5 88,4 11,6
Пани + Пад + CuCl2 (1 : 1) 0,098 8,7 96,3 100 0

Пани + Пад + NiCl2 (1 : 1) 0,095 7,2 88,1 91,2 8,8

Пани + Пад + СоCl2 (1 : 1) 0,093 6,0 85,8 95,1 4,9

Пани + Пад + NiCl2(1) + CuCl2(1) 0,047 0,049 8,0 96,0 100 0

Пани + Пад + NiCl2(1) + CuCl2(2) 0,031 0,066 7,2 96,0 97,9 2,1

Пани + Пад + NiCl2(1) + CuCl2(3) 0,023 0,072 7,7 91,0 99,0 1,0

Пани + Пад + NiCl2(2) + CuCl2(1) 0,062 0,032 7,2 91,4 95,3 4,7

Пани + Пад + CоCl2(1) + CuCl2(1) 0,046 0,048 7,8 92,9 99,6 0,4

Пани + Пад + CоCl2(1) + CuCl2(2) 0,031 0,065 7,5 95,6 99,8 0,2

Пани + Пад + CоCl2(1) + CuCl2(3) 0,023 0,072 7,3 90,8 99,2 0,8

Пани + Пад + CоCl2(2) + CuCl2(1) 0,062 0,032 7,4 95,0 97,4 2,6

Пани + Пад + NiCl2(1) + CоCl2(1) 0,049 0,049 6,1 86,1 94,2 5,8

Пани + Пад + NiCl2(1) + CоCl2(2) 0,030 0,061 5,6 85,7 94,6 5,4

Пани + Пад + NiCl2(1) + CоCl2(3) 0,022 0,069 6,4 88,6 95,2 4,8

Пани + Пад + NiCl2(2) + CоCl2(1) 0,065 0,033 6,2 85,6 97,3 2,7
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анод – Pt-сетка, катод – горизонтально располо-
женная Cu-пластина; католит – 2 %-ный раствор 
NaOH с добавлением этанола (2 : 1); сила тока 
1,5 A, 30 °C; Cп-на = 0,066 моль/л, масса наноси-
мого композита – 1 г). 

Как следует из данных таблицы 1, электро-
химическое восстановление п-на на Cu-като-
де осуществляется со сравнительно высокими 
значениями скорости процесса и степени его 
превращения. Электрогидрирование п-на на 
монометаллических композитах с введёнными 
солями меди (II) и никеля (II) проходит с более 
высокими скоростями, чем в электрохимиче-
ском процессе. на биметаллических Ni–Cu и 
Co–Cu-композитах п-на гидрируется также ин-
тенсивнее, чем в электрохимическом процессе. 
Величина конверсии гидрируемого соединения 
на этих композитах возрастает до 91–96 % (по 

хроматографическим данным – до 95–100 %). 
основным продуктом гидрирования п-на явля-
ется п-фенилендиамин (п-Фда).

Согласно выполненным рентгенофазовым 
анализам, электрокаталитическая активность 
биметаллических Ni–Cu и Co–Cu-композитов 
сополимера Пани + Пад обусловлена, главным 
образом, появлением в их составах кристал-
лических фаз металлической меди Cu0 за счёт 
электрохимического восстановления её катио-
нов в ходе электрогидрирования п-на. Катионы 
Ni2+ и Co2+ не восстанавливаются в заданных 
условиях. После применения их композитов в 
электрогидрировании п-на в фазовых составах 
обнаруживаются кристаллические фазы гидрок-
сидов этих металлов, что объясняет отсутствие 
электрокаталитической активности Ni–Co-ком-
позитов Пани + Пад в исследуемом процессе.

трибологичеСкие ХарактериСтики композиций 
полидициклопентадиена – Скэпт-30

Д.Ю. Герман
Научный руководитель – д.т.н., профессор В.Г. Бондалетов

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, germandmn@sibmail.com

Твердые полимерные композиционные ма-
териалы (пластмассы) широко применяются в 
узлах трения скольжения и качения современ-
ных машин и механизмов. Технически обосно-
ванное применение пластмасс позволяет уве-
личить надежность и ресурс машин, улучшить 
их эксплуатационные, технико-экономические 
характеристики, вес и технологичность изго-
товления деталей, а также отказаться от дефи-
цитных сплавов цветных металлов и снизить 
стоимость машин [1]. Среди полимеров особое 
место занимает полидициклопентадиен (Пд-
ЦПд) и композиции на его основе, благодаря 
его высоким прочностным характеристикам [2]. 
ПдЦПд – это пространственно сшитый поли-
мер, получаемый метатезисной полимеризацией 
с раскрытием цикла дициклопентадиена [3]. од-
ним из способов улучшения эксплуатационных 
показателей ПдЦПд является введение в его 
состав различных эластомеров (стирол-бутади-
еновый каучук, бутадиеннитрильный каучук, 
этилен-пропиленовый каучук и др.). Приготов-
ление исходных композиций на основе дЦПд и 
каучука обычно проводится при высоких темпе-
ратурах в инертной атмосфере [4].

В работе исследовалась зависимость коэф-
фициента трения композиционного материала 
на основе дициклопентадиена с 1 % синтетиче-
ского каучука СКЭПТ-30 от линейной скорости 
вращения диска методом «индентор – диск».

Полимеризуемую композицию получали 
путем растворения каучука в дициклопентадие-
не в инертной атмосфере при 155 °С в течение 
24 час. в присутствии 0,2 % мас. ингибиторов 
(Irgafos 168 + Irganox 1010, 1 : 1 мас.). Полимери-
зацию проводили в форме при 180 °С при соот-
ношении мономера к рутениевому катализатору 

таблица 1. Коэффициенты трения металлического 
индентора по полимерному диску

Линейная ско-
рость вращения 

диска, см/с
µнач µмин µмакс µср

5 0,213 0,185 0,433 0,356
10 0,354 0,251 0,402 0,352
15 0,284 0,203 0,374 0,333
20 0,237 0,146 0,483 0,344
30 0,209 0,130 0,378 0,275
40 0,176 0,118 0,455 0,308
50 0,279 0,184 0,357 0,311
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Ховейды-Граббса 2 поколения, равном 10000 : 1.
Трибологические испытания полученно-

го композита проводились в условиях «сухого» 
трения, где в роли индентора выступает метал-
лический шар диаметром 3 мм из стали ШХ15. 
Поверхности полимерных дисков шлифовались 
на шлифовально-полировальном станке ATM 
SAPHIR 520. начальная шероховатость поверх-
ности диска составляла Sa = 6,2 мкм. Получен-
ные результаты представлены в таблице 1.

В результате исследования было выявле-
но постепенное снижение величины среднего 
коэффициента трения при скоростях вращения 
диска от 5 до 30 см/с и его рост при увеличении 
линейной скорости вращения диска. Повышение 
коэффициента трения при высоких скоростях 
вращения, вероятно, обусловлено критическим 
разрушением полимера, вследствие которого 
происходит выкрашивание частиц полимера на 
треке. 
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Среди современных материалов, широко ис-
пользуемых в различных областях человеческой 
деятельности, важное место занимают полиме-
ры и материалы на их основе. В данный момент 
научный интерес представляют полимеры на 
основе норборнена и его производных в связи 
с особыми свойствами [1]. одним из новых и 
современных способов получения полимеров 
на основе циклических олефинов является ре-
акция метатезисной полимеризации с раскры-
тием цикла (ROMP – Ring Opening Metathesis 
Polymerization). разработка эффективных ката-
лизаторов для ее реализации придали новый им-
пульс развитию эффективных методов синтеза 
ранее малодоступных соединений. 

Поли(норборнен-дикарбоксиимиды) с мо-
мента их получения методом ROMP в 1992 ста-
ли наиболее хорошо изученным типом живых 
полимеров [2]. С тех пор полимеры функцио-
нализировали многочисленными активными 
группами, адаптируя их к различным областям 
применения [3–4]. Вследствие их выдающихся 
тепловых характеристик, превосходной оптиче-
ской прозрачности, эффективных характеристик 
формирования пленки, низкого влагопоглоще-

ния и прочных механических свойств полимеры 
используются как в качестве пассивных, так и 
активных компонентов в органических элек-
тронных и оптических приложениях [5–6].

Введение адамантила в норборнен-дикар-
боксиимиды может значительно изменить физи-
ко-химические и физико-механические свойства 
полимеров. В ранних работах сообщалось, что 
введение адамантана в качестве группы боковой 
цепи значительно увеличивает температуру сте-
клования (Tg) и термостабильность полимеров 
[7]. В течение последних нескольких лет такие 
мономеры на основе норборнена представляют 
интерес в связи с простотой синтеза и высокой 
реакционной способностью в процессе мета-
тезисной полимеризации с раскрытием цикла. 
напряженные молекулы мономера легко поли-
меризуются с практически полной степенью 
превращения в высокомолекулярные полимеры. 
реакции полимеризации проходят без каких-ли-
бо побочных продуктов. 

В связи с этим целью настоящей работы 
явилось получение N-адамантил-экзо-норбор-
нен-5,6-дикарбоксиимида (ADNDI), идентифи-
кация и получение сополимеров на его основе 
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метатезисной полимеризацией с раскрытием 
цикла под действием рутениевого катализатора 
типа Ховейды-Граббса II поколения. 

Синтез N-адамантил-экзо-норбор-
нен-5,6-дикарбоксиимида проводили по ме-
тодике, описанной в работе [8]. Схема синтеза 
ADNDI представлена на схеме 1.

идентификацию каждого промежуточного 
и конечного продукта проводили данными иК 

спектроскопии, ядерно-магнитного резонанса 
(ЯМр), газовой хроматографией с масс-спек-
трометрическим детектором. В ходе проделан-
ной работы получили N-адамантил-экзо-нор-
борнен-5,6-дикарбоксиимид, подтвердили его 
структуру, определили физико-химические 
свойства, проверили его активность в ROM-по-
лимеризации.
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Полилактид представляет собой термопласт, 
это полиэфир, мномер которого – молочная кис-
лота, получаемый из возобновляемых ресурсов. 
область его применения весьма широка. Глав-
ным образом, достоинства полимера реализуют-
ся в медицине, ввиду того, что он разлагется на 
углекислый газ и воду. Полилактид и его марки 
часто используются в производстве ортопедиче-
ских имплантатов. однако до недавнего времени 
применение этого полимера было слабым из-за 
высокой стоимости, малодоступности и лими-
тированной молекулярной массы. Последний 
недостаток, например, решается модификацией.

Высокомолекулярный полилактид пред-

ставляет собой прозрачный, иногда светло-жел-
тый, термопластичный полимер, который может 
иметь как полукристаллический, так и полно-
стью аморфный внешний вид и свойства, в за-
висимости от степени тактичности основной 
полимерной цепи. 

для улучшения свойств полилактида, а 
именно – стойкость, проницаемость, кристал-
личность и термическая стабильность, исполь-
зуется несколько подходов: 

1) реакции полимера с разнообразными 
низкомолекулярными соединениями (модифи-
каторами), не способными к полимеризации 
или поликонденсации в этих условиях. обычно 

Схема 1.
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это те процессы, которые не приводят к измене-
нию длины цепи, например, реакции концевых 
функциональных групп, внутримолекулярные, 
полимераналогичные превращения, а также 
сшивание макромолекул низкомолекулярными 
соединениями.

2) реакции полимера с мономером, когда 
в ходе процесса формируются растущие цепи, 
взаимодействующие с полимером, образуя раз-
ветвленные или сшитые и трехмерные конгло-
мераты.

3) Взаимодействие полимера с высокомо-
лекулярными модификаторами.

4) Модификация на этапе синтеза полиме-
ра.

В качестве модификатора изначально была 
взята гликолевая кислота.

Были проведены эксперименты с 0,5 % и 
2 % (от массы полимера) растворами гликолевой 
кислоты и 2 % раствор ГК, но предварительно 
все компоненты реакции были помещены на 1,5 
часа в лиофильную сушилку. Кроме того, пере-
гонка растворителя была проведена 2 раза: после 
того, как весь растворитель перешел во флегму, 
он был возвращен в реакцию. Также была изуче-
на вязкость промышленного полилактида. 

После определения вязкостей [1] было уста-
новлено, что наибольшие изменения получены 
при проведении реакции с 2 % раствором глико-
левой кислоты и предварительным осушением 
реагентов.

результаты записаны в таблицу.
из таблицы видно, как вязкость уменьша-

лась с понижением концентрации раствора, что 
было прогнозируемо.
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таблица 1. Сравнение вязкостей различных реагентов при концентрации 0,4

 Проба
Показатели

Полилактид 
исходный

Полилактид, 
2 % ГК

Полилактид, 2 % 
ГК, просуш.

Полилактид, 
0,5 % ГК

относительная вязкость 1,71 1,66 1,79 1,56
Удельная вязкость 0,71 0,66 0,79 0,56
Приведенная вязкость 1,79 1,66 1,97 1,41
ln вязк.отн./С 1,35 1,27 1,45 1,12

таблица 2. Вязкость при различных концентрациях

Вязкость относитель-
ная вязкость Удельная вязкость Приведенная 

вязкость ln вязк.отн./С

0,4 1,79 0,79 1,97 1,45
0,3 1,47 0,47 1,58 1,29
0,2 1,40 0,40 2,02 1,70
0,1 1,19 0,19 1,93 1,76
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ранее [1] было показано, что ПФФС с задан-
ным соотношением Si/Fe возможно получить в 
среде толуол-диметилсульфоксид. С целью про-
ведения структурных исследований нами была 
проведена термообработка железосодержащих 
полимеров по методу восстановительного про-
каливания в токе монооксида углерода который 
позволяет восстанавливать оксидные фазы же-
леза, при этом полный состав фаз материалов 
различен. 

По данным сканирующей электронной ми-
кроскопии, наблюдается эффект искажения по-
ристой структуры в материале и ее разрушение 
(рисунок 1 а и б), что объясняется очевидным 
ростом содержания атомов металла. По-видимо-
му, высокое содержание частиц железа интенси-
фицируют процессы сшивания пористого объе-
ма в твердом теле с образованием непористых 
оксидных макрофаз. аналогично и при восста-
новительном прокаливании данного композита 
(рисунок 1в), что подтверждает сшивание поли-
мера и ее разрушения [2]. 

Совершенно наоборот обстоит дело с образ-
цами с более низким содержанием железа, пори-

стая структура которых стабильна при различ-
ных условиях (рис. 2).

для более детального изучения влияния 
термической обработки на структуру ПФФС с 
различным соотношением Si/Fe были проведе-
ны исследование величины удельной поверх-
ности методом низкотемпературной адсорбции 
азота, что выявили увеличение величины удель-
ной поверхности после термической обработки 
полимеров в токе монооксида углерода с 263,8 
до 9,3 м2/г. 

Согласно результатам мессбауэровской 
спектроскопии выявлено, что термообработан-
ный образец Si/Fe = 1 представляет собой дублет, 
следовательно, для данного образца комнатная 
температура относится к парамагнитной обла-
сти (Т > TC). Такой вид спектра характерен для 
мелкодисперсных оксидов железа, находящих-
ся в суперпарамагнитном состоянии. Спектр 
образца Si/Fe = 3 имеет аналогичный вид, за 
исключением того, что он описывается одним 
квадрупольным дублетом, что может говорить 
о более равномерном распределении железосо-
держащих частиц по размеру в этом образце.

рис. 1.		СЭМ	изображения	пористых	ПФФС	с	соотношением	Si/Fe	1–1	а)	исходный;	б)	по-
сле	окислительного	прокаливания;	в)	после	восстановительное	прокаливание

рис. 2.		СЭМ	изображения	пористых	ПФФС,	образцы	с	заданным	соотношением	Si/Fe	=	3	а)	ис-
ходный;	б)	после	окислительного	прокаливания;	в)	после	восстановительное	прокаливание
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В современном мире большой интерес пред-
ставляет производство эфиров гидроксикарбо-
новых кислот, которые являются перспективны-
ми мономерами для получения биоразлагаемых 
полимеров. Характеристики таких полимеров 
(биоразлагаемость, биорезорбируемость, эколо-
гичность, растворимость) во много раз превос-
ходят характеристики синтетических полимеров 
на основе нефтехимического сырья [1].

на сегодняшний день в современной меди-
цине существует проблема некоторых прочност-
ных характеристик материалов на основе био-
разлагаемых полимеров [2]. решить подобную 
проблему можно с помощью применения пла-
стификаторов [3].

Примером такого пластификатора является 
этиловый эфир молочной кислоты (этиллактат) 
и его производные, которые помимо своей хоро-
шей растворяющей способности, используются 
и для пластификации полимеров [4]. 

Существует несколько способов получения 
этиллактата на основе безвредного для окружа-
ющей среды сырья: из молочной кислоты (МК), 
олигомера МК и полилактида с различной моле-
кулярной массой [5, 6].

недостаток применения способа с молочной 
кислотой обусловлен тем, что в процессе синте-
за используется товарный водный раствор МК. 
а вода, содержащаяся в этом сырье негативно 
влияет на выход продукта. Поэтому в работе ис-

пользуется полилактид [7]. Также возможна ути-
лизация отходов полилактида этим способом.

Целью работы является подбор параметров 
синтеза этиллактата с использованием в каче-
стве сырья полилактида с молекулярной массой 
в пределах 168 000–170 000 D.

Процесс получения этиллактата проводил-
ся на лабораторнойустановке для прямой пе-
регонки. Синтез длился в течении 10–20 часов. 
Катализатор (H2SO4) был добавлен в количестве 
15 %. В качестве растворителей применяли хло-
роформ и бензол. После окончания синтеза ре-
акционную смесь нейтрализовали водным рас-
твором соды. Фракция полученного этилового 
эфира молочной кислоты перегонялась в интер-
вале температур145–155 °С при атмосферном 
давлении. 

В опыте №1 использовались неосушенные 
полилактид и хлороформ и был получен очень 
низкий выход эфира.

При использовании осушенных бензола и 
полилактида выход этиллактата существенно 
возрастает. Также выход эфира возрастает при 
увеличении концентрации катализатора в реак-
ционной массе и увеличении времени реакции. 

идентификация полученного вещества 
была проведена по температуре кипения и с по-
мощью иК-спектрометрии на спектрометре иК 
Фурье-спектрометр «СиМеКС ФТ-801».

таблица 1. Экспериментальные данные синтеза этиллактата из полилактида

№ опыта растворитель Соотношение поли-
лактид : катализатор

Время про-
цесса, час. Выход эфира, %

1 хлороформ 1 : 0,12 15 13
2 хлороформ 1 : 0,12 10 36
3 хлороформ 2 : 0,24 20 40
4 бензол 1 : 0,12 10 30
5 бензол 1 : 0,24 10 40
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В процессе эксплуатации полимерные тру-
бы инженерных сетей горячего водоснабжения 
и отопления подвергаются воздействию различ-
ных факторов. Первоначальные свойства мате-
риалов в результате данного воздействия могут 
изменяться.

несмотря на очевидные преимущества тру-
бопроводов из пластмасс для горячего водо-
снабжения у них есть существенные недостат-
ки – зависимость прочности и долговечности 
от температуры, и как следствие, ограничение 
рабочего диапазона температур (не выше 95 °С). 
Также в связи с диффузией кислорода через 
стенку полимерной трубы, возможно ускорение 
коррозионных процессов в теплообменниках и 
разрушение подвижных частей насосного обо-
рудования, что ведет к снижению срока службы 
всей системы горячего теплоносителя. Поэтому 
к полимерным трубопроводам предъявляются 
высокие требования по герметичности, термо-
стабильности и непроницаемости материала к 
газам. 

Понимание процессов и механизмов изме-
нения свойств изделий позволяет прогнозиро-
вать и оценивать работоспособность полимер-

ных труб в реальных условиях эксплуатации. 
Целью данной работы является сравнитель-

ная оценка работоспособности при повышенных 
температурах различных полимерных материа-
лов и композиций с органомодифицированным 
монтмориллонитом. 

В качестве объектов исследования были 
использованы композиция на основе поли-
амид-6 + малеинизированный полиэтилен 
(Па-6+МаПЭ), содержащая 3 масс. % органо-
модифицированного монтмориллонита (оМТ), 
блоксополимер (блокПП) и статсополимер 
(статПП) полипропилена, а также сополимер 
этилена и винилового спирта с содержанием 
этилена 32 мол. % (СЭВС 32).

Получение композиций Па-6 + МаПЭ + оМТ 
проводили на двухшнековом экструдере 
Werner&Pfleiderer ZSK 25 с соотношением L/D 
40. образцы для испытаний вырезались из лент, 
полученных на одношнековом экструдере ЛЭК-
30. 

В качестве критерия оценки термической 
устойчивости была выбрана энергия актива-
ции термоокислительной деструкции поли-
мерных материалов (еа), определяемая в ходе 
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динамического термогравиметрического ана-
лиза (ТГа) согласно СТБ 1333.0-2002. По ре-
зультатам испытаний установлено, что самое 
высокое значение энергии активации по срав-
нению с другими полимерными материалами 
демонстрирует композиция Па-6 + МаПЭ + 3 % 
оМТ – 178 кдж/моль.

Физико-механические свойства образцов, 
вырезанных из лент в продольном и поперечном 
направлении, проводили согласно ГоСТ 11262 
при температурах от «минус» 50 до «плюс» 
150 °С. При повышении температуры испыта-
ний значение модуля упругости уменьшалось 
на 48 % для Па-6 + МаПЭ + 3 % оМТ и на 80 % 
для ПП, соответственно; значение предела те-
кучести – с 30 МПа до 12 МПа для ПП, а для 
композиции Па-6 + МаПЭ + 3 % оМТ на 20 % до 
полного исчезновения при 100 °С. Следует отме-
тить, что при достижении температуры 150 °С 
наблюдалось интенсивное плавление образцов 
ПП. 

определение коэффициентов газопроницае-
мости осуществляли согласно ISO 15105-1 при 
следующих условиях: по O2 при 23 °С (относи-
тельная влажность 0 и 90 %) и при 70, 80, 90 °С 
(относительная влажность 45 %). из получен-

ных зависимостей можно отметить, что с повы-
шением температуры свыше 70 °С наблюдается 
резкое падение барьерных свойств всех матери-
алов по отношению к кислороду. СЭВС 32 по 
сравнению с композицией Па-6 + МаПЭ + 3 % 
оМТ обладает высокими барьерными свойства-
ми только при низких температурах, с увеличе-
нием температуры во влажной среде его барьер-
ные свойства снижаются.

Старение образцов проводилось в клима-
тической камере Voetsch VC3 7034 при темпе-
ратуре 95 °С (относительная влажность 95 %) и 
термическом шкафу на воздухе при температуре 
120 °С. анализ полученных данных позволяет 
сделать вывод, что СЭВС 32 теряет свои барьер-
ные свойства с увеличением времени выдержки 
в климатической камере в большей степени, чем 
Па-6 + МаПЭ + 3 % оМТ. 

Композиция на основе полиамида-6, содер-
жащая 3 мас. % оМТ, демонстрирует высокие 
барьерные и физико-механические свойства при 
повышенных температурах по сравнению с дру-
гими полимерными материалами. Применение 
данной композиции в качестве барьерного слоя 
для труб горячего водоснабжения действитель-
но является актуальным. 

каталитичеСкий термолиз полимерныХ 
отХодов на оСнове полилактида

Я.Е. Ермолаев, И.А. Прокудин
Научный руководитель – к.х.н., доцент Т.Н. Волгина

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, yarik.er_uk@mail.ru

С ростом потребления полимеров все акту-
альней становится проблема переработки про-
мышленных и бытовых отходов пластмассы. 
Существуют несколько путей полезного исполь-
зования вторичного полимерного сырья: сжига-
ние, вторичная переработка, повторное исполь-
зование и термическое разложение.

Сжигание – это самый не рентабельный спо-
соб утилизации, при котором происходит потеря 
ценного химического сырья и загрязнение окру-
жающей среды. С экономической и экологиче-
ской точки зрения, повторное использование 
и вторичная переработка полимеров является 
предпочтительнее, но, несмотря на это, в насто-
ящее время все больше внимания уделяется тер-
мическому разложению, в результате которого 
происходит деструкция полимерных отходов до 

низкомолекулярных продуктов, большую часть 
из которых составляют мономеры.

Пластмассой возрастающего значения явля-
ется полилактид (или полимолочная кислота), 
который наиболее широко используется в каче-
стве упаковочного материала [1]. Положитель-
ное свойство этого материала состоит в том, что 
он является биоразлагаемым, биосовместимым 
и безопасным для окружающей среды.

Поэтому целью настоящей работы являет-
ся выбор условий проведения каталитического 
термолиза полимерных отходов на основе поли-
лактида, при которых выход мономер будет мак-
симальным, а степень чистоты соответствовать 
требованиям, которые предъявляются к мономе-
ру при синтезе полимера.

В качестве объекта исследования исполь-
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зовали изделия, полученные из полилактида (I) 
и его смесей с неорганическими пигментами 
(TiO2 (II) и Fe2O3 (III)). Полимерные смеси для 
исследований получали смешением в расплаве 
на роторном смесителе при температуре 185 °C 
и 45 оборотах в минуту в течении 10 минут. да-
лее полилактид и его полимерные смеси подвер-
гались горячему прессованию при температуре 
180–185 °C и давлении 20 тонн в течении 20 ми-
нут. из полилактида также методом экструзии 
получали прутик для 3D печати (IV) с попереч-
ным сечением в среднем около 1 мм.

Каталитический термолиз проводили на ла-
бораторной установке для вакуумной перегонки 
в течении 30 минут в присутствии катализаторов 
(оксид цинка, октоат олова) в количестве 0,5–1 % 
от загружаемой массы полимера, при температу-
ре – 200–250 °С и давлении 10–500 мбар. иден-
тификацию продукта проводили с помощью 

иК-спектроскопии. Эффективность процесса 
оценивали, определяя выход лактида-сырца и 
чистого лактида. Чистоту мономера (после од-
нократной перекристаллизации этилацетатом) 
определяли по температуре плавления и кислот-
ному числу [2], характеризующим присутствие 
молочной кислоты.

исследования показали (табл. 1), что при 
термолизе изделий из полимерных смесей, кото-
рые были подвержены термической переработ-
ки (смешение, прессование, экструзия) один и 
более раз, при давлении 100–500 мбар образует-
ся мономер в виде рацемической смеси L, D-лак-
тида и м-лактида. 

несмотря на сложный состав получаемых 
мономеров при их последующей полимериза-
ции получается полилактид со средневязкост-
ной молекулярной массой 50000–100000. 
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таблица 1. Влияние давления и катализатора на выход (βл) и чистоту (Тпл) лактида, а также на выход лакти-
да-сырца (βл-с)

Полимерная смесь Катализатор давление, мбар βл-с, % βл, % Тпл, °С

исходный полимер ZnO 10 83 42 92–94
исходный полимер ZnO 30 96 47 86–90
исходный полимер ZnO 500 80 37 70–73
исходный полимер Sn(Oct)2 30 98 61 94–96

I ZnO 10 87 50 88–92
II ZnO 10 82 33 85–87
III ZnO 100 82 33 102–108
IV ZnO 500 70 21 120–125

Смесь II–III ZnO 500 57 13 105–115
Смесь II–III Sn(Oct)2 30 81 22 90–100

Смесь I–IV Sn(Oct)2 30 89 30 90–97
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применение гелей на оСнове метакриловыХ 
Сополимеров С чаСтицами al2O3 для 

очиСтки поверХноСти Стекол
С.В. Загарская

Научный руководитель – к.х.н, доцент Г.В. Лямина
Томский государственный педагогический университет 

634061, Россия, г. Томск, ул. Киевская 60

Цикл производства оптических элементов 
высокоточных приборов включает в себя опера-
ции, связанные с их резкой, шлифовкой, поли-
ровкой и очисткой. В процессе обработки изде-
лия загрязняются шлифовочными порошками, 
машинными маслами и клеями. Поэтому перед 
нанесением высокотехнологичных покрытий 
и эксплуатацией требуется тщательная очистка 
поверхности.

В работе предложена возможность исполь-
зования полимерных гель-электролитов для 
очистки и консервации поверхностей оптиче-
ских стекол, различных марок. ранее была по-
казана возможность использования полимерных 
гелей для очистки поверхности металлов и по-
лупроводников [1]. 

Полимерные гели синтезировали по ме-
тодике, описанной в [2]. для получения гелей 
использовали следующие материалы: метилме-
такрилат (ММа); метакриловая кислота (МаК); 
полиэтиленгликоль – 200 (ПЭГ); нанопорошок 
оксида алюминия (Al2O3) полученный двумя 
способами: методом распылительной сушки и 
методом химического осаждения. оксид алюми-
ния выполняет функцию армирующего напол-
нителя и позволяет облегчить процесс снятия 

пленок с поверхности очищаемых объектов.
из оптических изображений поверхностей 

полимерных гелей видно (рис. 1), что нанопо-
рошок оксида алюминия, полученный методом 
распылительной сушки имеет меньшие разме-
ры частиц и равномерно распределен в объеме 
полимерного геля в виде отдельных гранул, в 
отличие от нанопорошка полученного методом 
прямого химического осаждения.

очистку оптических стекол проводили дву-
мя способами: пленками, полученными из рас-
твора и прессованными пленками.

рис. 1.		Изображения	гелей	ММА-МАК-
ПЭГ,	наполненных	нанопорошком	Al2O3 
полученного	методом	распылительной	
сушки	(а)	и	химическим	осаждением	(б)

рис. 2.		Оптические	изображения	поверхности	германия	до	(a,	в)	и	по-
сле	очистки	раствором	геля	(г)	и	пленкой	(б)

рис. 3.		Спектрофотометрические	кривые	до	и	после	контакта	с	полимерным	гелем:	а	–	ба-
ритовые	кроны	(БК106);	б	–	сверхтяжелые	кроны	(СТК12);	в	–	тяжелые	кроны	(ТК212)
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В качестве модельных образцов использова-
ли оптические стекла следующих видов: герма-
ниевое, легкие кроны, тяжелые кроны и флинты.

на рисунке 2 (б, г) показано, что поверх-
ность германиевых стекол, очищенных с помо-
щью раствора полимерного геля и полимерных 
пленок с частицами оксида алюминия, не содер-
жит загрязнений. однако в случае использова-
ния пленки очистка менее эффективна.

анализ возможности использования по-

лимерного геля для консервации оптических 
стекол, показывает, что гель не нанес ущерба 
стеклу, а случае сверхтяжелых и тяжелых крон 
пропускающая способность стека даже улучша-
ется (рис. 3).

Таким образом, гель на основе метакрило-
вых сополимеров с частицами оксида алюмини-
яможет быть применен для очистки поверхно-
сти оптических стекол.
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Метатезисная полимеризация с раскрыти-
ем цикла (ROMP) с использованием рутени-
евых катализаторов типа Ховейды-Граббса II 
поколения позволяет контролировать многие 
аспекты процесса полимеризации. Толерант-
ность данных катализаторов к большинству 
функциональных групп позволяет использовать 
их для синтеза производных норборнена, со-
держащих аминоэфирные группы. Гибсон и его 
коллеги опубликовали данные о полимеризации 
норборненимидных мономеров под действием 
ROMP с получением соответствующих оптиче-
ски активных полимеров. Граббсом и коллегами 
была проделана работа по синтезу полимеров с 
пептидными цепочками с помощью ROMP со-
ответствующих производных норборнена. По-
лученные полимеры предложено использовать 
в качестве клеточных адгезивных материалов. 

Таким образом, полимеры на основе норборне-
на, содержащие аминоэфирые группы, являются 
интересными и перспективными кандидатами 
на получение биологически активных материа-
лов. настоящее исследование посвящено синте-
зу 5-норборнен-2,3-дикарбоксимида-N-изопро-
пил ацетата.

Синтез 5-норборнен-2,3-дикарбоксими-
да-N-изопропил ацетата осуществлялся в три 
стадии. Первая стадия – синтез экзо, эндо-ан-
гидрида норборнен-2,3-дикарбоновой кислоты, 
который был проведен по методике, описанной 
в литературе [2]. Полученный продукт был про-
анализирован методом ГХ-МС. Выход продукта 
составил 60 % от теоретического (95 % экзо-изо-
мера и 5 % эндо-изомера). Вторая стадия – син-
тез изопропилового эфира аминоуксусной кис-
лоты (рис. 1) – осуществлялась в соответствии с 

рис. 1.		Схема	реакции	получения	изопропилового	эфира	аминоуксусной	кислоты
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методикой, приведенной в работе [3]. 
Контроль реакции осуществлялся методом 

ТСХ в системе иПС : H2о (9 : 1) с использовани-
ем проявительной системы 0,1 н KMnO4 : 2 н Ук-
сусная кислота (1 : 1). Выход продукта составил 
40 % от теоретического.

Третья стадия – синтез мономера – 5-нор-
борнен-2,3-дикарбоксимида-N-изопропил аце-
тата (рис. 2).

Синтез мономера осуществлялся следую-
щим образом: к раствору экзо, эндо-ангидрида 
норборнен-2,3-дикарбоновой кислоты (1,64 г, 
0,01 моль) и триэтиламина (2,0 мл, 0,02 моль) 
в толуоле (40 мл) был добавлен изопропиловый 
эфир аминоуксусной кислоты (1,17 г, 0,01 моль). 

Полученную смесь нагревали с обратным холо-
дильником в течение 15 ч., затем реакционную 
смесь охладили и промыли 2 М соляной кисло-
той (3 раза по 50 мл). Водную фазу отбрасывали. 
растворитель отогнали на роторном испарителе 
под вакуумом [3]. В результате проделанной ра-
боты был выделен продукт в виде желтого мас-
ла. Выход полученного продукта составил 60 %. 
Продукт был проанализирован методом ГХ МС. 
Соотношение экзо-изомера к эндо-изомеру по-
лученного мономера составляет 95 % и 5 %, что 
соответствует изомерному составу исходного 
экзо, эндо-ангидрида норборнен-2,3-дикарбоно-
вой кислоты.
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нефтеполимерные смолы (нПС) – это низ-
комолекулярные термопластичные полимеры, 
получаемые полимеризацией жидких продуктов 
пиролиза нефтепродуктов. нПС являются со-
ставной частью более широкого класса матери-
алов на основе углеводородных смол. основное 
применение нефтеполимерные смолы нашли в 

таких областях как лакокрасочная промышлен-
ность, клеевая, печатная, резиновая, также ис-
пользуется в других материалах, таких как гер-
метики, мастики.

наряду с достоинствами нефтеполимерные 
смолы, не содержащие в своем составе функ-
циональных групп, кроме ненасыщенных свя-

рис. 2.		Схема	реакции	получения	5-норборнен-2,3-дикарбоксимида-N-изопропил	ацетата
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зей, имеют и недостатки, главные из которых 
– низкая адгезия и высокая окисляемость, и, 
следовательно, отсутствие требуемого комплек-
са свойств, что существенно сужает область их 
практического использования [1].

для обеспечения высоких прочностных 
характеристик нефтеполимерные смолы моди-
фицируют путем введения функциональных 
групп, способных улучшать свойства нПС. Мо-
дификация нефтеполимерных смол может осу-
ществляться взаимодействием с карбоновыми 
кислотами и их ангидридами, а также путем 
окисления смолы кислородом воздуха, переки-
сью водорода и озонированием [2]. 

В качестве объекта исследования была вы-
брана нефтеполимерная смола на основе фрак-
ции С5, (нПСС5), полученная путем выделения 
из реакционного раствора этой смолы в непро-
реагировавших углеводородах фракции. 

Целью работы является исследование моди-
фикации нПС на основе фракции С5 пероксидом 
водорода н2о2 в условиях межфазного катализа. 
В качестве катализатора использовали молибдат 
аммония (NH4)2(MoO4).

Модификацию (окисление) проводили пе-
роксидом водорода, взятым в количестве от 1 % 
до 9 % от массы смолы (1, 3, 5, 7, 9 %) в условиях 
межфазного катализа: 0,2 % (NH4)2MoO4 от мас-

сы реакционной смеси и 1 % (C4H9)4NJ от массы 
органической части. Пероксид водорода вноси-
ли при температуре 40 °С с помощью капельной 
воронки равными порциями в течение одного 
часа. далее синтез вели при температуре 80 °С 
в течение 90 минут. Выделение модифицирован-
ной смолы (онПСС5) после отмывки неоргани-
ческой части водой проводили удалением непро-
реагировавших углеводородов при пониженном 
давлении. 

Функциональные числа исходной и моди-
фицированных смол представлены в таблице.

По данным таблицы видно, что значения 
кислотного и эпоксидного чисел увеличивают-
ся, а бромного уменьшаются. Снижение бром-
ного числа говорит о том, что окисление идет 
по двойным связям. Значение кислотного числа 
нПСС5 (исходная смола), равное 29,5 мг/г, сви-
детельствует о том, что данная смола при хра-
нении окислялась. В связи с этим иК-спектры 
образцов, снятые для доказательства проведен-
ной модификации, оказались недостаточно ин-
формативными.

Таким образом, проведенная модификация 
алифатической нефтеполимерной смолы, на ос-
нове фракции С5, пероксидом водорода приво-
дит к росту количества карбоксильных и эпок-
сидных групп. 
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таблица 1. Функциональные числа нефтеполимерных смол

Функциональные числа

Значения функциональных чисел исследуемых смол при раз-
личном содержании н2о2 в процессе модификации (%)

0 1 3 5 7 9
нПСС5 онПСС5 онПСС5 онПСС5 онПСС5 онПСС5

Бромное число, г/100 г 81,4 71,4 67,3 65,9 60,5 45,3
Кислотное число, мг/г 29,5 33,0 42,0 42,5 51,7 66,3
Эпоксидное число, % 3,3 6,8 10,9 14,4 19,0 18,7
органические ги-
дропероксиды, % 0,9 1,8 1,8 1,4 1,7 1,2
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Проблема утилизации побочных продуктов 
производств органических веществ, в том чис-
ле образующиеcя в ходе пиролиза различнoгo 
углевoдoрoднoгo cырья, является важной зада-
чей при oрганизации сoвременнoгo прoизвoд-
ства. 

основными побочными продуктами, кото-
рые образуются при пиролизе бензина, являют-
ся жидкие продукты. Последние в cвоем cоcтаве 
cодержат ценные продукты, в том числе дици-
клопентадиен. дициклопентадиен является важ-
ным компонентом жидких прoдуктoв пирoлиза, 
coдержание кoтoрoгo в различных фракциях 
может дoстигать 40–50 % [1]. Поскольку дици-
клопентадиен имеет напряженный цикл в своем 
составе, а также две непредельные связи цикло-
пентеновую и норборненовую, то механизм его 
полимеризации может состоять из отдельных 
актов реакций полиприсоединения и раскрытия 
цикла [2, 3].

одним из привлекательных направлений 
использования дициклопентадиена является по-
лучение на его основе новых полимеров по ката-
литической реакции метатезиса.

Метатезисная полимеризация норборненов 
протекает с раскрытием цикла и с образовани-
ем как правило полимеров линейного строения. 
Сшивка линейных молекул при полимеризации 
норборненов может повысить эксплуатацион-
ные характеристики получаемых полимеров. 
Также известно, что полимеры синтезирован-
ные из норборнендикарбоксилимидов обладают 
высокой термической стабильностью и повы-
шенной плотностью [4].

В работе [5] нами было описано получение 

мономера на основе малеинового ангидрида, ди-
циклопентадиена и карбамида. Мономер пред-
ставляют собой замещенный норборненилимид, 
который также можно применять в качестве 
сшивающего агента и сополимера [6]. Целью 
данной работы является изучение полимериза-
ции и сополимеризации полученного мономера.

Синтез полимера проводили в растворе. В 
связи с ограниченной растворимостью мономе-
ра в большинстве органических растворителей, 
для полимеризации использовали такие раство-
рители как диоксан и о-дихлорбензол. раствор 
мономера в соответствующем растворителе на-
гревали до температуры 80 °С для диоксана и 
90 °С для о-дихлорбензола. При постоянном пе-
ремешивании добавляли катализатор в массовом 
соотношении мономер : катализатор 10000/1. В 
качестве катализатора полимеризации использо-
вали карбеновый комплекс рутения [7]. По исте-
чении 6 часов полученный полимер высаживали 
в гексан, отфильтровывали и сушили.

Синтез сополимера проводили также в рас-
творе. В качестве растворителей использовали 
диоксан и о-дихлорбензол. раствор мономера в 
соответствующем растворителе и сополимер ди-
метиловый эфир бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-ди-
карбоновой кислоты смешивали и нагревали 
до температуры 80 °С для диоксана и 90 °С для 
о-дихлорбензола. При постоянном перемешива-
нии добавляли катализатор в массовом соотно-
шении мономер : катализатор 10000/1. В каче-
стве катализатора полимеризации использовали 
карбеновый комплекс рутения [7]. По истечении 
6 часов полученный сополимер высаживали в 
гексан, отфильтровывали и сушили.
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Полимерные материалы, в число которых 
входит полипропилен (ПП), в современном мире 
играют огромную роль, как в повседневной жиз-
ни человека, так и в различных отраслях эконо-
мики. Полимеры заменяют дорогостоящие мате-
риалы и способствуют созданию техники нового 
поколения. 

Получение порошка ПП осуществляется на 
двух параллельно работающих технологических 
линиях. В реакторах первой линии возможно 
получение гомополимера, на второй линии как 
гомополимера, так и сополимеров пропилена с 
этиленом (статсополимера и блок-сополимера).

реакцию полимеризации можно предста-
вить в общем виде:
n • (CH3 ─ CH ═ CH2) (─ CH ─ CH2 ─)n + Qkat, H2

где kat – катализаторный комплекс, Q = 465 ккал.

реакция полимеризации пропилена ведётся 
непрерывно в реакторах полимеризации. реак-
тор полимеризации – цилиндрический верти-
кальный аппарат идеального смешения. реакция 
полимеризации пропилена с применением тита-
но-магниевого катализатора, донора (стерео ре-
гулятора) и триэтилалюминия (сокатализатора) 
ведется в среде растворителя нефрас-С, в каче-
стве регулятора молекулярной массы полимера 
используется водород. реакция полимеризации 
является экзотермической, поэтому для тепло-
съёма реактор снабжен рубашкой и волнореза-
ми, где циркулирует деминерализованная вода.

исходным веществом для получения по-
рошка ПП является пропилен высшего сорта 
объёмной концентрацией не ниже 99,8 %. Во 
избежание попадания в реактор механических 
примесей, все реагенты – пропилен, этилен, во-
дород, нефрас, триэтилалюминий (ТЭа) – про-
ходят обязательную фильтрацию.

В процессе полимеризации в среднюю 
часть реактора подаётся нефрас, ТЭа, катали-

затор и донор. В нижнюю часть реактора через 
штуцер подаётся пропилен, водород и этилен в 
случае получения статсополимера. расход ТЭа 
связан соотношением с расходом нефраса, а рас-
ход донора – с расходом ТЭа. Количество ката-
лизатора зависит от интенсивности протекания 
реакции. 

При подаче компонентов смесь газов бар-
ботирует через жидкую фазу, частично раство-
ряется в ней и вступает в химическую реакцию. 
основными параметрами для нормального про-
текания процесса являются давление газовой 
фазы 6–9 кгс/см2, уровень суспензии 65–80 %, 
концентрация водорода и температура суспен-
зии 70–80 °С.

Повышение давления приводит к резкому 
увеличению растворимости пропилена, что ве-
дет к дополнительным затратам на дегазацию 
его и конденсацию паров растворителя на после-
дующих стадиях. 

Повышение температуры увеличивает ско-
рость реакции и выход ПП, но также приводит 
к увеличению выхода атактического полимера, 
который ухудшает теплообмен и уменьшает рас-
творимость пропилена. При увеличении темпе-
ратуры до 85 °С частицы порошка слипаются, 
образуются волокна и конгломераты, которые 
забивает линию выгрузки и реакторы. Химиче-
ская реакция становится неуправляемой.

объемная концентрация водорода в газовой 
фазе реакторов поддерживается, в зависимости 
от получаемой марки полипропилена.

После первичных реакторов получившаяся 
суспензия выгружается во вторичные реакторы 
дополимеризации. В эти реакторы не подаются 
реагенты. давление во вторичном реакторе не 
более 5,5 кгс/см2 поддерживается за счет дегаза-
ции пропилена, растворенного в нефрасе. Кон-
центрация водорода в газовой фазе вторичных 
реакторов должна быть не менее 60 % от кон-
центрации водорода в газовой фазе первичных 
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реакторов.
Следующим этапом суспензия попадает в 

ёмкости-дегазаторы. отделение непрореагиро-
вавшего растворенного в нефрасе пропилена 
происходит за счет уменьшения его раствори-
мости в нефрасе при снижении давления до 0,4 
кгс/см2. В дегазаторе суспензия разбавляется 
нефрасом. отделившаяся газовая смесь из верх-
ней части дегазатора проходит через конден-
сатор и поступает в узел сбора и утилизации 
газообразных отходов. Сконденсировавшийся 
нефрас из конденсатора сливается обратно в де-
газатор.

далее суспензия ПП проходит стадию цен-
трифугирования, где полимер отделяется от 
нефраса, содержащего растворенную фракцию 
атактики, и попадает на стадию сушки горячим 
азотом в двухступенчатом сушильном агрегате, 
состоящем из пневматической сушилки и двух-
камерной сушилки «кипящего» слоя.

После сушки порошок ПП пневмотранс-
портом подаётся на узел гранулирования, где 
порошок расплавляют, добавляют специальные 
аддитивы и гранулируют. В итоге получается то-
варный полипропилен в виде гранул.

Самоорганизация полимерныХ Сеток в 
интергелевой СиСтеме полиакриловая 

киСлота – поли-4-винилпиридин 
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известно, что в гидрометаллургии в про-
цессе выделения металлов из промышленных 
растворов широкое применение нашли ионо-
обменные смолы, которые используются для 
селективного извлечения ионов металлов. ак-
туальность данной работы заключается в ис-
пользовании полимерных гидрогелей как вы-
сокоселективного сорбента для ионов неодима, 
поскольку данный металл имеет высокую про-
мышленную ценность. Была исследована со-
рбция ионов неодима из водных растворов 
интергелевой системой, состоящей из двух 
гидрогелей, имеющих в своей конфигурации 
функциональные ионогенные группы: карбок-
сильную для гидрогеля полиакриловой кислоты 
(гПаК), и атом азота, имеющий неподеленную 
электронную пару, сопряженный в пиридиновом 
кольце в цепи гидрогеля поли-4-винилпиридина 
(гП4ВП). В связи с этим, данные полимерные 
гидрогели проявляют высокую сорбционную 
способность по отношению к ионам металлов за 
счет комплексообразования, где в роли лигандов 
выступают функциональные группы гидроге-
лей.

В работе была исследована взаимная актива-
ция двух гидрогелей: гПаК и гП4ВП при разных 

мольных соотношениях и проведена сорбция 
ионов неодима из водного раствора нитрата не-
одима с концентрацией C(Nd(NO3)3 • 6H2O) = 50 
мг/л, также были сопоставлены степени сор-
бции гПаК с различной степенью сшивки, со-
ответственно отразившихся на различиях в сте-
пени набухания: α = 24,3 и α = 62,24. В течение 
сорбции были измерены следующие параметры: 
электропроводность и рн растворов соли, сте-
пени набухания гидрогелей, степень сорбции 
ионов Nd3+. Также, для выявления процесса вза-
имной активации гидрогелей, были получены 
данные параметры по отношению к системам 
индивидуальных гидрогелей.

По полученным данным установлено, что 
электропроводность в общем случае возрастает 
в течение 48 часов, по сравнению со значением 
электропроводности исходного раствора, однако 
проходит через минимум через 24 часа после на-
чала сорбции для гПаК со степенью набухания 
α = 24,3, что связано с падением общей концен-
трации ионов в результате сорбции, и достигает 
максимума через сутки. С другой стороны, элек-
тропроводность в интергелевых системах гПаК 
(α = 62,24) : гП4ВП плавно увеличивается в тече-
ние 3 часов, затем остается без значительного 
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изменения до 1 суток после начала эксперимента 
в пределах значений χ = 45–55 мкСм/см, затем по 
истечении последующих 24 часов электропро-
водность растворов имеет небольшой скачок, за 
исключением системы индивидуального гПаК 
и системы с мольным соотношением гПаК : гП-
4ВП как 5 : 1 и имеющих значения χ = 98 мкСм/
см и χ = 85 мкСм/см, соответственно.

По полученным результатам значений во-
дородного показателя надгелевых жидкостей 
видно, что концентрация ионов водорода для 
системы с равным мольным соотношением ги-
дрогелей плавно увеличивается от начального 
значения для раствора нитрата неодима pH = 5,3, 
при этом также заметно более резкое снижение 
значения рн при уменьшении мольной доли 
гП4ВП в интергелевой системе, что связано с 
основным характером звеньев поли-4-винилпи-
ридина, так как не происходит вытеснения н+ 
ионами Nd3+, как в случае с гПаК. для сравне-
ния, в течение сорбции индивидуальным гПаК 
кислотность раствора равномерно увеличива-
ется, достигая максимума рн = 4,7, после чего в 
растворе устанавливается равновесие. 

Было отмечено, что процесс сорбции со-
провождается уменьшением степени набухания 
гПаК, более того оба параметра имеют прямо-
линейную зависимость. Это связано с тем, что 
звенья молекул данного полимера приобретают 
меньшую ионизированность, следовательно, 
взаимное отталкивание одноименно заряжен-
ных функциональных групп уменьшается, и 
конформация полимерного гидрогеля стремится 
к энергетически более выгодной в данном слу-
чае форме – глобуле. из поученных значений 
установлено, что значительную сорбцию проя-
вила система состоящая из гПаК (α = 62,24) : гП-
4ВП в мольном соотношении равным 4 : 2, где 
степень извлечения достигла максимума 94 % 
спустя 3 суток. В данном случае сорбция ионов 
неодима проходила практически исключительно 
слабой поликислотой гПаК с малой степенью 
сшивки за счет координирования карбоксилат-а-
нионов катионами Nd3+. Вместе с тем, гПаК был 
предварительно активирован гП4ВП, при этом 
звенья молекул полиакриловой кислоты приоб-
рели оптимальную конформацию для координи-
рования иона, близкую по размеру к иону Nd3+.

принтерная печать полимерныХ 
полупроводниковыХ материалов
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Принтерная печать является перспектив-
ным методом создания различных устройств, в 
том числе и для микроэлектроники (транзисто-
ры, диоды, дисплеи) [1]. она может составить 
конкуренцию ныне применяемым методам, та-
ким как центрифугирование и трафаретное на-
несение [2]. основными преимуществами дан-
ной технологии являются очень низкий расход 
материала и возможность создания устройств 
любой топологии.

Главная сложность в применении принтер-
ной печати – разработка составов чернил. они 
должны удовлетворять сразу нескольким требо-
ваниям, касающимся их вязкости, поверхност-
ного натяжения, температуры кипения раство-
рителей, контактного угла с поверхностью. Эти 
требования обусловлены конструктивными осо-
бенностями принтера и варьируются в некото-
рых пределах от модели к модели. Температура 

кипения важна т.к. низкокипящий растворитель 
будет испаряться, повышая концентрацию ос-
новного вещества в растворе, и способствовать 
его оседанию. Это приведет к высыханию чер-
нил на соплах и срыву печати. Высококипящий 
растворитель, наоборот, будет высыхать слиш-
ком долго после печати.

В работе исследовалась печать растворов 
полифлуоренов, различающихся концевыми 
группами, в п-ксилоле и о-дихлорбензоле раз-
личной концентрации с различными добавками.

Вязкость растворов измерялась с помощью 
вискозиметра Brookfield DV3T-LV. для этого в 
измерительную ванну помещался исследуемый 
состав, который сверху прижимался вращаю-
щимся шпинделем. Вязкость рассчитывалась 
по соотношению частоты вращения шпинделя 
и напряжения, возникающего в растворе. По-
верхностное натяжение и контактные углы из-
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мерялись на тензиометре Kruss DSA25. Форми-
ровалась капля исследуемого состава, в висячем 
состоянии и на подложке, соответственно, и по 
ее форме, зная плотность и вязкость раствора, 
рассчитывались данные параметры. Печать про-
водилась на струйном принтере Dimatix DMP-
2831 на два типа подложек. Первый содержал 
слой PEDOT : PSS, нанесенный на стекло мето-
дом центрифугирования. на подложки второго 
типа был нанесен Plexcore – аналог PEDOT : PSS 
на водной основе. Печатающая головка принте-
ра оснащена 16 соплами, в каждом из которых 
находится пьезоэлемент, импульсные воздей-
ствия которого формируют капли объемом по-
рядка 10 пкл.

В ходе работы изучены закономерности 
изменения вязкости растворов полимера от их 
концентрации, влияние различных добавок на 
вязкость таких растворов. В число добавок вхо-
дили растворы полимеров большой молекуляр-
ной массы, растворители с большей вязкостью 
относительно основного. Вязкость полимер-
ных растворов в диапазоне концентраций до 10 
мг/мл изменяется практически линейно. При бо-

лее высоких концентрациях вязкость изменяет-
ся по экспоненциальному закону. Выяснено, что 
добавление вязкого раствора полимера в количе-
ствах меньших активного вещества не позволяет 
достичь высоких показателей вязкости, увели-
чение же концентрации такой добавки нарушит 
сплошность полифлуорена при высыхании рас-
творителя и сделает изготовление светодиода 
невозможным. 

При переходе от PEDOT:PSS к Plexcore су-
щественно изменяется контактный угол капель 
чернил. В первом случае наблюдается значи-
тельное растекание и можно говорить о том, что 
PEDOT:PSS смачивается чернилами. При попа-
дании последних на Plexcore, они собираются в 
отдельные капли, стремящиеся занять меньшую 
площадь. 

Были измерены геометрические характери-
стики напечатанных структур с помощью про-
филометра KLA TENCOR MicroXAM-100. Был 
создан работающий органический светоизлуча-
ющий диод с излучающим полимерным слоем, 
полученным методом принтерной печати.
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интерес к химии ненасыщенных цикличе-
ских соединений обуславливается высокой ре-
акционной способностью такого рода структур 
[1]. Введение в структуру молекулы мономера 
дополнительных реакционноспособных функ-
циональных групп, в частности, карбоксильных 
или силоксановых, позволяет получать на их ос-
нове полимеры с уникальными свойствами [2].

Целью данной работы являлась разработка 
новых сшивающих агентов путем взаимодей-
ствия винилтриметокисилана (ВТМС) и ди-
циклопентадиена (дЦПд). одним из методов 
получения замещенных норборненов является 

реакция дильса-альдера [2], протекающая меж-
ду диенофилом и диеном. результат реакции за-
висит от реакционной способности реагентов, 
температуры процесса, свойств среды (раство-
рителя).

Синтез кремнийорганических производных 
норборнена проводили в стеклянных ампулах 
при температуре 210 °С и времени реакции 20 
час. Влияние соотношения исходных дици-
клопентадиена и винилтриметоксисилана на 
выход продуктов было рассмотрено в интерва-
ле от 0,5 : 2 до 1,1 : 2 (мол.). анализ продуктов 
осуществляли с помощью хроматомасс-спек-
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трометрии (спектрометр Agilent 7820+7890A, 
капиллярная колонка HP-INNOWAX (полиэти-
ленгликоль).

Взаимодействие дЦПд с ВТМС протекает 
через стадию мономеризации дициклопентади-
ена с образованием ЦПд, который, в свою оче-
редь, вступает в реакцию циклоприсоединения с 
ВТМС по реакции дильса-альдера. Продуктами 
этой реакции являются моно- и бициклические 
производные. Целевым продуктом реакции яв-
ляется бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-ил(триметок-
си)силан, который в реакционной смеси пред-
ставлен в виде экзо- и эндо-изомеров [3].

Был определен компонентный состав ре-
акционных смесей и исследована зависимость 
концентрации винилтриметоксисилана, экзо- и 
эндо-продуктов от соотношения исходных ком-
понентов.

из результатов, представленных на рисунке, 
следует, что наилучшим соотношением реаген-
тов в данном интервале соотношений для прове-
дения реакции является 1,1 : 2 моль, так как сум-
марный выход основных продуктов при данном 
соотношении составляет 78 %.

наличие в структуре бицикло[2,2,1]
гепт-5-ен-2-ил(триметокси)силана кремний-
функциональных и органофункциональных 
циклических групп делает его перспективным 
мономером и сшивающим агентом для получе-
ния полиолефинов с объемной (каркасной) над-
молекулярной структурой.
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С каждым годом всё больше работ посвя-
щено биоразлагаемым полимерам. основная 
цель биополимеров заменить синтетический 
полимер, на способный к быстрой деградации в 
природе. Что позволит снизить нагрузку на эко-
логическую проблему мусора. Биоразлагаемый 
полимер полигликолид широко применяет в ка-
честве сырья для изготовления рассасывающих-
ся хирургических нитей, матриксов, протезов 
и пролонгированных лекарственных средств, а 
также в синтезе сополимеров и иных продуктов 

[1–3].
В данной работе гликолид синтезировали из 

70 % раствора гликолевой кислоты (ГК) со ста-
диями поликонденсации ГК и деполимеризации 
олигомера ГК до гликолида [4, 5] с последую-
щей очисткой гликолида от примесей и доведе-
ния его до справочной температуры плавления. 
Поликонденсацию проводили с 1 % ZnO, а на 
стадии деполимеризации в олигомерную массу 
добавляла 0,5–1,5 % Sb2O3. После в ходе экспе-
римента на стадии поликонденсации соотноше-

рис. 1.		Зависимость	концентрации	ВТМС,	
(2R)-бицикло[2,2,1]гепт-5-ен-2- 

ил(триметокси)силана	(эндо-продукт)	
и	(2S)-бицикло[2,2,1]гепт-5-ен-2-ил(-
триметокси)силана	(экзо-продукт)	от	
соотношения	исходных	компонентов
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ние ZnO изменялось от 0,5–1,5 % с шагом 0,5 %, 
а на стадии деполимеризации олигомера соотно-
шение Sb2O3 к массе олигомера составляло 1 %. 
В таблице 1 приведены данные по синтезу гли-
колида с изменением соотношения оксида цинка 
при поликонденсации гликолевой кислоты. 

С увеличением соотношения ZnO и неиз-
менным Sb2O3 в соотношении 1 % к олигомеру 
гликолевой кислоты выход гликолида уменьша-
ется. а температура плавления характерно не 
различается. 

В таблице 2 приведены данные по синтезу 
гликолида с изменением соотношения оксида 
сурьмы(III) при деполимеризации гликолевой 
кислоты. 

С увеличением соотношения Sb2O3 и неиз-
менным ZnO в соотношении 1 % к олигомеру 

гликолевой кислоты выход гликолида уменьша-
ется. а температура плавления характерно не 
различается. 

После, гликолид перекристаллизовывали 
в обезвоженном этаноле и сушили в эксикато-
ре под вакуумом. Вторая отчистка проходила в 
ацетоне, так как при использование данного рас-
творителя температура гликолида после очистке 
составляет 82 °С. Что соответствует справочным 
данным. Структуру гликолида подтверждали и 
иК спектрометрией. 

Подводя итоги проделанной работы можно 
утверждать, что увеличение соотношений ката-
лизаторов на стадиях поликонденсации и депо-
лимеризации только уменьшает выход гликоли-
да. 
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нефтеполимерные смолы (нПС) – это син-
тетические углеводородные олигомеры, полу-
ченные из побочных продуктов нефтеперера-
ботки, содержащих непредельные углеводороды 
[1]. Все нефтеполимерные смолы объединяются 

по типу сырья, из которого они получены. Вы-
деляют, алифатические смолы С5, которые полу-
чают полимеризацией фракции С5, в основном 
состоящей из, циклопентадиена , пиперилена, 
пентанов и изомерных пентенов. ароматиче-

таблица 1. Поликонденсация гликолевой кислоты
Катализатор на 
поликонденса-

ции ZnO, %

Выход гли-
колида, %

Температура 
плавления, °С

0,5 65 58–59
1,0 54 57–58
1,5 45 58–59

таблица 2. деполимеризация гликолевой кислоты
Катализатор на 
деполимериза-
ции Sb2O3, %

Выход гли-
колида, %

Температура 
плавления, °С

0,5 58 60–61
1,0 50 59–60
1,5 40 60–61
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ские смолы С9, получаемые из фракции С8–С10, 
преимущественно из С9. основные мономеры – 
это стирол, изомерные винилтолуолы, α-метил-
стирол. Смолы на основе дициклопентадиена 
(дЦПд), получаемые из технического дЦПд, 
смесей дЦПд с вышеописанными фракция-
ми или из фракций, содержащих значительное 
количество дЦПд. Комбинированные С5–С9 
смолы, получают из смесей фракций С5 и С9. 
Модифицированные смолы, производят сопо-
лимеризацией определённых фракций с некото-
рыми компонентами (малеиновым ангидридом, 
фенолом). Гидрированные после их получения 
смолы относят к этой же группе

нПС получают каталитической катионной 
полимеризацией, термической радикальной 
полимеризацией, инициирование радикальной 
полимеризацией. Таким образом, данная тема 
актуальна, так как нефтеполимерные смолы 
широко используются, чтобы получить синте-
тические олиф, масляно-смоляных лаки, а также 
используются в качестве добавок в различные 
лакокрасочные композиции. Также нефтеполи-
мерные смолы используются для производства 
искусственных кож в строительной технике, ре-
зино-технических изделий, картона и бумаги. 
Путем модификации, улучшаются показатели 
качества и эксплутационные характеристики , 
устраняются недостатки нПС. Модификация 
происходит путем внедрения различных функ-
циональных групп в молекулу [2].

Цель работы заключается в модифициро-
вание окисленной ароматической нефтеполи-
мерной смолы моноэтаноламином. объектом 
исследования выбрана ароматическая нефтепо-
лимерная смола, полученная полимеризацией 
непредельных соединений фракции С9 жидких 
продуктов пиролиза под действием каталитиче-
ской системы TiCl4–Al(C2H5)2Cl (нПСС9

) и далее 

окисленная пероксидом водорода по реакции 
Прилежаева (ЭнПСС9

). 
расчет компонентов синтеза:
Учитывая, что в ЭнПСС9

 2 % эпоксидных 
групп, количество взятого МЭа составляет 
3,05 г.

на 98 г ЭнПСС5
 в соотношении 2 % эпоксид-

ных групп, т.е 0,05 моль требуется 3,05 г МЭа.
98 – 3,05;

3 – х;
х = 0,09 г.

Мольное соотношение ЭнПСС9
: МЭа

1) ЭнПСС9
 = 3 г;

2) C8H10 = 2,55 г; p = 0,880 г/мл; Ткип =144 °С.
V = 2,55/0,880 = 2,9 мл;

3) С4H9OH = 0,45 г; p = 0,81 г/мл; 
Ткип = 117,4 °С.

V = 0,45/0,81 = 0,56 мл; 
4) C2H7NO = 0,09 г; p = 1,012 г/мл; 

Ткип = 170 °С; Тплав = 10,3 °С.
V = 0,09/1,012 = 0,09 мл.

нанесение лакокрасочного материала осу-
ществляют методом полива. далее нефтеполи-
мерные смолы исследовали стандартными мето-
дами в соответствии с ГоСТ: метод определение 
прочности покрытия (ГоСТ р 52740-2007), 
метод определение адгезии (ГоСТ 15140-78), 
метод определение при ударе (ГоСТ 4765-73), 
метод определение влагопоглощения лакокра-
сочной пленки (ГоСТ 21513-76). результаты ис-
следования представлены в таблице.

Таким образом, введение полярных групп 
приводит к увеличению эластичность покры-
тий, твердости, адгезии и снижению водопогло-
щения.

таблица 1. результаты исследования стандартными методами

образец адгезия, 
балл Твердость, кг Прочность 

при ударе, см

Прочность 
при изги-

бе, мм

Водопогло-
щение, %

адгезия, 
МПа

нПСС9
4 0,4 3 20 10,0 1,3

ЭнПС9 3 0,8 4 12 8,2 1,5

анПС9 2 0,8 2 12 6,8 1,7
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введение
разработка и синтез новых биоматериалов и 

специальных конструкций для лечения заболева-
ний и травм, связанных с нарушением функций 
костной ткани, является актуальной проблемой 
на сегодняшний день. В связи с этим, целью дан-
ной работы является разработка и исследование 
структуры и состава полимерных 3-д скэффол-
дов, синтезированных из чистого поликапро-
лактона (ПКЛ), а также с добавлением частиц 
стронцийсодержащего гидроксиапатита (Sr-Га).

теоретическая часть
В настоящее время для замещения дефектов 

костных тканей используют трехмерные (3-д) 
пористые скэффолды. В биоинженерии широкое 
применение нашли биодеградируемые синтети-
ческие полимерные материалы. одним из пред-
ставителей таких материалов является ПКЛ, 
обладающий длительным сроком биорезорбции 
(более 3 лет), остеоиндуктивными свойствами 
и низкой цитотоксичностью [1]. Sr-Га является 
главным неорганическим компонентом костной 
ткани, который влияет на увеличение биоактив-
ности гибридного скэффолда [2]. для получения 
полимерных волокон использовался метод элек-
троформования, позволяющий формировать во-
локна микронных и субмикронных размеров [3]. 

методика эксперимента
для синтеза полимерных скэффолдов была 

использована лабораторная установка элек-
троформования (ТПУ, россия). Полимерный 
раствор был получен путем растворения гра-
нулированного порошка ПКЛ (Sigma-Aldrich, 
Германия) в хлороформе (Sigma-Aldrich, Гер-
мания) с концентрацией 9 масс. %. Порошок 
Sr-Га (Ca10(PO4)6–x(SrO4)x(OH)2–x, x = 0,8) суспен-
дировали в данном растворе с концентрацией 
10 масс. %. для получения волокон были подо-
браны следующие параметры: диаметр шприца 
– 0,58 мм, скорость потока 3,6 мл/ч, напряжение 
– 10 кВ. Морфология поверхности функциона-
лизированных 3-д скэффолдов исследовалась 
методом сканирующей электронной микроско-
пии (СЭМ) (JEOL, JSM 7500F, Япония). для по-
лучения инфракрасных (иК) спектров образцов 
был использован инфракрасный спектрометр 
(Bruker Tensor 37, Bruker Optic GmbH, Герма-
ния).

результаты и их обсуждение
анализ СЭМ изображений проводился при 

помощи программы ImageJ. Полученные значе-
ния диаметра волокон и размера частиц свиде-
тельствуют о том, что по сравнению с однород-
ной структурой волокон чистого ПКЛ, диаметр 
которых равен 10,9 ± 1,2 мкм, ПКЛ с добавлени-
ем Sr-Га, с диаметром волокон 20,3 ± 4,9 мкм, 
обладает более изломанной и дефектной струк-
турой. В гибридном скэффолде наблюдаются 
волокна с диаметрами от 589 нм до 30 мкм. Это 
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может быть связано с тем, что в процессе элек-
троформования происходит агломерация нано-
частиц. Благодаря массе и размеру агломератов 
происходит растяжение струи раствора, что в 
свою очередь приводит к неравномерной и ше-
роховатой поверхности волокна.

для интерпретации данных иК-спектро-
скопии в качестве эталонного образца исполь-
зовался порошок Sr-Га. Установлено, что в 
ПКЛ/Sr-Га скэффолде присутствуют характер-
ные для ПКЛ и Sr-Га полосы с волновыми чис-
лами 1721 см–1, 1108 см–1, 731 см–1 для ПКЛ и 
для SrГа – 630 см–1 [4]. данные результаты под-
тверждают успешное встраивание частиц Sr-Га 
в структуру полимерного скэффолда [2].

Таким образом, исследованы особенности 
морфологии и химического состава синтезиро-
ванных 3-д скэффолдов. Установлено, что бла-
годаря частицам Sr-Га образуется шероховатая 
поверхность волокна, которая, в том числе мо-
жет благоприятно влиять на врастание костной 
ткани и формировать более прочное соединение 
имплантата с костной тканью. 

исследования выполнены при поддержке фе-
деральной целевой программы #14.587.21.0013 
(уникальный номер 2015 14 588 0002-5599). ав-
торы благодарят за помощь в исследовании Ф. 
Крауса, С. ивлева (Марбургский университет), 
М.В. Чайкину (новосибирск).
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В нефтегазовой отрасли коррозия трубо-
проводного транспорта является одной из важ-
нейших научно-технических и экономических 
проблем. Коррозия трубопроводов – главная 
причина загрязнения целевых нефтяных про-
дуктов, снижения надежности оборудований, 
уменьшения мощности производства, отказов 
и аварий в нефтяных заводах. одним из путей 
решения данной проблем является применение 
изоляционных покрытий, в частности битумных 
покрытий [1].

Благодаря высоким кислото- и водостойко-
сти, хорошим гидроизоляционным свойствам 
битумные покрытия широко используются для 
зашиты от коррозии. однако битумные покры-
тия обладают низкой адгезией, высокой тем-
пературой хрупкости, которые ограничивают 
области их применение [2]. В связи с этим для 

получения более эффективных битумных гидро-
изоляционных антикоррозионных материалов, 
нами были использованы модифицированные 
нефтеполимерные смолы (нПС).

Целью данной работы является получение 
битумно-смоляных покрытий на основе нитро-
ванных, эпоксидированных нПС и исследова-
ние гидроизоляционных, антикоррозионных 
свойств этих покрытий.

В работе использовали смолу нПСС9Т – не-
фтеполимерная смола, полученную термической 
полимеризацией фракции С9 (завод г. Сланцы 
Ленинградской области), и нефтяной строитель-
ный битум 90/10 ГоСТ 6617-76. нитрованную 
нефтеполимерную смола (N-нПСС9Т) получали 
нитрованием раствора смолы в бензине азотной 
кислотой. Эпоксидированную нефтеполимер-
ную смолу (Э-нПСС9Т) синтезировали окисле-
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нием исходной смолы надуксусной кислотой, 
полученной in situ по реакции Прилежаева.

Битумно-смоляную композицию готовили 
смешением 40 %-х растворов битума и смолы в 
заданном соотношении в сольвенте. Содержа-
ние смолы в композиции варьировали от 0 до 15 
% мас.

Водопоглощение битумно-смоляных по-
крытий измеряли по ГоСТ 21513-76.

испытание антикоррозионных свойств би-
тумно-смоляных покрытий проводили методом 
постоянного погружения в 3 %-й водный раствор 
NaCl. Защитную эффективность битумно-смо-

ляных покрытий на основе модифицированных 
смол оценивали по времени появления первого 
коррозионного очага.

из полученных результатов видно, что вве-
дение исходной и модифицированных нПСС9Т в 
битум значительно понижает водопоглощение и 
повышает антикоррозионные свойства битум-
ных покрытий. Максимальной защитной эффек-
тивности от коррозии достигли при добавлении 
10 % нитрованной и эпоксидированной смол в 
битум.
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В современном мире невозможно предста-
вить деятельность человека без полимерных 
веществ, которые встречаются на каждом шагу 
в технике, здравоохранении и быту. ежедневно 
мы сталкиваемся с различными пластмассами, 
резинами и синтетическими волокнами. Поли-
мерные материалы обладают разнообразными 
полезными свойствами: они высокоустойчивы 
в агрессивных средах, являются хорошими ди-
электриками, теплоизоляторами. некоторые по-
лимеры обладают высокой стойкостью к низким 
температурам, другие – водоотталкивающими 
свойствами.

Кроме обширного перечня достоинств, вы-

сокомолекулярные соединения обладают и не-
достатками. У многих проявляется склонность 
к старению и, в частности, к деструкции – про-
цессу уменьшению длины цепи и размеров мо-
лекул. Процесс уменьшения цепи идёт за счёт 
разрушения углеродных связей и образования 
радикалов, которые в свою очередь, способству-
ют дальнейшему разрушению полимерных мо-
лекул. деструкция может быть вызвана механи-
ческими нагрузками, действием света, теплоты, 
воды и особенно кислорода и озона.

известно, что производные малеинимида 
являются важным строительным блоком в ор-
ганическом синтезе, в биохимии и в химии по-

рис. 1.		Водопоглощение	битум-
но-смоляных	покрытий

таблица 1. Защитная эффективность битумно-смо-
ляных покрытий (сутки)

Содержание 
нПС, %

Вид смолы
нПСС9Т Э-нПСС9Т N-нПСС9Т

0 30 30 30
1 32 45 36
3 35 50 39
7 40 58 47
10 45 75 65
15 40 65 56
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лимеров [1]. Термореактивные полиимиды об-
ладают термической стабильностью, хорошей 
химической стойкостью, отличными механиче-
скими свойствами и хорошей формоустойчиво-
стью даже при высоких температурах (300 °С и 
выше). При этом они демонстрируют высокую 
прочность на растяжение. Кроме этого, полии-
миды используют для получения композитных 
материалов, армируя их углеродным или стекло-
волокном [2].

настоящая работа посвящена получению 
полимеров и сополимеров на основе замещен-
ного малеинимида, а именно, N-карбамилмалеи-
мида, а также исследование физико-химических 
характеристик полученных соединений.

Синтез N-карбамилмалеимида проводили в 
две стадии. на первой стадии получали N-кар-
бамиламид малеиновой кислоты. реакцию ма-
леинового ангидрида с мочевиной проводили 
в уксусной кислоте при 50 °С в течение 12 ча-
сов. После этого реакционную массу оставля-
ли на ночь при комнатной температуре, потом 
выпавший осадок отфильтровывали и промы-
вали уксусной кислотой. Полученный продукт 
перекристаллизовывали из горячей воды. Вы-
ход N-карбамиламида малеиновой кислоты от 
теоретически возможного составляет 32–39 %. 
Температура плавления очищенного продукта 
158,6 °С, что соответствует данным для N-кар-

бамиламида малеиновой кислоты [3].
на второй стадии N-карбамиламид малеи-

новой кислоты подвергали циклизация путем 
отщепления воды с образованием N-карбамил-
малеимида. Синтез проводили при температуре 
90–97 °С в течение 60 минут. Выход N-карба-
милмалеимида составил 30–35 %. Полученный 
продукт был идентифицирован с использовани-
ем иК- и ЯМр 1н и С13-спектроскопии.

радикальную полимеризацию полученного 
продукта проводили в растворе при температу-
ре 80 °С в течение 7 часов, периодически (один 
раз в час) отбирали пробу. В качестве инициато-
ра использовали динитрил азобисизомасляной 
кислоты (даК) в количестве 3 % от массы моно-
мера. После окончания полимеризации получен-
ный полимер высадили в 5-ти кратный избыток 
гексана, отфильтровали и высушили.

радикальную сополимеризацию проводи-
ли в растворе при температуре 80 °С в течение 
7 часов, периодически отбирали пробу. В каче-
стве сополимеров использовали стирол и бутил-
метакрилат в равном мольном соотношении с 
исходным мономером. В качестве инициатора 
использовали даК в количестве 3 % от массы 
мономеров. После окончания полимеризации 
полученные сополимеры были высажены в 5-ти 
кратный избыток гексана, отфильтрованы и вы-
сушены.

Список литературы
1.	 Fransis	R.,	Raghavaiah	P.,	Pius	K.	//	Acta	Crys.,	

2014.–	I.70.–	З.942–947.	
2.	 Бессонов	 М.И.	 Полиимиды	 –	 класс	 термо-

стойких	полимеров.–	Л.:	Наука,	1983.–	328с.

3.	 Palani	 A.,	 Badea	 V.,	 Gerasimou	 E.,	 Nitu	 S.,	
Csunderlik	C.,	Simon	M.	//	Rev.	Chim.	(Bucha-
rest),	2011.–	Vol.62.–	№5.–	P.579–581.

модификация атактичеСкого полипропилена 
малеиновым ангидридом

А.С. Пименова, И.Н. Сбитнев, В.Е. Капрелев
Научный руководитель – к.х.н., доцент О.В. Ротарь

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, rotarov@tpu.ru

атактический полипропилен (аПП) вслед-
ствие наличия двойной связи является реакци-
онноспособным мономером, выделяющийся из 
всех полиолефинов. Поэтому проведение хи-
мической модификации предполагает направ-
ленное изменении его свойств, осуществляя 
взаимодействие макромолекулы с низкомолеку-
лярными веществами. 

одним из направлений синтеза полимеров с 
заданными свойствами является метод привитой 
со полимеризации. В настоящее время катализа-
торами промышленного получения изотактиче-
ского полипропилена (ПП) являются системы 
(TiCl4/D1/MgCl2 – AlR3/D), где D1 и D2 – стерео 
регулирующие добавки: D1 – внутренний донор 
в составе твердого катализатора и D2 – внешний 
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донор. 
Эти катализаторы обладают высокой стерео 

специфичностью (более 96 %), а их активность в 
ходе полимеризации более стабильна. 

однако независимо от применяемого ката-
лизатора на ряду с изотактическим ПП всегда 
образуется атактический полипропилен (аПП), 
количество которого колеблется в зависимости 
от применяемого донора [1].

В данной работе объектом исследования 
является аПП, полученный с использованием 
N-донора с молекулярной массой 20–25 тысяч. 
Количество двойных связей – 1,5 на 1 моль, тем-
пература размягчения –110 °С. Модификацию 
аПП проводили малеиновым ангидридом (Ма), 
который способен к нескольким видам взаимо-
действия с двойными связями по механизму 
дильса-альдера. Прививка Ма осуществлялась 
в растворе диоксана двумя путями: 

1. предварительно аПП окисляли перекис-
ными соединениями, в результате чего получа-
ли многофункциональный инициатор и вводили 
Ма. реакция осуществлялась при 70–80 °С в те-
чение 4-х часов;

2. исходный аПП активировали УФ-све-
том, вводили радикальный инициатор и Ма. 
реакция осуществлялась при 70–80 °С в течение 
4-х часов;

Привитая сополимеризация по радикально-
му механизму проводится за счет образовании 
макрорадикалов атактического полипропилена, 
к которым при последующей полимеризации 
присоединяются боковые цепи Ма.

для создания реакционных центров систе-
мы были использованы инициаторы радикаль-
ного типа: динитрил азоизомасляной кислоты 
(даК) и перекись бензоила (ПБ). Прививку 
проводили в растворе диоксана при температуре 
80 °С. 

на основании экспериментальных данных 
получена зависимость выхода привитого сопо-
лимера от концентрации даК. При концентра-
ции 1–3 % даК не эффективен, однако вплоть 
до 5 % концентрации наблюдается резкое уве-
личение выхода. дальнейшее же увеличение 
концентрации инициатора не влияет на выход 
привитого сополимера. Выход модифицирован-
ного аПП при использовании перекиси бензои-
ла увеличился до 32 %. Содержание малеиновых 
групп, определенное титриметрическим спосо-
бом, составляет 14,65 %. 

В зависимости от способа получения иден-
тификация привитого сополимера затруднена от 
присутствия гомополимера. Методом фракцио-
нирования проводили отделение аПП гептаном, 
ксилолом, диоксаном при различных температу-
рах. Выбор подходящих растворителей зависит 
от растворимости сополимера и гомополимера. 
Подбирая растворители, нами учитывалась при-
рода основной и боковой цепи. например, ос-
новная и привитая цепь имеют (или не имеют) 
общего растворителя, или вещества хорошо рас-
творяются в селективных растворителях.

Прививка мономеров зависит от концентра-
ции инициатора, температуры, соотношения мо-
номера и аПП.
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таблица 1. Содержание атактического полипропи-
лена в образцах полипропилена, полу-
ченных с использованием различных 
доноров

Пока-
затель

Лабораторные образцы ПП 
марки рр н030 GP

С-донор B-донор N-донор р-донор
аПП, 

% масс. 1,1 0,9 1,5 0,8
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В химической промышленности при пи-
ролизе углеводородов наряду с целевыми про-
дуктами образуются вторичные продукты пере-
работки – жидкие продукты пиролиза (жПП), 
целесообразное использование которых ведет 
к мало- и безотходному производству. одно из 
основных направлений переработки жПП – 
синтез нефтеполимерных смол (нПС), который 
осуществляют полимеризацией непредельных 
углеводородов, содержащихся в исходном сы-
рье [2]. Улучшение свойств нПС может быть 
достигнуто путем модификации самих смол или 
исходного сырья. 

нефтеполимерные смолы редко использу-
ются сами по себе, целесообразно использова-
ние нПС для модификации нефтяного битума. 
Введение нПС в битум позволяет получить би-
тумно-смоляные композиции с улучшенными 
свойствами. актуальным является использова-
ние битумно-смоляных композиций для созда-
ния гидроизоляционных и антикоррозионных 
покрытий с заданными свойствами [3].

Целью работы является модификация не-
фтяного битума окисленными нефтеполимерны-
ми смолами для получения гидроизоляционных 
и антикоррозионных материалов, имеющих вы-
сокие значения прочности при ударе и адгезии. 

При получении битумно-смоляных ком-
позиций использовали ароматические смолы 

на основе фракции С9 (нПСС9), полученные 
радикальной полимеризацией: термической 
(нПСС9_Т), инициированной (нПСС9_иниЦ), и ион-
ной полимеризацией (нПСС9_ион) в присутствии 
каталитической системы – тетрахлорид титана 
(TiCl4) и диэтилалюминий хлорид (Al(C2H5)2Cl), 
а также смолы (ЭнПСС9_ион и ЭнПСС9_Т 
ЭнПСС9_иниЦ) модифицированные окислением 
по реакции Прилежаева надуксусной кислотой, 
полученной «in	situ» [1].

для получения битумно-смоляных компози-
ций смешивали 40 %-е растворы нПС и битума 
в сольвенте. Содержание нПС в композиции со-
ставляло от 1 до 15 %. 

Битумно-смоляные композиции, смолу и би-
тум наносили на металлические и алюминиевые 
подложки и исследовали полученные покрытия 
по стандартным методикам.

В таблице представлены результаты иссле-
дования свойств битума, исходных и модифици-
рованных смол нПСС9_ион и ЭнПСС9_ион, а также 
битумно-смоляных композиций на их основе.

использование исходных и модифициро-
ваных смол в битумно-смоляной композиции 
позволяет достичь высокие показатели адгезии 
и прочности при ударе, а также получить водо-
стойкие, термостойкие, и морозостойкие покры-
тия. 

таблица 1. результаты испытания покрытий на основе битумно-смоляных композиций на основе нПСС9_ион 
и ЭнПСС9_ион

исследуемое 
свойство

Содержание нПСС9_ион в композиции, % Содержание ЭнПСС9_ион 
в композиции, %

0 1 3 7 10 15 100 1 3 7 10 15 100
адгезия, кГс/см2 24 25 23 23 21 19 8 25 24 24 21 20 10
Прочность при 

ударе, см 35 45 50 50 50 45 2 50 50 50 40 35 4

Температура 
хрупкости, °С –50 –55 –70 –55 –50 –45 –25 –60 –65 –60 –55 –50 –25

Температура 
размягчения, °С 96 93 95 101 93 86 76 97 105 103 100 90 47
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При использовании битумов в качестве ги-
дроизоляции, в звукоизоляционных и кислото-
стойких мастиках, в замазках для холодильных 
установок, в грунтовочных и автомобильных со-
ставах, модификаторы должны быть таковыми, 
чтобы была возможность наносить композиции 
на вертикальные стены в виде толстых неспол-
зающих и равномерных слоев. Важно также, 
чтобы количество битума в таких композициях 
было достаточно большим, чтобы обеспечивать 
приемлемую адгезию [1].

Битумы подвергают модификации для улуч-
шения их эксплуатационных характеристик. 
использование, в частности, нефтеполимерных 
смол (нПС) в качестве модификаторов позволя-
ет не только эффективно утилизировать побоч-
ные продукты пиролизных производств этилена 
и пропилена, но и получать новые битумные ма-
териал с улучшенными свойствами [2].

В связи с этим разработка рецептур и техно-
логии получения битумно-смоляных покрытий с 

целью создания гидроизоляционных и антикор-
розионных материалов с заданными свойствами 
является актуальной задачей.

Целью данной работы является модифика-
ция нефтяного битума окисленными нефтепо-
лимерными смолами для получения антикор-
розионных и гидроизоляционных материалов, 
имеющих высокие значения адгезии и прочно-
сти.

для получения битумно-смоляной компо-
зиции (БСК) использовали метод смешения 
40 %-го раствора смолы в сольвенте и 40 %-го 
раствора битума в сольвенте. Количество смолы 
в составе композиций варьировали от 1 до 15 %. 

В качестве смолы использовали нПС на ос-
нове различных фракций: С5, С5–9, дициклопен-
тадиеновой (дФ). Модифицированные смолы 
(ЭнПСС5, ЭнПСС5–9, ЭнПСдф) получали окисле-
нием исходных смол (нПСС5, нПСС5–9, нПСдф) 
надуксусной кислотой, полученной in	 situ, по 
реакции Прилежаева.

таблица 1. Технические характеристики покрытий на основе нПСС5, ЭнПСС5, битума и битумно-смоляных 
композиций

исследуемое 
свойство

Содержание нПСС5 в композиции, % Содержание ЭнПСС5 в 
композиции, %

0 3 7 10 15 100 3 7 10 15 100
адгезия кг/см2 23 24 26 27 28 10 26 27 28 30 14
Прочность при 

ударе, см 26 32 35 40 43 5 38 40 45 47 10

Температура 
хрупкости, °С –50 –60 –55 –55 –55 –50 –58 –60 –55 –55 –45

Температура 
размягчения, °С 96 84 84 83 81 68 86 88 89 90 117
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Методом полива получали покрытия на ос-
нове смол, битума и БСК на металлических и 
алюминиевых подложках.

исследование покрытий выполняли стан-
дартными методами.

В качестве примера в таблице 1 представ-
лены свойства покрытий битума, исходных, мо-
дифицированных смол на основе фракции С5 и 
битумно – смоляных композиций.

использование как исходных, так и моди-
фицированных смол в составе композиций зна-
чительно увеличивает адгезию и прочность при 
ударе, причем характеристики покрытий, вклю-
чающих модифицированные смолы, во всех слу-

чаях выше. 
Введение полярных групп также приводит 

к возрастанию температуры размягчения моди-
фицированных смол, использование которых 
не вызывает существенного снижения темпера-
туры размягчения битумно-смоляных компози-
ций. Все битумно-смоляные композиции имеют 
достаточно хорошую морозостойкость.

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о возможности получения би-
тумно-смоляных композиций, включающих как 
исходные, так и окисленные нефтеполимерные 
смолы.
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С момента открытия в 1950 году реакций 
метатезиса было проведено значительное коли-
чество исследований по получению полимеров 
метатезисной полимеризацией с раскрытием 
цикла (ROMP), которые привели к нескольким 
промышленно применимым продуктам. Поли-
дициклопентадиен (ПдЦПд) является самым 
важным коммерческим продуктом [1]. ПдЦПд 
выпускается под торговыми марками Telene®, 
Metton®, Pentam®, Proxima™. Мировой рынок 
ПдЦПд составляет около 25000 тонн в год 
[2]. Полидициклопентадиен обладает хороши-
ми характеристиками, такими как химическая 
стойкость, теплостойкость и высокая ударная 
вязкость. Эти свойства обусловлены бицикли-
ческой структурой дициклопентадиена (дЦПд), 
ненасыщенностью полимерного скелета и сшив-
кой. Кроме того, дициклопентадиен служит сы-
рьем для получения различных мономеров для 
ROM-полимеризации. дЦПд при нагревании 

распадается на молекулы циклопентадиена, ко-
торый при взаимодействии с олефинами по ре-
акции дильса-альдера образует производные 
норборнена. Варьирование составом олефинов 
позволяет получать мономеры с различными 
функциональными группами, что, в свою оче-
редь, обуславливает свойства полимеров на их 
основе. одним из перспективных мономеров, 
получаемых из дЦПд, является диметиловый 
эфир норборнен-дикарбоновой кислоты (дМЭ) 
[3]. диметиловый эфир норборнен-дикарбоно-
вой кислоты, наряду со сравнимыми с ПдЦПд 
физико-механическими свойствами, имеет ряд 
преимуществ, таких как, жидкое агрегатное 
состояние при нормальных условиях, устойчи-
вость к окислению, высокая конверсия в про-
цессе полимеризации. несмотря на большой 
интерес в научном сообществе к этим двум мо-
номерам, в литературе полностью отсутствуют 
данные по получению и изучению свойств сопо-
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лимеров на основе дЦПд и дМЭ.
Цель данной работы заключалась в полу-

чении сополимеров с разным соотношением 
дициклопентадиена и диметилового эфира нор-
борнен-дикарбоновой кислоты метатезисной 
полимеризацией под действием рутениевого ка-
тализатора типа Ховейды-Граббса II поколения.

диметиловый эфир норборнен-дикарбо-
новой кислоты получали из дициклопентадие-
на и диметилового эфира малеиновой кислоты 
[4]. Поскольку при проведении реакции диль-
са-альдера получается смесь изомеров, то ди-
метиловый эфир норборнен-дикарбоновой кис-
лоты представляет собой две формы экзо,экзо- и 
эндо,эндо в соотношении 40 и 60 мас. % соот-
ветственно. Чистоту и содержание изомерных 
форм мономера определяли с помощью газовой 
хроматографии с масс-спектрометрическим де-
тектором [5].

Полимеризацию дМЭ, дЦПд и их сополи-
меризацию проводили в массе. В мономер до-
бавляли катализатор в массовом соотношении 
1/15000, перемешивали и помещали в полиме-

ризационную форму, нагретую до 40 °С. После 
заливки мономера форму нагревали до 60 °С и 
выдерживали в течение 30 минут, затем подни-
мали температуру до 120 °С и выдерживали еще 
в течение часа. 

Соотношение дЦПд варьировали от 0 до 
100 мас. % с шагом 10 мас. %. для всех образцов 
были испытаны модуль упругости при изгибе 
(ISO 178) и растяжении (ISO 527), ударная вяз-
кость (ISO 180/1A), температура стеклования.

дициклопентадиен – это бициклическое 
соединение с двумя циклоолефиновыми связя-
ми, активными в ROM-полимеризации. В связи 
с этим, при добавлении дициклопентадиена в 
смесь диметиловых эфиров норборнен-дикар-
боновой кислоты образуется сшитый полимер. 
С увеличением концентрации дЦПд повыша-
ется степень сшивки полимера и, как следствие, 
увеличиваются модули упругости при изгибе и 
растяжении, прочность при разрыве, но умень-
шается относительное удлинение при растяже-
нии, что также свидетельствует об образовании 
полимера сшитой структуры. 
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Полимерные материалы обладают такими 
ценными характеристиками как малая объемная 
масса, химическая стойкость, легкость в обра-
ботке, что позволяет использовать их для раз-
нообразных целей в промышленности и быту. 
недостатком полимерных материалов, ограни-

чивающим область их применения, является их 
пожарная опасность [1]. 

Целью данного исследования являлась 
оценка влияния терморасширенного графита, 
используемого в качестве наполнителя, на ха-
рактеристики горючести эпоксидных компо-
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зитов. Терморасширенный графит термически 
устойчив при высоких температурах. Стойкость 
ТрГ к высоким температурам, а также к высо-
ким скоростям нагрева делает этот материал 
перспективным в использовании его в качестве 
антипирена.

В качестве полимерного материала в иссле-
довании использована эпоксидная смола Эд-20, 
по химическому составу она представляет со-
бой олигомер на основе диглицидилового эфи-
ра дифенилолпропана. В качестве отвердителя 
использовали полиэтиленполиамин (ПЭПа). 
наполнителем выступал терморасширенный 
графит, концентрация которого в образцах со-
ставляла 0,25 и 0,5 мас. %. Терморасширенный 
графит (ТрГ) для данных исследований был по-
лучен нагреванием оксида графита в воздушной 
атмосфере [2]. 

для оценки горючести образцов исполь-
зована стандартная методика эксперименталь-
ного определения температуры воспламенения 
твердых веществ и материалов согласно ГоСТ 
12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ 
и материалов. номенклатура показателей и ме-
тоды их определения». 

Эксперимент включал в себя три серии ис-
пытаний. для каждого испытания были изготов-
лены пять образцов цилиндрической формы с 

диаметром 45 ± 3 мм и высотой 50 ± 3 мм. Перед 
испытанием каждый образец взвешивали, опре-
деляя его массу с точностью до 0,1 г. испытания 
проводили на установке оТП, которая состоит 
из печи, помещенной в теплоизолирующую сре-
ду; конусообразного стабилизатора воздушного 
потока; защитного экрана, обеспечивающего 
тягу; держателя образца и устройства для введе-
ния держателя образца в печь; станины, на кото-
рой монтируется печь. 

При испытании регистрировали следующие 
показатели: массу образца до испытания m0; 
массу образца после испытания m1; максималь-
ную температуру печи Tmax; конечную темпера-
туру печи Tk; температуру воспламенения Tвоспл, 
а также рассчитывали среднюю температуру 
воспламенения Tср.

В таблице приведены результаты проведен-
ных испытаний.

Сравнение характеристик горючести компо-
зитов с контрольным ненаполненным образцом 
позволило установить, что применение термо-
расширенного графита в качестве наполнителя 
эпоксидной матрицы способствует повышению 
температуры воспламенения. Большей термиче-
ской устойчивостью характеризуется образец, 
наполненный ТрГ с концентрацией 0,25 мас. %. 
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таблица 1. результаты определения характеристик горючести образцов

№ обр.
Tmax Tвоспл Tср m0 m1

°C °C °C г г
Контрольный образец без наполнителя

1 400 298
303

6,01 расплавлен
2 400 298 6 4,68
3 400 312 6 5,51

образец с ТрГ 0,5 мас. %
4 400 312

317
6 4,79

5 400 324 6 3,8
6 400 314 6 5,08

образец с ТрГ 0,25 мас. %
7 400 317

324
6 5,2

8 400 327 6 5,19
9 400 327 6 4,31
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Полидициклопентадиен (ПдЦПд) приме-
няется в многих областях науки и техники [1], но 
высокая горючесть затрудняет его массовое при-
менение. для снижения горючести необходимо 
добавление к полимеру антипиренов, например, 
галогенсодержащие органические соединения.

Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) 
обладает самыми высокими характеристиками 
огнестойкости среди термопластичных полиме-
ров и имеет самую высокую среди термопластов 
температуру воспламенения (482 °С) [2]. С эти-
ми свойствами ХПВХ может быть предложен 
как антипирен для снижения горючести компо-
зиций на основе ПдЦПд.

Понятно, что ХПВХ может изменить фи-
зико-механические свойства, термические ха-
рактеристики ПдЦПд. В данной работе было 
рассмотрено влияние ХПВХ на термические 
свойства композиции, так как это является од-
ним из важных характеристик полимерных ма-
териалов.

Методика эксперимента. очистку мономера 
проводили в роторном испарителе нагреванием 
товарного мономера с металлическим натри-
ем при 103 °С в течение 4 часов. Затем отгоня-
ли низкокипящие примеси под вакуумом 50 Па 
при 95 °С, после чего поднимали температуру до 
100 °С и отгоняли чистый дициклопентадиен. К 
расчетному количеству дЦПд добавляли 0,1 % 
агидол-2. Затем расчетное количество ХПВХ 
(2,5; 5; 7,5; 10; 12,5 и 15 % от массы мономера), 
растворенного в минимальном количестве аце-
тона, вносили в мономер и перемешивали с по-
мощью роторного диспергатора IKA T18 basic 
при скорости вращения 14 000 об/мин. Удале-
ние ацетона проводили при температуре 60 °С 
с вакуумом с помощью роторного испарителя. 
В полученную смесь при интенсивном переме-

шивании добавляли катализатор Шрока-Граббса 
[3] (соотношение 1 : 10000 от массы мономера) и 
заливали в металлическую форму. Температуру 
180 °С реакционной массы в форме поддержива-
ли в течение 1 час. Затем форму с композицией 
охлаждали до температуры 20 °С.

далее образцы полученных композиций ис-
следовали методом дСК с помощью сканирую-
щего калориметра NETZSCH DSC 200 F3 Maia 
(Германия) в интервале от 20 до 250 °С. Были 
определены температуры стеклования и тепло-
ты полимеризации при втором подъеме темпе-
ратуры.

Выводы. В интервале концентраций ХПВХ 
от 0 до 15 % наблюдается монотонное повы-
шение температуры стеклования от 119,9 °С до 
136,6 °С, что указывает на повышение термиче-
ской стойкости исследуемых композиций. Уве-
личение теплоты дополимеризации с увеличе-
нием концентрации ХПВХ показано, что ХПВХ 
затрудняет процесс сшивки полидициклопента-
диена.
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таблица 1. результаты измерений температуры сте-
клования и теплоты полимеризации

Концентрация 
ХПВХ, %

Температура 
стеклова-
ния, °С

Теплота 
полимериза-

ции, дж/г
0 119,9 8,24

2,5 121,0 10,04
5,0 122,8 24,12
7,5 124,9 33,67
10,0 128,8 39,51
12,5 132,6 42,12
15,0 136,5 53,58
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на сегодняшний день является актуальной 
проблема дефицита углеводородного сырья, 
используемого не только в качестве энергоно-
сителя, но и являющегося исходным реагентом 
для получения многочисленных материалов и 
веществ. однако, многие химические предпри-
ятия не находят экономически эффективного 
применения отходов и утилизируют побочные и 
промежуточные продукты различными способа-
ми. очевидно, что разработка новых веществ и 
материалов, которая основана на использовании 
побочных продуктов, является значимой зада-
чей, решение которой должно найти широкое 
применение [1].

Среди синтетических заменителей про-
дуктов природного происхождения: канифоли, 
растительных масел особое место занимают не-
фтеполимерные смолы (нПС). основной сырье-
вой базой для них служат побочные продукты и 
отходы нефтехимических производств и прежде 
всего жидкие продукты пиролиза углеводородов. 
для улучшения свойств нПС проводят модифи-
кацию различными химическими реагентами, 
например, кислород, озон, перекись водорода. 

В настоящее время нефтеполимерные смо-
лы находят широкое применение во многих от-
раслях промышленности: лакокрасочной, шин-
ной и резиновой, в производстве клеев, бумаги, 
древесно-волокнистых плит, а также для сокра-
щения расхода инден-кумароновых, фенол-фор-
мальдегидных и других смол [2]. одним из на-
правлений использования нефтеполимерных 
смол является применение их в составе стабиль-
ных эмульсий, необходимых в технологии полу-

чения топлив, увеличения нефтеотдачи пластов 
[3]. Поэтому разработка концентрированных, 
стабильных при хранении, деформациях и тем-
пературе до 90–100 °С высоковязких эмульсий с 
применением масел, включающих добавку (на-
пример, нефтеполимерную смолу) является ак-
туальной задачей.

Целью работы является исследование окис-
ления нефтеполимерной смолы на основе фрак-
ции С5–9 и применение модифицированных смол 
в качестве компонента водомасляных эмульсий.

объектом исследования является нефтепо-
лимерная смола, полученная полимеризацией 
непредельных соединений фракции С5–9, под 
действием металлоорганического катализатора 
TiCl4 –Al(C2H5)2Cl (нПСС5–9). окисление смолы 
проводили пероксидом водорода в количестве 
от 1 до 9 % в условиях межфазного катализа с 
использованием катализатора молибдата аммо-
ния и межфазного агента – тетрабутиламмоний 
йодистого при температуре 70–80 °С в течение 
1 часа.

Приготовление водомасляных эмульсий 
ВМЭ осуществляли смешением масла и-20а, 
воды и нефтеполимерной смолы, выполняющей 
роль поверхностно-активного вещества. нПС 
вводили в виде 30 %-го раствора смолы в смеси 
углеводородов. Стабильность эмульсии оцени-
вали по степени расслоения (%), то есть по от-
ношению высоты отслоившегося масла (h, см) к 
общей высоте столба ВМЭ (H, см). 

При внесении 0,5 % нефтеполимерной 
смолы в водомасляную эмульсию наблюдали 
расслоение в течение часа. Увеличение концен-

таблица 1. исследование стабильности ВМЭ при использовании исходной и модифицированных смол

Степень расслоения h/H × 100, % 
при концентрации смолы 1 %

нПСС5–9, окисленная н2о2 в количестве (%)

0 1 3 5 7 9
32 40 44 52 26 63
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трации смолы приводит к повышению стабиль-
ности ВМЭ. Степень расслоения эмульсии при 
концентрации 1 % нПСС5–9 приведена в таблице.

Таким образом, менее окисленные смолы 

являются более эффективными добавками для 
повышения стабильности водомасляной эмуль-
сии.
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Значительный практический интерес и наи-
большее распространение получили эмульсии, в 
которых одной из фаз является вода [1]. для ста-
билизации водомасляных эмульсий применяют 
различные эмульгаторы. нефтехимические ком-
поненты, в основном производные продуктов 
нефтеперерабатывающей промышленности, на-
ходят все более широкое применение в качестве 
эмульгаторов водомасляных эмульсий ввиду их 
экологической совместимости с дисперсионной 
средой [2].

В качестве объекта исследования в пред-
ставленной работе выбраны нефтеполимерные 
смолы, полученные инициированной полимери-
зацией фракций С9 жидких продуктов пиролиза.

Модификацию нПС проводили окислением 
30 %-го раствора смолы пероксидом водорода 
(39 % водн.) в эмульсии в присутствии катали-
затора окисления - молибдата ам-
мония, в количестве 0,2 % от общей 
реакционной массы. Концентрацию 
пероксида водорода варьировали 
от 0 до 9 % от массы смолы. для 
эффективной гомогенизации сре-
ды использовали агент межфазного 
переноса – йодистый тетрабутилам-
моний, в количестве 1 % от общего 
веса органической фазы. дозирова-
ние H2O2 проводили при темпера-
туре 40–45 °С, далее реакционную 
массу выдерживали при постоянном 
перемешивании при 75 °С в течение 
1 часа.

для определения содержание двойных свя-
зей и основных кислородсодержащих групп в 
работе использованы стандартные титриметри-
ческие методы [3].

При окисление нПСС9 происходит образо-
вание карбоксильных и эпоксидных групп, что 
подтверждает увеличение кислотного числа от 
3,7 до 13,2 мг Кон/100 г нПС и эпоксидного 
числа от 1,8 до 24,3 %.

для получения водомасляных эмульсий 
было выбрано минеральное масло марки и-20а 
с вязкостью 86,5 мПа • с. В качестве стабилиза-
торов водомасляных эмульсий использовали 
нПСС9, полученную при модификации перокси-
дом водорода.

Эмульсию готовили с использованием ро-
торного диспергатора IKA T18 basic при тем-
пературе 25 °С. Стабильность эмульсий про-

рис. 1.		Зависимость	динамической	вязкости	от	ско-
рости	сдвига	и	кислотного	числа	(КЧ)	ОНПСС9
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верялась в течение 24 часов. далее измеряли 
динамическую вязкость полученных эмульсий.

из графика можно сделать вывод: при повы-
шении скорости сдвига снижается динамическая 
вязкость полученных эмульсий. Следовательно, 
данные эмульсии относятся к неньютоновским 
жидкостям.

определение краевого угла смачивания по-
верхности является необходимым условием для 
исследования свойств эмульсий, применяемых в 
различных областях, в качестве Сож. При до-
бавлении гидрофильного эмульгатора в такую 
эмульсию вокруг капельки масла образуется 

сплошной слой эмульгатора, сообщающий ей 
некоторую гидрофильность и повышающий её 
устойчивость.

Краевой угол смачивания образцов полу-
ченных эмульсий изменяется от 12,0 до 16,0 
град., что свидетельствует о гидрофильности 
эмульсий.

Таким образом, полученные эмульсии, ста-
билизированные нефтеполимерными смолами, 
могут быть использованы в качестве смазоч-
но-охлаждающих жидкостей при металлообра-
ботке.
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особенно остро стоит проблемa получения 
органических веществ и композиционных ма-
териалов, содержащихся в продуктах высоко-
температурной переработки углеводородного 
сырья. В то же время побочные продукты полу-
чаемые на многих химических производствах 
зачастую не находят экономически эффектив-
ного применения. Понятно, что актуальной за-
дачей является разработка экономически выгод-
ных и целесообразных технологий, основанных 
на использовании побочных продуктов [1]. 

одним из наиболее перспективных путей 
переработки жидких продуктов пиролиза явля-
ется получение нефтеполимерных смол (нПС), 
которые являются синтетическими углеводород-
ными олигомерами, содержащие непредельные 
углеводороды, что позволяет их использовать 
в качестве заменителей окисленных раститель-
ных масел и природных смoл. В зависимости 
от строения непредельных углеводородов, пре-

обладающих в жидких продуктах пиролиза, по-
лучаемые нефтеполимерные смолы классифи-
цируют следующим образом [1]: ароматические 
смолы, получаемые сополимеризацией главным 
образом алкенилароматических углеводородов, 
содержащихся во фракциях С8–С10; алифатиче-
ские смолы, синтезируемые сополимеризацией 
алифатических непредельных углеводородов, 
содержащихся во фракции С5; сополимерные 
смолы, получаемые сополимеризацией непре-
дельных мономеров (алкенилароматических и 
алифатических), содержащихся во фракциях С8–
С10 и С5.

накоплен положительный опыт использова-
ния нефтеполимерных смол в народном хозяй-
стве. основными достоинствами нПС является 
их способность к пленкообразованию, а также 
высокая температура размягчения и водостой-
кость. нo наряду с достоинствами смoл, также 
имеются и недостатки, важнейшие из которых 
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– низкая адгезия и высокая окисляемость. В ре-
зультате чего, свойства не всегда удовлетворяют 
требованиям потребителей. Улучшение характе-
ристик смол осуществляется с помощью моди-
фикации.

Целью настоящей работы является иссле-
дование физико-химических характеристик 
модифицированых моноэтаноламином нефте-
полимерных смол, полученных окислением али-
фатических нПС надуксусной кислотой.

объектом исследования выбрана алифа-
тическая нефтеполимерная смола (нПСС5), 
полученная полимеризацией непредельных 
соединений фракции С5 жидких продуктов пи-
ролиза под действием каталитической системы 
TiCl4–Al(C2H5)2Cl и далее окисленная (ЭнПСС5) 
надуксусной кислотой, полученной in	 situ, при 
температуре 70–75 °C при соотношении «окис-
лительная система : смола» равном 0,5 : 1 в тече-
ние 3 часов [2].

Модификацию ЭнПСС5 проводили в раство-
ре о-ксилола и бутанола взятых в соотношении 
85 : 15, моноэтаноламином в количестве 2 % от 

ЭнПСС5. Температуру поддерживали в течении 
1 часа равной 140 °С, затем поднимали до 150 °С 
и выдерживали реакционную массу при пере-
шивании еще 1 час. По истечении двух часов 
реакционную смесь охлаждали, полимер оса-
ждали в этанол, затем полимер декантировали, 
дополнительно промывали в этаноле и сушили.

Лакокрасочные покрытия наносили методом 
полива из 40 % раствора исследуемых образцов 
смол в сольвенте нефтянном на тщательно очи-
щенные от жировых и других загрязнений аце-
тоном стандартные металлические пластины.

Свойства покрытий, такие как адгезия, твер-
дость, прочность при ударе, прочность покры-
тия при изгибе, водостойкость водопоглощение, 
исследовали с использованием стандартных ме-
тодов.

исследование свойств покрытий на основе 
обработанных моноэтаноламином окисленных 
нефтеполимерных смол имеют повышенную 
твердость, эластичность и адгезию, однако для 
всех покрытий характерна невысокая прочность 
при ударе и водопоглащение.
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В последние годы классические трековые 
мембраны (ТМ), полученные облучением по-
лимеров ускоренными тяжелыми ионами (Ar, 
Xe, Co, Kr и т.д) с последующим травлением 
латентных треков, находят широкое применение 
в медицине, биотехнологии и экологии [1–2]. 
однако, площадь, занимаемая порами в таких 
мембранах не должна превышать (10–12) % от 
общей площади ТМ из-за уменьшения её проч-
ности. Кроме того выбор толщины мембранной 
основы будет зависеть от энергии ионов и, соот-
ветственно, от пробегов их в полимере. 

В настоящей работе проводились исследо-
вания возможности использования α-частиц и 

протонов высокой энергии для создания ТМ с 
высокой пористостью и регулируемыми толщи-
нами основы.

исследуемые образцы ПЭТФ ( полиэтилен-
терефталата) подвергались воздействию пото-
ков высокоэнергетичных протонов с энергией 
6,8 МэВ и α-частиц с энергией 28 МэВ. облуче-
ние проводилось на ускорителе циклотрон р-7М 
ФТи ТПУ. При плотности тока 0,1 мка/см2, вре-
мя экспозиции для облучаемых пленочных об-
разцов составляло ПЭТФ составляло: 1,5; 2; 2,5 
и 3 минуты соответственно.

После облучения пленки ПЭТФ подверга-
лась дополнительно сенсибилизации ультрафи-
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олетом. для этого пленка располагалась меж-
ду эритемными лампами типа Э–300 с длиной 
волной λ = (300–320) нм. для более равномерной 
деструкции по толщине исследуемых пленок, 
обработке УФ-излучением подвергали обе сто-
роны образца. Время экспозиции для всех образ-
цов было одинаковым и составляло 30 мин. 

После воздействия УФ пленки подвергались 
химическому травлению в 2 М растворе гидрок-
сида натрия в течение 35 минут, при температу-
ре 70 °С для получения сквозных пор. 

исследование микроструктуры образцов, 
плотности пор, а также определение диаметра 
пор на поверхности мембран проводили с помо-

щью сканирующего электронного микроскопа 
«TM-1000» (HITACHI). Так как при воздействии 
электронов микроскопа, образцы полимеров за-
ряжаются и снимок может быть искажен, пленки 
в камере микроскопа крепились на проводящем 
скотче, обуславливающим сток заряда. ниже на 
рисунке 1 представлены фрагменты микрофото-
графий поверхности ТМ, полученной в резуль-
тате воздействия протонного облучения. 

Плотность пор определялась путем подсче-
та количества пор, расположенных на площади 
снимка. опции микроскопа позволили опреде-
лить диаметры пор в автоматическом режиме. 
результаты представлены в таблице 1.

вывод
По результатам исследования можно делать 

следующий вывод. облучение альфа частица-
ми позволяет сформировать ТМ (ПЭТФ) с тол-
щиной ~ 400 мкм с плотностью пор 1013 1/см2. 
Соответственно при облучении протонами с 
толщиной ~ 400 мкм с плотностью пор 107 1/см2. 
различие в плотности пор при облучении прото-
нами и альфа частицами, вероятно, можно объ-
яснить более высокой ионизационной способно-
стью альфа частиц по сравнению протонами.
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рис. 1.		Электронные	микрофотографии	поверхностей	ПЭТФ	ТМ	(а)	вре-
мя	облучения	90	сек.	(б)	время	облучения	120	сек.

таблица 1. результаты измерений
облучение протонами

№ Время облу-
чения, сек

Количество 
пор, 1/см2

диаметр пор 
по СЭМ, мкм

2 90 3,5 • 107 0,876
3 120 4,7 • 107 0,889
4 160 5 • 107 0,915
5 180 5,5 • 107 0,934

облучение α-частицами
1 120 1013 0,4
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жидкое стекло, или водный щелочной рас-
твор силикатов натрия или калия, является мно-
гофункциональным веществом и используется 
как конечный продукт (силикатный клей), так и 
в качестве исходного сырья для создания других 
материалов (силикатные краски, строительные 
растворы, пропитка тканей и других материалов 
для защиты от огня и т.д.). Способы производ-
ства растворимого стекла можно разбить на су-
хие и мокрые [1]. на данный момент основным 
способом его получения является щелочной, 
относящийся к мокрым способам. Тем не ме-
нее, в промышленном производстве не подле-
жат последующему использованию вторичные 
отходы стеклобоя, вследствие недопустимой 
концентрации посторонних примесей. В данной 
работе рассматривается метод получения жид-
костекольной композиции из отходов лампового 
стекла.

основной характеристикой жидкого стекла 
является силикатный модуль, показывающий 
отношения оксида кремния к щелочному оксиду 
в полученном растворе. для каждой сферы ис-
пользования растворимого стекла необходимо 
определенное значение этого модуля. например, 
для силикатной краски, при получении которой 
может быть использовано полученное жидкое 
стекло, его величина должна лежать в пределе 
от 2,5 до 4 [2]. 

экспериментальная часть
В ходе данной работы были опробованы два 

способа получения жидкого стекла с заменой 
кремнеземсодержащего сырья боем лампового 

стекла. В первом способе (жСт-1) стеклобой 
и часть гидроксида натрия в течение 15 минут 
активировали в вибромельнице, после чего до-
бавляли нагретую дистиллированную воду, 
оставшуюся щелочь и продолжали активацию 
в течение 1,5 часов (таблица 1). Была получена 
суспензия, обладающая низкой устойчивостью, 
что отрицательно влияет на качество получен-
ного раствора. Значение силикатного модуля у 
данной композиции М 1 = 0,76 что является не-
достаточным для приготовления краски. из это-
го можно сделать вывод, что данный способ по-
лучения жидкого стекла из стеклобоя является 
нецелесообразным.

Вторым способом являлся кремнефторид-
ный. Сухиестеклобой, фторид аммония и ги-
дроксид натрия проходили активацию в плане-
тарной мельнице 30 минут, после чего к смеси 
приливалась дистиллированная вода и актива-
ция продолжалась еще 1,5 часа (жСт-2). на вы-
ходе была получена однородная суспензия свет-
ло-серого цвета и большим запахом аммиака, 
что говорит о разложении фторида аммония в 
процессе синтеза. Значение силикатного модуля 

Химия и химическая 
технология 
(для школьников)

Секция 9

таблица 1. Состав исходной сырьевой смеси и зна-
чение синтезированной композиции

Состав

Содержание компонен-
тов в композиции, мас. %

стекло-
бой NaOH NH4F H2O

жСт-1 35,7 14,3 – 50
жСт-2 30,2 14,3 1,5 54
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образца М 2 = 1,95, из чего следует возможность 
применения данного способа синтеза, но требу-
ются дополнительные исследования. 

вывод
В результате проведенной работы установ-

лена принципиальная возможность получения 
жидкостекольной композиции на основе отхо-

дов стекла. дальнейшие исследования в данном 
направлении являются перспективными как с 
экологической, так и с экономической точки 
зрения, так как при использовании данного спо-
соба снижаются энергетические затраты при 
производстве и происходит утилизация отходов, 
применение которых в данное время не является 
распространенным. 
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получение биоинСпирированныХ 
имплантатов методом 3д-печати
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей при ТПУ 
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Сегодня производство имплантатов во мно-
гом идет рядом с развитием аддитивных техно-
логий, при этом в медицине все чаще возника-
ет необходимость реконструкции, замещения 
участков костной ткани и протезирования фраг-
ментов опорно-двигательной системы. Ведётся 
активный поиск биосовместимых материалов, 
направленных на коррекцию костных травм. од-
нако, доступность и экспрессное производство 
отсутствует. При обширных дефектах костей 
требуются использования имплантатов со слож-
ной геометрией, которую можно получить при 
помощи рентгеновской томографии и 3D-печа-
ти технологией FDM индивидуальных протезов 
для каждого пациента. В этом плане использу-
ются полилактиды как одни из самых крупных 
видов биоразлагаемых полимеров.

Цель работы: получить композит на основе 
кальциевых фосфатов, сходных минералогиче-
ским составом с человеческой костью, и поли-
лактида высокой молекулярной массы, пригод-
ного для 3D-печати методом FDM и имеющего 
достаточную прочность для использования в 
специальных областях восстановительной хи-

рургии.
Внутри структура человеческой кости пред-

ставляет собой пористую матрицу, состоящую 
из микроскопических систем костных трубок, 
вставленных друг в друга [1]. данные трубки 
преимущественно состоят из кристаллическо-
го ГаП. За основу композита был выбран кри-
сталлический гидроксиапатит (ГаП), который 
был получен по разработанной раннее техноло-
гии [2]. В эксперименте использовался L,D-по-
лилактид с молекулярной массой не менее 100 
г/моль [3].

Было выяснено, что L,D-полилактид при 
контакте с ГаП, имеет слабую адгезию и пре-
дельная концентрация в чистом композите 
ГаП-ПЛа составляет 10–12 %, удовлетворя-
ющая механической надежности имплантата, 
после чего был подобран необходимый пласти-
фицирующий компонент – глиццерин, так как 
данный компонент является продуктом расще-
пления сахарозы в организме и присутствует в 
клетках организма.

Также в ходе наших исследований было за-
мечено, что при насыщении полилактида водой 

таблица 1. Прочность образцов на сжатие и изгиб
Шифр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Прочность при 
сжатии, МПа 60 59 54 54 52 50 71 69 72 78 78 80 82 79 78 72

Прочность на 
изгиб, МПа 38 32 21 20 20 20 33 39 38 40 41 41 39 37 32 30
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из атмосферы, при печати происходит вспенива-
ние композита с деструкцией полимера, поэтому 
нами был выбран стабилизатор ацетат серебра 
в комплексе с этилсалицилатом, который несет 
обеззараживающую функцию, препятствуя по-
лимеру вбиранию в себя клеток и образование 
злокачественных.

напечатанные образцы с различным про-
центным содержанием были исследованы на 

прочностные характеристики (таблица 1).
исследования показали, что введение до-

бавок привело к упрочнению конечных свойств 
композита, а также к улучшению реологических 
свойств шликера при печати на 3д-принтере. 
Также, например, образец №13 соответствует 
прочностным характеристикам человеческой 
кости.
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влияние муки на СвойСтва Хлеба
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Во все времена хлеб был и остается мери-
лом благополучия народа. его сравнивали с 
золотом, солнцем, самой жизнью. искусство 
выпекать хлеб из теста перешло в Грецию, а 
затем в рим за 400 лет до рождества Христова. 
В настоящее время хлебопекарная промышлен-
ность россии является одной из ведущих отрас-
лей агропромышленного комплекса. несмотря 
на это, каждая домохозяйка печет хлеб в домаш-
них условиях. 

Цель данной работы – используя хлебопечь, 
освоить технологию выпечки хлеба в домаш-
них условиях, выявить влияние муки на органо-
лептические и физико – химические показатели 
хлеба. 

За основу взяли следующий рецепт приго-
товления хлеба: масло подсолнечное – 1,5 ст.л., 
вода – 365 мл (температура 30–40 °С), соль – 1,5 
ч.л., сахар – 1,5 ст.л., мука – 565 г, дрожжи – 3,5 
ч.л. из приведенного рецепта видно, что основ-
ными ингредиентами являются вода и мука.

известно, что важнейшими компонента-
ми муки, от которых зависят свойства теста и 
качество изделий, являются белки, углеводы и 
жиры. Белки ржаной муки отличаются от белков 
пшеничной муки. В ржаном тесте не образуется 

губчатого клейковинного каркаса. Значительная 
часть белков ржаной муки в тесте неограничен-
но набухает и переходит в коллоидное состо-
яние. ржаное тесто характеризуется большой 
вязкостью, пластичностью и малой упругостью.

К органолептическим показателям хлеба от-
носятся качество корочки, окраска, вид мякиша, 
консистенция, вкус, запах. К физико – химиче-
ским – влажность хлеба, пористость, кислот-
ность.

Технология приготовления хлеба включа-
ет в себя следующие этапы: 1) подготовка сы-
рья (просеивание муки, нагрев воды); 2) замес 
теста (клейстеризация крахмала, спиртовое и 
молочнокислое брожение, набухание белков с 
образованием клейковины); 3) созревание теста; 
4) выпечка хлеба (обезвоживание поверхности, 
карамелизация сахаров, образование темной ко-
рочки, разрушение (денатурация) белков, обра-
зование твердого каркаса); 5) охлаждение.

В результате выпекания хлеба из ржаной и 
пшеничной муки получили следующие резуль-
таты (рис. 1, 2).

органолептические свойства:
• хлеб из пшеничной муки – поверхность 

ровная, гладкая, корочка золотистая, мя-
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киш молочного цвета, рыхлый, воздушный, 
легко возвращается в исходное состояние 
после нажатия, вкус сладковатый, нежный, 
бархатистый;

• хлеб из ржаной муки – поверхность шеро-
ховатая, с трещинами, корочка темная, ко-
ричневая, мякиш темный, на ощупь склиз-
кий, влажный, после нажатия остаются 
вмятины, вкус яркий, насыщенный, соло-
новато – сладкий.

Физико-химические свойства (определены 
качественно):

• хлеб из пшеничной муки – более пористый;
• хлеб из ржаной муки – более влажный и 

кислый.
Таким образом, мука влияет на органо-

лептические и физико-химические показатели 
хлеба, выпечка хлеба – сложный технологиче-
ский процесс.
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диоксид титана является самым распро-
страненным белым пигментом для лакокрасоч-
ной промышленности, а также применяется для 
производства бумаги, косметики, продуктов 
питания и в качестве наполнителей для пласт-
масс. на его долю приходится более 90 % при-
меняемых белых пигментов. В отличии от дру-
гих белых пигментов, таких как рbСо3, СаСо3, 
CaSо4–2н2о, ZnO, ZnS×BaSо4, он является наи-

более химически инертным. 
до 2014 года диоксид титана не производил-

ся в россии и полностью закупался за рубежом 
в объеме до 80 тыс. тонн. С появлением завода 
«Крымский титан» в г. армянске, появилась воз-
можность импортозамещения, однако и сейчас 
пигментный TiO2 довольно дорог (в следствии 
сложности и экологической опасности суще-
ствующей хлоридной технологии) и его доля в 

рис. 1.		Мука	пшеничная,	те-
сто	и	хлеб	из	пшеничной	муки

рис. 2.		Мука	ржаная,	те-
сто	и	хлеб	из	ржаной	муки
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общей стоимости лакокрасочных материалов 
(ЛКМ) достигает 10–25 %. Это заставляет про-
изводителей красок снижать его потребление, 
заменяя более дешевыми аналогами. 

В ни ТПУ разработан фторидным способ 
получения диоксида титана [1], лишенный ряда 
недостатков хлоридного способа и в настоящее 
время ведется его промышленная адаптация. 

одной из важнейших стадий получения 
пигментного диоксида титана является модифи-
кация полученных частиц TiO2 c целью устра-
нения влияния фотокаталитического эффекта, 
приводящего к пожелтению связующих, эмалей 
и лаков, а также повышению адгезионной спо-
собности частиц и восприимчивости лаками. 
известный в мире метод модификации частиц 
диоксида титана сводится к последовательному 
нанесению на их поверхность пленок диоксида 
кремния и оксида алюминия.

Модификация поверхности нано порошка-
ми оксидов кремния и алюминия не позволяет 
получать слои покрытия необходимой сплошно-
сти, поэтому в работе был использован золь-гель 
процесс. общая схема исследованных нами про-
цессов представлена реакциями:

1. TiO2 + 2Na2O • 2,45 • SiO2 + 4HCl = 
= TiO2 • SiO2 + 4NaCl + H4SiO4;

2. AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl;
3. TiO2 • SiO2 + 2Al(OH)3 = 

= TiO2 • SiO2 • Al2O3 + 3H2O.
Первая стадия – осаждение геля оксида 

кремния, вторая – оксида алюминия и третья – 
термофиксация покрытий. Первоначально полу-
ченные по фторидной технологии порошки TiO2, 
были исследованы на микроскопе VEGA3SBH в 
СТи ниЯУ МиФи. Установлено, что размер 

исходных частиц находится в диапазоне 35–45 
мкм. Так как, оптимальный размер уже моди-
фицированных частиц белых пигментов должен 
составлять 20–30 мкм (порошки производства 
Dupont), порошки были дополнительно измель-
чены на планетарной мельнице Fritch c керами-
ческими мелющими телами до размера 10–15 
мкм.

исследование золь-гель процесса проводи-
ли на установке с мешалкой с автоматическим 
непрерывным измерением pH среды. В пульпу 
c TiO2 добавляли жидкое стекло и HCl (для под-
держания рн 2,2–2,5). Время перемешивания 
составило 15–20 мин. Установлено, что при рн 
менее 2,5 и концентрации SiO  в растворе менее 
1 % полимеризация кремневой кислоты незна-
чительная. далее раствор переносили в другую 
емкость для получения гелеобразных соедине-
ний кремния и алюминия, которые осаждаются 
на развитой поверхности частиц TiO2. для этого 
использовали 40 % раствор AlCl3 и 40 % NaOH. 
для образования гелей диоксида кремния и ги-
дроксида алюминия поддерживали рн 6,5–7,0 
и температуру 85–90 °С. для упорядочивания 
структуры алюмосиликатного покрытия части-
цы выдерживали в течение 30–35 минут при 
температуре 70–80 °С и фильтровали. далее 
проводилась промывка пульпы и центрифугиро-
вание. Сушка-прокалка пигмента диоксида тита-
на проводилась при 380– 400 °С. 

В результате получен пигментный диоксид 
титана с высокой адгезионной способностью, 
визуально отличавшийся от исходного TiO2. В 
настоящее время ведется исследование поверх-
ности частиц и устойчивость алюмосиликатного 
слоя. 
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Вода издавна считалась одним из действен-
ных средств лечения разных болезней и недугов. 
и сейчас водолечение не теряет популярности, 
т.к. лечение в санаториях, спа-комплексах на 
различных курортах и источниках и по сей день 
весьма распространено. 

Побывав в селе оронгой иволгинского рай-
она республики Бурятии летом 2016 года, от 
местных жителей мы узнали о том, что на его 
территории расположен святой источник «Улзы-
та аршан», водой из которого, как утверждают 
местные жители, можно излечить многие болез-
ни. нам стало интересно, действительно ли вода 
из источника является целебной и с чем связан 
ее оздоровительный эффект. 

цель работы: установление причины ле-
чебных свойств воды из источника итигэлова.

задачи:
• ознакомиться с историей местности, где 

расположен источник
• изучить химического состава данной воды
• рассмотреть влияния веществ, входящих в 

состав воды, на организм человека
В качестве объекта исследования брали 

воду из источника «Улзыта аршан». определить 
содержание тех или иных веществ, входящих в 
состав исследуемой воды, трудно при помощи 
органов зрения и обоняния, поэтому в данной 
работе определение содержания разных веществ 
проводили тремя способами: качественными 
химическими реакциями на вещества, также ме-
тодом инверсионной вольамперометрии и мето-
дом потенциометрии. 

методика эксперимента:
определение фтора, а также показателя 

водорода проводилось при помощи рн-метра/
ионометра потенциометрическим методом ис-
пользуя стеклянный электрод для измерения 
рн и фтор-селективный для определения кон-
центрации фтор-ионов. индикаторный электрод 
опускают в исследуемый раствор, pн которого 

требуется определить, и измеряют его потенци-
ал относительно электрода сравнения. Этим же 
методом определялся фтор, но перед измере-
нием потенциала исследуемого раствора, при-
готавливаются градуировочные растворы NaF 
следующей концентрации: 0,01; 0,001; 0,0001; 
0,00001 моль/дм3. После построения градуиро-
вочного графика проводили определение содер-
жания фтор-ионов в исследуемой воде.

определение серебра проводилось при по-
мощи метода инверсионной вольтампероме-
трии. для определения серебра в качестве фоно-
вого электролита использовали 0,04 М раствор 
нитрата калия. При определении серебра в воде 
изначально снимают вольтамперограмму фо-
нового электролита, при отсутствии сигналов 
на фоновой кривой вводят образец пробы воды 
объемом 1 мл и снова проводят эксперимент в 
тех же условиях. на вольтамперограмме появ-
ляется сигнал серебра, интенсивность которого 
зависит от концентрации серебра в исследуемом 
растворе. расчет концентрации серебра в ис-
следуемой воде проводили методом градуирро-
вочного графика. для его построения снимали 
вольтамперограммы градуировочных растворов 
AgNO3 известной концентрации и фиксировали 
значения интенсивности сигнала.

определение наличия свинца, железа, суль-
фатов и карбонатов проводилось при помощи 
качественных реакций. определение жесткости 
воды проводили титриметрическим методом 
анализа.

В результате проведенных экспериментов 
было установлено наличие в воде фтора и сере-
бра, а также возможное наличие некоторых ве-
ществ (сульфаты, карбонаты, свинец, железо). 
изучив литературу по влиянию этих веществ 
на организм человека, наша гипотеза подтвер-
дилась. Стоит также отметить, что исследуемая 
вода может негативно воздействовать на орга-
низм человека в связи с содержание фтора и тя-
желых металлов. 
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проверка качеСтва дизельного топлива
Ф.Э. Дайнатович1, И.Д. Лябогор1, М.Б. Кадлубович2

Научный руководитель – к.т.н., ассистент М.В. Киргина
1Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сибирский лицей» 

634041, Россия, г. Томск, ул. Усова 56, sibliz@mail.tomsknet.ru
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дизельное топливо занимает третье место в 
структуре экспорта российской Федерации, по-
сле нефти и газа, кроме того дизельное топливо 
используется грузовыми автомобилями которые 
занимают существенную долю логистических 
перевозок на рынке. Вместе с тем качество про-
изводимого в российской Федерации дизельного 
топлива значительно хуже мирового, ежегодно 
производится более 10 млн. тонн некачествен-
ного топлива. В связи с чем, мониторинг каче-
ства продаваемого на автозаправочных станциях 
дизельного топлива является крайне актуальной 

задачей.
основными регламентируемыми свой-

ствами дизельных топлив являются цетановый 
индекс, фракционный состав, вязкость и плот-
ность, а также массовая доля серы. Цетановый 
индекс – основной показатель воспламеняемо-
сти дизельного топлива, определяет запуск дви-
гателя и расход топлива. Фракционный состав – 
влияет на полноту сгорания топлива, дымность и 
токсичность выхлопных газов. Вязкость и плот-
ность – определяют процессы испарения и сме-
сеобразования в дизельном двигателе. Вязкость 

таблица 1. результаты экспериментального исследования и расчета физико-химических свойств и эксплуата-
ционных характеристик образцов дизельного топлива

№ Параметр
результаты Требования 

стандартаобразец 1 образец 2 образец 3 образец 4

1 Температура кипения 10 %-ной 
(по объему) фракции, °С 174 173 195 181 нет

2 Температура кипения 50 %-ной 
(по объему) фракции, °С 245 249 251 222 не выше 280

3 Температура кипения 90 %-ной 
(по объему) фракции, °С 310 310 312 269 нет

4 Температура кипения 95 %-ной 
(по объему) фракции, °С 319 324 327 288 не выше 360

5 Содержание серы, мг/кг 1166 1713 50 15

К2 – 500
К3 – 350
К4 – 50
К5 – 10

6 Плотность при 15 °С, кг/м3 829,1 830,5 834,0 810,7 не более 
843,4

7 Кинематическая вяз-
кость при 20 °С, мм2/с 2,9400 2,9976 3,3700 2,1915 1,8–5,0

8 Цетановый индекс (ме-
тод ISO 4264), пункты 47,8 48,0 48,4 49,4

не менее 479 Цетановый индекс (метод 
ГоСТ 27768-88), пункты 48,9 49,5 48,8 48,7

10 Цетановый индекс (метод 
ASTM D976-06), пункты 51,2 51,8 50,9 51,9
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также влияет на смазывающие характеристики 
топлива. Массовая доля серы – определяет об-
разование нагара, коррозию и износ дизельного 
двигателя.

цель работы: провести анализ качества ди-
зельного топлива, продаваемого в г. Томске. В 
связи с чем, была произведена покупка четырех 
образцов дизельного топлива на различных ав-
тозаправочных станциях.

В ходе работы экспериментально были опре-
делены: содержание серы в образцах дизельных 
топлив (с помощью прибора «Спектроскан-S», 
по ГоСТ р 52660-2006 «Топлива автомобиль-
ные. Метод определения содержания серы рент-
генофлуоресцентной спектрометрией с диспер-
сией по длине волны»); плотность и вязкость 
топлив (с помощью вискозиметра Штабингера, 
по ГоСТ 3900-85 «нефть и нефтепродукты. Ме-
тоды определения плотности»); а так же фрак-
ционный состав образцов (с помощью аппарата 
для разгонки нефтепродуктов арнС по ГоСТ 
2177-99 «нефтепродукты. Методы определения 

фракционного состава», метод а).
Кроме того, был осуществлен расчет цета-

нового индекса дизельных топлив различными 
способами. Полученные параметры сравнили с 
требованиями предъявляемыми к качеству ди-
зельных топлив Тр ТС 013 2011 «о требовани-
ях к автомобильному и авиационному бензину, 
дизельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и топочному мазуту» и 
ГоСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Техниче-
ские условия» (таблица 1).

из данных, представленных в таблице 1 
видно, что образцы 3 и 4 соответствуют всем 
требованиям ГоСТ и Технического регламента, 
при этом, по содержанию серы относятся к эко-
логическому классу евро-4 (К4). образцы 1 и 2, 
соответствуют требованиям ГоСТ и Техниче-
ского регламента по всем параметрам кроме со-
держание серы, которое в данных топливах пре-
вышает требования даже экологического класса 
евро-4 (К2).

Сорбционные СвойСтва извеСтковыХ пород
П.Д. Екимов, Н.В. Тихонова, А.М. Нуриева

Научный руководитель – к.х.н. И.А. Екимова
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Томский физико-технический лицей» 
634049, Россия, г. Томск, ул. Мичурина 8

Таловские чаши − твердые образования в 
форме чаш, наполненные водой. Государствен-
ный памятник природы в Томской области, нахо-
дящийся в 40 км к юго-востоку от Томска. 

Цель данной исследовательской работы за-
ключалась в изучении памятника природы Том-
ской области «Таловские чаши». 

для достижения поставленной цели необхо-
димо было решить следующие задачи: 

• изучить информацию о Таловских чашах,
• организовать экспедицию на Таловские 

чаши,
• провести обследование Таловских чаш и 

взять образцы твердых образований для ис-
следований,

• провести эксперименты с твердыми обра-
зованиями Таловских чаш. 

Прохладным октябрьским утром мы зато-
ропились на электричку. В электричке мы радо-
вались, потому что любим кататься и глазеть в 
окно. если вы собрались на Таловские чаши – са-

дитесь слева в вагоне. оттуда открывается пре-
красный вид на холмики, дубравы и деревушки. 
Справа же вы увидите бетонные стены станций 
и безжизненные заводы. Час умиротворенности 
и природы. Скоро мы приблизимся к чашам. 
доехали, вышли на станцию «41 километр» и 
отправились пешком к Таловским чашам. Путь 
казался длинным и полным опасностей. Мы как 
бравые путешественники пробирались через бу-
релом, а грязевые лужи казались болотом. Тро-
пинки не были хорошо протоптаны, а наши ноги 
не были настолько длинны, чтоб выкарабкать-
ся из «засасывающей» тебя грязи. однако идти 
было приятно. Вместе с нами группы людей то-
ропились к чашам. невольно начинаешь завидо-
вать людям, которые находят время и средства 
для путешествий. Чище воздуха мы не встреча-
ли, солнцу не нужно было продираться сквозь 
смог города и оно приятно грело нас даже холод-
ным октябрем. день только разгорался, а мы уже 
сняли куртки. нашим экскурсоводом был нико-
лай Сергеевич новгородов (novgorodov.tomsk.
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ru). После общения с ним мы сделали вывод: 
если вы не любите экскурсии – вам попадались 
плохие экскурсоводы. Помимо того, что он рас-
сказывал то, что необходимо, он рассказывал о 
мифологии, истории названий, легендах и забав-
ных историях, связанных с чашами. Мы много 
времени провели в разговорах. 

По прибытии на место мы были немного 
огорчены. из тайного уголка нетронутой приро-
ды чаши превратились в курортный район. Ко-
стровищ было достаточно, чтобы усадить пару 
отрядов школьных лагерей. Стоит поговорить о 
человеческом влиянии. нами в интернете было 
проведено расследование на наличие фотогра-
фий первозданного вида чаш. Такое фото мы 
не нашли. николай Сергеевич говорил, что без 
влияния человека чаша может вырасти высотой 
больше его роста. Были истории о путниках, ко-
торые в поисках воды смотрели в землю и были 
очень удивлены, когда вместо кажущегося изда-
лека гигантского муравейника встречали чашу, 
наполненную кристально чистой водой. надо 
охранять природу, мы поддерживаем идею соз-
дания заповедника в этой зоне.

В местах исчезнувших чаш нами были най-
дены известковые образования – фрагменты 
твердых образований Таловских чаш. известко-
вые образования состоят из известнякового туфа 

(травертина). Чаши сформировались благодаря 
выходу на поверхность земли вод, насыщен-
ных известью. В состав стенок чаш также вхо-
дит бернессит, придающий им землистый цвет. 
Бернессит – достаточно редкий минерал, пред-
ставляющий собой оксид марганца сложного со-
става. В лабораторных условиях на образцы чаш 
воздействовали соляной кислотой и наблюдали 
выделение газа (скорее всего, углекислого газа), 
что подтверждает гипотезу об их карбонатном 
составе. рассмотреть структуру твердых обра-
зований помогли снятые электронные микрофо-
тографии. Электронная микроскопия позволила 
выявить пористый характер образцов, устано-
вить элементный состав. Были выявлены сле-
дующие элементы в достаточном количестве: 
кальций, углерод, кислород и др. наличие пор 
может способствовать процессу сорбции. Сорб-
ция – это поглощение конкретных компонентов 
из раствора твердыми веществами. нами были 
подготовлены цветные растворы красителей 
(всего пять растворов одинаковой концентра-
ции). образцы чаш опускали в эти растворы и 
фиксировали время, за которое происходит их 
обесцвечивание. В среднем сорбция протекала в 
течение 3 часов. обесцвечивание растворов про-
исходило полностью. 
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карбонаты в жизни нашей планеты 
и в человечеСком общеСтве

А.В. Казанцев
Научный руководитель – учитель химии и биологии Л.С. Мочалова

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Спасская СОШ» 
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Карбонаты широко распространены в при-
роде, образуя более 80 минералов, а также гор-
ные породы. Карбонаты в своем большинстве 
имеют биогенную природу происхождения и 
образуют круговороты кальция, магния и оксида 
углерода. 

Карбонаты являются уникальным строи-
тельным материалом от египетских пирамид 
до наших дней. однако агрессивная атмосфера 
современных городов оказывает вредное влия-
ние на все карбонатные породы, используемые 

в строительстве и облицовке зданий, создании 
городской скульптуры.

актуальность работы: в связи с интересом 
к химической науке для меня важно расширение 
и углубление знаний, так как на изучение этих 
соединений на уроках отводится мало времени.

объект изучения: карбонаты.
Предмет изучения: разнообразие карбона-

тов и их реакция на воздействие агрессивных 
сред

цель исследования: экспериментальным 



 Секция 9.  Химия и химическая технология (для школьников)

511

путем проверить устойчивость различных кар-
бонатов к действию кислот, щелочей, солей.

задачи:
1. изучить образование важнейших карбо-

натных минералов в природе.
2. изучить коллекцию карбонатных мине-

ралов.
3. Провести эксперимент по изучению 

устойчивости карбонатов к действию кислот, 
щелочей и солей.

методика.
1. изучение влияния кислот (1 % уксусная, 

1 % соляная, 1 % серная ) на известняк, мрамор, 
малахит, доломит.

а) Взвесить образец.
Б) Поместить на сутки в раствор кислоты. 

Вести наблюдения. Вынуть образец, 
просушить, взвесить. отметить разницу 
масс (если есть)

2. Провести опыт – имитацию влияния 
кислотности – оксида серы II на состояние мела 
и мрамора.

для этого в большую колбу положить кусоч-
ки известняка, мрамора и мела, залить их водой 

и сжечь в колбе серу. Закрыть пробкой колбу. 
оставить на сутки. наблюдать . Вынуть образец, 
просушить, взвесить. отметить разницу масс 
(если есть).

3. Проверить школьные мелки на содержа-
ние в них карбонатов.

4. Провести реакции разложения карбона-
тов.

5. Провести имитацию круговорота угле-
рода, пропуская его через известковую воду, че-
рез растворы солей (Mg2+, Sr2+, Fe3+).

выводы:
1. изучили образование природных карбо-

натов биогенным путем.
2. Убедились, что карбонаты подвергаются 

действию кислот в большей степени, чем других 
реагентов.

3. «Экспериментальные» кислотные осад-
ки оказывают небольшие разрушения карбона-
тов.

4. Школьные мелки содержат не только 
карбонаты, но и другие примеси.

5. изучили экологические аспекты влияния 
агрессивных свойств атмосферы на карбонаты.
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титриметричеСкий и вольтамперометричеСкий 
методы определения аСкорбиновой киСлоты
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аскорбиновая кислота – органическое сое-
динение с формулой C6H8O6, представляет собой 
белый порошок с кислым вкусом.

биологическое значение. Витамин С – 
вещество, необходимое для организма. недо-
статок данного витамина приводит к такому 
заболеванию как цинга. известно, что витамин 
C – антиоксидант, принимает участие в окисли-
тельно-восстановительных реакциях, защищает 
организм от последствий стресса, повышает ак-
тивность лейкоцитов, увеличивает устойчивость 
к инфекциям, переводит двухвалентное железо в 
трехвалентное восстанавливает витамин е, и т.д. 

организм человека не может запасать витамин 
C, поэтому его нужно постоянно восполнять. 
Суточная потребность от 50 мг и более. он со-
держится во многих продуктах: фруктах, ово-
щах, ягодах, а также на данный момент произ-
водится множество фарм. препаратов, в которых 
содержится аскорбиновая кислота.

методы определения 
аскорбиновой кислоты
В качестве методов определения содержа-

ния аскорбиновой кислоты были выбраны ти-
триметрический метод анализа и метод вольтам-
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перометрии.
Титриметрический анализ основан на ти-

тровании содержащейся во фруктах и ягодах 
аскорбиновой кислоты 0,05 н раствором йода до 
изменения окраски раствора после прибавления 
лишней капли титранта.

Метод вольтамперометрии основан на изме-
рении тока в зависимости от потенциала, пода-
ваемого на поверхность индикаторного электро-
да при протекании электрохимической реакции. 

выводы. Проведенные исследования по-
казали, что в цитрусовых и ягодах, купленных 
нами, содержание аскорбиновой кислоты не та-
кое высокое, как описывается в литературных 
источниках. Возможно, это связано с тем, что 
сейчас цитрусовые и ягоды являются несезон-

ными, и поэтому содержание витамина C так 
отличается. Так же мы вскипятили выжатые 
соки и убедились, что при тепловой обработке 
содержание витамина С (аскорбиновой кисло-
ты) уменьшается, поэтому лучше употреблять в 
пищу свежевыжатые соки, а также свежие фрук-
ты, овощи и т.д.
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одна из главных экологических проблем со-
временного мира – огромное количество поли-
мерных отходов, в том числе, биоразлагаемых. 

Поэтому развитие различных технологий их 
переработки очень важно. Полилактид – биораз-
лагаемый полимер, использующийся для про-

таблица 1. Полученные результаты

наименование продукта
Содержание аскор-
биновой кислоты 

(мг/100 г) Титриметрия

Содержание аскорбино-
вой кислоты (мг/100 г) 

Вольтамперометрия

Содержание аскорбино-
вой кислоты (мг/100 г) 
Литературные данные

апельсин 3,76 19,02 50–60
Лимон 6,50 36,24 40–50

Грейпфрут 1,42 16,12 45
Вишня 10,35 не обнаружена 8–12

Брусника 6,77 7,21 15–20
Брусника кип. – 2,36
апельсин кип. – 5,14

Лимон кип. – 9,84

рис. 1.  
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изводства изделий с коротким сроком службы 
(пищевая упаковка, различная тара), а также в 
медицине (хирургические нити). В промышлен-
ности полилактид получают поликонденсацией 
молочной кислоты, которую, в свою очередь, 
получают из ежегодно возобновляемых ресур-
сов, таких как кукуруза и сахарный тростник. 
данный процесс сложный, многостадийный и 
дорогостоящий. Поэтому переработка исполь-
зованных или некачественных изделий из поли-
лактида позволит сократить количество техно-
логических операций и уменьшить стоимость 
данного полимера.

Целью настоящей работы является выбор 
концентрации катализатора (октоата олова) про-
цесса деполимеризации полилактида, обеспечи-
вающей максимальный выход мономера с высо-
кой степенью чистоты.

В качестве объекта исследования использо-
вали изделия, полученные из полилактида (I) и 
его смесей с неорганическими пигментами (II), 
которые получали смешением в расплаве и далее 
подвергали горячему прессованию, и прутик для 
3D печати (III) с поперечным сечением в сред-
нем около 1 мм, полученный экструзионным 
методом. Процесс деполимеризации проводили 
на лабораторной установке для вакуумной пе-
регонки в течении 30 минут при температуре – 
200–250 °С и давлении 30 мбар. Полимеризацию 
проводили в течении 5–6 часов при давлении 
10–600 мбар и температуре 120–180 °С. Выде-
ление полимера проводили путем переосажде-

ния в этаноле. идентификацию полученного 
мономера и полимера проводили с помощью 
иК-спектроскопии. Эффективность процесса 
оценивали, определяя выход лактида-сырца и 
чистого лактида, чистоту мономера – по темпе-
ратуре плавления.

исследования показали (табл. 1, 2), что оп-
тимальным количеством катализатора Sn(Oct)2 
для разложения полилактида до L- или D-моно-
мера является 1,6 % от исходной массы полиме-
ра. При данном значении катализатора полимер-
ные смеси также легко деструктируют, однако 
при этом получается смесь L- и D-изомеров лак-
тида (табл. 2).

об этом свидетельствуют данные темпера-
тур плавления, которые превышают значения 
Тпл для индивидуальных мономеров на 5–10 °С. 
Следовательно, любое высокотермическое воз-
действие на полимер приводит к изменению его 
первоначальной структуры, что в дальнейшем 
сказывается на строении продуктов его деструк-
ции. несмотря на это, из данной смеси изомеров 
лактида можно синтезировать полимер с мо-
лекулярной массой более 500000. Согласно [1] 
полученный нами полилактид, имеющий тем-
пературу плавления 160 °С, представляет собой 
сополимер L-/D,L полилактида, где содержание 
L-мономера составляет 95 %. Факт получения 
лактида и полилактида подтверждается данны-
ми иК-спектроскопии (табл. 3) и литературны-
ми данными [2].

таблица 1. Влияние концентрации катализатора на 
выход лактида-сырца (βл-с), лактида (βл) и 
чистоту лактида

Концентрация 
Sn(Oct)2, % мас. 0,9 0,99 1,6

βл-с, % 92 86 90

βл, % 25 28 30

Тпл, °С 95–97 94–96 94–95

таблица 2. Влияние состава полимерной смеси на 
выход лактида-сырца (βл-с), лактида (βл) и 
чистоту лактида

Полимер-
ная смесь βл-с, % βл, % Тпл, °С

I 90 30 94–95
II 81 22 90–100
III 64 15 110–114

таблица 3. Характеристики поглощения света функциональными группами, полученных соединений в 
иК-области

 Группа –он –Сн– –С=о –Сн3 –Сн– –С–о– –С–С–

диапазон 
частот, см–1

3550, 1047 2950 1759, 1268 1450 1380 1194, 1130, 
1093

926, 868
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Уже сейчас можно с уверенностью гово-
рить, что в будущем биоразлагаемые полимеры 
на основе растительного сырья вытеснят клас-
сические пластики, такие как полиэтилен, по-
липропилен и т.п. одним из распространённых 
биоразлагаемых пластиков является полилактид. 
данный полимер приобрел большую популяр-
ность за-за своих химических и биологических 
свойств. он применяется в изготовлении эколо-
гической разлагаемой упаковки, лекарственной 
оболочке, изделий медицинского назначения 
(нитей, имплантатов) и т.п. [1]. Существует не-
сколько способов синтеза полилактида. Через 
азеотропную полимеризацию, полимеризацию 
олигомера молочной кислоты и полимеризацию 
димера молочной кислоты с раскрытием кольца 
лактида [2]. 

В данной работе были рассмотрены техно-
логии синтеза лактида. Поэтому в ходе работы 
были выбраны методы синтеза лактида из мо-
лочной кислоты и их сравнение. В ходе экспе-
римента L-молочную 80 % кислоту подвергали 
концентрированию и поликонденсации при тем-
пературе 160 °С, вакууме 50 mbar и времени 4 
часа на роторно-пленочном испарителе. У полу-
чившегося олигомера молочной кислоты брали 
образцы для анализов на иК спектры, динами-
ческую вязкость, а также рассчитывали выход 
олигомера молочной кислоты. После проводили 
деполимеризацию олигомера с получением лак-
тида-сырца содержащего в себе примеси (мо-
лочной кислоты, мезо-лактида, воды). деполи-
меризацию проводили под вакуумом 20 mbar с 
подачей азота, температура реакционной смеси 
260–280 °С. Полученный лактид-сырец отфиль-
тровывали от жидкой фракции с помощью ва-
куумного насоса и измеряли температура плав-

ление лактида-сырца. После чего, лактид-сырец 
дважды очищали методом перекристаллизации 
в безводном этаноле. дальше очищенный лак-
тид сушили в эксикаторе под вакуумом. После 
осушки у лактида измеряли температура плав-
ление. При достижении справочной температу-
ры плавления лактида, рассчитывали конечный 
выход лактида. 

Поликонденсацию и деполимеризацию про-
водил как молочной кислоты без содержания ка-
тализаторов, так и с оксидом цинка как часто ис-
пользуемым катализатором в данной технологии 
синтеза лактида. В таблице 1 представлены дан-
ные по деполимеризации олигомера молочной 
кислоты при одинаковых параметрах синтеза. 

Проанализировав полученные данные мож-
но сказать, что использование оксида цинка на 
стадии деполимеризации олигомера молочной 
кислоты, выход лактида увеличивается на 20 %, 
а температур лактида сырья на 14–17 °С выше. 
После деполимеризации лактид дважды пере-
кристаллизовывали в безводном растворе этано-
ла. результаты перекристаллизации представле-
ны в таблице 2. 

Выход лактида после двух перекристалли-
заций с использованием оксида цинка составил 
33 %, а температура плавления лактида без всего 
так и не достигла справочной. 

таблица 1. результаты деполимеризации олигомера 
МК

деполимери-
зация МК 

Выход лак-
тида, % Тпл лактида, °С

Без всего 59,5 72–73
С оксидом 

цинка 80,9 86–87
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В итоге наилучшей из технологий, оказа-
лась технология с использованием ZnO. Это не 
удивительно, ведь большинство работ в основ-
ном посвящены синтезу лактида с использова-
нием оксида цинка. Полученные результаты 
подтверждаю целенаправленное использование 
оксида цинка при синтезе лактида.
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Самое необыкновенное вещество в мире. 
Вещество, которое создало нашу планету. «Сок 
жизни». и это всё о воде. Вода интересна для 
исследования своими обычными и необычными 
свойствами. Меня заинтересовало явление за-
мерзания воды. 

Возникла проблема исследования: как за-
мерзает вода при разных условиях? Цель ис-
следования: выяснить условия, влияющие на 
скорость замерзания воды. объект исследова-
ния: вода. Предмет исследования: явление за-
мерзания воды при разных условиях. Гипотеза 
связана с предположением, что на замерзание 
воды влияет только температура окружающего 
воздуха. 

Вода существует в жидком, газообразном и 
твердом агрегатных состояниях. При нормаль-
ных условиях температура кипения воды 100 °С, 
замерзания – 0 °С, плотность 1 г/см3. 

Я решила проверить скорость замерзания 
воды при разной температуре. наливала водо-
проводную воду в пластиковую емкость, выно-
сила на мороз при температурах минус 10, минус 
20 и минус 30 градусов Цельсия, отмечала вре-
мя, за которое вода полностью замерзала. Также 
решила проверить, влияет ли объем воды на ско-
рость ее замерзания. разные объемы воды вы-
ставляла при одинаковой температуре на мороз. 

Температуру во всех экспериментах определяла 
датчиком цифровой лаборатории PROLog. Как 
показали результаты эксперимента, чем ниже 
температура окружающего воздуха, тем быстрее 
замерзает вода. Чем больше объем воды, тем 
больше требуется времени для ее замерзания. 
Это связано с теплоемкостью воды, т.е. способ-
ностью воды накапливать и сохранять тепло. 

далее я решила проверить, зависит ли ско-
рость замерзания воды от ее первоначальной 
температуры. Брала контейнеры с водой одного 
объема, но наливала воду разной температуры: 
20, 40, 60 и 90 градусов Цельсия, выставляла на 
мороз. оказалось, чем выше исходная темпера-
тура воды, тем дольше замерзает вода. 

Зависит ли скорость замерзания воды от пе-
ремешивания? для ответа на этот вопрос прове-
ла следующий эксперимент: взяла 2 емкости с 
одинаковыми объемами воды по 300 мл, в одном 
стаканчике вода перемешивалась с помощью 
магнитной мешалки, в другом не перемеши-
валась. оказалось, перемешивание замедляет 
замерзание воды. При перемешивании более 
теплая вода из нижних слоев не позволяет так 
быстро охлаждаться верхнему слою. Кроме 
того, при перемешивании замедляется, наруша-
ется процесс кристаллизации.

Следующий эксперимент показал: если ем-

таблица 2. результаты очистки лактида методом пе-
рекристаллизации

очистка 
лактида в 
этаноле 

Выход лак-
тида после 
очистки, % 

Тпл лак-
тида, °С

Выход про-
дукта, %

Без всего 53,9 90–91 19
С оксидом 

цинка 62 95–96 33
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кость закрыта, замерзание воды идет медленнее. 
В закрытом контейнере между водой и крышкой 
есть слой теплого воздуха, который препятству-
ет быстрому охлаждению воды.

Вода, которую мы используем обычно в 
быту, содержит растворенные вещества, т.е. яв-
ляется раствором. а очищенная от растворен-
ных веществ вода называется дистиллирован-
ной. разная ли у них температура замерзания? 
для проведения эксперимента были взяты об-
разцы дистиллированной, водопроводной и с до-
бавлением соли разной концентрации. датчиком 
цифровой лаборатории PROLog я измерила мас-
совую долю соли во взятых растворах. образцы 
одинакового объема были выставлены на мороз. 
оказалось, чем больше содержание растворен-
ных веществ, тем дольше замерзает вода. У со-
леной воды плотность больше, поэтому ниже 
температура замерзания. действительно, соле-
ные моря замерзают при более низкой темпера-
туре, чем пресные водоемы.

Выдвинутая гипотеза о том, что на скорость 

замерзания воды влияет только температура 
окружающего воздуха, не подтвердилась. на 
скорость замерзания воды влияют все проверен-
ные факторы.

В результате проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы:

1. Чем больше объем воды, тем дольше она 
замерзает.

2. Чем ниже температура окружающего 
воздуха, тем быстрее вода замерзает.

3. Горячая вода замерзает медленнее, чем 
холодная.

4. При перемешивании вода замерзает 
дольше.

5. В закрытой емкости вода замерзает мед-
леннее.

6. Чем больше растворенных солей в воде, 
тем она медленнее замерзает.

данное исследование позволило расширить 
и углубить мои знания о самом известном и са-
мом необыкновенном веществе – воде.

Список литературы
1.	 О.С.Габриелян	и	др,	Химия.	Вводный	курс	–	
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новый подХод к Синтезу индазола через 
арендиазоний трифторметанСульфонаты

А.А. Кузнецов
Научный руководитель – магистрант В.В. Матвеевская

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей при ТПУ 
634028, Россия, г. Томск, ул. Аркадия Иванова 4

азолы и их производные находят широкое 
применение в разных сферах жизни: они актив-
но используются в тонком органическом синте-
зе, также многие из них представляют интерес 
в качестве биологически активных веществ. 
Спектр биологической активности азолов доста-
точно широк: антибактериальная, антифунги-
цидная, нейролептическая, гипотензивная и т.д. 
одним из представителей класса азолов являет-
ся индазол.

индазол (бензопиразол) представляет собой 
гетероциклическое ароматическое органиче-
ское соединение. Это бициклическое соедине-
ние состоит из «слияния» бензола и пиразола. 
Как и другие азолы, индазол и его производные 
обладают биологической активностью. Так, на-
пример, сегодня известен рутениевый комплекс 

индазола – Кр1019 – проявляющий значитель-
ную противораковую активность. однако это 
вещество не является коммерчески доступным, 
а его синтез в лабораторных условиях сопряжен 
с некоторыми трудностями. известная методика 
получения индазола включает в себя стадии об-
разования взрывоопасных соединений. 

В связи с этим, данная работа посвящена 
разработке удобного метода синтеза индазола 
без использования пожаро- и взрывоопасных со-
лей диазония. для этого мы выбрали арендиазо-
ний трифторметансульфонаты.

ароматические соли диазония широко ис-
пользуются в тонком органическом синтезе, в 
виду их высокого синтетического потенциала. 
В последнее десятилетие описан новый класс 
ароматических солей диазония – арендиазоний 
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трифторметансульфонаты (трифлаты) -, обладю-
щих уникальными физическими и химическими 
свойствами. Такие соединения хорошо раство-
римы во многих органических растворителях, 
устойчивы при хранении, пожаро- и взрывобе-
зопасны. Эти характеристики делают арендиазо-
ний трифторметансульфонаты перспективными 
соединениями для использования их в реакции 
получения индазола. арендиазоний трифторме-
тансульфонаты являются относительно новым 
классом соединений, поэтому на сегодняшний 
день нет достаточно полной информации об их 
реакционной способности, в связи с этим ис-
пользование трифлатов для синтеза индазола яв-

ляется актуальным не только с практической, но 
и с научной точки зрения
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Современная жизнь невозможна без элек-
тронной техники. очень часто в процессе в про-
цессе создания и ремонта электронных приспо-
соблений и различного рода вычислительной 
техники не обойтись без такого состава, как то-
копроводящий клей. основными характеризую-
щими показателями этого состава являются на-
личие минимального удельного, а также низкого 
теплового сопротивлений и хорошая адгезивная 
способность. Возникла проблема исследования: 
возможно ли в условиях школьной лаборатории 
создание токопроводящего клея? 

объект исследования: токопроводящий 
клей.

Предмет исследования: создание образцов 

клея со свойствами электропроводности.
Цель исследования: создать самостоятельно 

токопроводящий клей.
Гипотеза исследования связана с предполо-

жением о том, что в условиях школьной лабора-
тории возможно создание токопроводящего клея 
и проверки его эффективности.

В источниках сети интернет мы нашли мно-
го советов по изготовлению токопроводящего 
клея, но в основном, предложенные варианты 
были дорогостоящими. Предлагают готовить 
клей на основе порошка серебра, порошка меди, 
никеля. 

Задача нашего исследования – приготовить 
недорогой токопроводящий клей.

рис. 1.		Предлагаемая	мето-
дика	получения	индазола
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Мы решили использовать для приготовле-
ния токопроводящего клея в качестве основы 
доступные в розничной торговле клеи: ПВа, 
конторский силикатный, резиновый клей. В 
качестве токопроводящей добавки решили ис-
пользовать графит. 

В процессе эксперимента установили, что 
на основе резинового клея не стоит готовить 
токопроводящий клей, т.к. он быстро засыхает, 
плохо перемешивается с графитом, неравномер-
но распределяется по поверхности. Клей контор-
ский силикатный также непригоден как основа 
для токопроводящего клея: он плохо склеивает 
стеклянные пластинки, при высыхании стано-
вится хрупким.

Поэтому в качестве основы мы взяли клей 
ПВа: 65 г упаковка, стоимость 30 рублей. 

В качестве графита сначала решили взять 
измельченный грифель простого карандаша. 
оказалось, не очень легко его можно измель-
чить, кроме того, он содержит примеси глины, а 
глина не проводит ток. Поэтому целесообразно 
использовать чистый порошковый графит, кото-
рый оказался недорогим и доступным в приоб-
ретении. Стоимость графита от 50 руб/кг.

Вначале мы приготовили эксперименталь-
ные образцы в разном массовом соотношении 
клея и графита от 1 : 1 (максимально) и 1 :  0,025. 

Проверяли способность проводить ток при-

бором мультиометром. невысохшие еще образ-
цы все проводили ток.

После нанесения образцов на поверхность 
стекла и полного высыхания, проводимость упа-
ла до нуля. Значит, нужно увеличить концентра-
цию графита в образцах. 

При повторном проведении эксперимента 
мы увеличили содержание графита до соотно-
шения 1 : 2 и выше. нанесенные на стекло, и вы-
сохшие дорожки клея проводили ток.

Важное свойство клея – адгезия, (от лат. 
adhaesio – прилипание) – сцепление поверхно-
стей разнородных твёрдых и/или жидких тел. 
Приготовленным клеем мы склеили попарно 
стеклянные, пластиковые, картонные пластин-
ки. наш клей обладал хорошей адгезивной спо-
собностью для стекла и картона, пластик скле-
ивался хуже. Внутрь на расстоянии нескольких 
сантиметров поместили в соприкосновении с 
клеем медные тонкие проволочки. для проверки 
электропроводности касались щупами прибора 
разных «усиков» проволоки, ток проходил, зна-
чит, клей обладает токопроводящей способно-
стью. 

Выдвинутая гипотеза подтвердилась, в ус-
ловиях школьной лаборатории можно создать 
недорогой токопроводящий клей, который мо-
жет заменить при мелком электрических схем и 
механизмов.

Список литературы
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нельзя представить жизнь современного 
общества без полимеров. Практическое зна-
чение этих веществ и материалов на их осно-
ве огромно. Масштабы роста промышленного 
производства высокомолекулярных соединений 
непрерывно растут, что приводит к ряду важ-
нейших экологических проблем. на сегодняш-
ний момент полимерные отходы составляют 
примерно двенадцать процентов от всего быто-

вого мусора, и их количество постоянно растет. 
опираясь на данные, приведенные в статье [1], 
объем потребления полимеров в мире превысил 
210 млн. тонн. наибольшая доля потребления 
приходится на полиэтилен (порядка 37 %), на 
втором месте – полипропилен (около 26 %), на 
третьем – поливинилхлорид (примерно 18 %). В 
качестве объекта исследования был выбран вто-
рой по потреблению полимерный материал – по-
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липропилен.
Полипропилен представляет собой твёр-

дое, лёгкое, полупрозрачное вещество, получа-
емое в несколько стадий путём полимеризации 
пропена. Процесс полимеризации проводится 
в присутствии металлоорганических комплекс-
ных катализаторов - обычно аллилов алюминия 
с треххлористым титаном при температуре до 
70 °С в среде углеводородных растворителей [2]. 

Годовой объем производства ПП в мире со-
ставляет приблизительно 64 200 тыс. тонн.

диаграмма на рисунке 1 показывает распре-
деление количества производимого полипропи-
лена (в %) по странам.

Полипропилен имеет очень широкий спектр 
областей применения. Производство искус-
ственных волокон (ткани, схожие с натуральной 
шерстью, шелком, льном, хлопком); машино-

строение (звукоизолирующие материалы); ме-
дицина (тары, требующие стерилизации, одно-
разовые шприцы); пищевая индустрия (стаканы, 
вилки, тарелки) [3].

производство полипропилена в томске
одним из основных производителей по-

липропилена в Томской области является ооо 
«Томскнефтехим». С 1980 года количество про-
изводимого полипропилена выросло на 40 000 и 
стало составлять 140 000 тонн в год.

основываясь на огромных объемах произ-
водства и внушительном потреблении полипро-
пилена встает важный вопрос о возможности 
вторичной переработки данного материала.

С этой целью были сопоставлены физи-
ко-механические свойства первичного и вто-
ричного полипропилена. данные приведены в 
таблице 1 и таблице 2.

В результате проделанной работы было по-
казано, что вторичный полипропилен не уступа-
ет по своим характеристикам первичному поли-
меру. разница между измеренными значениями 
находится в пределах погрешности.
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рис. 1.		Распределение	объема	произ-
водств	полипропилена	по	странам

таблица 1. результаты испытаний на изгиб
наиме-
нование 
образца

Макс. 
нагрузка, 

МПа

Модуль 
упругости, 

МПа

разруше-
ние, мм

Первич-
ный 31,057 1728,37 20

Вторичный 30,875 1771,92 20

таблица 2. результаты испытаний на разрыв

наиме-
нование 
образца

Макс. 
нагруз-
ка, МПа

Модуль 
упру-
гости, 
МПа

разру-
шение, 

%

Предел 
теку-
чести, 
МПа

Первич-
ный 19,990 2131,03 1,94 16,89

Вторич-
ный 20,210 2289,9 2,3 17,3
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носителями запаха в различных раститель-
ных компонентах являются эфирные масла–мас-
лянистые летучие смеси с характерным вкусом 
и запахом, нерастворимые в воде. одним из по-
пулярных растений-эфироносов считается мята 
перечная, эфирное масло которого, широко ис-
пользуется в пищевой и парфюмерно-космети-
ческой промышленности, медицине и аромате-
рапии [1].

Выделение эфирного масла из практически 
любого растительного сырья может осущест-
вляться двумя основными способами: экстрак-
цией с помощью растворителя и перегонкой с 
водяным паром.

Целью данной работы является определе-
ние наиболее эффективного способа получения 
эфирного масла мяты перечной в лабораторных 
условиях. 

В качестве исходного сырья для получения 
эфирного масла были взяты вы-
сушенные листья, стебли и цвет-
ки мяты перечной. для выделения 
эфирного масла использовались 
такие методы, как паровая дистил-
ляция (I), обычная экстракция эти-
ловым спиртом (III) и экстракция с 
использованием аппарата Сокслет 
(II) [2].

для определения показателей 
качества выделенного эфирного 
масла производился расчет потери 
массы сухого вещества, плотность 

экстракта, кислотное и эфирное число, показа-
тель преломления. В качестве эталона было взя-
то товарное эфирное масло мяты перечной (IV), 
произведенное ооо ПК аспера (г. Москва). 

из литературы известно, что больше всего 
эфирного масла в мяте перечной содержится 
в листьях и соцветиях – до 3 и 4–6 % соответ-
ственно и всего до 0,3 % в стеблях. Проанализи-
ровав полученные экспериментальные данные 
(табл. 1) и сравнив их с литературными, сделали 
вывод о том, что наиболее эффективным мето-
дом получения эфирного масла мяты перечной 
является метод перегонки с водяным паром, так 
как при этом наблюдался наибольший переход 
эфирных компонентов в растворитель, а пока-
затели масла, полученного данным способом, 
наиболее близки к показателям товарного масла. 
однако при этом количество выделяемого масла 
очень низкое из-за использования сухого мате-

таблица 1. Экспериментальные данные по выделению эфирных масел из мяты перечной
определяемый 

показатель
Метод выделения эфирных масел Эталон

I II III IV
Потеря массы, % 24 14 5 –
Сухой остаток, г – 0,1305 0,404 0,0835

ρ, г/см3 – 0,87652 0,8349 0,8898
Кислотное число 3,5 • 10–3 17 • 10–3 11 • 10–3 0,5 • 10–3

Эфирное число 3,6 0,4 – 1,1
n20

d 1,3326 1,362 1,3625 1,457

рис. 1.		ИК-спектры	эфирного	масла	I	и	IV
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риала в качестве сырья, а не свежесобранного.
анализ иК-спектров (рис. 1), полученных 

образцов показал, что в составе исследуемых 
масел присутствуют следующие функциональ-
ные группы органических веществ: непредель-
ные и ароматические углеводороды, амины, 
фенолы, карбоновые кислоты, спирты, кетоны, 

альдегиды, эфиры.
Эти данные согласуются также с литератур-

ными сведениями, где указывается, что в состав 
эфирного масла перечной входят: ментол, мен-
тон, ментилацетат, ментофуран, лимонен, цине-
ол, терпеноиды.
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В беседе с продавцами местных магазинов 
мы выяснили, что в последние 2–3 года в на-
шем селе наблюдается значительное повышение 
спроса на бутилированную воду. 

Возникла проблема исследования: целесо-
образно ли использовать бутилированную воду 
вместо водопроводной воды? объект исследо-
вания: бутилированная и водопроводная вода. 
Предмет исследования: качественные и количе-
ственные характеристики образцов воды. Цель: 
сравнить образцы бутилированной воды с во-
допроводной, сделать вывод о целесообразно-
сти употребления бутилированной воды вместо 
воды водопроводной. Гипотеза исследования 
связана с предположением, что бутилированную 
воду стоит использовать только для питья, а для 
приготовления пищи использовать водопровод-
ную.

для достижения цели исследования необхо-
димо решить следующие задачи:

1. изучить научно – учебные источники по 
теме исследования.

2. Провести качественную и количествен-
ную оценку свойств воды бутилированной и во-
допроводной. 

3. Провести анкетирование населения с це-
лью выяснения употребления бутилированной 
воды. 

для проведения эксперимента была взята 

вода: водопроводная из крана жилых домов; из 
питьевого фонтанчика в школе; бутилирован-
ная вода, которую, как показало анкетирование, 
чаще всего используют жители нашего поселка: 
«Ключевая вода», «афины», «Лель», для ма-
леньких детей «Спелёнок». 

В экспериментальной части работы сравни-
ли образцы воды по органолептическим показа-
телям и некоторым количественным характери-
стикам. измерение количественных показателей 
воды проводились датчиками цифровой химиче-
ской лаборатории PROLog. Сопоставили резуль-
таты замеров с требованиями к питьевой воде по 
СанПин. Также мы сравнили характеристики и 
состав воды бутилированной по данным, указан-
ных на этикетках. Вода «Лель», «афины», «Спе-
ленок» содержат меньше нормативов важных 
ионов: кальция, магния, гидрокарбоната. 

По сравнению с водопроводной водой, зна-
чительно менее минерализованы образцы «Спе-
ленок», «Лель», «афины». По водопроводной 
воде и воде из питьевого фонтанчика у зам.ди-
ректора школы по аХЧ имеются заключения 
из лаборатории оценки качества воды. Вода из 
фонтанчика соответствует нормативам питьевой 
воды по СанПин, вода водопроводная превыша-
ет норматив по железу.

Как показало анкетирование населения, 
около 70 % покупают бутилированную воду для 
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питья. из них около 15 % используют бутилиро-
ванную воду для приготовления пищи и чая. По-
стоянно приобретают воду только одного вида 
(Ключевая вода или афины) лишь 10 % (у кого 
есть кулеры). остальные покупают любую воду, 
имеющуюся в продаже в день посещения мага-
зина. В селе бывают перебои с подачей чистой 
воды из-за ремонтных работ или аварий, тогда 
люди вынуждены приобретать бутилированную 
воду или очищать с помощью фильтров водо-
проводную.

В результате выполнения работы удалось 
сравнить наиболее употребляемые образцы 
воды в водопроводной водой.

Гипотеза исследования о том, что бутили-
рованную воду стоит использовать только для 

питья, а для приготовления пищи годится и во-
допроводная, подтвердилась частично.

Выводы по работе:
1. В школе дети могут без опасения для 

здоровья употреблять воду из школьного питье-
вого фонтанчика, нет необходимости им прино-
сить в школу бутилированную воду. 

2. Водопроводную воду для питья (из-за 
превышения содержания железа) населению 
лучше заменить на бутилированную.

3. Больше всего соответствует нормативам 
качества расфасованных вод по СанПин «Клю-
чевая вода». 

4. для приготовления пищи можно исполь-
зовать водопроводную воду.
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озеро Ботаническое является рекреацион-
ной зоной Мокрушинского микрорайона. Вода 
озера используется населением в садоводстве и 
хозяйственных нуждах, также летом на терри-
тории озера люди устраивают пикники и даже 
купаются в водоеме, несмотря на то, что зона ос-
нащена таблоидом, информирующем о запрете 
купаться в нем.

Также стоит заметить, что неподалеку от 
водоема располагалась нефтебаза. неоднократ-
но происходили утечки топлива, которое вместе 
с грунтовыми водами попадало в озеро. около 
года назад озеро было очищено от нефти.

цель данной работы это исследование каче-
ства воды оз. Ботаническое на территории ден-
дрологического парка Сибирского ботаническо-
го сада.

задачи:
1. изучить информацию об озере Бота-

ническое (о его географическом положении, 
последних исследованиях и о очистке озера от 
нефти). 

2. Провести анализ технической докумен-
тации по требованиям, предъявляемым к воде из 
водоемов, предназначенных для культурно-бы-
тового водопользования.
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3. Выявить основные требования, предъяв-
ляемые к воде в водоемах, предназначенным для 
культурно-бытового водопользования.

4. Провести анализ воды из озера Ботани-
ческое на ее соответствие требованиям СанПин 
2.1.5.980-00. 

изучив информацию об озере, мы выясни-
ли, что оно относится к культурно-бытовому 
водопользованию, а значит, качество воды в нем 
должно соответствовать таким требованиям 
СанПин 2.1.5.980-00. основные показатели, ко-
торые регулируются в водоемах культурно-бы-
тового назначения это рн воды, содержание не-
фтепродуктов, нитратов и количество бактерий 
[1]. По данным показателям была проверена 
вода из озера Ботаническое.

методика эксперимента
для определения качества воды согласно 

СанПин 2.1.5.980-00 нами была отобрана вода 
с поверхности и из глубины озера, т.к. свойства 
воды и ее химический состав отличаются в зави-
симости от глубины.

для определения рн использовали универ-
сальный индикатор «Лакмусовую бумагу».Уни-
версальный индикатор последовательно меняет 
цвет при переходе из кислой среды в щелочную. 

определения нитратов проводили иономе-

трическим методом.
Сущность метода состоит в измерении кон-

центрации нитратов с помощью нитрат-селек-
тивного электрода, потенциал которого линейно 
зависит от концентрации нитрат-ионов в рас-
творе. для определения количественного содер-
жания нитратов строят градуировочный график 
зависимости потенциала индикаторного элект-
рода от концентрации нитрат-ионов в растворе. 
В качестве стандартного раствора использовали 
1 н раствор KNO3.

для определения содержания бактерий и не-
фтепродутов в оде использовали флуориметри-
ческий метод анализа, основанные на способно-
сти веществ светиться под воздействием света. 
для определения бактерий в качестве маркера 
используют никотинамидадениндинуклеотид, 
который выделяют бактерии в процессе жизне-
деятельности. для определения нефтепродуктов 
в воде методом флуорисценции предварительно 
проводили процесс экстракции нефтепродуктов 
из воды гексаном. нефтепродукты представля-
ют собой непредельные углеводороды, способ-
ные поглащать свет в видимой области.

Все определенные и измеренные параметры 
воды с поверхности и из глубины озера Ботани-
ческое не превышают значения предельно допу-
стимой нормы, указанной в СанПин 2.1.5.980-
00.
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Благородные металлы – это золото, серебро, 
платина, палладий, рутений, родий, осмий, ири-
дий. 

названия этих элементов пришли к нам из 
разных стран и языков. 

Слово «золото» имеет общие корни со сла-
вянским словом «желтый» (более раннее назва-
ние которого «зёлто») и в переводе с латыни 

«аurum» – означает желтый. 
Слово «серебро» по своему происхождению 

связано со славянским словом «серп», обознача-
ющим серебристый лунный серп. 

«Плохое серебро» – это одно из названий 
платины, которое происходит от испанского сло-
ва «plata», что означает «серебришко». 

осмий образует тетраоксид (OsO4) с очень 
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резким запахом, это свойство и дало название 
данному элементу, происходящее от греческого 
слова «осме» – запах. 

«иридий», получил свое название, благода-
ря своей разнообразной окраске. Слово происхо-
дит от греческого «ἶρις» – радуга.

«Палладий» назвали так в честь планеты 
Паллады, открытой в 1801 г. 

Соединения родия (III) имеют тёмно-крас-
ную окраску, поэтому название этого элемента 
происходит от греческого «ῥόδον», что означает 
– роза. рутений в чистом виде был выделен из 
уральской платиновой руды и поэтому назван в 
честь россии. «Ruthenia» это в переводе с латин-
ского и означает «россия».

Благородные металлы – инертны – облада-
ют высокой устойчивостью к различного рода 
химическим воздействиям [1]. они встречаются 
в природе в чистом виде в незначительных ко-
личествах (табл. 1) и обладают специфичными 
свойствами – высокой пластичностью (Au, Ag, 
Pt, Pd) и тугоплавкостью (Rh, Ru, Os, Ir).

Суммарное мировое производство состав-
ляет около 23222 т/год (табл. 2), а стоимость ва-
рьируется в диапазоне от 14 (Ag) до 3968 (Rh) 
тыс. руб. за 1 кг металла [2]. 

Благородные металлы имеют широкий 
спектр применения как индивидуально, так и в 
виде сплавов. 

они не окисляются, имеют высокое сопро-
тивление износа и высокую температуру плав-
ления, поэтому из них изготавливают различные 

токопроводящие контакты, устойчивые к корро-
зии – металлокерамические и магнитные, и со-
противления для различных приборов, а также в 
качестве защитного покрытия.

Благодаря устойчивости к агрессивным сре-
дам, возможно их использование в химическом 
машиностроении для изготовления реакторов и 
их деталей, которые используются в фармацев-
тической, пищевой и косметической промыш-
ленности. Также из благородных металлов из-
готавливают медицинские инструменты, иглы 
для шприцов и компасов, антибактериальные и 
иммунные препараты, светочувствительные ма-
териалы. Конечно, большой объем благородных 
металлов используется ювелирной промышлен-
ностью для изготовления украшений.

очень значимы эти элементы и для хими-
ческой промышленности, где их используют 
в качестве катализаторов восстановления или 
окисления в различных процессах: производ-
ство серной и азотной кислоты, формалина, в 
процессах гидрирования и дегидрирования. 
Такими катализаторами можно пользоваться 
несколько раз, так как они легко подвергаются 
регенерации. на основе благородных металлов 
изготавливаются фильтры для очистки выхлоп-
ных газов и разрабатываются аналитические ме-
тодики определения различных органических и 
неорганических соединений в объектах окружа-
ющей среды, пищевых продуктах, лекарствен-
ных средств и др.
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таблица 1. Содержание металлов в земной коре
 Металл Ag Au Pt Pd Ru, Rh, Ir, Os

Содержание, % 5 • 10–6 5 • 10–7 2 • 10–5 2 • 10–6 1 • 10–7

таблица 2. Мировое производство и цены на благородные металлы
 Металл Ag Au Pt Pd Ru Rh Ir Os

объем, тыс. т/год 20,3 2,45 0,21 0,21 0,024 0,023 0,004 0,001
Цена, тыс. $/кг 0,236 14,4 30,3 6,8 2,4 66,1 5,5 12,9
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Цель данного исследования зaключaeтся в 
разработке методов синтеза производных глико-
лурила (ГУ), обладающих сорбционными свой-
ствами в отношении некоторых тяжелых метал-
лов.

В настоящее время наименее изучены бици-
клические бисмочевины, которые в своей струк-
туре содержат N-метилольные группы, которые 
прежде всего привлекательны тем, что благода-
ря высокой их реакционной способности и прак-
тической значимости [1–2], причем необходимо 
заметить, что тетраметилолгликолурил (ТМГУ) 
является водорастворимым, но плохо растворим 
в большинстве органических растворителях.

нами предложена возможность расшире-
ния препаративных возможностей химической 
трансформации ТМГУ (I) под действием азоти-
стых оснований, в частности, 2-амино-4-фенил-
тиазолом (II). В ходе исследований установлено, 
что направление взаимодействия (I) с (II) зави-
сит, прежде всего, от мольных количеств реа-

гента (II). Так, при использовании 2-х кратного 
избытка (II) за 4 часа преимущественно образу-
ется продукт азагетероциклизации (III) с выхо-
дом 64 %, тогда как при 4-х кратном избытке (II) 
в анологичных условиях нами выделен продукт 
конденсации (IV) с выходом 58 %.

Кроме того, нами показано, что продукт 
конденсации (I) с (II) – (соединение IV) за 4 часа 
с хорошим выходом (84 %) азациклизуется в со-
единение (III). Последнее обстоятельство сви-
детельствует о том, что синтез соединения (III) 
может пролегать и через промежуточное образо-
вание тетратиазольного производного (IV).

Состав и структура полученных азагете-
роциклов (III) и (IV) доказаны с привлечением 
данных элементного анализа, ЯМр 1н-спектров 
и масс-спектрометрии.

Синтезированные соединения (III) и (IV) 
были изучены нами на их сорбционную актив-
ность по отношению к ряду металлов (Zn, Cd, 
Pb, Cu). одним из перспективных путей ре-
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шения данной задачи является сорбционное 
концентрирование с помощью комплексообра-
зующих сорбентов, которые характеризуется 
эффективностью извлечения микроэлементов 
из растворов, простотой в выполнении и удоб-
ством для последующего определения исследу-
емых элементов различными методами анализа, 
что позволяет использовать доступное оборудо-
вание, снизить общую стоимость анализа. ис-
следуемые растворы с заданной концентрацией 
Zn, Cd, Pb и Cu пропускали через сорбенты (III) 

и (IV). Время экспозиции составило от 5 минут 
до 3,5 часов. Было показано, что наиболее вы-
сокая степень очистки была достигнута нами 
с использованием сорбента (III). для контроля 
содержания микроэлементов в исследуемых об-
разцах использовали метод инверсионной воль-
тамперометрии. 

Проведенные исследования показали сорб-
ционные свойства соединений (III) и (IV) и эф-
фективность их использования для извлечения 
тяжелых металлов.
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Целенаправленный синтез новых соедине-
ний обладающих различными видами биологи-
ческой активности является одним из направ-
лений современного тонкого органического 
синтеза. направленный синтез различных клас-
сов соединений может базироваться на аналогии 
в строении уже известных биологически актив-
ных веществ. 

наличие в молекулах органических соеди-
нений атомов азота и серы обуславливает их вы-
сокую физиологическую активность, зачастую 

приводя к снижению токсичности [1]. извест-
но, что N-замещенные гликолурилы обладают 
широким спектром биологической активности 
[2]. С целью расширения возможностей реакций 
N-ацилирования гликолурила (I), нами впер-
вые исследовано взаимодействие последнего с 
1-бромацетилбромидом. реакция протекает с 
образованием бромметилацилированного сое-
динения (II), обладающего структурой, которая 
предполагает широкие перспективы для хими-
ческой модификации. В частности, высокая под-
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вижность атома брома дает возмож-
ность вовлечения соединения (II) в 
реакцию нуклеофильного замеще-
ния с различными реагентами. 

Полученное соединение (II) 
относится к классу синтетических 
соединений, которое является пред-
ставителем полифункциональных 
органических азагетероциклов. 
По своей структуре оно является 
полезным синтоном для дальней-
шего препаративного использования, а так же 
самостоятельно несет в себе практически цен-
ные свойства; оно также может являться ком-
понентом для фармацевтических композиций 
и найти применение в терапии для предотвра-
щения, лечения и профилактики психических 
расстройств, а также заболеваний, связанных с 
нарушением интеллекта.

известно, что фосфорорганические сое-
динения, являются широко известными веще-
ствами привлекательными с позиции их значи-
тельной практической значимости. одним из 
классических методов создания органических 
соединений фосфора является реакция арбузо-
ва, которая, несмотря на более чем столетнюю 
историю ее открытия, до сих пор не потеряла 
своей актуальности. анализ литературных дан-
ных показал отсутствие сведений о реакциях 
фосфорилирования как гликолурила (I), так и его 
производных. В качестве фосфорилирующего 
агента использовали широко известный полный 
эфир фосфористой кислоты – триэтилфосфит. 
По-видимому, реакция протекает ступенчато с 
образованием продуктов моно- и дифосфорили-
рования. 

Структуры всех синтезированных произ-
водных гликолурила доказаны современны-

ми спектральными характеристиками. Синте-
зированные нами соединения представляют 
собой интересные в разноплановом отноше-
нии вещества. С этой целью была исследова-
на практическая возможность использовать 
ди-2,6-N-ацетил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]
октан-3,7-дион-дифосфоновую кислоту (IV) в 
комплексообразовании различных соединений.

определение холестерина физико-хими-
ческим методом достаточно трудоемкий про-
цесс. Создание электрохимического сенсора 
упрощает задачу, вследствие того, что сенсор 
обеспечивает высокую экспрессность. Вольтам-
перометрическое определение зависит от при-
роды материала электрода, а также зависит от 
потенциала, при котором происходит реакция с 
участием определяемого компонента на элект-
роде [3].

Предлагаемый метод определения холесте-
рина с использованием (IV) позволяет понизить 
потенциал окисления холестерина и получить 
стабильный сигнал в области, доступной для 
измерения. Тем самым открывает широкие пер-
спективы применения модификатора в целях 
определения холестерина в пищевых продуктах 
и биологических жидкостях человека с целью 
ранней диагностики ССЗ и контроля их терапии. 
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Вишневый сок содержит в себе органиче-
ские кислоты и сахара, а также необходимые 
витамины и минералы. Вишневый сок заметно 
улучшает обменные процессы в организме и 
оказывает общеукрепляющие воздействие, так 
как проявляются выраженные антиоксидантные 
свойства. но, к сожалению, далеко не все про-
изводители добросовестно подходят к процессу 
производства. Пытаясь сэкономить, заменяют 
натуральные ингредиенты, искусственными 
аналогами, что может быть небезопасно для здо-
ровья человека.

цель работы состоит в определении каче-
ства вишневого сока различных изготовителей. 

В качестве объектов исследования брали 
вишневые соки разных производителей, куплен-
ные в магазинах города Томска. 

методика эксперимента
1. определение органолептических 

свойств.
органолептический анализ проводился в со-

ответствии с нормативным документом – «Соки 
фруктовые концентрированные. Технические 
условия. ГоСТ р 52185-2003».

2. Массовая доля титруемых кислот ГоСТ 
р 51434-99 по яблочной кислоте (потенциоме-
трическое титрование)

В мерный стакан вносят пипеткой 10 мл не-
разбавленного сока и доводили до метки (50 мл) 
дистиллированной водой. Пробу в стакане при 
температуре 20 °С начинают перемешивать маг-
нитной мешалкой и титруют из бюретки рас-
твором гидроксида натрия до значения рн 8,1. 
результаты потенциометрического титрования 
соков вы можете увидеть в таблице 1.

3. определение значения показателя рн по 
ГоСТ р 52186-2003.

Значение показателя рн измеряют с помо-
щью рн-метра. В мерный стакан мерным цилин-
дром отбирают 30 мл сока и прибором измеряют 
значение рн, которое не должно превышать 4,2. 
результаты опытов приведены в таблице 1. 

4. определения содержания ароматизато-
ров.

Свежевыжатый сок имеет едва уловимый 
аромат, в то время как сок из коробки пахнет до-
вольно сильно. Чтобы проверить есть ли в соке 
ароматизаторы, капают на палец каплю сока, 
тщательно растирают и смывают обычной во-
дой. Палец остается жирным – ароматизаторы. 
результаты опыта представлены в таблице 1. 

5. определение антиоксидантной активно-
сти соков.

антиоксиданты регулируют нормальную 
деятельность организма человека, предотвраща-
ют различные заболевания. антиоксидантную 
активность соков определяют инструменталь-
ным вольтамперометрическим методом. резуль-
таты представлены в таблице 1.

6. определение содержания искусствен-
ных красителей.

Спектрофотометрическим методом опреде-
ляют содержатся ли синтетические красители в 
вишневом соке. и в случае невозможности до-
стоверно установить содержание красителей, 
прибегают к косвенному методу с содой. нату-
ральные красящие вещества в присутствии соды 
разрушаются, и цвет изменяется: красный ста-
новится буро- или темносиним. если в сок до-
бавлены синтетические красители, то окраска 

таблица 1. 

Сок «J7» Сок «Я» Сок «Сады 
Придонья» Сок «Мой» Сок «Rich»

Кислотность сока (моль/л) 0,066 0,087 0,0492 0,036 0,076
Значение показателя рн 3,43 3,46 3,56 3,22 3,42
Содержание ароматизаторов + + ++* ++* +
Содержание искусственных красителей – – – – –
антиоксидантная активность (нкмоль/л) 1,532 2,187 3,463 2,063 2,129
++*	–	повышенное	содержание	ароматизаторов.
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не изменяется. результаты эксперимента с содой 
также приведены в таблице 1.

на основе проведенных опытов были сдела-
ны следующие выводы:

• по органолептическим свойствам два сока 
удостоились оценки «отлично», два – оцен-
ки «Хорошо», и лишь один оценки – «Удов-
летворительно»;

• кислотность каждого из исследуемых об-
разцов сока совпадает с установленными 

нормами;
• значения показателя pH не превышают до-

пустимой нормы у каждого из исследуемых 
образцов сока;

• наибольшей антиоксидантной активностью 
обладает сок «Сады Придонья»;

• наиболее полным спектром свойств, харак-
терных для соковой продукции, обладают 
соки «Я» и «Rich».
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Биоразлагаемые полимеры в последнее вре-
мя стали привлекать к себе особое внимание. из-
делия из этих полимеров широко используются 
в мире от пакетов до медицинских изделий. из-
за многостадийного процесса синтеза и низкой 
селективности процесса они в настоящее время 
уступают синтетическим полимерам в цене и 
объемах производства [1]. известно, что поли-
меры являются ксенобиотиками и практически 
не разлагаются в почве. данный факт повыша-
ет интерес к технологиям производства биораз-
лагаемых полимеров из растительного сырья. 
Самым крупнотоннажным биоразлагаемым по-
лимером является полилактид. В дальнейшем 
ожидается плавный переход на использование 
полилактида как замену пластику. Утилизация 
биоразлагаемого полимера дешевле и проще в 
технологическом плане и может проводиться с 
помощью деградации его в щелочных растворах 
[2]. данный метод утилизации способен имити-

ровать ускоренный процесс деградации в реаль-
ных условиях. 

В данной работе полилактид с характери-
стической вязкостью 1 • dl/g подвергался дегра-
дации в водных щелочных растворах гидрокси-
да натрия и калия. Промышленный полилактид 
с молекулярной массой ≈ 80 kDa. Получали 
пленку методом полива из раствора хлорофор-
ма. из полученной пленки вырезали образцы 
размером 2×2 см и массой ≈ 0,1 г, опускали их 
в стаканчики с массовой концентрацией 4,5 %, 
9 %, 13,5 % NaOH и KOH. Температура раство-
ра составляла 40 °С и 60 °С. образцы каждые 15 
минут извлекались из водных растворов щело-
чей, взвешивались с целью выявления потери 
массы и снова помещались в растворы. данная 
процедура повторялась до полного разрушения 
образцов полилактида. В таблице 1 показано 
время деградации полимера при 40 °C в раство-
рах NaOH и KOH.

таблица 1. Время деградации полилактида в водных щелочных растворах при 40 °C
NaOH KOH

Концентрация, % 5 10 15 10 5 15
общее время, мин. 255 255 255 255 255 255

таблица 2. Время деградации полилактида в водных щелочных растворах при 60 °C
NaOH KOH

Концентрация, % 5 10 15 5 10 15
общее время, мин. 75 75 90 60 60 60
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исходя из данных, можно заключить, что 
время деградации полилактида не зависит от 
концентрации и щелочного раствора. Поэтому, 
проведя деградацию полилактида при 60 °C, мы 
заметили разницу во времени деградации поли-
лактида. В таблице 2 показано время деградации 
полимера при 60 °C в растворах NaOH и KOH.

исходя из данных в таблице 2, при увеличе-
нии температуры на 20 °С наблюдаем увеличе-
ние скорости деградации полилактида в 3–4 раза 
по сравнению с температурой раствора в 40 °С. 
При температуре 60 °C водный раствор гидрок-
сида калия ускоряет деградацию полимера в 

≈ 1,5 раза по сравнению с гидроксидом натрия. 
Концентрация водных растворов щелочей не 
влияет на время разрушения образцов.

Проанализировав полученные данные, мы 
пришли к выводу, что скорость деградации по-
лилактида в растворах щелочей, зависит от тем-
пературы процесса, водного раствора щелочи. 
Поэтому при создании технологии утилизации 
изделий из полилактида методом деградации 
в растворе, стоит в первую очередь учитывать 
температуру процесса, а после выбор щелочного 
раствора и его концентрацию. 
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изучение эффективноСти разныХ СпоСобов 
получения киСлорода в школьной лаборатории
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на уроке химии мы изучали тему «Кисло-
род», узнали, что существует много способов 
получения кислорода в промышленности и в 
лаборатории. на лабораторной работе мы полу-
чали кислород только одним способом – разло-
жение перманганата калия. Возникла проблема 
исследования: является ли этот способ получе-
ния кислорода самым эффективным и доступ-
ным?

Мы решили выяснить, какие еще из суще-
ствующих способов более доступны и удобны 
для условий школьной лаборатории.

объект исследования: кислород.
Предмет исследования: эффективность раз-

ных способов получения кислорода в школьной 
лаборатории.

Цель: выявить самый эффективный лабора-
торный способ получения кислорода. Под «эф-
фективным» способом будем подразумевать: до-
ступный, дешевый, безопасный.

Гипотеза исследования связана с предполо-
жением о том, что самым эффективным является 
электролиз воды. 

Задачи исследования:
1) ознакомиться с разными способами по-

лучения кислорода, описанными в школьном 
учебнике.

2) Провести серию опытов по получению 
кислорода доступными способами.

3) рассчитать примерные затраты на полу-
чение одинакового объема кислорода разными 
способами.

для экспериментальной оценки эффектив-
ности предложенных в учебнике лабораторных 
способов получения кислорода мы взяли четы-
ре: разложение перманганата калия; разложение 
воды; разложение пероксида водорода; разложе-
ние нитрата натрия.

В результате проведенного исследования 
оценена эффективность получения кислорода 
четырьмя доступными способами.

Выдвинутая гипотеза исследования о том, 
что самым эффективным является электролиз 
воды, не подтвердилась.

В результате проведенной работы можно 
сделать следующие выводы:
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1) из изученных способов получения кис-
лорода самым эффективным (дешевым, доступ-
ным, безопасным) является разложение перок-
сида водорода.

2) 1 л кислорода, полученного из перокси-
да водорода в 20 раз дешевле, чем из перманга-
ната калия.

актуальность работы заключается в том, 
что мы подобрали эффективный способ полу-
чения кислорода, который редко используют в 
школе.

Проведенное исследование позволило со-
вершенствовать навыки проведения химическо-
го эксперимента и решения расчетных задач, а 
также углубило и расширило знания по химии.
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нефть – это богатство россии. нефтяная 
промышленность российской Федерации тесно 
связана со всеми отраслями народного хозяй-
ства, имеет огромное значение для российской 
экономики, является основным сектором то-
пливно-энергетического комплекса страны. от 
успешного функционирования этой отрасли за-
висит эффективное удовлетворение внутреннего 
и внешнего спроса на нефть и продукты ее пе-
реработки, обеспечение валютных и налоговых 
поступлений в бюджет. не менее важную роль 
эта отрасль играет в обеспечении энергетиче-
ской безопасности и политических интересов 
россии.

Техническим комитетом по стандартизации 
российской Федерации разработан Государ-

ственный стандарт – ГоСТ р 51866-2002 «Бен-
зин неэтелированный», который принят и вве-
ден в действие Постановлением Госстандарта 
рФ №42-СТ от 31.01.2002 г.

Целью работы является проведение мони-
торинга качества и выявление бензинов, несоот-
ветствующих требованиям ГоСТ р 51866-2002 
и Технического регламента таможенного союза 
Тр ТС 013 2011. данная тема является крайне 
актуальной, ведь любой человек, который име-
ет автомобиль, хочет знать – каким именно бен-
зином заправлять свой транспорт, почему стоит 
выбрать именно эту, а не другую фирму и т.д.

для проведения исследования были заку-
плены 3 образца бензина регуляр-92 на трех 
различных аЗС («Газпромнефть», «Лукойл» и 

таблица 1. Сравнение лабораторных способов получения кислорода
Способы разложение пер-

манганата калия Электролиз воды разложение пе-
роксида водорода

разложение 
нитрата натрияПризнак сравнения

исходное вещество
Продается толь-
ко по рецептам! 

дорогое. –

доступно, де-
шево. +

доступно, де-
шево. +

доступно. не-
дорого. +

оборудование 
и дополнитель-
ные реактивы 

Спиртовка, спирт. –
Прибор для 
электролиза, 

трансформатор. –

Катализатор оксид 
марганца (IV). + Спиртовка, спирт. –

Безопасность опасен – опасен – Безопасен + опасен – очень 
длителен –

Стоимость 1 л 
кислорода 200 руб.  – незначительна + 10 руб.  + 1 руб. + Спирт –

Эффективность неэффективен Средняя эф-
фективность Эффективен низкая эффек-

тивность
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«Баррель») Таштагольского района.
В ходе работы был проведен ряд анали-

зов: хроматографический анализ (хроматограф 
«Кристалл 2000М» по ГоСТ р 52714-2007), из-
мерение октанового числа при помощи октано-
метра (согласно ГоСТ р 52947) и плотности при 
помощи Вискозиметра Штабингера (по ГоСТ 
р 52947), а также анализ на содержание серы с 
помощью прибора Спектроскана-S (по ГоСТ р 
52660). результаты представлены в таблице 1.

результаты исследования оказались сле-
дующими: ни один из образцов бензина марки 
регуляр-92 не соответствует требованиям ГоСТ 
р 51866-2002, так как у всех трех исследуемых 
образцов октановое число ниже 92 (90,5; 90,6 и 
90,7 соответственно).

Что же касается остальных показателей, все 
три образца соответствуют ГоСТ р 51866-2002, 
но даже несмотря на то, что различия в резуль-
татах оказались незначительны, их тоже следует 
принимать во внимание.

К примеру, бензин аЗС «Газпром» превос-
ходит две остальные фирмы по низкому содер-

жанию серы (3 мг/кг). Благодаря этому бензин 
данной фирмы относится к пятому экологиче-
скому классу, согласно Техническому регламен-
ту Таможенного союза. остальные же два образ-
ца принадлежат к четвертому экологическому 
классу («Лукойл» – 11 мг/кг, «Баррель» – 13 
мг/кг). 

Также бензин фирмы «Газпром» превосхо-
дит остальные образцы по содержанию оксиге-
натов (отсутствие), но несмотря на это, другие 
образцы также соответствуют Техническому 
регламенту Таможенного союза по данному па-
раметру (не более 0,007 % мас.), но в то же вре-
мя бензин фирмы «Газпром» уступает по содер-
жанию бензола (0,882 % мас.) и ароматических 
углеводородов(23,458 % мас.); вместе с тем бен-
зин «Лукойл» лидирует по данным параметрам 
(0,862 % мас. и 22,875 % мас. соответственно). 
Такой параметр, как давление насыщенных па-
ров показал, что услугами аЗС «Лукойл» жела-
тельно пользоваться в летний период, а услуга-
ми «Газпром» и «Баррель» в зимний.

пеноСтекольный материал из 
золошлаковыХ отХодов

А.С. Примаков
Научный руководитель – д.т.н., профессор О.В. Казьмина

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, primakov.aleks@yandex.ru

Переработка отходов является одним из 
актуальных вопросов, решением которых зани-
маются во всем мире. К сожалению, в россии 
большое количество различных отходов склади-
руется на полигонах и свалках. Все это наносит 
колоссальный ущерб природе. По данным Счет-
ной палаты, в россии под хранением отходов 
занято 4 млн. гектаров земли. По площади это 

примерно равно территории Швейцарии. 
Золошлаки относятся к многотоннажным 

отходам, их количество по некоторым данным 
находится на уровне 50 млн. тонн в год. В насто-
ящее время отходы тепловых электростанций в 
рФ практически не используются, процент их 
утилизации составляет не более десяти процен-
тов, что ниже по сравнению с развитыми стра-

таблица 1. Полученные результаты

№ Показатель единица 
измерения «Газпром» «Лукойл» «Баррель»

1 Содержание бензола % мас. 0,882 0,862 0,864

2 Содержание ароматиче-
ских углеводородов % мас. 23,458 22,875 23,07

3 Содержание оксигенатов % об. 0,000 0,004 0,007
4 Содержание серы мг/кг 3 11 13
5 Плотность, при 15 °C кг/cм3 0,7311 0,7332 0,7336

6 октановое число (иссле-
довательский метод) пункты 90,5 90,6 90,7
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нами на 70–90 %, в связи с этим экологические 
проблемы утилизации данных отходов чрезвы-
чайно актуальны.

Большой интерес представляет использова-
ние шлаков в качестве сырья для получения пе-
ностекла, так как этот материал имеет ряд преи-
муществ перед другими видами теплоизоляции, 
такие как пожаробезопасность, долговечность, 
стойкость к воде [1, 2]. 

Цель данной работы – исследовать возмож-
ность получения пеностекла из шлаковых отхо-
дов ГрЭС г. Томска. для достижения поставлен-
ной цели решались следующие задачи: изучение 
свойств золошлаков, разработка состава смеси, 
получение образцов пеностекла и определение 
их свойств.

Золошлаки образуются в результате сжи-
гания твердого топлива на тепловых электро-
станциях. отход образуется при совместном 
удалении гидротранспортом золы и шлака, ска-
пливающегося в нижней части топочного про-
странства. он смывается водой и подается по 
трубам в золошлаковые водоемы, загрязняя тем 
самым огромные площади земли. Первоначаль-
но проведен анализ химического состава отхо-
дов. Установлено, что отходы содержат относи-
тельно высокое количество оксидов алюминия и 
железа, но недостаточное по сравнению со сте-
клом, количество оксидов кремния и натрия, по-
этому в исходную смесь дополнительно вводили 
карбонат натрия и природный кремнезем [3]. 

для получения пеностекла готовили ис-

ходную шихту из отхода, карбоната натрия и 
кремнеземистого материала, которую измель-
чали и перемешивали в шаровой мельнице. По-
том смесь нагревали в печи при температуре 
900 °С, в результате чего происходили процессы 
стеклообразования. Затем полученное стекло 
измельчали до порошкообразного состояния, 
добавляли газообразователь, все перемешивали 
и вспенивали в печи при температуре 850 °С. 

Значения свойств образцов показали, что 
полученное пеностекло имеет в среднем плот-
ность 225 кг/м3, относительно низкую теплопро-
водность 0,072 Вт/(м×К) и высокую прочность 
3,6 МПа. 

Таким образом, по результатам проведенной 
работы сделаны следующие выводы.

1. Показано, что золошлаковые отходы 
тепловых электростанций можно использовать 
для получения пеностекла. 

2. разработан состав шихты для получения 
пеностекла, который включает следующие ком-
поненты: отход – 59,1 мас. %, карбонат натрия 
28,3 мас. % и природный кремнезем 12,6 %.

3. По физико-механическим свойствам по-
лученное пеностекло имеет повышенную проч-
ность 3,6 МПа в отличие от традиционного пе-
ностекла (1 МПа), получаемого из стеклобоя.

4. При использовании золошлаков в произ-
водстве пеностекла необходимо предварительно 
высушить и измельчить отходы. данный матери-
ал можно использовать с целью теплоизоляции 
в промышленном и гражданском строительстве.
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определение дротаверина в таблеткаХ 
различныХ производителей

Р.Р. Рахимов
Научный руководитель – к.х.н., ассистент Е.В. Петрова

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей при ТПУ 
634028, Россия, г. Томск, ул. Аркадия Иванова 4

Спазмолитики в современной медицине 
применяются достаточно часто, самый популяр-
ный из них – дротаверин – вещество, полученное 
сотрудниками венгерской компании «Хиноин» в 
1961 году, в последствие получившее название 
«но-Шпа©». В рФ зарегистрировано более 40 
дженериков данного препарата [1].

целью работы было определение содер-
жания дротаверина в таблетках различных про-
изводителей, широко представленных на рынке 
г. Томска, и проверка их на фармацевтическую 
эквивалентность.

задачи:
1. Провести анализ литературы по приме-

нению и методам определения дротаверина в 
лекарственных препаратах;

2. Выбрать наиболее оптимальный метод 
определения дротаверина в лекарственных сред-
ствах;

3. изучить рынок лекарственных препара-
тов г. Томска с целью выявления наиболее рас-
пространенных лекарств на основе дротаверина;

4. определить количественное содержание 
дротаверина в представленных лекарственных 
средствах.

анализ литературных источников показал, 
что наиболее подходящим методом для опреде-
ления дротаверина является спектрофотометри-
ческий метод с использованием общедоступного 
образца сравнения – вещества, имеющего схо-
жую оптическую плотность с дротаверином. В 
качестве образца сравнения в работе [2] был вы-
бран дихромат калия, аналитическая длина вол-
ны которого лежит в пределах 340,5–359,5 нм, 
а длина волны дротаверина составляет 353 нм.

В качестве объектов исследования в работе 
использовали наиболее распространенные ле-
карства на основе дротаверина:

1) дротаверин (оао «органика», г. ново-
кузнецк, россия); 0,7 руб./таб.

2) дротаверин (оао «Мосхимфармпрепа-
раты», г. Москва, россия); 0,76 руб./таб.

3) дротаверин (Зао «Производственная 
фармацевтическая компания обновление», 
г. новосибирск, россия); 2,25 руб./таб.

4) но-шпа (Зао «Хиноин», Венгрия); 7,3 
руб./таб.

5) Пенталгин (оао «Фармстандарт-Лек-
средства», г. Курск, россия); 13,5 руб./таб.

6) дротаверин-ТеВа (адифарм еад, Бол-
гария); 3,3 руб./таб.

на аналитических весах взвешивали 0,1 г 
лекарственного средства, содержащего дротаве-
рин, и измельчали в ступке. Затем количественно 
переносили в мерную колбу на 50 мл и доводили 
до метки дистиллированной водой. Полученный 
раствор тщательно перемешивали. аликвотную 
часть раствора 1 мл переносили в мерную колбу 
на 50 мл и доводили до метки 0,1 М раствором 
соляной кислоты. далее измеряли оптическую 
плотность полученного раствора при длине вол-
ны 353 нм в кювете с толщиной рабочего слоя 
10 мм относительно 0,1 М раствора соляной кис-
лоты. Также измеряли оптическую плотность 
раствора дихромата калия, который выступал в 
качестве образца внешнего сравнения 

далее по формуле проводили расчет резуль-
татов количественного определения дротавери-
на гидрохлорида. 

Получили, что масса найденной субстанции 
дротаверина лишь немного отличается от заяв-
ленного содержания на упаковке. Следователь-
но, наиболее распространенные дженерики на 
территории г. Томска являются фармацевтиче-
ски эквивалентными оригинальному препарату 
«но-Шпа©», что имеет практическое значение 
– неважно, какой цены препарат на основе дро-
таверина, даже самый дешевый из них является 
настолько же эффективным, как и сам препарат 
«но-Шпа©».
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Сравнение природныХ и 
СинтетичеСкиХ краСителей

В.И. Ромашова
Научные руководители – асистент Е.В. Булычева; учитель химии и биологии Е.Н. Лысакова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №49 
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источники натуральных 
пищевых красителей
Природные, естественные пищевые краси-

тели перерабатывают из продуктов раститель-
ных с помощью дополнительных физических 
или химических воздействий.

В качестве источников могут быть исполь-
зованы листья, ягоды, цветы, корнеплоды, от-
ходы виноделия и консервирования – кожура, 
косточки, пленки.

Причем свежий или сушеный растительный 
продукт, сок, пюре или варенье не считаются на-
туральными красителями, а являются самостоя-
тельными ингредиентами.

Концентрация красящего вещества зависит 
от местонахождения и климата, способа выра-
щивания и сбора. По сравнению с синтетически-
ми пищевыми красителями в природном сырье 
содержание пигментов сравнительно неболь-
шое.

таблица 1. Взаимодействие природных красителей с кислотой и щелочью
УФ ВТо Стирка

незначи-
тельное 

потускнение

наличие 
кричневого 

налета

незначи-
тельное 

потускнение

обесцве-
чивание

изменение 
цвета (итого-
вый оттенок)

незначи-
тельное 

потускнение
БК + + Зеленый
Бн + Серый
БЩ + + +
ВК + Серый
Вн Серый
ВЩ +
КК + оранжевый
Кн + оранжевый
КЩ + + +
СК + + Почти белый
Сн + Почти белый
СЩ + + Почти белый
УК Ярко-салатовый
Ун + + Ярко-салатовый
УЩ + +

КарМ + +
ТарТ +

БК:	Б	–	базилик,	К	–	кислотная	среда;	В	–	вишня,	У	–	укроп,	С	–	свекла,	К	–	куркума;	К	–	кислотная	среда;	Н	–	нейтральная	
среда;	Щ	–	щелочная	среда.
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особенности синтетических 
пищевых красителей
невозможность универсального и повсе-

местного использования природных пигментов 
вынудила производителей активно прибегать к 
синтетическим пищевым красителям.

Эти соединения органического происхожде-
ния, синтезируемые химическим путем, гаран-
тируют яркость цвета, и самое главное – боль-
шую устойчивость к влияниям окружающей 
среды.

Цвет продуктов, полученный с их помощью, 
абсолютный стойкий к перепадам температур. 
но и они не совсем неуязвимы для внешних воз-
действий.

заключение
По окончанию своей работы я достигнула 

цели, которую поставила изначально, то есть вы-
явила преимущества искусственных красителей 
перед природными на практике, а значит и под-
твердила гипотезу. По сравнению с природными 
красителями, синтетические поле устойчивы к 
стирке, т.к. в щелочной среде не изменяют цвет, 
более устойчивы к ВТо, не появляется на них 
темный налет, и меньше тускнеют под солнеч-
ными лучами.

Считая, что Тартразин и Камуазин изме-
няет свой цвет намного меньше под действием 
других факторов, чем природные, можно утвер-
ждать, что окрашивание красителями раститель-
ного происхождения менее устойчиво к ультра-
фиолету, стирке и влажной тепловой обработке

изучение защитныХ СвойСтв зубныХ паСт
В.П. Селиванов

Научный руководитель – Л.С. Мочалова
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Спасская СОШ» 

634592, Россия, Томская область, Томский район, п. Синий Утёс, lidiaoct@yandex.ru

введение
С детства нас приучают соблюдать лич-

ную гигиену. Задачу гигиены ротовой полости 
выполняет зубная паста, поэтому очень важно 
подобрать для себя именно ту пасту, которая по-
может заниматься профилактикой заболеваний 
ротовой полости или будет выполнять лечебный 
эффект. 

проблема: В настоящее время в продаже 
появилось много видов зубной пасты,и встала 
проблема выбора: а какая зубная паста эффек-
тивнее снимает зубной налет, имеет безопасный 
для здоровья состав? 

актуальность работы заключается в том, 
что надо уметь ориентироваться в выборе зуб-
ных паст, исходя из состава.объект исследова-
ния: зубные пасты.

предмет исследования: защитные свой-
ства зубных паст от воздействия кислот.

цель исследовательской работы: исследо-
вать состав зубных паст для самого оптимально-
го выбора.

задачи работы:
1) изучение вопроса о выборе зубных паст 

учащимися и учителями школы (анкетирова-
ние);

2) экспериментальное исследование соста-
ва и качества зубных паст. 

гипотеза: в результате проведенной работы 
я научусь разбираться в зубных пастах.

методика исследования
для изучения защитных свойств зубных 

паст мы взяли в качестве модели:
1. Яичную скорлупу, которая на 90 % со-

стоит из карбоната кальция и сходна с составом 
дентина.

2. Школьные мелки, так как они состоят 
из соли карбонат кальция. Зубные пасты купи-
ли произвольно: «Biomed calcimax», «новый 
жемчуг», «Splat биокальций», «D.I.E.S лечебные 
травы», «Blend а Med Pro-Expert».

1. эксперимент с куриными яйцами. Ка-
рандашом разделили яйцо пополам по продоль-
ной линии, одну половину яйца покрыли слоем 
зубной пасты, вторая половина яйца стала кон-
тролем. 

Таким образом подготовили к опыту 5 ку-
риных яиц. Приготовили 7 % раствор уксусной 
кислоты из 70 % уксусной эссенции (имитация 
столового уксуса).
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Яйца аккуратно поместили в отдельные ста-
каны с раствором уксусной кислоты. Проводили 
наблюдения через 15 минут, 3 часа и через сутки.

Через сутки яйца извлекли из стаканов и 
провели анализ скорлупы, слегка нажимая на 
нее стеклянной палочкой.

2. эксперимент с мелом.
5 кусочков мела обработали разной зубной 

пастой. Приготовили 0,7 % раствор уксусной 
кислоты (имитация кислой среды). Помести-
ли 5 обработанных зубной пастой мелков и 1 
необработанный мелок в отдельные стаканы с 
0,7 % раствором уксусной кислоты на сутки. на-
блюдали за происходящими процессами. Через 
сутки мелки извлекли из раствора, просушили 
и испытали на ударопрочность (удар молотком).

3. анкетирование
опрос школьников и учителей
Чем руководствуетесь при выборе зубной 

пасты:
1. Цена (ниже, выше).
2. Состав.
3. Вкус.
4. Упаковка.
5. Тип пасты (паста, гель, порошок).
6. Узнаваемость марки.
3.1. результаты опроса
Было опрошено 33 участника. ответы на во-

просы анкеты показали, что важен состав паст 
(60 %), цена (55 %). 54 % реагируют на рекламу. 
Мало внимания (12 %) обращают на упаковку.

4. результаты эксперимента и выводы:
1. Провели анкетирование по изучению по-

требительских предпочтений в выборе зубных 
паст. Выяснили, что опрашиваемые (45–60 %) 
к выбору зубной пасты подходят осознанно, 
оценивая свойства. 54 % отзывчивы на рекламу. 
28 % опрошенных покупают пасту с низкой це-
ной, 72 % – с высокой ценой.

2. наибольшую защиту яичной скорлупы в 
7 % растворе уксусной кислоты в течение суток 
обеспечили зубные пасты:

новый жемчуг «Кальций» – 1 место,
«D.I.E.S лечебные травы» – 2 место, 
«Biomed calcimax» – 3 место.
неустойчивыми к действию кислот оказа-

лись защитные свойства зубной пасты «Blend 
Med Pro-Expert».

Самыми неустойчивыми к действию кис-
лот оказались защитные свойства зубной пасты 
«Splat биокальций»

3. В моделях на школьных мелках было 
выяснено, что все мелки, обработанные зубной 
пастой, в растворе 0,7 % уксусной кислоты в те-
чение суток сохранили свою твердость и ударо-
прочность по сравнению с мелом, незащищен-
ным пастой.

наилучшие результаты защиты мела от 
действия кислоты показала зубная паста «но-
вый жемчуг Кальций», «Splat биокальций» и 
«Biomed calcimax», слабее защита пастой «Blend 
Med Pro-Expert» и совсем низкая «D.I.E.S лечеб-
ные травы».
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железо – удивительный металл
С.А. Ситников
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634592, Россия, Томская область, Томский район, п. Синий Утёс

история цивилизации неразрывно связана с 
железом. В древности у некоторых народов этот 
металл ценился дороже золота. Первое железо, 
попавшее еще в глубокой древности в руки че-

ловека, было, по-видимому, не земного, а кос-
мического происхождения: железо входило в со-
став метеоритов, упавших на нашу планету. не 
случайно на некоторых древних языках железо 
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именуется «небесным камнем» или «металлом, 
капнувшим с неба».

Примерно 90 % всех используемых челове-
чеством металлов – это сплавы на основе же-
леза. железа выплавляется в мире очень много, 
примерно в 50 раз больше, чем алюминия, не го-
воря уже о других металлах. Сплавы на основе 
железа универсальны, технологичны, доступны, 
дешевы. железу еще долго быть фундаментом 
цивилизации.

актуальность работы: для меня важен 
познавательный процесс изучения химии эле-
ментов в связи с ориентацией на техническую 
специальность в ТПУ.

объект исследования: химический эле-
мент железо.

предмет исследования: свойства и приме-
нение простого вещества и соединений железа.

цель исследования: изучить свойства и 
применения простого вещества и соединений 
железа.

задачи:
1. изучить роль железа в развитии цивили-

зации
2. изучить роль железа в живых организ-

мах
3. изучить природные соединения железа
4. Провести экспериментальное исследо-

вание свойств железа и его соединений.

методика исследования
1. изучение физических свойств железа 

(о.С. Габриелян. химия 8 кл) – это исследовать 
вещество по параметрам: агрегатное состояние, 
цвет, блеск, запах, твердость, пластичность, 
хрупкость, эластичность, растворимость в воде, 
температура плавления и температура кипения, 
плотность, электро- и теплопроводность.

2. изучить коллекции руд, содержащих же-
лезо.

3. изучение химических свойств железа- 
простого вещества и соединений железа. (о.С.
Габриелян. Химия 9 кл).

3.1. Химические свойства железа- простого 

вещества.
1) Взаимодействие железа с хлором (под 

тягой!).
2) Горение железа в кислороде.
3) Взаимодействие железа с серой.
4) Взаимодействие железа с солями 

(CuSO4).
5) Взаимодействие железа с растворами 

кислот и с концентрированными кислотами.
6) опыты по коррозии железа, поместив 

железный гвоздь на месяц в пробирки: с во-
допроводной водой, в р-ры поваренной соли, 
ацетата свинца, уксусной кислоты, моющего 
средства «Пемолюкс» и растительное масло. 
Сравнил реакцию на указанные факторы латун-
ного изделия (железо, покрытое оловом), нике-
лированное изделие.

7) Качественные реакции на распознавание 
2-х и 3-х валентного железа.

выводы:
1. изучил литературные данные о роли же-

леза в развитии цивилизации и его роли в биоло-
гических объектах.

2. изучил физические характеристики про-
стого вещества железа

3. Экспериментально изучил химические 
свойства железа по п. 1–5.

4. Провел исследование по коррозии же-
леза и выяснил, что железный гвоздь оказался 
неустойчивым к коррозии во всех средах, кро-
ме растительного масла (защита). Гвоздь начал 
разрушаться в растворе соли свинца, растворе 
уксуса, растворе «Пемолюкса». Самое сильное 
разрушение – в водопроводной воде и растворе 
поваренной соли. никелированная скрепка так-
же оказалась неустойчивой к коррозии. Луженое 
изделие оказалось устойчивым ко всем факто-
рам.

Практические рекомендации по сохранению 
изделий из железа:

1. При хранении не допускать влаги.
2. для улучшения сохранности изделий из 

железа применять защитную смазку, эмалиро-
ванные краски, покрытие более активными ме-
таллами.
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неорганичеСкие Соединения в роли пигментов
С. Струганова

Научный руководитель – учитель биологии, химии Л.С. Мочалова
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Спасская СОШ» 

634592, Россия, Томская область, Томский район, п. Синий Утёс

введение
Современные промышленные предприятия 

выпускают краски для художников высокого ка-
чества, тем не менее, они иногда предпочитают 
собственноручно изготовлять необходимые им 
для работы краски для подбора необходимого 
цвета и оттенка. и мы так же решили изготовить 
краски самостоятельно.

актуальность работы заключается в том, 
что я захотела сделать краски из пигментов, при-
меняя на практике химические знания.

объект исследования: неорганические со-
единения.

предмет исследования: краски из неорга-
нических соединений.

цель работы: получить краски из неорга-
нических соединений в условиях химической 
лаборатории и нарисовать ими картину.

задачи:
1. Подобрать вещества для изготовления 

красок.
2. Приготовить растворы для реакций об-

мена, профильтровать цветные осадки, высу-
шить фильтры и растереть краски.

3. растереть твердые (нерастворимые)ми-
нералы.

4. Приготовить связующую основу и раз-
мешать с сухими порошками.

5. Выполнить композицию с помощью по-
лученных красок.

гипотеза
 Поскольку краски состоят из химических 

соединений, то, имея нужные реагенты, можно 
получить краски собственного изготовления.

1. методика.
Методы исследования:
1. наблюдение и анализ взаимодействия 

реактивов между собой.
2. Эксперимент по изготовлению красок.
3.1. Получение красок в лаборатории.
Методика изготовления темперной краски.
1. изготовление красок состоит из несколь-

ких операций:
2. Получение пигмента (по 15 мл раство-

ров) и фильтрование
3. изготовление «связующего вещества».
4. Смешивание связующего вещества с 

пигментом.
Мы проделали ряд опытов по получению 

пигментов.
Соединения железа как пигменты.
1. Берлинская лазурь (синяя) – гексациано-

феррат (II) железа (III) (Fe 4[Fe(CN)6]3).
4FeCl3 + 3K4[Fe(CN)6] = Fe4[Fe(CN)6]3 + 12KCl

2. Кроваво-красный цвет – роданид железа 
(III) (Fe(CNS)3).

FeCl3 + 3KCNS = Fe(CNS)3 + 3KCl
3. Красно-ржавая краска – при растирании 

порошка оксида железа Fe2O3

Соединения свинца как пигменты
1. Свинцовые белила – карбонат свинца 

(II) (PbCO3).
Pb(CH3COO)2 + Na2CO3 = PbCO3 + 2CH3COONa

2. желтая кассельская – иодид свинца (II) 
(PbI2).

2KI + Pb(CH3COO)2 = PbI2 + 2CH3COOK
Соединения хрома как пигменты
1. Зелёный хром – оксид хрома (III) (Cr2O3).

(NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4H2O
Соединения меди как пигменты
1. Малахитовая зелень – основный карбо-

нат меди (II) ((CuOH)2CO3).
2CuSO4 + 2Na2CO3 + H2O = 

= (CuOH)2CO3 + 2Na2SO4 + CO2

2. Черный пигмент – растиранием порошка 
оксида меди – CuO

Соединения кобальта как пигмент
1. Фиолетовый кобальт – ортофосфат ко-

бальта (II) (Co3(PO4)2).
3CoCl2 + 2Na3PO4 = Co3(PO4)2 + 6NaCl

Соединения бария как пигменты
1. Баритовые белила – сульфат бария 

(BaSO4).
BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl
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изготовление связующего компонента
«Связующее вещество» мы изготовили сле-

дующим образом: отделили желток от белка сы-
рого куриного яйца. Смешали его с оливковым 
маслом. добавили 2 %-ный раствор уксусной 
кислоты. Все компоненты смеси находятся в со-
отношении по объёму 20 : 10 : 5 соответственно. 

Перемешали все компоненты будущей кра-
ски до сметанообразного состояния. Краску по-
местили в кюветки. Хранить приготовленную 
краску нужно в холодильнике.

3.2. Выполнение рисунка.

Я выполнила композицию «ночной лес» и 
«Космос». Фон композиции выполнен краской 
из берлинской лазури, для создания образа ноч-
ного неба.

Таким образом, на основании проведённых 
исследований можно сделать следующие выво-
ды:

• история красок созвучна с историей разви-
тия химии. 

• Краски – химические соединения: оксиды и 
соли металлов.

• Краски можно изготовить в школьной хи-
мической лаборатории.

Список литературы
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иССледование Содержания нитратов в овощаХ
М.В. Суслова

Научный руководитель – учитель химии Т.А. Дубок
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Итатская средняя общеобразовательная школа» Томского района 
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очень часто мы слышим о нитратах, кото-
рые находятся в овощах и фруктах, об их вред-
ном влиянии на организм. Этот вопрос актуален, 
так как мы должны заботиться о своем здоровье.

Возникла проблема исследования: можно 
ли в условиях школьной лаборатории опреде-
лить содержание нитратов в овощах?

объект исследования: овощи. Предмет ис-
следования: содержание нитратов в овощах. 
Цель исследования: сравнить содержание ни-
тратов в домашних овощах и приобретенных в 
торговой сети.

Гипотеза исследования связана с предполо-
жением о том, что в домашних овощах меньше 
нитратов, чем овощах, приобретенных в торго-
вой сети. 

Вредное воздействие нитратов на организм 
заключается в их способности превращаться в 
нитриты. нитриты вступают в реакцию с кро-
вью человека, в результате которой образуется 
вещество под названием метгемоглобин. Это ве-
щество не может переносить кислород, что вы-
зывает кислородное голодание – гипоксию. 

для определения количества нитратов в 
овощах мы использовали датчик цифровой хи-
мической лаборатории PROLog «нитрат-ион». 
Ход определения нитратов был следующий:

1) Готовили небольшое количество сока из 
исследуемых овощей.

2) Помещали щуп датчика «нитрат-ион» 
в приготовленный сок и снимали показания в 
мг/л.

3) По коэффициенту содержания влаги в 
овощах пересчитывали полученное содержание 
нитратов в мг/кг, принимая плотность раствора 
сока за 1 г/мл.

4) Сравнивали полученные данные с та-
бличными данными ПдК.

определили содержание нитратов в наибо-
лее употребляемых овощах. для исследования 
брали несколько образцов овощей, выращенных 
в разных частных огородах (почва с разными 
сроками внесения удобрений) и приобретенных 
в торговой сети.

Сравнили содержание нитратов в картофе-
ле. По результатам эксперимента оказалось, что 
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внесение птичьего навоза крайне нежелательно 
перед посадкой картофеля, наблюдается значи-
тельное превышение ПдК в картофеле с это-
го участка. Все остальные образцы содержат 
нитраты ниже ПдК. определили содержание 
нитратов в очищенном и неочищенном карто-
феле, оказалось, в очищенном картофеле значи-
тельно ниже содержание нитратов. В литерату-
ре мы нашли сведения, что при замачивании в 
воде овощей, содержание нитратов значительно 
уменьшается. определили содержание нитратов 
в картофеле до замачивания и после трехчасо-
вого вымачивания в воде. Содержание нитратов 
в картофеле после замачивания уменьшилось 
примерно в 2 раза.

определили содержание нитратов в свекле, 
томатах, капусте, кабачках. Как показали экспе-
риментальные данные, ПдК превышено только 
в образцах, выращенных на участке с внесением 
птичьего навоза. В приобретенных в торговой 
сети овощах нет превышения ПдК по содержа-
нию нитратов.

Среди 30 учащихся 7–11 классов был про-
веден опрос с целью выяснения мнения об-
учающихся о нитратах. оказалось, многие 
обучающиеся не знают о вреде нитратов, не ин-
тересовались, что это за вещества и каков может 
быть их вред.

В результате проведенного исследования 
цель была достигнута: удалось сравнить содер-

жание нитратов в овощах, выращенных в част-
ных огородах и приобретенных в торговой сети.

Гипотеза исследования о том, что в домаш-
них овощах содержание нитратов меньше, чем 
приобретенных в торговой сети, не подтверди-
лась.

По проведенному исследованию можно сде-
лать следующие выводы:

1. исследуемые нами образцы овощей по 
содержанию нитратов в большинстве оказались 
безопасны.

2. Все проверенные овощи, приобретен-
ные в торговой сети, по содержанию нитратов 
не превышают ПдК.

3. Содержание нитратов в домашних ово-
щах зависит от почвы, от внесения удобрений. 
Во всех овощах, выращенных в почве с внесени-
ем птичьего навоза, имеется превышение ПдК 
содержания нитратов.

4. В очищенных овощах содержание нитра-
тов значительно меньше, чем в неочищенных.

5. Содержание нитратов уменьшается при 
замачивании овощей в воде.

Многие школьники не интересуются, не 
знают, что такое нитраты и не подозревают о их 
опасности. необходимо провести беседы и лек-
ции с учениками 5–7 классов о нитратах. 

В дальнейшем планируется исследование 
содержания нитратов во фруктах.

влияние нефтяного загрязнения на СоСтав 
и Содержание н-алканов в воде и торфе

К.А. Тетерина
Научный руководитель – ассистент М.А. Дучко

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей при ТПУ 
634028, Россия, г. Томск, ул. Аркадия Иванова 4, teterina2000@inbox.ru

одной из главных экологических проблем в 
современном мире является загрязнение нефтью 
и нефтепродуктами атмосферы, подземных и 
поверхностных вод, почв и торфов [1]. Целью 
работы было оценить влияние нефтяного загряз-
нения на состав и содержание н-алканов в чи-
стых и нефтезагрязненных воде и торфе.

В качестве объектов исследования были 
выбраны нефть Малоичского нефтяного место-
рождения, вода реки Малая ича, а также торф до 
и после нефтяного разлива. Состав и содержание 
н-алканов были исследованы методом газовой 
хроматографии-масс-спектрометрии (табл. 1).

Суммарное содержание н-алканов в воде 
значительно ниже по сравнению с торфом. 
источники алканов в воде могут быть как при-
родными (остатки отмирающих растений и жи-
вых организмов), так и антропогенными. В не-
фтезагрязненном торфе содержание н-алканов 
возросло в 4,5 раза по сравнению с чистым. В 
воде после нефтяного загрязнения содержание 
н-алканов возросло в 23,7 раз.

В составе н-алканов нефти преобладают 
гомологи С15–С24, максимум приходится на С19. 
Молекулярно-массовое распределение н-алка-
нов имеет вид горба.
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В чистом торфе преобладают высокомоле-
кулярные н-алканы с С23 по С31, максимум при-
ходится на С27, что может свидетельствовать о 
том, что торф образован древесными и травяни-
стыми растениями [2]. наблюдается ярко выра-
женное преобладание нечетных гомологов, что 
характерно для торфов (рис. 1). В торфе после 
загрязнения доминируют н-алканы с меньшей 
длиной цепочки от С14 до С22, максимум при-
ходится на С17. После нефтяного загрязнения 
значительно изменился характер молекуляр-
но-массового распределения н-алканов, исчезло 
преобладание нечетных гомологов. 

В чистой воде максимально содержание 
гомологов С25 и С27. Молекулярно-массовое 
распределение н-алканов на участке от С23 до 

С31 имеет характер, близкий к торфяному. В не-
фтезагрязненной воде преобладают н-алканы с 
меньшей молекулярной массой, максимально 
содержание гомолога С17.

Таким образом, после нефтяного загряз-
нения и в торфе и в воде значительно возрас-
тает содержание н-алканов, характер их моле-
кулярно-массового распределения становится 
близким к нефтяному, что свидетельствует о 
значительном влиянии нефтяных разливов на 
экологическое состояние окружающей среды. 
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Биоразлагаемые полимеры – класс полиме-
ров, которые разлагаются в естественных усло-
виях, в отличие от классических полимеров, за 
короткий промежуток времени. одним из наи-
более перспективных биоразлагаемых полиме-
ров является полилактид. Полилактид – биосо-
вместимый, алифатический полиэфир, мономер 
которого молочная кислота. основным важным 
преимуществом, которое можно назвать доми-
нирующим, является тот факт, что для производ-

ства полилактида требуются натуральные воз-
обновляемые ресурсы. основные компоненты, 
которые используют при производстве полилак-
тида, являются молочная кислота, получаемая 
при брожении сахарного тростника или кукуру-
зы [1].

Получение полилактида это многостадий-
ный процесс, который включает такие стадии, 
как концентрирование раствора молочной кис-
лоты, поликонденсация молочной кислоты 

таблица 1. Суммарное содержание н-алканов в тор-
фе и воде

Суммарное содержа-
ние н-алканов, мкг/г

Чистый торф 26,0
нефтезагрязненный торф 116,8
Чистая вода 0,6
нефтезагрязненная вода 15,1

рис. 1.		Молекулярно-массовое	рас-
пределение	н-алканов	в	чистом	и	не-

фтезагрязненном	торфах
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(получение олигомера МК), деполимеризация 
олигомера МК (получение лактида), очистка 
лактида, сушка лактида, полимеризация лакти-
да [2].

Главным нюансом получения высоко моле-
кулярного полилактида напрямую из молочной 
кислоты является то, что процесс протекает по 
пути поликонденсации продукта, который яв-
ляется вода. Вода выступает инактивирующим 
агентом роста цепи, т.е. восстанавливает актив-
ный центр роста цени [3].

Целью данной работы было сократить время 
синтеза олигомера молочной кислоты. для это-
го было предложено добавлять водонераствори-
мые катализаторы в раствор молочной кислоты.

В нашей работе использовался 80 % р-р 
молочной кислоты производства компании 
«PURAC» (италия). В качестве катализаторов 
использовался оксид цинка.

нами были апробированы два способа по-

лучения олигомера МК с- и без предварительно-
го концентрирования раствора МК.

Эксперимент проводился на роторном ис-
парителе производства компании «Heidolph», 
модель «Hei-Vap Value». Так же создавалось 
разряжение с помощью вакуумной системы про-
изводства компании «VACUUBRAND», модель 
«PC 3001 VARIO pro». Вакуум составлял 600–50 
мБар, а температура процесса составляла 120–
160 °С. 

В методе с предварительным концентриро-
ванием концентрирование проводилось в тече-
ние двух часов и затем вводился катализатор. 
При методе без концентрирования катализатор 
вводился сразу в раствор.

Вывод: При использовании методики без 
предварительного концентрирования раствора 
молочной кислоты время синтез сократилось на 
два часа.
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рис. 1.		Химизм	процесса	получения	молочной	кислоты	[3]

таблица 1. данные полученные при получении оли-
гомера с предварительным концентриро-
ванием молочной кислоты

№ эксперимента 1 2 3 4
МК, г 237,6 241,2 240,3 215,5
ZnO, г 2,3 2,3 2,1 2,0
H2O, г 57,53 96,14 57,58 51,47

олигомер, г 180,1 145,06 182,76 164,01
дистиллиро-

ванная вода, % 24,2 39,9 24,0 23,9

Выход оли-
гомера, % 75,8 60,1 76,0 76,1

таблица 2. данные полученные при получении оли-
гомера без предварительного концентри-
рования молочной кислоты

№ эксперимента 5 6 7 8
МК, г 200 200,08 200,42 205
ZnO, г 2,3 2,1 2,1 2,4
H2O, г 47,1 53,78 57,22 60,66

олигомер, г 152,9 146,3 143,2 144,34
дистиллиро-

ванная вода, % 23,6 26,9 28,6 29,6

Выход оли-
гомера, % 76,5 73,1 71,4 70,4
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от СинтетичеСкиХ краСителей
А.И. Фомина, М.Ю. Гринкевич
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Россия, Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина 74, maksim.grink@outlook.com

Синтетические красители – это искусствен-
ные органические соединения, не встречаю-
щиеся в природе. Почти все они используются 
в мировой промышленности уже десятки лет. 
К сожалению, точные объёмы производимых в 
мире красителей неизвестны, как и количество 
красителей, попадающих в природные воды 
с отходами пищевой, фармацевтической, тек-
стильной и других видов промышленности [1]. 

Вода, в состав которой входит огромное ко-
личество красителей различной концентрации, 
очень опасна для живых организмов и может 
нанести непоправимый вред здоровью. очистка 
вод от синтетических красителей – актуальная 
проблема на сегодняшний день. Миру известно 
множество способов очистки воды, в том числе 
адсорбция, флотация, экстракция или термиче-
ские методы [2]. 

Целью данной работы является исследо-
вание возможности применения сорбентов для 
очистки сточных вод от синтетических красите-
лей на примере кармуазина.

для исследования было выбрано 3 разных 
сорбента: активированный уголь, оксид алю-
миния и цеолиты. Взвешивали по 0,05 г каждо-
го сорбента, приливали к нему 20 мл раствора 
кармуазина С = 10 мг/л с разными рн и остав-
ляли на 15 мин. По истечении этого времени 
раствор отфильтровывали и измеряли оптиче-
скую плотность раствора красителя на спек-
трофотометре Cary 60 UV-Vis при длине волны 
максимума поглощения 515 нм. Концентрацию 
красителя определяли по градуировочному гра-

фику, линейный диапазон которого сохраняется 
в интервале концентраций от 0,5 до 20 мг/дм3 
(y = 0,04565 C + 0,06457; R2 = 0,9997). из табли-
цы 1 видно, что активированный уголь в кислой 
среде проявляет наибольшую сорбционную ак-
тивность. 

Таким образом, для дальнейшей работы ис-
пользовали активированный уголь. далее иссле-
довали зависимость полноты сорбции от массы 
активированного угля. для этого взвешивали 
разные навески сорбента, приливали к ним кис-
лый раствор красителя, через 5 мин. определя-
ли оставшуюся концентрацию кармуазина. из 
рис. 1а видно, что с увеличением массы сорбен-
та растет и полнота сорбции, достигая макси-
мального значения при массе активированного 
угля 0,5 г. 

Последним этапом был выбор времени со-
рбции. для этого использовали кислый раствор 
красителя С = 200 мг/л. Как видно из рис. 2а, 
уже через минуту наблюдается значительное 
уменьшение концентрации кармуазина, а через 

таблица 1. результаты определения концентрации 
кармуазина (мг/дм3) после сорбции в те-
чение 15 мин. на разных сорбентах

pH
Сорбент 2,0 7,0 11,0

акт. уголь 0 5,6 4,7
Al2O3 0,8 9,3 8,1

неизвестный сорбент 6,5 9,9 8,1

рис. 1.		А	–	Зависимость	степени	сорбции	от	массы	активированного	угля	(Скарм.	=	10	
мг/л,	t	=	5	мин.);	Б	–	Зависимость	степени	сорбции	от	времени	сорбции	(мин.)
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5 минут зависимость выходит на предел и суще-
ственного изменения концентрации не наблю-
дается. Поэтому было выбрано время сорбции 
5 мин. 

Таким образом, на модельном растворе 

были выбраны рабочие условия для сорбцион-
ного концентрирования красителей на примере 
кармуазина: сорбент – активированный уголь 
m = 0,5 г, время сорбции – 5мин, кислая среда.
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Сравнение СовременныХ и тривиальныХ 
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Все помнят сказку К.и. Чуковского «Федо-
рино горе». Может быть, во времена Чуковского 
не было хороших моющих средств и поэтому 
посуду было трудно мыть? Сейчас мы видим 
в торговой сети огромное количество разных 
средств для мытья посуды. Возникла проблема 
исследования: что лучше использовать, совре-
менные моющие средства или средства наших 
прабабушек?

Цель: сравнить моющие средства для по-
суды разного времени, сделать вывод о целе-
сообразности их применения. объект: моющие 
средства для посуды. Предмет: эффективность 
и безопасность моющих средств. Гипотеза свя-
зана с предположением, что современные мою-

щие средства безопасны и эффективны, не стоит 
пользоваться «народными» рецептами. 

Мы провели анкетирование и выяснили, 
что большинство опрошенных школьников и 
их родители пользуются современными мо-
ющими средствами для посуды: Фери – 30 %, 
Биолан – 15 %, Миф – 17 %, аоС – 3 %, Сарти 
– 10 %, любое недорогое – 25 %. и только 5 %, в 
основном люди старшего поколения, моют по-
суду хозяйственным мылом и содой. на вопрос: 
остается ли часть моющего средства на посуде 
после мытья, половина ответили «да», полови-
на «нет». опрошенные перечислили известные 
им прабабушкины средства для мытья посуды; 
зола, песок, сода, горчица, хозяйственное мыло, 

таблица 1. 

№ 
п/п

раствор или смесь 
воды с моющим 

средством

Значение рн 
раствора 
датчик

После полоска-
ния в теч. 1 мин. 

индик. бумага

После полоска-
ния в теч. 3 мин. 

индик. бумага
Моющая способность

1 Фери 9,2/9 7,8 7,6 Хорошая
2 Биолан 8,9 8 7,5 Хорошая
3 Миф 9,3 8 8 Хорошая

4 Сода 9 8 8
Хорошая для загряз-
нений, недостаточная 
для жирной посуды

5 Мыло хозяйственное 9 8 8 Средняя для загрязне-
ний, плохая для жир-
ной посуды. необхо-
дима горячая вода.

6 Песок 7,7 7,5 7,5

7 Зола 11 9 8

8 Горчичный порошок 7,7/7 7,5 7,5 Все хорошо отмыва-
ет, мягкая, приятная

9 Водопроводная вода 7,6 7,5 7,5 жир не отмывает.



XVIII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

546

нашатырный спирт. абсолютное большинство 
считают, что современные средства эффектив-
нее, а безопаснее – народные.

В экспериментальной части работы мы 
сравнили моющую способность современных и 
тривиальных средств, а также кислотность рас-
творов моющих средств. Значение рн моющих 
растворов замеряли датчиком цифровой лабора-
тории PROLog и индикаторной бумагой. После 
мытья и полоскания посуды в проточной воде 
касались индикаторной бумагой и смотрели из-
менение ее окраски.

Современные моющие средства эффектив-
ны для мытья посуды, но они содержат: ПаВ, 
консерванты, ароматизаторы. если после мытья 
хорошо полоскать водой, то их не остается на 
посуде. но во многих селах, где нет в домах во-
допровода, как правило, воду очень экономят, 

моющее средство полностью не смывается, 
остается на посуде, что крайне нежелательно. 
опасны для применения людям с аллергией на 
бытовую химию.

Выдвинутая гипотеза исследования под-
твердилась частично.

Выводы:
1. Современные моющие средства для по-

суды эффективны, но для безопасного их при-
менения необходимо хорошо полоскать посуду 
проточной водой. 

2. Тривиальные моющие средства (сода, 
мыло, песок, зола) отмывают загрязнения, но 
непригодны для мытья жирной посуды.

3. натуральное, безопасное, очень эффек-
тивное средство для посуды – горчичный по-
рошок. Кроме того, это дезинфицирующее, до-
ступное и недорогое средство.

изучение СоСтава Снега методом 
биотеСтирования

А. Шепета
Научный руководитель – учитель химии Л.С. Мочалова

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Спасская СОШ» 
634592, Россия, Томская область, Томский район, п. Синий Утёс

еще в древности считали, что снеговая 
вода – самая чистая. ее употребляли для мытья, 
поливки и даже в пищу. на сегодняшний день 
воздушное загрязнение оказывает влияние на 
загрязнение снега и далеко не каждые снеговые 
осадки – с чистой водой.

актуальность работы: так как снеговая 
вода будет питать растительность местности, то 
важно узнать, насколько она чиста или загрязне-
на.

объект исследования: снег.
предмет исследования: состав талой сне-

говой воды.
цель работы: изучить свойства талой воды 

и проверить свойства путем биотестирования.
задачи:
1. Собрать образцы снега с разных участ-

ков.
2. определить физико-химические харак-

теристики талой воды.
3. Вырастить горох посевной в разных про-

бах снега.
методика: 
1. Собрали снег с трех участков: с проез-

жей части дороги, с обочины дороги, с чистого 

участка за школой, вдали от дороги.
2. оставили снег для таяния.
3. изучили прозрачность воды, измерили 

рн универсальной индикаторной бумагой; про-
верили наличие хлоридов с помощью раствора 
нитрата серебра.

4. Профильтровали воду, наблюдали осад-
ки на фильтрах.

5. Поставили опыты, поместив набухшие 
семена гороха в пробирки (по 5 пробирок ка-
ждой пробы) с пробами воды №1, №2, №3 и кон-
трольной пробой – водопроводную воду.

6. наблюдали рост и развитие семян горо-
ха в течение месяца

7. Поставили опыт по выращиванию в поч-
ве кресс-салата (полив разными пробами талой 
воды)

результаты
1. Проба №1 (снег с проезжей части доро-

ги): грязный цвет, талая вода очень грязная. При 
фильтрации осадок задерживается на фильтре, 
вода стала прозрачной. рн – воды – 6–7. Проба 
с нитратом серебра показывает наличие хлори-
дов.
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2. Проба №2 (снег с обочины дороги): гряз-
новаый цвет, талая вода мутная. При фильтра-
ции осадок задерживается на фильтре, но его 
гораздо меньше, чем в пробе №1, вода стала 
прозрачной. рн – воды – 6–7. Проба с нитратом 
серебра показывает наличие хлоридов.

3. Проба №3 (снег с чистого участка за 
школой): белый цвет, талая вода прозрачная. 
При фильтрации осадок почти не образуется 
на фильтре, вода стала прозрачной. pH – воды 
– 6–7. Проба с нитратом серебра не показывает 
наличие хлоридов.

4. опыт с выращиванием гороха в талой 
воде показал, что морфометрические параме-
тры: высота растения и длина корней – пример-
но не различаются как в пробах с №1–3, так и в 

контрольных образцах с водопроводной водой. 
наблюдалось различие в числе развивающихся 
растений: в пробах №1–3 растения, №2–2 рас-
тения, №3–2 растения, в контрольных образцах 
– 5 растений. однако нельзя достоверно утвер-
ждать, что на развитие растений повлиял состав 
воды (возможны неполноценные, непроросшие 
семена). опыт требует повторения.

5. В опытах с кресс-салатом получили не-
достоверные результаты по всхожести. опыт 
проходит проверку в настоящий момент.

выводы:
1. Мы выяснили, что снег на проезжей ча-

сти и обочине дороги загрязнен песком и солью, 
вдали от дороги снег чистый.

2. исследование продолжается.

определение количеСтвенного Содержания 
глутамата натрия в продуктаХ питания

С.Ю. Юсубова
Научные руководители – инженер К.В. Дёрина; учитель химии и биологии Е.Н. Лысакова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №49 
634045, Россия, г. Томск, ул. Макрушина 10, usofi09@gmail.com

Глутамат натрия является маркером белка 
для организма человека. Соответственно, при 
потреблении белковой пищи организм поступа-

ет натуральный глутамат, полезный для работы 
мозга и центральной нервной системы.

В промышленности глутамат синтезируется 

таблица 2. Содержание глутамата натрия в пищевых продуктах

наименование образца Содержание глута-
мата натрия, мг

наличие глутамата на-
трия, согласно этикетке

ПдК, мг (0,8 % от 
веса продукта)

Концентрат пищевой суп 
«Чашка супа», производитель 

ооо «Юнилевер русь»
7,490±1,020 присутствует 1,60

Концентрат пищевой суп кури-
ный «Суперсуп», производи-
тель Пао «русский продукт»

0,020±0,003 отсутствует 1,20

Приправа «Maggi на второе» 
для гречки, производитель 

«ооо нестле россия»
0,010±0,001 отсутствует 0,328

Соус для моркови по-ко-
рейски «Чим-Чим», произ-
водитель Зао «Виртекс»

40,456±6,068 присутствует 0,50

Концентрат пищевой «Кисель 
со вкусом брусники и малины», 
производитель ооо «айдиго»

0,011±0,002 отсутствует 0,64

Концентрат пищевой, «Кисель 
клубничный», производитель 

ао «Компания Проксима»
0,010 ±0,002 отсутствует 0,88

Концентрат пищевой суп 
«дачный», производитель 
Пао «русский продукт»

21,237±3,185 присутствует 0,44
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химически. Синтезированный глутамат усили-
вает вкус и запах продуктов питания, способен 
скрывать запах несвежести. Пищевая добавка 
е621 (глутамат натрия) оказывает излишнее воз-
буждающее действие на мозговые клетки.. регу-
лярное употребление данной добавки приводит 
к нарушению работы вкусовых рецепторов, на-
рушению структуры глазной сетчатки, пробле-
мам с пищеварением, почечной недостаточно-
сти, астме и аллергическим реакциям. Кроме 
того, возрастает риск развития язвенной болезни 
желудка и гастрита. 

допустимое содержание е621 в продуктах 
составляет полтора грамма на два литра или 
на один килограмм. Максимальное содержание 
глутамата в продуктах не должно превосходить 
0,8 процента от общей массы. для взрослых раз-
решенной нормой потребления считается не бо-
лее полутора граммов пищевой добавки е621, а 
для подростков – не более половины грамма на 
каждый килограмм массы человеческого тела. 
В сутки рекомендуется употреблять не больше 
девяти граммов глутамата натрия. Маленьким 
детям данная добавка противопоказана. однако 

е621 относится к числу разрешенных добавок. 
В связи с чем, важной задачей является кон-
троль содержания глутамата натрия в пищевых 
продуктах в целях контроля качества пищевых 
продуктов. 

для выявления глутамата натрия в продук-
тах питания применялось потенциометрическое 
титрование. В качестве титранта использовалась 
хлорная кислота. навеска образца пищевого 
продукта массой 0,2 г растворялась последова-
тельно в муравьиной ледяной уксусной кислота. 
При наличии в образце крупных твердых частиц 
в пробоподготовку образца вводилась стадия 
фильтрации с целью отделения твердой фазы, не 
содержащей объект исследования. Полученные 
результаты представлены в таблице 1.

В ходе исследования установлено, что в 
продуктах «Чашка супа», «Чим-чим» и суп хар-
чо «дачный» концентрация глутамата превы-
шает предельно-допустимую. Таким образом, 
чрезмерное потребление указанных продуктов 
может вызывать различные негативные послед-
ствия для здоровья.
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