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Выполнены исследования по обогащению ильменитовых руды место
рождения Ха Тинь (Вьетнам) методами электростатической сепарации (рис. 
3). Состав исходной ильменитовой руды %: Ti -  27,66; Fe -  14,62; Zr -  9,23; 
Si -  4,52; Ce -  0,18; Hf -  0,17; Nb -  0,11; V -  0,044.

а) б)
Зависимость изменения концентрации титана (а) и железа (б) в продукте 

в ячейках сепаратора от напряжения на электродах. Напряжение между элек
тродами сепаратора: 1 -  25 кВ; 2 -  27,5 кВ; 3 -  30 кВ; 4 -  35 кВ

При проведении исследований установлено, что при увеличении напря
жения между электродами сепаратора с 25 до 35 кВ изменяется распределе
ние целевых компонентов (титановых минералов) в 10-ти ячейках сепарато
ра. Результаты показывают, что Ti и Fe в основном распределяются в ячейках 
с 1 по 5 в зависимости от напряжения между электродами сепаратора. Рас
пределение компонентов не изменилось при достижении напряжения 30 кВ и 
более. Таким образом, чтобы процесс разделения происходил эффективно, 
напряжение, подаваемое на электростатический сепаратор, должно быть не 
менее 30 кВ.
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