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Вольфрамат	 кадмия	 применим	 во	 многих	
отраслях	 промышленности.	 CdWO

4
	 активно	

используется	 в	 ядерной	 медицине,	 особенно	 в	
позитронно-эмиссионной	 томографии.	 Значи-

тельные	 объемы	 этого	 вещества	 используются	
производителями	 в	 качестве	 индикатора	 безо-

пасности	 для	 рентгеновских	 систем	 и	 систем	
таможенного	 досмотра	 крупногабаритных	 гру-

зов	[1].
Синтез	CdWO

4
	путем	спекания	оксида	воль-

фрама	(VI)	WO
3
	и	оксида	кадмия	CdO	является	

энергозатратным.	Целью	данной	работы	являет-
ся	синтез	вольфрамата	кадмия	из	водных	раство-

ров.
По	 литературным	 данным	 были	 изучены	

свойства	соединений	вольфрама	(VI).	Вольфра-
маты	 щелочных	 металлов	 и	 аммония	 хорошо	
растворимы	в	воде.	H2WO

4
	(вольфрамовая	кисло-

та)	–	нерастворима	в	воде,	реагирует	с	щелочами	
и	раствором	аммиака.	При	подкислении	щелоч-

ных	 растворов	 вольфраматов	 выпадает	 белый	
осадок-вольфрамовая	кислота	(H2WO

4
)	[2,	3].

Экспериментальная часть
Были	 приготовлены	 насыщенные	 водные	

растворы	CdI2	и	 (NH4
)

4
W

5
O17.	При	смешивании	

приготовленных	 растворов	 образовался	 белый	

осадок	 и	 раствор	 приобрел	 желтое	 окрашива-
ние.	Далее	отфильтровали	полученный	осадок,	
а	затем	высушили	его.	Фильтрат	выпарили	при	
комнатной	 температуре.	 Исследовали	 состав	
с	 помощью	 рентгеновского	 дифрактометра	 и	
определили	 качественный	 состав	 осадка.	 Так,	
основными	 компонентами	 осадка	 являются	
соединения	 Cd	 и	 незначительное	 количество	
CdWO

4
.	А	 компонентами	 сухого	 остатка	филь-

трата	 являются	CdI2	 и	H2WO
4
.	 С	 помощью	 ка-

чественных	 реакций	 исследовали	 фильтрат	 и	
выявили	 наличие	 I2:	 проба	 с	 крахмалом	 дала	
фиолетовое	 окрашивание;	 экстракция	 неполяр-

ным	растворителем	(смесь	углеводородов)	дала	
малиновое	 окрашивание	 органического	 слоя.	
Следовательно,	I–	(I2	+	2e	=	2I,	E0	=	0,536	В)	окис-
ляется	до	I2	за	счет	WO

4

2–.	А	вольфрамат	расхо-

дуется	на	окисление	I–	(2WO
4

2–	+	6H+	+2e	=	W2O5
	

+	3H2O,	E0	=	0,801	В)	[4].
По	 результатам	 эксперимента,	 было	 пред-

ложено	провести	синтез	CdWO
4
	 в	присутствии	

водного	раствора	NH
4
OH,	исходя	из	водных	рас-

творов	CdCl2	и	CdSO4
,	для	того,	чтобы	предот-

вратить	 расход	 вольфрамата	 и	 восстановление	
иодида	кадмия.	
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